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Introduction

L’aluminium est le deuxiéme métal le plus utilisé au monde (derriere 1’acier). Il est employé
de maniere croissante dans les moyens de transport (automobile, aéronautique, ...), la construc-
tion ainsi que les boites de boissons. Les bandes minces consommées par ces diverses industries
sont produites par laminage, procédé qui concerne 90% de tout le métal fabriqué. Afin de satis-
faire aux exigences des clients en termes de planéité et de qualité de surface, les produits plats
issus du laminage a froid sont acheminés jusqu’a une étape de parachevement comprenant le
planage des toles mais aussi des découpes dans la longueur ou la largeur (refente). Ces deux
opérations, et particulierement le planage, modifient de maniere significative la planéité des
bandes. Cependant, les mécanismes de la planéité intervenant lors du parachévement sont tres
peu connus, par rapport aux procédés de laminage ou de bobinage. L’objectif de cette these est
le développement d’un modele numérique du planage des bandes minces. Celui-ci pourra étre
éventuellement chainé avec d’autres modeles métier pour permettre une optimisation globale

de la planéité.

Ce modele devra fournir une connaissance en trois dimensions du comportement thermo-
mécanique d’une planeuse industrielle, tout en tenant compte des spécificités de la bande et
des outils, mais également du couplage entre les deux. Le résultat principal sera la distribution
du tenseur des contraintes résiduelles au sein de la tole, dans ’épaisseur et dans la largeur.
Egalement, le caracteére stationnaire du procédé sera a considérer (comme c’est le cas pour
le laminage). Il existe plusieurs technologies de planeuse (décrites au cours du premier cha-
pitre) et le modele numérique sera compatible avec chacun des trois types. Le but du planage

étant la correction des défauts de planéité et 'atténuation des contraintes résiduelles issues
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des procédés de fabrication en amont, le modele permettra de prendre en compte la planéité
entrante de la bande (profil d’épaisseur, planéité latente, défauts manifestes développables et
non-développables; ...). Ce cahier des charges est certes ambitieux mais on pourra procéder a
une complexification croissante du modele avec des validations intermédiaires sur des cas usine.

Les compétences nécessaires a I'obtention d’un tel modele sont les suivantes :

e mise en forme par traction et par flexion des bandes minces,

e méthodes numériques de modélisation de procédés thermo-mécaniques, couplés et sta-
tionnaires,

e description du phénomene de flambement de plaques soumises a un gradient de contraintes,

e maitrise du retour élastique.

Le parallele avec la modélisation du procédé de laminage permet d’avoir des pistes de réflexion
pour prendre en considération les phénomenes de cédage par exemple. La validation de ce
modele de connaissance pourra se faire par la confrontation des résultats avec les données

expérimentales mesurées sur un pilote ou sur les machines des sites industriels.

Afin de remplir 'objectif principal de la these, ce mémoire débute par une présentation de
la production des bandes minces d’aluminium. On y évoque aussi la problématique de planéité
apres le laminage et le besoin d’ajouter une opération de planage pour corriger les défauts. Ce
premier chapitre passe en revue la littérature traitant du planage et les propositions précédentes

de modélisation de ce procédé, analytiquement ou par la méthode des Eléments Finis.

Ensuite, on s’attarde sur les détails d’'un modele analytique simplifié de planage, issu de
références internes a Constellium, que 'on teste sur une configuration industrielle de planeuse

multi-rouleaux. Des résultats de la littérature sont utilisés pour la validation de cette approche.

Apres constatation des limites des modeles analytiques pour la description 3D du planage,
le troisieme chapitre détaille la stratégie numérique choisie, a savoir la simulation numérique
du procédé en utilisant la méthode des Eléments Finis et le logiciel commercial Abaqus. La
bande est discrétisée par des éléments coques, étant donné ses dimensions et I'intérét porté au
phénomeéne de flambement dans notre étude. La formulation du logiciel, le type de contact,

la méthode d’intégration numérique, le comportement de I'aluminium sont ici discutés. Ces
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premieres orientations du modele sont illustrées sur une géométrie élémentaire, constitutive des
planeuses, appelée bloc en S.

Le quatrieme chapitre s’intéresse a une configuration quasiment industrielle de machine : une
planeuse sous traction pure constituée de quatre rouleaux. Le passage d’une bande (initialement
plane) a travers cette planeuse est simulé afin de comprendre dans un premier temps comment
I’allongement plastique nécessaire a 'atténuation des défauts de planéité est introduit au sein
des produits plats. Ensuite, une tole présentant un défaut de planéité manifeste ou latent est
défilée entre les rouleaux pour vérifier la capacité correctrice de 1’étireuse.

Comme la simulation d’une planeuse sous traction pure génere un modele de taille tres
importante et demande un temps de calcul élevé, le cinquieme chapitre propose une modélisation
alternative en chainant deux blocs en S, avec transfert des résultats (tenseur de contraintes et
déformation plastique équivalente) du premier dans la bande entrant dans le second. Puis, on
vérifie I’équivalence entre les deux approches. Les réductions de taille du probléme et de temps
de simulation sont évaluées. Enfin, on utilise cette approche pour étudier I'influence du profil
des rouleaux, bombé ou creusé, sur la répartition de déformation plastique dans la largeur de
la tole.

Une fois la bande d’aluminium passée entre les différents rouleaux de la planeuse, on récupeére
le champ de contraintes sous traction. Puis on procede a son relachement au sixieme et dernier
chapitre pour observer le retour élastique ainsi que le flambement éventuel. En particulier,
on obtient la planéité finale de la tole, a comparer avec celle initiale. Outre la possibilité de
réaliser cette étape en continuité avec le logiciel Abaqus, on suggere également 1'utilisation de
la Méthode Asymptotique Numérique comme le fait Abdelkhalek (2010) pour atteindre ce but.

Pour terminer, une conclusion générale résume les principaux points développés durant
la theése et présente les travaux futurs envisageables pour améliorer encore la modélisation
numérique du procédé de planage des bandes minces, mais aussi ['utilisation possible des outils

déja élaborés.
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Chapitre 1

Etude bibliographique du procédé de

planage

1 Production des bandes minces d’aluminium

1.1 L’aluminium : du minerai au métal (Barrand et al., 1964)

Contrairement a la plupart des autres métaux industriels connus et utilisés depuis fort long-
temps, I'histoire de I’aluminium ne remonte guére au-dela du XIX®™e siécle. I1 a été découvert en
1807 par Sir Humphrey Davy et isolé pour la premiere fois en 1825 par H.S. Oerstead. Malgré
le fait qu’il soit le deuxieéme élément le plus répandu dans la nature, derriere le silicium (voir
Tab. 1.1), on ne le rencontre jamais a 1’état natif mais dans des roches qui ne retenaient pas
I’attention des prospecteurs. De plus, le minerai le plus couramment utilisé de nos jours, la
bauxite, a longtemps été recherché pour le fer et non pour 'aluminium. Autre point expliquant
son exploitation tardive : 'aluminium présente une importante affinité avec 'oxygene de lair de

telle sorte que la réduction directe de son oxyde n’est pas réalisable par les procédés classiques.

TAB. 1.1 — Principauzx éléments chimiques présents sur Terre (I’aluminium étant la référence)

Si Al Fe Ca Na K Mg Ti Mn Ni Cu
341 100 62 45 35 32 26 8 1.25 0.25 0.12




Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

Apres la « découverte » de 'aluminium, une premiere méthode de fabrication chimique a été
mise au point mais elle s’est vite révélée peu efficace et dépassée par la méthode électrolytique
développée parallelement par Héroult et Hall & la fin du XIX®™¢ si¢cle, beaucoup moins onéreuse.
En effet, au méme moment (1886), mais sans se rencontrer, ni méme se connaitre, Charles
Martin Hall aux Etats-Unis et Paul Louis Toussaint Héroult en France ont mis au point la

fabrication électrolytique industrielle de I'aluminium a partir d’alumine et de cryolithe.

Procédé électrolytique pour la préparation de I'aluminium

[1l] consiste a décomposer de 'alumine en dissolution dans un bain de cryolithe
en fusion, par un courant électrique aboutissant au bain, d’une part au moyen d’une
électrode au contact avec le creuset en charbon aggloméré qui contient la cryolithe et,
d’autre part, au moyen d’une électrode en charbon aggloméré comme la premiere,
plongeant dans le bain. Cette combinaison produit la décomposition de [’alumine
en employant un courant de faible tension ; l'oxygéne se rend a [’anode et brile
avec elle; Ualuminium se dépose sur les parois du creuset qui constitue la cathode
et se précipite en culot dans le fond de ce creuset. Le bain reste constant et sert
indéfiniment s’il est alimenté d’alumine. L’électrode positive, c’est-a-dire [’anode,
est a remplacer aprés combustion, mais cette combustion empéche la polarisation

[...]. Le courant électrique produit assez de chaleur pour maintenir ’alumine en

fusion [...].

Paul Héroult, demande de brevet du 23 avril 1886

Depuis cette date, et jusqu’a nos jours, le procédé de fabrication en lui-méme n’a pas changé.
Gréce a son rapport résistance / masse élevé, son apparence, sa résistance a la corrosion et sa fa-
cilité de fabrication, 'aluminium s’est largement répandu dans bon nombre d’industries comme
les moyens de transport, la construction et les boites de boissons pour devenir le deuxieme
métal le plus utilisé au monde, derriere 'acier. Apres la phase de coulée, les plateaux épais
d’aluminium produits sont envoyés directement au laminage afin d’étre transformés en bobines

de bande mince.



1. Production des bandes minces d’aluminium

1.2 Le laminage : du métal a la bande mince

A partir des plaques de fonderie issues de la coulée, d’épaisseur 600mm environ, les bandes
minces sont obtenues par le procédé de laminage a chaud puis par une étape de laminage a froid.
Montmitonnet (2002) le définit comme une opération de mise en forme (forme géométrique,
propriétés mécaniques et de surface) par déformation plastique, destinée a réduire la section
d’un produit de grande longueur, par passage entre deux ou plusieurs outils axisymétriques
tournant en sens inverse autour de leur axe. C’est la rotation des outils rugueux qui entrainent
le produit dans I'emprise grace au frottement. Cette technologie est connue depuis le XVéme
siecle, (probablement) inventée par Léonard de Vinci (Alberny, 2007) pour la conception de
machines destinées a la préparation des bandes de plomb pour les vitraux. Son principe réside
dans le fait que l'effort appliqué par des cylindres de travail de grand diametre (entre 700mm et
900mm), est supérieur a la résistance du matériau. Les grains s’allongent, ’épaisseur diminue
et le métal s’écrouit (la limite d’élasticité augmente). De plus, 'aluminium et ses alliages ne
subissent pas de transformation allotropique, c’est-a-dire que 'effet des différentes passes de
laminage est additif et quune réduction d’épaisseur engendre le méme état métallurgique,
qu’elle soit réalisée en une ou plusieurs fois (Jamet et Doremus, 1997). Aujourd’hui, le laminage
est une opération fondamentale en métallurgie puisqu’elle concerne 90% de tout le métal produit
(tous métaux et alliages confondus). Le laminage a chaud réduit I’épaisseur du produit jusqu’a

quelques millimetres :

e soit par une cage quarto munie de quatre cylindres réversibles avec laquelle on produit des
plaques épaisses de grandes dimensions utilisées pour la chaudronnerie, la construction
navale, les tubes, ...

e soit par un train a bandes ou train continu a chaud avec lequel on obtient des bandes
de métal d’épaisseur et largeur plus faibles mais de grande longueur. Le train a bande
précede en général I'étape de laminage a froid indispensable a la fabrication des produits

plus minces.

Chaque passe engendre une réduction d’épaisseur entre 10% et 70% selon les conditions.
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Néanmoins, I’aluminium chaud colle aux cylindres du laminoir, ce qui peut créer des défauts
de surface. Afin d’éviter ce phénomene, un lubrifiant est utilisé pour le contact bande / rouleau.
Il est composé d’une huile de base (minérale ou synthétique), de matiéres grasses (naturelles ou
synthétiques ou les deux), d’émulsifiants (tensio-actifs favorisant la stabilité), d’additifs (anti-
oxydants, extréme pression, inhibiteurs de corrosion, anti-carbone, bactéricides, ...). De plus,
I’épaisseur du film de lubrifiant entre le cylindre et le métal joue un role tres important dans le
procédé de laminage puisque :

e si le film est trop épais par rapport a la rugosité des cylindres alors le laminoir peut
patiner, les efforts sont plus faibles et 'aspect de surface du métal plus mat du fait de la
formation de poches de viscosité,

e si le film est trop mince alors il y a un risque de contact métal-cylindre avec des phéno-

menes de collages, le métal sort plus brillant et les efforts sont plus importants.

Ainsi, une grande part du savoir-faire du lamineur réside dans le choix des lubrifiants et des
pressions, dans le réglage des débits et des orientations des arrosages pour obtenir la qualité

finale du produit (aspect de surface et épaisseur désirés).

D’autre part, I’étape du laminage a chaud ne permet pas d’atteindre ’épaisseur finale des

produits demandés par les clients a cause :

e des tolérances tres strictes sur les épaisseurs,

e de la forme des bandes qui reste insatisfaisante,

e du fait que les faibles épaisseurs ne peuvent étre obtenues sans risque de déchirure,
e des états de surfaces qui sont incompatibles avec les exigences de la clientele,

e des caractéristiques demandées qui ne peuvent étre obtenues a chaud.

I1 est donc nécessaire de procéder a un laminage a froid (a température ambiante) qui
réduit I’épaisseur de la bande jusqu’a sa valeur finale, donne un aspect plus brillant et améliore
les propriétés métallurgiques (surtout en cas d’emboutissage ultérieur). Apres cette étape, les
bandes d’aluminium ont des épaisseurs tres faibles et sont facilement sujettes au flambement
de leurs fibres sous 'action de contraintes résiduelles, issues des procédés précédents de mise

en forme. Une phase de planage permet alors de corriger ces phénomenes.
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Enfin, la ligne de parachévement conclut la production des bandes minces d’aluminium par
une inspection de surface, une coupe de feuilles au format, un refendage des bobines et un

conditionnement (voir Fig. 1.1).

Ingot Preheat
Fumaces

Fic. 1.1 — Gamme de transformation de I’aluminium

2 Problématiques de planéité apres le laminage

2.1 Génération des défauts
Conditions réelles de laminage

Un laminoir est une structure élastique et sous l'action des forces de laminage, de la corro-
sion, des chocs et de 'usure des pieces, les conditions parfaites du procédé changent.

De plus, lors du laminage a chaud, les cylindres de travail sont échauffés par la puissance
dissipée par le métal. Cela produit un bombé thermique, c¢’est-a-dire une dilatation hétérogene

du cylindre selon la direction transversale, contribuant aux défauts de profil et de planéité.
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Mais cela peut aussi devenir un actionneur en gérant le débit des buses de refroidissement ou
de lubrification : les zones en sous-réduction sont moins refroidies pour que le cylindre se dilate

a cet endroit, ce qui y augmente la réduction d’épaisseur.

Par ailleurs, les machines (cages) et les outils (cylindres, galets) ne sont pas infiniment
rigides et cedent élastiquement sous les forces de laminage, ce qui conduit a leur flexion ou
a leur aplatissement (Hacquin et al., 1998). La flexion des cylindres (déformation de leur axe
dans le plan transversal - normal) peut étre calculée par la théorie des poutres (Montmitonnet,
2003). Elle provoque un maximum d’épaisseur au centre, avec une diminution lente et réguliere
en allant vers les rives. L’aplatissement est en fait une diminution locale de la distance a I’axe
par compression du métal constituant le cylindre. Il produit par conséquent un allongement
du contact longitudinal et une augmentation de la force de laminage. Ainsi, I’épaisseur chute
en rive sur quelques millimétres en chaque bord, offrant aux cylindres la possibilité d’entrer en

contact (roll kiss).

Enfin, des problemes de réglages des outils surviennent : défaut de parallélisme des cylindres,
dissymétrie de diametres, de vitesses ou de frottement entre les surfaces supérieure et inférieure

de la bande laminée.

Les bandes issues du laminage a chaud présentant des profils d’épaisseur bombés ou creusés
sont envoyées au laminage a froid pour subir une réduction a I’épaisseur finale. Il y a alors
incompatibilité entre la forme de 'emprise du laminoir et le profil d’épaisseur de I'aluminium
entrant. Comme le métal ne peut pas s’écouler transversalement a température ambiante, des

défauts de planéité peuvent apparaitre apres le sur-laminage des zones bombées de 'épaisseur.

Ainsi, des criteres de géométries et de planéité standards ont été définis par le British Stan-
dard Specification N°1470 (pour les plaques), le German DIN 1783 et 1784 (pour les bandes)
et I’ Aluminium Association Standards and Data Handbook, méme si chaque client rajoute ses

propres exigences en fonction de 'utilisation future de la téle d’aluminium (Calderbank, 1985).
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Différents défauts de planéité

Lors du laminage a froid de bandes avec un profil d’épaisseur bombé ou creusé, la déforma-
tion plastique introduite est hétérogene, dans la direction transversale mais également dans la
direction normale. Cette hétérogénéité engendre des contraintes résiduelles au sein de la tole,

en plus de celles issues des effets thermoélastiques du refroidissement.

La présence de ces contraintes résiduelles est tres importante, surtout pour I'utilisation ulté-
rieure de 'aluminium chez le client (emboutissage, ...). En effet, la composante prépondérante
est la contrainte résiduelle longitudinale. Celle-ci présente une certaine répartition dans la lar-
geur de la bande. Comme la force longitudinale est nulle sur les bords amont et aval libres, il

existe des zones en traction équilibrées par des zones en compression.

Si les contraintes compressives dépassent une valeur critique alors des phénomenes de flam-
bement interviennent et des ondulations apparaissent sur la bande, c¢’est le défaut de planéité
manifeste. Si les contraintes résiduelles présentes ne sont pas suffisantes pour faire flamber la
tole, on parle de planéité latente. Un seuil de contrainte a été établi par Wistreich (1968) pour
la planéité latente en considérant la théorie du flambement des plaques minces :

: E e\?
o = Kt ————— <> , 1.1
12(14+v) \b (1)
avec F et v le module d’Young et le coefficient de Poisson du matériau, e et b I’épaisseur et la
largeur de la bande. Le coefficient K dépend de la distribution des contraintes et des conditions
imposées aux bords de la plaque. K prend une valeur minimale de % pour une contrainte

longitudinale compressive uniforme dans la largeur et des bords libres, tandis que sa valeur

maximale est de 25 pour une moitié de largeur soumise a des contraintes de traction.
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Les défauts de planéité sont répartis en deux catégories :

les défauts de fibres non-développables tels que le défaut de centre long ou le défaut de
bords longs. 1ls sont dus a des différences de longueur des fibres longitudinales dans le
sens transversal. Par exemple, si les fibres longitudinales de la zone centrale sont plus
longues que celles des rives alors il existe des contraintes compressives au milieu tandis
que les bords de la bande sont en traction pour assurer 1’équilibre. Par conséquent, des
phénomenes de flambement sont susceptibles de se produire au centre si la compression
est suffisante et des ondulations apparaissent pour donner un défaut de centre long.

les défauts de courbure développables comme la cambrure (aussi appelée cintre) ou la
tuile. Ce type de défaut est di a une différence de longueur de fibres a travers I’épaisseur
soit entre les fibres longitudinales (pour la cambrure), soit entre les fibres transversales

(pour la tuile) (voir Fig. 1.2).

(a) Centre long (b) Bords longs

/

(¢) Cambrure ou cintre (d) Tuile

Fi1G. 1.2 — Défauts de planéité non-développables et développables
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2. Problématiques de planéité apres le laminage

En réalité, les défauts de courbure, cambrure et tuile, sont similaires et on illustre ce point
en réalisant une expérience simple. On considere une bande d’aluminium présentant un défaut
de cambrure. Si 'on force la génératrice longitudinale a épouser un marbre horizontal alors on
obtiendra une tuile. La méme manipulation en partant d’'une tuile pour arriver a une cambrure
est vraie également. Cette propriété est utilisée dans le procédé de planage (expliqué dans les
paragraphes suivants) avec le redressement d’une tuile en cambrure sur un rouleau détuileur
puis ce dernier défaut est corrigé avec un rouleau décambreur. La formule (1.2) donne la relation

entre les rayons de ces défauts interchangeables.

1— 1?2

Rtuz’le — Rcambrure ' (12)

v

De plus, Tanaka et al. (1963) proposent différentes formules de prédiction du rayon et du
sens du défaut de cambrure produit durant le laminage a froid en fonction des parametres
géométriques et mécaniques du procédé (en tenant compte des conditions imparfaites de fonc-

tionnement énoncées précédemment et de la distribution de contraintes dans 1’épaisseur).

Lors du laminage, une différence de lubrification entres les surfaces supérieure et inférieure de
la bande conduit & une cambrure (phénomene mis en évidence expérimentalement par Roberts
(1970)). Egalement, une opération de bobinage sur un mandrin de rayon trop faible introduit
une courbure résiduelle dans le sens longitudinal. Pour éviter cela, il est conseillé d’utiliser une

bobine de rayon supérieur a 1000 fois 1’épaisseur de la bande a enrouler.

La tuile, quant a elle, est due a la flexion horizontale des cylindres, a cause d'un bombé
excessif et des cylindres d’appui. Le défaut est minimisé en diminuant les forces de laminage

grace a des lubrifiants plus efficaces ou une tension de bande plus grande.

Ces défauts géométriques (planéité manifeste) sont observables sur des échantillons de
bande. Par contre, les défauts latents ne sont pas visibles si on considére la bande dans son
ensemble mais ils apparaissent lorsque celle-ci est coupée, d’ou I'importance qu’il y ait des

contraintes résiduelles faibles.
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2.2 Mesure et caractérisation de la planéité

Le cahier des charges de la production des bandes minces d’aluminium est tres strict en
termes de qualité de surface (brillance, uniformité), de propriétés mécaniques (élasticité, écrouis-
sage), tolérances d’épaisseur, résistance a la corrosion, mais surtout planéité. Afin de vérifier
tous ces points, les laminoirs, et plus généralement la ligne complete, sont équipés de multiples
capteurs vérifiant les valeurs des différentes grandeurs visées en sortie (Calmon et Cenac, 1994) :

e une source telle qu'un tube a rayons X produit un rayonnement ionisant dont le flux est

absorbé par le métal permettant la mesure de I’épaisseur,

e des capteurs pyrometres optiques mesurent la température de I’aluminium,

e leffort de laminage est mesuré par des capteurs utilisant U'effet Villari (& partir de la

perméabilité magnétique du métal en fonction de ses contraintes internes), des cellules
d’extensométrie (basées sur le principe de la piézorésistance) ou sur une cage équipée de

serrage hydraulique.

La technologie des systemes de mesure en ligne de la planéité dépend du caractere manifeste
ou latent de celle-ci. Pour la planéité latente, le choix est restreint et la mesure se fait par
contact direct a la sortie du laminoir grace a un rouleau déflecteur de planéité (Flatness Roll,
voir Fig. 1.3). Ce capteur détermine les écarts de traction dans le sens transversal de la bande,
dus aux défauts de planéité et donne une mesure suffisamment précise pour étre utilisé en
régulation. Les produits plats concernés ont une largeur comprise entre 600mm et 2800mm,

une épaisseur comprise entre 0, 2mm et 3mm.
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2. Problématiques de planéité apres le laminage

ﬂ Roll Coolant Distribution

oll Bending Jacks

Flatness
Measuring Roll

|

Transmission

Equipment

Display Unit
for strip shape

Fi1Gc. 1.3 — Rouleau déflecteur pour la mesure de la planéité latente

La planéité manifeste est évaluée hors-ligne sur la largeur de la bande d’aluminium (Dimi-

triou, 2003) par détermination des longueurs respectives des fibres du matériau a partir de :

e la hauteur de la bande au défilé, mesurée soit par :
— des capteurs Variable Distance Transducers (LVDT) se déplacant au-dessus de la tdle,
— des capteurs a courants de Foucault,

e la distorsion d’un faisceau rectiligne projeté sur la bande :

— mesure par triangulation laser (une ligne laser continue est projetée sur la surface et
la ligne réfléchie est enregistrée par une caméra CCD), ce systéme installé en sortie
de planeuse, de traitement de surface ou de recuit possede une bonne précision mais
nécessite une calibration,

— projection de franges sur la bande et enregistrement de la zone balayée par caméra
CCD afin d’obtenir sa topologie 3D, utilisable en laminage a froid ou sur la ligne de
parachévement.
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

L’industrie des métaux (aluminium, acier, ...) dispose de plusieurs formules et techniques
de mesure particulieres pour caractériser la planéité de leur bande métallique.
L’échantillon de bande est posé sur une surface horizontale et on mesure la distance L entre

deux défauts ainsi que leur hauteur i (voir Fig. 1.4). La planéité s’exprime alors en mm.m ™

par le rapport % Les exigences commerciales sont comprises entre lmm.m=" et 3mm.m™1!.

h

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o S

L

Fi1Gg. 1.4 — Caractérisation du défaut de planéité par son amplitude et sa longueur

La planéité s’exprime également en Unités Internationales par la formule :

AL
Uoem = - X 10° (1.3)

avec AL la différence entre la longueur d’une fibre donnée et la longueur moyenne des fibres
L. 11 est recommandé que la planéité soit inférieure a 2U1 pour une bande de moins de 1mm
d’épaisseur. Pour appliquer cette formule pratiquement, on dépose la tole sur un marbre et on
mesure 'amplitude A et la longueur d’onde A\ du défaut. Puis on approxime la forme de la

bande soit par un triangle (voir Fig. 1.5(a)), soit par une sinusoide (voir Fig. 1.5(b)).

z

(a) Approximation triangulaire

(b) Approximation sinusoidale

Fic. 1.5 — Approzimations triangulaire et sinusoidale du défaut de planéité
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2. Problématiques de planéité apres le laminage

En premiere approximation, si le défaut a une forme triangulaire alors la fibre longue a une

longueur L’ :

A 2
L'=2x <2> + A2 (1.4)

On applique la formule de la planéité en Unités Internationales :

N 2
gpeeem — LA N A 107 = [yf14 (2;4) - 1] x 10° . (1.5)

Comme é << 1, on effectue un développement limité et on écrit :

1 2402 AN?
geom 5 5

En seconde approximation, on décrit le défaut de planéité comme une sinusoide d’équation

z= % {1 — cos (27r§>} et la fibre longue a une longueur L’ sur une période :

/):\//22 V1 ) de =2 //\/2 \/ ——sm <27r§>)2 de . (1.7)
~ 2//\/2 [ <A7r> sin® <27T:§>1 dr (1.8)

Am\? M2 1 Am\“ A
vere (F) [l ()] w3 () @
A+ 3 .3 cos { 4m de =X+ 5\ ) 3 (1.9)
On applique la formule de la planéité en Unités Internationales :
L'—\ 72 A\?
geom __ 5 - (= 5
Ul 5 X 10 1 <>\) x 10° . (1.10)

On remarque que les deux types d’approximation donnent des résultats similaires : il y a
(1 — ﬂ‘%) ~ 20% d’écart relatif entre les deux valeurs proposées. Sachant que la forme sinusoidale
est plus proche de la réalité, nous choisirons cette derniere pour exprimer la planéité des bandes

a partir de la mesure de 'amplitude et de la longueur d’onde des défauts.
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

Enfin, on caractérise les défauts développables de courbure en accrochant un échantillon de
bande sur un plan vertical comme le montre la figure 1.6. Cette manipulation permet d’éliminer
leffet de la gravité qui aurait perturbé la mesure de la courbure et on calcule alors la valeur

moyenne :
hi + hy
2

(1.11)

(a) Cambrure accrochée par un bord (b) Tuile accrochée par le centre

Fi1G. 1.6 — Mesures des défauts de courbure

On peut alors diviser cette valeur par la longueur de 1’échantillon afin d’obtenir une mesure

exprimée en mm.m~! et éventuellement convertible en Unités Internationales.

Ces méthodes sont valables pour les défauts de planéité manifestes. Par contre, en cas
de planéité latente, le champ de contraintes résiduelles n’est pas suffisant pour provoquer le
flambement des fibres et rendre visible le défaut. Tout de méme, on dispose d’un test appelé
test des bandelettes qui consiste a découper la bande en plusieurs morceaux de largeur environ
100mm pour 1000mm de long (voir Fig. 1.7) pour voir les défauts créés par les contraintes

résiduelles.
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2. Problématiques de planéité apres le laminage

//‘

P

Fia. 1.7 — Test des bandelettes pour la planéité latente

Selon T'utilisation faite de la bande mince d’aluminium, les criteres de planéité requis

changent (voir Tab. 1.2).

TAB. 1.2 — Divers critéres de planéité selon lutilisation de la tole (Constellium, 2008)

. Planéité
Produit (défauts de fibres) Cambrure

Boite de boisson < 35U1 positive
Automobile <2001 positive
Tole a peindre < 7,5U1I positive

< 20U1 (avant planage) | < 25mm sur 1200mm (cas non-critiques)

< 5UI (apres planage) | < 12mm sur 1200mm (cas critiques)
Plaque <3U1I

lithographique | (A < 2mm; A < 333mm)

Tole classique
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

3 Le procédé de planage

Pour certaines applications industrielles des bandes d’aluminium comme 1’aéronautique,
I'automobile, le boitage ou I'impression (plaques lithographiques), les clients de Constellium
ont des exigences tres strictes en termes de planéité, de contraintes résiduelles et de qualité de
surface. Constellium fournit en grande partie ses clients en aluminium sous forme de bobines.
Si le client met en forme ou coupe le métal aux dimensions requises, il est important que
les propriétés attendues et demandées perdurent, méme apres ces opérations. Par exemple,
lorsqu’un fabricant automobile achete une bande plate et en coupe un morceau pour ’emboutir
en capot, il s’attend a ce que celui-ci reste également plat. Les défauts énoncés précédemment ne
sont donc pas acceptables et il convient de les corriger (si on ne peut pas les limiter suffisamment
malgré tous les actionneurs introduits durant le laminage a froid). On utilise alors pour cela
des planeuses. On ajoute tres souvent une étape de planage a la fabrication des bobines ou des
toles d’aluminium. Ce procédé vise a produire des bandes métalliques planes et présentant de
faibles contraintes résiduelles afin d’éviter les phénomenes de cambrure ou de tuile, méme apres

la découpe au format.

3.1 Principe du planage

Pour corriger les défauts de planéité présentés au paragraphe précédent et dus a des dif-
férences de longueur de fibres, le procédé de planage consiste a amener toutes les fibres de la
bande, longitudinales et transversales, dans la largeur et dans I’épaisseur, a une longueur sen-
siblement équivalente et réduire ainsi les instabilités de flambement. Pour cela, on allonge les
différentes fibres au-dela de leur limite élastique. Ce principe avait déja été énoncé il y a plus
de 100 ans par Britton (1885). De méme que pour le laminage, il existe un planage a chaud
(surtout mis en place pour 'acier mais pas pour I'aluminium a cause de problémes de collage),

et un planage a froid.

Pour illustrer le principe du planage, on considere une bande d’aluminium présentant une

différence de longueur entre ses fibres longitudinales et on la représente de maniere tres simple
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3. Le procédé de planage

par trois bandelettes dans la largeur (une de longueur L; et deux de longueur Ly > L, voir

Fig. 1.8). L’écart de déformation initial Ae; = LQL;lLl correspond au défaut de planéité manifeste

de la bande. En Unités Internationales, il s’exprime par Aeg; x 10°.

L, L,
/W\
| |

| N —

L,

Fia. 1.8 — Représentation simplifiée d’un défaut manifeste de bords longs

On impose un allongement identique e au deux types de bandelettes, longue et courte, de
facon a ce qu’elles plastifient toutes les deux. La fibre courte F) entre dans le domaine plastique
plus tot que la fibre longue F5. On exprime ’écart de contrainte finale Aoy (voir Fig. 1.9) par :

AO’f = 0'J1c — O'JQc = [Uo + E' (ET — OL';))] — |:0'0 + E <5T — % — AEZ>:| = E,.AEZ' . (112)

A o
;1A0f
E’ 5
(@0 ey S '* """"""""""

F, F,
E

i e R
A&fi T&ff &r

Fic. 1.9 — Courbe € - o pour deux fibres, longue et courte, d’une bande
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

Et on obtient :

Aoy E
Aes = % = S Ae (1.13)

Comme le coefficient d’écrouissage E’ est tres faible devant le module d’Young E du ma-
tériau, la différence de longueur finale a fortement diminué et le défaut initial de planéité est
correctement corrigé.

Pour résumer, dans le cas d'une bande avec un défaut de planéité di a un écart de longueur
de fibres longitudinales, la résorption du défaut s’obtient par allongement plastique des fibres

les plus courtes d'une quantité égale a cette différence selon :
(défaut en UI) x 10~° = allongement plastique des fibres les plus courtes. (1.14)

Pour les fibres les plus longues, la déformation élastique et la potentielle élongation plastique
sont précédées par la suppression des ondulations de flambement. On peut alors déterminer

trois zones sur la figure 1.10.

o A , .
<—7o0ne 1 :

v

Aé‘i €

Fia. 1.10 — Zones de fonctionnement pour la correction des défauts de planéité
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3. Le procédé de planage

e la zone 1 ou g7 < % dans laquelle les fibres courtes sont tendues élastiquement,

e la zone 2 ou % < e < % + Ag; dans laquelle les fibres courtes sont allongées plastique-
ment tandis que les fibres longues restent dans le domaine élastique, le défaut de planéité
est atténué partiellement,

e la zone 3 ou er > 2 + Aeg; dans laquelle toutes les fibres de la bande sont allongées
plastiquement et le défaut de planéité initial est corrigé au maximum (il existera toujours
une différence de longueur de fibres, mais tres faible).

On regroupe ces résultats dans un diagramme représentant le défaut de planéité (ou ’écart

de déformation entre fibres longues et courtes) en fonction de I'allongement total imposé (voir

Fig. 1.11), qui sert d’abaque pour le réglage d'une planeuse.

110 T T T X T " T T T T T
Zone 1 Zone 3

100 .

90 .
— 80 | -
=
o 70 + .
=
e 60t |
S
o
) 50 |
o
=
s 40 .
[Tt
©
o 3} _

20 + .

10

0 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Déformation totale [ % ]

Fia. 1.11 — Abaque pour le réglage d’une planeuse

Mais surtout le nécessaire réglage efficace d’une planeuse est di a I’expérience de I'opérateur.
Egalement, des recettes de planage (tables de préréglage) sont disponibles, suite au controle en

ligne de la planéité sur les produits précédemment traités.
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

On applique ces formules a une bande d’aluminium de module d’Young F = 70000M Pa,
de limite élastique oy = 235M Pa, de coefficient d’écrouissage E' = 7000M Pa et présentant
un défaut de planéité de fibres (centre long ou bords longs) de 100U (défaut tres important,
différence de longueur de 1mm pour une bande de 1m de long). Si on introduit un allongement
total e > Ag; + %2 = 0,44% (c’est-a-dire au-dela de la limite élastique pour la fibre longue)
alors on obtient un écart final de longueurs de fibres de 0,01%, c’est-a-dire une planéité finale
de 10U, ce qui est légerement supérieur au niveau acceptable. Ainsi, comme le montre une
expérience effectuée a 1'Imperial College (Sheppard, 1979), une élongation totale de 0,5% de la
bande est suffisante pour corriger la tres grande majorité des défauts de planéité indutriels.

Le comportement élasto-plastique des métaux est rarement décrit par un coefficient d’écrouis-
sage unique E’ mais plutot par une courbe d’écrouissage linéaire par morceaux. Pour obtenir les
données nécessaires au tracé de cette courbe, on effectue un test de traction sur un échantillon
du matériau étudié et on obtient les résultats de la figure 1.12 pour I'aluminium qui sera utilisé

dans toute la suite de notre étude.

Déformation Contrainte

plastique [MPa]

0,0000 235,00 400 . | | | | | | - | |
0,0005 261,39

0,001 272,58 350 -

0,002 283,29

0,005 296, 68 300 1
0,01 306, 20 =

0,02 315,20 £ 2°f . 1
0,03 320,22 5 | . |
0,04 323,67 £

0,05 326,28 £ 5| 250 ]
0,075 330,89 ©

0,1 334,04 100 25 1 -
0,125 336,43

0,15 338,33 or Tl 02 03 o4 05
0,2 341,27 . . . . . . . . o . .
0,25 343,48 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0,3 345,25 Déformation plastique [ % ]

0,4 347,97

0,5 350, 02

Fi1c. 1.12 — Loi d’écrouissage de 'aluminium étudié
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3. Le procédé de planage

On pourrait bien sir refaire le calcul analytique précédent avec 1’écrouissage décrit dans le
tableau de la figure 1.12 mais on propose d’utiliser le logiciel d’éléments finis Abaqus/Standard
pour vérifier le principe du planage énoncé ci-dessus. On considere alors une bande d’aluminium
de longueur L = 3000mm, de largeur b = 1800mm, d’épaisseur e = 0, 224mm, discrétisée par
des éléments coques quadratiques. Le comportement du métal est considéré comme élasto-
plastique avec un écrouissage linéaire par morceaux. La bande présente un défaut initial de
planéité de bords longs de 50U 1. On introduit ce défaut géométrique (il n’y a pas de contrainte
résiduelle au sein de la bande) sous la forme :

z(z,y) = glsm (271':; + 7T> X ; [1+4 cos (mY)] x exp (—16Y2) , (1.15)

avec Y = 1— 24 A =7 118mm et A = 500mm.

On soumet cette tole & une déformation totale de 0,5% dans le sens longitudinal puis on la

relache et on vérifie comment est corrigé le défaut initial de planéité (voir Fig. 1.13).

(a) Défaut initial (b) Défaut final

Fic. 1.13 — Comparaison des déformées de la bande avant et apres l'allongement-relachement

Dans un premier temps, on observe déja que le défaut initial de bords longs semblent étre
atténué d’apres la déformée de la bande apres allongement plastique et relachement élastique.

On se place dans un deuxiéme temps dans le plan déformation - contrainte et on s’intéresse
aux chemins suivis par la fibre courte du centre et la fibre longue du bord durant cette expérience
numérique. On retrouve le méme graphique que celui établi analytiquement et il est possible de
« mesurer » le défaut initial et le défaut final en % d’écart de déformation et de le traduire en
Unités Internationales. Ainsi, le défaut initial de bords longs géométrique de 50U est corrigé
et réduit a 9,60U1 (voir Fig. 1.14).
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o[ MPa]

300

250

Gp
200
150

100

50

Fibre courte du centre
Fibre longue du bord

_________

Ag; = 0,0500% = 50,0UI 4
Ag; = 0,0096% = 9,6UlI

0.2

0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

e[ %]

Fic. 1.14 — Courbe € - o pour deuz fibres, longue et courte (obtenue avec Abaqus/Standard)

Dans un troisieme temps, on se focalise sur le bord de la bande ou se situe la fibre la plus

longue. La figure 1.15 représente cette fibre initialement et apres I’allongement-relachement.

T T T T
Avant allongement — relachement
Apres allongement — relachement

250 500 750 1000 1250

1500

1750 2000 2250 2500 2750 3000

X[ mm]

Fia. 1.15 — Déformée du bord de la bande avant et aprés l’allongement-relachement

26



3. Le procédé de planage

Initialement, la forme de la rive de la bande est une sinusoide de la forme :

A
S sin (%i) avee A=—7,118mm et = 500mm . (1.16)

Apres la simulation, on approxime la déformée du bord par la somme de deux sinusoides, une

lente et une rapide :

A A
ésin (27T$) + 2sin (27r;

Ay = -3, 144mm et A = 500,593mm
) 5 ) avec
! 2 Ay = 1,09Tmm et Ao

1501, 122mm
(1.17)

ce qui correspond a une planéité finale de 9,86U1 et confirme le résultat issu de la courbe
contrainte - déformation. Plus précisément, la fibre longue flambe toujours mais ’ondulation a
une amplitude diminuée tant en conservant la méme longueur d’onde. Ainsi, pour un compor-
tement élasto-plastique avec écrouissage plus réel de I'aluminium, I’élongation totale de 0, 5%

conseillée assure une réduction du défaut initial et une division par 5 de sa valeur.

Il existe plusieurs types de planeuses selon qu’elles introduisent 1’allongement plastique par
traction, par flexion ou par une combinaison des deux. Dans tous les cas, ces déformations
permanentes se doivent tout de méme de rester limitées pour éviter les risques de fissuration

ou de déchirement du métal.

3.2 Technologies et outils

Apres avoir décrit le principe général du procédé de planage qui permet de corriger les
défauts de planéité et de réduire (si possible annuler) les contraintes résiduelles des bandes
métalliques, nous présentons les trois grandes catégories de planeuses existantes et leur mode
de fonctionnement. On n’abordera pas ici le planage par laminage en skin pass sur des laminoirs
dits de skin pass ou défripeurs, qui ne sont pas I'objet de la thése, mais qui permettent également

de résorber les contraintes internes et les défauts de planéité (surtout pour 'acier).
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Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

Planeuse sous traction pure

Les défauts de planéité et les courbures sont corrigés en étirant plastiquement la bande afin
que toutes les fibres soient a la méme longueur. Pour des plaques individuelles, un systéme
de mors de part et d’autre appliquant la traction voulue au matériau fonctionne efficacement.
Cette technologie s’appelle un banc de traction. Elle est surtout utilisée pour des toles épaisses
destinées a I'aéronautique (entre 8mm et 185mm d’épaisseur). Cependant, cette solution est
coliteuse en travail et en matériel. Il existe également des planeuses pour bobines qui fonc-
tionnent selon le méme systeme que les bancs de traction en appliquant localement une trac-
tion a un morceau de bande par I'intermédiaire de mors. Puis la partie corrigée est coupée et
le processus se poursuit en déroulant la bobine de maniere non continue. Mais cette technique

n’est pas étudiée dans le cadre de cette these.

La planeuse sous traction pure, également appelée étireuse, a été développée vers 1960. Elle
introduit un allongement plastique dans la bande grace a deux séries de blocs de vitesses diffé-
rentes. La premiere série accélere la bande qui passe d’une vitesse V5 a une vitesse Vi supérieure,
provoquant ’allongement désiré. La seconde ralentit la tole qui sort alors a une vitesse V5 telle
que Vy < Vi < V4. La vitesse de défilement est comprise entre 100m.min~! et 600m.min~"'. Ceci
permet de tendre toute 1’épaisseur de la bande au-dela de la limite élastique du matériau. Ainsi,
les contraintes résiduelles sont réduites mais 'aluminium durcit et sa capacité en allongement
résiduel diminue. Le bon compromis du planage consiste a allonger suffisamment les fibres pour
corriger les défauts de planéité (0,5%) mais pas trop pour maintenir un allongement résiduel

utilisable par le client lors de la mise en forme finale.

Ne disposant que de la traction tres faible des débobineuses et rebobineuses (10 — 20M Pa),
des blocs tensionneurs sont alors utilisés pour augmenter (ou diminuer) fortement la tension de
la bande par 'intermédiaire du frottement du produit plat sur les rouleaux. Le rapport maximal
qu’il est possible d’obtenir entre les tractions de sortie et d’entrée de ces blocs, en supposant
qu’il n’y a pas de glissement, est calculé par la formule de la poulie d’Euler (voir annexe A et
Fig. 1.16) en fonction de I'angle de contact et du coefficient de frottement entre le métal et le

rouleau.
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3. Le procédé de planage

Oentrée

O sortie _ 6f49 (118)

)
Oentrée

O sortie

Fi1G. 1.16 — Bande sur un rouleau soumise a deux tractions et au contact avec frottement

ou f est le coefficient de frottement entre la bande et le rouleau, # I’angle de contact.
On itere cette formule en ajoutant plusieurs rouleaux a la suite pour augmenter la longueur
totale de contact entre bande et rouleaux. Ainsi, pour un bloc tensionneur composé de n
rouleaux, présentant chacun un angle de contact 6; avec la bande, le rapport maximal qu’il est

possible d’obtenir entre les tractions de sortie et d’entrée vaut :

Osortie _ f(01+02+.+0n) (1.19)

Oentrée

La figure 1.17 montre plusieurs configurations possibles de blocs tensionneurs avec un angle

total de contact compris entre 270° et 1170° et de 2 a 6 rouleaux.

™
(a) 270° - 350° ) 450° - 520° ) 400° - 520°
) 900° - 1040° ) 800° - 1040° ) 920" - 1170°

F1a. 1.17 — Angle de contact bande/rouleauz en fonction de la configuration du bloc tensionneur

29



Chap. 1: Etude bibliographique du procédé de planage

Les blocs tensionneurs sont constitués de rouleaux de grands diametres (entre 500mm et
1000mm, pour éviter la flexion) et paralleles. Les rouleaux sont tous de méme diametre et de
méme inertie donc interchangeables. Plus la bande d’aluminium est épaisse, plus ils sont grands.
Ils sont recouverts d’'une couche de revétement en élastomere (10 — 20mm, dureté entre 75° et
90" Shore A) comme le néoprene ou le polyuréthane afin d’assurer le frottement adéquat entre
les deux surfaces en contact. L’élastomere évite également la détérioration de la surface de la
tole car l'usure des cylindres de travail provoque des irrégularités dans le profil de la bande.
Plus le revétement est épais et mou, moins la surface sera endommagée par la poussiere ou
les particules d’aluminium. Mais trop épais ou trop mou, une déformation excessive causera
une distribution non-uniforme dans la largeur de la bande. De plus, le contact est lubrifié pour
diminuer légerement le frottement, transférer la chaleur et protéger la surface de la corrosion
et des saletés. Le lubrifiant ne doit pas étre d’origine végétale ni animale pour prévenir sa
détérioration suite a la formation d’acides organiques.

Le tableau 1.3 présente quelques valeurs du coefficient de frottement en fonction du matériau

constituant le revétement et des conditions de lubrification.

TAB. 1.3 — Coefficient de frottement en fonction du revétement et de la lubrification

Revétement Lubrification Coefficient de frottement

Acier 1 sec 0,15-0,18
huile (faible) 0,10 - 0,15
sec 0,17 - 0,20
Néoprene huile (faible) 0,13-0,17
huile (exces) 0,10- 0,13
Caoutchouc bee 0,25- 0,28 ,
huile non recommandé
, sec 0,22 - 0,26
Polyuréthane . 16 (faible) 0,17 - 0,22
huile (exces) 0,13-0,17

Le réglage des vitesses dans les blocs tensionneurs peut se faire soit par deux moteurs séparés,
soit par un moteur et un systeme mécanique d’engrenages. Néanmoins, lors du fonctionnement
de I'étireuse, des phénomenes de vibrations ou de battements de la traction font apparaitre des
défauts d’ondulation sur toute la largeur de la bande. Des volants d’inertie sont alors mis en

place pour stabiliser la vitesse de rotation.
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Ce systeme d’étirage en continu de la bande présente I'inconvénient de recourir a une traction
élevée, supérieure a la limite élastique de ’aluminium, pour étre efficace et corriger les défauts de
longueur de fibres. C’est pourquoi ce type de planeuse est généralement utilisé pour les bandes
minces malgré des risques de casses du produit. Cependant, cette technologie a tendance a
produire des bandes avec un défaut final de centre long, sauf celles présentant un défaut de
bords longs initial tres prononceé.

Pour finir, il n’est parfois pas possible de planer sous traction pure certaines bandes métal-
liques car elles sont trop dures, trop épaisses ou ont des défauts de cambrure et tuile incorrigibles
par une simple traction. Pour ces cas-la, on utilise des rouleaux plus petits sur lesquels la bande

est sollicitée en flexion.

Planeuse multi-rouleaux

Une deuxieme solution possible pour la correction des défauts de planéité est I'introduction
d’allongement plastique dans la bande d’aluminium par des flexions alternées. On utilise alors
une planeuse multi-rouleaux (voir Fig. 1.18).

Ce type de machine est composé d'un équipement supérieur et d’'un équipement inférieur
contenant chacun des nappes de cylindres de travail et de cylindres d’appui. Le nombre de
rouleaux est élevé et varie généralement entre 15 et 21 (toujours impair), ce qui engendre de
7 a 10 flexions alternées. Peu espacés (I'entraxe est égal au diametre augmenté de 5 a 11%),
ils sont plus petits que pour la planeuse sous traction pure, leur diametre est compris entre 15
et 50mm. L’équipement inférieur reste fixe tandis que I’équipement supérieur peut se déplacer
verticalement et basculer autour d'un axe transversal a la bande afin de réaliser I'imbrication
des rouleaux désirée. Les angles de contact entre la bande et les rouleaux sont alors relativement
faibles (entre 0° et 15°). Quant aux rouleaux, ils sont constitués d’un alliage d’acier compatible
avec les traitements thermiques et de dureté 90/95 Shore C. Comme il n’y a pas de traction
dans la bande, les rouleaux sont motorisés et le planage multi-rouleaux est effectué a une vitesse

de quelques dizaines de metres par minute.
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(b) Schéma (¢) Rouleaux de planage

Fic. 1.18 — Planeuse multi-rouleaux

Gevers et al. (1995) divisent la planeuse en deux zones dont les fonctions sont tres différentes
mais tout de méme complémentaires et interactives. La premiere zone a pour but d’éliminer
les défauts de planéité non-développables tels que le centre long, bords longs ou toute répar-
tition hétérogene dans la largeur des contraintes résiduelles longitudinales. Pour ce faire, les
fibres atteignent un taux de plastification dans ’épaisseur suffisamment élevé et fonction de
I'importance du défaut initial. La figure 1.19 montre 'influence du taux de plastification dans
I’épaisseur sur la correction d’un défaut de planéité initial de 175U 1 dans une bande d’acier. 11
apparait que le planage multi-rouleaux est d’autant plus efficace que le taux de plastification
est important. A travers la littérature, il est considéré qu'un taux de plastification de 85% dans

I'épaisseur est suffisant pour réparer la plupart des défauts de planéité (Bland et Alters, 1967).
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-5
Contraintes
normales
en daN/mm2  -19

-20

-2%
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Fi1a. 1.19 — Influence du taux de plastification sur la correction d’un défaut de bords longs (Gevers

et al., 1995)

La seconde zone permet de réduire les gradients de contraintes longitudinales et transversales
dans I'épaisseur de la bande, assurant ainsi une cambrure et une tuile faibles. On atteint cet
objectif par la décroissance progressive des imbrications des rouleaux suite au basculement de
I’équipement supérieur de telle sorte que le rayon de courbure soit nul en sortie de la machine.

D’autre part, il est prouvé que plus le nombre de pliages effectués est important, meilleure sera

la planéité finale (voir Fig. 1.20).

Contraintes normales initiales

Défaut initial

Largeur de la t6le en nombre de poutres

\Comrainte.s normales résiduelies 13 Rouleauxl

-20,00 -15,00 -10,00

épaisseur (mim)

F1G. 1.20 — Influence du nombre de rouleauz sur la contrainte longitudinale dans l’épaisseur (Gevers

et al., 1995)
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Des rouleaux décambreurs et détuileurs peuvent étre ajoutés apres la planeuse multi-rouleaux
afin d’aliminer les défauts de courbure résiduels. De plus, lorsque 1’épaisseur de la bande dimi-
nue, la cambrure et la tuile deviennent particulierement difficiles & maitriser donc il conviendra
alors d’augmenter le nombre de rouleaux.

Enfin, une amélioration de cette technologie consiste a autoriser les rouleaux de travail a se
déformer élastiquement dans le sens transversal (voir Fig. 1.21) et mieux s’adapter ainsi aux

défauts de la bande entrante, par I'action des rouleaux intermédiaires et des rouleaux d’appui.

Fia. 1.21 — Flexion élastique des rouleaux de travail

Planeuse sous tension

Lors du planage sous traction pure, leffort appliqué a la bande doit dépasser la limite
¢lastique du matériau pour étre efficace et corriger les défauts de planéité. Ce type de machine
s’adresse donc a des toles d’épaisseur relativement faible, sous peine de nécessiter une mécanique
trop lourde pour pouvoir produire une telle traction. Une solution consiste a combiner les modes
de fonctionnement des deux planeuses précédentes en introduisant des flexions alternées (par des
aiguilles de planage) dans une bande tendue entre deux blocs tensionneurs. Cette technologie
s’appelle planage sous tension (voir Fig. 1.22) et est tres prisée dans l'industrie de l'acier.

Développé en 1938, et grace aux progres technologiques, ce systeme traite des bobines de 2m

! (avec des pointes & 900m.min~1). Il faut éviter

de large, a une vitesse moyenne de 300m.min~
une vitesse de planage trop grande car sinon les grains du métal n’ont pas le temps d’atteindre

une position stable, ce qui peut conduire a des nouvelles contraintes apres 1'opération.
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Fi1c. 1.22 — Ligne de planage sous tension

Lors du passage sur les rouleaux, la superposition d’une traction assure la plastification
d’une section plus importante de la bande. De plus, la tension aide a atteindre la conformité de
la tole sur les rouleaux. Grace aux flexions alternées, la force de traction a appliquer est plus
faible que pour une étireuse (seulement un tiers de la limite élastique). Ainsi, une planeuse sous
tension est tres efficace et est capable d’éliminer des défauts incorrigibles avec une planeuse

conventionnelle (Kusakabe et Hirasawa, 1966), a des cotlits moindres.
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L’architecture de la planeuse joue un grand role, en particulier la taille et la disposition
des rouleaux. Il détermine la gamme des bandes a planer. Par rapport a une planeuse multi-
rouleaux, la présence de la traction autorise a augmenter le diametre des aiguilles de planage,

également a diminuer leur nombre (moins d'une dizaine) (voir Fig. 1.23).

QNQQ

009 j

) Modéle Castelsarrasin ) Modeéle Rhénalu

FiGg. 1.23 — Ezemples de configurations de planeuses sous tension

D’autre part, on ajoute deux rouleaux supplémentaires en sortie de planeuse. On place
un rouleau détuileur pour transformer la tuile en cambrure puis un rouleau décambreur pour
supprimer ce défaut. La figure 1.24 décrit la ligne de planage sous tension de Rogerstone,
mise en service en 1965. Cette ligne traite des bandes d’aluminium entre 0, 15mm et 0, 76mm
d’épaisseur, entre 500mm et 1 050mm de largeur et 250M Pa au maximum de limite élastique.

Le métal défile a la vitesse de 290m.min!.

Bloc Tahe Bloc Bloc
Planeuse

Bobineuse Débobineuse

tensionneur d'inspection tensionneur tensionneur

ﬁi‘
ﬁa

i
I

Fi1c. 1.24 — Planeuse sous tension utilisée a Rogerstone

Enfin, le pilotage d’une planeuse sous tension se fait par une consigne d’allongement, plutot
que par une consigne de traction. En effet, la seconde méthode est assez difficile a mettre en
place, peu économique et des instabilités sont susceptibles d’apparaitre. Alors que I'allongement
est donné par l'application d'une différence de vitesse entre les deux blocs tensionneurs. Ce

systeme est plus sensible, notamment avec des métaux ayant un faible coefficient d’écrouissage.
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On voit sur la courbe contrainte - déformation de la figure 1.25 que pour une faible variation
de la contrainte o, on obtient de grands écarts de déformation e. Ainsi, il est plus prudent de

controler I'allongement dont les variations ont peu d’effets sur la traction de la bande.

]

v

Ae

Fic. 1.25 — Pilotage en allongement ou en traction

4 Revue de la littérature

4.1 Etude expérimentale

Morris et al. (2000) ont étudié le planage sous tension afin de caractériser le comportement
de la bande métallique durant le procédé. Ils ont effectué des séries de tests cycliques de fatigue
sur des toles en acier a faible teneur en carbone, issues du laminage a froid. Ils ont sollicité
les échantillons pendant 10 cycles de traction - compression, a température ambiante et a une
fréquence de 1H z. Les hystérésis observées sur les courbes contrainte - déformation et le calcul
des coefficients de Bauschinger (§ et [3; ont permis de mettre en évidence le comportement
élasto-plastique du métal, avec un écrouissage combiné isotrope - cinématique dont la fraction

cinématique augmente avec la déformation totale imposée, accompagné d’un effet Bauschinger.
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Morris et al. (2002) ont également conduit des expériences numériques (sous Abaqus / Stan-
dard) dans le but de comprendre quels sont les parametres du planage sous tension (5 rouleaux)
qui influencent la planéité résiduelle d’'une bande métallique. Pour cela, ils ont utilisé une mé-
thodologie de plan d’expériences développée par Taguchi. Il est apparu que 'angle de contact
avec le rouleau 4 a le plus d’impact sur les contraintes résiduelles et que pour minimiser les
déviations hors-plan de la tole, il faut :

e un angle de contact avec le rouleau 2 élevé,

e un angle de contact avec le rouleau 4 élevé,

e une vitesse de planage faible (pour le comportement élasto-visco-plastique du matériau),

e un allongement ou une tension de ligne faible,

e une limite élastique élevée.

4.2 Modélisation (semi-)analytique

Malgré des hypotheses simplificatrices, les modeles (semi-)analytiques fournissent les dis-
tributions de contraintes et de déformations dans I’épaisseur, les courbures résiduelles de la
bande en un temps de calcul relativement court. Ils peuvent étre suffisants pour comprendre
les mécanismes importants du procédé et permettre un préréglage des machines de maniere a
optimiser la planéité sortante et limiter les contraintes résiduelles. Ce sont surtout les planeuses
multi-rouleaux et les planeuses sous tension qui sont concernées par cette approche.

Swift (1948) a été le premier a s’intéresser au pliage sous tension suite a l'observation de
différences d’épaisseur de toles apres élongation entre la théorie et la pratique. Ses travaux
ont été repris puis appliqués aux flexions multiples et alternées par Kinnavy (1972) pour le
design de planeuses a rouleaux, simples et performantes. Ensuite, a travers cette voie, Patula
(1979) a cherché a comprendre les différents mécanismes régissant le procédé de planage afin
d’optimiser la correction de la planéité. Il a déterminé 5 cas de figure de plastification (ou non)
de la surface supérieure, médiane et inférieure d’une bande en fonction du rayon de pliage et de
la tension appliquée (voir Fig. 1.26). Pour chaque cas, il a proposé des formules pour calculer

I’allongement résiduel ainsi que les pertes de tension de la téle dues a la plastification des fibres.
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Fi1a. 1.26 — Caractérisation de la distribution de contraintes dans l’épaisseur (Patula, 1979)

Doege et al. (2002) ont proposé un modele analytique de planage sous tension en deux di-
mensions fournissant les courbures résiduelles, en assimilant la bande a une poutre. En cas de
comportement élastique, la déformée de cette poutre est un polynéme d’ordre 3 alors que pour
un comportement plastique, celle-ci est décrite par un polynéme d’ordre 4. Il a fait I’hypothese
d’une élasticité linéaire ainsi que d’un écrouissage linéaire (I’écrouissage exponentiel plus proche
du comportement réel nécessitait plus de temps de calcul pour des résultats quasiment iden-
tiques). Avec un temps de calcul tres faible, ce modele peut étre utilisé directement dans une

boucle de controle de la machine pour I'ajustement en temps réel des parametres du procédé.
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Plusieurs auteurs ont élaboré des modeles analytiques en trois dimensions tout en supposant
quelques hypotheses simplificatrices comme le firent Cerles (1981) et Tirilly (1991). A savoir des
déformations planes, une contrainte normale nulle, 'absence de cisaillement, I’hypothese des
sections droites de Bernoulli, la loi de Hooke en élasticité, les équations de plasticité de Prandtl-
Reuss associées au critere de Von Mises, un écrouissage isotrope. Misaka et Masui (1976) ont
ouvert la voie a ce type de modeles permettant le calcul de I'allongement, des contraintes,
de la cambrure et de la tuile résiduelles a la sortie d’une planeuse sous tension. Ils ont établi
expérimentalement une équation pour le rayon de pliage effectif p de la bande en cas de non
conformité, en fonction de I’épaisseur e, du diametre du rouleau D, de la tension o, de I'angle
de contact 0 et de la limite élastique oy :

D 20'0 1
~ = w2002 1.20
pP=5te (al 200 + o7 0 a3) ’ (1.20)

ol a, as et as sont des constantes. Par la suite, Hira et al. (1988) ont repris cette formule
empirique du rayon de pliage et ont comparé leurs résultats avec des données expérimentales
pour une adéquation plus précise. Ils ont remarqué que I'augmentation du nombre de rouleaux
des planeuses assurait une réduction des contraintes résiduelles. Ils ont également corrigé un
défaut de bords longs en divisant la largeur de la téle en 5 morceaux et ont conclu que plus
I'imbrication des rouleaux est importante, plus la différence de longueur entre les fibres lon-
gitudinales est diminuée. Les chercheurs de I'IRSID Bourgon et al. (1993) ont développé leur
propre logiciel de planage avec cette approche. Ils ont ainsi acces a la courbure de la bande sur
chaque rouleau, son taux de plastification dans I’épaisseur. La validation a été faite a partir de
valeurs expérimentales pour les courbures et les forces (les erreurs relevées étaient dues surtout
a l'incertitude sur la rhéologie du matériau). Grace a un découpage numérique de la bande en
une vingtaine de poutres dans la largeur et une cinquantaine de tranches dans I'épaisseur, les
auteurs ont simulé le passage d'une tole avec un défaut initial de cambrure ou de bords longs, ce
dernier étant mieux corrigé avec des rouleaux concaves traduisant leur cambrage. Dans tous les

cas, les défauts de planéité initiaux sont atténués et les contraintes résiduelles diminuées. Afin
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d’améliorer cette méthodologie, Jamshidian et al. (2008) ont introduit un écrouissage combiné
entre isotrope et cinématique linéaire de Prager. Ils ont validé leur modele en le comparant avec
une simulation par Eléments Finis. Une augmentation de I’épaisseur ou de la tension appliquée
fait diminuer les courbures résiduelles. Tres récemment, Behrens et al. (2011) ont considéré la
bande métallique comme une poutre et ont supposé sa déformée comme étant deux arcs en
contact avec les rouleaux reliés par une tangente afin de programmer dans le logiciel Matlab
le calcul des contraintes résiduelles, validé par des résultats expérimentaux. Leur modele offre
la possibilité de fléchir les rouleaux pour s’adapter dans la direction transversale au défaut en-
trant (celui-ci est mesuré par relevé topographique puis est injecté dans la bande en entrée de la
machine). En divisant numériquement la largeur en fibres longitudinales, les auteurs simulent
la réduction des différences de longueur entre les fibres, aboutissant a l'atténuation (voire la
suppression avec de meilleurs réglages) d'un défaut de bords longs, ainsi qu’a la transformation

d’un défaut de centre long en bords longs (voir Fig. 1.27).
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F1a. 1.27 — Transformation d’un défaut de centre long en défaut de bords longs (Behrens et al., 2011)
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4.3 Simulation numérique

Les modeles numériques basés sur la méthode des Eléments Finis (FEM) sont plus précis
et nécessitent moins d’hypotheses simplificatrices. Par contre, leur temps de calcul augmente
de manieére importante avec le degré de précision demandé pour les résultats et la complexité
des conditions du procédé introduites dans le modele. Ainsi, ils ne peuvent pas étre utilisés
directement en ligne, dans une boucle de contréle par exemple, mais plutot hors-ligne, lors de
la compréhension des différents phénomenes intervenant lors du planage de bandes minces.

Huh et al. (2001) ont utilisé le logiciel commercial Abaqus/Standard pour élaborer un modele
Eléments Finis en deux dimensions pour un ensemble de 3 rouleaux et étudier I'influence des
parametres du procédé que sont la traction appliquée, I'imbrication, ’entraxe, le nombre et
le diametre des rouleaux. Une bande métallique de 0, 7mm d’épaisseur est discrétisée par des
éléments quadrangles a intégration réduite, soumise a une retenue de 50M Pa et défilée sur
400mm afin d’atteindre un régime permanent. Il apparait que le choix de la taille du maillage
est primordial puisque pour une taille dans le sens longitudinal allant de 10mm a 1mm, la valeur
de la déformation plastique engendrée varie du simple ou double. D’autre part, ils ont établi
que limbrication du rouleau central détermine le niveau maximal de la déformation plastique

longitudinale.

Trull (2008) a également simulé le planage sous tension avec Abaqus/Standard mais en 3
dimensions avec des éléments coques a interpolation linéaire, avec une intégration réduite dans
le plan et 11 points d’intégration dans I’épaisseur. La condition de symétrie centrale autorise
la modélisation uniquement de la demi-largeur avec, par conséquent, un probleme et un temps
de calcul réduits. Les rouleaux sont quant a eux supposés indéformables et représentés par
des surfaces analytiques rigides. [’auteur leur donne néanmoins un profil dans la direction
transversale afin de tenir compte de leur cambrage, suite au cédage par exemple. Il considere
ensuite un contact normal unilatéral et un contact tangentiel sans frottement. Un défaut de
planéité géométrique initial de bords longs est introduit dans la bande virtuellement découpée
en plusieurs bandelettes dans sa largeur pour illustrer les courbures résiduelles différentes apres

le retour élastique. La simulation nécessite 2 jours de calculs et est réalisée en 5 étapes :
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e application d’une traction de retenue (25% de la limite élastique),

imbrication des rouleaux,

recul des rouleaux (ce qui est équivalent au défilement de la bande),

désimbrication des rouleaux,

relachement de la traction.

Les résultats montrent que la déformation plastique longitudinale est quasiment constante dans
toute la largeur de la bande avec une légere décroissance pres du bord libre. Cet effet était
impossible & prédire avec les modeles (analytiques ou numériques) en deux dimensions et cela
montre 'importance des calculs prenant en compte la largeur malgré une homogénéité apparente
du procédé dans cette direction (rouleaux plats, absence de frottement, traction uniformément
appliquée, ...). Ensuite, le passage d’'une bande avec un défaut initial dévoile une redistribution
de la déformation plastique dans le sens transversal puisque cette grandeur est tres élevée au
centre mais beaucoup moins au niveau des rives, la ou les fibres longitudinales sont déja longues
(bords longs). Ainsi, la planeuse sous tension corrige le défaut initial de planéité en atténuant les
différences de longueur de fibres. Il est possible d’accentuer cet effet avec des rouleaux profilés
adaptés au défaut entrant (profil bombé pour un défaut de bords longs et profil creusé pour un

défaut de centre long) (technique aussi décrite par Noé (1999)).

Enfin, Li et al. (2007) ont préféré le logiciel MSC. Marc pour effectuer une modélisation par
Eléments Finis du planage sous tension d'une bande de 0,2mm d’épaisseur et de 800mm de
large. La demi-largeur est discrétisée a ’aide d’éléments coques linéaires. Par rapport a I’auteur
précédent, il considere en plus le frottement entre la tdle métallique et les rouleaux selon la
loi de Coulomb et avec un coefficient de 0,2. « Seulement » 20 heures sont alors nécessaires
pour ce calcul permettant d’accéder aux contraintes résiduelles longitudinale et transversale en
fonction de I'imbrication du rouleau décambreur. Les auteurs remarquent que les contraintes
sont hétérogenes dans la largeur de la bande (voir Fig. 1.28). L’écart entre les valeurs au
centre par rapport a celles des rives évolue avec I'imbrication du rouleau décambreur. Ainsi,
la simplification du modele en 2D n’aurait pas permis de mettre en lumiere ce point et ils

recommandent une approche en 3D pour la simulation de ce type de procédé.
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Fi1G. 1.28 — Distribution de la contrainte transversale dans la demi-largeur (Li et al., 2007)

Les modeles par FEléments Finis sont tres gourmands en temps de calcul a cause de la
longueur de défilement & assurer donc Steinwender et al. (2010) ont testé plusieurs types d’élé-
ments pour la discrétisation de la tole (2D structurel = poutres, 2D continu = quadrangles,
3D structurel = coques, 3D continu = hexaeédres) dans le logiciel Abaqus/Ezxplicit. Pour des
rouleaux non-motorisés, ils ont mis en évidence 'augmentation de la traction de la bande suite
a la dissipation d’énergie par déformation plastique des fibres. Afin d’accélérer leur simulation,
ils ont développé une approche basée sur le travail virtuel pour le calcul de la courbure de la
bande avec un nombre de degrés de liberté bien inférieur a celui relevé dans la méthode des

Eléments Finis.

Une alternative consiste a développer son propre code Eléments Finis spécialement dédié au
planage sous tension comme 'ont fait Yoshida et Urabe (1999). Remarquant que les modeéles
empiriques ou analytiques ne tenaient pas compte de l'effet Bauschinger, ni du phénomene

d’écrouissage-radoucissement, ils ont élaboré un programme personnel avec :

e une loi décrivant le comportement cyclique du matériau selon le modele de Chaboche et
Rousselier (1983) avec écrouissage combiné isotrope / cinématique non-linéaire dont les
parametres sont identifiés par un test cyclique de flexion (I'essai classique de traction-

compression n’est pas réalisable a cause du flambement de la bande),
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e un algorithme de détection du contact performant car la gestion de ce point est particu-
lierement longue dans les logiciels commerciaux,

e une discrétisation de la tole par des éléments quadrangles 2D.

Ce code est validé avec le calcul des courbures lors d’une expérience et appliqué a une configu-
ration industrielle pour laquelle la sensibilité des courbures résiduelles longitudinale et trans-
versale a I'imbrication des rouleaux est étudiée. Le planage multi-rouleaux a été simulé dans
un programme développé indépendamment d’un logiciel commercial par Park et Hwang (2002)
avec des éléments coques pour une bonne description de la flexion et une intégration réduite
afin d’éviter les phénomenes de verrouillage numérique. Il a été validé sur une configuration
simple de 5 rouleaux en laboratoire avec de bonnes tendances mais 20% d’erreur lors du calcul
de la courbure. Ensuite, le programme est appliqué a deux configurations a 13 et 15 rouleaux.
Il apparait que plus I'imbrication d’entrée de la machine est grande, mieux est corrigé le défaut
de cambrure initiale. A imbrication égale, des rouleaux plus nombreux et plus petits sont plus

efficaces.

Enfin, peu d’auteurs ont pris en compte le caractére stationnaire du procédé étudié. En
effet, tout comme le laminage, le planage peut étre simulé numériquement avec une formula-
tion eulérienne ou mieux ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) de maniere a limiter la bande
considérée simplement a la longueur de la machine. Des sections eulériennes permettent de dé-
finir des flux de matiére entrant et sortant (au lieu de prendre en compte un maillage tres long
a faire défiler afin d’atteindre un régime permanent). Cette méthode est par exemple propo-
sée dans plusieurs codes commerciaux (Abaqus, Ansys/LS-Dyna, ...). Elle a le double avantage
d’autoriser le modélisateur a ne représenter qu’'une longueur de bande égale a la taille de la
planeuse étudiée mais aussi de pouvoir mailler finement les zones de contact avec les outils,
tout en se contentant d’un maillage grossier dans les régions libres ou les grandeurs varient
faiblement. Dans sa these, Boman (2010) a intégré une formulation ALE dans le programme
Metafor pour simuler des procédés de mise en forme en régime stationnaire, en particulier le
laminage et le planage sous tension, en deux et en trois dimensions. Le choix d'un schéma

de convection tres précis permet d’obtenir les mémes résultats que ceux issus d’une approche
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lagrangienne. Une diminution relativement significative du temps de simulation a été observée
dans le cas d’un maillage optimisé. Par ailleurs, dans le cadre de '’ANR Instabande, un logiciel
interne est développé au sein du LEM3 pour simuler le transport de bande métallique sur des
rouleaux. A ce titre, une formulation ALE sera proposée et le programme pourra donc étre
utilisé pour la modélisation du procédé de planage qui sera assimilé a du « transport de bande

avec plastification ».

5 Conclusion

La production de bandes minces d’aluminium est une opération longue, composée de mul-
tiples procédés successifs. La planéité (défaut de forme et contraintes résiduelles) est un point
important de la qualité des produits plats fabriqués, surtout lorsque les clients ont des exigences
tres strictes du fait de l'utilisation ultérieure (découpage, emboutissage, ...). Afin de respecter
les criteres demandés, Constellium utilise des planeuses pour corriger la planéité de ses toles.
Plusieurs technologies existent selon que l'allongement plastique permettant la réduction de
différences de longueur de fibres est introduite par traction pure, flexions alternées consécutives
ou par une combinaison de ces deux phénomenes.

Le réglage de ces machines est complexe et dépend majoritairement du savoir-faire de 1'opé-
rateur aux commandes. Des modeles analytiques simplifiés ont aidé a la compréhension des
mécanismes intervenant dans la correction des défauts de planéité et dans la réduction des
contraintes résiduelles. Des tables de préréglages ont également été établies pour faciliter le
pilotage des planeuses. Néanmoins, ces modeles sont basés sur des hypotheses peut-étre ré-
ductrices et sont généralement en deux dimensions. Nous décidons de construire un modele
analytique du planage multi-rouleaux au chapitre suivant afin de tester les possibilités offertes

par cette approche.
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Chapitre 2

Modélisation analytique du planage

multi-rouleaux

Nous exposons quelques considérations théoriques a propos du pliage et du dépliage sans
traction d'une bande d’aluminium sur un rouleau, énoncées par Cerles (1981) ou Tirilly (1991).
A T'aide d’hypotheses de modélisations simples, il est possible de calculer ’allongement et la
courbure résiduels pour comprendre le fonctionnement d’une planeuse et obtenir les parametres

de réglage conduisant a une bonne efficacité du procédé de planage.

1 Contraintes et déformations dans I’épaisseur

On se place dans le repere orthonormé (xyz), d’origine O sur la fibre médiane de la bande
tel que :

e (Ox) est la direction longitudinale,

e (Oy) est la direction transversale,

e (Oz) est la direction normale.

Dans la suite de ce paragraphe, on adopte les hypotheses suivantes :

e initialement, la bande est supposée plane et sans contrainte interne,

e le matériau est isotrope, son comportement est élastique, parfaitement plastique,

e on néglige les contraintes de cisaillement o,,, 0,. et 0.,
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Chap. 2: Modélisation analytique du planage multi-rouleaux

e les sections planes restent planes (hypothese de Bernoulli),
e comme l'épaisseur de la bande e est faible devant les autres dimensions et que la surface

qui n’est pas en contact avec le rouleau est libre, on suppose que o,, = 0,

e a cause du frottement de la face concave de la bande sur le cylindre, on considere qu’il

n'y a pas de glissement transversal et donc €., = 0.
On s’intéresse a une bande sans traction, en flexion sur un rouleau de rayon R comme le

montre la figure 2.1.

Fi1Gc. 2.1 — Pliage sans traction d’une bande sur un rouleau
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1. Contraintes et déformations dans ’épaisseur

On détermine la déformation longitudinale d’une fibre de coordonnée z (par rapport a la

fibre médiane) dans la direction normale :
e e
L:<R+2+z)a et L0:<R+)a . (2.1)

D’ou :

Comme e << R, on écrit R+ § =~ R et

81‘11?

i
R

Ensuite, on applique la loi de Hooke avec la formule suivante (en négligeant les composantes

de cisaillement) :

Exx 1 A 4 Oz

1
Eyy | = | 1 —v Oyy ) (2.4)
€2z —v —v 1 Oz

1 z
Exx = I [O0e —V (Oyy +0)] = R
1
‘wT @ [oyy — v (02 +0)] =0 (2.5)
1
== 7 [0 = v (00s + 0yy)]
On obtient alors les composantes des tenseurs de contraintes et de déformations
E =z z
O-.Z‘.Z‘ = T 5 Tr —
1—1v2R c R
vE 2
O'yy = 1 — VQE et é‘yy = 0 (26)
v oz
= €z = — -
02z =10 1-vR
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On représente la déformation et la contrainte longitudinales (composantes prépondérantes de

ces deux tenseurs) a travers ’épaisseur de la bande (voir Fig. 2.2).

A Z
e Ly S
QTS 2
¢ _E_ e i
2R | Cax 112" 2R  Oaa
5 € ; E e
2R 1—-v?"2R
e £
"""""""""""""""" 2 2
(a) Déformation longitudinale (b) Contrainte longitudinale

Fia. 2.2 — Déformation et contrainte longitudinales dans l’épaisseur (élasticité)

Ceci est vrai tant que la bande se déforme élastiquement. On cherche donc a caractériser le

comportement plastique. Le domaine d’élasticité est donné par le critere de Von Mises suivant :

f(Q)Z\/E—UQSO , (2.7)

tr (g) 1 est le tenseur de contraintes déviatorique, ce qui donne dans notre cas :

f (g) TV 00| — 0 . (2.8)

On note alors Yo = —7=2—; et la bande reste dans le domaine élastique tant que |022] — 20 < 0.

Si une partie de ’épaisseur de la bande subit des déformations plastiques alors les graphiques

précédents sont modifiés comme représenté sur la figure 2.3.

On calcule ainsi la valeur du rayon critique R¢ correspondant au rayon du rouleau en-dessous

duquel une fraction de I’épaisseur de la bande entre dans le domaine plastique :

E e ostoidi R 1 EFe V1-v+1v2FEe (2.9)
= c’est-a-dire = —_———=—_— .
1 —122Re T2y, 2 112 0,2
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2. Courbure résiduelle

O-ZECL’

(a) Déformation longitudinale

.........................

(b) Contrainte longitudinale

E_c
1-v22R

F1a. 2.3 — Déformation et contrainte longitudinales dans ’épaisseur (élasto-plasticité)

Par conséquent, si R < R¢ alors le métal plastifiera et une courbure résiduelle apparaitra.

De maniere générale, si on désire plastifier une portion p% de I'épaisseur de la bande alors on

utilisera un rouleau de rayon R tel que :

E $(1-p)

N =
071 2 R '

1 Fe

R=—_—"
]_—V2202

(1-p)=(1-p)Re

2 Courbure résiduelle

(2.10)

(2.11)

Si le métal ne subit aucune déformation plastique durant le pliage, alors il reprendra sa

forme originelle lorsque les forces extérieures seront relachées. Par contre, si la tole a subi une

déformation plastique alors elle tendra a retourner vers son état initial mais cependant sans

atteindre sa planéité d’origine. Elle conservera une courbure résiduelle de rayon R,..

Apres flexion de la bande sur un rouleau, le déchargement élastique se fait de facon a

ce que le moment de relachement élastique M,.; soit en équilibre avec le moment de flexion

¢lasto-plastique My, .
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3 —20 0 F oz 3
Mflez:/ am(z).z.dz:/ —Yo.2.dz + 2.—.z.dz—i—/ Yo.2.dz (2.12)

_% _% —20 1—V R 20

avec zo = (1 — %) 22.R = g.R—RC.
M Yo (2 ) E 1 (28— (—20)%] + Lo (& (2.13)
w=——.120— = — |z = (—= S , .
st 2\ 4 ) T 1-1,2 3R 70 0 2 \4
2 2 E 2

M Yo.— — Xg.22 0 2.14
flex 0 0-20 + 31—-12' R ) ( )

e? e? R? 2 /2 1 (&3 R3
Mreew = 20— — 20. | —— — (- RcXo) = | — = , 2.15
! 7y °<4R2C>+3<600>R<8Rg> (2:15)

e? 1/ R\?

Moy =S0. = |1 == (=2) | 2.16
s = 5. [ () ] (2.16)

Pour calculer le moment de relachement élastique, on considére que la bande est pliée dans

I’autre sens, autour d’un rouleau fictif de rayon R’ :

Mre,—/_< E Z).z.dz, (2.17)

[S1lsY

s\ 1—-1?2 R
E 11 e\3 e\3
Myg=—-——=2-.1(2) = (=2 , 2.18
: 1—1/2R’3[(2) ( 2” (2.18)
E 1 é
My =———""\ = — 2.1
: 1— 12 R12 (2.19)

Ainsi, I’équilibre de ces deux moments nous donne ’expression du rayon du rouleau fictif :

2
.3ty 1 <R> . (2.20)
R~ 2 Re 3 \Rc

1 1 1 1

= —=—— ,soit =

1 31 1/ R\?
i S | S . 2.21
R,.s R R R,.. R 2 Rc [ 3 <RC)1 (2.21)
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3. Notion de conformité

Comme la bande subit une flexion sans traction, ’allongement résiduel est nul apres dépliage

et seule subsiste une cambrure résiduelle. On transpose ces résultats sur la figure 2.4.

z z

nojo

Exx -EO Ozx

2

oo
1
oo

Flexion élasto-plastique ----Relachement élastique Etat final

FiG. 2.4 — Déformation et contrainte longitudinales aprés pliage et dépliage

On vérifie qu’apres dépliage de la tole, on a bien :
or = f_%% Opz(2).dz =0 et My = f_%g Opz(2).2.dz = 0.

On voit donc que pour plastifier 85% de 1’épaisseur lors de la flexion sans traction, il est
nécessaire de disposer de rouleaux 6,7 fois plus petits que le rayon critique Rc. Pour planer
correctement, il faut utiliser des rouleaux d’autant plus petits que 1’épaisseur est faible et que
la limite d’élasticité est élevée. Cependant, plus le rayon des cylindres est faible, plus le moment

de flexion est important et il est difficile de faire se conformer la tole sur le rouleau.

3 Notion de conformité

Dans les calculs précédents, on a supposé que la bande d’aluminium subissait un rayon de
courbure égal a celui des rouleaux au cours de la flexion, c¢’est-a-dire que le métal était censé
épouser la forme du cylindre sur un arc de longueur non nulle. Or cette hypothese de conformité
(pour laquelle le rayon de courbure utile de la bande est égal au rayon du rouleau) n’est pas
toujours vérifiée. En effet, dans le cas ou le matériau est tres dur, on congoit aisément que la
bande prend un rayon de courbure supérieur a celui du rouleau (voir Fig. 2.5). D’autre part, la

limite inférieure du rayon utile R, ne peut étre que R.
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T

(a) Conformité (b) Non conformité

Fia. 2.5 — Conformité et non conformité d’une bande sur un rouleau

Cette notion de conformité est importante du point de vue du réglage des planeuses a
rouleaux ainsi que des planeuses sous tension puisque les allongements introduits sont fonctions
du rayon de courbure effectivement appliqué a la bande. Egalement, la non conformité peut
étre source de défauts d’ondulations ou de marques sur la surface de la bande métallique.

Lorsqu’il y a conformité, la bande est généralement représentée par deux arcs de cercle
de rayon R, reliés par un segment tangent a ces deux rouleaux. Par contre, s’il n'y a pas
conformité alors la bande a la forme d’une sinusoide de période 2d et d’amplitude ¢ + e (en
faisant 1’hypotheése que la courbure maximale prise par la bande est atteinte au droit des

rouleaux, voir Fig. 2.6). Celle-ci a pour équation z(z) = <<, [cos (27‘(‘2%) + 1}.

Fi1a. 2.6 — Bande en conformité avec les rouleaux

On calcule le rayon de courbure de la bande au contact du rouleau appelé rayon utile R,

par la formule :
1 1 e =
— = __Fle=0 (2.22)
Ry R(x=0) [142(z=0)

1 : (5)2.005 (Wg) :C+6‘(7T)2 ‘ (2.93)

R, [1+(H-ew . 70 )2}3 2 E



3. Notion de conformité

Ainsi, la condition de conformité s’écrit :

2 d?

™ c+e

(2.24)

De plus, avec une planeuse multi-rouleaux, I’objectif est de viser une certaine plastification p%
de I'épaisseur de la bande pour que le planage soit efficace. On rapproche cette condition avec
la conformité et on obtient :

2 d? 1-p E ¢
—. < .= . 2.26
™2 ct+e " 1—0v2 3 2 ( )

Enfin, on remarque qu’il faut également ajouter a cette condition une inéquation rendant compte
de la possibilité géométrique d’atteindre la conformité sans que les rouleaux ne « laminent » la
tole, c’est-a-dire que la distance entre les centres de deux rouleaux consécutifs est suffisante au

passage de 1'épaisseur de tole (voir Fig. 2.7).

(2R+¢€)”> <d® + (2R — ¢)’

Fig. 2.7 — Condition de « non laminage » de la tole

On résume les avantages de la conformité et de la non conformité dans le tableau 2.1.

Finalement, pour I’étude d’une planeuse multi-rouleaux réglée par déplacement vertical et
basculement de ’équipement supérieur, on peut calculer I'imbrication ¢ pour chaque rouleau
et déterminer s’il y a conformité ou pas. Ensuite, on utilise les équations issues du pliage
d’une bande sur un rouleau en itérant les résultats sur plusieurs rouleaux pour obtenir ainsi la
déformation et la contrainte longitudinales dans I'épaisseur a la sortie de la machine, grandeurs

importantes dans le cas d’'une découpe ultérieure au format par le client.
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TAB. 2.1 — Avantages de la non conformité et de la conformité d’une bande sur un rouleau

Non conformité Conformité
(faible imbrication, faible embarrage (forte imbrication, fort embarrage
de la bande sur le rouleau) de la bande sur le rouleau)
Rayon Possibili'té d’adafpter le /Rayon de pliage stable,
de pliage rayon de pliage en jouant sur égal au rayon du rouleau
le niveau d’imbrication (évite les problemes d’ondulations)
Limite les efforts appliqués Permet de réduire la tension
Efforts aux rouleaux et nécessaire a l'allongement plastique
réduit leur cédage de la bande
Surface Limite la pollution de la bande en Limite les risques de « ripage »
de réduisant la surface et les pressions de la bande en augmentant la surface
contact de contact avec les rouleaux de contact avec le rouleau

4 Application pratique a une planeuse multi-rouleaux

On illustre les différentes notions développées précédemment par 1’étude d’une planeuse
multi-rouleaux industrielle. Cette machine comporte 17 rouleaux planeurs (9 pour I’équipement
inférieur fixe et 8 pour I’équipement supérieur mobile), de 56mm de diametre, avec un entraxe
de 59mm. La bande entrante est en aluminium dont le comportement est considéré comme
élastique, parfaitement plastique (F = 70000M Pa, v = 0,33 et 09 = 235M Pa), d’épaisseur

e = 1,0mm et de largeur b = 1800mm.

Dans un premier temps, pour cette bande, le rayon critique de pliage vaut :

VI—v 12 E
Re = "J“”; = 147,51mm . (2.27)

1—102 0o

R _

7, = 81, 02%, on ne pourra pas atteindre les 85% de plastification recommandés

Comme 1 —
et on se contente de plastifier 80% de I’épaisseur au niveau du rouleau n°2 (premier rouleau
de I'équipement supérieur). Dans le cas d'une planeuse a rouleaux sans traction, le fait que la

conformité soit atteinte ou non est sans importance. Ce qui est important est le pourcentage

de plasticité imposé a la bande. Pour cela, il faut une imbrication ¢ de ce rouleau telle que :

S22 & 4,08 (2.28)
C — .Y — € = mm . .
~— m (1—-p).Re ’
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On vérifie que la condition de « non laminage » de la tole est bien respectée pour cette confi-
guration :

d* + (2R — ¢)> — (2R +€)* = 224,53mm?> > 0 . (2.29)

Tandis que I’équipement inférieur reste fixe, on déplace et bascule I’équipement supérieur pour
que I'imbrication du rouleau n°2 vaille ¢ (calculé ci-dessus) et que 'imbrication du rouleau n°16
(dernier rouleau supérieur) vaille —e afin que la bande sorte horizontale de la machine.

Puis on détermine le rayon de pliage utile R!, pour chaque rouleau (voir Tab. 2.2) par la

formule 2.24.

TAB. 2.2 — Calcul du rayon de courbure utile pour chaque rouleau de la planeuse multi-rouleaux in-

dustrielle
Rouleau 2 3 4 5 6 7 8 9
Imbrication [mm] 4,98 4,55 4,12 3,70 3,27 2,84 2,42 1,99
R, [mm] 29.50 31,77 34,42 37,55 41,30 45,89 51,63 59,00
Rouleau 10 11 12 13 14 15 16
Imbrication [mm] 1,56 1,13 0,71 0,28 —-0,15 —-0,57 —1,00
R, [mm] 68,84 82,60 103,26 137,67 206,51 413,02 00

Dans un deuxieme temps, on utilise la valeur du rayon utile pour établir les distributions
de déformation et de contrainte longitudinales a travers 1’épaisseur sur chaque rouleau. Tout
d’abord, au niveau du rouleau n°2, la bande subit une flexion élasto-plastique de rayon de

courbure R? et on obtient les expressions suivantes :

() = -5 (2.30)

) FE z

EO S1 — mﬁ > 20

exr : E z

O’z;cfl (2) = —20 S1 — mﬁ < —20 . (231)
E
—7.1 sinon
1—-1v2 R?
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Ensuite, la tole est dépliée (relachement élastique) autour d’un rouleau de rayon fictif Rj

tel que :
E 1 e
Mpey — —.—.— =0 2.32
e TRy (2.82)
E_ ¢
R, = e : (2.33)

f_5§ o2l (2).2.dz

Alors la déformation et la contrainte apres relachement valent :

E_ =
1—v? R,

iﬁ@zﬂmw+é et oX(2) = oM (2) +

(2.34)

Puis, la bande d’aluminium arrive sur le rouleau n°3 avec une déformation et une contrainte
longitudinales non nulles issues du pliage - dépliage sur le rouleau n°2. Par conséquent, apres

le pliage élasto-plastique (de rayon de courbure R3) sur le rouleau n°3, on a :

el (2) = 27 (2) + R (2.35)

. re E z

Yo Sl 0'92636 l(Z)—i_ﬁﬁ > Y
E z
3,flex _ . 2,rel
o' (2) = - si oo (z) + R < =3 (2.36)
E
oZrel(2) + T2 % sinon

De méme que pour le rouleau n°2; on calcule le rayon de dépliage élastique R} par la formule :

E e

Rj=—— 112 . (2.37)

J2e ond'"(2).2.dz

Enfin, on obtient les grandeurs auxquelles on s’intéresse par :

E z
1—v? R;

dﬁwzﬁmm—é et o%(z) = obf(z) —

(2.38)

Apres, il suffit d’itérer cette approche jusqu’au dernier rouleau (avec le logiciel Matlab) et on

obtient les répartitions finales de contrainte et de déformation longitudinales (voir fig. 2.8).
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FiG. 2.8 — Déformation et contrainte dans [’épaisseur aprés la planeuse multi-rouleauz industrielle

Dans un troisieme temps, on tient compte d’un défaut initial de planéité sous la forme d’une
répartition de contrainte longitudinale selon ’épaisseur comme le font Gevers et al. (1995) sur
la figure 1.20 et on regarde comment ce champ initial est modifié par le passage sur les 17
rouleaux de la planeuse (voir Fig. 2.9).
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Fia. 2.9 — Correction de défauts initiaux de courbure par la planeuse multi-rouleauz industrielle
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Chap. 2: Modélisation analytique du planage multi-rouleaux

Les deux défauts initiaux sous forme de contraintes dans ’épaisseur sont effectivement cor-
rigés par les flexions alternées sur les différents rouleaux de la planeuse industrielle. On observe
une diminution des valeurs des contraintes dans toute I’épaisseur. On note simplement que pour
le défaut n°2, les contraintes résiduelles sont encore importantes (une centaine de MégaPascals
environ) autour de la fibre médiane, zone qui est la moins plastifiée. Par conséquent, il faudrait
vérifier la répartition du défaut dans I’épaisseur, avant 'opération de planage, et éventuellement
retourner la bande de maniere a optimiser la correction de la planéité de celle-ci.

Ce type de défaut initial avec une distribution de contrainte dans 1’épaisseur de la bande
peut étre utilisé pour caractériser une cambrure (répartition de contraintes longitudinales) ou
un cintre (répartition de contraintes transversales puisque o,, = 1.0,,). Ainsi, il est possible
de prendre en compte les défauts développables de courbure dans cette approche analytique.

Par ailleurs, on considere une bande présentant un défaut de planéité dans la direction trans-
versale avec un défaut de bords longs. On « découpe » la largeur de la bande en plusieurs fibres
longitudinales (avec chacune une contrainte initiale représentative du défaut) que 1'on fait pas-
ser successivement entre les 17 rouleaux de la planeuse en supposant chaque fibre indépendante

de ses voisines :

BL

oil(y) = oP*

L= (r+1). (zbyﬂ , (2.39)

avec 0PF = 100M Pa et r = 4. La figure 2.10 montre 'influence du taux de plastification dans
I’épaisseur sur la performance de la correction du défaut initial. Ce dernier est grandement
atténué par la planeuse multi-rouleaux. Alors que la contrainte longitudinale était de —400M Pa
en rives, elle n’est plus que de —45M Pa a la sortie de la machine.

Finalement, il est également possible de tenir compte de défauts initiaux non-développables
de fibres avec cette méthode analytique. Quoique tres simplifié, le modele analytique peut étre
complexifié en considérant un comportement élasto-plastique de ’aluminium avec écrouissage et
en introduisant 'effet Bauschinger dans celui-ci pour se rapprocher des caractéristiques réelles
du matériau. Enfin, un cédage des rouleaux est possible par une imbrication variable dans la

direction transversale.
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5. Comparaison avec la littérature
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Fia. 2.10 — Correction d’un défaut initial de bords longs par la planeuse multi-rouleauz industrielle

5 Comparaison avec la littérature

Afin de valider notre modele semi-analytique, on compare les résultats obtenus avec ceux de
la littérature, cités au chapitre précédent. Bien que nous ne nous connaissons pas la configuration
de planeuse multi-rouleaux étudiée par Gevers et al. (1995), nous superposons leurs courbes aux
notres sur la figure 2.11. On observe une tres bonne concordance des distributions de contrainte

dans I’épaisseur puis dans la largeur entre I'article cité et notre étude. Ce qui permet de justifier

notre approche.
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Chap. 2: Modélisation analytique du planage multi-rouleaux
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Fia. 2.11 — Comparaison de nos résultats avec ceuzr obtenus par Gevers et al. (1995)
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6. Conclusion

6 Conclusion

A partir d’hypotheses et d’équations simplifiées issues de références de la littérature, nous
avons pu établir un modele semi-analytique du planage multi-rouleaux. Celui-ci a été pro-
grammeé avec le logiciel Matlab et permet d’obtenir les distributions de contrainte et de déforma-
tion dans I’épaisseur de la bande. En discrétisant la largeur de la tole en morceaux longitudinaux
indépendants, il est possible d’étendre ce modele 2D en 3D.

Des défauts de cambrure ou de bords longs ont été considérés en entrée de la machine, sous
forme de champs de contrainte longitudinale, hétérogenes dans I'épaisseur ou dans la largeur.
Le modele prédit comment ces derniers sont modifiés a la sortie et comment la planéité finale
est améliorée.

Néanmoins, ce type de modélisation aboutit des résultats homogenes dans la largeur (en cas
de géométrie et de chargement homogenes). Or les simulations numériques en trois dimensions
par la méthode des Fléments Finis ont montré des hétérogénéités dans la direction transver-
sale alors que le procédé de planage paraissait uniforme dans ces conditions. Egalement, avec
cette approche, il est possible d’introduire facilement des défauts initiaux de planéité non-
développables ou de tuile dans la bande entrante.

Pour ces raisons, nous avons donc décidé de recourir a la simulation numérique par Eléments
Finis en trois dimensions pour modéliser le procédé de planage des bandes minces. Plutét que
de s’atteler a des développements supplémentaires en utilisant un code propre au laboratoire,
nous faisons le choix d’un logiciel commercial. En particulier, Abagus (disponible au LEM3
et largement répandu dans les centres de recherche industriels). Egalement, ce logiciel offre
de nombreuses possibilités pour la modélisation du contact et sa capacité a représenter des
problemes de transport de bandes ainsi que de formation de plis a été montrée par Jacques
(2004). De plus, le logiciel propose deux types de formulations, implicite et explicite, qu’il est

possible de combiner avec plusieurs steps de calcul.
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Chapitre 3

Modélisation numérique et application

a la configuration du bloc en S

Dans ce chapitre, nous discutons les différentes options de simulation qui s’offrent a nous.
Nous illustrons par 1a méme nos choix sur une configuration simple de bloc tensionneur composé

de deux rouleaux et appelé bloc en S.

1 Choix de modélisation

1.1 Discrétisation de la bande

Notre but est de pouvoir prédire les distributions de contraintes résiduelles et de déforma-
tions plastiques, dans la largeur et dans I’épaisseur de la bande métallique. Pour cela, il faut que
notre modele soit en trois dimensions. Abagus propose alors soit des éléments solides comme des
tétraedres ou des hexaedres, soit des éléments structurels tels que des membranes ou des coques
(voir Fig. 3.1). Les géométries des toles considérées présentent une dimension (I’épaisseur e)
tres faible devant les autres (largeur b et longueur considérée comme infinie, Z > 1000). Ajouté
au fait que le phénomene de flambement tient une grande importance dans la problématique de
planéité, nous nous tournons vers les éléments coques. De plus, ce type d’éléments est proposé

soit avec une interpolation linéaire (nommé S4 ou S4R), soit avec une interpolation quadratique
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Chap. 3: Modélisation numérique et application a la configuration du bloc en S

(nommé S8 ou S8R). Intuitivement, il semble que ces derniers soient plus efficaces pour épou-
ser les formes circulaires des différents rouleaux constituants les planeuses. Un maillage plus
grossier est alors possible avec un gain en temps de calcul non négligeable. Un maillage fin est
particulierement bien adapté aux zones de fort gradient de contraintes et pour les changements
de géométrie. Ainsi, lorsqu’un élément entre en contact avec un outil, il est conseillé d’utiliser
un maillage tel que cet élément couvre un angle compris entre 5° et 10°. Mais nous testons tout
de méme les deux types d’interpolations dans la seconde partie du chapitre. Il est a noter que
le logiciel dans sa formulation explicite (Abaqus/Explicit) ne propose que des éléments coques

linéaires a 4 noeuds.

P B L

Eléments solides Eléments coques Eléments poutres Eléments rigides
continus
<7 e 0
Il \
! ) Eléments spéciaux :
Eléments membranes Eléments finis ressort, amortisseur Eléments barres
et masse

Fic. 3.1 — Types d’éléments d’Abaqus

1.2 Rouleaux de la planeuse

De méme que pour le procédé de laminage des toles, les planeuses sont des structures élas-
tiques et les rouleaux de planage peuvent se déformer sous 'action des contre-appuis ou de
la bande entrant dans la machine. Egalement, I'usure des différents composants dans le temps
modifie la géométrie des rouleaux. Cependant, nous nous placons dans un premier temps dans
un cadre idéalisé ou les rouleaux sont considérés comme des surfaces analytiques rigides, donc
indéformables, mais aussi plats. Par la suite, nous introduisons des profils paraboliques aux

rouleaux dans la direction transversale, bombés ou creusés, pour tenir compte d'un change-
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1. Choix de modélisation

ment de géométrie au fil de leur utilisation. Par ailleurs, méme si cela n’a pas été réalisé dans
cette étude, une modélisation intermédiaire de rouleaux déformables peut étre effectuée en pla-
¢ant numériquement un revétement élastique de quelques millimetres d’épaisseur autour d’un

cylindre intérieur rigide.

1.3 Formulations du logiciel Abaqus

Pour réaliser une modélisation par éléments finis du procédé de planage, nous utilisons le
logiciel Abaqgus disponible au LEM3. Cependant, il en existe deux versions qui fonctionnent
selon des algorithmes différents :

o Abaqus/Standard se base sur une formulation implicite,

o Abaqus/Ezplicit résout les équations de la mécanique suivant une formulation explicite.

Le qualificatif implicite ou explicite se rapporte au schéma d’intégration par rapport au temps.

Abaqus/Standard

Dans la méthode de résolution implicite, on cherche a chaque incrément de temps une
solution en déplacement et en vitesse vérifiant les équations de la mécanique. La présence de
non-linéarités dans le probléeme impose de calculer cette solution de maniere itérative avec
I’algorithme de Newton-Raphson. En effet, on part d’'un état d’équilibre connu ug et on calcule
Iincrément de déplacement Aw; suite a un incrément de chargement AF en linéarisant le

comportement de la structure :

Auy = KiLAF (3.1)

avec K la matrice de rigidité tangente du systeme étudié.
Cette étape de prédiction conduit & un état ug+ Auy qui n’est généralement pas en équilibre,

du fait du comportement non-linéaire. On calcule alors un résidu des forces Ry :

Ry=F—F™ | (3.2)

avec F' le chargement total appliqué et £ les forces internes dans la configuration ug + Au;.
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Chap. 3: Modélisation numérique et application a la configuration du bloc en S

On corrige ensuite le déplacement d’une quantité Auy pour se rapprocher de 1’équilibre :

A’LLQ = —Kal.Rl . (33)

On itere I'opération jusqu’a ce que le résidu soit inférieur a une tolérance prédéfinie.
L’algorithme possede 'avantage d’étre inconditionnellement stable puisqu’il converge vers

I’état d’équilibre a la fin des corrections. Malheureusement, le temps de calcul peut rapidement

exploser. Chaque itération nécessite l'inversion de la matrice de rigidité tangente, opération

dont la durée varie en fonction du carré du nombre de degrés de libertés de la structure.

Abaqus/Explicit

La méthode de résolution explicite s’appuie sur un schéma d’intégration explicite en temps.
L’accélération a la fin de I'incrément de temps est exprimée en fonction de la solution (dé-
placements, vitesses et accélérations) a l'incrément précédent et de la matrice de masse M du
systeme.

W) =M (F-1)(t) . (3.4)

Ainsi, la détermination de la solution est trés simple puisque la méthode des masses réduites
permet la diagonalisation de M qui s’inverse alors rapidement. Par conséquent, il n’y a pas de
recherche d’équilibre et pas d’itération. L’accélération est ensuite intégrée suivant un schéma

de différences centrées comme ci-dessous, en supposant un pas de temps At constant :

u(t + Azt) = u(t — Azt) + Atu(t) (3.5)
u(t + At) = u(t) + Atu(t + At) . (3.6)

La contrepartie de cette méthode est sa stabilité conditionnelle. En effet, les erreurs d’intégra-
tion s’accumulent a chaque incrément car il n’y a pas de correction. Pour obtenir une précision
minimale de la solution, le logiciel choisit un pas de temps suffisamment petit, inférieur au

temps nécessaire a une onde de compression pour se propager a travers le plus petit élément
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1. Choix de modélisation

de la structure discrétisée :

At < min( Le ) : (3.7)
Viorop

On peut calculer cette vitesse de propagation V), par la formule :

A+ 2p
Vorop =3[ = (3.8)

avec A et p les coefficients de Lamé du matériau, p sa masse volumique.

Il est a noter que le nombre d’incréments de temps pour une simulation ne doit pas étre
trop important afin de ne pas arriver a une solution trop éloignée de la réalité. Sur ce point, la
documentation d’Abaqus (Inc. ABAQUS, 2008) suggere de ne pas dépasser les 300000 pas.

La formulation explicite est particulierement bien adaptée aux problemes de crash ou de
dynamique rapide, caractérisés par de grandes transformations et un nombre élevé de degrés

de liberté.

Comparaison entre les deux logiciels

Vidal-Sallé et al. (2008) ont étudié une expérience couplée température-déplacement de
mise en forme d’un cylindre de nickel par une presse. Pour cela, ils ont effectué des simulations
numériques avec deux logiciels d’éléments finis, la premiere avec un schéma explicite dynamique
et la seconde avec un schéma implicite quasi-statique, mais avec la méme géométrie, les mémes
propriétés mécaniques des matériaux et des maillages identiques. Les calculs sont menés en
déformations planes.

Avec le premier logiciel, on remarque que seule une fine couche du cylindre présente un
transfert de chaleur par conduction au contact des outils de mise en forme. Apres que les
deux outils de part et d’autre de la barre se touchent, on observe une contrainte de Von Mises
maximale égale & 5M Pa et la déformation plastique équivalente atteint 250%.

Pour la seconde méthode, on constate que la distribution de la température au sein du
cylindre est tres proche de celle observée avec le schéma d’intégration explicite. Cependant, on

remarque une nette différence dans la forme finale de 1’échantillon testé puisque dans ce second
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Chap. 3: Modélisation numérique et application a la configuration du bloc en S

cas, il y a un écoulement horizontal de matiére au niveau du plan de symétrie du cylindre (voir
Fig. 3.2). La contrainte équivalente de Von Mises vaut seulement au maximum 1,5M Pa et la
valeur de la déformation plastique équivalente reste sous les 140%. On peut nuancer toutefois
notre propos en ajoutant que la distribution de la déformation plastique n’est pas vraiment
réaliste puisque aucun remaillage n’a été utilisé et les éléments localisés sur les bords sont

extrémement distordus.

(a) Formulation implicite (b) Formulation explicite

F1G. 3.2 — Déformées du cylindre (Vidal-Sallé et al., 2008)

L’étude de cet exemple simple montre que le choix entre des schémas d’intégration implicite
ou explicite n’est pas facile a faire. Une méme expérience avec le méme matériau et des maillages
identiques conduit a des résultats différents (contraintes, déformée).

Ainsi, nous simulons ultérieurement la configuration du bloc en S avec les deux versions du

logiciel puis nous optons pour la plus efficace par rapport a nos criteres.

1.4 Intégration numérique dans le plan et dans ’épaisseur de la tole

Le calcul des déformations et des contraintes dans les éléments coques est effectué par une
intégration numérique sur des points placés dans le plan de la coque mais également dans son
épaisseur. Pour les points de Gauss dans le plan, les différentes références de la littérature
conseille une intégration réduite pour éviter les problemes de verrouillage numérique. C’est
donc ce que nous ferons.

Ensuite, I'intégration numérique des grandeurs dans 1’épaisseur peut étre effectuée selon
deux techniques différentes :

e la méthode de Gauss,

e la méthode Simpson.
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1. Choix de modélisation

Dans les deux cas, l'intégrale d’une fonction f dans un intervalle I est approximée par une

somme discrete finie telle que :

/If(a:)dx ~ iaif () (3.9)

ou n est le nombre de points d’intégration, x; des points de l'intervalle I et a; des poids
associés aux points z;. Pour la méthode de Simpson, il faut toujours un nombre impair de

points n = 2m + 1 qui sont régulierement espacés dans l'intervalle I tels que :

h—
I =la; b et T =a+1X ¢ pour 1=0,...,2m . (3.10)
2m
On peut alors écrire! :
1b—a m—1 m—1
j=1 k=0

Avec la méthode de Gauss, les points x; et leurs poids associés a; sont calculés pour un nombre

n donné de maniére a intégrer exactement les polyndmes de degré au plus (2n — 1). Avec le

changement de variable x = C‘T*b + yb’Ta, on se ramene au calcul de l'intégrale :

/_11 f(y).dy = iwif (i) (3.12)

avec les valeurs des points de Gauss y; et de leurs poids w; définis dans le tableau 3.1.

TAB. 3.1 — Points de Gauss et poids associés pour l’intégration numérique

Nombre de points n Poids w; Points y;
1 2 0

2 1,1 —\J1/3,\/1/3

3
3 5/9,8/9,5/9 —/3/5,0,,/3/5

1. Si f est de classe C* sur I alors I'erreur de quadrature associée vaut :

(b—a)’

~ gl ) avec £ €lasd] .
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Lors de T'utilisation du logiciel commercial, il convient de choisir entre ces deux méthodes
mais également le nombre de points d’intégration a placer dans ’épaisseur. Ce nombre influence
grandement la précision des résultats mais aussi le temps de simulation. Pour une bande mé-
tallique subissant des flexions alternées d’amplitude décroissante, le profil des contraintes dans
I'épaisseur présente alors de nombreuses variations (voir par exemple la figure 2.8). Meinders
et al. (2008) ont proposé une amélioration de la prédiction du retour élastique a partir d'un
nouveau schéma d’intégration dans ’épaisseur des éléments coques. Ils se sont inspirés de la
stratégie d’intégration adaptative développée par Rice (1975) qui consiste a placer les points
d’intégration dans 1’épaisseur de 1’élément au niveau des variations des contraintes puisqu’il
est possible de déterminer I'emplacement de ces changements de directions par la théorie du
pliage/dépliage pour un matériau élasto-plastique avec écrouissage. Cette technique permet

d’optimiser le nombre de points a utiliser mais aussi leurs positions.

Wagoner et Li (2007) ont considéré une expérience simple de flexion de poutre sous traction
sur un rouleau et comparé les résultats obtenus avec une intégration analytique exacte et des
intégrations numériques approchées (trapeze, Gauss et Simpson). Leurs conclusions ont montré
que 'erreur due a l'intégration numérique diminue lorsque le nombre de points dans 1’épaisseur
croit (ils ont recommandé un minimum de 25 points d’intégration pour simuler correctement le
retour élastique, voire 51 points pour avoir une erreur inférieure a 1%). Enfin, la méthode de

Gauss semble converger plus vite que celle de Simpson.

En s’inspirant des travaux de Wagoner et Li (2007), nous élaborons également une expérience
numérique d'une bande d’aluminium entre 3 rouleaux avec imbrication puis désimbrication du
rouleau du milieu sous Abaqus/Standard (voir Fig. 3.3) et comparons les résultats de la courbure
résiduelle par rapport a la solution analytique en fonction du type d’intégration disponible dans
le logiciel et du nombre de points dans I’épaisseur. La bande a une épaisseur de 0,224mm, les
rouleaux rigides ont un diametre de 30mm et celui du milieu est imbriqué de maniere a atteindre
la conformité i.e R, = R. On considere le matériau aluminium comme élastique, parfaitement
plastique (£ = 70000M Pa, v = 0,33 et 0y = 235M Pa). D’apres les formules 2.9 et 2.21, le

rayon critique vaut Ro = 33,04mm et le rayon de la courbure résiduelle vaut R,..; = 41, 00mm.
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1. Choix de modélisation

50 mm

(a) Imbrication (b) Désimbrication

Fi1Gc. 3.3 — Expérience numérique pour le choix de l’intégration dans l’épaiseur

Le logiciel Abaqus propose une intégration de Gauss de 3 a 15 points dans 1’épaisseur ainsi
qu’une intégration de Simpson avec un nombre impair de points a partir de 5. On teste donc
ces deux méthodes sur 'expérience numérique définie ci-dessus et on observe tout d’abord, le

rayon utile de la bande apres I’étape d’imbrication du rouleau central sur la figure 3.4

143 I ' T T T T T T T T
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o
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o
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e / Intégration de Simpson ---3--- 7]
xll Rayon du roulea