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INTRODUCTION

E nitrure de gallium et ses alliages ternaires et quaternaires du systéme Ga(B,In,Al)N
sont devenus au cours des dernieres années des semi-conducteurs phare de 1'optoélec-
tronique. Cependant, bien que de nombreux dispositifs aient été démontrés et commercialisés,
il reste plusieurs problémes a résoudre. En effet, ces matériaux souffrent du manque de sub-
strats en accord de mailles pour la croissance épitaxiale, d’'une densité de défauts élevée, de
la difficulté a réaliser le dopage de type-p (densité de trous et mobilité faibles, qualité structu-
rale moyenne) et, plus particulierement pour ce qui concerne ce travail sur le matériau InGaN,
d’un probleme de séparation de phase dans les couches "épaisses" contenant de 1'indium.
Outre les applications déja bien établies comme les diodes électroluminescentes (LED),
les diodes laser ou les capteurs UV [1], de nouvelles fonctionnalités ont été proposées, voire
démontrées pour les nitrures. En particulier, le nitrure de gallium et d’indium présente un
intérét pour le domaine du photovoltaique depuis une dizaine d’années [2] puisque cet alliage
possede un gap électronique qui balaye le spectre visible en entier, du proche infrarouge (gap
du InN = 0,8eV) a l'ultraviolet (gap du GaN = 3,4eV) et se pose donc comme un treés bon
candidat pour la réalisation de cellules photovoltaiques multijonction a trés haut rendement.
Néanmoins, la croissance de couches épitaxiales d'InGaN avec une forte teneur en indium
et une bonne qualité structurale et morphologique reste un challenge. En effet, il est néces-
saire de trouver un compromis entre une température de croissance élevée qui favorise la
décomposition de I'ammoniac et la bonne cristallinité des couches, et une température de
croissance plus faible afin d’éviter la désorption de I'InN et donc une faible incorporation
d’indium dans la couche. Par ailleurs, le désaccord de parametre de maille entre les deux
binaires GaN et InN est importants, de I'ordre de 10,7% selon 1'axe a et 15% selon l'axe ¢
provoquant une distorsion de la maille cristalline et donc une contrainte interne importante
qui induit une tendance a la séparation de phase. Il est possible de s’affranchir de cette
fenétre de non-miscibilité en jouant sur 1’énergie élastique emmagasinée dans une couche

épitaxiale contrainte. En effet, si la couche est suffisamment mince, la déformation induite



2 \ Introduction

par le désaccord de maille reste élastique : le paramétre de maille de la couche s’adapte a
celui du substrat dans le plan de croissance alors que le parametre perpendiculaire au plan
de croissance est déformé afin de conserver le volume de la maille. Au-dela d"une certaine
épaisseur dite "épaisseur critique", le matériau reprend ses propres dimensions via la généra-
tion de dislocations ou via un changement de mode de croissance. Il en résulte de nombreux
défauts qui sont fortement préjudiciables pour les performances des cellules solaires que 1’on

développe avec ces matériaux.

Les laboratoires UMI GT-CNRS et LMOPS ont été parmi les premiers laboratoires a re-
lever ce challenge en proposant une technique de croissance originale consistant a insérer
périodiquement de fines couches de GaN dans la couche épaisse d’InGaN. Ce travail s’inscrit
dans ce contexte et porte sur les caractérisations morphologiques, structurales et optiques des
différentes structures élaborées. Nos résultats ont permi I'optimisation du procédé de crois-
sance et I'obtention de couches d’InGaN avec une teneur en indium de 15%, une épaisseur de
120nm et des qualités structurales et optiques de premier ordre. La partie centrale du travail
a consisté en la mise en oeuvre et 1'utilisation de la technique de cathodoluminescence pour
I'étude des matériaux InGaN élaborés au laboratoire par MOVPE. Les principales avancées
de ce travail, outre la contribution au succes de 1’obtention de couches d'InGaN de grandes
qualité, concernent I'étude du mode de croissance des couches d'InGaN (transition 2D-3D,
type et role des inclusions de surface), la détermination de 1’épaisseur critique, et la modéli-

sation du phénomene de cathodoluminescence par la méthode Monte-Carlo.

Ce manuscrit se décompose en quatre parties :

Le premier chapitre concerne les propriétés fondamentales des matériaux du systeme
(Ga,In)N ainsi que leur hétéroépitaxie dont les modes de croissance théorique et expérimental
sont décrits. Le potentiel d'InGaN pour le photovoltaique est abordé dans la deuxieme partie

du chapitre ainsi que l'état de I’art des cellules solaires a base d’InGaN.

Le deuxieme chapitre porte sur les principales techniques de caractérisations utilisées dans
cette thése, a savoir la microscopie électronique a balayage et la cathodoluminescence dont

nous présenterons les dispositifs expérimentaux ainsi que les conditions opératoires. Nous at-
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tacherons un intérét tout particulier dans la description des modéles analytique et numérique
d’interaction électron-matiere dans la mise en équation de l'intensité du spectre de CL sur un

substrat GaN en fonction de longueur d’onde.

Le troisieme chapitre présente une étude des propriétés morphologiques, structurales et
optiques de l'alliage InGaN en fonction de 1’épaisseur de la couche afin de mettre en évidence
le mécanisme responsable de la dégradation des propriétés des couches "épaisses”. Plus par-
ticulierement, je détaillerai les caractéristiques des couches InGaN "minces" 2D et contraintes
ainsi que celles des couches InGaN "épaisses" 3D et relaxées et démontrerai que la valeur
du parametre de courbure intervenant dans le calcul du gap de l'alliage est différent pour
ces deux cas extrémes d’état de contrainte du matériau. La seconde partie du chapitre sera
dédiée a I'étude d'une couche InGaN d’épaisseur "intermédiaire" afin de mettre en évidence

le phénomene responsable de la transition 2D/3D.

Le quatrieme chapitre détaille I'étude d’une structure InGaN "épaisse" basée sur une
approche originale dite "multicouche". En particulier, les caractérisations structurales par dif-
fraction des rayons-X (XRD) et optiques par cathodoluminescence (CL) et photoluminescence
(PL) ont mis en évidence le potentiel de cette structure en la comparant a une structure clas-
sique de type "monocouche" de méme épaisseur totale d’'InGaN et composition nominale en
indium. La derniere sous-partie du chapitre présente les premiers résultats de caractérisations

de cellules solaires pin dont la couche active est basée sur I’approche "multicouche".

Cette these a fait 1'objet de divers travaux écrits et présentations orales dans des confé-
rences internationales. En particulier, deux papiers ont été publiés dans des revues a comités
de lecture : Optical Materials Express (OME 3, 001111 2013) et Acta Materialia (Acta Mater.
61, 6587 — 6596 2013). La liste complete des publications, conférences et séminaires est citée

en annexe [Fl






LE MATERIAU INGAN POUR LES
APPLICATIONS PHOTOVOLTATQUES

SOMMAIRE
1.1 ATERIAU INGAN : PROPRIETES FONDAMENTALES| . . . . . . . vt vttt e e 6
[1.1.1  Propriétés structurales| . . . . . ... ... L o oo 6
[1.1.2  Propriétés électriques et électroniques| . . . . ... .. ... o L o L 8
[1.1.3  Propriétés optiques|. . . . .. ... ... o oo 17
[1.1.4  Hétéroépitaxie des nitrures d’éléments III|. . . . . ... ... ... .. .. ..... 22
|1.2  CELLULES SOLAIRES : PRESENTATION ET ETAT DEL'ART| . . . . . . . ... ........ 32
[1.2.1  Interét de I'InGaN pour les cellules multijonctions|. . . .. ... ... ... .... 34
[1.2.2  Intérét de I'InGaN pour les cellules tandem (hétérojonction)| . . . . ... ... .. 35
[1.2.3  Etat de 'art des cellules solaires a base d'InGaN|. . . . .. ... ... ....... 36
............................................... 41

E premier chapitre présente les propriétés fondamentales des nitrures d’éléments III,

en particulier des matériaux binaires GaN et InN et de leur ternaire In,Ga;_,N. Nous

détaillerons les caractéristiques morphologiques, structurales, électriques et optiques ainsi que

les relations entre ces diverses propriétés. Les nitrures d’élément III souffrant du manque de

substrat massif ou en accord de maille pour 1'’heteroepitaxie, plusieurs modes de croissance

sont possibles selon l'état de contrainte de la couche. Une partie de ce chapitre sera donc

consacrée a 1’étude théorique et expérimentale de ces modes de croissance. Finalement, nous

présenterons le potentiel du matériau InGaN pour le photovoltaique et 'état de 'art des

différentes cellules solaires a base d’InGalN.
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1.1

1.1.1

1.1.1.1

MATERIAU INGAN : PROPRIETES FONDAMENTALES

Propriétés structurales

Structure cristallographique

Les nitrures d’éléments III sont formés par 'association d’un ou plusieurs éléments de la
colonne III (Gallium (Ga), Indium (In), Aluminium (Al), Bore (B)...) et de 1’élément Azote (N)
de la colonne V de la classification de Mendeleiev. Il s’agit du nitrure de gallium (GaN), du
nitrure d’indium (InN), du nitrure d’alluminium (AIN), du nitrure de bore (BN) et leurs al-
liages ternaires et quaternaires. Ces matériaux cristallisent principalement selon deux phases :
zinc-blende ou wurtzite.

Dans la suite, nous allons uniquement détailler la structure wurtzite qui est la phase stable
d'un point de vue thermodynamique. Pour les cristaux de symétrie hexagonale, la maille
cristalline est un prisme droit de hauteur ¢ dont la base est hexagonale d’arétes de méme

longueur a, formant un angle de 120° (Fig. [1.1).

-1 -_'I.E.U]

dg=1al-1,2 -1.0]

e
l?

112{1.0.-1,0}

dy=11302 -1.-1,0]

FIGURE 1.1 — Maille wurtzite du GaN et représentation de son systeme d’axe cristallographique dans la base
hexagonale.

Dans le cas du GaN cette structure est formée par deux sous réseaux hexagonaux com-
pacts, I'un formé par I'azote et I'autre par le gallium, décalés de 3/8 éme de c. En plus du coté
a de I'’hexagone et de la hauteur c¢ de la maille, la structure wurtzite est décrite par la longueur
de la liaison (notée u) entre les atomes d’azote et les atomes d’éléments III. Par ailleurs, du
fait de la différence entre les rayons ioniques des cations, 75,3+ = 0.47A et r 3+ = 0.79A, les
mailles des matériaux nitrures GaN et InN ont des caractéristiques dimensionnelles différentes

qui sont reportées dans le tableau
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TABLE 1.1 — Parametres de maille du GaN et de I'InN dans la phase wurtzite [3]]. Valeurs expérimentales (exp.)
et calculées (calc.)

Waurtzite aexp.(A) Cexp.(A) <C/ﬂ)calc. (C/(l)exp. u
GaN 3,189 5,185 1,6336 1,6259 0,376
InN 3,54 5707 16270 16116 0,377

Pour décrire la structure wurtzite, il est possible dutiliser la notation de Bravais-Miller a
4 indices (h, k,i,1) liés respectivement aux vecteurs a1, a2, a3 et ¢, dont les modules sont
égaux a ||a|| pour les 3 vecteurs contenus dans la base hexagonale de la maille (a1, a2, a3) (Fig.
, le vecteur c étant perpendiculaire a la base hexagonale. La direction [, k, i, I] est donc
colinéaire au vecteur 3: h. ;1 +k. a—é +1. a_f; +1. ?, et le plan coupant les axes a1, a2, a3 et c
respectivement en 1/h, 1/k, 1/i, 1/l est noté (hkil). Ce plan est perpendiculaire a la direction
[hkil]. Dans la notation de Bravais-Miller & 4 indices, i = —(h + k). Aussi, pour simplifier
I’écriture on utilise plus couramment une notation a 3 indices (hk!) ou encore (hk.I). Par

ailleurs, la distance interréticulaire entre deux plans (h k) est donnée par 1'équation [1.1|:

1
A = \/4h2+h.k+k2 e (1.1)
3 c?

a2
L’acces aux valeurs expérimentales des parametres de maille des cristaux est possible grace a

la technique de diffraction des rayons X (annexe [E).
1.1.1.2 Polarité

La structure de la maille wurtzite n’est pas centrosymétrique puisque les liaisons pen-
dantes a la surface du matériau dans les directions (0001) et (0001) ne sont pas équiva-
lentes. On parle alors de polarité gallium (0001) ou azote (0001), cette polarité étant définie
par l'orientation des liaisons de I’atome de gallium. Dans le cas ou ce dernier posséde trois
liaisons dans le sens opposé a celui de la croissance, le matériau est dit de polarité Ga. A 1'in-
verse, le matériau est dit de polarité N (Fig. [1.2). Il existe une polarisation spontanée (Psp) [4]
présente en 1’absence de toute influence externe (contrainte ou champ électrique) dont le sens
dépend de la face du GaN considérée. L'origine microscopique de la polarisation peut étre
attribuée au fait que le centre géométrique des charges négatives dans le solide ne coincide

pas avec le centre des charges positives.



8 ‘ CHAPITRE 1. LE MATERIAU INGAN POUR LES APPLICATIONS PHOTOVOLTAIQUES

1.1.2 Propriétés électriques et électroniques

1.1.2.1 Polarisation spontanée

La polarisation spontanée va séparer spatialement les électrons et les trous et créer ainsi
une accumulation de charges aux extrémités de la couche perpendiculairement a I'axe ¢ (in-
terface substrat/couche épitaxiée ou surface de la couche épitaxiée) qui peut modifier les
propriétés électriques du matériau. Il est donc important de connaitre le sens de cette po-
larisation afin de pouvoir la contrdler. Le traitement de surface post-croissance ainsi que le
procédé de croissance permettent d’orienter la polarisation dans la direction désirée. En effet,
si la premiere couche atomique déposée est composée d’azote, la derniere sera alors compo-
sée d’atomes de gallium. On aura ainsi un exces de trous a la surface et une polarisation de
type Ga [0001]. Inversement, si la premiére couche est composée de gallium, la derniére sera
formée d’azote et présentera donc un exces d’électrons. On aura alors une polarisation N et

l'axe de croissance sera appelé [0001].

Ga-polarity N-polarity
jonoi] [0001]

FIGURE 1.2 — Polarisation Ga et N pour le GaN [3]].

La polarisation spontanée peut également interférer dans le comportement d’un compo-
sant. Par exemple, si le champ associé a la polarisation du matériau sépare spatialement les
électrons et les trous réduisant ainsi la probabilité de recombinaisons radiatives, la polarisa-
tion va améliorer les performances du composant s’il s’agit de collecter les porteurs ou alors

limiter le rendement s’il s’agit d’émettre de la lumiere [6].



1.1. MATERIAU INGAN : PROPRIETES FONDAMENTALES | o9

Le tableau [1.2|regroupe les valeurs de la polarisation spontanée dont le signe est toujours

négatif pour les binaires GaN et InN.

TABLE 1.2 — Valeur de la polarisation spontanée pour le GaN et I'InN.

GalN InN
Bernardini Vurgaftman Bernardini Vurgaftman
et al. [7] et al. [3] et al. [7] et Meyer [3]
Psp(Cm~?) -0,029 -0,034 -0,032 -0,042

Dans le cas du matériau ternaire In,Ga;_,N, la polarisation spontannée est décrite par
une relation non linéaire reliant la composition et les valeurs des constantes Psp des deux
binaires GaN et InN, dont le troisieme terme correspond a une correction quadratique liée a

une constante b (parametre de courbure) comme le montre I'expression suivante [8, [g].

Psp(InGaN) = x X Psp(InN) + (1 — x) x Psp(GaN) —b x x x (1 —x) (1.2)
avec X concentration en indium dans I'In,Ga;_ N
Ps,(InGaN) polarisation spontannée de I'InGaN [C m~2]
P;y(InN) et P;,(GaN) polarisation spontannées des binaires InN et GaN
b parametre de courbure de la polarisation spontannée dans
I'InGaN

Bernardini et al. [8] et Fiorentini et al. [9] ont rapporté un parametre de courbure pour

I'InGaN de b = 0,037C m 2.
1.1.2.2 Polarisation piézoélectrique (induite)

La piézoélectricité est 1’aptitude de certains matériaux a produire un dipole électrique pro-
portionnel a la contrainte mécanique (tension ou compression) qui les déforme. En appliquant
une certaine pression sur les matériaux nitrures, on oblige la structure a s’accommoder aux
contraintes par une variation de ses parameétres de maille (a,c) par rapport a ceux du matériau
a l'état massif (ap, cp). Il en résulte une polarisation différente de la polarisation spontanée
dite polarisation piézoélectrique (Ppz). Cette derniere est due & la non centrosymétrie de la
structure cristalline, a la nature fortement ionique des liaisons chimiques et aux déformations

présentes dans le cristal. Ce type de polarisation peut étre calculée a partir de la formule
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suivante [4] :

Prz =2 X € X (e31 — “282) =2 x (T20) x (e — 28 (1.3)
€33 ao €33
avec €yy allongement relatif du matériau dans le plan de croissance
es1 et es3  constantes piézoélectriques [C m 2]
c13 et c33  constantes élastiques [GPa]
a et ag parametres de maille dans le plan de la structure contrainte et a I’équilibre [A]

Au regard des valeurs des constantes piézoélectriques et élastiques du GaN et de I'InN
4 ’ . €23C N , N
reportées dans le tableau on remarque que 1’expression (e3 — %) est toujours négative.

La polarisation piézoélectrique des nitrure d’élément III est donc négative si la structure est

en tension sur son substrat (a < ag) et positive dans le cas contraire (a > ag).

TABLE 1.3 — Constantes piézoélectrique du GaN et de I'InN.

€31 (C m’z) €33 (C m’z) C13 (GPa) C33 (GPa)
GaN -o0,49[7] 0,73[7,t0]  106[xT],121[12] 398[IT],182[12]
-0,32[10] 92[131,96[14]  224[13],324[14]
100[15] 392[T5]
InN  -0,57[71 0,97171 92[51,94[15] 224[[5],200[15]

D’apreés les études théoriques menées par Bernardini et Fiorentini [8], et contrairement a la
polarisation spontanée, la polarisation piézoélectrique de l’alliage InGaN pourrait étre décrite

par une loi de Vegard du type :

Py (InyGaj_xN,€xy) = x X Pp;(InN, €xx) + (1 — x) X Pp;(GaN, €xz) (1.4)

Ceci est assez surprenant et provient, selon les auteurs, de la forte importance de l'effet
piézoélectrique du second ordre des binaires InN et GaN. En prenant en compte cette non
linéarité, les auteurs montrent que 1’évolution de la polarisation piézoélectrique de 1'alliage
InyGa;_yN avec le ratio des éléments binaires selon une loi de Vegard est compatible avec

celle calculée dans le cas d"un alliage completement aléatoire.
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Polarisation totale

En I'absence de polarisation externe, la polarisation totale dans un matériau a structure

wurtzite est égale a la somme des polarisations spontanée et piézoélectrique :
P = Psp + Ppz (1.5)

Elle peut étre positive ou négative et son orientation est elle-méme définie selon que la
structure est en tension ou en compression. En effet, dans le cas ou le cristal est en tension, la
polarisation spontanée et la polarisation piézoélectrique sont de méme sens et la polarisation
totale s’en trouve augmentée. Par contre, si le cristal est en compression, les deux polarisa-
tions sont de sens opposés et la polarisation totale diminue. Une représentation schématique
de 'orientation des différentes polarisations dans la cas d'InGaN/GaN (structure en compres-

sion) est présentée sur la figure

o)

Xy,
r Pe

PSP

FIGURE 1.3 — Orientation de la polarisation piézoélectrique (due a la compression) et de la polarisation spontanée
de I'InGaN élaboré sur un pseudo-substrat de GaN.

Structure de bande d’énergie

Du fait de l’anisotropie de la structure wurtzite et du couplage spin-orbite, le sommet de la
bande de valence du GaN est séparé en trois niveaux d’énergie comme on peut le remarquer
sur le graphe de la figure Cette division résulte de I'énergie due aux interactions spin-
orbites, E,, et au champ électrique cristallin, E.,. De la méme fagon, la bande de valence de
I'InN (Fig. présente trois niveau d’énergie pour ce binaire. Fritsch et al. [16] ont obtenu

un gap de 0,79V, ce qui est tres proche de la valeur de 0,78eV calculé a 0K par Vurgaftman
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et Meyer [3]. Il s’ensuit que 1’on peut observer trois transitions excitoniques dont ’énergie est

fonction de la contrainte dans la couche [17].

0

v GaN
a b
3
1.
1,
24
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FIGURE 1.4 — Structure de bande théorique du GaN. La r K H A T ML
bande de valence est constituée de trois bandes séparées FIGURE 1.5 — Diagramme de bande théorique de I'InN
a cause de la faible symétrie de la structure wurtzite du  [19].
GaN et de l'interaction spin-orbite [18]]

1.1.2.5 Expression du gap des matériaux In,Ga;_,N

Les parametres de maille des alliages ternaires de nitrures d’éléments III peuvent étre
calculés selon la loi de Végard [20] qui relie la composition et les valeurs des parameétres de
maille de 1'alliage avec celles des composés binaires correspondants dans le cas ot aucune
contrainte ne déforme le réseau (le matériau est dit totalement relaxé). Dans le cas du ternaire

InyGaj_xN, ces parametres peuvent étre calculés selon les expressions suivantes :

CIn,Gay N = X X Cran + (1 — X) X cgan (1.6)
Aln,Gay, N = X X AN + (1 — Xx) X agan (1.7)
avec X concentration d’indium dans In,Ga;_,N

CIn,Ga; N, CInN €t ccan  parameétres de mailles hors du plan des alliages In,Ga;_xN,
InN et GaN [A]

AIn,Gay N, AInN €t aguny  parameétres de mailles dans le plan des alliages In,Gaj_xN,
InN et GaN [A]

Le gap de l'alliage ternaire peut aussi s’exprimer selon la loi de Vegard

EgimGan = X X Egrun + (1 — x) X Egcan (1.8)
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avec Egrucan,Egcan et Egmun  gaps respectifs de 'InGaN, du GaN et de I'InN [eV]

De nombreux auteurs ont montré que l'adéquation entre les valeurs expérimentales et
théoriques n’est obtenue que si I'on ajoute un terme supplémentaire a la loi de Végard. Ainsi,
l'équation caractéristique Eg(1,gqn) = f(x) est une équation polynomiale dont le dernier terme

fait apparaitre la constante b appelée parametre de courbure (b en eV).

Egincan = X X Egian + (1 — x) X Eggan — b X x X (1 — x) (1.9)

Le tableau [1.4/synthétise les valeurs du parametre de courbure reporté dans la littérature.
On observe une disparité relativement importante des valeurs de b qui peuvent varier entre
1,4 et 2,8eV. 1l est possible d’attribuer ces variations a plusieurs facteurs tels que la valeur
théorique utilisée du gap de InN, I’état de contrainte de la couche ou encore la méthode de

mesure de la valeur du gap de 1'InGaN comme nous allons le détailler dans la suite.

TABLE 1.4 — Valeur du parametre de courbure reporté par différents groupes en fonction de I'épaisseur de la couche,
la composition en indium ou I'état de contrainte de la couche. Note sur les abréviations : XRD : diffraction des
rayons-X, SIMS : Spectrométrie de masse des ions secondaires, simul : données simulées, PL : photoluminescence,
OT : transmission optique, OA : absorption optique, PR : photoréflexion, MOCVD (idem MOVPE) : épitaxie en
phase vapeur aux organométalliques, MBE : épitaxie par jets moléculaires.

Technique Epaisseur Composition E; b(eV) Etatde  Croissance Références

d(nm) d’indium x cotrainte
XRD 1500 0-0,4 PL 262 N.A. MOVPE Islam 2012 [21]
OA 2,59
XRD N.A. 0-0,1 PL 28 N.A. MOVPE Moret 2009 [22]
XRD 250 0,61<X<1,0 PL 1,8 Relaxé MBE Kurouchi 2004 [23]
N.A. 200-7500  0-0,5 OA 14 N.A. MBE Wu 2003 [24]

Valeur du gap de I'InN

Wau et al. [25] ont étudié expérimentalement 1’évolution de la bande interdite de l'alliage
Iny_xGaxN en fonction de l'incorporation en gallium (Fig. [1.6). La valeur du parameétre de
courbure, déduite de l’adéquation entre mesures expérimentales et simulation pour des va-
leurs de gap de I'InN de 1,9eV et 0,77eV, passe respectivement de 2,63eV a 1,43eV. Cette
disparité nous a conduit a reporter dans le tableau [1.4/ uniquement les valeurs du parametre
de courbure postérieures a la révision du gap d'InN [2], les valeurs du parametre de courbure

antérieures a 2002 étant potentiellement erronées.
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FIGURE 1.6 — Variation du gap de l'alliage Iny_,GaxN en fonction de la composition en gallium déduit de
mesures d’absorption (1) et de photoluminescence (A, 7). Les courbes correspondent a I'ajustement des données
expérimentales en prenant b = 1,43eV avec Eq(p,n) = 0,77eV (trait plein) et Eq(1,n) = 1.9eV (pointillé).
Pour les références 6,7 et 8 sur les encarts voir la référence [25]].
b Etat de contrainte de la couche InGaN

Parker et al. [26] ont démontré que la valeur du parametre de courbure dépend de I’état
de contrainte du film d’InGaN. En effet, on observe sur la figure [1.7] qu’il existe une inflexion
de la courbe c’est-a-dire une valeur de b plus importante dans le cas des couches relaxées par

rapport aux couches contraintes.

Eq(eV)

22

0 0.05 01 0.15 0.2 0.25
In mole fraction {x)

F1GURE 1.7 — Evolution du gap déterminé expérimentalement par photoluminescence en fonction de l'incorpora-
tion en indium dans le cas des couches contraintes (o) et relaxées (#). Les valeurs du gap déduites de mesures
de transmission optiques sont aussi reportées dans le cas des couches relaxées (X). Pour chaque état extréme de
contrainte, les courbes représentent la simulation des données expérimentales en utilisant I'équation (3.2).
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¢ Techniques de mesure du gap de I'alliage

La mesure du gap d'un matériau par des méthodes optiques telles que la photolumines-
cence (PL) ou la cathodoluminescence (CL) conduit a une sous-estimation de la composition
en indium en comparaison de 'utilisation de techniques de mesures telles que la spectroscopie
UV-VIS-NIR (calcul du gap a partir des spectres de transmission, réflexion ou d’absorption)
ou encore l'éllipsométrie. En effet, le gap d’émission de 1'alliage est plus faible que le gap
d’absorption due au déplacement de Stokes (section comme le montre les travaux de

Ponce et al. [27] reportés sur la figure

\‘

3.24
—
>
K
>
& _L___‘_Band Gap
[~ - —— il
S 204 . S

~Q CL Main Peak
(a) CL Shoulder =~
24 T T
0.04 0.08 0.12 0.16

Indium Mole Fraction, x

F1GURE 1.8 — Comparaison entre les valeurs de gaps obtenues par des mesures d’absorption (band-gap) et des
mesures de CL dans le cas des couches InGaN contraintes (CL main peak) et relaxées (CL shoulder).

d Evolution du gap avec la température

La variation du gap des matériaux nitrures en fonction de la température est décrite par

I'équation de Varshni :

(1.10)

avec E¢(T) gap du matériau a une température donnée [eV]
E¢(0) gap du matériau a 0K [eV]
o une constante empirique [eV/ K]
B une constante associée a la température de Debye [K]
T température en [K]

Les parametres E¢(0), a et B sont rassemblés dans le tableau |1.5/dans le cas du GaN et de

I'InN. Les figures[1.9] et présentent la variation des gaps du GaN et de I'InN en fonction

de la température.
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TABLE 1.5 — Paramétres de Varshni et gap a 0K et 300K du GaN et de I'InN.

GaN InN
Monemar [28] Bugrov  Vurgaftman Wuet Vurgaftman
etal. [29] et Meyer [3] al. [2] et Meyer [3]

a[meV/K™ '] 0,508 0,77 0,909 041 0,245
B [K] 996 600 830 454 624
E.[0K][eV] 3,5 3,47 3,51 0,69 0,78
E¢[300K][eV] 3,44 3,39 3,44 064 075
s T 0.7 : - - - -
;;u i GaN ] 0.69 -.—+__]l InN fim |
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FIGURE 1.9 — Evolution du gap du GaN en fonction , ‘ '
de la température. Les courbes A, B et C font référence FIGURE 1.10 — Evolution du gap de I'InN en fonction
aux excitons du méme nom [28]. de la température [2].

1.1.2.6 Propriétés de transport

L'InN possede la masse électronique effective la plus faible parmi les semi-conducteurs
III-N offrant ainsi la possibilité de vitesses de saturation et de mobilités d’électrons élevées
[30]. Les simulations de Monte-Carlo prédisent une vitesse de saturation créte des élec-
trons de 4,3 x 107cm/s pour I'InN, significativement plus élevé par rapport a celle du GaN
(3,1 x 107cm/s) [31] alors que les résultats expérimentaux montrent des valeurs respectives
de 2,5 x 107 et 2,7 x 107cm/s (Tab. . Par ailleurs, la mobilité des électrons mesurée
expérimentalement dans 'InN de 2700cm?/V -s [32] reste de loin supérieure a la mobilité
900cm?/V - s la plus élevée rapportée pour le GaN [33]. Les principales propriétés intrinseques

du GaN et de I'InN sont regroupées dans le tableau

TABLE 1.6 — Propriétés électriques expérimentales des matériaux GaN et InN a (300K) [37].
E, (eV) e (cm?/V's) pp, (cm?/Vs) vg (cm/s) Ectaguage

GaN 3,42 9 x 10% [33] 30 2,7 x107 50 x 10°
InN 0,77 27 x 102 [32] - 2,5x 107 10 x 10°
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Propriétés optiques

Les propriétés optiques d'un matériau regroupent principalement son indice de réfrac-
tion et son coefficient d’absorption. Ces propriétés sont primordiales pour les composants
optoélectroniques puisqu’elles régissent le déplacement de la lumiere dans le composant. Par
exemple, dans un dispositif composé de différents matériaux, la lumiere a tendance a se pro-
pager dans les matériaux ayant le plus fort indice de réfraction. On peut alors confiner la
lumiere dans une couche particuliere, comme c’est le cas pour les lasers. Cette propriété est
aussi tres intéressante pour les applications cellules solaires afin d’augmenter I'efficacité d’ab-

sorption de la lumiere.
Indice de réfraction

L'indice de réfraction d’un matériau est défini par le rapport de la vitesse de la lumiere
dans le vide (c) sur la vitesse de la lumiere dans le matériau (v) par : n = ;. La vitesse de la
lumiere dans un matériau n’est pas constante car elle change avec la longueur d’onde. Dans
le cas du GaN, l'indice de réfraction est égal & environ 2,3 [35], alors que pour 1'InN il vaut
environ 2,9 dans l'infrarouge [36]. Anani et al. [37] ont estimé expérimentalement la variation
de l'indice de réfraction des alliages de nitrures d’éléments III en fonction de l'énergie d'un

he) Le tracé de I'indice de réfraction en fonction de la

photon absorbé par le matériau (E; =
composition reporté sur la figure montre que I'équation qui relie ces valeurs est de type

quadratique > 2 (existence d'un parametre de courbure).
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FIGURE 1.11 — Variation de l'indice de réfraction dans I'InGaN, I’AlGaN et I'InAIN [57].
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1.1.3.2 Gap d’absorption

Pour les cellules solaires, le coefficient d’absorption est un parametre important puisqu’il
va déterminer la quantité de photons absorbés par le matériau et donc la quantité de porteurs
pouvant étre produits. L'absorption a travers une couche de semi-conducteur d’épaisseur 4

peut étre décrite par 1’équation suivante :

Li(A) = Li(A) x expa(A)d (1.11)
avec I intensité incidente
I intensité transmise
A longueur d’onde

a(A)  coefficient d’absorption en fonction de la longueur d’onde [cm™!]

Des courbes expérimentales de transmission et réflexion d'un pseudo substrat de GaN
(3, 5um sur saphir) sont présentées sur la figure [38]. Le seuil de transmission situé autour

de 360nm correspond au gap du GaN.

12 -

-
=
T
1

7L i
Transmission -
oL — Réflexion i

Transmission ou Réflexdon (%)

N 1 N N
300 350 400 450 500 550 G00 G50 700
Longueur d'onde (nm)

F1IGURE 1.12 — Courbes de transmission et de réflexion d’un pseudo substrat de GaN (3, 5pum sur saphir) [38].

Par ailleurs, Singh et al. [39] et Trainor et al. [40] ont rapportés un coefficient d’absorption
de 1 x 10°cm™~! pour le GaN et 5 x 10*cm~! pour I'InN.

Concernant 'alliage InGaN, les résultats de trois études sont présentés sur la figure [1.13]
a savoir que Hori et al. [41] et Wu et al. [25] ont élaborés leurs couches par MBE, et Jani et
al. [42] par MOVPE avec de faibles densités de dislocations. Les données présentées par ces

auteurs dans toute la gamme de composition correspondent au modele d’absorption suivant :
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E—E
a(E) = ap ¥ Tg (1.12)
avec wa(E) coefficient d’absorption de 1’alliage en fonction de 'énergie des photons E [eV]
E, gap [eV]
x parametre d’ajustement [eV'/2/cm™!]

La valeur moyenne de ay que nous avons déduite a partir des données présentées sur la
tigure est de 5 x 10° eV'/2/cm 1,

Les études précédemment citées confirment que les alliages InGaN absorbent environ dix
fois plus de lumiére que le silicium (gap indirect) ou d’autres composés semi-conducteurs
a gap direct. Par exemple, & une longueur d’onde de 500nm, il faudrait uniquement 100nm
d’Ing3GagyN contre 1um de silicium cristallin pour absorber 90% de 1'intensité lumineuse.

L'alliage InGaN est donc un matériau de choix pour la fabrication de cellules solaires ultra-

minces.
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F1GURE 1.13 — Courbes d’absorption expérimentales des alliages InGaN élaborés avec différentes compositions en
indium selon les références a) [41]], b) [25] et c) [42].

1.1.3.3 Gap d’émission

L’observation expérimentale du pic caractéristique au gap d’émission optique d’un ma-
tériau est généralement une indication de la bonne qualité structurale et morphologique et

eut fournir des informations sur les propriétés optiques de ce matériau. Ce gap d’émission
P prop ptiq gap
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optique peut étre determiné par des techniques telles que la photoluminescence ou la catho-
doluminescence.

600

2 keV|
500 | highenergyside | low energy side

400 -
300 |

200 |

CL intensity (a.u.)

100

wwwwj [T ""‘.“".‘“::’1

300 320 340 360 380 400 420

Wavelength (nm)
FIGURE 1.14 — Spectre de CL a température ambiante d’un pseudo-substrat de GaN-ULDN mesuré a 2keV

montrant I'asymétrie du gap d’émission optique.

La figure présente le spectre de CL réalisé a température ambiante d'un pseudo-
substrat de GaN dont le pic d’émission est non symétrique comme c’est le cas pour les ma-
tériaux semi-conducteurs. Le comportement de luminescence peut étre décrit de la facon sui-
vante :

-la partie haute énergie du spectre (faibles longueurs d’ondes) décrit I’émission des états

qui sont a quelques KT du bord de la bande, et peut étre modélisée par 1’équation de Maxwell :

E - Eg
ENBE = A() X exp —

KT

avec Ag constante
E et E; énergie des photons et du gap [eV]
K constante de Boltzmann 8,617 x 107° [eV -K™1]
T temperature [K]

-la partie basse énergie du spectre reflete les inhomogénéités dans la bande interdite liés

aux défauts, aux dopages, etc, et peut étre modélisée par 1’équation suivante :

E—-E
ENBE:B()X\/E—EgXeXp—< KTg)

avec By constante
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La longueur d’onde correspondant au maximum du pic ne reflete pas exactement la posi-
tion du gap. Puisque, c’est celle correspondant au point d'inflexion du coté basse énergie qui
donne une estimation plus précise de la bande interdite. Toutefois, si '’émission est intense,
comme c’est généralement le cas pour les nitrures, la différence entre le maximum du pic et
le point d’inflexion est négligeable. Pour cette raison, toutes les longueurs d’onde d’émission
et donc les gaps d’émission rapportés dans cette thése correspondent au maximum du pic
d’émission.

Par ailleurs, il est possible de calculer le déplacement du gap d’émission de 'alliage InGaN
lié a la contrainte dans toute la gamme de composition en accord avec les résultats de Parker

et al. [26] selon :

relaxe contraint
AEnBe = Enpe — ENBE (1.13)

sachant que la contrainte dans le plan peut s’exprimer [43] par :

a —ar
g nGaN¢ nGaNR ~0,11 x x (1'14)
AInGaNR
olu  aruGaNC = AGaN
AmGaNR = X X AN + (1 — X) X agan
Dans les références [26} [44] la variation du gap d’émission avec la composition est :
AEnge = 1,56 X x — 0, 6244 x x> (1.15)

Néanmoins, ces résultats sont antérieurs a la réévaluation du gap de 1'InN et seront donc

réajustés en accord avec nos données expérimentales dans le chapitre
1.1.3.4 Déplacement de Stokes

Comme nous 'avons précédement mentionné, le gap d’émission de 1'alliage est plus faible
que le gap d’absorption, cette différence est appelée déplacement ou effet Stokes.

Ponce et al. [27] ont montré que le déplacement de Stokes augmente avec l'incorporation
du binaire InN dans l'alliage InGaN. Ceci pourrait étre dt a la localisation de porteurs dans
les inhomogénéités de l'alliage induites par la présence d’'In [45]. La figure illustre de

fagon schématique l'effet Stockes.



22

CHAPITRE 1. LE MATERIAU INGAN POUR LES APPLICATIONS PHOTOVOLTAIQUES

1.1.4
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FIGURE 1.15 — Variation du déplacement de Stokes dans le cas des couches InGaN contraintes (CL main peak),
des couches relaxées (CL low energy shoulder) et des données de la littérature [27].
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FIGURE 1.16 — Mesures d’absorption et spectres de CL d’échantillons InyGaj_, N obtenus pour (a) x=0,06 et (b)
x=0,17. Le déplacement de Stokes est défini comme la différence (AE) entre la position en énergie du pic de CL et
U'énergie de gap déterminée a partir de la dérivée du spectre d’absorption [46]
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FIGURE 1.17 — Représentation schématique de 'effet Stokes d'un point de vue a) cristallin et b) moléculaire.

Hétéroépitaxie des nitrures d’éléments III

Les nitrures d’élément III souffrent principalement du manque de substrats massifs ou en

accord de maille pour la croissance épitaxiale. Les substrats couramment utilisés sont le saphir
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(Al,O3), le carbure de silicium (SiC) ou le silicium (Si), tous trois présentant des désaccords
de parametres de réseau importants avec le GaN, respectivement de 16%, 3.5% et 17% (Tab.
[1.7). Ce désaccord de parametre de maille ainsi que les différences entre les coefficients de
dilatation thermiques des matériaux, provoquent une tres forte contrainte dans la couche
mince. Il en résulte souvent une densité importante de défauts qui sont principalement des
dislocations fortement préjudiciables aux propriétés électroniques et optiques des composants
que l'on développe avec ces matériaux.

Dans le cadre de cette these nous avons principalement utilisé des pseudo-substrats com-
merciaux composés d'une couche de 3,5um de GaN déposée sur saphir, dont la densité de

dislocation varie entre 108 et 10%cm—2.

TABLE 1.7 — Caractéristiques physiques des substrats usuels utilisés pour la croissance du GaN [77]

AlL,O3  6H-SIC Si GaN AIN

(0001) (0001) (111) (0001) (0001)
Parametre de maille a (300 K) 4,76 3,08 5,43 3,19 3,1
Déssacord parametrique/GaN -16% -3,40%  17% 0% -2,40%
Coeff. d’expansion thermique «, (x107°K~1) 5,8 4,46 2,6 5,6 2,9

1.1.4.1 Désaccord de maille et contrainte biaxiale

Lorsque I'on dépose une couche mince (ar) sur un substrat (as), c’est ce dernier (épaisseur
importante) qui va imposer son parametre de maille dans le plan. Le désaccord paramétrique

entre la couche et le substrat s’exprime de la fagon suivante :

Aa  ap—as

a - as
On distingue 2 cas comme illustrés sur la figure en fonction de la valeur du parametre

de maille dans le plan du film (ar) par rapport au parametre de maille dans le plan du

substrat (ag).

-si ar <as le parametre de maille dans le plan du film va subir une contrainte en ten-
sion pour s’adapter au parametre de maille dans le plan du substrat : le film
est dit en tension,

-si ar >as le parametre de maille dans le plan du film va subir une contrainte en com-
pression pour s’adapter au parameétre de maille dans le plan du substrat :
le film est dit en compression. C’est le cas de l'alliage InGaN déposé sur
pseudo-substrat de GalN.
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FIGURE 1.18 — Contrainte liée au désaccord de maille : Cas (a), (ap < ag), la maille est en tension. Cas (b),
(ap > ag), la maille est en compression.

Dans le cas du matériau InGaN élaboré sur GaN, la déformation engendrée par (22) est
de 11% signifiant qu'une couche active d’In,Ga;_N avec x = 0,2 posseéde un désaccord para-
metrique considérable de 2,2%. Pour chaque incorporation supplémentaire de 10% d’indium

dans I'InGaN élaboré sur GaN, le déssacord de maille augmente de 1,1% comme le montre la

figure
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FIGURE 1.19 — Variation du déssacord de maille d’InGaN élaboré sur pseudo-substrat de GaN.
Le volume de la maille étant conservé, le parametre ¢ va varier proportionnellement a

la variation de a. On parle de contrainte biaxiale qui peut étre décrite par la loi de Hooke

généralisé. Cette loi permet de determiner la variation entre les champs des contraintes ()
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et les déformations relatives dans le cristal (€x;) qui sont reliées par le tenseur des constantes
élastiques .
L'allongement relatif dans le matériau épitaxié (€) peut ainsi se définir comme la variation

de ses parametres de maille (a,c) par rapport & leur valeur totalement relaxée (ay, cp), avec :

€0 = CZOCO, allongement relatif suivant 1’axe ¢
€xx = ”;0“0, allongement relatif suivant 1’axe a

La loi de Hooke généralisée a pour expression :

Oxx cn ci2 a3 0 0 0 Exx
Tyy cip c11 ci3 0 O 0 Eyy
Ozz | | 3 ci3 ;3 0 0 0 €2z
Oyz - 0 0O 0 cyg O 0 €yz
Oz 0 0 0 0 «cy 0 €xz
Ty 0O 0 0 0 O© %(cn —c12) Exy

La contrainte épitaxiale étant biaxiale, les seules composantes non nulles sont les

contraintes contenues dans le plan d’épitaxie :

02z = C13€xx + C13€yy + €33€2z = 0

—C13. (exx +€zz)

Ce qui donne l'expression suivante : €, = o

et, en considérant pour des raisons de symétrie que €yxx = €y, on obtient :

2C13 2v
€z = ——€xx = —— €xx
C33 1—v

Ces équations permettent d’établir la relation entre 1’allongements relatifs selon 1’axe ¢
et I'allongement dans la direction de la surface. Le facteur —% s’appelle le coefficient de
poisson biaxial et v est le coefficient de poisson qui est de 0,183 pour le GaN (croissance
MOVPE et densité de dislocations relativement faible) et de 0,272 pour I'InN [48].

Lorsque la couche mince est contrainte sur le substrat, on applique une correction a la loi
de Vegard et la valeur de la composition peut étre déduite a partir de 1’équation suivante :

1—v CInGaN _ CGaN

mes mes (1' 16)

X =
InN _ ~GaN
1+4+v G Coa
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avec Cy,es correspondant aux valeurs du parametre ¢ pour 1'InGaN et le GaN déduites des

données expérimentales et Cé”N = 5,702nm (valeur pour I'InN massif).
1.1.4.2 Coefficient de dilatation thermique et contrainte thermique

Le coefficient de dilatation thermique noté a décrit la dilatation d'un réseau cristallin
suite & une variation de température. Il depend du matériau mais aussi de la stoechiométrie,
des défauts étendus et de la concentration en charges libres dans le matériau. Le tableau

synthétise les valeurs de a dans le plan et hors du plan pour le GaN et le InN.

TasBLE 1.8 — Coefficients de dilatation thermique dans le plan («,) et hors du plan (a.) du GaN et de I'InN [79].
GaN[5] InN[5]
as(x107°K=T) 5,59 2,85
ac(x107°K™") 3,17 3,75 - 5,7 (260 - 800K)

Lors du refroidissement post-croissance ot I’'on passe d'une température supérieure ou
égale a 1000°C a la température ambiante, la contrainte thermoélastique emmagasinée par la

couche est donnée par la formule :

em = AT X (s — ap) (1.17)

avec AT différence de température entre la température de dépot
et la température ambiante (AT < 0)

o et ar coefficients de dilatation thermique respectifs du sub-
strat et du film.

ainsi :

-pour ar < as et AT < 0 (re- la déformation dans la couche est négative et corres-
froidissement) pond a une contrainte thermique compressive. A 1'in-
verse, le substrat est soumis a une contrainte en tension.

Ce cas correspond au dépot d'InGaN sur GaN.

-pour ar > as et AT <0 la déformation dans la couche est positive et correspond
a une contrainte thermique extensive alors que le sub-
strat est soumis a une contrainte compressive.
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1.1.4.3 Epaisseur critique de relaxation plastique ()

Pour un désaccord de maille donné, I'énergie emmagasinée par la couche augmente avec
I'épaisseur jusqu’a une épaisseur dite "épaisseur critique" de relaxation plastique a partir de
laquelle des dislocations sont générées dans le film. En dessous de cette épaisseur critique,
l'alliage épitaxié est déformé élastiquement pour adapter son parametre de maille a a celui
du substrat (Fig. [1.18). Au-dela de cette épaisseur, le matériau se relaxe en générant des dis-
locations (zones de libération des contraintes) lui permettant de reprendre partiellement ou
totalement ses parametres de maille nominaux.

La figure présente les modeles théoriques developpés par People et Bean [50, 51],
Fischer et al. [52] et Matthews et Blakeslee [53] ainsi que les modeles expérimentaux [44} |46]
de la variation de 1’épaisseur critique de relaxation plastique (h.) de 'InGaN sur pseudo-

substrat GaN en fonction du taux d’indium dans la couche.
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T e :
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FIGURE 1.20 — Epaisseur critique de relaxation plastique calculée & partir des modeles de People et Beam [50, 57],
Fisher et al. [52] et Matthews et Blackslee [53]] avec celles obtenues expérimentalement par Parker et al. (e) [g4]
et Srinivasan et al. (¢) [46]

Les équations permettant le tracé théorique de I'épaisseur critique de relaxation plastique
(h¢) en fonction de la composition (x) : h, = f(x) sont les suivantes :

= modele de People et Bean [50, 51l.

o () )~ () () ()] o
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avec v(x) coefficient de Poisson de l'alliage en fonction de la composition x.
a(x) parametre de maille dans le plan en fonction de la composition.
b norme du vecteur de burger.

f(x)  désaccord paramétrique (42).
= modele de Fischer et al. [52].
bcosA 1—(v/4) he
= — 1 In(— .
* (0,0836hc> X< +47Tcosz/\(1+1/)> X In(%) (1.19)

avec X incorporation en gallium dans l'alliage GayIn;_xN,
A angle entre le vecteur de Burgers et I'interface.

= modele de Matthews et Blakeslee [53].

b 1 —vcos?u h.
he = 2nf : (14 v)cos?A % <lnb + 1) (1:20)

avec « angle entre la ligne de dislocation et le vecteur de Burger.

1.1.4.4 Relaxation de la contrainte via un changement de mode de croissance : transition
2D/3D

De nombreux auteurs et notamment le groupe de Pereira et al. [54] ont observé un chan-

gement de mode de croissance au dela d’une certaine épaisseur comme le montre la figure
La croissance peut étre décrite de la fagon suivante :

- Proche de l'interface : la couche est pseudomorphique (ar = ag) de croissance 2D (zone
A) et la composition en indium est homogene.

- Au dela d'une certaine épaisseur : le matériau InGaN est dit totalement relaxé. Dans cette
région la croissance est de type 3D en surface (zone C) et 'incorporation en indium est
supérieure a celle observée dans la sous-couche inférieure (zone A). Dans cette région le
matériau InGaN peut étre décrit comme un "empilement” de deux sous-couches.

Il existe une région intermédiaire o1 le matériau InGaN est partiellement relaxé, ce chan-

gement d’état de contrainte facilite I'incorporation des atomes d’indium dans l'alliage InGaN

et on observe ainsi une région ou l'état de contrainte et la composition varient.



1.1. MATERIAU INGAN : PROPRIETES FONDAMENTALES | 29

1000
] Calculated CLT (x) using People and Bean model
900+ O SampleB
1 © Sample A
— 800-
= ]
£ 700+
(’) -
® 600
S ]
L 500"» e,
= o
= 400 5@ Region of the (x,t) phase where:
g ¢ -Strain relaxation
= 300 -3D Growth
La' -Double XRD and PL peaks
Region where: are likely to occur
A -Coherent growthl_ﬁ_l /
1004 -2D Planar growth
-Single XRD peaks
0 -are expected i
. ———r S e —

e — e
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
InN mole fraction (x)

FIGURE 1.21 — Synthese des données expérimentales obtenus par Pereira et al. [57)] dans le cas ot 'on se trouve
en dessous ou au-dessus du tracé de I'épaisseur critique CTL(x) donné par le modele de People et Beam [51].

La figure montre une représentation schématique du mode de croissance 2D/3D des
couches InGaN épaisses et riches en indium. Ce type de croissance est celui que nous obser-

vons expérimentalement et qui sera étudié en détail dans le chapitre

InGaN-3D
InGaN=2D

Pseudo-substrat GaN

FIGURE 1.22 — Représentation schématique du mode de croissance 2D/3D.

1.1.4.5 Défauts structuraux typiques des nitrures

a Dislocations

Le manque de substrat en accord de maille pour la croissance des nitrures d’éléments III
induit des défauts structuraux qui sont majoritairement des dislocations traversantes induites
par le désaccord de maille couche/substrat. Dans le cas du GaN, ces dislocations peuvent

présenter trois types d’orientations comme le montre la figure [1.230.
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FIGURE 1.23 — (a) Maille primitive du GaN et orientation des vecteurs de Burgers des trois types de dislocations
traversantes et représentation de la structure cristalline des nitrures (b) parfait, (c) avec une dislocation de type
coin et (d) une dislocation de type vis.

Une dislocation est un défaut de type linéaire correspondant a une discontinuité dans
'organisation de la structure cristalline caractérisée par :

— la direction de sa ligne dont la norme du vecteur unitaire est u,

— un vecteur appelé vecteur de Burger dont la norme b représente 'amplitude de la dé-

formation locale du réseau.

Dans le cas des nitrures d’élément III, il existe 3 types de dislocations appelées :

m type coin (ou type a) : les vecteurs b et u sont perpendiculaires (b = (1120)) (Fig. )

B type vis (ou c) : les vecteurs b et u sont paralleles (b = (0001)) (Fig. )

m type mixte (ou a+c) : comporte une composante vis et coin.

La figure présente la coupe transversale d'un échantillon de GaN déposé sur substrat
SiC. Proche de l'interface, on observe de nombreuses dislocations (due au désaccord paramé-
trique) qui peuvent s’annihiler via des boucles de dislocations ou remonter a la surface de la

couche (dislocations traversantes).

{ ! - t 1 Dislocations
' 1120 traversantes
—-
| GaN
/ 4
f Sk
N A7)

.}( 10
Jﬂ‘_tl"' Boucles de

AU
ST dislocations
b

SiC

FIGURE 1.24 — Image de TEM en section transverse d’une couche de GaN épitaxiée sur substrat de SiC

Les figures et présentent la morphologie de la surface d’une couche de GaN
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élaborée sur un substrat de sapphir sans (Fig. et avec (Fig. reprise de croissance du
GaN.

FIGURE 1.26 — Image MEB présentant les défauts de

surface de type V sur un échantillons de GaN élaboré
FIGURE 1.25 — Image AFM de la surface d'un échantillon gy sapphir

de GaN élaboré sur sapphir

On observe sur la figure des dépressions (points noirs) qui correspondent aux points
d’émergence des dislocations traversantes observées sur la figure Par ailleurs, la forme
de type pyramidale inversée a base hexagonale est directement liée a la structure cristalline
du GaN. Les dislocations observées sur I'image AFM de la figure sont majoritairement
des dislocations de type a (coin). Les dislocations peuvant se déplacer hors de leur plan de
"création” dans le cas de températures de croissance relativement élevées (montée des dislo-

cations).
Mosaicité

La croissance hétéroépitaxiale des films de nitrures d’élément III peut étre modélisée
comme un ensemble de micro-structures colonaires désorientées les unes par rapport aux
autres (figures [1.28| et[1.27) et définies principalement par quatre parametres qui sont :

- l'inclinaison par rapport a ’axe c (tilt),

- la rotation autour de l'axe c (twist),

- la longueur de cohérence verticale,

- la longueur de cohérence latérale.

La diffraction des rayons X permet d’accéder aux valeurs de l'inclinaison (tilt) et de la
rotation (twist) des micro-structures colonaires. Il est ainsi possible d’obtenir une indication
sur le nombre et le type de dislocations de type mixtes (dues au tilt) ou coin (due au twist)

comme on peut le voir en annexe
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1.2
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cohérence latérale

/7///////'5/@

FIGURE 1.27 — Représentation des microstructures colo-
naires.

FIGURE 1.28 — Représentation de la mosaicité d'une
couche de nitrure (adapté de [56])).

CELLULES SOLAIRES : PRESENTATION ET ETAT DE L'ART

L’électricité photovoltaique (PV) est obtenue par la transformation directe de la lumiere
du soleil en électricité au moyen des photopiles. Parmi les principaux avantages par rapport
aux autres sources d’énergie on peut citer :

- une maintenance facile et non excessive des modules qui ne présentent pas de dégrada-

tion notable dans le temps,

- des systémes non polluants et sans risques,

- la facilité d’intégration aux habitations,

- la fiabilité et durabilité des modules dans des milieux hostiles.

L’étude du phénomene PV a fait son apparition des le début du siecle dernier mais n’a
vu son application industrielle qu’apres la seconde guerre mondiale sous forme de panneaux
solaires alimentant les premiers satellites. C’est la crise mondiale de l'énergie des années 1970
qui a poussé les chercheurs a s’orienter vers une utilisation de cette énergie pour la production
de I'électricité a usage terrestre. Ceci est d’autant plus avantageux pour une utilisation en sites
isolés ou dans les pays en voie de développement pour lesquels les implications économiques
et sociales peuvent se révéler tres importantes.

Dans le monde, le parc solaire photovoltaique (PV) croit en moyenne de 35% par an depuis
1998. Fin 2012, la capacité totale installée était évaluée a pres de 102156MW, contre 1500MW
en 2000, comme le montre la figure La croissance du marché serait satisfaisante pour
n’importe quel produit conventionnel mais, dans le cas du photovoltaique elle s’avere in-

suffisante par rapport aux objectifs. En effet, le taux de croissance actuel ne permettrait au
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photovoltaique d’occuper une part importante de la demande en énergie mondiale que dans
la deuxieme moitié du siecle, la principale raison de cette faible pénétration étant le prix de
revient encore élevé et les problemes de stockage.

Bien que différentes filieres technologiques se partagent le marché du PV, la figure
montre que c’est toujours le silicium cristallin qui en occupe la plus grosse part répartie
presque équitablement entre le silicium monocristallin et polycristallin.

Néanmoins, dans un souci de réduction des cofits, d’autres filieres, telle que celle des
photopiles en couches minces enregistrent des progres rapides grace a certaines de leurs pro-
priétés intrinseques et plus particulierement :

- la faible quantité de matiere nécessaire (environ cent fois moins que pour le silicium

cristallin) grace a la forte absorption optique de certains matériaux,

- les modules qui peuvent étre fabriqués sur de grandes surfaces unitaires,

- les faibles épaisseurs des couches élaborées avec des vitesses de croissance plus faibles

compatibles avec des processus de fabrication utilisant des températures moins élevées.

autres; 0,2
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FIGURE 1.30 — Répartition du marché
photovoltaique en 2012 par technologies
en GW.

FIGURE 1.29 — Evolution de la capacité mondiale des modules
photovoltaique jusqu’en 2012 (Production de modules en MW).

Un état de 'art des principales filieres pour le photovoltaiques est présenté en détail dans

I’annexe [Al

Dans le cadre de cette these nous nous sommes interessé au matériau InGaN qui présente
un fort potentiel pour la réalisation de cellules solaire depuis une dizaine d’année, notamment
avec la révision de la valeur du gap de I'InN en 2003 par Wu et al [25]. Cet alliage se caractérise
par un gap direct pouvant varier de 0,77eV (gap de I'InN) a 3,4eV (gap du GaN) couvrant,

ainsi la totalité du spectre solaire, comme on peut le constater sur la figure
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FIGURE 1.31 — Variation du gap de 'alliage Iny_,GayN dans la gamme du spectre solaire [57].

Dans la suite, nous allons présenter les potentialités de 1'alliage InGaN pour les cellules
multijonctions, les cellules tandem a hétérojonction ainsi que 'état de 'art de la filiere InGaN

simple jonction.
Interét de I'InGaN pour les cellules multijonctions

Le tableau regroupe les valeurs théoriques des rendements de conversion obtenus
dans le cas de structures multijonctions comportant entre 1 et 7 sous-cellules a base d'InGaN
sous un spectre AM1.5. On pourrait ainsi obtenir un rendement de 33,68% pour une cellule
simple jonction dont la couche active posséderait un gap égal a 1,34eV et, un rendement de
51,58% pour une triple-jonction possédant des gaps de 0,94; 1,37 et 1,90eV. Pour une cellule

comportant 7 jonctions, le rendement maximum pourrait atteindre 60.78%.

TABLE 1.9 — Résultats de simulation pour des cellules multi-jonctions possédant entre 1 et 7 sous cellules sous
un spectre AM1.5 [58].

Sous un spectre AM1.5
E g1 E g2 E <3 E g4 E g5 E g6 E g7 E <8 Rendement[%]

1,34 33,68
0,94 1,60 45,71
094 1,37 1,90 51,58
0,71 1,11 1,49 2,00 55,31
0,70 1,01 1,33 1,67 2,14 57,61
0,69 0,96 1,20 1,47 1,79 2,24 59,41
0,69 093 1,14 1,37 1,60 1,90 2,33 60,78

La figure présente le diagramme de bande théorique d"une structure a base d’InGaN
comportant 10 sous-cellules. On observe que le bas de la bande de conduction de la cellule

n se trouve au méme niveau énergétique que le haut de la bande de valence de la cellule
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n — 1, formant ainsi une jonction tunnel. La figure montre qu’a partir de 5 jonctions, le

rendement de conversion théorique de cette structure est situé autour 50%. La différence entre
ces valeurs et celles données dans le tableau [1.9| peuvent étre expliquées par la valeur du gap
de chaque sous-cellule constituant la structure mais aussi par le type de jonction entre les

différentes sous-cellules.
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FIGURE 1.32 — Diagramme de bande d'une structure Number of sub-cells

10 jonctions a base d’InGaN [59] FIGURE 1.33 — Rendement et propriétés électriques
de structure InGaN en fonction du nombre de sous-
cellules [59]

1.2.2 Intérét de I'InGaN pour les cellules tandem (hétérojonction)

Kurtz et al. [60] ont démontré qu’une cellule solaire tandem P — Ings5GagsN/N —
Ing5GagsN/P — Si/N — Si dont les matériaux ont des gaps respectifs de 1,1 et 1,75eV peut
atteindre un rendement théorique de 39%. Par ailleurs, cette structure avec environ 50% d’in-
dium bénéficie d'un alignement de bandes avantageux comme 1’ont montré les travaux de
Hsu et al [61] présentés sur la figure Dans ce cas, le bas de la bande de conduction de
I'InGaN se trouve a la méme énergie que le haut de la bande de valence du silicium formant
ainsi une jonction ohmique de faible résistance. Il est ainsi possible d’atteindre en théorie 31%
de rendement pour un gap d'InGaN de 1,65eV et une épaisseur de silicium de 20um, comme
on peut le voir sur la figure. [61]. Récemment, Gazai et al. [62] ont rapporté un rendement

de 9,74% pour une cellule a hétérojonction AlgpglnosGaggaN/ Si.
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FIGURE 1.34 — Diagramme d’énergie montrant les
bandes de valence et de conduction de I'InGaN en fonc-
tion de la concentration de gallium. Les traits poin-
tillés représentent les bandes de valence et de conduc-
tion du silicium
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FIGURE 1.35 — Calcul de rendement d’une cellule so-
laire haute qualité InGaN/Si a deux jonctions en fonc-
tion du gap de I'InGaN. les différentes courbes repré-
sentent les rendements en fonction de I'épaisseur du

silicium

Etat de 1’art des cellules solaires a base d’'InGaN

Les cellules solaires a base d’'InGaN ont suscité de nombreuses études dont les résultats le

plus remarquables sont présentés ci-apres.

Cellules hétérojonction pin

En 2007, Jani et al. [63] ont élaboré une cellule PV dont les caractéristiques sont une tension

en circuit ouvert (V,,) de 2,4V, une densité de courant de court-circuit (Js.) de 3,7mA/cm? et

un facteur de remplissage (FF) de 0,78. Ces valeurs ont été obtenues pour un spectre solaire

amplifié dans la gamme UV dont la puissance incidente n’a pas été précisée. Le schéma de

la structure est presenté sur la figure et la caractéristique courant-tension asssociée sur la

figure
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p-GaN; 100nm; 5x10 eni®

i-iInGaN; 200nm

n-GaN; >200nm; 5%10'%m>

u-GaN Buffer

S

FIGURE 1.36 — Schéma de la cellule solaire pin en
double hétérojonction proposée par Jani et al.
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FIGURE 1.37 — Caractéristique courant-tension obte-
nue par Jani et al. montrant un rendement de
6,93% avec un Vyo de 2,4V, un Je de 3,7mA/cm?
et un FF de 0,78.
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En 2008, Neufeld et al. [64] ont également rapporté des résultats intéressants avec un
V., de 1,81V, un J. de 4,2mA/cm? et un FF de 0,753, donnant une puissance maximum
de 5,7mW/cm? (rendement de 4,4%) sous un spectre AMo. Le schéma de la structure et la

caractéristique I (V') associée sont donnés respectivement sur les figures et

N a0 F—F
- = r | 1% i
150 nm §| GaN:Mg; p=5e17 cm™ § [V ————— £
{ E -3.0 -_J 1e %
200 nm { i-lnGaN "g :2:0 Z Grid 5196365::‘9‘ s ) _%-
| — i F
GaN:Si: n=2e18 cm"® ™ i
oo L N n L " L s P 0
" Voltage (V)
Sapphire Substrate oo o
FIGURE 1.39 — Caractéristique courant-tension d’une

cellule solaire pin a base d'InGaN/GaN obtenue par
FIGURE 1.38 — Schéma de la cellule solaire pin en Neufeld et al. [64] sous un spectre AMo pour diffé-
double hétérojonction proposée par Neufeld et al. [64] rentes configurations de contacts.

En 2012, Tran et al. [65] ont étudié une cellule photovoltaique composée d"une couche ac-
tive de 300nm d’Ing4GageN (Fig. dont le rendement de conversion atteint 7%. Bien que
cette valeur soit la plus elevée a ce jour, elle reste faible en comparaison des résultats obtenus
pour d’autres filieres PV en couches minces. La différence entre la valeur du rendement théo-
rique (dans ce cas 26%) et expérimental est principalement expliquée par une grande variation
de la composition en indium responsable de 1’allure multi-pic du spectre de PL de la figure
Ce comportement est causé par le phénomene de séparation de phase qui se produit

systématiquement dans le cas de couches InGaN "épaisses" et riches en indium.
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FIGURE 1.40 — Schéma de la cellule solaire pin a hété- g oo 41 — Spectres de PL en fonction de longueur
rojonction n — Ing4GageN/ p — Si proposée par Tran 0. 1,

et al. [65].

Cellules homojonction pin

En 2009, Zeng et al. [66] ont proposés des cellules solaires pin uniquement a base d'InGaN

dans le but d’augmenter le taux d’incorporation en indium et I'épaisseur des couches mais
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aussi de résoudre le probleme de la formation d'un contact ohmique entre le métal et le

GaN de type P. Les figures et présentent la structure de cette cellule solaire et les

caractéristiques électriques associées.
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, L FIGURE 1.43 — Caractéristiques | —V et P —V de
FIGURE 1.42 — Schéma de la cellule solaire pin a double = 10 c1c DU N 4 base d'InGaN avec d ifférents

hétérojonction proposce par Zeng et al. [66] configuration de contact semi-transparent.

Par ailleurs, Cai et al. ont étudié les caractéristiques courant-tension de cellules a ho-
mojonction P-InGaN/i-InGaN/N-InGaN en fonction du pourcentage d’indium (0,02<x<0,15).
Les meilleures performances sont atteintes pour les cellules possédant le moins d’indium, soit
1 = 5,14% pour un incorporation de 4% d’indium, la qualité cristalline du matériau InGaN
"épais" étant toujours au coeur du probleme. Les figures et présentent la structure de

cette cellule solaire et les caractéristiques électriques associées.

Ni/Au
—| Ni/Au (5 nm/5nm) . )
20nm p-GaN In,Ga;_N o J .
50nm p-InGaN o| 002, i H
—e—x=0.12 s h
£ 1Jl=A—x015]: I T ]
150nm i-InGaN b= ] =
e - . A . =
2 . ]
200nm n-InGaN TilAl/Au g
g
2um n-GaN
LT-GaN voltage, V
7 ////////////////V L
/ sapphire substrate FIGURE 1.45 — Caractéristiques | — V de la cellule so-
T, A laire P-i-N a base d’InGaN en fonction compositions
“ d'indium.

FIGURE 1.44 — Schéma de la cellule solaire pin propo-
sée par Cai et al.
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En 2013, Islam et al. [21] ont élaboré une structure homo-jonction Ing16GaggaN de type
nt — p sur 0,65um de GaN. Sous (AM 1.5), ces auteurs obtiennent une tension en circuit
ouvert de 1,4V et une densité de courant de court-circuit de 0,25mA /cm?2. Pour améliorer
les performances et augmenter les photons solaires capturés, le dispositif est ensuite fabriqué
sur un substrat de GaN épais avec une incorporation en indium de 25%. Les caractéristiques
de cette cellule solaire élaborée par MOVPE présentent une tension en circuit ouvert de 1,5V
et une densité de courant a court-circuit de 0,5mA/cm? d’oit un rendement de conversion
treés faible 7 < 1%. Les figures et présentent la structure de cette cellule solaire et les

caractéristiques électriques associées.
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2 |
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FIGURE 1.46 — Schéma de la cellule solaire pin ho- AM 1.5 (100 mW/em?) .
mojonction proposée par Islam et al. [21] 6 4 2 0 2 4 6

Voltage / V

FIGURE 1.47 — Caractéristiques | — V de la structure compre-

nant une couche active a) Ingp5Gag 7N et b) Ing16Gag gaN.

Le tableau synthétise les données de la littérature concernant les cellules solaires a

base d'InGaN. Pour chaque type de structure nous avons reporté non seulement les carac-

téristiques électriques mais aussi les propriétés morphologiques, structurales et optiques. La

principale limitation a 1’amélioration du rendement réside dans la difficulté d’obtenir des

couches InGaN contraintes "épaisses” et riches en indium comme 1'on montré les études réa-

lisées sur toute la gamme de composition en indium par El-masry et al. [68], Pantha et al. [69]]

et Ploch et al. [70] dans le cas des couches InGaN élaborées par MOVPE et par Singh et al.
[39] et Tabata et al. [[71] dans le cas des couches InGaN élaborées par MBE.
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TABLE 1.10 — Etat de l'art de cellule solaire d base d’InGaN sur substrat GaN/Al,Os.

Epaisseur In% Rendement Remarques Ref.
Structures pin hétérojonctions a base d'InGaN
60nm (AM1.5) 12% 1,57% -transmission et reflection Matioli 2011 [72]
1,16% -couches de p-GaN élaborées sous différentes T
-influence du RMS sur 1’absorption
90nm 11% 1,41% -croissance MBE Lang 2011 [73]

-caractérisations vs épaisseur de p-GalN
-InGaN complétement contraint (HR-XRD)
-surface 2D (AFM)

200nm (AMo) 12% 4,6% -InGaN contraint (HR-XRD) Neufeld 2008 [64]
5,7% -un seul pic d'InGaN a 412nm (PL)
150nm (AMz1.5) 10% -InGaN contraint (HR-XRD) Zheng 2008 [74]
-aucune séparation de phase (PL)
200nm 4% -séparation de phase (PL) Jani 2007 [75]
5% -grande résistance de contact (I-V)

-bonne qualité crystalline (HR-XRD)

Structures pin homojonctions a base d'InGaN

InGaN homo (AM1.5) 16% < 1% Voe = 1,4V et Jsc = 0,25mA.cm 2 Islam 2013 [21]
25% Voe = 1,5V et Jsc = 0,5mA.cm™>
InGaN homo (AM1.5) 17% Voc =1,47V et J5c =0, 26mA.cm™2 Jampana 2010 [[76]
200nm 4% 5,14% -séparation de phase (PL) Cai 2009 [67]]
5% -grande résistance de contact (I-V)
-bonne qualité crystalline (HR-XRD)
50/150/200 (nm) 2% -FWHM augmente avec I'indium (HR-XRD) Cai 2009 [[77]
5% -Voe = 2,5V diminue avec le taux d'indium
12%
80/300/800 (nm) < 0,3% -Voe = 2,5V et FF = 61% (MBE) Chen 2008 [78]
InGaN homo 18% -Voe = 0,43V, FF = 0,57 et Joc = 0,04mA.cm—2 Yang 2007 [79]

Cellules InGaN/GaN MQWs

Dans l'optique d’augmenter 1'épaisseur des couches d'InGaN et 'incorporation d’indium
des multi-puits quantiques (MQW pour Multiple Quantum Wells) InGaN/GaN ont été déve-
loppés en tant que couche active [80-83]. Ces MQWs sont généralement déposés entre deux
couches de GaN de type P et N. Le principal avantage de ce type de structure réside dans
une amélioration de la qualité cristalline du matériau InGaN puisque ce dernier est contraint,
n’étant déposé que sur de faibles épaisseurs et bien en dessous de l'épaisseur critique de
relaxation des contraintes. Le tableau synthétise les caractéristiques des cellules InGaN
a multi-puits-quantiques. A ce jour, le meilleur rendement de conversion de 2,95% est bien
inférieur aux données théoriques annoncant 35% [84]. Les recombinaisons radiatives et la
réabsorption des photons dans les structures MQWs favorise le choix des couches simple
d'InGaN épaisses pour les applications photovoltaiques. La structure développée par Dahal

et al. [83] ainsi, que les rendements de conversion expérimentaux associés sont présentés sur

les figures et
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FIGURE 1.48 — Schéma de la cellule solaire pin MQWs
avec 12 périodes InGaN (3nm)/GaN (17nm) propo-

sée par Dahal et al. [83]]
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FIGURE 1.49 — Rendements de conversion, 1, en fonc-

tion de la concentration solaire, C.

TABLE 1.11 — Etat de l'art des cellules solaires i base de multipuits quantiques (MQWs) d'InGaN élaborées sur
substrat GaN/Al,Os par la technique MOVPE.

Structures In% Remarques Ref.
10 InGaN(2, 2nm) -puits GaN élaborés a basse température Hu 2012
/GaN-cap(1,5 — 3nm) -barriere GaN élaborés a haute température
/GaN-barrier(4,5 — 3nm) -longueur de pic se déplace vers le rouge de 507 a 527nm
Vs de I'épaisseure du puit de GaN (1,5;2;3nm).
10 InGaN(2, 5nm)/GaN(14, 5nm) - 11 = 2,13% pour 1 soleil et 2,23% pour 150 soleils Yang 2011 [86]
11 InGaN(3nm)/GaN(16nm) 35% -1 =2,95% pour 1 soleils et 3,03% pour 30 soleils Dahal 2010
8 InGaN(3nm)/GaN(8nm) 30% -FWHM augmente pour des composition en indium de Dahal 2009
0,2 < x < 0,5 (w-scanXRD)
40%  -caractéristiques de la structure a base de Ing4GageN
sont inférieurs a celles de Ing3Gag7N (I-V)
5 GaN(7nm)/InGaN(3nm) rendement a 340°C : Jeng 2009 [82]
20% -y =0,79% — 1,06% (476nm)
28% - =0,65% — 1,02% (534nm)

CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté les principales propriétés des nitrures d’élé-

ment IIT et plus particulierement de 1'InGaN. Nous avons aussi abordé la problématique de

la croissance hétéro-épitaxiale de ce matériau qui présente des défauts préjudiciables a la

réalisation des cellules solaires au-dela d’une certaine épaisseur et composition en indium.

L'état de I’art des cellules PV a base d'InGaN montre que ce matériau posseéde des atouts non

négligeables, pour la réalisation de cellules solaires haut rendement.
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CHAPITRE 2. METHODE EXPERIMENTALE : CATHODOLUMINESCENCE

E chapitre est dédié a la technique de caractérisation de base de cette thése, a savoir le

systeme de cathodoluminescence couplé a la microscopie électronique a balayage. L'uti-

lisation combinée de ces deux méthodes d’analyse permet d’obtenir une corrélation jusqu’a
I’échelle micrométrique entre les propriétés structurales et optiques des couches minces.

La premiere partie du chapitre concerne le principe de l'interaction électrons-matiere dont
ces deux techniques sont issues. Dans la suite, nous présentons plus particulierement 'ap-
pareillage de CL ainsi que les divers modeles permettant de simuler les spectres de CL dont
l'intensité peut varier en fonctions de divers parametres expérimentaux tels que la valeur de la
tension d’accélération ou de l'intensité du faisceau électronique. La derniére partie de ce cha-
pitre est consacrée aux conditions expérimentales typiques que nous utilisons pour 1’analyse

de nos matériaux nitrures.
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MICROSCOPE E,JLECTRONIQUE A BALAYAGE

Principe de l'interaction électron-matiere

Les microscopes a balayage utilisent un faisceau d’électrons tres fin qui balaie point par
point la surface d’un échantillon. Sous I'impact de ce faisceau primaire, il y a émission de
plusieurs rayonnements et particules qui pourront étre analysés par des détecteurs adéquats.
La figure présente les principaux rayonnements et particules issus de cette interaction
électron-matiere. Par ailleurs, on observe qu'un certain volume est balayé lors de l'interaction
(Fig. [2.2). En réalité, un électron ne transmet pas son énergie de maniére constante selon
Iénergie qu’il posséde initialement. La trajectoire d"un électron peut donc étre décrite comme
une succession de libres parcours rectilignes formant des angles de diffusion dépendant des
interactions de cet électron avec la matiere. La loi de Bethe, que nous verront en détail dans
le paragraphe permet d’établir le chemin moyen parcouru entre chaque interaction en
fonction de la probabilité pour qu'un type d’interaction se produise et I'énergie initiale de
I"électron. Cette loi permet d’obtenir un volume d’interaction des électrons dans le matériau

appelé "poire d’interaction".

Faisceau d'électrons incident

Electrons .
rétrodiffusés

Rayons X

Electrons
rétrodiffusés

Electrons
secondaires

Electrons

Auger
Surface

d'interaction

Chaleur

Electrons secondaires
n
P -~
El ehped Rayons X caractéristiques
diffractés

Electrons rétrodiffuses

Bremsstrahlung
Fluorescence secondaire

FIGURE 2.1 — Représentation des signaux émis
lors de l'interaction du faisceau électronique avec

Véchantillon. FIGURE 2.2 — Représentation schématique de la taille

de la poire d’interaction en fonction du type de signal
généreé.
La quantification des rayonnements et particules produits lors de 'interaction des électrons

primaires avec un échantillon permet d’accéder a de nombreuses informations sur le matériau

analysé comme nous allons le voir dans la suite.
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O Electrons secondaires (SE2 pour Secondary Electron) :
Les électrons secondaires sont des électrons peu liés de la bande de conduction qui sont
éjectés lors du choc des électrons primaires issus du faisceau électronique avec les atomes
du matériau (Fig. [2.3). Un électron primaire va générer un ou plusieurs électrons secondaires
de faible énergie (environ 50eV cf. Fig. d’ott une profondeur moyenne d’échappement
de I'ordre de 5nm (Fig. [2.2). Les SE2 sont donc principalement issus des couches proches de
la surface de l'échantillon c’est a dire d'une zone ou la topographie du matériau varie. La
quantification de la quantité d’électrons secondaire éjectés permet ainsi d’obtenir une image

de la morphologie de surface de I'échantillon.

Pic
élastique

Electrons inélastiques x
= = H o SE2 lectrons
falsceau InCIdent seE<l;onldalres Electrons
vrais rétrodiffusés

(e- primaire)

Electrons Auger

Pertes
\ d'e nirgie

Energie relative E.fEn

]
w
m
N
Nombre d'électrons

FIGURE 2.3 — Représentation schématique de la géné- 23

ration des SE2

1

FIGURE 2.4 — Energie relative des électrons produits
dans un MEB
O Electrons rétrodiffusés (EBS pour Electron Back Scattered) :
Les électrons rétrodiffusés sont issus de l'interaction élastique du faisceau d’électron primaire
avec les noyaux des atomes du matériau analysé comme le montre la figure L’énergie
de ces électrons est relativement importante (environ 30keV) et ils sont donc émis de régions
profondes de I’échantillon. Par ailleurs, ce type d’électrons est sensible au numéro atomique
des atomes (les atomes lourds émettent plus d’électrons que les atomes légers) permettant
ainsi une cartographie de composition ou de phase de I"échantillon.
U Rayons X :
Lorsque le rayonnement incident posséde une énergie relativement importante, le choc des
électrons primaires avec les atomes de ’échantillon provoque l'ejection dun électron d’une
couche profonde. Lors du retour a l'état fondamental (désexcitation), un électron d"une couche
périphérique vient combler le "trou" (lacune) créé par 1'électron éjecté en perdant une quantité
d’énergie sous forme de photons X (rayon X) (Fig. [2.6). L'analyse de ces rayons X permet

d’obtenir des informations sur la nature chimique de I’échantillon.
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O Electrons Auger :
Lors de la désexcitation précedemment décrite, 1’électron périphérique peut aussi transférer
I'énergie qu’il a perdue a un autre électron périphérique de I'atome (donc peu énergétique)
qui peut étre a son tour éjecté; c’est I'émission Auger (Fig. [2.7). Dans ce cas le photon-X émis
est recapturé par l’atome lui méme. L’analyse Auger permet d’obtenir des informations sur la

nature chimique de 1’échantillon ainsi que sur le type de liaison chimique.

faisceau e- rétrodiffusé _
incident ° I\{\l\r’rayonsx e-Huger

FIGURE 2.5 — Représentation ; .

P o p FIGURE 2.7 — Représentation
schématique du mécanisme de gé- schématique du mécanisme de gé
nération des électrons rétrodiffu-  FIGURE 2.6 — Représentation  >10i8 M2 C ) IEHATe £ 8
565 schématique de la génération des ger.

rayons X

2.1.2 Dispositif expérimental

La figure [2.8 présente une photographie du microscope électronique de balayage (MEB)
de modele ZEISS Supra-TM 55 VP couplé au détecteur de cathodoluminescence (CL) de notre

laboratoire.

FIGURE 2.8 — Microscope électronique a balayage ZEISS Supra-TM 55 VP avec colonne GEMINI couplé au
détecteur de cathodoluminescence.
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2.1.2.1

Les principaux composant d'un MEB sont la colonne électronique et la chambre du micro-

scope :
Colonne électronique

La colonne "Gemini" de notre microscope est présentée sur la figure Les principaux
éléments qui la compose sont les suivants :

0J Canon a effet de champ :
L'utilisation de sources dites a «Canon a émission de champ» (Field Emission Gun) permet, par
rapport aux sources thermoionique (Voir annexe|[B.1), d’améliorer la brillance d"un facteur cent
a mille. Elles procedent par extraction directe ou amplification de 1’extraction des électrons par
I'application d"un champ électrique trés intense sur la pointe qui diminue le travail de sortie
des électrons. La différence de potentiel Ej entre la cathode et I'anode représente 1'énergie du
faisceau (tension d’accélération), et peut varier de quelques centaines d’eV (avec un effet de
champ) a 25keV. Il existe deux types de canons a émission de champ :

— L’émission a champ froid (CFE pour Cold Field Emission), ot1 la pointe reste a tempéra-

ture ambiante.
— L’émission de champ assistée thermiquement (TFE pour Thermal Field Emission), ou la

pointe est portée a une température de 1800°K.

Suppressor
Electromagnetic Virtual
aperture changer source
Field lens Cathode
W/ r0) ;
Incident
Annular SE detector Beam
Beam booster I .
First anode
Magnetic lens (Extractor) / \
Scan coils ' ‘ \'| \
Electrostatic lens |
_ Second anode ! \
Specimen - | \

Electron beam Electron trajectories

FIGURE 2.9 — Schéma de la colonne GEMINI de notre EICURE 210 — Schéma de la source d"elec‘tr"o/n dite
MEB émission de champ par effet Schottky” utilisé dans

notre MEB
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Nous utilisons ce deuxiéme type de canon appelé aussi canon a "émission de champ par
effet Schottky (ECS)" (Fig. qui présente I’avantage de combiner la brillance élevée et une
faible énergie de propagation caractéristiques de I'émission a champ froid avec la stabilité
élevée et le faible bruit de faisceau caractéristiques de 1’émission thermoionique. L'autre avan-
tage de ce type de source consiste en un courant d’émission 50 fois plus important réduisant
ainsi drastiquement la sensibilité aux vibrations de 1’environnement. Le tableau de I'an-
nexe présente des informations détaillées sur les différentes sources d’électrons ainsi que
la comparaison de leurs performances.

U Les lentilles de focalisation magnétique :

Le faisceau d’électrons, qui a généralement une énergie allant de 0,1keV a 25keV, est
focalisé par des lentilles électromagnétiques sur I’échantillon. La taille du spot varie de 0,4nm
a bnm de diametre en fonction de la valeur de la tension d’accélération. Dans la lentille finale
le faisceau est ensuite dévié selon les axes x et y par des paires de bobines de balayage ou
des paires de plaques déflectrices lui permettant de balayer de facon matricielle une zone

rectangulaire de la surface de 1’échantillon.
La chambre du microscope :

La chambre, maintenue sous un vide de 1’ordre de 10~ ®mbar, contient le porte échantillon

et différents détecteurs comme le montre la figure [2.11}

In-lens SE detector (HV mode)
SE1 electron detection

New enhanced w
VPSE detector |
for VP mode \

Magnetic lens

% Electrostatic lens
o~ AN

Bes

i BSE detector
RREClEl (optional) for HV
Everhart-Thornley detector and VP mode
SE imaging in HV mode

FIGURE 2.11 — a) configuration des détecteurs dans le systéme sous pression variable SUPRA VP avec, 1)
détecteur In-lens SE pour SE1 dans le mode vide poussée, 2) détecteur VPSE de SE en mode pression variable,3)
détecteur Everhart-Thornley pour l'imagerie SE en mode pression variable, et 4) détecteur de BSE (optionnel)
pour l'imagerie dans le vide poussée et la pression variable. b) Chambre de Microscope 55VP SUPRA™ vue de
Uintérieur.
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Notre microscope posséde un détecteur d’électrons secondaires de type Everhart-Thornley

qui associe un scintillateur et un photomultiplicateur. Son schéma de principe est donné sur

la figure[2.12]

- dépét mince Al 4
\objectif, scintillateur photocathode

électrons que de
retrod:ffuses umrere photomultiplicateur

age de Famu‘ty

R
HT (10 000V) dynodes
V (-50 a +250V)

echannh‘cﬂ
FIGURE 2.12 — Schéma de principe du détecteur d’Everhart-Thornley

En polarisant la cage de Faraday a 250V, il est possible de collecter I'ensemble des élec-
trons secondaires, méme ceux émis par des zones qui ne sont pas en vue directe du détecteur.

UJ Le mode pression variable (VP)

Une des particularités de notre systeme est la possibilité de maintenir la chambre sous

pression variable grace a quatre régions de régulation de pression (Fig. [2.13).

IGP Incident electron beam

= fj BSE detector
- —|_ VPSE detector

M —— In-lens detector 4 \ /
[ \ ,—I . BSE's

Spenman chamher
p=2-133 Pa

Gas inlet

9 .~ Gas

¥ molecules
= d 3 ‘@
CME Specimen
FIGURE 2.13 — Schéma du systeme SUPRA™ 55 FIGURE 2.14 — Schéma du processus d’interaction
VP montrant la répartition de pression dans le MEB. dans le systeme SUPRA™ sous pression variable.

En mode VP, la collision des électrons secondaires avec des molécules de gaz produit des
ions positifs a proximité de la surface de l'échantillon qui vont neutraliser les électrons en

exces sur la surface de I'échantillon (Fig. [2.14). Ce mode permet donc de caractériser des
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échantillons semiconducteurs a trés grand gap (trés peu conducteurs) c’est a dire des maté-

riaux ot les charges sont difficilement évacuées.
2.1.3 Etude morphologique (SE2)

Le MEB permet d’obtenir une image haute résolution de la morphologie de surface d'un
échantillon grace aux SE2 issus du bombardement du matériau par les électrons primaires
d’un faisceau électronique et dont la profondeur d’échappement est d’environ 5nm. Ces SE2
sont détectés via le détecteur Everhart-Thorney et convertis en un signal électrique.

Ce processus est réalisé en plusieurs point de 1’échantillon par un balayage sur une zone
de mesure en (x,y) donnée par l'utilisateur. L’analyse de la quantité de SE2 en chaque point

permet de reconstruire une image de la morphologie de surface dont un exemple est donné

sur la figure [2.15p. L'interprétation du contraste de couleur noir/blanc est présenté sur la

figure[2.15p.

b)

Profil de I’ échantillon

Zone d’ émission

{
des secondaires /

Signal e secondaires | 4|~

FIGURE 2.15 — a) Image MEB d’une couche GaN épitaxiée sélectivement sur substrat SiC et b) Processus de
balayage et origine du contraste noir/blanc de I'image SE2 précédente.

L'intensité du signal de SE2 varie fortement avec 1’angle d’incidence du faisceau : elle
est maximale en incidence rasante et minimale en incidence normale (Fig. [.15b). Ainsi, les
hexagones de couleur claire observés sur la figure correspondent a des zones dont la
topographie est plus importante que la matrice (couleur sombre). Par ailleurs, pour obtenir
une image de haute qualité de la morphologie de surface il est nécessaire de prendre en
compte les parametres suivants :

@ la distance de travail (WD pour working distance) :

La distance de travail correspond a la distance entre la lentille finale et la surface de 1’échan-
tillon (Fig. [2.16). De plus, 1’échantillon peut étre placé pres de cette lentille pour améliorer

la résolution latérale ou au contraire plus loin pour augmenter la profondeur de champ (cas
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des échantillons a fort relief). Cependant, en augmentant la distance de travail, on augmente
les abérrations sphériques. Pour 'imagerie des nitrures III-N nous travaillons typiquement
avec une distance de travail de 'ordre de 2,5 — 6mm. Cette valeur relativement faible, nous
permet d’utiliser des tensions d’accélération du faisceau électronique peu élevées afin d’éviter

I'accumulation des charges a la surface de nos matériaux grand gap.

condenser
APEITIIE

i A

FIGURE 2.16 — Effet de la distance du travail sur la résolution latérale et la profondeur de champ dans le cas d’une
(a) faible valeur de WD et (b) valeur de WD plus importante.

@ Astigmatisme :
Destiné a parfaire la symétrie du faisceau, le stigmateur est constitué d’un ensemble de petites
bobines disposées en étoile et incorporées dans le systeme objectif. Ce stigmateur permet a
I'opérateur de corriger au mieux l'astigmatisme du faisceau en appliquant un petit champ

électromagnétique anisotrope de compensation.

Images MEB astigmates astigmatisme corrigé

FIGURE 2.17 — Exemple d’images avant et apres correction d’astigmatisme

@ tension d’accélération :
Dans notre microscope, la tension du faisceau électronique peut varier entre 0,1 et 25keV.
Dans l'absolu, plus la tension est élevée meilleure est la résolution. En effet, 'augmentation

de la tension d’accélération améliore la brillance du canon ce qui permet de réduire fortement
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le diametre du faisceau incident. Par contre, l'utilisation d"une énergie des électrons élevée ac-
croit leur profondeur de pénétration et la diffusion latérale dans 1’échantillon, ce qui augmente
le volume des zones d’émission et réduit la proportion d’électrons secondaires émergents.
Nous travaillons typiquement avec une tension de 'ordre de 1 a 3keV, ce qui permet de
former un faisceau brillant de faible diametre (12nm) tout en maintenant un taux d’émission

d’électrons secondaires suffisant (Fig. [2.18).

r—

1.0kV 5.4mm x100k SE(U)

mm x100k SE(U)

FIGURE 2.18 — Effet de la tension d’accélération sur la qualité de I'image de nanotubes de carbones (a) Vacc =
30keV et (b) Vacc = 1keV.

@ Courant et taille de sonde :
Le diametre du faisceau arrivant sur 1’échantillon agit directement sur la résolution spatiale
de I'image. Elle augmente avec l'intensité du faisceau incident et modifie le "confort" d’obser-
vation a vitesse de balayage et grandissement donnés (rapport «signal/bruit»). En effet, plus
le courant est important, moins I'image est bruitée au détriment de la résolution.

@ Conditions de balayage :
La vitesse de balayage est choisie en fonction du grandissement et du rapport "signal /bruit"
observé expérimentalement. En effet, plus I'image est "bruitée", plus il faudra accumuler des
signaux en chaque pixel de I'image. Néanmoins, pour nos matériaux a grand gap, il est néces-
saire de faire un compromis puisqu’un balayage lent engendre une augmentation des charges

accumulées en surface.

2.2 CATHODOLUMINESCENCE

2.2.1 Principe

La cathodoluminescence (CL) est la génération de photons suite au bombardement d'un

échantillon par un faisceau d’électron, dans notre cas issu du canon a électron d"un microscope
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électronique a balayage (Fig. [2.1). Les mécanismes conduisant a cette émission de lumiere
peuvent étre regroupés selon trois étapes principales (Fig. :

- Absorption : lorsque le matériau est soumis au bombardement du faisceau électronique,
un électron de la bande de valence (BV) va avoir assez d’énergie pour passer dans la
bande de conduction (BC) en laissant un trou derriére lui. Lors de cette étape il y a
création de paires electron-trou.

- Transfert : I'électron diffuse dans la BC ou vers un niveau d’énergie dans le gap.

- Emission de lumiére et relaxation vers un niveau fondamental : 1’électron se recombine
avec un trou en générant un photon (lumiere) dont la longueur d’onde est caractéris-
tique du matériau. Ce processus peut aussi révéler la présence de défauts ou impurétés

introduisant des niveaux d’énergie dans la bande interdite.

(a)j ......... diffuse . (b)e_ CB

from SEM r\f\f\f
. 7 hv

M.

FIGURE 2.19 — Représentation d'une émission stimulée : (a) I'électron incident favorise le passage d’un électron
de la bande de valence (BV) a la bande de conduction (BC), laissant un trou dans la BV. (b) Apres diffusion,
I'électron se recombine avec un trou et génere un photon.

La luminescence issue des recombinaisons electron-trou (Fig. peut étre classifiée en
deux types :
- (a) intrinseque : la luminescence est due au réseau cristallin lui-méme et concerne les
recombinaisons bande a bande des électrons et des trous.
Dans ce cas, la recombinaison electron-trou produit de la lumiere sous la forme de photons

dont I’énergie est approximativement égale a la bande interdite du semi-conducteur, soit :

ENBE =hv = EC — EV (2.1)

avec EngE gap d’émission optique (NBE pour Near Band Edge) [eV]
h constante de Planck [eV s]
v fréquence de la longueur d’onde de la lumiere émise
Ec et Ey énergies de bandes de conduction et de valence [eV]
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- (b) extrinseque : la luminescence est produite via des défauts dans le réseau qui peuvent
étre des transitions a travers des pieges ou des impuretés présents dans la bande inter-

dite (par exemple les donneurs, accepteurs, exitons liés et paires donneur-accepteur).

S i - E, état excité

Bl T

Ev

FIGURE 2.20 — Représentation schématique des différents types de transitions pouvant générer des photons. Les
sigles : Ec, E,, Ep, E4 et Ep représentent respectivement les énergies des niveaux des bandes de conductions,
de valence, des excitons, des accepteutrs et des donneurs. Avec : transition 1 : I'électron perd de I'énergie dans la
bande de conduction en émettant des phonons ; transition 2 : recombinaison directe entre I'électron de la bande de
conduction et le trou de la bande de valence suivie d'une émission de photons d’'énergie hv = Eq ; transition 3 :
transition liée aux excitons libres ou excitons liés aux impuretés ; transitions 4,5 et 6 : transitions impliquant des
états localisés dus aux impuretés de type donneurs ou accepteurs ; transition 7 : processus représentant I’excitation
et la désexcitation radiative des impuretés avec des couches internes incompletes.

2.2.2 Intérét de la technique

Les spectrometres de CL sont typiquement combinés a des microscopes électroniques a
balayage (MEB) qui possede une capacité de balayage fin et une grande résolution spatiale
permettant I’analyse d’objet jusqu’a ’échelle nanomeétrique. Par ailleurs, cette technique pré-
sente l'intérét de pouvoir obtenir une information résolue en profondeur via une augmenta-
tion de la valeur de la tension d’accélération. En effet, lorsque 1’énergie du faisceau d’électron
augmente, le rayon d’interaction augmente et des paires électron-trou supplémentaires sont
crées dans le film. La CL peut étre considéré comme une technique de microcaractérisation
non destructive malgré I'impact du faisceau électronique sur la génération de défauts dans le
matériau. Les énergies du faisceau d’électrons utilisées pour les mesures CL sont celles qui

sont déja disponibles dans le MEB dont la gamme varie de 0,1 a 25keV.
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2.2.3 Les différents modes d’acquisition spectrale

Les modes d’utilisation de la CL peuvent étre classés en deux catégories :

- Mesure spectroscopique : la cathodoluminescence permet d’obtenir des spectres de CL
qui sont essentiellement des représentations de l'intensité de luminescence en fonction
de la longueur d’onde (ou de 1’énergie).

- Mesure microscopique : les signaux de CL peuvent étre cartographiées sur une surface
donnée par balayage du faisceau dans un mode de trame, la collecte de la lumiere
provenant de la région spécifique en fonction de la longueur d’onde émise.

Les acquisitions de CL peuvent étre réalisées selon les trois modes de la figure [2.21]

- Le mode balayage : permet d’obtenir des informations sur la moyenne des émissions de
CL pour une fenétre d’analyse donnée,

- Le mode balayage en ligne : utilisé, par exemple, pour connaitre le comportement de
luminescence a travers un défaut de surface,

- Le mode spot : permet d’obtenir un spectre local provenant d’une région spécifique.

FIGURE 2.21 — Différents modes d’opération CL; (a) Mode balayage ; (b) Mode ligne et (c) Mode spot.

2.2.4 Systéme expérimental

Les électrons provenant de la colonne du MEB passent a travers un miroir parabolique
possédant un trou de diametre submillimétrique. Les paires électron-trous se recombinent
pour donner un rayonnement (photons) qui est réfléchi par le miroir et envoyé via le spec-
trometre vers la caméra CCD ou le photomultiplicateur. La figue présente I'équipement
de CL utilisé dans cette these qui se compose principalement de trois parties qui sont : (a) le
mirroir parabolique (b) le miroir de commutation du faisceau (c) les détecteurs : spectrometres

et caméra CCD, et que nous décrivons dans la suite.
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FIGURE 2.22 — Schéma de notre systeme MEB couplé au détecteur de cathodoluminescence.
2.2.4.1 Miroir parabolique de CL RPM=2o00 :

Le miroir parabolique (Fig. permet de collecter un flux de photons élevé du fait de
son ouverture importante (de trés courte longueur focale par rapport a sa dimension) et de sa
réflectivité élevée. Pour notre systeme, I'utilisation normale du MEB n’est pas perturbée grace
a la rétractibilité du miroir via une roue a manivelle dont le positionnement est reproductible

au micron pres.
lentille de focalisation

i : miroir parabolique
distance |de travail :

WD=13,8| mm

Y

CL

électrons secondaires

FIGURE 2.23 — Représentation schématique du miroir parabolique de CL et de distance de travail entre la lentille
de focalisation et I'échantillon.
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Il est a noter que, dans le cas de nos analyses CL, la distance de travail est de 'ordre
de 13,8mm, cette valeur plus importante que celle utilisée en imagerie (2 — 3mm) due a la

présence du miroir.
2.2.4.2 Miroir de commutation de position de faisceau :

Ce dispositif présenté sur la figure permet d’orienter le faisceau selon trois directions
différentes dont deux sont utilisées dans notre cas : le photomultiplicateur (position 3) et la
caméra CCD (position1).

vers spectromeétre

et caméra CCD
position direction

miroir lumiere ‘ o o
haut T T :‘ o T
milieu ¥ < ® o o <€ [ > e

réglage I Vers PM
bas T —>

vue frontale: positions  vue en plan: visualisation de la
des boutons direction de faisceau
pour chaque position

FIGURE 2.24 — Miroir de commutation de position de faisceau collecté.

2.2.4.3 Détecteurs : spectrometre et camera CCD

Le spectrometre de la série iHR travaille dans un intervalle de longueur d’onde allant de
150nm a 40um (en fonction du réseau et du détecteur utilisé) et une résolution en longueur
d’onde meilleure que 0,06nm pour 1'iHR320 en utilisant un réseau de 1200gr /mm. Le méca-
nisme de I'iHR permet un balayage rapide et précis, offrant a 'utilisateur une sélection pas
a pas. La caméra CCD permet d’acquérir un ensemble de couverture spectrale en une seule

mesure. Le schéma du spectrometre et de la caméra CCD sont présentés sur la figure

Spectrométre ccD
o

-
__._/

FIGURE 2.25 — schéma de spectrometre et de la caméra CCD.
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2.3 MODELISATION ANALYTIQUE DES SPECTRES DE CATHODOLUMINESCENCE

Dans cette partie, nous avons choisi de modéliser 1'intensité totale de cathodoluminescence
collectée lors du bombardement de I’échantillon par le faiscau électronique, schématisé sur la
figure en fonction de la longueur d’onde a l'aide de I'équation proposée par BenNaser et

al. [87] :
w H
Icr (hv) = //AP %2) X Lym(hv) x exp (—az) dxdz (2.2)
00

avec Ap(x,z) densité des porteurs minoritaires,
Lym(hv) luminescence dans le matériau,

o coefficient d’absorption,

Tp durée de vie des trous,

w largeur de I"échantillon,

H profondeur de I"échantillon.

L’équation dépend du coefficient d’aborption, de la luminescence dans le matériau
ainsi que de la densité de porteurs minoritaires que nous allons détailler séparemment dans

la suite afin de pouvoir ensuite calculer I'intensité de CL.

Faisceau e-
Surface

Signal CL
0 A / o > X
/—/

Couche

v
4

FIGURE 2.26 — Représentation de la structure de I'échantillon excité.

2.3.1 Coefficient d’absorption «

Le coefficient d’absorption dépend de plusieurs parametres qui sont le type et la qualité

du matériau ainsi que la température (Fig. [2.27).
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2.3.1.1 Matériau GaN

Pour le matériau GaN nous avons ajusté les mesures du coefficient d’absorption présentées

sur la figure données dans la référence [88]. On obtient le systeme d’équations suivantes :

- pour hv < E;
x=0
- pour hv > Eg
& =ag+kx (hv— Ey)
avec ng = 8 x 104 et k=175x10*

T T T T T

2.0x10° | T-205K
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[ —Fitwith E,

--~-~ Fitwithout E
S 1.5x10° - ! E
.
£
s T
C 1.0x10° 20e10%1 l I l T=77K 1
=}
B 1.5¢10°F \
| —
o 4l i
_8 5.0x10 1.ox105} \./-/—-"—-,
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0.0 .
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3.50
1

3.55
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1

3.5
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Energy(eV)

(2.3)

FIGURE 2.27 — Mesures des coefficient d’absorption données par Muth et al. [88]. L’encart indique l'identification

des trois pics A,B et C correspondant aux excitons libres de GaN

2.3.1.2 Matériau InGaN

Pour le matériau InGaN nous avons utilisé le modéle du coefficient d’absorption de Urbach

et al. [89], a savoir :

- pour thEg

- pour hv<E,
hv —E, (T
n = Ko exp (V kB'IS:( )>

(2.4)

Ponce et al. [27] ont complété ce modéle en tenant compte de I'absorption a I'intérieur de

la bande interdite en accord avec le modele d’Elliott [go] (Fig. . Ainsi, pour hv > Eg, on

obtient :
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avec

a:ﬁxwx hV—Eg

sinh (B) (2:5)

1/2
nE,

= awvm P= nE

A*

B et Ej, ont été déterminés pour obtenir une continuité au point hv = E, (T) en combinant

les équations [2.4] et

__ 6.0x10° . ,

2 x=0.11 o Elliott’s Excitonic Interband

E =u. o =
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=] A
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E 8 ﬂf"”

3 [hv—E,

o

&

= 2.0x10° 1 ”

I Urbach Tail

E ) = 2 (7 hv,

s W{:—ﬂ/ N
M T P R

28 29

3.0 3:1 3.2 33
Energy (eV)

FIGURE 2.28 — Absorption expérimentale (O) et modélisée (ligne) dans un échantillon Ingy11GaggoN [27]

2.3.2 Luminescence dans le matériau L,

Nous avons utilisé

le modele décrivant la luminescence extrinséque et intrinséque par la

fonction gaussienne reportée dans la référence [87] :

avec O

p
E, (T")

avec Eg (0K)
T'=T+AT

L'expression de la

Lym(hv) =

202

1 hv — Eo (T"))?
exp _ﬁ( v—Eg(T')) (2.6)
oV271
parameétre d’élargissement de la gaussienne,
parameétre de correction correspondant a la valeur du FWHM du pic,

énergie de gap (du matériau ou de la bande de défaut) en fonction de la
5405x10~*x (T")

variation de température, E¢(T') = Eg, (0K) — (T7)-+204

énergie de la bande interdite a 0K,
différence de température induite dans le matériau lors du bombardement,

variation de température (en K) induite lors du bombardement de

’échantillon par les électrons [87] est exprimée par :

0.82 L)W
AT:T‘I_Tf:ﬁXCTdO (27)
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avec T;, Ty température initiale et finale [K],

Iy courant du faisceau électronique en Ampere [A],

Vo tension du faisceau électronique en Volt [V],

do diametre du faisceau électronique [cm],

Cr conductivité thermique du matériau [eVmol 'K1].

Pour tenir compte des transitions dans la bande interdite, notamment des bandes de dé-
fauts et d’impuretés, nous avons utilisé une somme de deux fonctions de luminescence, a

savoir :

Lum(hv) = L% (hv) + LI (hv)

avec Lﬁf,f(hv) lumieére émise lors de la recombinaison entre les électrons de la bande de
conduction et les trous de la bande de valence.

impur BN P I N . . . 4
L (hv)  lumiére émise lors de la recombinaison a partir des niveaux d’impureté
ou de défauts fréquemment observés dans le matériau.

2.3.3 Détermination de la concentration des porteurs minoritaires

La modélisation de I'intensité de cathodoluminescence en fonction de la longueur d’onde
nécessite de connaitre la concentration de porteurs minoritaires créés lors du bombardement
de l'échantillon par le faisceau électronique. Pour cela, nous allons résoudre 1’'équation de

continuité des porteurs minoritaires en exces (trous dans notre cas) donnée par 1'équation

suivante :
Ap(x,z) 1
2 pPLx,
V= [Ap(x,z)] — —1z - —D—g(x,z) (2.8)
p p
avec Ap densité des trous excédentaires créés dans le matériau excité,

Ly longueur de diffusion des trous,
¢(x,z) taux de génération spatial des porteurs,
D, coefficient de diffusion des porteurs minoritaires.

L’équation dépend de la fonction de génération des paires électron-trou, g(x,z) que

nous allons décrire dans la suite.
2.3.3.1 Fonction de génération des paires electron-trou

La fonction de génération représente le nombre de paires électron-trou générées par se-
conde par unité de profondeur et par énergie d’électron. Elle est donnée par Ben Nasr et al.

[87] sous la forme :
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Eo(1—7) 1 X — X
g(x—xo,z)—EpU)\/ExpxE><<I>(z)><exp—< L, > (2.9)

avec P(z) fonction de dissipation d’énergie,

X0 position du faisceau a la surface de 1’échantillon,

Ep (T) = 3Eg énergie nécessaire pour la création d’une paire électron-trou,

E, énergie de la bande interdite,

Eo énergie du faisceau incident,

n fractions d’électrons rétrodiffusé,

q charge élémentaire de 1’electron,

R parcours électronique ou profondeur de pénétration des électrons dans

le matériau,

Nous allons maintenant déterminer la fonction de dissipation d’énergie ®(z) et le parcours

électronique R, utilisés dans le calcul de la fonction g(x, z).
Fonction de dissipation d’énergie ®(u)

La dissipation de 1’énergie du faisceau d’électrons dans le matériau est définie par la perte
d’énergie des électrons primaires dans une direction normale a la surface de 1’échantillon.
La fonction ¢(u) dépend de u, parametre traduisant la pénétration normalisée au parcours

électronique R, :

u= pRie (2.10)

avec z  profondeur de I'échantillon,
p  masse volumique du semi-conducteur,
R, parcours électronique

1. Fonction de dissipation de Wittry-Kyser [91] : Une approximation gaussienne a été
proposée par Wittry et Kyser (1967) a partir d'une étude de CL dans l'arséniure de gallium
(GaAs). Kyser [92] a modifié cette expression en introduisant un terme supplémentaire en
exponentielle a partir d'une étude de I'émission X d’une cible de cuivre (Cu). La forme finale

de ¢(u) est donnée par l'expression suivante :

U — Ug 2 bu
—< AL > — Bexp [_uo] (2.11)

avec uy = 0,125; Au = 0,35; (B/A) =0,4 et b = 4.

¢(u) = Aexp

2. Fonction de dissipation d’énergie d’Everhart-Hoff (1971) [93] : Ces auteurs ont proposé

une expression analytique polynomiale de la fonction ¢(u) d’aprés des mesures du courant
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induit par un faisceau électronique (EBIC pour "Electron beam-induced current") dans un

échantillon a base de silicium. Cette équation est la plus utilisée de part sa simplicité :

¢(u) = (1— f) x (0,60 +6,21u — 12,4u” + 5,69u°) (2.12)

ou f est le facteur moyen d’énergie perdue par rétrodiffusion. Les travaux de Strenglass
(1954) ont montré que la rétrodiffusion est presque constante sur l'intervalle d’énergie 5 —

50keV. f s’exprime alors par :

f =mnxEg/Ey (2.13)

avec 1  fractions d’électrons rétrodiffusés.
Ey énergie du faisceau électronique, [keV]
Ep énergie moyenne des électrons rétrodiffusés = (0,45 + 2 x 10 — 3Z) x Ej [keV]

La fonction ¢(u) d’Everhart-Hoff a été utilisée dans la littérature pour la totalité des ma-

tériaux et pour des énergies de faisceau allant de 1 a 40keV.

Electron penetration depth dependance on the electron beam energy for GaN
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FIGURE 2.29 — Simulation des profils de la fonction de dissipation d’énergie ¢ (1) en fonction de la profondeur
pour différentes tensions d’accélération dans le cas d’une couche épitaxiée de 3, 5um de GaN.

Dans le cas du GaN, la figure présente la fonction de dissipation d’Everhart-Hoff.
On constate que lorsque la tension d’accélération augmente le maximum de la fonction de
dissipation d’énergie se déplace en profondeur dans le matériau et que la largeur a mi-hauteur
de la gaussienne s’élargie. C’est cette fonction de dissipation que nous allons utiliser pour le

calcul de la fonction de génération.
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Parcours électronique R,

Il existe plusieurs modeles que nous allons détailler dans la suite permettant de décrire
le trajet des électrons dans le matériau jusqu’a la perte totale de leur énergie cinétique. Ces
modeles prennent en compte les interactions de type élastiques et inélastiques.

-Modele de Bethe : L'intervalle de Bethe (R, ) représente la longueur totale de la trajectoire
d’un seul électron suite a une "marche aléatoire", il peut étre obtenu par intégration sur toutes

la gamme des énergies :

0 1
Re = /oo de (2.14)

Cependant, les dimensions du volume d’interaction données par le modéle de Bethe ne
sont pas précises car elle ne tiennent pas compte des effets de diffusion élastique.
-Modéle de Gruen : décrit la distance R, parcourue par un électron avant qu’il perde son

énergie en exces et ne soit thermalisé. Cette distance est exprimé par [94] :

Re=(5) <8 (25)

avec K et o étant deux parametres dépendant du numéro atomique, de la densité du
matériau (p) et de 'énergie du faisceau électronique (Ey).

-Modele d’Everhart et Hoff [95] : ces auteurs ont estimé la profondeur de pénétration des
électrons selon 1'expression :

0,0398
R, = 5 x Ey”(um) (2.16)

Cette équation ne peut étre appliquée que pour les énergies d’électrons comprises entre 5
et 25keV et des matériaux ayant des numéros atomiques compris entre 10 et 15.

-Kanaya et Okayama [93] : Ces auteurs ont proposé une expression plus générale :

~0,0276A

¢ = 708, x Ey (um) (2.17)

avec A le poids atomique en g mol .

La figure représente les profondeurs de pénétration du faisceau électronique dans le

GaN dans le cas des différents modeles cités précédemment.
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FIGURE 2.30 — Profondeur de pénétration du faisceau électronique dans le GaN en fonction de la tension d’accé-
lération, en utilisant les modeles de Bohr-Bethe, Gruen [94l, Kyser et Kanaya-Okayama [93]].

Le modele de Kanaya et Okayama est le plus conforme aux résultats expérimentaux de la

littérature et nous l'utiliserons donc comme le modele de référence dans la suite.

Une fois le parcours électronique (R,) et la fonction de dissipation d’énergie (¢(u)) dé-

terminées, il est possible de calculer la fonction de génération des paires électron-trous en

combinant les équations et a I’équation
Les figures et présentent les simulations du profil et du volume de génération

(Eq2.9) pour une tension d’accélération de 10keV dans le matériau GaN d’épaisseur 3, 5um.

Le volume de pénétration présente une largeur de 400nm et une profondeur de 650nm.
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FIGURE 2.31 — Profil 2D de la fonction de généra-

tion obtenu pour une tension d’accélération de 10keV

dans le cas d’une couche de GaN de 3, 5um.
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FIGURE 2.32 — Profil 3D de la fonction de génération
obtenu pour une tension d’accélération de 10keV.
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Cette fonction de génération est ensuite utilisée pour calculer la différence de densité
des porteurs minoritaires créés sans tenir compte de leurs diffusions dans le matériau. Cette

différence de densité des porteurs minoritaires est utilisé dans I’équation de diffusion (Eq.

pour calculer la densité totale de porteurs minoritaires dans le semi-conducteur.

Résolution de I’équation de continuité

On peut résoudre 1’'équation [2.8 en utilisant des conditions aux limites appropriées (r = z

ou r = x), On obtient alors :

oAp
Dp <ar - ‘/SAP (2.18)
r=0
avec V; la vitesse de recombinaison a la surface de 1’échantillon.
Pour une source élémentaire située au point de coordonnées (x’,z), la concentration en

porteurs minoritaires est obtenue par la convolution de la fonction de Green associée a 1’équa-

tion de continuité et aux conditions aux limites [87].

Ap(x,2) = Ec(l—y) 1 I 1 Ik cos Iy (x — 0,5w)
P N Ep(T)\/%RKLp q Dp X lkw — sinlkw ‘uk(eﬂk(H—‘s) —+ kHe—Vk(H—‘S))
Ry
> /f <Z,> (eyk(—z+z’—§+H) _ pM(—z—7'+0+H) + kHeyk(z+z’—zS—H) _ kHeyk(z—z’-i-zS—H))dZ/
0 R
w x/ oy 2
X /exp—( T 0> cosli(x' — 0,5w)dx" (2.19)
0 p
2 3
avec f(#)=# <0,6+6,21 (%) -124(%) +569 (%) )
=/ + 1
Ry = T
}lk+DfH
. ’4 . B\ — Ve o 1
Iy 1a solution de I’équation tan (wz" ) =D, X1

Finalement, en remplagant les termes Ap(x,z), L,m(hv) et a par leurs expressions données

respectivement par les équations et [2.3] dans 'expression de l'intensité de CL (Eq.
[2.2), on peut simuler les spectres de CL dans le matériau GaN comme on va le voir dans la

section suivante.
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2.4 SIMULATION

Dans la suite, nous présentons I'ensemble des résultats de la modélisation de l'intensité

de cathodoluminescence en fonction de la tension d’accélération, du courant du faisceau ainsi

que de son diametre.
2.4.1 Simulation en fonction de la tension d’accélération

Les figures et présentent un bon accord entre les spectres de CL simulés et mesu-
rés sur un pseudo-substrat GaN-STN (Acronyme de GaN dopé silicium) d"une épaisseur de

3,5um pour différentes énergies du faisceau électronique.

CL intensity (a.u.)

1,8 20 2,2 24 26 28 30 3,2 34 36 3,8
Energy (eV)

FIGURE 2.33 — Spectres de CL expérimentaux d’un substrat GaN-STN d’épaisseur 3,5um pour différentes
tensions d’accélération.
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FIGURE 2.34 — Spectres de CL simulés d'un substrat GaN-STN d’épaisseur 3,5um pour différentes tensions
d’accélération.

On observe que l'intensité des pics de luminescence augmente en fonction de 1’énergie de

faisceau en accord avec la création d’un nombre plus important de paires electron-trou et donc
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de photons avec Vacc. Par ailleurs, les spectres de CL sont dominés par un pic relativement
étroit situé autour de 3,43eV attribué au gap d’émission optique du GaN [96]. Nous observons
également une large bande autour de 2,2eV qui correspond a la bande jaune du GaN. L'origine
de cette émission est communément attribuée a la transition entre un niveau donneur peu
profond (47 — 140meV) et un niveau accepteur plus profond (~1eV au-dessus de la bande de
valence) impliquant des sites vacants de Gallium et des impuretés de silicium ou d’oxygene
l96].

Par ailleurs, un changement de la valeur de I’énergie du faisceau d’électrons modifie la
densité absolue et la position des porteurs dans le matériau. En effet, lorsque Vacc augmente
le parcours électronique R, (Fig. est plus important. Les porteurs sont alors générés plus
profondément dans le matériau. Par conséquent, le taux de photons émis lors des recombinai-
sons électron-trou va diminuer en raison des phénomenes de réabsorption. L'augmentation
de Vacc semble produire deux effets antagonistes :

— une augmentation de la densité de porteurs générés,

— une augmentation des phénomenes de réabsorption dus a une augmentation de par-

cours nécessaires aux photons crés pour sortir du matériau.
Ces deux effets pourraient expliquer le comportement de luminescence (augmentation puis

diminution de l'intensité) observé expérimentalement pour des valeurs importantes de Vacc

[87]-
2.4.2 Simulation en fonction du courant au niveau de 1’échantillon

La figure présente la simulation des spectres de CL obtenus pour des valeurs de

courant du faisceau électronique allant de 20nA a 200nA.
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FIGURE 2.35 — Spectres de CL simulés d’un substrat GaN épais pour différents courants du faisceau électronique
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2.4.3

2.5

On peut remarquer que l'intensité des spectres augmente avec la valeur du courant du
faisceau électronique. En effet, plus de porteurs sont crées en fonction du courant injecté et
par conséquent la quantité de lumiere générée (photons) est plus importante.

Il est a noter que nous n’avons pas effectué de mesures expérimentales en fonction du
courant puisque nous ne possédons pas de cage de Faraday nécessaire a la mesure précise du

courant au niveau de I’échantillon par confinement de charges.

Simulation en fonction du diametre du faisceau électronique

La modélisation de la variation de l'intensité de CL en fonction du diameétre du faisceau
d’électrons (d) présente un déplacement vers le bleu avec 'augmentation de d (Fig. [2.36).
Ce comportement est expliqué par une densité d’énergie moins importante et donc de la
température au niveau de la zone bombardée. Il en résulte un déplacement du gap d’émission

vers le bleu en accord avec 'équation de Varshni (Eq. ).

Z04um —0.3 um
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FIGURE 2.36 — Spectres de CL simulés d’un substrat GaN épais pour différents diametres de faisceau électronique.

Nous n’avons pas pu réaliser ces mesures expérimentalement car la valeur du diametre de

faisceau dépend du courant au niveau de 1’échantillon par la relation de la brillance

MODELISATION MONTE-CARLO

Le modele précédent est surtout utile pour comprendre le phénomeéne de CL et pour
reproduire un spectre de CL de fagon précise. Son utilisation permet d’obtenir les positions
et largeurs a mi-hauteur des différentes bandes de luminescence ainsi que le ratio de leurs
intensités. On peut ainsi déduire, mais aussi prévoir 1’évolution en température, en énergie

d’électrons et en nombre d’électron, des phénomenes de luminescence de chacune des bandes.
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Ainsi le modele précédemment décrit nous a permis de simuler les positions et les largeurs a
mi-hauteur des pics de CL expérimentaux que nous avons étudiés tout au long de cette thése.
Ce modele n"apporte aucune information physique sur le matériau et nécessite des calculs
complexes liés a la poire d’interaction et a la densités de porteurs minoritaires.

Dans cette section, je m’intéresse a la possibilité dutiliser une méthode numérique basée
sur la simulation Monte-Carlo. Cette méthode consiste a calculer une valeur numérique en
utilisant des procédés aléatoires, et dans notre cas pour calculer l'interaction d'un faisceau
d’électrons d’énergie de 'ordre de keV avec le matériau, et en déduire I'angle de diffusion
(trajectoire des électrons donnée par I'expression de Rutherford (Eq. [2.21)) et, la perte d’éner-
gie entre les collisions (calculée dans le cas de 'approximation de Bethe [97]).

L'idée est de déduire un nombre de photons émis apres chaque collision. Ce nombre
dépend de la perte d’énergie AE et de la probabilité de recombinaison non radiative. La
somme sur 'ensemble des trajectoires des différents électrons incidents, des photons générés
par I’ensemble des collisions devrait permettre de reproduire un spectre de CL en allouant des
nombres de photons a chaque bande de luminescence. L'analyse de la simulation de spectres
de CL obtenus pour plusieurs Vacc devrait pouvoir fournir une information physique qui
serait un ratio des probabilités de recombinaisons radiative et non radiative pondéré par le
ratio des volumes d’interaction radiative et non radiative. Cette approche est en cours et on

ne présentera dans ce qui suit que la simulation permettant de calculer la poire d’interaction.
Calcul de la poire d’interaction

Comme nous 'avons précédemment mentionné, 1’électron incident subit des séries succes-
sives d’interactions élastiques et inélastiques rendant sa trajectoire aléatoire. Notre modele de

simulation est basé sur deux points :

1. l'aspect aléatoire (MC) pour la détermination de la distribution des électrons selon les

angles de diffusion et la distance entre deux points d’impact (choc).

2. l'effet de l'interaction inélastique qui se traduit par la perte d’énergie apres chaque choc

de ce type.
Interactions du faisceau d’électrons avec I’échantillon

Lors du trajet d"un électron incident dans le matériau, on peut distinguer deux types d’in-

teractions concomitantes, les interactions élastiques et les interactions inélastiques. Lorsque
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2.5.3

I'énergie de l'électron varie de maniére significative, par exemple en transmettant une partie
de son énergie a un électron d"une couche atomique, l'interaction est dite inélastique. Dans le
cas ot Iélectron conserve son énergie, 1'interaction est dite élastique. En fonction de ces deux
types d’interactions (Fig. les électrons incidents empruntent des parcours aléatoires dif-
térents dans le matériau jusqu’a la perte totale de leur énergie cinétique. Le lieu de I'ensemble
de ces interactions est appelé volume d’interaction ou "poire" “interaction. Les dimensions de
ce volume, représenté sur la figure dépendent principalement de 1’énergie incidente et des

propriétés physico-chimiques de 1’échantillon comme notamment de la composition.
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FIGURE 2.37 — Organigramme des différentes interactions possibles et des signaux émis lors de la pénétration
d’un électron primaire dans la matiere.

Algorithme

La méthode de Monte-Carlo consiste a calculer les trajectoires des électrons depuis leur
point d’impact avec les atomes de la surface de I’échantillon jusqu’a leur point de fin de
parcours. La réitération de ce calcul permet d’obtenir la distribution statistique de ces porteurs
dans le matériau et donc le calcul de la fonction de génération.

La simulation de MC des trajectoires présente une succession d’événements de diffusion
comme illustrés sur la figure On utilise le terme "événement de diffusion” pour qualifier
les vecteurs Py, le terme "événement" correspondant en probabilité a un ensemble de résultats
d’une épreuve aléatoire. Lorsqu’un électron frappe 1’échantillon, la premiére interaction (qui
a lieu en surface) est supposée se produire a 'origine (P). Les angles de diffusion des élec-
trons @ et ¥, ainsi que la distance S (pour Step) entre deux points de collision (P, et P,41)

sont ensuite calculés de facon aléatoire. Apres chaque collision, on introduit aléatoirement les
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valeurs de ®,,,1, Y, 41 et S,41, et ainsi de suite jusqu’a ce que l'énergie cinétique de 1'électron

soit nulle.

Fixed Set of Axes

FIGURE 2.38 — Représentation du modele de diffusion simple developpé par C. Joy [98].

La figure présente 1'organigramme de l'algorithme que nous avons développé en te-
nant compte de chaque événement de diffusion. Nous avons ensuite calculé les angles de
diffusion (¢ et 1) aléatoires induits par 1’événement ainsi que la distance aléatoire S, par-

courue par les électrons entre deux événements successifs P, et Py, 1.

|

»| Position et énergie initiales |

Calcul de:
-la longueur du trajet.
-les angles de diffusion.

Calcul de I'énergie perdue
durant la propagation.

I

Calcul de la nouvelle
position et d'énergie

Nouvelle position devient
la position initiale

Sil'énergie est
inférieureau
seuil

Injecter un nouveau
électron et recommencer

FIGURE 2.39 — Organigramme des différentes étapes de la méthode de diffusion simple de Monte-Carlo.
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Dans notre algorithme, nous avons considéré que 1’électron ne perd qu’une partie de son
énergie (interactions non élastiques) lors de sa propagation entre deux chocs. Un nouvel élec-
tron est ensuite injecté dans le modéle lorsque 1’énergie de I’électron précédent tend vers zéro.
Ainsi, en accord avec les équations et le libre parcours moyen et 1’énergie cinétique
de 1’électron tendent également vers zéro.

La distance le long de la trajectoire entre les événements de diffusion élastique est donnée

par le libre parcours moyen de diffusion selon A :

A
Nypo

(cm) (2.20)

avec N, nombre d’Avogadro,
p  densité du matériau,
o section efficace totale de diffusion de Rutherford (Eq

Néanmoins, la collision élastique (dont la perte d’énergie est négligeable) peut étre analy-

sée en utilisant le modele de Rutherford, dont la section efficace totale de diffusion est donnée

par [o4] :

_ Z\? 4 E + mqc?
= (5,21 x 1072 Z ‘
c=(521x10""") x (E) X 56+ 1) X <E 5 0C2> (2.21)

avec o  section efficace totale de diffusion
E  energie de I’électron [eV]
Z  numéro atomique de I’atome
mp masse au repos de l'électron
c vitesse de la lumiére
) parameétre de la sélection définit par :

ZO,67
E

5=(3,4x107%) x

E+mgc?
E+2mqc?

) dans 1’équation [2.21] est négligeable pour des énergies

La correction relativiste (

d’électrons inférieures a 50keV, c’est a dire pour toutes les caractérisations que nous allons dé-
tailler dans la suite. Par ailleurs, le modeéle de diffusion de Rutherford donne de bon résultats

pour des énergies du faisceau électronique comprises de 5keV a 20keV.



2.5. MODELISATION MONTE-CARLO

75

Le calcul de o utilisé dans 1’équation [2.21est uniquement valable pour des matériaux purs.
Pour I’adapter a nos matériaux, nous avons considéré que :
- I'électron peut se déplacer de fagon aléatoire quelque soit la nature de I’atome rencontrée
dans le matériau.
- I'événement de diffusion se produit de la méme fagon que dans un matériau pur (consti-

tué par un seul type d’atome).

Dans le cas du matériau binaire GalN, nous avons utilisé la section efficace totale de gallium
(0Ga)- Pour ce faire nous avons considéré que :

- les probabilitées d’interaction des électrons avec un atome de gallium (ou d’azote), sont

respectivement, UGZSjUN (ou Uijj UN) avec 0; la section efficace d’un atome.

- 0Ggs >> on d’out une probabilité tres grande pour qu'un électron intéragise avec un

atome de gallium ( Ucai“(m ~ 1). On consideére donc ¢ = 0g, dans la suite.
a

La probabilité pour qu'un électron parcour une distance S entre deux événement P, et

Py est:

p(S) =exp (‘i) (2.22)
avec

S = —Alog, (RND) (2.23)

et RND (pour "Random"), un nombre aléatoire appartenant a l'intervalle [0; 1]

La déviation angulaire (¢) qui se produit lors de I’événement de diffusion est :

20 X RND
(1+a— RND)

cosp=1-— (2.24)

L'angle de diffusion (¢) peut étre calculée simplement avec : y = 2TRND

Une fois ces parametres calculés, la nouvelle position de 1’électron est donnée par les

coodonnées x,, y, et z, (Fig.|2.38) selon :
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Xy, = x+SXg, (2.25)
Yn = Y+SXqp (2.26)
zy = z+SXc (2.27)

Avec ¢, = (cx x cosP) + (Vi x V3) + (¢y X Vo X Vy)
Cp = (Cy X COS(P) + (V4 X (Cz X V1 — Cyx X VQ))
cc = (cz X cosP) + (Vi x V3) + (¢, X Vo x V)

et
Vi = AN X sin¢
Vo = AN x AM X sin¢
V3 =cosy
V4 = siny
avec
AM = —(cx/cz)
AN= —— 1
(1+AMx AM)

2.5.4 Perte d’énergie suite aux collisions

La génération de lumiere par CL est due aux processus inélastiques (Fig [2.37). Dans les
années 1970, Bethe a établi I'expression de la vitesse moyenne de perte d’énergie des électrons
par segment de la distance S qu’ils traversent entre chaque événement de diffusion dans le
solide selon 1’équation suivante [94] :

dE

VA
- — _78,500 X E X ].Oge <

7= (2.28)

1,166 x (E+0,85])>
J

avec S distance parcourue

nombre d’Avogadro (N4 = 6,023.10%)
charge de 1’électron [C]

densité du matériau [g/cm 3]

poids atomique [g]

énergie moyenne des électrons [keV]
potentiel d’ionisation [keV]

—mH AT o
S

Le potentiel d’ionisation | représente la perte d’énergie moyenne suite aux interactions

élastiques et inélastiques, et dont 1’expression est donnée par :

] =(9,76Z 4 58,5Z7%1%) x 1073 (2.29)

Ces équations nous permettent de conclure que l'énergie perdue par l'électron diminue
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avec 'augmentation de l’énergie du faisceau électronique, en accord avec l'inélasticité du
processus.

Ce modele peut également étre utilisé pour les matériaux composés, en remplacant A
et Z par la valeurs moyenne des éléments le constituant [98]. Par exemple, Z = M,
A= M dans le cas du matériau GaN.

L’équation suivante nous permet de calculer 1’énergie perdue par l'électron entre deux
événements de diffusion :

AE XSXp (2.30)

—ds
avec S la distance entre deux événement de diffusion calculée a partir de I'équation [2.23]

Nous avons choisi E;;;; = 0,5keV comme le seuil d’énergie pour lequel 1’électron s’arréte.
2.5.5 Simulation

La simulation présentée sur la figure modélise les trajectoires des électrons dans un
substrat GaN d’épaisseur 3,5um. Ces trajectoires sont représentés sur une projection dans le

plan (x,z) normal a la surface (x,y) de 1’échantillon.

% 10”° Surface layer (m)

Layer thickness (m)
)

&
=)

-‘-‘6 -4 -2 0 2 4 6

x 10

FIGURE 2.40 — Trajectoires des électrons obtenue pour une tension d’accélération de 10keV calculés avec I'algo-
rithme "diffusion simple” de Monte-Carlo developpé par C. Joy [98] et appliqué au GaN.

La figure présente les positions de fin de parcours des électrons en fonctions du
nombres d’électrons pris en compte dans la simulation de Monte-Carlo. Ces tracés sont une

représentation approximative de la fonction de génération obtenue analytiquement (Fig. [2.31).
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2.6

2.6.1
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FIGURE 2.41 — Simulations de Monte-Carlo des positions de fins de parcours des électrons dans le matériau GaN,
obtenues pour une tension d’accélération de E = 10keV (les électrons rétrodiffusés ne sont pas représentés) et un
nombre d’électrons pris en compte différent.

PROCEDURE EXPERIMENTALE

Cette partie détaille les conditions expérimentales standards pour caractérisation des maté-
riaux nitrures d’élément III. Nous allons tout d’abord détailler la préparation des échantillons,
puis, les conditions opératoires de CL et les parametres d’analyse spectrale. Finalement, nous

allons analyser les cartographies de CL sur substrat GaN.
Préparation des échantillons

Les échantillons doivent respecter certaines conditions préalables imposées par le MEB :

@ Dimensions des échantillons
On a toujours intérét a réduire la taille d’un échantillon isolant a son minimum pour ne
conserver que la zone a observer, cela afin de favoriser I’écoulement des charges.

@ Compatibilité avec le vide
Le microscope fonctionnant sous vide poussé (< 107°), ’échantillon doit supporter un tel
vide sans dégradation. Les échantillons contenant de 1’eau doivent étre déshydratés et ceux
contenant des hydrocarbures doivent étre nettoyés avant observation pour éviter la contami-
nation du microscope. L'option pression variable de notre microscope permet en partie de
pallier a cette contrainte.

@ Conductibilité électrique
La conduction électrique doit étre suffisante pour assurer I’écoulement des charges superfi-
cielles. La caractérisation des métaux ne posent pas de probleme. Néanmoins, dans le cas de
nos matériaux grand gap (quasi-isolants) on peut limiter le phenomene de charge en fixant

les échantillons sur les plots a 1'aide de pastilles carbone ou d'un pont réalisé a la laque a
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I'argent. Dans le cas d’isolant, on peut diminuer ce phénomeéne de charge en diminuant la
haute tension. Si ce n’est pas suffisant ou si ’on souhaite une observation a haute tension, on
peut utiliser 1’option a pression variable pour évacuer la charge d’espace.
@ Tenue au faisceau

Une partie de I’énergie du faisceau d’électrons est dissipée sous forme de chaleur dans 1’échan-
tillon. Il y a donc un risque de fusion ou de recristallisation locale du matériau selon la tension
d’accélération et/ou le courant. Ces phenomenes peuvent modifier la structure cristalline de
I"échantillon, voire polluer le microscope suite au dégazage. Il s’agit dont de trouver les condi-

tions limites de tension et de courant pour chaque échantillon.
2.6.2 Conditions opératoires

Les conditions opératoires utilisées pour I'analyse de nos échantillons sont :

tension d’extraction Viytaction = 5,24kV,

intensité d’extraction ILoyiraction = 177,5UA,

Fil: I = 2,360A,

diametre standard du diaphragme d = 30um
2.6.3 Analyse spectrale

Les spectres de CL sont enregistrés a température ambiante sur une large gamme de lon-
gueur d’onde allant de 200nm a 700nm en utilisant les parametres suivants :
— Spectrometre avec longueur focale de 320mm et utilisant un réseau de 1200traits/mm
(résolution spectrale de 0, 06nm),
— Grandissement de x10k ce qui est équivalant a ’analyse d’une surface de 5pm x 5um,
— Deux acquisitions sur une fenétre spatiale par bande spectrale. Il peut y avoir une, deux
voir trois bande spectrale suivant le type de réseau de diffraction utilisé 300, 1200 ou
2400 /mm.
Il est trés important de régler la distance de travail séparant la lentille de focalisation et la
surface de I’échantillon a 13, 8mm afin d’introduire le miroir de collection de CL (détaillé dans
la section et d’assurer un optimum de collection de photons. Un schéma illustrant la

position de miroir de collection de CL a l'intérieur de la chambre est présenté sur la figure



8o ‘ CHAPITRE 2. METHODE EXPERIMENTALE : CATHODOLUMINESCENCE

2.6.4 Cartographies hyperspectrales de CL

Une image hyperspectrale ou cartographie spectrale est une image qui contient des infor-
mations a la fois spatiale et spectrale et pour laquelle chaque pixel spatial de position (x,y)

contient un spectre entier comme illustré sur la figure [2.42|

cube de
y donnée

A

FIGURE 2.42 — Schéma présentant I'acquisition d une images hyperspectrales de CL.

L’acquisition d’image hyperspectrale de CL se fait a l'aide du faisceau d’électrons qui
balaye I’échantillon et acquiere en chaque point le spectre de CL correspondant a des données
3D (x,y,A).

Les parametres utilisés pour 1’acquisition d’images hyperspectrales de CL sont :

— Spectrometre de longueur focale 320mm utilisant un réseau de 1200traits/mm et une

résolution spectrale de 0, 06nm.

— Grandissement de 250 correspondant a 1’analyse d"une surface de 420pum x 400um.

— Nombre de points d’analyse : 30 x 30 = 900 points

— temps d’acquisition de 1s par point.

Le signal de CL est traité mathématiquement par le logiciel CLLink (fourni par JobinY-
von) pour extraire des images. Dans ce travail, chaque spectre enregistré a été ajusté par
des fonctions mathématiques (Gauss, Lorentz-Gauss) et les parametres d’ajustement résultant
(i.e., longueur d’onde, position de pic, surface de pic et largeur a mi-hauteur) sont tracés en
fonction de la position sur la surface de 1"échantillon pour produire des cartographies bidi-
mensionnelles a haute résolution telles celles présentées sur la figure dans le cas d'un

substrat GaN.
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Wavelength (nm)

FIGURE 2.43 — Cartographies de différents parametres de pic obtenus par le traitement mathématique.

Une facon complémentaire de représenter les données consiste a cartographier deux pa-

rametres a la fois. Un exemple présentant la longueur d’onde et l'intensité est donné sur la
figure[2.44]

361.6
3614

o,
361.2

361

T
360.8
o, 360.6

360.4

360.2

"10 360
359.8

107 10 X

FIGURE 2.44 — Cartographie en 3D de l'intensité mesurée (dimension Z) et la longueur d’onde en nm (couleur)
dans I'échantillon en fonction des positions spatial

Des renseignements supplémentaires sur 1’évolution des spectres de GaN-ULDN (pour
GaN Ultra Low density) peuvent étre obtenus a partir de la corrélation entre les différents
types de cartographies comme illustré sur la figure On observe :

® une bonne corrélation intensité/longueur d’onde du pic. Par ailleurs la quasi totalité

des points sont observés autour de 361nm (gap d’émission du GaN).

m la valeur de la largeur du pic est relativement homogene et centré autour de 361nm,

indiquant la bonne qualité cristalline du matériau.
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m la forte corrélation entre l'intensité intégrée et l'intensité du pic confirme la grande

accord entre les cartographies obtenues pour la surface et l'intensité du pic observé

dans les figures et
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FIGURE 2.45 — Cartographies de corrélation entre les différents parameétres de pic

CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce chapitre nous avons présenté l'instrument de caractérisation de base que nous
utiliserons durant cette these qui est la Cathodoluminescence (CL). La mise au point, calibra-
tion et optimisation des premieres mesures par cette technique, ainsi que la modélisation de
la poire d’interaction électron-trou et la simulation de l'intensité de spectre de CL en fonc-
tion de longueur d’onde ont été réalisées. Dans le chapitre suivant, nous présentons les pre-
miers résultats de caractérisations structurales et optiques de 1'étude des couches d'InGaN
sur pseudo-substrats de GaN en fonctions de leurs épaisseurs ainsi que les caractéristiques
de microstructures de surfaces sur les couches épaisses d'InGaN afin de 1'optimiser pour les

applications photovoltaiques.
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E chapitre présente une étude détaillée des propriétés morphologiques, structurales et

optiques des échantillons In,Ga;_yN élaborés pour des épaisseurs comprises entre

25nm et 200nm et des valeurs de composition d’indium en phase solide (x) dans la gamme

0 < x < 0,25. Les caractérisations XRD nous ont permis de connaitre 1’état de contrainte

des couches ainsi que leurs compositions. Par ailleurs, nous avons étudié la luminescence des

échantillons a 'aide de deux techniques de caractérisation optique complémentaires, a savoir

la photoluminescence et la cathodoluminescence. Cette derniére méthode nous a permis de

mettre en évidence la présence de deux sous-couches pour les échantillons InGaN épais :

— proche de l'interface InGaN/GaN, présence d"une couche 2D, pseudomorphique et de

composition homogeéne en indium.
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— proche de la surface : présence d'une couche totalement relaxée, 3D et de composition

plus riche en indium.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence la présence de défauts de surface (autres que
les V-defects) dans certaines conditions de croissance (composition/épaisseur). Une analyse
approfondie de ces inclusions nous a permis de proposer un modéle pour la formation de
ces défauts qui seraient une étape dans la transition 2D /3D observée pour les couches InGaN

épaisses.
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Croi1ssANCE DE L'INGAN PAR LA TECHNIQUE MOVPE

Pour la croissance de 1'alliage InGaN, nous avons utilisé la technique MOVPE (Metallorga-
nic Vapor Phase Epitaxy) qui présente 'intérét de pouvoir déposer des matériaux en couches
minces sur de grandes surfaces avec des vitesses de croissance relativement élevées. Cette
technique d’épitaxie en phase vapeur par pyrolyse d’organométallique est apparue dans les
années 1970 et consiste a amener, a proximité d'un substrat chauffé, un mélange gazeux consti-
tué de composés organométalliques. Ces derniers sont véhiculés depuis les bouteilles vers la
chambre de croissance par un gaz porteur, l'azote dans notre cas. A proximité du substrat
chauffé, le mélange gazeux se décompose thermiquement libérant les éléments intervenant
dans la croissance cristalline de la couche mince. Les résidus organiques sont ensuite évacués
par le gaz porteur a I’extérieur de la chambre de croissance.

Je ne présenterai, dans la suite, que succinctement le réacteur de croissance du laboratoire
ainsi que les conditions opératoires optimisées pour le dépot de couches minces d'InGaN
sur pseudo-substrat de GaN, ce travail ayant fait 1'objet de la theése de K. Pantzas [99]. Le
réacteur de croissance MOVPE est un réacteur en forme de T qui combine les avantages liés
a l'utilisation d'un réacteur de géométrie verticale (facilité de chargement de I’échantillon)
et horizontale (uniformité des flux). La figure présente une vue d’ensemble du bati de
croissance ainsi qu'une représentation de la chambre de croissance et du systeme de rotation
de I’échantillon. Au cours du dépot, il est possible d’estimer via un systeme de réflectométrie
in-situ non seulement la qualité du matériau déposé, mais aussi la vitesse de croissance et

donc I'épaisseur de la couche déposée.

FIGURE 3.1 — (a) Vue d’ensemble du bati MOVPE et (b) représentation schématique de la chambre de croissance
et du systeme de rotation de I'échantillon.
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3.2

3.2.1

La figure [3.2| schématise la structure des échantillons d'InGaN élaborés sur pseudo sub-
strat de GaN dont 1’étude va étre présentée dans ce chapitre. Nous utilisons typiquement
une température de croissance de 800°C et une pression de 100Torr. Les sources organomé-
talliques permettant d’obtenir les éléments indium, gallium et azote sont respectivement le
triméthylindium (TMIn), le triméthylgallium (TMGa) et I'ammoniaque (NH3). Dans la suite,
nous ferons souvent référence au rapport TMIn/IIl qui correspond au rapport des flux du

précurseur TMIn sur la somme des flux des précurseurs d’élément III, soit TMIn + TMGa.

GaN-40 nm

GaN-3.5 um

Saphir-330 pm
(not to scale)

FIGURE 3.2 — Représentation schématique de la structure des échantillons d’InGaN élaborés sur pseudo-substrat
de GaN.

CARACTERISATION DE L'INGAN «COUCHES MINCES»

Propriétés structurales et morphologiques

Afin de s’affranchir de la problématique liée a la relaxation du matériau, nous avons choisi
d’étudier un échantillon d'InGaN d’épaisseur 25nm élaboré pour un rapport TMIn/III corres-
pondant a un pourcentage d’indium en phase gazeuse de 25%. La figure nous permet
d’estimer la composition expérimentale en phase solide correspondante qui se situe aux alen-
tours de 10% d’indium.

Dans ces conditions, la croissance d'InGaN sur pseudo-substrat de GaN pourrait étre pseu-
domorphique puisque nous nous situons en dessous de I'épaisseur critique de relaxation plas-

tique calculée a partir des modeles de Fisher et al [52] et People et Bean [50, 51] représentés

sur la figure



3.2. CARACTERISATION DE L'INGAN «COUCHES MINCES» 87

v 1000 E?*r-r"r—r"r—vrr—rrv—r"r“r

= Peopleand Bean
= = Fischeretal
*s, |==== Matthews and Blakeslee

PR T A Y TN T T N N T T Y I I W

50 : -
o T=800C P
T =760C S
@ 40f_° T=730C| E |
2 £100
£30 -
2 Pig <
] P 4 5
£ 20 .- e == E o
5 PR i el BUE
E fof =73 T TE i 5
- ‘eq i 3
{!:’ : 1 I
0'0 10 20 30 40 50 0

Indium in vapor phase (%)

0.1 0.2 03
indium content x

FIGURE 3.3 — Etude expérimentale de I'incorporation en  FIGURE 3.4 — Epaisseur critique en fonction du pour-
indium en phase solide en fonction du rapport TMIn/IIl = centage d’indium en phase solide en utilisant les mo-
pour des températures de croissance de 730°C, 760°C  deles de People et Beam [50} [51|l, Fisher et al. [52] et
et 800°C. Matheus et blackslee [53].

La figure présente une cartographie dans 1'espace réciproque au voisinage de la ré-

flexion (11.4). La tache de diffraction la plus intense, attribuée au pseudo-substrat de GaN,

est parfaitement alignée verticalement avec la tache de diffraction de I'InGaN, confirmant la

croissance pseudomorphique de I'InGaN sur GaN (a;,6,N = 4c.n sachant que Qy est propor-

tionnel a 1/4). Connaissant le pourcentage de relaxation du film (ici R = 0), la composition en

indium ainsi que 1’épaisseur de la couche peuvent étre déduites a partir de la simulation du

spectre de diffraction-X obtenu selon une direction symétrique. Le spectre en w /20 selon la

direction (00.2) de la figure présente, outre les pics de diffraction du GaN et de I'InGaN,

de nombreux pics satellites caractéristiques de la bonne qualité structurale de l’alliage InGaN.

Les données expérimentales et simulées a 1’aide du logiciel X-Pert Epitaxy sont en parfait

accord pour un pourcentage d'indium de 9,5% et une épaisseur de couche de 25nm.
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FIGURE 3.5 — (a) Cartographies dans I'espace réciproque autour de la réflexion (11.4) et (b) Spectres en w /26
selon la direction (002). Les courbes bleues représentent les mesures expérimentales et les courbes rouges les

simulations a 'aide du logiciel X'Pert Epitaxy.
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Dans le cas de la couche InGaN étudiée ou encore du pseudo-substrat de GaN, la morpho-
logie de surface observée au MEB et a I’AFM révele une croissance de type 2D et la présence
de défauts de surface en forme de pyramide inversée a base hexagonale (Fig. [3.6 et [3.7). Ces
défauts communément appelés V-defects ou V-pits sont caractéristiques de la croissance des
matériaux nitrures a structure wurtzite et correspondent aux points d’émergence des disloca-
tions traversantes ayant pour origine le désaccord paramétrique entre le GaN et le saphir.

Pour notre couche d’InGaN, la densité de dislocation est estimée par le comptage des V-
defects et est de I'ordre de 1 x 108cm~2, donnée inférieure a celle délivrée par Lumilog qui
est de 5 x 108cm~2 pour le pseudo-substrat de GaN. La différence entre ces valeurs provient
en partie du fait que nos mesures MEB ne permettent de comptabiliser que le nombre des
points d’émergence des dislocations traversantes. Concernant la rugosité de surface les valeurs

déduites des topographies AFM pour une surface analysée de 5 x 5um? sont respectives de

0,5nm et 0, 2nm pour 'InGaN et le template de GaN.

.00

.50

2000KX 2.00kV WD = 26 mm

FIGURE 3.7 — Images (a) MEB et (b) AFM de la morphologie de surface du pseudo substrat de GaN-STNID.
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Propriétés optiques

Les propriétés optiques des nitrures ont été étudiées par photoluminescence (PL) et ca-
thodoluminescence (CL) qui sont deux techniques de caractérisation complémetaires. Comme
précédemment mentionné dans le chapitre 2, la CL nous permet de relier les propriétés op-
tiques du matériau a la microstructure de surface a grande échelle ou localement en changeant
de fenétre d’analyse (mode balayage ou mode spot). Par ailleurs, il est possible d’obtenir une
information résolue en profondeur en faisant varier la valeur de la tension d’accélération du
faisceau électronique. Pour 1’étude de nos échantillons, la PL nous permet d"une part de corro-
borer nos résultats de CL et d’autre part de mettre en évidence des défauts profonds puisqu’il
est possible de réaliser des mesures dans une gamme de température comprise entre 77K et

300K.
Analyse par photoluminescence

La figure présente les spectres de PL du pseudo-substrat de GaN et de I"échantillon
Ing,p95GapgosN. Les deux pics intenses observés a 362nm et 410nm correspondent respective-

ment au gap optique du GaN et de 'InGaN.
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FIGURE 3.8 — Spectres de PL du a) pseudo-substrat GaN-STNID et de b) I'échantillon Ing95Gageos N de 25nm
d’épaisseur mesurés pour des températures allant de 70K a 300K.

La variation de la position du pic de PL en fonction de la température peut étre simulée a
I'aide du modele de bande rapporté par Eliseev et al. [100]. Pour des températures supérieures

a 70K l'énergie d’émission peut s’écrire :

aT? o2

E(T)=EO) ~ 5 1~ o G-
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3.2.2.2

Cette équation correspond a 1'équation de Varhsni prenant en compte un terme supplé-
mentaire lié aux effets de localisation. Dans 1’équation 3.1} E(0) correspond a l’énergie de gap
du matériau a T = 0K, « et  sont les variables de Varshni, kg est la constante de Bolzman et
o est le degré de localisation qui dépend notamment de la concentration en porteurs et de la
composition de l'alliage.

La figure 3.9 présente le tracé expérimental et simulé (Eq. de la position du pic d’émis-
sion en fonction de la température. Les variables de Varshni que nous obtenons pour 'InGaN

sont « = 0,45meV /K, g = 900K.
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FIGURE 3.9 — Tracé de I'énergie du pic de luminescence du a) pseudo-substrat GaN-STNID et de b) I'échantillon
Ing 095 Gageos N de 25nm en fonction de la température.

Les valeurs sont situées entre celles des parametres de Varshni donnés pour les binaires
GaN (« = 0,909meV /K, B = 830K [3]) et InN (v = 0,414meV /K, B = 454K [101]) et sont
en accord avec les données de la littérature [102]. Par ailleurs, la faible valeur de ¢ = 8meV
est une indication de la bonne qualité cristalline de 'alliage InGaN, sachant que des effets de
délocalisations sont importants le plus souvent liés a des inhomogéneité en indium dans le

matériau.
Analyse par cathodoluminescence

La figure[3.10a| présente les spectres de CL obtenus en mode balayage (surface analysée 5 x
4,75um?) pour différentes tensions d’accélération (Vacc) du faisceau électronique. On observe
deux pics principaux situés a environ 366nm et 409nm qui correspondent respectivement au
pseudo-substrat de GaN et a la couche d'InGaN. L'intensité du pic de GaN augmente avec
Vacc car la profondeur d’analyse augmente avec la tension d’accélération comme la montre

la simulation de Monte-Carlo présentée sur la figure Le tracé de la position du pic de
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GaN en fonction de la tension d’accélération (Fig. présente un déplacement vers le
rouge de 28meV, principalement du aux réabsorptions dans le matériau comme mentionné

par Knobloch et al [103]. Ce phénomene n’est pas observé pour la couche InGaN de part sa

faible épaisseur (Fig. [3.10D).
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FIGURE 3.10 — (a) Spectre de CL obtenus a température ambiante pour Vacc dans la gamme 3 — 25keV, 'encart
présente le spectre obtenu a S5keV (b) Variation de I'énergie du gap d’émission optique en fonction de Vacc.

Pour des tensions d’accélération élevées (20 — 25keV), ott prédomine la luminescence du
pseudo-substrat, on observe deux larges bandes situées autour de 460 et 570nm, qui sont

respectivement attribuées aux bandes de défaut "bleu" et "jaune" du GaN, en accord avec les

résultats de [104].
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FIGURE 3.11 — Simulation de Monte Carlo de l'interaction électron-matiére en fonction de la tension d’accéléra-
tions dans un échantillon Ing95Gaggos N de 25nm a) 3keV et b) SkeV.

L'origine de la bande jaune est communément attribuée a la transition entre un niveau
donneur peu profond (47 — 140meV) et un niveau accepteur plus profond (1eV) au-dessus de
la bande de valence impliquant des lacunes de gallium ou des impuretés d’oxygene [96].

Par ailleurs, la luminescence du substrat présente deux pics trés proches a 361nm et 368nm
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3.2.2.3

qui sont attribués respectivement a I’émission de la transition donneur-exciton liée (D°X) [96]
et aux émissions des excitons liés a des défauts [[104].

Pour une faible tension d’accélération on observe une bande de défaut située aux environs
de 650nm qui correspond a la bande "rouge” de 'InGaN (encart Fig. [3.10a). L'origine de cette
bande "rouge" est expliquée par Correia et al. [105, 106] comme le résultat de la forte loca-

lisation des excitons dans des zones riches en indium présentes dans les couches épitaxiales

InGaN/GaN.
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FIGURE 3.12 — (a) Spectres de CL du pseudo-substrat GaN-STNID obtenus a température ambiante pour dif-
férentes tensions d’accélérations allant de 3 a 20keV et (b) variation du gap d’émission optique en fonction de
I'énergie de faisceau électronique.

Les spectres de CL et PL précédents présentent des positions de pics pour le GaN et

I'InGaN en parfait accord.
Calcul de la composition a partir du gap optique

Le sujet de cette these étant d’établir les propriétés globales de l'alliage InGaN a partir
des mesures optiques, il est important de développer une relation permettant de calculer la
composition du matériau a partir du gap d’émission optique qui est différent du gap d’ab-
sorption, cette différence étant due au déplacement de Stokes [27]. Par ailleurs, comme nous
avons pu le voir dans le chapitre [1|la valeur du parametre de courbure varie dans la gamme
1 — 6eV, cette variation étant principalement due aux techniques de mesure du gap et a I'état
de contrainte du matériau InGaN.

Dans le cas des couches InGaN contraintes de ce sous-chapitres nous avons tracé le gap
d’émission optique en fonction de la composition déterminée a partir de la technique de

diffraction X pour un taux d’indium en phase solide compris entre 0 < x <0, 2.
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L'expression du parametre de courbure b présenté dans le chapitre |1 est rappelé ici :

E;’\}lBGé‘N:xxEII\?E%+(1—x)xEﬁ%I?E]—bxxx(1—x) (3.2)

avec Enpg la valeur de I'énergie d’émission optique déduite a partir des données de CL et

de PL. Pour I'InN, nous avons considéré que 1'énergie de gap est EII\%\}’E = Eé”N =0,7eV, cette

hypothese se justifiant par nos valeurs relativement faible de composition en indium. Pour

notre template de GaN, la valeur de E{4Y est celle correspondant a la valeur moyenne relevée
a partir de nos données expérimentales, soit EIC\‘;,“BI}:-] = 366nm = 3,39V .
3}5 | I | IEER T S | .
: = our CL results with error bars
341, 4 Parkeretal
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FIGURE 3.13 — Tracé du gap d’émission en fonction de la composition en indium dans le cas des couches
contraintes. Les points de mesure représentent nos valeurs expérimentales et celles de la littérature [27) 44].
La courbe correspond a I'ajustement par I'équation [3.2|des valeurs expérimentales.

La figure synthétise nos résultats et ceux de la littérature dans le cas des couches
InGaN contraintes [27, [44]. L'ajustement des données expérimentales par le modele décrit
par I’équation a été réalisé en supposant que les incertitudes sur 1'énergie de gap et sur
I'incorporation en indium sont respectivement de +1% et £7%. Le parametre de courbure
résultant est b = (1,24 £0,39)eV avec une justesse supérieure a 90%. Par conséquent, la
variation du gap de 1'InGaN en fonction de la composition peut étre décrit (dans le cas des

couches contraintes) par I’équation suivante :

ER§iN (contraint) = 3,39 — 2,69 x x — 1,24 x x x (1 — x) (33)
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3.3.1

Pour l'échantillon InGaN couche mince étudié, la composition calculée a partir du gap

d’émission optique est de 9,4 £ 0,9% en parfait accord avec les mesures XRD (9,5 £ 0,1)%.

CARACTERISATION DE L'INGAN «COUCHES EPAISSES»

Propriétés structurales et morphologiques

Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté les propriétés morphologiques, struc-
turales et optiques d"un film In0,095Gagoos N de 25nm d’épaisseur élaboré sur pseudo-substrat
de GaN. Cependant, pour les applications photovoltaiques, la couche active d'InGaN doit
posséder une épaisseur supérieure a 100nm pour absorber 90% de la lumiere incidente [72].

Dans cette partie nous allons donc présenter une étude des propriétés du matériau InGaN
pour des épaisseurs d'InGaN plus importantes. Les conditions expérimentales sont identiques
a celles décrites précédemment et seule I'épaisseur du film varie de 25nm a 150nm. Afin de fa-
ciliter la lecture, nous nommerons Th2s, Thy7 et Th150 les échantillons d’épaisseur respectives
25nm, 77nm et 150nm.

La figure présente les cartographies dans 'espace réciproque obtenues autour de la
réflexion (11.4), les traits verticaux et obliques correspondant respectivement aux positions
totalement contrainte et totalement relaxée de la tache de diffraction du film mince. Lorsque
I'épaisseur de I'InGaN varie de 25nm a 77nm, on observe un élargissement de la tache de
diffraction de I'InGaN. Néanmoins, ces deux échantillons présentent des pics satellites sur
les spectres en w /20 et les simulations réalisées dans 1'hypothese d'une couche contrainte
d'InGaN sur pseudo substrat de GaN donnent des incorporations en indium dans le GaN de
10,6% et 11,4% et des épaisseurs de 25nm et 77nm.

Pour I’échantillon Th150, on peut sans ambiguité observer deux taches de diffraction dont
les positions correspondent a la présence simultanée d"un matériau InGaN presque totalement
contraint et d'un matériau InGaN totalement relaxé, la position relative de ces deux spots de
diffraction indiquant que la composante InGaN relaxée possede un taux d’indium supérieur.
Par ailleurs, le spectre w/26 selon les plans (00.2) de cet échantillon est caractérisé par un
large pic de diffraction de I'InGaN et 1’absence de franges d’interférences. Ces deux observa-
tions indiquent une dégradation des propriétés structurales de la couche mince qui est, le plus
souvent, liée & un changement de mode de croissance et a une augmentation de la rugosité de

surface.
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FIGURE 3.14 - (a,ce) Cartographies dans I'espace réciproque selon la direction (11.4) et (b,df) Spectres en
intensité relative w /20 selon le plan (002) pour les échantillons Th2s, Thy7 et Thiso, respectivement.

Les images MEB et AFM de la figure montrent un changement drastique de la mor-
phologie de surface lorsque I'on passe d'une épaisseur de 25nm a une épaisseur de 150nm. En
effet, ’échantillon Th25 est 2D et présente une rugosité de Rms = 0,5nm alors que 1’échan-
tillon This0 est 3D en surface avec une rugosité de surface de Rms = 13nm. Les caractérisa-
tions de rayons-X précédemment présentées pour cette épaisseur de couche ayant révélées la
présence de deux composantes InGalN contrainte et relaxée, nous pouvons affirmer que proche
de l'interface InGaN / GaN la couche est 2D et pseudomorphique et, 3D et totalement relaxée
dans une région proche de la surface. Dans le cas de couches épaisses InGaN, 1’observation

simultanée de ces deux sous couches a été rapportée par d’autres auteurs [54, [T07-H110].
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FIGURE 3.15 — Images de la surface des échantillons d’InGaN cartographiées par MEB et AFM pour les échan-
tillons (a,b) Th2s, (c,d) Thy7 et (e,f) This0. La rugosité de surface déduite des mesures AFM est mentionnée sur
I'image correspondante.
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Afin d’obtenir des informations plus fines sur la micro-structure des couches d’InGaN
"épaisses"”, une analyse de la tranche d"un échantillon d’épaisseur 200nm appelé par la suite
Th200 a été réalisée au microscope électronique a balayage en transmission en champ sombre
annulaire a grand angle (HAADF-STEM) comme présenté sur la figure On distingue
clairement deux sous-couches : une proche de I'interface InGaN/GaN et une plus en surface
que nous nommerons respectivement InGaN#1 et InGaN#2 dans la suite.

La figure présente la cartographie de composition correspondante a 'image HAADF
de la figure[3.16p. Cette image a été obtenue a I'aide de I'algorithme detaillé dans la référence
[111] qui permet de relier le contraste HAADF aux variations de composition préalablement
étalonnées a partir de données expérimentales mesurées par EDX. La cartographie de com-
position réalisée pour 1’échantillon Th2o0 montre que la couche InGaN#1 est homogeéne en
composition avec un pourcentage d’indium de 13%. A partir d’une épaisseur de 30nm, nous

observons une fluctuation de I'incorporation d’indium. Pour la couche supérieure, InGaN#z2,

la valeur moyenne en indium est proche de 23%.

15 20 25 30 35

FIGURE 3.16 — a) Image HAADF-STEM de I'échantillon Th2oo. La couche d'InGaN présente deux sous-couches
et b) Cartographie de composition de I'échantillon Th2oo obtenue en appliquant I'algorithme de la référence [117)];
la barre de couleur indique la concentration en indium (%).

La figure présente une image BF-STEM centrée autour de l'interface GaN/InGaN#1
ainsi que les transformés de Fourier du GaN et de InGaN de I'échantillon Th2oo. A partir des
spectres FFT, nous avons calculé que la valeur du parametre de maille dans le plan de In-

GaN#1 est identique a celle du GaN, confirmant la croissance pseudomorphique de InGaN#1
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3.3.2
3.3.2.1

sur le pseudo-substrat. Concernant InGaN#2 la valeur du parametre de maille dans le plan
déduit de la FFT de InGaN#2 correspond a celle d"une couche d'InGaN totalement relaxée de

composition 23% d’indium.

FIGURE 3.17 — (a) Image BF-STEM centrée autour de I'interface GaN/InGaN#1, b), ¢) FFT du GaN et de 'InGaN
correspondant aux carrés et, (d) FFT de InGaN#:2.

Propriétés optiques

Analyse par photoluminescence

La figure présente les spectres de photoluminescence des échantillons Th2s, Thyy
et Thi50 obtenus pour une gamme de température allant de 77K a I'ambiante, ainsi que
I’évolution de la position des pics d'InGaN en fonction de la température. On observe des
pics d'InGaN a 410nm, 406nm et 422nm respectivement pour les échantillons Thzs, Thy7 et
Thiso. la bande de défaut "bleu" autour de 475nm et la bande de défaut "rouge" autour de

620nm de "échantillon Th77 sont bien visibles sur la figure

Les figures [3.18b} [3.18d] et [3.18f| présentent les déplacements des pics d'InGaN en fonction

de la température ainsi que les courbes simulées a partir de 1’équation Les variables
de Varshni que nous obtenons pour Th2s et Thyy sont respectivement « = 0,45meV/K
et B = 1000K et, « = 0,6meV/K et B = 800K. Ces valeurs sont prochent des para-
metres de Vashni donnés pour les binaires GaN (« = 0,909meV /K, = 830K)[3] et InN
(o = 0,414meV /K, B = 454K)[101] et sont en accord avec les données de la littératures [102].
Les valeurs de ¢ simulée pour Th2s et Thyy sont respectivement de 6meV et 25meV, ces ef-
fets de localisation relativement importants pouvant étre attribués a la présence de défauts
de surface dont nous allons voir dans le paragraphe suivant qu’ils correspondent & des zones

localement plus riches en indium dans une matrice InGaN de composition plus faible en in-
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dium. L'échantillon Thi50 présente un effet de localisation a une température plus grande

(150K) par rapport aux échantillons Th2s et Thyy.
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FIGURE 3.18 — (a,c.e) Spectres de PL et (b,df) Tracé de I'énergie du pic de luminescence respectivement des
échantillons Thzs, Thy7 et Th1s0 en fonction de la température.
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3.3.2.2

Les données de PL expérimentales et simulées sont synthétisées dans le tableau La
composition déduite des mesures de PL en bon accord avec les valeurs déduites des analyses
de XRD pour I"échantillon Thi5so le calcul de la composition nécessite au préalable d’affecter

le pic de PL a la composante contrainte ou relaxée observée sur la cartographie dans 1'espace

réciproque de la figure .

TABLE 3.1 — Données expérimentales et simulées de PL et composition calculée.

Th2s5 Thyy Thiso
Pic InGaN a RT (eV) 3,022 3,063 2,935

« (meV/K) 0,45 0,6 0,6
B (K) 1000 800 4000
o (meV) 6 25 14

Analyse par cathodoluminescence

La figure présente les spectres de CL des échantillons Th2s, Thyy et This0 ainsi que
I’évolution de la position des pics d'InGaN et de leur largeur a mi-hauteur (FWHM) en fonc-
tion de I'énergie de faisceau électronique. Lorsque Vacc augmente on observe un déplacement
du pic d'InGaN vers le rouge caractéristique des effets de réabsorption dans le matériau [103]
et une augmentation de la valeur du FWHM en accord avec 'augmentation de la taille de la
poire d’intéraction. Par ailleurs, on observe un déplacement de la luminescence de I'InGaN
vers le rouge et une diminution de l'intensité du pic de GaN lorsque 1'épaisseur de la couche
InGaN passe de 25nm a 150nm. Ce dernier point est en accord avec les simulations de Monte-
Carlo de la figure ol nous avons aussi reporté les positions des interfaces théorique
InGaN/GaN dans le cas des échantillons Th2s; Thy7 et Th150. Concernant le déplacement de
la luminescence de 1'InGaN avec 1'épaisseur, il peut s’expliquer par une augmentation de 1'in-
corporation en indium facilité par la relaxation de la composante contrainte avec 1'épaisseur
comme on peut le voir avec 1’élargissement du spot de diffraction InGaN#1 sur les catogra-

phies dans I’espace reciproque de la figure
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FIGURE 3.19 — (a,c,e) Spectres CL et (b,df) évolution de I'énergie du gap d’émission optique et du FWHM
respectivement de Th2s, Th77 et Thi50 pour des tensions d’accélération allant de 3 a 17keV.
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FIGURE 3.20 — Simulation Monte-Carlo de l'interaction électron-matiere dans la structure des échantillons Thyy
et Thiso pour des tensions d’accélération de 3keV et SkeV.

Le tableau synthétise nos données expérimentales de CL & 5keV (correspondant au
maximum d’intensité du pic de CL) ainsi que les valeurs de composition déduites des mesures
de CL et XRD pour les échantillons Th2s, Thyy et Thi50. L'incorporation en indium calculée

est en bon accord avec celle déduite des mesures de XRD dans le cas des couches contraintes.

TABLE 3.2 — Données expérimentales de CL a 5keV et composition calculée.

Th2s  Thyy Thiso
InGaN strained InGaN relaxed
Pic d'InGaN (eV) 3,011 3,05 2,918 2,391
FWHM (meV) 189,5 129,6 149,5 276,6
Composition(CL) 10% 9% 12,5% 20, 8%
Composition(XRD) 10,6% 11,4% 13,8% 21,3%

Concernant la couche InGaN épaisse (Th150), nous n’observons qu'un seul pic sur le
spectre de CL (et de PL) tout comme sur le balayage symétrique de XRD alors que deux spots
de diffractions sont présents sur la cartographie dans l'espace réciproque. Afin de pouvoir
calculer la composition a partir du gap d’émission optique, il est nécessaire au préalable :

— d’affecter ce pic a la composante contrainte ou a la composante relaxée,

— d’établir une relation reliant le gap d’émission optique a la composition pour les couches

relaxées, le cas des échantillons contraints ayant été préalablement détaillé.
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3.3.2.3 Calcul de la composition a partir du gap d’émission optique dans le cas des couches
relaxées
La cartographie dans 1’espace réciproque selon la direction (114) de la couche d'InGaN
d’épaisseur 150nm (Fig. [3.14f) présente deux taches de diffraction dont les principales carac-
téristiques sont :
— couche InGaN#1 : le spot de diffraction est quasiment aligné verticalement avec le spot
du GaN, la déviation observée correspondant a un état de contrainte partiellement re-

laxé. Le calcul du pourcentage de relaxation peut étre calculé suivant [48] :

InGaN __ aGaN

a
o, — mes ___ Tmes
R% = anGaN _ ;GaN (3-4)
relaxe mes

— couche InGaN#2 : le spot de diffraction se trouve sur la droite reliant les binaires GaN
et InNg (matériau relaxé) signifiant que la sous-couche InGaN#:2 est totalement relaxée.
Par ailleurs, la position de la tache de diffraction de InGaN#2 par rapport a celle de
InGaN#1 indique que InGaN#z2 est plus riche en indium que InGaN#1.

Dans le cas présent, le calcul de la composition est beaucoup moins évident que dans le
cas des couches contraintes. En effet, nous avons ici deux spots de diffraction en configuration
d’analyse asymétrique (Fig. [3.14) et uniquement un pic de diffraction relativement large en
symétrique (Fig. [3.14f) que nous devons affecter a la composante contrainte ou relaxée.

Afin de répondre a la problématique précédemment évoquée, nous avons développé une

méthode qui consiste a :

1. calculer la valeur du parametre de maille ¢ & partir du scan en (002)

2. calculer la valeur de c a partir du scan en (114) pour les 2 spots de diffraction InGaNg

et InGaNc (sachant que Q, = 1/¢)

3. simuler la composition connaissant ’état de contrainte (R ou C)

Pour l"échantillon Th1s0, on obtient :

-Pour le scan symétrique en (002)(Tab. : le parametre ¢ = 2 x dop (déduit de Eq.

TABLE 3.3 — Scan symétrique selon la direction (002)

w 26 doo2 C

GaN  17,43547 34,54615 2,594244 5,1885
InGaN 17,06062 33,81445 2,648270 5,2965

-Pour le scan asymétrique en (114)(Tab. : le parametre c = 1/Qy (avec 1=4)
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TABLE 3.4 — Scan asymétrique selon la direction (114)

w 20 Qx Qy d114 C
GalN 10,82616 99,99570 0,627946 0,770715 1,005586 5,1899
InGaNR 9,46200 97,01765 0,612397 0,754985 1,028357 5,2981
InGaNc  9,44856  98,27166 0,626769 0,755288 1,018560 5,2960

-Par analogie entre les valeurs de c calculées (tableau et , on affecte le pic observé en
(002) a la composante contrainte. Dans le cas o1 I’on considére la couche comme totalement
contrainte, la valeur de la composition en indium simulée pour la sous-couche InGaN#1 est
de 13,8%. La composante relaxée (InGaN#2) présente une composition en indium déduite de
la loi de Végard de 21,3%. La figure présente une simulation de I'empilement GaN/40nm

Ing 138Gagge2N/110nm I 213Gag 77 N.

counts/s
10M

" 470 7 72 T 174 | 17
2Theta/Omega ')

FIGURE 3.21 — Spectres en w /26 réalisée selon la direction (002). Les courbes bleu et rouge représentent respec-
tivement les données expérimentales et simulées.

Il est aussi possible que dans le cas de couches trés épaisses, 1'intensité de la composante
relaxée soit supérieure a celle de la composante contrainte. On utilise ici aussi la méthode
développée précédemment.

Dans I’exemple présenté sur la figure les tableaux 3.5/ et 3.6 nous indiquent que le pic
observé en (002) correspond a la composante relaxée.

On simule alors la composition en indium de la sous-couche relaxée (InGaN#2) a partir
du scan en (002) (Fig. 3.23), la composition en indium de la composante contrainte (In-
GaN#1) étant déduite de la loi de Hooke. Les valeurs de x pour InGaN#2 et InGaN#1 sont
respectivement d’environ 17,5% et 13%. Les tracés expérimentaux et simulés de 1'empilement

GaN/InGaN (x=13%)/InGaN(x=17%) sont reportée sur la figure
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FIGURE 3.22 — cartographie dans I'espace réciproque selon la direction (114) et spectre en 26/w selon (002)
d’une couche de 200nm d’épaisseur.
TABLE 3.5 — Parametre de maille déduit de la cartographie dans I'espace réciproque selon la direction (114)

340 45 3/0 355 360 *®5
2Theta/Omega (7]

w°® 26° o Qy d-spacing intensité C(A)
GaN 1092427 99,99 0,62664 o0,7717 1,005574  71576,8 ~— 5,184
Spot1 9,43474 98,16 0,62572 0,7551 1,101939 38,6 Ceontrainte 5,297
Spot2 976117 98,76 0,61282 0,7583 1,0125300 86,1 CRelaxe 5,274

TABLE 3.6 — Parametre de maille déduit du scan selon la direction symétrique (002).

w"® 26° d-spacing intensit¢ C(A)
GaN  17,23175 34,5408  2,504634 85727612 5,1892
InGaN 16,95075 33,97880 2,636252  10384,2 5,273

counts/z

Thea/Onega )
FIGURE 3.23 — scan 260/ w selon la direction (002). Le tracé en bleu représente les données expérimentales et le
tracé en rouge les valeurs simulées pour un empilement GaN/InGan#1(x=0,13)/InGan#2(x=0,175).

La figure montre une représentation schématique des positions (Qy, Q,) d’échan-
tillons InGaN élaborés pour des épaisseurs et compositions comprises respectivement dans
les gammes 77nm — 200nm et 0 < x < 0,25. Sur cette méme figure nous avons représenté les
lignes d’isocomposition calculées avec les équations données par Pereira et al [112], les calculs

détaillés figurant en annexe
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FIGURE 3.24 — Représentation schématique des position (Qx, Q) d'échantillon InGaN ainsi que les lignes d'iso-
composition calculé avec les équations de Pereira et al. [112]

Pour les couches contraintes, le tracé de la position en énergie du pic de CL en fonction
de la composition est présenté sur la figure On observe un bon accord entre nos don-
nées expérimentales et les résultats de Parker et al. [44] et Ponce et al. [27]. L'ajustement entre
les données expérimentales et simulées a partir de I'équation en supposant que les in-
certitudes sur I'énergie de gap et sur l'incorporation en indium dans les couches contraintes
et relaxées sont respectivement de £1%, £7% et £4% donne un parametre de courbure de
b=(2,7+0,4)eV.

Cette valeur est en bon accord avec les données récentes de la littérature puisque Islam et
al. [21] et Moret et al. [22] ont trouvé respectivement des valeurs de b = 2,62eV et b = 2,8eV.

Dans le cas des couches relaxées, la variation du gap d’émission en fonction de 1'incorpo-

ration en indium déduite de 1’équation [3.2| peut s’exprimer :

ENSN (relaxe) = 3,39 — 2,69 x x —2,7 x x x (1 — x) (3-5)

Comme précédement mentionné, 1’échantillon This0 presente deux taches de diffraction
sur le réseau reciproque (Fig. alors qu’un seul pic n’est clairement visible sur le scan
XRD en (002) et sur le spectre de CL (Fig. [3.19€). Le parameétre de maille ¢ calculé a partir du
réseau reciproque asymétrique et d'un scan symétrique nous permet, par analogie, d’affecter
le pic observable en (00.2) & la composante contrainte. La simulation nous donne un taux

d’indium (x) de 13,8% pour InGaN#1 et de 21,3% pour InGaN#2.
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Concernant les spectres de CL de la figure nous affectons le pic situé a 424nm a la
composante contrainte dont la composition en indium est égale a 12,4% +1,2% (b = 1,24 £+
0,4eV) et le pic situé a 519nm a la composante relaxée dont la composition en indium est

égale 2 20,8% £ 1,5 (b =2,7+0,4eV).

R s
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FIGURE 3.25 — Tracé de I'énergie du gap optique en fonction de la composition en indium pour les couches
relaxées : données expérimentales, ajustements et valeurs de la littérature [27, 74

Le tableau [3.7] synthétise les données expérimentales de PL et CL ainsi que les valeurs de
composition déduites des équations [3.3] et [3.5 selon 1’état de contrainte de la couche. Ces ré-

sultats sont en bon accord avec les valeurs de composition calculées a partir des analyses XRD.

TABLE 3.7 — Donnés expérimentales de CL a 5keV, PL a RT et XRD et compositions calculées correspondantes.

Th2s Thyy Thiso
InGaN strained InGaN relaxed
Pic CL d'InGaN (eV) 3,011 3,05 2,918 2,391
Pic PL d'InGaN (eV) 3,022 3,063 2,935
Composition(CL) 10% 9% 12,5% 20, 8%
Composition(PL) 9,7% £1% 8,6% +0,8% 12,7% +1,2%
Composition(XRD) 10, 6% 11,4% 13,8% 21,3%

3.3.2.4 Calcul de la variation du gap dii a la contrainte

Un modele reliant le déplacement du gap d’émission a la contrainte peut étre établi a

partir des équations [3.3]et[3.5/:

AEg contrainte = ENge — ENpe = 1,46 x x — 1,46 x x* (3.6)
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L’allongement relatif dans le plan (ici compression) pour le matériau In,Ga;_,N élaboré
sur substrat GaN en fonction de l'incorporation en indium x est [43] :

€xy = AGaN — AInGaN 0,11 x x (3.7)

AInGaN

Dong, la variation du gap d’émission en fonction de la contrainte devient :

AEg contrainte = 13,27 X €xx — 120,66 X €2, (3.8)

Le tracé de la variation du pic d’émission en fonction de la composition représenté sur la
figure [3.26a dans le cas des couches InGaN contraintes et relaxées peut ainsi étre converti en

une représentation de la variation de AE, en fonction de €y (Fig. [3.26b).

3,5
a) 34l = relaxed layers data b) 04
t fitted curve (b=2.7 eV)
33r 4 strained layers data
32 ——fitted curve (b=1.24 eV) 03l
31f ;
= 3,0 _
\a-’- 2!9 B %
328} s %2r
© 27L w
g &' <
w 2’5 =
25} 01}
24} o
23
2 2 [ 1 1 1 1 L 1 0'0 " 1 n 1 " 1 . 1 N 1
) 4 8 12 16 20 24 000 001 002 003 004 005
Indium content (%) Strain (Exx)

FIGURE 3.26 — a) Tracé du gap d’émission des couches InGaN contraintes et relaxées et b) variation AEg avec la
contrainte
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3.4 CARACTERISATION DES DEFAUTS DE SURFACE

Dans le paragraphe précédent, nous avons mis en évidence que 1’échantillon Thyy présente
de bonnes propriétés structurales (croissance pseudomorphique et présence de pics satellites),
morphologiques (croissance 2D et RSM relativement faible) et optiques a 1'échelle macrosco-
pique. Néanmoins, 1’observation de la surface de cet échantillon révele en plus des V-defects,
défauts typiques de la croissance des nitrures sur substrats désaccordés, la présence d'un autre

type de défauts que nous nommerons inclusion dans la suite.
3.4.1 Propriétés morphologiques et structurales

Les images MEB et AFM de l'échantillon Thy7 sur la figure montrent clairement
qu’il existe deux types d’inclusions dont l'ordre de grandeur est de quelques centaines de
nanometres. Ces inclusions sont toujours formées d'un contour fermé sur lui-méme. Dans la
suite, nous parlerons d’inclusion de type 1 (Ic1) ou de type 2 (Ic2) en fonction de 'aspect 3D
ou non observé a l'intérieur des inclusions. L’encart de la figure présente la topographie
correspondante au tracé des lignes traversant chaque type d’inclusion de I'image AFM. Les
inclusions de type 2 présentent une morphologie beaucoup plus accidentée que les inclusions
de type 1, confirmant I'aspect 3D observé sur I'image MEB pour Ic2. Ce type de morphologie
de surface a déja été observé par Bertram et al. pour un simple film d’InGaN et par
Bruckbauer et al. [114] et Kumar et al. [115] pour des structures a multi-puits quantiques
InGaN/GaN.

|
V-defects—

.. B = . .
0 100 200 300 400 500 600 700
X[nm]
FIGURE 3.27 — (a) Images MEB et (b) AFM (taille 5 x 5um?) de I'échantillon Thyy. Les profils AFM présentés
dans l'encart correspondent au tracé de la topographie au travers de Ic1 et Ic2.

Sur la figure les images HAADF-STEM et BF-STEM de la tranche mettent en évidence
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le fait que les inclusions sont systématiquement centrées autour des points d’émergence des
dislocations traversantes. Le diametre moyen de ces défauts de surface est de 1’ordre de 400nm

en accord avec les mesures MEB et AFM.

a)

inclusions

-

FIGURE 3.28 — Images (1) HAADF-STEM et (b) BF-STEM de la section transversale.

Des analyses EDX ont été réalisées pour connaitre précisément la composition des diffé-
rentes régions de 1’échantillon.

La figure présente les images HAADF et les mesures EDX relevées dans des régions
ne présentant aucune inclusion. Le tracé de la composition en indium le long des lignes L1 et

L2 révelent une incorporation homogene, de I'ordre de 12%.
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FIGURE 3.29 — (a) Image HAADF-STEM de la section transversale prise loin des inclusions et (b) composition
en indium mesurée par EDX a travers les lignes de balayage L1 et L2.

Pour les régions présentant des inclusions, le tracé de la composition en indium le long
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de l'axe de croissance est radicalement différent. Les 30nm de la couche épitaxiée proche de
I'interface InGaN/GaN présentent une composition homogene en indium de l'ordre de 12%
quelque soit les lignes de mesures (L3 a Lg). Au-dela, le taux d'indium dans la couche aug-
mente fortement, mais de manieére tres inhomogene. Par exemple, les mesures prises le long
de L5 révelent une forte incorporation en indium a travers les défauts pyramidaux dépassant
les 25%. Ces régions localement 3D en surface possédent des plans de croissance autres que
(00.2), favorisant I'incorporation d’indium dans ces directions. Par ailleurs, il semble exister
une zone autour des pyramides (observées a l'intérieur des inclusions) présentant une faible

déplétion en indium autour des V-defects (L6, L7 et L8) en accord avec les résultats de Ponce

et al. [27].
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FIGURE 3.30 — (1) Image HAADF-STEM de la section transversale d’une zone contenant des domaines 3D et (b)
mesure de la composition en indium par EDX a travers les lignes de balayage L3 a L.

3.4.2 Propriétés optiques

Afin d’étudier plus en détail la luminescence de ces défauts de surface, nous avons réalisé
une vingtaine de mesures de CL le long d"une ligne prise au travers des inclusions. La figure
ne présente que les mesures les plus représentatives pour ces deux types de défauts.

Dans le cas de linclusion de type 1, on observe une forte diminution de l'intensité de
luminescence au centre du défaut par rapport a la matrice probablement di a des recombi-
naisons non radiatives plus importantes. Par ailleurs, aucun déplacement du pic de CL n’est
observé synonyme d’une composition homogene et d'un état de contrainte identique entre
Ic1 et la matrice en accord avec les travaux de Kumar et al. [115]. Bruckbauer et al. ont

reporté des résultats différents pour ce type de défaut, a savoir un déplacement du pic de CL
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vers le rouge et une intensité de luminescence plus importante en comparaison de la matrice
d’InGaN.

Pour l'inclusion de type 2, le comportement de luminescence est drastiquement différent
entre la matrice et différents points pris du bord au centre de Ic2. En effet, le pic principal de
CL diminue en intensité et se déplace vers le rouge d’environ 15nm (108meV). Par ailleurs,
des pics additionnels sont observables a plus grandes longueurs d’onde pour les spectres
effectués au bord et au centre de ce type d’inclusion. Le déplacement ou le dédoublement du
pic de CL peut étre expliqué par une variation de la composition en indium ou / et par un

changement de I'état de contrainte de la couche InGaN.
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FIGURE 3.31 — Spectres de CL en mode spot les plus représentatifs mesurés, pour vingt points le long d'une ligne
a travers les différents type d’inclusions : (a) Ic1 et (b) Ic2 (I'encart montre la position de quatre spots de mesure).

La morphologie de ces inclusions étant de type 3D comme observée sur I'image MEB de
la figure [3.27] ces régions peuvent étre considérées comme des zones localement relaxées. Par
ailleurs, la différence en longueur d’onde entre le pic de CL a 410nm et les pics additionnels
situés a 432nm et 481nm ne peut pas uniquement étre expliquée par un changement d’état de
contrainte dans le matériau. En effet, pour une incorporation en indium de 10%, Pereira et al.
[116] ont calculé que la différence entre la position des composantes contrainte et relaxée était
de 150nm. Ainsi, les pics observés a 432 et 481nm sont dus non seulement & un changement
local d’état de contrainte dans le matériau InGaN (passage d’une morphologie 2D pour la
matrice a 3D pour Ic2) mais aussi & une incorporation en indium plus importante dans ce
type de défaut.

Afin de mieux expliquer le comportement de luminescence observé sur la figure nous

avons réalisé des cartographies hyperspectrales de CL de zones comportant des inclusions de
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type 2. Dans I'exemple donné sur la figure les palettes de couleur verte, bleu et rouge
correspondent a des intensités de luminescence normalisées dans les gammes respectives de
407nm, 432nm et 477nm. Le comportement de luminescence observé confirme une incorpo-
ration en indium supérieure dans les inclusions par rapport a la matrice, en accord avec les
mesures EDX. Par ailleurs, des cartographies de CL prises sur différentes inclusions a la sur-
face de 1’échantillon montrent que l'incorporation en indium est inhomogene et semblerait

augmenter avec la taille des inclusions.

-20

Intensity(a.w)

FIGURE 3.32 — (a) Image MEB de Ic1 et (b) cartographie hyperspectrale de CL correspondante prise pour 10 x 10
points avec un temps d’intégration de 2s/point et une tension d’accélération de 4keV. Les couleurs bleu, verte
et rouge correspondent respectivement aux intensités de luminescence normalisée a des longueurs d’onde A =
407nm, Ay = 432nm et A3 = 477nm, avec une largeur de 32nm, 28nm et 50nm, respectivement.

Nous avons aussi réalisé une étude CL des inclusions de type 2 en fonction de la tension
d’accélération. La figure reporte les résultats obtenus pour des tensions d’accélération de
4 et 5keV. Ces valeurs correspondent respectivement a des profondeurs de perte maximales
d’énergie électronique de 23nm et 33nm, d’apres les simulations de Monte-Carlo. Le pic de
luminescence de 1'InGaN situé a 410nm n’évolue pas en fonction de la tension d’accélération
pour la matrice en accord avec nos observations précédentes. Par contre, au centre de Ic2, ce
méme pic n’est observé que pour une tension de faisceau électronique de 5keV. Lorsque Vacc
diminue a 4keV c’est-a-dire lorsque 1’on analyse une zone plus en surface, la longueur d’onde
du pic principal de CL est située a 437nm, c’est a dire déplacé vers le rouge. Par conséquent,
les inclusions Ic2 sont des défauts de surface dont 1'origine est la présence locale de zones

riches en indium dans une matrice d'InGaN de composition en indium plus faible.
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FIGURE 3.33 — Spectres de CL en modes spots les plus représentatifs mesurés pour des énergies du faisceau
électronique de 4keV et 5keV : (a) a l'extérieur et (b) a l'intérieur d’Ic2.

Ce travail (Sec. a fait 'objet d’une publication dans la revue Optical Materials Express
(OME 3, 001111 2013).

Mécanisme de formation des inclusions

Les études menées sur les différents types d'inclusions présente en surface de nos couches

d’InGaN nous ont permis de proposer un mécanisme pour la formation de ces défauts syn-

thétisé sur la figure
a)
InGall

Pseudo-substrat GaN Psceudo-substrat GaN

InGaN#2

InGaN#1 InGaN#1

Pseudo-substrat GaN Pseudo-substrat GaN

FIGURE 3.34 — Mécanisme de relaxation proposé.
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Comme précédemment mentionné, il existe une couche 2D, homogene proche de 'inter-
face InGaN/GaN (Fig. ). Au-dela des 30 premiers nanometres, dans le cas des échan-
tillons étudiés, nous avons observé localement une fluctuation de la composition en indium et
notamment au voisinage de dislocations traversantes (Fig. et[3.34k). Ce phénomene est
expliqué par une propriété intrinseque des atomes d’indium appelé l'effet surfactant. Ces der-
niers diffusent au cours de la croissance (longueur de diffusion de 'ordre du micrometre) et
vont donc avoir tendance a s’accumuler autour des défauts de surface qui sont principalement
les points d’émergence des dislocations traversantes. Par conséquent, des plans de croissance
autres que (00.2) se forment pour lesquels la vitesse de croissance de 1'InGaN est plus élevée

conduisant a la formation des structures pyramidales observées sur la figure[3.344d.
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FIGURE 3.35 — Tracé de I'épaisseur critique (CLT) de la relaxation plastique selon les modele de People and Bean
[50, 57ll, Fischer et al. [52] and Matthews and Blakeslee [53] en fonction de I'incorporation en indium. Nous
avons repporté la position en fonction des coordonnées (x,t) des échantillons étudiés présentant différents types
de morphologies de surface observées sur les images MEB (a) 2D, (b) zone 2D et inclusion et (c) 3D.
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Nous pensons que les inclusions Ic1 constituent la premiére étape avant la formation des
inclusions de type 2. Par ailleurs, nous supposons que ces dernieres qui sont des zones loca-
lement 3D et riches en indium contribuent largement a la transition d’un mode de croissance
2D a 3D comme observée pour les couches d'InGaN épaisses de la littérature et dans notre
cas pour l’échantillon Thiso. La synthese du mode de croissance du matériau en fonction
de I’épaisseur présenté sur la figure corrobore ces hypotheses, puisque pour une com-
position donnée (ou épaisseur donnée) on passe bien d'une morphologie de surface de type
2D (image a) a une morphologie de surface de type 3D (image c), la région intermédiaire

correspondant a une matrice 2D contenant des inclusions (image b).

CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce troisiéme chapitre, nous avons étudié de fagcon systématique les propriétés mor-
phologiques, structurales et optiques de couches d'InGaN élaborées dans une large gamme
de composition et d’épaisseur allant de 0 & 25% pour la composition et de 25nm a 200nm
pour 1'épaisseur. En particulier, nous avons montré expérimentalement que les couches In-
GaN "épaisses" présentent deux sous couches InGaN#1 et InGaN#2, 1'origine de cette transi-
tion 2D /3D étant expliquée par la présence de défauts de surface (inclusion) au-dela dune
certaine épaisseur de couche. Les résultats précédemment cités nous ont permis de proposer
un modele de croissance de 1'InGaN. Par ailleurs, nous avons mis en évidence que le pa-
rametre de courbure (b) du gap des films d'InGaN dépend de l'état de contrainte du film

épitaxié.
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our les applications PV, 1'épaisseur de la couche active doit étre supérieure a 100nm

pour absorber un maximum d’intensité lumineuse. Cependant, comme nous avons pu le

voir dans le chapitre précédent, les couches d'InGaN "épaisses" souffrent d'un changement de

mode de croissance de 2D a 3D. Cette transition peut s’expliquer par ’augmentation, au cours

de la croissance, de 1'excés d’indium en surface, l'effet surfactant étant une caractéristique

connue des atomes d’indium. L'indium ségrégerait localement au niveau des dislocations

traversantes formant des plans de croissance autre que (00.2) pour le dépot d'InGaN qui

serait donc localement de type 3D et plus riche en indium que la matrice. Lorsque le dépot se
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poursuit, la croissance des zones riches en indium s’accélére, la rugosité de surface augmente
a grande échelle et la "coalescence" de ces domaines conduirait a la formation de la couche
relaxée (3D) observée en surface pour les couches InGaN "épaisses". Les inclusions seraient
par conséquent une étape dans la transition 2D/3D dont le moteur serait I'exces d’indium en
surface.

Proche de l'interface il existe donc une couche InGaN#1 pseudomorphique sur le pseudo-
substrat de GaN, 2D et homogene en composition. Dans la gamme de composition étudiée,
I'épaisseur d'InGaN#1 est de 'ordre de 30 — 40nm. Afin d’obtenir des épaisseurs de couche
supérieure, il faudrait s’affranchir de 1’exces d’indium en surface qui agit comme déclencheur
pour le passage d'un mode de croissance 2D a 3D.

La solution que nous avons envisagée consiste, au cours de la croissance, a insérer périodi-
quement de trés minces couches de GaN dans la couche d'InGaN dont le role serait d’absorber
I'excés d’indium et de compenser la contrainte compressive.

Ce quatrieme chapitre de thése est donc dédié a I'étude comparative des propriétés des
structure élaborées en utilisant cette approche "multicouche" (structure-M) par rapport a 1’ap-
proche classique de type "monocouche" (structure-C). En particulier, nous montrerons que la
structure-M permet d’augmenter 1'épaisseur de I'InGaN et la composition tout en préservant
les propriétés morphologiques, structurales et optiques du matériau.

Enfin, dans la derniére partie du chapitre nous présenterons les premiers résultats de ca-
ractérisation d’une cellule solaire p-GaN/i-InGaN/n-GaN utilisant I'approche "multicouche"

pour la réalisation de la zone active.
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4.1 DESIGN DE LA CELLULE SOLAIRE A BASE D'INGAN

Le design choisi pour la fabrication de la cellule solaire a base d'InGaN est analogue a
celui proposé dans la littérature [64, dont une représentation schématique
est donnée sur la figure

p-contact

GaN:Mg

GaN:NID
ilmGan n-contact

GaN:NID !

GaN STN

Al203 (not to scale)

FIGURE 4.1 — Schéma de la structure pin choisi pour les cellules solaires a base d'InGaN

La couche supérieure de p-GaN est quasi transparente au rayonnement solaire incident
permettant ainsi a I’absorption de se produire dans la région intrinséque. Cette couche doit
étre suffisamment épaisse pour permettre I'extraction des porteurs via le contact électrique,
mais pas trop pour ne pas augmenter de fagon considérable la valeur de la résistance série. La
simulation donne un bon compromis pour une épaisseur de p-GaN allant de 150nm a 200nm.

Concernant la zone active, 1'utilisation d’une couche InGaN intrinseque présente 1'intérét
de maximiser 1’absorption dans la région de déplétion ou1 les porteurs photo-générés ont une
plus grande probabilité de collecte. Par ailleurs, avec un coefficient d’absorption supérieur a
1 x 10°cm ™1, le matériau InGaN absorbe 90% de la lumiere incidente dans les premiers 100nm.
Les résultats de simulation ont montré que le champ électrique devient nul lorsque 1’épaisseur
de la zone de déplétion est supérieure a 200nm dii au dopage résiduel de la zone intrinseque.
Ainsi, I'épaisseur de la couche d'InGaN doit étre comprise entre 100nm et 200nm. Cependant,
pour de telles épaisseurs, les couches souffrent d'un changement du mode de croissance de
2D a 3D qui aura une influence néfaste sur les caractéristiques des cellules solaires.

Pour contourner cette problématique, nous proposons d’utiliser une nouvelle approche
dite approche "multicouche” pour la réalisation de la zone active de la cellule solaire. Avant de
présenter les résultats de la cellule solaire PIN nous allons détailler dans les deux paragraphes
suivants une étude comparative que nous avons réalisée entre 'approche "multicouche" et

I"approche classique "monocouche".
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4.2

43
4.3.1

DESIGN ET CROISSANCE DES STRUCTURES

Pour la couche active, la structure que nous avons developpé est constituée d"une succes-
sion d’empilement de couches InGaN/GaN et sera référencée dans la suite par structure-M
pour structure "multicouche”. De la méme fagon nous nommerons structure-C la structure
de contrdle (ou référence) basée sur 1’approche classique de type "monocouche". Pour, la réa-
lisation de la structure-M, il est nécessaire de déterminer, entre autres, la valeur des deux

paramétres suivants :

1. I'épaisseur des couches de GaN, qui doivent étre assez minces pour autoriser le trans-
port des charges par effet tunnel. Les simulations de Pantzas et al. [110] ont montré
que l'impact des barrieres de GaN sur le transport de charges est minimal pour des
épaisseurs inférieures a 3nm.

2. la fréquence d’insertion des couches de GaN. En nous référant aux résultats des simula-
tions et a nos résultats expérimentaux de croissance de 1'InGaN sur GaN, nous pouvons
déterminer 1’épaisseur adéquate des couches d'InGaN qui doit étre inférieure a celle de

la transition 2D/3D que nous avons mis en évidence sur la figure [3.35

CARACTERISATION DE LA COUCHE ACTIVE OBTENUE POUR : TMIn /111=12,5

Design des structures-M et -C

La structure "multicouche" (structure-M) est composée de 6 couches d'InGaN d’épaisseur
21nm et de 5 couches de GaN d’épaisseur 1, 5nm comme le montre la figure L’échantillon
"couche épaisse” correspondant (structure-C) posséde la méme épaisseur nominale d’'InGaN,

soit 126nm, et a été élaboré avec le méme rapport TMIn /111 = 12,5.

GaN-1.5nm

GaN-1.5 nm

sied Neo/NeDu| 9

GaN template
(not to scale)

GaN template
(not to scale)

FIGURE 4.2 — Représentation schématique de la a) structure-C et b) structure-M.
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4.3.2 Propriétés morphologiques et structurales

Les figures et présentent les cartographies dans I'espace réciproque réalisées au
voisinage de la réflexion (10.5). La tache de diffraction de I'InGaN proche de la droite R =
0% parait plus diffuse et étalée dans le cas de la structure-C. Le maximum de diffraction
correspond a un taux de relaxation de 13% et a une composition en indium égale a 10,2% =+
0,1. Par ailleurs, le profil de diffraction s’étend le long de la droite d’isocomposition vers la
ligne correspondant a R = 100%, impliquant des états de contrainte différents dans le film
(pour une méme composition). Il semblerait aussi exister des inhomogénéités de composition

dans la couche d'InGaN puisque la tache de diffraction s’étend selon la direction Qz.

0.97 Ll e ———
a) hl — measurements
1l — fit
0.965
b
— 096 &
< 2
T 0.955 £
: [7]
;. E 2
'l' ¥ - 10 L
0.95 !
S . (R)
9%%45 035 0355 036 0365 037 0375 ! I . il
Al 92 0 02 1
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10°) —fit
0.965
-~ 096
<
N
T 0.955

R /
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FIGURE 4.3 — Cartographie dans I'espace réciproque selon la direction (10.5) et spectre w-20 selon la direction
(00.2) de la (a,b) structure-C et (c,d) structure-M.

Pour la structure-M, le spot de diffraction de 1'InGaN est parfaitement aligné verticalement
avec la tache correspondant au GaN, indiquant une croissance pseudomorphique de I'InGaN
sur GaN. Néanmois, il semblerait aussi exister quelques inhomogénéités de composition ou
d’état de contrainte. Le spectre w/26 de la figure[4.3d| présente, outre les pics de diffraction du

GaN et de I'InGaN, de nombreux pics satellites caractéristiques de la bonne qualité structurale
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de la structure-M en comparaison de la structure-C (Fig. [4.3D). Les données expérimentales
et simulées sont en parfait accord pour un pourcentage d’indium de 7,3% £ 0,1% et une
épaisseur de couche d'InGaN de 21nm.

Ces résultats montrent que la composition en indium n’est pas la méme dans le cas des
deux structures. Deux phénomenes concomitants peuvent étre responsables de cette diffé-
rence. Tout d’abord, ’échantillon de référence est partiellement relaxé (R = 13%) autorisant
une incorporation plus importante des atomes d’indium dans le film. Par ailleurs, le role des
couches de GaN de la structure-M étant d’absorber I’exces d'indium, il n’est pas étonnant que
cette structure présente une incorporation moyenne en indium inférieure.

Les images MEB et AFM présentées sur la figure montrent une amélioration de la
morphologie de surface dans le cas de la structure-M. En effet, cet échantillon présente une
morphologie de surface de type 2D malgré la présence de quelques inclusions. En compa-
raison, I’échantillon de référence présente une surface accidentée de type 3D et un grand
nombre d’inclusions qui ont tendance & couvrir de larges zones de la surface. La topogra-
phie des échantillons mesurée par AFM pour une surface de 5 x 5um? montre que la rugosité
passe de 14nm pour la structure-C a 7nm pour la structure-M, voire méme Inm pour des

zones exemples inclusions.

100 nm

FIGURE 4.4 — Images MEEB et AFM de la structure-C (a,b) et structure-M (c,d).
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4.3.3 Propriétés optiques
4.3.3.1 Caractérisations optiques de la structure-C

a Cathodoluminescence

La figure présente les spectres de CL obtenus entre 3keV et 11keV sur une fenétre
d’analyse de 5 x 5um?. Ces spectres présentent deux pics d’émission du matériau InGaN
situés au alentour de 410nm et 440nm. Dans la suite, les pics observés a une faible et grande
longueur d’onde seront référencés respectivement par InGaN#1 et InGaN#2.

La variation de la position en énergie des pics en fonction de la tension d’accélération est
reportée sur la figure Pour InGaN#2, on observe un déplacement vers le bleu jusqu’a
Vacc = 5keV puis vers le rouge avec 'augmentation de Vacc. Le déplacement vers le bleu
peut étre di a une variation de la contrainte dans le matériau et/ou a une diminution du
taux d'indium dans I'épaisseur de la couche. Ce déplacement n’est pas observé dans le cas de
InGaN#1 confirmant la bonne qualité structurale de cette couche qui est totalement contrainte
sur le pseudo-substrat de GaN et homogéne en composition. Par ailleurs, comme le volume
d’excitation de CL s’élargit avec la tension d’accélération (Voir chapitre[2), le déplacement vers
le rouge observé pour InGaN#1 et InGaN#2 peut étre attribué a des effets de réabsorption dans
le matériau [103]. Pour des énergies du faisceau électronique supérieures a 10keV, la position
des deux pics d’émission de I'InGaN ne varie quasiment plus et on observe I'émergence du
pic de luminescence du GaN (Fig. [4.5a).

Les simulations de Monte-Carlo permettent de calculer la forme globale du taux de perte
d’énergie des électrons en fonction de 1'épaisseur de la couche. Ainsi, lorsque Vacc varie entre
3keV et 11keV, la région du maximum d’énergie perdue se déplace progressivement de la
surface vers l'interface InGaN/GalN comme présenté sur 1'échelle supérieure du graphe de
la figure Ce point ot I'excitation est maximale produit le maximum de signal dans le
spectre de CL. Ainsi, les pics d’émission InGaN#1 et InGaN#2 sont attribués respectivement
a la couche d'InGaN proche de la surface et a celle proche de l'interface InGaN/GaN. Ce
résultat est confirmé par le tracé du rapport des intensités InGalN#1/InGaN#2 qui augmente
avec la tension d’accélération jusqu’a environ 9keV puis diminue ensuite légerement a cause
des effets de réabsorption dans le matériau [103].

La valeur de l'énergie séparant les deux pics InGaN#1 et InGaN#2 est de 245meV. Cette

valeur est supérieure a celle de 150meV obtenue par Pereira et al. [116] pour I’écart entre les
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pics correspondant aux deux états extrémes de contrainte d"une couche d’Iny;GaggN. Ainsi,
notre valeur de 245meV ne peut s’expliquer uniquement par la relaxation des contraintes. Par
conséquent, une incorporation en indium supérieure a celle de 10,2% (déterminée par XRD)
pour InGaN#1 est attendue dans la région proche de la surface (InGaN#2). Ceci est confirmé
par la valeur de la concentration d’indium égale a 12,6% % 1% déduite de la position du pic
de CL de InGaN#2 pour une Vacc de 5keV. De la méme maniere, I'incorporation en indium
calculée a partir de la position du pic d’émission de InGaN#1 est égale a 9,6% % 1%, en bon

accord avec la valeur correspondante déduite des mesures XRD (10,2%).

35
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FIGURE 4.5 — a) Spectres de CL mesurés a température ambiante pour la structure-C dans 'intervalle 3 — 11keV
et b) rapport d'intensité InGaN#1/InGaN#2 normalisé et variation du pic d’émission de InGaN#1 et InGaN#2
en fonction de I'énergie du faisceau électronique et de la profondeur du maximum d’énergie perdue.

b Photoluminescence

La figure présente la variation de l'intensité de PL de la structure-C en fonction de
la température dans l'intervalle 77K — 300K. Les différents spectres présentent deux pics si-
tués autour de 409nm et 439nm. Au regard des données de CL, ces pics sont attribuées a la
contribution de la région proche de I'interface InGaN/GaN (InGaN#1) et a la région proche
de la surface (InGaN#2), avec une incorporation d’indium correspondant respectivement a
9,4% £ 1% et 11,2% £ 1%. La variation en température de la position des pics de PL des
deux sous-couches InGaN#1 et InGaN#2 présente une séquence de déplacements rouge, bleu
et rouge, comme le montre la figure Ce comportement typique, "en forme de S", a déja
été rapporté pour des structures multipuits quantiques (MQS) a base d'InGaN [117] et pour
une couche simple d'InGaN de composition en indium inférieure a 3% [102]. Par ailleurs,

cette variation en "S" a été expliqué par la séparation spatiale des minima des bandes de
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conduction en raison de la fluctuation de la composition d’indium [118} [119]. En fait, a basse
température, la durée de vie des porteurs photo-générés est relativement importante et ils ont
donc le temps de diffuser vers les minima locaux de la bande de conduction. Ce phénomene
conduit au déplacement vers le bleu de la position du pic de PL qui est ensuite compensé par
le déplacement vers le rouge du gap du matériau lorsque la température augmente.

Sur la figure nous avons aussi représenté les courbes simulées a partir du modele de
bande reporté par Eliseev et al [100] dont I’équation caracéristique est donnée au paragraphe
Les valeurs des parametres de Varshni des sous-couches InGaN#1 (x = 0,7meV /K,
B = 900K) et InGaN#2 (x = 0,6meV /K, B = 800K) sont situées entre les valeurs données pour
les deux composés binaires, GaN et InN [1], et sont dans la gamme des valeurs rapportées
pour I'InGaN dans la litterature [102} 117, [120]. Par ailleurs, les valeurs de ¢ obtenues pour
InGaN#1 et InGaN#2 sont respectivement égales a 25meV et 35meV. La valeur la plus élevée
de ¢ correspond a un effet de localisation plus important en accord avec la composition en

indium plus élevée de InGaN#2.
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FIGURE 4.6 — a) Spectres de PL de la structure-C en fonction de la température, 'encart présentant les pics
obtenus a des températures proches de la température ambiante et b) énergies d’émission de PL des sous-couches
InGaN#1 et InGaN#2 en fonction de la température. Les tracés continus correspondent aux courbes simulées en
appliquant le modéle de bande de Eliseev et al [100].

Caractérisations optique de la structure-M

Photoluminescence

La figure [4.7a] présente les spectres de PL en fonction de la température de la structure-M.
On peut clairement observer deux pics pour une température inférieure a 170K. Contraire-
ment au cas de la structure-C, ces deux pics ne peuvent pas étre liés a des sous-couches

distinctes de concentrations en indium différentes. Nous assignons le pic de PL de longueur
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d’onde supérieure a la luminescence des couches d'InGaN dont la concentration en indium
est calculée égale a 8,8% =+ 1%, en accord avec la valeur de 7,3% =+ 1% déduite des mesures
XRD. Par ailleurs, le pic de PL situé aux faibles longueurs d’onde peut étre attribué a 1’émis-
sion des intercouches puisque ce pic est de moins en moins visible avec I’augmentation de
la température. En effet, a plus haute température, les porteurs photogénérés dans les inter-
couches sont injectés thermiquement dans la couche d’InGaN, entrainant la diminution puis
la disparition de l'intensité du pic. La concentration d’indium des intercouches déduite des
mesures de PL est égale a 2,8% £ 0,4%, en accord avec la valeur de 1 — 2% d’indium relevée
par EDX. Le role de ces intercouches étant d’absorber 1’exces d’indium, il n’est pas étonnant
qu’elles présentent un pic de luminescence déplacé vers le rouge par rapport a la position du
pic de GaN.

La figure présente la variation en température de 1’énergie d’émission mesurée et
simulée déduite des spectres de PL. Les valeurs des parametres de Varshni (x = 1meV /K,
B = 490K, o = 17meV) sont meilleures que celles trouvées dans le cas de la couche InGaN#1

de la structure-C.
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FIGURE 4.7 — a) Spectres de PL de I'échantillon multicouche en fonction de la température, I'encart montrant les
pics obtenus pour des températures proches de I'ambiante, b) énergies d’émission de I'InGaN en fonction de la
température. Les tracés continus correspondent aux courbes simulées a partir du modele de bande de [Zo0l.

b Cathodoluminescence

La figure présente une étude de CL en mode balayage de la structure-M. On observe
un seul pic de CL qui présente un déplacement vers le bleu puis le rouge lorsque 'énergie
du faisceau d’électrons passe de 3keV a 11keV. Dans le chapitre précédent, nous avons mis en

évidence que les défauts (inclusions) observés en surface de 1’échantillon (Fig. |4.3d) sont des
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domaines localement 3D riches en indium dans une matrice InGaN 2D de plus faible compo-
sition en indium. Par conséquent, le déplacement vers le bleu du pic de luminescence peut
étre attribué a un changement local de l'état de contrainte du matériau et de la composition
en indium. Par ailleurs, ces deux contributions pourraient expliquer le léger élargissement de
la tache de diffraction de I'InGaN observé sur la figure Concernant le déplacement vers
le rouge du pic de luminescence, égal a 89meV, il peut étre 1ié aux effets d’auto-absorption re-
lativement important dans le cas de cette structure car se produisant aux multiples interfaces
InGaN/GaN [103]. Pour une énergie de faisceau de 7keV, le spectre de CL correspond a une

incorporation d’indium égale a 8% =+ 1%.
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FIGURE 4.8 — a) Spectre de CL a température ambiante et b) variation de la position du pic d’InGaN en fonction
de I'énergie du faisceau incident et de la profondeur du maximum d’énergie perdue dans la structure-M.

Comparaison des cartographies de CL entre les structures-C et -M

Les mesures de CL précédemment décrites ont été enregistrées en mode balayage pour une
surface de 5 x 5um?. Le spectre de CL résultant correspond donc a la contribution moyenne
de la surface totale analysée et, la composition en indium déduite est par conséquent la com-
position moyenne.

Pour étudier localement la variation spatiale de composition, nous avons enregistré a 7keV
(maximum de luminescence) les cartographies de CL des deux structures dont les morpho-
logies de surface sont présentées sur la figure Ces résultats sont ensuite représentés sous
la forme de cartographies de composition en indium en utilisant les équations [3.3| et [3.5| ainsi
que les parametres de courbures calculés au chapitre (3} & savoir b = 1,24 + 0,39V pour les

couches contraintes et b = 2,7 £ 0,4eV pour les couches relaxées.
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FIGURE 4.9 — a,b) Images MEB et c-e) cartographies de composition en indium déduites des images hyperspec-
trales de CL pour la structure-C et la structure-M.

Comme attendu, la structure-C présente deux contributions distinctes correspondant aux
sous-couches InGaN#1 et InGaN#2 (Fig. [4.9). Pour InGaN#1, la figure montre une com-
position en indium homogene sur la surface analysée dont la valeur moyenne est de 9,6 4 1%.
La sous-couche InGaN#2 présente, quant a elle, des fluctuations locales de composition re-
lativement importantes dans une matrice de composition plus homogéne de composition en
indium égale a 12,2 £ 1%.

Pour la structure-M, on observe une cartographie du taux d’indium homogene et de valeur
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égale a 8 £ 1%, a I'exeption de rares et faibles fluctuations que nous correlons aux défauts de

surface présents sur 'image MEB de la figure [4.9b.

4.4 CARACTERISATION DE LA COUCHE ACTIVE OBTENUE POUR : TMIn /I11=40

4.4.1 Design des structures-M et -C

Les caractérisations précédentes montrent clairement une amélioration des propriétés de
la couche InGaN avec 'utilisation de l'approche "multicouche" qui présente l'intérét de ré-
duire considérablement les inhomogénéités d’incorporation d’indium et d’état de contrainte.
L’approche "multicouche" s’avére donc trés intéressante pour augmenter 1'épaisseur totale de
la couche InGaN ainsi que l'incorporation en indium dans le matériau InGaN comme nous
allons le voir pour cette deuxieme série d’échantillons.

Les conditions expérimentales de cette seconde série sont identiques a celles décrites pré-
cédement en dehors du rapport TMIn/IIl qui passe de 12,5 a 45 et d'une diminution de
I'épaisseur des couches InGaN afin de pallier au phénomene de transition 2D/3D. La struc-
ture "multicouche” que nous allons étudier est composée de 17 couches d’InGaN d’épaisseur
7nm et de 16 couches de GaN d’épaisseur 1, 5nm (Fig.[4.10). La structure de référence présente

la méme épaisseur nominale d'InGaN, a savoir 120nm.

sijed NeD/NeDu| LT

GaN template GaN template
(not to scale) _ (not to scale)

FIGURE 4.10 — Représentation schématique de la a) structure-C et b) structure-M de la deuxieme série d’échan-
tillons élaborées pour un rapport TM1In /111 de 40 et une épaisseur de 120nm.

4.4.2 Propriétés morphologiques et structurales

Pour la structure-M, la cartographie dans 'espace réciproque autour de la reflexion (10.5)
indique une croissance pseudomorphique de I'InGaN sur GaN (Fig. [4.11a). La composition

moyenne en indium est égale a 14,3% £ 0, 1%. La structure-C présente, quant a elle, une tache
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4-4.3

de diffraction de 'InGaN de composition en indium égale a 15,4% pour un taux de relaxation
de 18%. Par ailleurs, il semble exister un autre spot de diffraction tres diffus correspondant a
un matériau InGaN totalement relaxé (R = 100%). Ce type de cartographie est généralement

associée a une couche épitaxiée d'InGaN ayant subi une transition de mode de croissance

2D/3D (Fig. [4.11b).

a) 0.97

0.96;

b) 0.97‘

0.96

0933 o034 0.35

i 0.34 0.35 10.36 0.37
q, (A7) a, (A7)

FIGURE 4.11 — Cartographie dans I'espace réciproque selon la direction (10.5) des échantillons a) multicouche et
b) de controle. Les lignes d’isocomposition relient les tracés théoriques des matériaux InGaN totalement contraints
(S) et totalement relaxés (R).

Les images MEB et AFM présentées sur la figure montrent une amélioration de la
morphologie de surface dans le cas de la structure-M. Les mesures de rugosité déduites des
images AFM confirment cette tendance puisque le RSM calculé, pour une surface de 5 x 5um?,

passe de 14nm pour la structure-C a 10nm pour la structure-M.
Propriétés optiques

La figure présente les spectres de CL obtenus a 7keV sur une fenétre d’analyse de
5 x 5um? sur les structures -C et -M. Ces spectres présentent clairement deux pics d’émission
du matériau InGaN dans la structure-C ainsi qu'un pic et un épaulement dans les grandes
énergies sur la structure-M montrées par la dé-convolution des spectres. L'épaulement corres-
pond aux inclusions de surfaces.

La structure-C, de morphologie de surface 3D (Fig. [4.14h), présente deux composantes
principales sur les cartographies hyperspectrales de CL nous permettant de représenter les
variations spatiales de compositions en indium des sous-couches InGaN#1 (Fig. [4.14p) et
InGaN#2 (Fig. [4.14k) dont les compositions moyennes en indium sont respectivement de
14,4% % 2% (Fig. [4.14b) et 17,6% =+ 2% (Fig. [4.14k). Ces résultats sont en accord avec les va-
leurs de compositions déduites de mesures de PL, a savoir 13,5% £ 1,5% pour InGaN#1 et

16,4% £ 1,5% pour InGaN#2. En comparaison, la structure-M (Fig. présente une mor-
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FIGURE 4.12 — a,b) Images MEB et c,d) Images AFM de I'échantillon de controle et Iéchantillon multicouche.
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FIGURE 4.13 — Spectres de CL mesurés i température ambiante dans les structures -C et -M a 7keV.

phologie de type 2D et la cartographie de composition (Fig. et[4.14f) révele la présence
d’une seule phase homogene d’incorporation moyenne en indium égale a 14, 1% £ 1%, a I'ex-
ception de quelques fluctuations (Fig. [4.14f) que nous attribuons aux inclusions observées

localement sur 1'image MEB correspondante (Fig. [4.14d).
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FIGURE 4.14 — a,d) Images MEB et b,c,e,f) cartographie de composition en indium déduites des cartographies de
CL pour les échantillons de controle et multicouches.

Dans le chapitre précédent, nous avons montré qu’il existe deux types d’inclusion Ic1 et Ic2
a la surface des couches InGaN. Les inclusions de type 1 ne présentent pas de déplacement de
la position du pic de CL et donc pas de variation du taux d’indium. Par contre, Ic2 présente des
variations importantes de la luminescence que nous avons attribué a des zones localement 3D
et riches en indium dans une matrice d’'InGaN de plus faible composition en indium. Ces deux

types d’inclusions, Ic1 et Ic2, sont respectivement observées sur les images MEB des figures
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et |4.14d et sont responsables des variations de luminescence et donc de composition

tracées respectivement sur les figures etfg.14f.
RECAPITULATIF

Les résultats que nous venons de présenter indiquent une amélioration des propriétés
structurales, morphologiques et optiques grace a I'approche "multicouche". Les compositions
en indium déduites de différentes techniques de caractérisations sont en bon accord comme
le montre le tableau Par ailleurs, nous avons observés que la structure-C présente une
incorporation en indium plus importante que celle déterminée pour la structure-M, cette dif-
férence pouvant s’expliquer par 1’état de contrainte partiellement relaxé de la couche InGaN

facilitant I'incorporation d’indium dans le matériau.

TABLE 4.1 — Incorporation d’indium (%) mesurée par XRD, CL et PL pour les structure-C et structure-M des
deux séries d’échantillons.

Premiere série Deuxieme série
échantillon Sous-couche XRD CL. PL XRD CL PL*
C InGaN#1 102 96 94 154 14.4 13.5
InGaN#2 - 12.2  11.2 - 17.6  16.4
M InGaN#1 7.3 8 88 143 141 148

Ce travail a fait 'objet d'une publication dans la revue Acta Materialia (Acta Mater. 61,

6587 — 6596 2013).

CARACTERISATIONS DES STRUCTURES PIN

Nous venons de montrer que nous étions a méme de réaliser, par MOVPE, une structure
InGaN "multicouche" dont les caractéristiques physiques sont adaptées a la conversion pho-
tovoltaique. Il est donc logique de présenter maintenant les premieres cellules solaires dont
la couche active est réalisée a partir de ce matériau. Le schéma de principe de nos cellules

p-GaN/i-InGaN/n-GaN a été présenté sur la figure
Structures pin avec une couche active InGaN de type "monocouche"

Les premieres structures pin ont été élaborées avec une couche active d’'InGaN "mince"
d’épaisseur attendue 25nm et de rapport TMIn/III égale a 12%. Les caractéristiques de la

structure sont présentées dans le tableau
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4.6.1.1

4.6.1.2

TABLE 4.2 — Spécifications des structures pin.

Couche Epaisseur(nm) Dopage Type Indium (%)

p-GaN 150 Mg p -
u-GaN 50 - n (NID) -
InGaN 25 - n (NID) 8
u-GaN 5o - n (NID) -
n-GaN 750 Si n -
substrat 3500 Si n -

Caractérisations morphologiques

L'image AFM de la topographie de surface de la couche de p-GaN (Fig. montre la
présence de terrasses atomiques synonymes d’une croissance de type 2D. La rugosité détermi-
née pour une surface de 10 x 10um? est relativement faible, de I'ordre de 0,3nm. Par ailleurs,
on observe sur 1'image MEB la présence des défauts de surface typiques de la croissance des
nitrures dont la densité est de 'ordre 1 x 10°%cm 2. Cette valeur est inférieure a celle donnée
par Lumilog pour le pseudo-substrat de GaN due a la présence de V-defects de tres petites

tailles que nous pouvons difficilement comptabiliser.

aal, b
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FIGURE 4.15 — Morphologie de la surface (p-GaN) des structures pin.

Caractérisations structurales

La cartographie dans 1’espace réciproque autour de la direction (114) montre un spot de
diffraction de I'InGaN parfaitement aligné avec celui du GaN (Fig. indiquant d"une part
la croissance pseudomorphique de la couche InGaN sur le pseudo-substrat de GaN et, d’autre
part, que la couche de p-GaN est totalement contrainte sur I'InGaN. Par ailleurs, le spectre
expérimental en w /26 selon la direction (002) présente, outre les pics de diffraction carac-
téristiques du GaN et de 1'InGaN, des franges de Pendellosung indiquant la bonne qualité

structurale de la structure ainsi que des interfaces abruptes entre les matériaux la constituant.
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Pour la couche active d'InGaN, la composition en indium et I'épaisseur simulées sont respec-

tivement de 8% et 23,5%. Le tableau[4.3|synthétise les valeurs des différents parametres utilisé

pour la simulation, & savoir que le pourcentage de relaxation donné correspond au taux de

relaxation entre les différentes couches adjacentes de I'empilement.
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InGaN fringes
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FIGURE 4.16 — Spectres w /20 expérimental et simulé selon la direction (002), 'encart présente le RSM autour

de la direction (114).

TABLE 4.3 — Parametres structuraux utilisé pour la simulation de la structure pin.

Couche Epaisseur(nm) Relaxation(%) Indium %
p-GaN 210 0 -

InGaN 23,5 0 8

n-GaN 4,3 x 10° 98,9 o

Al2O3 3 x10°

Caractérisations optiques

La figurel4.17]présente les spectres de CL en fonction de la tension d’accélération. Pour une

valeur de Vacc de 5 — 6keV, on observe uniquement la luminescence de la couche de p-GaN

située autour de 420nm en accord avec les résultats de Eunsoon et al. [121]. Lorsque la valeur

de la tension du faisceau électronique augmente ce pic disparait pour laisser place a deux

pics de longueur d’onde aux environ de 360nm et 398nm qui sont respectivement attribués

au pseudo-substrat de GaN (dopé silicium) et a la couche d’InGaN. La composition moyenne

en indium déduite des mesures de CL est de 7,2 + 0,8% conforme avec celle déduite des

mesures XRD. Au-dela de 9keV, on observe uniquement deux contributions qui sont celle de
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I'InGaN dont 'intensité diminue avec Vacg, et celle du n-GaN a 360nm. Ces observations sont

en accord avec les simulations de Monte-Carlo qui montrent une augmentation du volume de

la poire d’interaction avec la valeur de Vacc (figures etfg.170).
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FIGURE 4.17 — a) Spectres de CL en fonction de la tension d’accélération. Simulation de Monte-Carlo de l'inter-
action électron-matiere pour des tensions d’accélération de b) 6keV et c) 9keV.

La structure pin que nous venons d’étudier présente de bonnes propriétés morpholo-
giques, structurales et optiques. Cependant, la faible épaisseur de la zone active ne permet
d’absorber qu'une faible partie de la lumiére incidente. En effet, comme précédemment men-

tionné I'épaisseur de I'InGaN doit étre comrpise entre 100nm et 200nm.

Structure pin avec une couche active InGaN de type "multicouches"

"z

Nous allons maintenant étudier les propriétés d'une cellule solaire "épaisse” réalisée avec
I’approche "multicouche" préalablement détaillée dans la premiere partie de ce chapitre. La

structure d’une telle cellule, représentée de fagcon schématique sur la figure est composée
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d’une couche active InGaN/GaN dont la périodicité et ’épaisseur sont respectivement de 6 et
21,5nm/1,5nm. Par conséquent, 1’épaisseur nominale de la couche d’InGaN est égale a envi-
ron 130nm c’est-a-dire plus de cinq fois supérieure a I'épaisseur de la structure "monocouche"
décrite dans la section précédente.

p-contact

GaN:Mg

i-InGaN

GaN:NID
i-InGaN
GaN:NID
i-InGaN
GaN:NID
iFInGaN
GanN:NID
i-InGaN
GaN:NID n-contact

inGaN [

GaN STN

Al203 (not to scale)

FIGURE 4.18 — Schéma de la structures pin "multicouche”.

4.6.2.1 Caractérisation morphologiques

Les caractérisations MEB et AFM de la figure révelent principalement une morpholo-
gie de type 2D, a I'exeption de rares inclusions observées en surface. La rugosité de surface

déduite des mesures AFM est de 'ordre de 0, 5nm.

10,0 o 2029 rm

10.0 nm

10poKx 300KV WDs 28mm

FIGURE 4.19 — Morphologie de structures pin optimisée.

4.6.2.2 Caractérisations structurales

La cartographie dans l'espace réciproque de la cellule pin étudiée présente un spot de

diffraction de 1'InGaN aligné verticalement sur celui du GaN indiquant que la structure est
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totalement contrainte sur le pseudo-substrat de GaN. Par ailleurs, la présence de pics intenses

du GaN et de I'InGaN ainsi que des pics satellites de I'InGaN sur le scan symétrique en w /20

sont synonymes de la bonne qualité structurale de la structure. La simulation de ce spectre

réalisée avec les parametres listés dans le tableau |4.4| donne respectivement une composition

en indium et une épaisseur des couches d'InGaN de 10% et 21, 5nm.
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FIGURE 4.20 — Spectres 20/ w expérimetal et simulé selon la direction (002), I'encart présentant le RSM autour

de la reflexion (114).

TABLE 4.4 — Paramétres structuraux utilisés pour la simulation de la structure pin.

Couche

Epaisseur(nm) Relaxation(%) Indium %

p-GaN
InGaN (x6)
i-GaN (x6)
n-GaN
Al203

210 0 0
21,5 0 10
1,5 0 1
4,3 x 103 98,9 0
3 x10° 0

4.6.2.3 Caractérisation optiques

Les spectres d’émission de CL en fonction de la valeur de la tension d’accélération sont

présentés sur la figure Pour Vacc = 3 — 4keV, on observe un pic centré autour de 439nm

que nous attribuons a ’émission de la couche supérieure de p-GaN en accord avec les simu-

lations de Monte-Carlo présentées sur la figure et les données de la littérature [121].

Connaissant la position du pic de CL, nous avons déconvolué en deux gaussiennes 1’'émission

centrée autour de 426nm (Fig. [4.21b). Ainsi, nous obtenons deux pics a 439nm et 417nm qui
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correspondent respectivement a la signature des couches de p-GaN et d'InGaN. La composi-
tion moyenne en indium calculée a partir de ces résultats est égale a 10,9 = 1% en bon accord

avec la valeurs déduite des mesures XRD (10%).

a) 600 v b) TkeV
—— InGaN fitted curve
500 i —— p-GaN fitted curve
I —— defect band fitted curve
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3 3 L
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FIGURE 4.21 — a) Spectre de CL de la structure pin optimisée en fonction de la tension d’accélération et b) spectre
a 7keV déconvolué.
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FIGURE 4.22 — Simulation Monte-Carlo de l'interaction électron-matiere pour des tensions d’accélération de a)
3keV et b) 7keV.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Nos résultats ont montré que 'approche "multicouche" permet d’améliorer les propriétés
structurales, morphologiques et optiques du matériau InGalN "épais". En particulier, cette ap-
proche "supprime" la transition 2D /3D responsable des variations d’état de contraintes et de
composition en indium préjudiciables pour les applications photovoltaique. L'approche mul-
ticouche st donc trés prometteuse pour augmenter a la fois 1’épaisseur des couches InGaN
et 'indorporation en indium. Notre meilleure structure-M présente une épaisseur de 120nm

d’InGaN et une composition en indium de 14, 3% £ 0, 1%. A notre connaissance, ce résultat est

le meilleur jamais atteint pour des couches contraintes en utilisant la technique de croissance
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MOVPE. Notre étude a démontré le potentiel de la structure-M comme couche active dans
les cellules solaires InGaN. Fort de ces résultats, nous avons étudié la premiére structure pin
possédant une couche active "multicouche" d’épaisseur nominale en InGaN et de pourcen-
tage en indium respectivement égaux a 130nm et 10%. La cellule pin présente d’excellentes
propriétés (structure contrainte et interfaces abrupts, croissance 2D et RSM faible, lumines-
cence élevée) et nous pensons qu’elle présente des atouts incontestables pour la réalisation de

cellules solaires.



CONCLUSION GENERALE

Pendant ma thése, j’ai été amené a caractériser 1'alliage InGaN pour son utilisation dans
des dispositifs photovoltaiques, cette application nécessitant des couches relativement riches
en indium et des épaisseurs dans la gamme 100 — 200nm pour absorber un maximum de
l'intensité lumineuse incidente. Dans la premiére partie de ma thése, j’'ai donc déterminé les
propriétés morphologiques (MEB, AFM), structurales (XRD, TEM) et optiques (CL, PL) de ce
matériau, élaboré par MOVPE sur pseudo-substrat de GaN, en fonction de 1’épaisseur de la
couche d’InGaN. Cette étude m’a permis de mettre en évidence l'existence d’une épaisseur
"critique" & partir de laquelle le matériau passe d'un état contraint a un état relaxé. Les
couches d’InGaN "épaisses" sont donc composées de deux sous-couches : une couche In-
GaN#1 pseudomorphique sur GaN, 2D et homogene en composition et, une couche InGaN#2
relaxée, 3D de composition moyenne plus riche en indium que InGaN#1 (la relaxation favori-
sant l'incorporation des atomes d’indium). A partir de ces résultats, j’ai aussi pu déterminer
les valeurs du parametre de courbure intervenant dans le calcul du gap de l'alliage dans le

cas des couches contraintes puis relaxées (publication en cours).

La transition 2D/3D étant préjudiciable pour les performances des cellules solaires, nous
avons jugé nécessaire d’en déterminer l'origine. Pour ce faire, j’ai caractérisé de fagon ap-
profondi une couche d’épaisseur "intermédiaire" présentant une morphologie de type 2D
mais aussi localement des inclusions en surface. Cette étude m’a permis de montré que ces
défauts correspondent a des zones InGaN relaxées et plus riches en indium dans une matrice
InGaN 2D contrainte de composition plus faible en indium. Par ailleurs, j’ai proposé un
mécanisme de croissance des couches InGaN "épaisses" ot la formation de ces inclusions
serait une étape dans la transition 2D/3D dont le moteur est I’exces d’indium en surface.

Ce travail a donné lieu a une publication dans Optical Materials Express (OME 3, 001111 2013).
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Pour s’affranchir de la transition 2D/3D et ainsi obtenir des couches InGaN "épaisses"
contraintes, nous avons proposé une approche originale basée sur 1'utilisation d"une structure
de type "multicouche". Cette approche est basée sur l'insertion périodique, au cours de la
croissance, de trés minces couches de GaN dans le matériau InGalN dont le role serait d’ab-
sorber 1’excés d’indium et de compenser la contrainte compressive. La suite de mon travail
de thése a donc consisté en 1’étude comparative des propriétés de couches InGaN "épaisses"
en structure "multicouche" (structure-M) au regard de celles d"une structure classique "mo-
nocouche" (structure-C) élaboré pour une méme épaisseur totale d’InGalN et composition
nominale en indium. En particulier, j'ai montré que la structure-M permet d’augmenter
I'épaisseur de la couche d’InGaN ainsi que la composition en indium tout en préservant
les propriétés morphologiques, structurales et optiques d’un matériau InGaN contraint. La
meilleure structure-M présente une épaisseur d’InGaN de 120nm pour une composition en
indium de 14, 3%, ce résultat étant le meilleur jamais atteint pour des couches d'InGaN par
MOVPE. Cette étude a fait I'objet d’une publication dans la revue Acta Materialie (Acta Mater.
61, 6587 — 6596 2013).

La suite logique de mon travail de recherche a été consacré a la caractérisation des proprié-
tés morphologiques, structurales et optiques d’une cellule solaire p-GaN/i-InGaN/n-GaN
dont la couche active est de type structure-M. Plus particuliérement, j’ai étudié une couche
active d’incorporation en indium égale a 10% et constituée de six périodes de InGaN/GaN
d’épaisseur 21,5nm/1,5nm, soit une épaisseur d’InGaN totale de 130nm. La cellule pin
présente d’excellentes propriétés (structure contrainte et interfaces abrupts, croissance 2D et
RMS faible, luminescence élevée) et présente donc des atouts considérables pour 1'obtention

de cellules solaires haut rendement.

Les perspectives de ce travail de these sont nombreuses et variées et portent plus particu-
lierement sur les aspects simulations notamment de l'intensité de CL via la méthode Monte-
Carlo ou sur des caractérisations telles que la mesure de CL sur la tranche d"un échantillon qui
permettrait de corroborer notre étude. Par ailleurs, deux modules supplémentaires (EBIC et
CL basse température) vont étre prochainement installés sur le systeme MEB/CL, élargissant

de fagon considérable le potentiel de caractérisation de nos matériaux et structures.
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ETAT DE L'ART DES CELLULES
PHOTOVOLTAIQUES

CELLULE PHOTOVOLTAIQUE OU PHOTOPILE

Une cellule solaire (ou photopile) est un composant électronique (jonction PN) a base
de semi-conducteur permettant la transformation directe de 1’énergie lumineuse en courant
électrique. Cette transformation est basée sur le processus d’absorption de photons par un
matériau semi-conducteur qui va générer des paires électron-trous. Ces charges électriques,
comme nous allons le voir ci-apres, devront alors étre séparées par un champ électrique et
collectées par une grille & I'avant et un contact a 'arriere.

Le champ électrique interne peut étre crée en instituant une barrieére de potentiel dans le
matériau en faisant varier le type de dopage (homojonction) ou/et la composition du matériau

(hétérojonctions).
Jonction PN

La jonction PN correspond a la mise en contact d"un matériau de type P avec un matériau
de type N. Si ces derniers sont composés du méme matériau, on parle d’homojonction. Dans
le cas contraire, on parle d’hétérojonction. La figure présente la structure d"une photopile
et son schéma de bande.

Entre les deux zones N et P de la jonction un champ électrique élevé et permanent apparait,
résultant du seul contact entre les deux matériaux. Les photons incidents créent des paires
électron-trous a la fois dans les région neutres et dans les régions de charge d’espace dont les
comportements different selon leur région de création (Fig.[A.1).

m Dans les zones électriquement neutres P et N, les porteurs minoritaires diffusent, ceux

qui atteignent la région de charge d’espace sont propulsés par le champ électrique vers la

région ot ils deviennent majoritaires. Ces porteurs créent un photocourant de diffusion.
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m Dans la région de charge d’espace, les paires électron-trous créées par les photons sont
dissociées par le champ électrique, I'électron est propulsé vers la région de type N et

le trou vers la région de type P. Ces porteurs donnent naissance & un photocourant de

génération.
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FIGURE A.1 — a) Structure et b) diagramme de bande d’une cellule photovoltaique. Les dimensions respectives
des différentes zones ne sont pas respectées.

Des que les porteurs de charge se trouvent dans une zone ot ils sont majoritaires, ils ne
risquent plus de se recombiner (si ce n’est que par les défauts du réseau ou de la surface) et
ils peuvent alors étre collectés par une grille métallique et circuler sans contrainte. En ce qui
concerne les trous de la zone p, ils sont remplacés par les électrons injectés par la grille de
collecte. Les photocourants de diffusion et de génération s’ajoutent pour créer le photocourant

résultant [, qui contribue au courant inverse de la diode.
Rendement d’une cellule photovoltaique

Les caractéristiques I(V) d’une cellule ordinaire sont présentées sur la figure Sous
I’effet de la lumiere, la courbe I(V) garde la méme forme que celle d'une diode a 'obscurité
mais elle est translatée vers le bas sur I’axe des courants négatifs. Il en résulte donc une tension
en circuit-ouvert (V) sur 'axe des tensions positives et un courant de court-circuit (I..) sur
I'axe des courants négatifs. Le courant de court-circuit varie linéairement avec I’éclairement

alors que la tension en circuit-ouvert est une fonction logarithmique de I’éclairement.
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FIGURE A.2 — Caractéristiques I = f(V') sous obscurité et sous éclairement d’'une cellule PV.

La puissance maximale délivrée par une photopile est obtenue en optimisant le produit
de I par V. Ce point correspond a une tension V;, qui est légerement plus faible que V.
La cellule solaire peut étre maintenue a son point de puissance maximale soit en appliquant
une tension externe V;,, soit en couplant la cellule & une résistance de charge R = V,,/I,,. Le
rendement d’une cellule solaire se définit alors comme le rapport entre la puissance électrique
que l'on peut extraire au point de puissance maximale de la courbe I(V) et la puissance de la
lumiere incidente. De la caractéristique I(V') on peut donc déduire les parametres électriques

propres a la photopile et notamment le rendement de conversion :

Vil FF X Vo X I

n = = (A1)
Psolaire Psalaire
avec FF facteur de remplissage de la cellule = % (FF = 1; cas d’une photopile idéale)
Veo tension de circuit ouvert ou phototention [V]
Ie¢ courant de court-circuit [A]

Vimln  puissance électrique maximale disponible aux bornes de la cellule [W/m?]

SPECTRE SOLAIRE

Le spectre solaire, en premiere approximation, s’apparente au spectre d’émission du corps
noir a la température de 5250°C. La figure présente le spectre du corps noir a la tem-
pérature de 5250°C, le spectre du rayonnement solaire hors de l'atmosphére ainsi que ce-
lui au niveau de la mer avec les raies d’absorption de certains constituants de 1’atmosphere
comme la vapeur d’eau, 'oxygene et 1'ozone. Pour absorber un maximum de photons, le do-
maine de sensibilité du matériau absorbeur doit se trouver dans la partie la plus intense du
spectre solaire, c’est a dire dans le domaine du visible et de l'infra-rouge tres proche. Les

modules photovoltaiques sont caractérisés sous une irradiation de 1000W /m? avec un spectre
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solaire AM1.5, une température de 25°C et une vitesse de vent de 1m/s [122]. L'acronyme
AM est utilisé pour caractériser 1’affaiblissement du rayonnement solaire lors de sa traversée
de I'atmosphere, soit par absorption et diffusion sur les molécules gazeuses et les particules
atmosphériques, soit par la longueur du trajet parcouru par les photons. L'acronyme AM1.5
présente le spectre solaire apres traversée de I'atmosphére quand le soleil fait un angle de 48°

environ par rapport a sa position au zénith.

25 | :
UV | Visible , Infrared —
| I
I I
24 ! 1, Sunlight at Top of the Atmosphere

I
I
1
[

1.54 5250°C Blackbody Spectrum

Radiation at Sea Level

Absorption Bands
H,0
2Y €O,y H,0

Spectral Irradiance (W/m2/nm)

O-
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Wavelength (nm)

F1GURE A.3 — Irradiance dans la haute atmosphere et au niveau de la mer montrant les différentes absorptions
dues aux gaz de I'atmosphere. La courbe en pointillés représente le spectre d’émission du corps noir a 5250°C

[722].

Dans une photopile ou plutot dans le semi-conducteur qui la constitue seuls les photons
ayant une énergie supérieure ou égale au gap (E,) seront absorbés et contribueront au photo-
courant. De plus, la tension de sortie de la photopile est proportionnelle au gap du matériau
ou a lieu I’absorption et le courant diminue lorsque E, augmente. Par conséquent, il y a un
compromis pour lequel le rendement donné par 1’'équation passe par un maximum en
fonction du gap comme on peut le voir sur la figure [A.4] pour différents matériaux et en
fonction de la température.

Le gap optimal est voisin de 1,45eV et globalement les matériaux possédant un gap entre
1 et 2eV sont intéressants. Le silicium, avec son gap de 1, 1eV est proche du maximum requis
mais il possede un gap indirect qui se caractérise, comme le montre la figure par un
front d’absorption peu abrupt et un coefficient d’absorption peu élevé par opposition aux
matériaux a gap direct tel que le CulnSe, et le GaAs. Ainsi, ’absorption est plus faible pour

un semi-conducteur a gap indirect et, par exemple, 90% du spectre solaire est absorbé sur une
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épaisseur de 110um de silicium alors qu’il ne faut que 1um dans le cas d"un matériau du gap

direct tel que CulnSe,.

F=300K
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=
=
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0.6 1.4 22 Eg (eV)

FIGURE A.4 — Rendement de conversion en fonction de
I'énergie de gap Eg et de la température pour différents
semi-conducteurs.
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FIGURE A.5 — Spectres d’absorption en fonction de la
longueur d’onde.

ETAT DE LART DES PRINCIPALES FILIERES POUR LE PHOTOVOLTAIQUES

La figure présente 1’évolution des rendements de

technologiques pour le photovoltaiques.

Best Research-Cell Efficiencies

conversion des principales filiéres

+NREL

50
Multijunction Cells (2-terminal, monolithic) ~ Thin-Film Technologies Spactrolab Fraunholer ISE  goging
48 - ¥ Three-junction (concentrator) ® Cu(In,Ga)Se; 20%) 454x) b Solar
W Three-junction (non-concentrator) o CdTe (Imaﬁlr‘nm, Spre Junchon
A Two-junction (concentrator) © Amorphous SicH (stabilized) ¥ Semiconductor msswz‘irm
44 | & Two-junction (non-concentrator) # Nano-, micro-, poly-Si Boeing- Boeing 44.0%5 4
by ) [metamorphic, 179x) ~.__ (metamorphic, 240x
OFour-junction or more (non-concentrator) 0 Multijunction polyerystalline ¢ e d “'l-\ R !
40| Single-Junction Gaas Emerging PV fowaciad, nubnetic) ~ I WREL (puered, (sticamtched, {20508
ASingle crystal ODye-sensilized cells Boei e (54, 1'”?) 37.8%[u]
ACencentrslor ® Organic cells {var ing- - 325.7x) g:u 37.7% k4
3B i i A QOrganic tandem NREL (inested v (IMM, 1.5un)
Hn-HAD OhiRd # Inorganic cells : " Sharp (MM, 1-sun)
Crystalline Si Cells OO im ok skl e e T T EGASE (1esun)
. 32|~ wSingle crystal (non-concentrator) Japan  Spectroa o= ESUPMTISISE 0 Deviens 32.8% 0¥
) o Single crystal (concentrator) i Radboud (10260 "1™ Devices & 30.8% PN
< 8 Multicrystaline (40, 15un) Uit ooiseAd L3 :
", FhG4SE A 3
BB eMickSim L A w7 e eeeeea Ao Y e
'3 o Silicon heterostructures (HIT) S B =g et et = e e e @—eecmcemmeassamne——aae DE‘-'F! 36.4% Iy
D ol VMinfmeysal e ol Radboud G5 ™% Lrresonc epmm
& preod Uvsn— UNsw= culnGase -
w (T..J. Wateon Georgia Em’a!e \Smyo ZSW_(Flex polymer sub)

ZSW  Solexel DFirst Solar

™ GE Global
First Solar |G Research

16 B -~ Univ,
F= Stutigart m\gl ). ishj Electronics.

Mabil A NREL smatres) MREL_,° Rﬁ:ﬂ'"g:" N e e Satgr Misutishi Blechonics =
"/ NRELEU-CIS ynited Solar 2 ransfer) (CaTeCls)  (aSincSi : 3
2 Sharp. BM =
i " (cZTSse) 3

Matsushita -cass)

8- “”‘Smm_ﬂn
< Chemical 7.0% o3

“Jucta
4 — >, Univ.of

L T

L 1

University Siemens
Linz
[ N R N |

Ll Ll [
1985 1990 1995

2005

FIGURE A.6 — Rendements record de cellules photovoltaiques dans les différentes filieres.[123]
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Matériaux massifs

Cette filiere domine 82% des parts de marché du PV et concerne les photopiles a base de

silicium monocristallin et polycristallin, ce dernier étant moins cher a la production.
Silicium monocristalin

Ce matériau est structurellement uniforme, et ne présente donc pas de perturbations dans
I'arrangement ordonné des atomes. Cependant le gap indirect du silicium limite le rendements
des modules commerciaux entre 15 et 20% [124]. Néanmoins, un record de 27.6% a été atteint

par 'entreprise Amonix, dans le cas d'un systeme PV & concentrateur (x92 soleils).
Silicium polycristallin

Ce matériau est constitué de plusieurs cristaux de petites tailles (grains) ayant des orien-
tations cristallographiques différentes. Les joints de grains introduisent des limites entravant
le flux d’électrons et les incitent a se recombiner avec les trous plutdt que de contribuer au
courant électrique réduisant ainsi la puissance de sortie de la cellule. Ainsi, le rendement des
cellules PV a base de silicium polycristallin disponibles sur le marché varie de 10% a 14%. Au

niveau de la recherche, un rendement de 20.4% a été rapporté par (FhG-ISE).
Couches minces

Si le silicium occupe la majorité du marché du PV grace notamment a sa technologie bien
établie pour la microélectronique, les matériaux en couche mince peuvent avantageusement
le remplacer, pourvu que leurs caractéristique essentielles soient un gap compris entre 1 et
2eV et, un fort coefficient d’absorption pour les énergies supérieures au gap qui permet d’ab-
sorber 1’essentiel du rayonnement solaire pour de faibles épaisseurs de couches (de 'ordre ou

inférieure au micrometre contre quelques centaines de micrometres voir plus pour le silicium).
Silicium amorphe

C’est la seule technologie couche mince qui possede une part de marché substantielle (en-
viron 13%) rivalisant ainsi avec c-Si. En effet, Le silicium amorphe absorbe 40 fois plus le
rayonnement solaire que le silicium cristallin, de sorte qu’un film de 1um d’épaisseur peut
absorber 90% de l'énergie solaire utilisable. Cependant, le silicium amorphe n’a pas 1'uni-

formité structurelle du silicium cristallin et il subsiste des défauts (liaisons pendantes) qui
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constituent des centres de recombinaisons pour les porteurs, réduisant ainsi la valeur du cou-
rant électrique. Pour limiter se probleme, une petite quantité d’hydrogene, entre 8% et 12%
est incorporée dans les films de a-Si pour former le silicium amorphe hydrogéné (a-Si :H). Les
atomes d’hydrogene se combinent chimiquement avec la plupart de liaisons pendantes per-
mettant aux porteurs de se déplacer plus librement. Néanmoins, ce type de cellules souffrent
d’un phénomene de photodégradation (effet Staebler-Wronski) [125], qui limite le rendement

de la cellule au alentour de 14% (Fig[A.6).
A.3.2.2 L’arséniure de gallium (GaAs)

Le GaAs est un matériau particuliéerement adapté pour les applications PV [126] puisqu’il
possede un gap de 1,43eV, une grande mobilité des porteurs de charge (quatre fois supé-
rieure au c-5i) ainsi que la possibilité de réaliser des alliages ternaires a base d’aluminium, de
phosphore, d’antimoine, ou d’indium permettant plus grande souplesse dans la conception
des cellules.

Les cellules a base de GaAs possedent un rendement record de 29,1% obtenu sous concen-
trateur (x117 soleils) par I'Institut pour les systemes a énergie solaire de Fraunhofer (FhG-
ISE). Ces cellules solaires trouvent des applications dans des domaines tres spécifiques comme
le spatial. Au niveau terrestre, dti a leur cotit de fabrication elevé, les cellules GaAs sont princi-
palement utilisés dans les systemes a concentrateurs ot le cotit élevé des cellules est en partie

compensé par le faible cotit des concentrateurs.
A.3.2.3 Le tellurure de cadmium (CdTe)

Le CdTe posséde une bande interdite presque idéale (1,44eV) ainsi qu'un coefficient d’ab-
sorption tres élevée (Fig[A.4et[A.5). Actuellement, la part du marché du tellurure de cadmium
est d’environ 1%. Le seul frein a l'utilisation de ce matériau réside dans la toxicité du CdTe.
Les cellules solaires a base de CdTe ont une efficacité de 10% a 12% pour une production a

faible cott [127].
A.3.2.4 Le diséléniure de gallium, de cuivre et d'indium (CulnGaSe;) ou (CIGS)

Les cellules solaires commerciales a base de CulnSe; possédent des rendements supérieurs
a 11% (25% en recherche) [128]. Par ailleurs, le CulnSe; est le seul matériau en couche mince

qui ne montre aucune dégradation des performances dans le temps. L'incorporation de gal-
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A.3.3.1

lium dans le CIS permet d’ajuster le gap entre 1,02eV (CIS) et 1,68eV (CGS), améliorant ainsi

la tension en circuit-ouvert et donc le rendement de conversion du dispositif.
Filiére multijonctions a base des matériaux III-V

La technologie des cellules multijonctions qui consiste a empiler des matériaux de gap
différents permet d’élargir la gamme absorbée du spectre solaire et ainsi d’améliorer le ren-
dement. La figure présente le cas d'une cellule triple jonction connectées en série grace a
des jonctions tunnel :

— cellule supérieure optimisée pour absorbée les faibles longueurs d’onde,

— cellule intermédiaire possédant un gap dans le visible ou le proche infrarouge,

— cellule inférieure optimisée pour les grandes longueurs d’ondes (petites énergies).

a) b) _Absaroé_ _ __ __ .

Spectre
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Porteurs chauds _ pgrtes Joule

= Longueur Bande de
d'onde ajustée conduction
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d'onde Bande de
Valence

Jonctions < /
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F1IGURE A.7 — a) Fonctionnement des cellules multi-jonctions et b) absorption dans la cellule en fonction de la
longueur d’onde.

Structure multijonction a base de InGaP/InGaAs/Ge

La figure présente la structure d’une cellule triple jonction InGaP/InGaAs/Ge qui
présente I'intérét de pouvoir couvrir la quasi-totalité du spectre solaire (Fig. [A.9). Cette struc-
ture présente un rendement record de 43, 5% sous concentrateur (x418 soleils-entreprise Solar
Jonction [129]).

Les caractéristiques courant-tension d’une telle cellule et de chaque sous-cellule sont re-
portées sur la figure La cellule qui a le plus petit gap, ici Ge (cellule 3), possede la plus
grande densité de courant. En effet, du fait de son faible gap, la plupart des photons arrivant
sur la cellule 3 ont une énergie égale ou supérieure a son gap produisant une forte densité de
courant. Lorsque le gap augmente, la tension augmente également, mais de moins en moins

de photons ont une énergie suffisante pour étre absorbés, réduisant la densité de courant de
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FIGURE A.g — Le spectre solaire AM1.5 et les parties du
FIGURE A.8 — Schéma d'une cellule triple-jonctions. ~ spectre qui peuvent étre utilisée en théorie par les cel-
Les cellules sont connectées entre elles par les jonc-  lules solaires GagzsInoesP/Gaggslng17As/Ge [131]
tions tunnel. La couche tampon entre Ge et InGaAs

sert a adapter leur parameétre de maille [130]

la cellule. Pour la cellule GaInP/GalnAs/Ge, les alliages des cellules 1 et 2 ont des caracté-
ristiques tres proches et donc une densité de courant quasi-identique. Par ailleurs, les cellules
étant connectées en série, la densité de courant de court-circuit, (J.), correspond a la plus
faible densité de courants sortant des sous-cellules et, la tension de circuit ouvert, (V,), est la
somme des V,, des sous-cellules.
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F1IGURE A.10 — Caractéristiques courant-tension sous illumination de chaque sous-cellule et de la cellule triple-
jonctions GalnP(cellule1)/GalnAs(cellule2)/Ge(cellule3) compléte [132]].

La technologie multijonctions a base de matériaux III-V présente les rendements les plus
élevés, et est principalement utilisée pour 1’alimentation des satellites. Par ailleurs, son cofit

reste tres élevé, rendant presque impossible son utilisation pour les applications terrestre.
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A.3.3.2 Concentrateur de la lumiére dans les multijonctions

Afin d’utiliser ce type de cellules photovoltaiques multijonction pour le solaire terrestre,
une réduction des cofits est nécessaire. Une solution peut étre de concentrer le rayonnement
incident sur une cellule de faible surface. Cette technique posséde le double avantage d’aug-
menter la densité de courant produite (et donc le rendement des cellules) et de diminuer la
surface des cellules nécessaires, limitant ainsi les cofits de fabrication.

Il existe deux grandes familles de concentrateurs : les concentrateurs a miroir et les concen-

trateurs a lentille de Fresnel representés sur les figures et

p . "y
‘ vong) b

FIGURE A.11 — Cellules a concentration utilisant un  FiGure A.12 — Cellules a concentration utilisant des
miroir semi-sphérique de SolFocus [1533]] lentilles de Fresnel de Energy Innovations [134]

La concentration de la lumiere permet d’améliorer le rendement par 'augmentation de la
densité de courant produit. Cependant, a partir d'un certain point, la densité de courant et
trop élevée et la mobilité des porteurs de charges diminue, réduisant la valeur du rendement
de conversion. Comme on peut le voir sur la figure dans le cas d'une cellule triple

jonction GaInP/GalnAs/Ge.
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* 0‘. e o Exp, C=200
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FIGURE A.13 — Rendement d'une cellule triple- FIGURE A.14 — Mesures et simulation du rendement
jonctions GalnP/GalnAs/Ge en fonction de la concen- @ une triple jonctions GalnP/GalnAs/Ge en fonction
tration [130] de la température pour différentes concentrations : x1,

x17 et x200 [135]
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Le fait de concentrer la lumiére du soleil sur une tres petite surface augmente la tempé-
rature de la cellule, réduisant ainsi ses performances. La figure présente 1'évolution du
rendement expérimental et théorique d'une cellule triple-jonctions en fonction de la tempéra-

ture pour différentes concentrations (x1,x17 et x200).






MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A
BALAYAGE : QUELQUES DEFINITIONS ET
SPECIFICATION TECHNIQUE

PRODUCTION DE LA SONDE

Générateur et accélérateur d’électrons, le canon est habituellement composé d"une cathode
émissive portée a un potentiel négatif, d'une électrode (le Wehnelt), polarisée de facon légere-
ment plus négative que la cathode, et d"une anode. Un systéme auxiliaire permet 1’alignement
mécanique et électromagnétique avec I’axe de la colonne. L'efficacité d"une source électronique
est définie par sa "brillance" B, c’est-a-dire par sa densité d’émission électronique Jo par unité

d’angle solide :
_Jo 4l

B =
Q  n2add?,

(B.1)

Avec B  brillance du canon [ampere/ cm?/sr]
de,, diametre de la source apparente (cross-over) [cm]
xp  demi-angle d’ouverture du faisceau électronique [rad]
I, intensité du faisceau électronique au niveau du cross-over [A]

Compte tenu des fortes aberrations de I'optique électronique, 1’angle d’ouverture du fais-

ceau doit étre tres faible, de 1’ordre de 1072 4 10 3rad.

CANON THERMOELECTRONIQUE

La source d’électrons la plus usuelle est obtenue en chauffant a haute température (en-
viron 2800 K) un filament de tungsténe en forme de pointe. Par effet thermoélectronique,
le filament émet un faisceau d’électrons qui est focalisé localement (cross-over) par l’action
répulsive du Wehnelt; ce cross-over, dont le diametre est d’environ 10 a 50pum, constitue la

source apparente d’électrons. Pour obtenir une brillance plus élevée, on peut utiliser comme
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source thermoélectronique un cristal d’hexaborure de lanthane LaBgs, monté sur un filament
de tungstene. Source d’électrons environ dix fois plus brillante que le filament classique (dia-
metre de la source d’environ 10 a 30 ym), elle possede également une plus longue durée de
vie. Son emploi est cependant plus cotliteux et plus délicat car elle exige un vide secondaire
poussé au niveau du canon (<107°) assuré par un pompage ionique.

Arisde
elerat

Nuppressenr .
stractenr

vl 5KV

L1 | E—— = Tmm =
+———————— cathode
«— wehnelt 240 - -/
0. 2mm
¥ maticur - .

-—  CrOSS OVer

// Rayom
o | micron
aurcr
virtuelle

4———— faisceau d'électrons

F1IGURE B.1 - Schéma du principe d"un canon ther- FIGURE B.2 — Schéma du principe d'un canon a
moélectronique. effet de champ.

B. PERFORMANCES DES SOURCES D’ELECTRONS
3

Type d’émetteur thermoionique thermoionique EC a froid EC par Schottky
Cathoode W LaB6 W (310) ZrO/W (100)
Temperature [K] 2,800 1,900 300 1,800
Diametre Cathode [nm] 60,000 10,000 < 100 < 1,000
Taille de la source [nm] 15,000 5,000 2,5 (a) 15 (a)
Densité de courant d’émis- 3 30 17,000 5,300
sion [A/cm?]

Courant d’émission [pA] 200 8o 5 200
Brillance normalisée 1,104 1,10° 2,107 1,10/
[A/cm? st keV]

Courant de sonde maximale 1000 1000 0,2 20

[nA]

Propagation d’énergie a la 0,59 0,40 0,26 0,31
cathode [eV]

Propagation d’énergie a la 1,5-2,5 1,3-2,5 0,3-0,7 0,35-0,7
sortie du canon [eV]

Bruit de faisceau [%] 1 1 5-10 1
Emission current drift [%/h] 0,1 0,2 5 <05
Vide operationnel [hPa] <1,107° < 1,10 ° < 1,10 10 < 1,108
Durée de vie de cathode [h] 200 > 500 > 2000 > 2000
Régénération de cathode pas nécessaire  pas nécessaire  tousles6a8h pas nécessair
Sensibilité aux influences minimal minimal élevé faible
extérieure

(a) virtual source

TABLE B.1 — La comparaison des performances des sources d’électrons



B.4. SPECIFICATIONS TECHNIQUE DU MEB SUPRA™ | 159

SPECIFICATIONS TECHNIQUE DU MEB SUPRA™

Resolution 1.onm @ 15 KV
1.7nm @ 1 KV
3.5nm @ 0.2 KV
2.onm @ 30 KV (VP mode)
VP Vacuum 2 - 133 Pa, adjustable in steps of 1 Pa
Magnification 12 - 900,000X
Emitter Thermal field emission type

Acceleration Voltage

0.1-30KV

Prob Current

4 pA - 10 nA (20)

Standard Detectors

High efficiency In-lens detector
Everhart-Thornley Secendary Electron Detector
VPSE Detector

Chamber

330 mm(P) x 270 mm (h)
1 EDS port 35° TOA
CCD-camera with IR illumination

5-Axes Motorised Eucentric
Specimen Stage

X =130 mm
Y = 130 mm
Z = 50 mm
T =-3 to 70°
R = 360° (continous)

Image Processing

Resolution : Up to 3077 x 2304 pixel
Noise reduction : Seven integration and averaging

Image Display

Single 19" TFT monitor with SEM
image displayed at 1024 x 768 pixel

Image Hardcopy

Choise of Windows®) driven laser, inkjet or video
print media

System Control

SmartSEm’™ with Windows XP, operated by mouse,

Keyboard and joystick with optional control panel

SmartSEMTM*_Fifth generation SEM control Graphical User Interface

TABLE B.2 — Propriétés essentielles du MEB






M1crOSCOPE A FORCE ATOMIQUE

La microscopie a force atomique est un type de sonde locale (pointe du microscope montée

sur un levier) qui permet de visualiser a 1’échelle nanométrique la topographie d"un échan-

tillon. Cette technique est basée sur la mesure des flexions du levier causées par les interac-

tions entre les atomes de la pointe et ceux de I'échantillon analysé. Le schéma de principe de

I’AFM est donné sur la figure

%

i

—

DuooE Laser

ASSERVISSEMENT

Ficure C.1 - (a) Microscopie a force atomique et (b) Représentation schématique d’un systéme de microscopie a

force atomique.

Force

Force répulsive

Distance

»

Force attractive

MC : Mode Contact
MNC : Mode Non Contact
MT : Mode contact intermittent

ou « Tapping »

Ficure C.2 — Les trois modes principaux de fonctionnement sont associés a deux domaines d’interactions pointe-

échantillon différents.
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Les interactions pointe-échantillon peuvent étre attractives (par exemple, force de Van Der
Walls) ou répulsives (principe d’exclusion de Pauli) selon la distance pointe-échantillon. La
courbe du potentiel de Lennard présenté sur la figure qui est la résultante de ces deux
types d’interaction, présente les différentes zones d’utilisation de I’AFM. Ainsi, il existe dans
la pratique trois modes d’utilisation de ’AFM qui sont :

- Le mode contact qui utilise les forces répulsives : la pointe appuie sur la surface et est

repoussée du fait du principe d’exclusion de Pauli provoquant une déviation du levier.

- Le mode non-contact qui utilise les forces attractives : les forces sont tres faibles donc
difficiles a mesurer. Ce mode est trés peu utilisé en pratique.

- Le mode contact intermittent (tapping mode) qui utilise a la fois les forces répulsives et
attractives est de loin le plus utilisé. Il consiste a faire vibrer le levier a sa propre fré-
quence de résonnance (typiquement de l'ordre de la centaine de kHz) avec une certaine
amplitude. Quand la pointe interagit avec la surface (essentiellement de fagon répulsive)
I'amplitude décroit (car la fréquence de résonnance change). Ce phénomeéne éloigne la
pointe de la surface qui est alors soumise aux forces attractives (augmentation de I’am-
plitude). La mesure de I’amplitude permet de reconstituer une image de la topographie
de surface.

Pour nos échantillons nitrures dont la surface est relativement "dure" nous avons essen-

tiellement utilisé le mode contact intermittent qui permet de ne pas trop endommager rapi-

dement la pointe.



PHOTOLUMINESCENCE

La technique de photoluminescence (comme la cathodoluminescence) est une technique
de caractérisation optique dont l'intérét est de fournir des informations sur les processus de
recombinaison intrinseques et extrinseques d’un matériau. Cette méthode est basée sur la
mesure de la lumiere émise (photons) par un échantillon apres excitation de ce dernier a une
longueur d’onde donnée. Dans le cas de nos matériaux a large bande interdire, nous avons

utilisé un laser Ar émettant a 244nm.

Notre systeme expérimental de PL est présenté sur la figure

FiGure D.1 - (a) Banc de photoluminescence et (b) Représentation schématique du banc de manipulation de
photoluminescence.
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DIFFRACTIONS DES RAYONS X A HAUTE
ResorLuTiON (HRXRD)

PRINCIPE

La diffraction des rayons X a haute résolution (HRXRD) permet d’obtenir des informa-

tions treés précises sur la structure cristalline, la composition, la contrainte ou la qualité des

cristaux. Cette méthode est basée sur la diffraction de rayon-X sur la matiere (échantillon).

La longueur d’onde des rayons X étant de 1’ordre de grandeur des distances interatomiques,

les interférences des rayons diffusés vont étre alternativement constructives ou destructives.

Les directions dans lesquelles les interférences sont constructives, appelées "pics de diffrac-

tion", sont déterminées par la loi de Bragg (Eq. dont une représentation schématique est

présentée sur la figure [E.1]:

avec d

>

n.A =2.d.sinf (E.1)

distance interréticulaire, c-a-d distance entre deux plans cristallographiques,
angle de Bragg (moitié de I’angle entre le faisceau incident et la direction du
détecteur),

ordre de réflexion (nombre entier),

longueur d’onde des rayons X (rayonnement X du cuivre de la raie Kay :
A = 0,1541nm),

e e J

J dusin{)

FiGure E.1 - Diffraction des rayons X a I'angle de Bragg dans le cas de plans paralléles i la surface.
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Le diffractometre utilisé au laboratoire présenté sur la figure présente la possibilité

d’étudier 1’échantillon selon différents angles (figure [E.3). On peut ainsi réaliser :

- Des cartographies dans l'espace réciproque (Fig. selon des directions asymétriques
((114) ou (105) dans notre cas) qui nous permettront d’accéder au taux de relaxation
du matériau étudié ainsi qu’a la distance entre les plans considérés.

- Des scans 26 — w (Fig. qui, a partir du taux de relaxation précédemment déterminé,
permettent de simuler le taux d’indium (dans notre cas) présent dans la couche d’In-
GaN. Lorsque ces spectres présentent des franges d’interférences, il est aussi possible de

simuler 1'épaisseur des couches.

- w — scan ou "rocking curve" ('encat de la figure : ce type de balayage permet d’ac-
céder a la largueur a mi-hauteur du pic considéré qui dépend, entre autre, de la qualité

structurale via la densité de défaut dans la couche.

Diffracted beam Incident beam

W
Ficure E.2 — Diffractometre a rayon X a haute F1GURe E.3 — Schéma de la mesure par diffraction
résolution Philips X'pert a rayon X
": | —ml“!‘lll!ﬂ:
— w2 simulated
' ;l
‘ |
= Ty A il
L 0765 3 A I.-'I.' \H
o ) AN AN \ e B
0.755 " AT ‘i\‘x.
AR
7 " ”“Pr £ J
*13% 0.61 0.62 063 _i'_ AR ) gl
H:md:l LA 48 46 44 420 Y 1 1
Relative angle [deg)
F1Gure E.4 — cartographie dans I'espace réciproque FIGURE E.5 — Spectre w /26 selon la direction (002)

(RSM) réalisée autour de la reflexion (114) d’'un

d’un échantillon Ing1GagoN d’épaisseur 77nm, l'en-
échantillon Ing1GagoN.

cart présente le w — scan.
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Titre Etude et caractérisations par cathodoluminescence de couches minces d'InGaN pour

le photovoltaique

Résumé GaN et ses alliages ternaires et quaternaires du systeme Ga(B,In,Al) sont devenus au cours
des dernieres années des semiconducteurs phare de 1’optoélectronique. Plus spécifiquement 1’alliage
InGaN qui présente une énergie de bande interdite (0,77eV, pour I'InN a 3,4eV, pour le GaN) per-
mettant 1’absorption quasi totale du spectre visible se positionne comme un excellent candidat pour
la réalisation de cellules solaire multi-jonctions a tres haut rendement. La croissance de couches épi-
taxiales d'InGaN avec une forte teneur en indium et une bonne qualité structurale et morphologique
reste néanmoins un challenge. Notre groupe a été parmi les premiers a relever ce challenge en pro-
posant une technique de croissance originale consistant a insérer périodiquement de fines couches de
GaN dans la couche épaisse d'InGaN. Ce travail s’inscrit dans ce contexte et porte sur les caractérisa-
tions morphologiques, structurales et optiques des différentes structures élaborées et qui ont permit
I'optimisation du procédé de croissance et 'obtention de couches d’InGaN avec une teneur en indium
de 15%, une épaisseur de 120nm et des qualités structurales et optiques de premier ordre. La partie
centrale du travail a consisté en la mise en oeuvre et 1'utilisation de la technique de cathodolumines-
cence pour l'étude des matériaux InGaN élaborés au laboratoire par MOVPE. Les principales avancées
de ce travail, outre la contribution au succes de 1'obtention de couches d'InGaN de grandes qualité,
concernent la confirmation du mode de croissance des couches d’InGaN (transition 2D-3D, type et role
des inclusions de surface), la détermination de I'épaisseur critique des couches en fonction du taux
d’indium, et la modélisation du phénomene de cathodoluminescence par méthode Monte-Carlo.

Mots-clés Cathodoluminescence, InGaN, Photovoltaique.
Title Cathodoluminescence study and characterization of InGaN thin films for photovoltaic

Abstract GaN and its ternary and quaternary alloys Ga(B, In, Al)N have become in recent years one
of the most important semiconductor materials for applications in optoelectronics. More specifically,
the InGaN alloy, that has a band gap energy (0.77eV for InN, 3.4eV for GaN) allowing almost full
absorption of the visible spectrum can be an excellent candidate for the realization of highly efficient
multi-junctions solar cells. However, the growth of InGaN epitaxial layers with high indium content
and good structural and morphological quality remains a challenge. Our group was among the first
to meet this challenge by proposing an original growth technique consisting in the periodical insertion
of thin GaN layers in the thick InGaN layer. The present work falls in this context and focuses on
the morphological, structural and optical characterization of different InGaN structures that have been
developed, allowing the optimization of the growth process and the obtention of InGaN layers with an
indium content of 15%, a thickness of 120nm and a high structural and optical quality. The main aspect
of the present work consist in the implementation and use of the cathodoluminescence technique
to study the InGaN materials grown by our group using MOVPE. The main achievements of this
work, in addition to the contribution to the success of getting high quality InGaN layers, relate to
the confirmation of the growth mode of InGaN layers (2D - 3D transition, type and role of surface
inclusions), the determination of the critical layer thickness according to the indium content, and the
modeling of the cathodoluminescence phenomenon using Monte Carlo method.

Keywords Cathodoluminescence, InGaN, Photovoltaic.
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