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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
Le développement spectaculaire des biotechnologies et leur élargissement à de nombreuses 

branches d’activité ont entraîné l’émergence de nouveaux domaines de recherche et 

l’introduction de nouveaux concepts susceptibles de pallier le manque d’organes. C’est ainsi 

qu’au cours de ces deux dernières décennies, est apparue une nouvelle discipline basée sur les 

concepts du génie biologique, l’ingénierie tissulaire. 

Cette discipline permet de concevoir en laboratoire un substitut apte à être utilisé dans une 

application spécifique. Par essence transdisciplinaire, l’ingénierie tissulaire fait appel à plusieurs 

domaines comme la biologie (culture cellulaire), la chimie (synthèse et développement de 

matrices implantables), la physique et les sciences de l’ingénieur (conception de bioréacteurs). 

Pour concevoir des tissus fonctionnels, les cellules (hôtes et/ou issues d’un donneur) doivent être 

"munies" de repères spatiaux et temporels appropriés pour permettre la croissance, la 

différenciation et la synthèse d’une matrice extracellulaire (MEC) d’un volume suffisant et 

d’intégrité fonctionnelle. 

La définition de l’ingénierie tissulaire comme étant l’ensemble des méthodes et techniques 

s’inspirant de l’ingénierie et des sciences de la vie pour développer des substituts biologiques 

pouvant maintenir, améliorer et restaurer les fonctions des tissus vivants [Skalak and Fox, 1988], 

nécessite de comprendre les relations structure fonction dans les tissus normaux et malades et 

d’utiliser ces données comme critères de conception pour l’ingénierie de nouveaux tissus. De 

nombreuses approches d’ingénierie tissulaire sont basées sur le triade du génie tissulaire, qui 

dérive des trois principaux composants des tissus : les cellules, leur MEC et les systèmes de 

signalisation [Lanza et al., 2011] (Fig 1). Un tissu fonctionnel peut être développé par 

l’utilisation d’un ou de plusieurs de ces composants. 



 
 

FIGURE 1 – Triade de l’ingénierie tissulaire [Lanza et al., 2011] 

Les biomatériaux sont clairement le centre de l’avancement de l’ingénierie tissulaire et une 

variété de «scaffolds» ont été développés comme les analogues de la MEC assurant l’adhésion 

des cellules (conduction) et, dans certains cas, fournir les éléments nécessaires pour le 

développement spatial et temporel contrôlés (induction). 

Les matériaux et les signaux peuvent être utilisés pour fournir des instructions aux cellules de 

l’hôte et/ou du donneur visant à contrôler la croissance et la différenciation cellulaires. 

Chaque composante de la triade de l’ingénierie tissulaire peut être mise en œuvre dans une 

variété de façons. Certains des défis en ingénierie tissulaire consistent à identifier la forme la 

plus appropriée de chaque constituant de la triade de l’ingénierie tissulaire pour une application 

spécifique. Par exemple, la matière, ainsi que sa forme (gel, mousse ou de fibres) peuvent 

affecter de façon significative la réponse biologique [James et al., 1999, Yeung et al., 2005]. De 

même, l’identification des sources de cellules appropriées pour une application souhaitée 

(cellules autogènes contre allogènes, cellules primaires, lignées cellulaires, cellules 



génétiquement modifiées par rapport aux cellules souches, cellules adultes contre 

embryonnaires,. . .) est un défi majeur dans l’ingénierie tissulaire [Mao et al., 2006, Bianco and 

Robey, 2001]. Le prélèvement invasif des cellules autologues matures, leur mauvais état 

prolifératif et leur dédifférenciation rendent difficile leur utilisation en ingénierie tissulaire. 

Les recherches actuelles s’orientent donc vers l’utilisation de sources alternatives de cellules 

réparatrices : les cellules souches. Depuis la découverte dans différents tissus humains adultes de 

cellules souches mésenchymateuses (CSMs), de nouveaux espoirs thérapeutiques ont été suscités 

par le développement de l’ingénierie tissulaire à partir de ces cellules. Quiescentes in vivo, les 

CSMs possèdent la capacité de proliférer et de se différencier vers tous les lignages 

mésenchymateux in vitro. 

La moelle osseuse, première source de CSMs décrite chez l’homme adulte, est la plus utilisée. 

Mais la biodisponibilité de la moelle humaine, son prélèvement invasif et l’immunogénicité des 

cellules après différenciation rendent son utilisation très controversée. 

Depuis 2004, une nouvelle source de CSMs a été identifiée : la gelée de Wharton du cordon 

ombilical humain. Considéré comme déchet opératoire, le cordon ombilical est bio-disponible et 

sa récupération est de faible coût. De fait, l’isolement des cellules se fait de façon totalement non 

invasive et ne présente aucun danger, ni pour la mère ni pour l’enfant. Plusieurs travaux ont par 

ailleurs mis en évidence une meilleure prolifération des cellules issues du cordon ombilical en 

comparaison avec celles issues de la moelle [Baksh et al., 2007, Kern et al., 2006, Chang et al., 

2006]. L’ingénierie tissulaire associe aux cellules souches un environnement extracellulaire 

propice au développement et à la différenciation cellulaire. En effet, des études ont montré que la 

différenciation des CSMs est fortement tributaire du milieu de culture (facteurs de croissance, 

contenu du sérum) [Giuliani et al., 2009], de la densité d’ensemencement [McBeath et al., 2004, 

Kilian et al., 2010], de l’environnement mécanique des matrices [Engler et al., 2006, Breuls et 

al., 2008] et des contraintes mécaniques (bioréacteur) [Diederichs et al., 2009]. Afin d’améliorer 

l’adhésion et la différenciation cellulaires, plusieurs protocoles proposent de recouvrir les 

supports conventionnels de culture par des molécules de la matrice extracellulaire telles que : la 

fibronectine, le collagène de type I, la gélatine, . . .. Depuis une dizaine d’années, les travaux du 

laboratoire se focalisent sur l’évaluation de l’effet des multicouches de polyélectrolytes type : 

chlorhydrate de polyallylamine (PAA) et de polystyrène sulfonate (PSS), sur la différenciation 

des progéniteurs circulant en cellules vasculaires. L’équipe a mis en évidence une accélération 



notable de la différenciation au contact du film, en comparaison de celle observée sur une surface 

contrôle de fibronectine ou de collagène de type I [Berthelemy et al., 2009]. Si le système 

PSS/PAH répond parfaitement à tous les aspects de différenciation cellulaire, son utilisation chez 

l’homme pourrait se heurter à des aspects règlementaires (absence d’autorisation de mise sur le 

marché des polymères). Aussi mon projet de thèse est-il de développer des multicouches à base 

de polymères naturels biocompatibles et dont l’utilisation en clinique ne posera pas de 

problèmes. 

Les polymères choisis sont l’acide hyaluronique (HA) comme polyanion qui remplacera le PSS, 

et le chitosan (CHI) comme polycation qui remplacera le PAH. Les propriétés mécaniques 

insuffisantes des multicouches CHI/HA, fortement hydratées et donc de faible module 

d’élasticité, sont à l’origine de l’absence d’adhésion des cellules sur cette multicouche. Afin 

d’augmenter le module d’élasticité de cette multicouche et par conséquent d’améliorer 

l’adhésion et la prolifération cellulaires, des auteurs proposent de procéder à une réticulation 

chimique via EDC/NHS [Richert et al., 2006]. La toxicité de ce type de procédé rend difficile 

son utilisation en clinique. 

Mon travail est d’utiliser des polymères modifiés par différents groupements et dont la post-

réticulation ne fait appel à aucun agent chimique ; ensuite d’ensemencer les CSMs et d’évaluer la 

biocompatibilité de ces polymères ainsi que la différentiation endothéliale en présence des 

facteurs pro-angiogéniques. Les voies qui seront explorées concernent notamment le greffage de 

groupements thiols portés par le CHI (CHI-SH) qui peuvent réagir avec des fonctions 

maléimides (HA-Mal) ou thiopyridyles (HA-Thio) portées par HA, et le greffage du groupement 

Alcyne porté par le CHI (CHI-Alcyne) qui peut réagir avec le HA couplé à un 

polyéthylèneglycol activé (HA-PEG-N3). Les polymères ont été modifiés par les chimistes 

strasbourgeois (Dr. Fouzia Boulmedais (CR. CNRS, ICS) et Dr. Benoît Frish (DR. CNRS, 

IGBMC) avec qui nous avons fait une collaboration pour réussir mon projet de thèse. D’autres 

collaborations ont été initiées avec l’équipe d’acceuil BioS 4691 de la Faculté d’odontologie de 

l’université de Reims Champagne-Ardenne (où j’ai passé 6 mois de ma thèse pour tester la 

biocompatibilité de nos polymères), et l’Unité Inserm UI 961 chez qui j’ai fait les manipulations 

de biologie moléculaire sous la direction de Dr. Nathalie Mercier. 

Le premier chapitre de la thèse annonce les différents types de cellules utilisés en ingénierie 

tissulaire et dans lequel sera abordée une revue consacrée à la description des importantes 



sources cellulaires employées en ingénierie vasculaire. le deuxième chapitre discute les différents 

biomatériaux répandus dans le domaine de l’ingénierie tissulaire et le troisième explique les 

importants signaux permettant la création d’un micro-environnement cellulaire idéal pour la 

prolifération et la différenciation cellulaires. Le quatrième chapitre parle des principales 

applications de l’ingénierie tissulaire dans les maladies vasculaires. 

Ensuite seront détaillés le matériel et les méthodes utilisés durant nos travaux de recherche. 

Les résultats sont présentés sous forme d’articles, l’un publié et l’autre en préparation avec des 

résumés et des discussions comparant nos travaux à d’autres obtenus par des équipes connus 

dans notre domaine. 

 





CHAPITRE 1

Types cellulaires utilisés en ingénierie

tissulaire

Une des limites de l’application des techniques basées sur les cellules pour le rem-

placement d’organes a été la difficulté inhérente de croissance en grandes quantités

de types cellulaires spécifiques. Même lorsque certains organes, comme le foie, ont

une grande capacité de régénération in vivo, la croissance cellulaire et l’expansion in

vitro peuvent être difficiles. Au cours des deux dernières décennies, les scientifiques

se sont tournés vers pratiquement tous les types cellulaires pour essayer de définir

la meilleure source de cellules pour chaque tissu à substituer. L’élément le plus im-

portant pour le succès de l’ingénierie tissulaire est la capacité à générer un nombre

suffisant de cellules qui puissent maintenir le phénotype approprié et effectuer les

fonctions biologiques spécifiques. La composante cellulaire idéale doit répondre à

plusieurs critères : être disponible en abondance, être isolée avec une morbidité mini-

male, être amplifiée sans dérive, être capable de se différencier de manière fiable vers

différents lignages, et pouvoir être transplantée en toute sécurité et efficacement.

1.1 Lignées cellulaires immortalisées

Les lignées cellulaires immortalisées sont habituellement employées pour la mise

au point des matériaux et le développement de modèles de culture. Ces cellules

cancéreuses sont prélevées chez un patient (ex : les cellules HeLa), transformées arti-

ficiellement par un oncogène (un gène immortalisant tel que le gène T du virus SV40)

ou encore mutées pour des gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire

(ex : la protéine p53). Leur culture est considérée comme aisée, car elles échappent

aux phénomènes de sénescence et d’apoptose. Elles s’adaptent donc facilement

aux conditions artificielles de culture. L’intérêt de ce type cellulaire est sa grande

homogénéité qui permet de s’affranchir d’une variabilité liée aux cellules primaires.

De plus, ces lignées sont facilement obtenues en quantité importante. C’est pour

tous ces critères que les lignées immortalisées sont d’un usage quotidien dans les la-

boratoires de recherches de biologie. Néanmoins, l’inconvénient majeur de ce modèle

cellulaire est qu’il ne peut pas être utilisé pour des applications chez l’homme dans
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une optique de régénération de tissus car le génome et le métabolisme de ces cellules

sont très modifiés par rapport aux cellules normales. C’est pourquoi, tout résultat ob-

tenu à partir de lignées immortalisées doit être confirmé par ceux réalisés à partir de

cellules humaines primaires [Hahn et al., 1999].

1.2 Cellules primaires

En ingénierie tissulaire, les cellules primaires sont systématiquement des cellules

différenciées prélevées sur des patients. Ce sont des cellules matures spécifiques

d’un type de tissu qui sont obtenues à partir d’explants éliminés lors d’intervention

chirurgicale. Un exemple est constitué par les ostéoblastes humains primaires qui

sont isolés à partir des têtes fémorales prélevées lors d’opérations de remplacement

total de hanche. Les cellules primaires sont les plus intéressantes en ce qui concerne

la compatibilité immunologique, en plus du fait qu’elles soient différenciées et

post-mitotiques. Malgré ces avantages, il faut souligner la tendance de certains

types cellulaires à se dédifférencier au cours de la culture ex vivo et à exprimer un

phénotype inapproprié. Les autres désavantages de ces cellules résident dans les

faibles rendements de récupération et les faibles taux de prolifération.

De plus, pour certains phénotypes comme les neurones de la moelle épinière, l’iso-

lement de cellules primaires à partir de patients ou de donneurs n’est pas facile. Toutes

ces limitations ont poussé les chercheurs à trouver et développer de nouvelles sources

cellulaires compatibles avec les stratégies d’ingénierie tissulaire. Les cellules souches

offrent déjà des solutions à certains des problèmes rencontrés avec l’utilisation de cel-

lules primaires issues de tissus explantés [Unwin et al., 2006, Kuilman et al., 2010].

1.3 Cellules souches

Une avancée majeure dans le domaine de l’ingénierie tissulaire a été la recon-

naissance des avantages énormes offerts par les cellules souches. Le terme de "stem

cell", traduit de l’anglais par celui de "cellule souche" (CS), est apparu dès 1883

[Stappenbeck and Miyoshi, 2009]. Les cellules souches sont déjà reconnues comme

étant le traitement du XXIe siècle. Récemment, elles ont été associées à l’idée de méde-

cine régénératrice capable de traiter des pathologies graves et de régénérer des tissus.

Cependant plusieurs questions se posent :

* Éthiques sur les limites et les possibilités des techniques médicales ;

* Philosophiques et juridiques sur le début de la vie ;

* Sociologiques sur les conséquences des techniques médicales modernes dans

une société vieillissante.
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Les cellules souches peuvent être classées selon leur maturité en trois types cellu-

laires : cellules souches embryonnaires, cellules souches foetales et cellules souches

adultes. Elles peuvent également être classées en quatre grandes catégories selon

leurs capacités à s’auto-renouveler et à produire des cellules différenciées : les

cellules totipotentes qui peuvent en théorie donner naissance à tous les tissus et

donc assurer le développement d’un organisme entier ; les cellules pluripotentes

qui peuvent se différencier en tout type de cellules de l’organisme sauf les cellules

extra-embryonnaires comme le placenta ; les cellules multipotentes spécifiquement

dévolues à une fonction dépendante du feuillet embryonnaire d’origine. Enfin les

cellules souches unipotentes qui ne peuvent donner qu’un seul type de cellule et dont

les capacités d’auto-renouvellement sont plus limitées.

Les cellules souches (CS) possèdent des potentiels de prolifération et de différen-

ciation importants, mais variables selon le type. Elles se définissent par leur aptitude à

se différencier vers des types cellulaires davantage spécialisés et leur capacité d’auto-

renouvellement à l’identique. Leur degré de plasticité est aussi important, et elles pos-

sèdent une capacité unique à protéger les télomères de leurs chromosomes.

1.3.1 Cellules souches totipotentes

Les cellules souches totipotentes sont définies par leur capacité à donner un or-

ganisme viable au complet. Elles ont donc, la propriété de se différencier en tous

les types cellulaires d’un organisme issus des feuillets endodermique, mésodermique

et ectodermique, ainsi que de former des annexes embryonnaires (vésicule vitelline,

amnios, membrane séreuse, chorion,. . .). Ces cellules ne sont observées dans un or-

ganisme que depuis le stade zygote jusqu’au stade morula (8-16 cellules), soit pen-

dant les 4 premiers jours après la fécondation chez l’homme. Cependant, l’utilisa-

tion expérimentale et le transfert en clinique de ces cellules posent plusieurs pro-

blèmes [Pucéat, 2008], premièrement d’ordre éthique [McLaren, 2001] et deuxième-

ment en raison de leur fort pouvoir mitogène et tumorigène [Yamamoto et al., 2006] ;

elles sont alors difficilement exploitables en ingénierie tissulaire [Das et al., 2008,

Kiatpongsan, 2007].

1.3.2 Cellules souches pluripotentes

Les cellules souches pluripotentes ont la capacité de se différencier en tous les

types cellulaires d’un organisme issus des 3 feuillets embryonnaires, à l’exception des

annexes embryonnaires [Ulloa-Montoya et al., 2005]. Elles sont présentes au niveau

de la masse interne du blastocyste à partir du 5ème jour et jusqu’au 7ème après la fé-

condation. Il existe également des cellules pluripotentes à des stades beaucoup plus
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tardifs (5-9 semaines de développement), il s’agit des cellules souches foetales. Elles

peuvent être isolées à partir de foetus surnuméraires ou résultant d’une interruption

volontaire de grossesse. Récemment des cellules souches pluripotentes ont été obte-

nues de manière artificielle par reprogrammation de cellules somatiques : elles s’ap-

pellent cellules pluripotentes induites. Cette reprogrammation consiste en l’expres-

sion forcée de facteurs de transcription tels que Oct3/4, Sox2, Myc-C, Klf-4, Nanog et

Lin28 [Takahashi et al., 2007, Takahashi and Yamanaka, 2006, Wang et al., 2010].

1.3.3 Cellules souches multipotentes

Les cellules souches multipotentes sont d’ailleurs également appelées cellules

souches adultes. Bien qu’elles soient engagées dans une certaine spécialisation, elles

possèdent une capacité de prolifération et d’auto-renouvellement qui reste toutefois

plus restreinte que celle des cellules souches embryonnaires. Elles sont définies par la

capacité à se différencier vers tous les types cellulaires du feuillet embryonnaire dont

elles sont issues. Les cellules souches adultes sont présentes à l’état indifférencié au

sein de la plupart des tissus et assurent l’homéostasie des organes et tissus tout au

long de la vie de l’individu [Wagers and Weissman, 2004]. Plusieurs types de cellules

répondant à cette définition ont été identifiés chez l’homme :

* Les cellules souches hématopoïétiques (CSH) présentes au sein de la moelle os-

seuse sont à l’origine de la production de toutes les cellules sanguines : granu-

locytes, monocytes, macrophages, lymphocytes, érythrocytes, mégacaryocytes

ainsi que de certaines structures vasculaires [Kondo et al., 2003] ;

* Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) initialement isolées à partir de

la moelle osseuse dans les années 60-70 [Friedenstein et al., 1976], sont capables

de s’engager vers différentes voies de différenciation ;

* Les cellules souches neurales (CSN) ont été isolées dans l’encéphale à partir de la

zone sous-ventriculaire du 4ème ventricule et du gyrus denté de l’hippocampe.

Elles sont capables de se différencier en neurones, ainsi qu’en des cellules du

système nerveux : les astrocytes et les oligodendrocytes [Kim et al., 2009] ;

* Les cellules souches musculaires sont présentes au niveau de l’espace situé

entre la membrane basale et le sarcolemme de la fibre musculaire, d’où leur nom

de cellules satellites [Boldrin et al., 2010] ;

* Les cellules souches de la peau se trouvent à la base du muscle pilo-érecteur et

peuvent se différencier en kératinocytes ;

* Les cellules souches de l’épithélium intestinal sont présentes au niveau des

cryptes intestinales et sont capables de redonner des villosités complètes

[Takeda et al., 2011] ;

* Les cellules souches hépatobiliaires ou cellules ovales isolées à partir des canaux

de Héring sont capables de se différencier en hépatocytes [Sell, 2001] ;
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1.3.3.1 Cellules souches mésenchymateuses

Les cellules souches mésenchymateuses (CSMs) possèdent une multi-potentialité

et des propriétés de régulation immunologique et inflammatoire. La thérapie cel-

lulaire basée sur leur greffe semble une approche particulièrement prometteuse à

l’heure actuelle, car ces cellules peuvent conduire à des adipocytes, des ostéoblastes,

des chondrocytes, des cellules musculaires lisses ainsi qu’à des cellules endothéliales

[Delorme et al., 2009].

L’utilisation des cellules souches mésenchymateuses en thérapie cellulaire semble

due à différents mécanismes : la transdifférenciation, la fusion cellulaire, la sti-

mulation de l’angiogenèse, la sécrétion de cytokines ou de facteurs de croissance

bénéfiques, la stimulation de la prolifération des cellules souches endogènes, l’inhi-

bition de l’apoptose, et l’effet immunomodulateur [Herrero and Pérez-Simón, 2010].

La différenciation, c’est la capacité de ces cellules de se différencier en plusieurs

types cellulaires. Plusieurs études ont montré que les CSMs acquièrent une morpho-

logie et changent de phénotype et expriment de nombreux marqueurs spécifiques se-

lon les conditions environnementales dans lesquelles elles se trouvent. Il a été observé

des différenciations en cardiomyocytes [Xu et al., 2004], neurones [Khoo et al., 2008],

cellules pancréatiques [Chen et al., 2004], hépatocytes [Ishii et al., 2008], cellules tu-

bulaires rénales [Kale et al., 2003] et cellules musculaire squelettiques ou lisses

[Westerweel and Verhaar, 2008]. Afin d’être protégées des stimuli de différenciation,

d’apoptose ou d’autres stimuli qui mettraient à l’épreuve leur réserve et qui limitent

aussi leur expansion excessive, les cellules souches mésenchymateuses ont besoin

d’un micro-environnement spécifique (niche) dont la principale composante est la

pression de dioxygène.

Tissu de soutien ou niche des CSMs Elle est composée des constituants cellulaires

du micro-environnement qui entoure les cellules souches ainsi que des signaux so-

lubles émanant de ces cellules. Chaque niche est très spécifique du lignage cellulaire.

Malgré la grande diversité de ces niches, il est possible de dégager les caractéristiques

communes d’une niche [Li and Xie, 2005] :

* La niche a un rôle de support physique et nutritif ;

* Elle est constituée par un groupe de cellules qui possèdent une composition va-

riable d’un tissu à l’autre, dont le rôle est le maintien des cellules souches ;

* Chez les invertébrés comme chez les vertébrés, la niche possède une structure

asymétrique ;

* Elle sécrète des facteurs extrinsèques dont certains se trouvent chez tous les

mammifères comme BMP (bone morphogenic protein) et WNT qui contrôlent
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le devenir des cellules souches et leur nombre. Les cellules souches sont ainsi

régulées à la fois par un programme intrinsèque ets par des facteurs extrin-

sèques provenant de la niche. Les programmes intrinsèques contrôlant l’auto-

renouvellement, la quiescence et la différenciation des cellules souches sont très

variés [Morrison and Spradling, 2008].

A la suite d’une division, une des deux cellules est maintenue dans la niche et devient

une cellule souche (auto-renouvellement) tandis que l’autre cellule quitte la niche,

prolifère et s’engage dans une voie de différenciation. La niche semble avoir un

rôle dans le maintien de la vitalité des cellules souches ainsi dans le vieillissement

de l’organisme. Il est aussi à noter que certaines cellules souches peuvent migrer

d’une niche à l’autre ou se localiser provisoirement dans des niches dites facultatives

[Morrison and Spradling, 2008].

La notion de niche est largement confirmée et peut être appliquée à la plupart des

cellules souches. Les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse consti-

tuent la population la mieux caractérisée. La transplantation des cellules souches

hématopoïétique et des cellules progénitrices est utilisée dans le traitement de di-

verses tumeurs malignes [Bornhäuser et al., 2004]. Pour améliorer le résultat clinique

de la transplantation, de nombreux groupes travaillent sur l’expansion ex vivo de ces

cellules, en particulier dans les cas où la taille de greffe est limitée [Sorrentino, 2004].

Plusieurs stratégies ont été développées pour faire proliférer ces cellules in vitro

en utilisant des cytokines et des CSMs [Gottschling et al., 2007]. Dans la moelle

osseuse (in vivo), elles interagissent avec un micro-environnement spécifique, appelé

« niche de cellules souches » qui règlemente la prolifération, la différenciation et

l’auto-renouvellement des cellules. Ces niches sont considérées comme des régions

hypoxiques, condition qui modifie de nombreuses propriétés biologiques et peut-être

leur potentiel immunologique, dans lesquelles seules les cellules nécessitant le moins

d’oxygène sont capables de survivre. En outre, la concentration en oxygène dans

la moelle osseuse des sujets sains est inférieure à celle dans le sang périphérique

[Harrison et al., 2002]. D’autre part, les CSMs sont les précurseurs des différentes

populations stromales spécialisées qui interagissent avec les cellules immunitaires

matures dans la moelle osseuse [Tokoyoda et al., 2010]. Récemment, les cellules

souches hématopoïétiques et les cellules progénitrices ont été signalées comme se

trouvant principalement dans une niche sinusoïdale hypoxique [Kubota et al., 2008].

Plusieurs études in vitro ont révélé que l’hypoxie facilite le maintien de ces cellules

[Eliasson and Jönsson, 2010].

La niche ou le microenvironnement physiologique joue un rôle crucial dans le

maintien des propriétés des cellules souches, où la concentration d’oxygène est un
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élément important dans la composition de cette niche. L’hypoxie est répandue dans le

microenvironnement des cellules souches embryonnaire et dans de nombreuses cel-

lules souches adultes à des stades précoces du développement [Nekanti et al., 2010].

Les embryons de mammifères se développent dans un environnement à faible

concentration d’O2. Cependant, les cellules souches embryonnaires CSEs sont géné-

ralement cultivées dans une atmosphère de 21% d’O2 (normoxie), où elles tendent

à se différencier spontanément. Cette condition peut ne pas être la plus appro-

priée pour la prolifération de ces cellules. La croissance de cellules hES sous hypoxie

fournit une meilleure formation de corps embryoïdes. La culture en conditions hy-

poxiques semble être nécessaire pour maintenir la pluripotence complète de ces cel-

lules [Ezashi et al., 2005]. De même l’équipe de Nékanti et al., a montré qu’en hy-

poxie les cellules souche mésenchymateuses de la gelée de Wharton possèdent une

meilleure prolifération tout en gardant leur potentiel de différenciation en lignées

multiples et l’expression des marqueurs de surface [Nekanti et al., 2010].

Propriétés immunologiques des CSMs A ce jour, l’efficacité de l’injection de CSMs

dans différents modèles de lésions tissulaires (lésions myocardiques, musculaires,

articulaires ou neuronales) chez l’animal, serait essentiellement due à un effet pa-

racrine au cours duquel les CSM produiraient après quelques jours des molécules

anti-inflammatoires et immunosuppressives favorisant la régénération du tissu de

l’hôte [Lee et al., 2009]. En effet, c’est dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

(GvHD) que les CSMs ont fait la preuve principale de leur efficacité clinique en ma-

tière d’immunosuppression. La GvHD se caractérise par une destruction des tissus du

receveur, reconnus comme étrangers par les cellules immunitaires présentes dans le

greffon. Une étude publiée chez 55 patients atteints de GvHD sévère corticorésistante

et traités par une ou plusieurs injections de CSMs fait état d’un taux exceptionnel

de réponses favorables atteignant 43% chez l’adulte et 68% chez l’enfant. Le taux de

survie à 2 ans de la greffe atteignait même 52% contre 10% attendus avec les autres

thérapeutiques disponibles [Le Blanc et al., 2008]. Sachant que l’efficacité immuno-

suppressive des CSM en thérapeutique ne fait aucun doute, ceci conduit, outre le

traitement de la GvHD, à la réalisation de premiers essais cliniques prometteurs dans

le lupus érythémateux disséminé sévère et corticorésistant [Sun et al., 2010].

De plus, in vitro ces cellules ont été déjà appliquées dans les études préclinique

et cliniques, afin de traiter avec succès des maladies telles que le diabète de type

I [Vojtassak et al., 2006], la sclérose en plaque [Guiducci et al., 2010], la cirrhose du

foie (Kharaziha 2009), et la maladie de Crohn [Duijvestein et al., 2010]. Ces études

démontrent le potentiel clinique important des cellules souches mésenchymateuses.
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Les caractéristiques les plus importantes cliniquement applicables des CSMs sont

la conséquence de leur facilité à proliférer en culture et de leur capacité immunosup-

pressive. Les CSMs peuvent être très immunosuppressives et sont capables de sup-

primer la prolifération des cellules T et la production des cytokines [Sato et al., 2007].

D’autres études ont démontré que des médiateurs comme IL-10 [Batten et al., 2006],

TGF-β (facteur de croissance transformant bêta) [Groh et al., 2005], NO (monoxyde

d’azote) [Sato et al., 2007], IDO (indoléamine 2,3-dioxygénase) [Meisel et al., 2004], le

facteur de nécrose tumorale (TNF) [Lee et al., 2009] et de la prostanglandine (PGE2)

[Aggarwal and Pittenger, 2005] sont responsables de la capacité immunosuppressive

des CSM. Cet effet dépend aussi de l’interféron-gamma (IFN) en présence d’une autre

co-cytokine : le TNFα, l’IL-1α ou l’IL-1β [Ren et al., 2009].

Migration des CSMs Les CSMs de la moelle osseuse et du placenta ont une plus

grande capacité de migration que celles du cordon ombilical. Cette capacité semble

être réglée par une expression accrue de la cathepsine B, la cathepsine D, la prohibi-

tine et par une diminution de celle du PAI-1 (plasminoggen activator inhibitor-1) et de

la superoxyde dismutase manganèse dépendante [Li et al., 2009].

1.3.4 Cellules souches unipotentes

Les cellules souches unipotentes sont capables d’auto-renouvellement, tout

comme les cellules souches multipotentes, mais elles ne peuvent générer qu’un seul

type cellulaire.
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1.4 Revue : Les cellules souches : Une source promet-

teuse en médecine régénérative vasculaire

Les cellules souches ont deux propriétés principales : l’autorenouvellement (elles

se multiplient en donnant de nouvelles cellules souches) et la différenciation (selon

certaines conditions de milieu, elles produisent des cellules spécialisées, par exemple

de foie, de pancréas, de peau, de muscle, etc.). On les trouve dans l’embryon, le foetus,

le sang de cordon et divers tissus de l’individu après sa naissance. Mais les cellules

souches dites adultes (c’est-à-dire de l’individu après sa naissance) ont un moindre

potentiel de renouvellement et de différenciation que les cellules souches embryon-

naires, dites "totipotentes" (elles sont capables de produire les 200 familles cellulaires

spécialisées de notre organisme). Ces dernières ont été pour la première fois isolées

et cultivées chez l’homme en 1998. Neuf ans plus tard, en 2007, la recherche a franchi

un nouveau pas en produisant une cellule souche pluripotente à partir d’une cellule

adulte (cellules iPS), par manipulation génétique.

Dans notre revue on a essayé de résumer les principales sources de cellules

souches utilisées en ingénierie vasculaire ainsi que leurs capacités de différenciation

en des lignées vasculaires. Cette revue sera soumise dans le journal Stem Cells Re-

search and Therapy.
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Dear Editor(s),  

Please find herein a manuscript entitled “Stem Cells: A promising source for 

vascular regenerative medicine” by “Hassan Rammal, Chaza Harmouch, Jean Jacques 

Lataillade, Pierre Labrude, Patrick Menu and Halima Kerdjoudj“ that we would like to submit 

for publication in “Stem Cell Research & Therapy”.  

This paper corresponds to a “Review” which summarizes for the first time the 

potential use of stem cells in vascular tissue engineering and regenerative medicine. 

Engineering of tissues in vitro has traditionally been challenging for scientists. The use of 

tissular and cellular therapy approaches made this challenge more like a reality. Yet many 

fundamental problems, such as standardization of cell source/culture/differentiation protocols, 

remain to be solved before this new technology becomes a routine. In light of all these 

shortcomings, current research is directed towards the use of alternative cells sources. This 

review highlights for the first time the crucial role of stem cells origin in vascular regenerative 

medicine. Indeed Various stem cell sources and differentiation protocols have been described 

in the literature. So, we discussed the different strategies used for stem cells differentiation 

into both mature and functional smooth muscle cells and endothelial cells and focused on 

their application in vascular regenerative medicine   

We hope that the present contribution will satisfy all the criteria of a “review” in “Stem Cell 

Research & Therapy “. 

 

Sincerely yours, 

Pr. P. MENU 
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Abstract 
 

The rising and diversity of many human vascular diseases pose urgent needs for the development 

of novel therapeutics. Stem cell therapy represents a challenge in the medicine of the 21st century, 

an area where tissue engineering and regenerative medicine gather to provide promising treatments 

for a wide variety of diseases. Indeed, with their extensive regeneration potential and functional 

multilineage differentiation capacity, stem cells are now highlighted as promising cell sources for 

regenerative medicine. Their multilineage differentiation involves environmental factors such as 

biochemical, extracellular matrix coating, oxygen tension and mechanical forces. In this review, we 

will focus on human stem cell sources and their applications in vascular regeneration. We will also 

discuss the different strategies used for their differentiation into both mature and functional smooth 

muscle and endothelial cells. 

 
 

Key Words: stem cells differentiation, endothelial cells, smooth muscle cells, vascular 

tissue engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Introduction 
 

Despite changes in lifestyle and the use of new pharmacological approaches to increase life 

expectancy, vascular diseases continue to be the principal cause of death around the world (1). They 

are a broad term encompassing any condition that affects the vascular system such as hypertension 

and atherosclerosis. Atherosclerosis is a slowly progressing and multifactorial disease in which 

endothelial dysfunction and damage play an initial role. Indeed, a healthy endothelium is crucial to 

create an anti-thrombogenic surface essential to interact with the circulating blood in order to prevent 

the thrombus formation. In charge of the secretion of specific metabolites and regulation of vascular 

homeostasis, the impairment of endothelial cell (ECs) layer leads to the initiation and progression of 

pathophysiological mechanisms leading to abnormal smooth muscle cells (SMCs) migration and 

proliferation causing intimal hyperplasia. Therefore, ECs and SMCs are both unequivocally crucial 

for the development of a healthy and durable vasculature. Cardiovascular devices such as stents and 

vascular grafts used to restore or to replace damaged site have found a limited success in the area 

of small caliber vessels, due to restenosis, thrombus and neointima formation on the device surface. 

Several reviews in the broader field of cardiovascular devices have been published in recent years (2–

4); readers interested in these approaches are referred to these papers. In view of the above limitations 

and the increasing demand for vascular substitutes, vascular surgeons are looking for a better 

approach to establish new grafts. 

Cell cultures and tissue engineering field, chime with intensive efforts based on stem cells in order 

to develop suitable and patent grafts. Indeed, stem cell therapy is an exciting area of research that 

promises future treatment of many diseases and presents a potential key for tissue repair and 

regenerative medicine. Depending on their specific properties, stem cells are being intensively 

invested as a cell-based therapy for vascular tissue engineering. Two main inherent functions of stem 
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cells should be distinguished: (i) the first one is secretory or "trophic" factors, including the secretion 

of a wide spectrum of molecules with immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-apoptotic, 

proangiogenic, proliferative, or chemoattractive capacities (5), (ii) the second one is their ability to 

orchestrate, after administration, their differentiation process together with differentiated resident 

cells for tissue restoration (6). In this review, we will focus on the applications of human stem cells 

in vascular regeneration and discuss the different strategies used for their differentiation into both 

functional smooth muscle and endothelial cells. 

 
What are stem cells? 

Stem cells have been defined in many different ways. However, the main principles include (i) 

self- renewal, or the ability to generate at least one daughter cell with characteristics similar to the 

initiating cell ; (ii) multi-lineage differentiation of a single cell ; and (iii) in vivo functional 

reconstitution of a given tissue. Commonly, stem cells come from three main sources: embryonic, 

fetal and adult tissues. 

 
 

I.  EMBRYONIC STEM CELLS 
 
 

When a sperm cell and an egg cell unite, they form a fertilized egg. These are called totipotent 

cells that have the potential to give rise to an entire functional organism. More totipotent cells are 

produced in the first few cell divisions during the embryonic development. After four days of 

embryonic cell division, cells begin to specialize into pluripotent stem cells. This type of cells can 

give rise to all tissue types but not to an entire organism. 

 

 



5 

 

I.1. I s o la t i o n , culture and characterization of human pluripotent ESCs:  
 
 

Pluripotent embryonic stem cells (ESCs) have been derived in vitro either from inner cell 

masses of blastocysts (7) or primordial germ cells (8). Since the establishment of the first ESCs 

lines by Thomson and co-workers (9) and Reubinoff and colleagues (10), the development in 

derivation and culturing of ESCs has progressed rapidly as described in several articles which a none 

exhaustive list was summarized in the Table 1. Most of the present ESCs have been isolated after 

trophoectoderm removal using pronase enzymatic digestion and trophoblastic cell destruction by 

immunosurgery. Maintenance of isolated ESCs to undifferentiated stage during serial passages 

requires culture on mouse embryonic fibroblast (MEF) feeders. MEF presumably supply cell-to-

cell and paracrine interactions that more closely mimic the in vivo niche of the cell type attempting 

to be grown in vitro (11). Moreover, ESCs self renewal is primarily controlled through leukemia 

inhibitory factor/signal transducer and activator of transcription (LIF/STAT) pathway signaling. So 

the addition of LIF in culture medium seemed to be required. Unfortunately LIF is just able to 

maintain the undifferentiated growth state of mouse ESCs (9) but not of human ESCs (12). 

Human pluripotent ESCs express specific cell surface markers such as stage-specific embryonic 

antigens 3 and 4 (SSEA-3 and 4), tumor rejection antigen-1 (TRA1-60, TRA1-81) and alkaline 

phosphatase. Other proteins and genes appear to be enriched or exclusively expressed in 

undifferentiated human ESCs such as Tetracarcinoma derived growth factor 1 (TDGF1), 

homeobox domain transcription factor (SOX-2), Telomerase associated genes (TERT, TERFs), 

cluster of differentiation 133 and 9 (CD133, CD9) and it1-Octamer-Unc (POU) transcription 

factors (Oct-3/4) (13). 
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I.2. Differentiation ability of human pluripotent ESCs: 

Human ESCs have the potential to differentiate into nearly all cell types of the human body. 

Nevertheless, growth and remodeling of vascular system are regulated by various cues, including 

growth factors, extracellular matrix (ECM) proteins, oxygen tension and hydrodynamic shear. In 

this part, we are going to focus on the vascular cells derived from human ESCs and their 

applications in tissue engineering field. Up to now, three approaches have been described to 

differentiate human ESCs into ECs and SMCs: either tridimensional embryoid bodies (EBs) or 2D 

monolayer-directed differentiation, with or without feeder cell layers. EBs, a physiological model 

for the early stage of embryogenesis, are generated from spontaneous ESCs aggregation in semi-

solid culture conditions. Maintained in basal condition culture, human EBs showed a spontaneously 

differentiation toward endothelial lineage and they were highly positive to vascular endothelial 

growth factor receptor 2 (VEGF-R2), platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) and 

vascular endothelial (VE)-cadherin, but negative for endothelium-specific receptor tyrosine kinase 

(Tie-2) (14). The induction of PECAM-1 and VE-Cadherin expression was obtained after 15 days 

of stimulation using endothelial growth medium-2 (EGM-2) culture medium with a preferentially 

development of PECAM-1+ cells at the center of EBs (15). PECAM-1 or von Willebrand Factor 

(vWF) sorting cells incorporated into mouse vessels in a model of ischemia showed fully functional 

differentiated cells (16–18). Endothelialization of vascular scaffolds with EBs-ECs like sorting cells 

has been investigated (19–21). Although the enthusiastic findings were related, 3D method by EBs 

differentiation into ECs remained inefficient, with low ECs differentiation efficiency (1% to 3%) 

(17,22). Moreover, bioluminescence imaging of transplanted ESC-ECs showed that less than 1.5% 

of transplanted cells remained alive after four weeks (22). 
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Hypoxia is a low oxygen (O2) tension that can be an important determinant for the differentiation 

and development of many cells and tissues. In this context, Shin et al., have cultured EBs under 

hypoxic conditions, and reported a uniform distribution of PECAM-1+ and vWF+ cells throughout 

the whole body, including the outgrowth region whereas under normoxic condition, PECAM-1+ 

and vWF+ cells reminded restricted to the central region (23,24). 

Vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) is a signaling molecule with critical functions in 

embryonic vasculogenesis and angiogenesis. Indeed, Flk-1, a gene encoding for VEGF-R2, is 

expressed by a common progenitor that gives rise to SMCs and/or ECs. VEGF treatment for 14 

days at 50 ng/mL resulted in a 4.7-fold increase in the number of EB-ECs like positive for PECAM-

1 and VE-Cadherin (20). Another growth factor combining to cytokines was suggested to boost ECs 

differentiation from EBs. Bone morphogenic protein (BMP) -4, member of the transforming growth 

factor-beta (TGF-β) superfamily, plays a crucial role in the commitment of pluripotent stem cells 

into mesoderm lineage and following that to the hematopoietic and endothelial lineages. Exposing 

human EBs for 24-hour to BMP-4 treatment at 50 ng/mL induced 12% ECs-like cells expressing 

PECAM-1 on the surface and vWF in the cytoplasm (25,26). Insulin growth factor (IGF) -1 and -2 

also increase the generation of ECs, by only 7.6% and 3.7% with IGF-1 and IGF-2 respectively, in a 

spontaneously differentiating EBs by seven days (27). Vascular SMCs arise from diverse 

embryonic origins and this topic has been reviewed in detail by Majesky (28). Culture of EBs in 

platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) (19) and transforming growth factor-beta (TGF-β) 

(21) supplemented media promotes SMCs differentiation. Resulting spindle-shaped cells, displayed 

smooth muscle (SM)-myosin heavy chain (SM-MHC) and SM-α-actin (α-SMA) expression at 

respectively 96.81 ± 2.07% and 55.26 ± 8.02% after five days of culture (29). SMCs-specific genes 

expression determined by quantitative real-time reverse transcription polymerase chain reaction 
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(qRT-PCR) showed an up-regulation of myocardin, α-SMA, calponin, smoothelin, SM-MHC, 

SM22α and Telokin. Moreover, carbachol and KCl treatment showed that a large proportion of EBs-

SMCs react and change shape (29). Despite the reproducibility of vascular cell’s generation using 

EBs based protocol, there is still a great degree of variability in EBs formation and differentiation 

efficiency. Certainly, differentiated EBs are composed of ECs and SMCs adding to cardiomyocytes 

and fibroblasts by 28 days (30,31). 

Avoiding cell aggregation and development of EBs free system was investigated by co-culturing 

ESCs with mitotically inactivated feeder cell layer such as mouse embryonic fibroblasts (32) before 

isolation of subculture of progenitor or mature vascular cells. Recent work reported a decreasing of 

Oct3/4 after day 4 of differentiation, and cell migration onto the genetically modified- ECs from 

human umbilical cells used as feeder layer. Compared with non-EC stromal cells, genetically 

modified-ECs induced a larger proportion of VEGF-R2+ cells (32). After the induction of 

differentiation on OP9 fibroblast feeder cells, VEGF-R2+/TRA-1- cells appeared at day eight. 

Stimulation with VEGF and PDGF-BB induced two of differentiation pathways for ECs and SMCs 

in this cell population (33). These cells could be differentiated into VE-Cadherin+ cells under 

VEGF stimulation and α-SMA+ cells under PDGF-BB stimulation, signature of respectively ECs 

and SMCs differentiation. Despite their regenerative potential, instability of the phenotype was 

reported. Indeed, at sixth passage of VEGF-R2+/VE-Cadherin+ 20∼40% reminded VE-

Cadherin+/CD31+ and 70% were extensively positive for α-SMA and weakly positive for calponin 

and SM-MHC-1 and 2 (18). Using both mouse bone marrow derived stromal cell lines (M2-10B4) 

and Wnt1-expressing M2-10B4 as cell feeder, Hill et al., generated CD34+ cell population after 15 

days of culture with an increasing rate for Wnt1 and Wnt5 over expressing M210 stromal cells. 

CD34+, magnetically separated cells, were able to generate both ECs and SMCs (34). 



9 

 

The use of feeder cell layer limits stem cell research design and human clinical trials, since 

experimental data may result from a combined ESCs and feeder cell response to various stimuli 

(35). In this respect, some studies described the system for feeder-free culture of ESCs. Indeed, 

considered for a long-time as passive, it has become apparent that the ECM proteins play an 

important role in governing many aspects of cellular behavior, including cell proliferation and 

differentiation. Therefore, coating the conventional culture support with different proteins such as 

type IV collagen, fibronectin and Matrigel® (36,37) increases the yield, the quality and the 

differentiation state of ESCs, when combined with specific growth factor in animal serum and 

feeder free system, into functional SMCs and CEs. 

Kane et al., have recently reported an efficient and directed differentiation protocol for the 

derivation of ECs from ESCs using a serum and feeder-free system. They observed a down 

regulation of Nanog, oct-4 and Sox-2 pluripotency genes after the fourth day of stimulation. This 

decrease was concomitant with induction of FLT-1, VEGF-R2, PECAM-1, VE-Cadherin mRNAs 

and PECAM-1, VE-Cadherin proteins. Moreover, the differentiated cells were able to respond to 

nitric oxide, migrate, and spontaneously produce tube-like structures (38). In addition, combining 

ECM coating to hypoxia was found to promote expression of PECAM-1 and vWF endothelial 

markers after five days of culture (39). 

Numerous researchers attempted to differentiate ESCs into SMCs in a serum and feeder-free 

system. In their study, Park et al. showed that ESC-derived CD34+ could differentiate into SMCs 

when they are cultured in EGM-2 medium supplemented with PDGF-BB/bFGF for 15 to 21 days. 

These cells presented spindle-like morphology and co-expressed SMA and Calponin. They also 

expressed SMC genes markers as SM22, PDFG-R and Caldesmon and contracted after 30 minutes 

of carbachol treatment (37). Others like Vo et al. used a combination of growth factors/cytokines 
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such as PDGF-BB/TGF-β1 to differentiate ESCs into SMCs. In vitro, the resulted population 

expressed α-SMA, SM22α, MHC and Calponin and was capable of producing collagen and 

fibronectin. In addition, there was an up-regulation of SMC’s genes markers such as PDGFR-B, 

SMA and angiopoietin-1 and a down-regulation of EC’s specific genes Flk-1 and VE-Cadherin. 

These cells also responded to carbachol stimulation and interacted with cultured endothelial 

progenitor cells to support and augment capillary-like structures, demonstrating the potential of 

ESCs as a cell source for therapeutic vascular tissue engineering (40). 

 
I.3. Advantages and disadvantages of human pluripotent ESCs: 

 
 

Human ESCs could be an unlimited source of vascular cells for treatment of cardiovascular 

diseases. Indeed, they are characterized by a good proliferative growth, a high and consistent 

telomerase activity, and a late apoptosis (9). Despite the promising characteristics, there are 

significant obstacles that need to be overcome before clinical applications. These include ethically 

problems concerning the destruction of blastocyst and egg donation. Although the first promising 

animal experiments, there are still limitations for the human regenerative applications. Indeed, the 

spontaneous EBs differentiation, the low efficiency of differentiation into progenitor vascular cells 

and the use of allogenic or xenogenic sources such as animal serum and feeder cells, presents a risk 

of contamination which impairs the translation from experimental and pre-clinical studies to human 

clinical therapies. Another reported risk involving the use of ESCs is the possibility of cell 

misbehavior such as teratomas formation and immune-compatibility following transplantation (22). 

In addition, ESCs expansion and their maintaining in vitro for a prolonged time tend to accrue 

genetic and epigenetic alterations observed commonly in human cancers (41). This implies that for 

therapeutic use ESCs should be cultured for as short as possible. In view of these disadvantages a 
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new type of cells, called induced pluripotent stem cell (iPS) has been recently engineered by Shinya 

Yamanaka’s team at Kyoto University in Japan in 2006 (42). 

I.4. Induced pluripotent stem cells: 

Induced pluripotent stem cells are adult somatic cells that acquire ESCs potential after genetic 

modifications. Four key pluripotency genes (Oct-3/4, SOX2, c-Myc, and Klf4) were specifically 

chosen and retrovirally transduced in mouse first then human fibroblasts (42,43). Simultaneously, 

Thomson and colleagues reported the generation of iPS cells from human fibroblasts using a 

different gene combination (Oct-3/4, SOX2, NANOG, and LIN28) than the one used by Yamanaka 

and colleagues (44). In both cases, the resulting cells were shown to be remarkably similar to ESCs  

in terms of morphology, gene expression, and differentiation potential in vitro and in vivo (45–47). 

As for ESC-ECs, human iPSCs-ECs were successfully obtained from EBs (48), on OP9 feeder layer 

(49) or on free feeder layer (50). Using OP29 feeder layer, Taura et al. induced for the first time 

human iPSCs differentiation into ECs and showed that 1% to 5% of cells were positive to VEGF-R2 

and VE-Cadherin. Cultured with VEGF, sorting cells exhibited cobblestone morphology on type 

IV collagen coated dishes and formed a network-like structure on Matrigel® (49). In addition, 

ECs differentiated from human iPSCs-EBs were able to enhance capillary and improve reperfusion in 

limb ischemia mouse model (51). Recently, these authors showed that these cells display arterial, 

venous or lymphatic markers, signature of a high heterogeneity (48). Human iPSCs-SMCs were 

successfully generated and characterized (52,53). Resulting cells possessed not only global gene 

expression patterns similar to vascular SMCs but also possessed SMC- specific functionalities such as 

the calcium influx and subsequent contraction in response to vasoconstrictors (54). TGF-β treated 

human iPSCs, expressed SMC markers such as SMA, SM22, and SM-MHC with an incorporation of 

both SMA and SM22 into the stress fibers in 20% of the cells (53). Finally, Margariti et al. seeded 
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iPS cells on decellularized vessel scaffolds and reported that tissue-engineered vessels, in 

bioreactor (shear stress 1 Pa for 12 h then 3.5 Pa for 4 days), showed a native-vessel architecture, 

with multiple layers of SMCs and one ECs layer (55). 

The work cited above is a proof of concept for the use of human iPSCs-ECs/SMCs in the vascular 

regeneration field, and presents a first step toward regenerative medicine. However, many issues 

must be overcome before their clinical applications. Indeed, human iPSCs share the same 

advantages and disadvantages of ESCs with the exception of their major ethical concern since they 

are from adult patients and the fact that these cells may be genetically matched to the patient. 

Nevertheless, other potential drawback is likely the presence of inherited or accumulated mutations 

in the genome from older adult cells that would predispose them to senescence or cancer. There are 

currently two additional problems with the iPSC technology: the weak efficiency of human iPSCs 

(less than 0.1% of fibroblasts become iPSCs) and the use of virus as a vector, resulting in a random 

integration of viral DNA into the host-cell’s genome. A variety of non-integrating approaches 

[reviewed in Tiscornia et al. (2011)] were related (56). The clear advantages of non-integrating 

methods are still limited by their relatively low efficiencies, high cost and labor intensity. In 

addition, general transfection methods require relatively large numbers of somatic cells. 

II. FETAL STEM CELLS 
 

Fetal tissues, sustaining natal development, are typically discarded as medical post-delivery 

waste. Therefore, harvesting fetal stem cells (FSCs) represents a safe and non-invasive way for 

reaching therapeutically beneficial stem cells. These tissues include amnion/amniotic fluid 

(57,58), umbilical cord blood (59), placenta (60) and the Wharton’s jelly contained within the 
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umbilical cord sometimes referred as umbilical cord tissue (61,62). For more physiological 

information about fetal tissue, readers are pleased to refer cited references (63–65). 

 
II.1. Isolation, culture and characterization of human multipotent FSCs: 

Great attention has been given to the identification and characterization of FSCs that can be 

used as allogenic cells for tissue engineering and regenerative medicine. There are few methods 

concerning the isolation of stem cells from perinatal tissues. Density gradient centrifugation is 

commonly used for umbilical cord blood, whereas cell adhesion and migration from the amniotic 

fluid and the explants or two-step enzymatic digestion were used for soft tissues as Wharton’s jelly, 

placenta and amnion. Table II summarizes a non-exhaustive list of usually described protocols. 

Currently there is no standard operating procedure for FSCs harvesting from perinatal tissues. 

Therefore, isolation methods may differ in their ability to release stem cells from their niche and in 

the number of cells found at initial isolation. Thus, isolated cell populations may vary from group 

to group. Following cell harvesting and expansion for several times, FSCs seem to maintain their 

differentiation properties in vitro (66). However, FSCs quality can be affected by the length of 

culture time and cell seeding density. We should mention that the ability to expand FSCs from 

placenta and amniotic membrane is related to gestational age as they tend to be fewer towards the 

end of pregnancy. The term perinatal includes the time from the 20th week of gestation to the first 

28 days of life. Gestational age however does not affect their differentiation potential (67). FSCs are 

considered more proliferative and even therapeutically active than adult stem cells. They express also 

HLA-G marker, which make them more immunosuppressive as compared to adult MSC. In addition, 

FSCs broadly meet the basic criteria for multipotent phenotype established by the Mesenchymal and 

Tissue Stem Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy (68). They are plastic 

adherent cells, expressing CD73, CD90, and CD105 and lacking expression of CD45, CD34 and 
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HLA-DR surface molecules. FSCs have also the capacity to differentiate into osteoblasts and 

chondroblasts under standard in vitro differentiating conditions (Table II). However, exceptions were 

reported in their adipogenic differentiation (69). Recent studies revealed that FSCs weakly express 

some pluripotent markers such as Oct-4, Nanog, Sox2 and Lin28 (70), and that Oct-4 is only 

found in 0.1-0.5% of amniotic fluid derived cells (71). Based on these findings, the most 

appropriate conclusion at this stage would be that FSCs most likely are not pluripotent cells. 

 

II.2. Vascular differentiation of fetal stem cells: 

Many different approaches have been employed to differentiate, in vitro, vascular cells from FSCs 

and to form, in vivo, organized vascular structures (72–74). In monolayer culture, undifferentiated 

FSCs from the umbilical cord showed positive staining of α-SMA and vimentin with the deposition 

of type I and III collagens after two weeks in a basic culture (75). Interestingly, a subpopulation of 

FSCs from amnion and placenta expressed both early: Flk1, Tie2, Fms-related tyrosine kinase 4 

(Flt4) and Angiopoietin 1 (Ang1) and lately vWF mRNA and VEGF-R2. Thus, these cells exhibit 

restricted plasticity and are preferentially directed toward the endothelial lineage (76,77). 

VEGF and/or bFGF or EGF fetal stem cells treatment has been shown to trigger production of 

proteins constitutively expressed by ECs, such as vWF, endothelial nitric oxide synthase (eNOS), 

CD31, VE-cadherin and VEGF-R2 (73, 76, 78, 79). These potent growth factors allowed the 

acquisition of functional markers characteristics of ECs, such as ac-LDL (76–79) and network 

formation when plated on Matrigel® (73, 76, 78, 80, 81). Transplanted into the hind limb ischemia 

model of nude mice, the differentiated ECs became involved in the vessel network (73, 74). 

Moreover, despite acute hypoxia-induced cell damage, Li et al., have recently reported that FSCs 

from Wharton’s jelly acquire both ECs phenotype and properties (82). Transplantation of ECs 



15 

 

derived from Wharton’s jelly accelerates re-endothelialization and inhibits neointimal hyperplasia 

after vascular injury suggesting an efficient therapeutic strategy for the prevention of restenosis 

after revascularization procedures (83). Undifferentiated FSCs express smooth muscle-specific 

actin, h-caldesmon, desmin, and vimentin (84–86). In addition, they shared ultrastructural features 

with SMCs and myofibroblastic cells such as a spindle-shaped morphology, prominent rough 

endoplasmic reticulum, modestly developed Golgi’s apparatus, well-developed mitochondria, 

myofilaments with focal densities frequently peripherally located, and gap junctions (84). 

Embedded into collagen scaffold, FSCs showed a reversible contraction following PDGF- and 

TGF-β1- stimuli and relaxation following IL-10 stimulus (84). 

 

II.3. Advantages and disadvantages of fetal stem cells: 

Although, their degree of "stemness" is still not clear probably due to the absence of a standard 

protocol for cell harvesting, FSCs represent an available source for regenerative medicine and 

tissue engineering. These cells are easily accessible, multipotent, do not acquire invasive and 

expensive harvesting procedures, ethically benign, exhibit no immune reaction or tumors formation 

after transplantation, expandable in vitro for several passages and having a great differentiation 

capacity. Indeed, discarded as a waste of the birth delivery, fetus-associated tissues known as 

perinatal (or extraembryonic) tissues overcome several limitations by lacking donor site morbidity, 

offering highly available deciduous tissue sources. Despite all these blessings, umbilical cord blood 

stem cells were shown to present low frequency cell isolation with existing of heterogeneous cells, a 

low proliferation and some ethical concerns about their banking. In addition, a lack of information 

concerning chorion-derived MSCs (isolation, characterization, plasticity potential...) was noticed 

(87). Amniotic fluid stem cells are widely used in routine prenatal diagnosis. However, the 
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presence of undifferentiated and differentiated cells of varying origins (amniotic epithelium, fetal 

skin and fetal urogenital, respiratory, and gastrointestinal systems) and lineages has been supported 

by several reports (88,89). Therefore and before reaching the clinical stage, the differentiation 

capacities of fetal membrane derived stem cells in vivo, their long-term safety and efficiency needs 

critical assessment. 

III. ADULT STEM CELLS 

During the adult life, stem cells are still present and reside in a special microenvironment called 

the "niche", which provides the homeostasis of stem cells, control their proliferative activity and the 

maintaining of stem cell populations. Bone marrow (BM), site of adult hematopoiesis in mammals, 

is comprised of hematopoietic stem cell (HSCs) and mesenchymal stem cells (MSCs) (90–92). 

HSCs can differentiate into all blood cells of the myeloid and lymphoid cell lineages where MSCs 

possess therapeutic potential for the repair and regeneration of damaged tissues of mesenchymal 

origin. In this part of the review we focused on MSCs and their use in vascular tissue engineering. 

 

III.1. Isolation and culture of human adult stem cells: 

In addition to BM, MSCs have been found in different tissues including periosteum, trabecular and 

cortical bone, synovial membranes, adipose tissue, tendons, skeletal muscle, peripheral blood, skin, 

dental tissues and nervous system. Table III presents a non exhaustive list of the most explored adult 

MSCs culture protocols. Traditionally, MSCs plastic adherent cells appear as spindle-shaped cells that 

form colonies (i.e., CFU-Fs). The multi-lineage potential of these colonies is then examined after a 

culture period in defined media that induces cell differentiation. Additionally, phenotypic analysis of 

MSCs is determined by their culture conditions. Although conventionally cultured MSCs are not 

characterized by unique markers and probably denote some heterogeneous population, there is a 
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consensus among the scientific community that they do not express hematopoietic markers. The 

Tissue Stem Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy thus proposed a set 

of minimum criteria that define human MSCs (93) as follows. When cultured under standard 

conditions, these cells must be positive for CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166 and 

HLA-ABC and negative for CD3, CD8, CD10, CD11a, CD11b, CD14, CD15, CD19, CD31, CD33, 

CD34, CD45, CD71, CD117, CD184, VEGF-R2 and HLA-DR. 

 

III.2. Vascular differentiation ability of human adult stem cells: 

As related above, VEGF (a potent angiogenic factor) has been widely used to differentiate 

adult MSCs into ECs. VEGF in many forms (i) soluble (94–96), (ii) released from a surface over 

time (97) or bound to a surface (98), (iii) overexpressed through retroviral transduction of the 

VEGF gene (99), (iv) conjugated with IGF-1, EGF and hydrocortisone (100,101) or (v) 

combined to mechanical stimulation (102), were previously described. Controlled by Rho/MRTF-A 

signaling pathway, a substantial increase of expression of arterial ECs-specific markers on MSCs 

after differentiation with VEGF was related (103). VEGF/IGF-1-induced endothelial differentiation 

was shown to be more controlled through PI3K pathway. However, the resulting cells were mildly 

thrombogenic in vivo due to lack of eNOS expression (96,104). TGF-β1, a potent multifunctional 

cytokine that coordinately up-regulates a variety of SMCs differentiation markers (105), has been 

shown to increase SMA and calponin expression but not SM-MHC and smoothelin, late SMCs 

markers (106,107). Thus, TGF-β1 induced a partial conversion of human MSCs into SMCs 

phenotype. Vascular cells are continuously submitted to mechanical forces such as shear and tensile 

stress due to blood flow and compliance effects in the body, suggesting that these unique 

environmental factors could enhance stem cells differentiation when they are cultured in vitro 
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(108,109). Few studies have revealed some degree of vascular cell differentiation from adult stem 

cells as a result of tension and cyclic stretch (106,110,111), shear stress and pressure (112) or 

combined shear, stretch, and pressure (113). Despite the morphological evolution from fibroblastic 

to ovoid shape, a change of their phenotypic profile depending on force amplitude was reported 

(102,112). Indeed, under higher shear stress (1 Pa) some typical markers for SMCs were observed 

whereas those for ECs were seen under lower shear stress (0.25 Pa) (112,114). Others found that 

SMCs protein expression was restricted to MSCs exposed to cyclic stretch and was strongly 

dependent on the magnitude and frequency of applied cyclic stretch while, apart from VEGF-R2, 

none of other ECs markers have been seen (111). 

 

III.3. Advantages and disadvantages of adult stem cells 

Throughout these recent years multipotent adult stem cells have seen many advances toward 

clinical uses and cell therapy. Their rapid proliferation, great plasticity and long term 

cryopreservation have not only optimized many tissues engineering development, but also rendered 

feasible some applications which would otherwise be unattainable with other cells. Adding to this, 

these cells demonstrated the ability to differentiate into mesodermal lineage and unlike ESCs, the 

isolation and the use of these cells are not limited by ethical issues. Adult stem cells present an 

immunoprivileged status and could be isolated from the patient’s own tissue. Therefore, virtually 

limitless conceptual viability of autologous and allogenic approaches to tissue engineering is one of 

the most direct consequences of this very exciting principle. A variety of adult stem cells have been 

identified and isolated for clinical use, bone marrow transplantation is probably the best known 

example for stem cell-related therapy. However, with the exception of bone marrow transplant, adult 

stem cells use is largely limited and rarely approved by the FDA or other agencies for clinical trials. 
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In addition, adult stem cells isolation may be painful due to invasive procedures and cells could 

retain some damaging genetic alterations when isolated from person with genetic disorder. Also, 

culturing these cells in vitro is very difficult and has not been possible for some patients. Indeed, 

MSCs have emerged as a reliable stem cell source. Unfortunately, the fervor over stem cells is 

mitigated by several lines of evidence suggesting that their efficiency is limited by natural aging. 

Another potential problem is the presence of xenogenic products in the growth medium required for 

the expansion of these cells, which must be replaced for clinical use. 

 

I  V. VASCULAR CLINICAL APPLICATIONS OF STEM CELLS 
 
 

From bench to bedside, stem cells based clinical trials have been conducted for at least 12 

different pathological conditions including bone, heart, cartilage, vascular, skin, neurodegenerative 

and graft-versus-host-diseases (GVHD) (115,116). These clinical applications were mainly 

attributed to stem cells ability : i) to home to sites of inflammation following tissue injury when 

injected intravenously ; ii) to differentiate into various cell types ; iii) to secrete bioactive molecules 

capable of stimulating the recovery of injured cells and inhibiting the inflammation and iv) to 

perform immunomodulatory functions. Different studies have reported beneficial effects of human 

stem cells on vascular regeneration, as discussed by Bajpai et al. (117). In a pioneering study, 

Hibino et al., aimed to replace ECs as a cell source for graft seeding and evaluated stem cell-

seeded grafts as venous conduits for congenital heart surgery. To this date, 25 children have been 

implanted with such seeded grafts with no evidence of graft-related mortality or stenosis, after a 

mean follow-up time of 5.8 years (118). Based on their angiogenic properties, the efficiency of stem 

cells transplantation to treat chronic critical limb ischemia is already in clinical trial, results are expected 

to be published in 2014 (www.clinicaltrials.gov). Adult stem cells were also shown to be an attractive 
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therapeutic tool to heal skin wounds (119) and ischemia-reperfusion injuries following organ 

transplantation (120).  

The success of early stem cell clinical trials may lead to additional complications. Perhaps the most 

pressing need will be obtaining sufficient cells with a high therapeutic benefit. Another variable to 

consider is the cell culture support system (FBS versus human platelet lysate versus serum-free 

media). All of these conditions are able to improve stem cell growth. However, the use of FBS may 

lead to immunologic reactions in patients (121). The use of patient plasma-derived serum (122) or a 

serum free support system (123) may provide an appropriate solution to these risks. Nevertheless, in 

vitro upscaling of clinical grade cell products essentially free of xenogenic products in compliance 

with good manufacturing practice (GMP) remains a significant hurdle (124).  

 

In summary, considerable therapeutic potential of stem cells has generated markedly increasing interest in 

a wide variety of biomedical disciplines. However, there is still much work to be done. It is notable that 

while data are accumulating from basic to translational work, the mechanisms involved in stem cell 

therapy remain unclear and much preclinical work has not been transposed into humans. Adding to this, the 

source of donor stem cells, autologous versus allogenic sources, cell types or lineages, remain critically 

important considerations. With further advances, stem cells are thought to play an important role in 

managing many disorders that lack effective standard treatment.
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Table Legends: 
 
Table 1: Non exhaustive list of published derivation and culture methods for human embryonic 

stem cells. bFGF : Basic fibroblast growth factor ; BL : Blastocyst ; BRL : Buffalo rat liver ; ECM : 

Extracellular matrix ; FBS : Fetal  bovine serum ; FCS : Fetal  calf serum ; GABA : γ- aminobutyric 

acid ; HA : Hyaluronic acid ; HS : Human se- rum ; ISR : Immunosurgery for removal of 

trophoectoderm cells ; LIF : Leukemia inhibitor factor ; Mech : Mechanical removal of 

trophoectodermal cells ; MEF : Mouse embryonic fibroblast ; NA : Information not available from 

published source ; Pro : Pronase  used for removal of zona pellucida ; SR : Serum replacement ; TGF-

β  : Transforming growth factor-β ; Tyr : Tyrode’s acid used for removal of zona. 
 

Table 2: Cell isolation and phenotype characterization differences between fetal stem cell sources. 
 

Table 3: Adult stem cells isolation and characterization 
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Table 1 
 

Derivation 
procedure 

Stage of 
embryos 

Feeder cell type Cell feeder 
culture medium 

hESC culture 
medium 

Ref. 

TYR/ISR BL MEF FCS FBS,LIF (125) 
PRO/ISR BL  

 
 Fetal muscle 
 Fetal skin 
 Adult      

fallopian tube 

HS FBS (126) 

PRO/ISR BL Human Foreskin FBS FBS, LIF (127) 
PRO/ISR BL MEF FCS FBS, LIF, bFGF (128) 
PRO/ISR BL MEF FCS Vitro HES, bFGF, 

HA 
(129) 

PRO/ISR BL Uterine 
endometrium 

FBS SR, bFGF (130) 

PRO/ISR BL Human Foreskin FBS SR, bFGF (131) 
TYR/Mech BL Placenta FBS SR, bFGF (132) 
RO/Mech BL hESC-derived 

fibroblast 
HS/FBS SR, bFGF (133) 

PRO/ISR BL MEF FBS FBS/SR, bFGF (134) 
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Table 2 
 

Fetal stem cell sources Cell isolation technique Phenotype characterization 
 
 
 
 
 
 
 

Amnion termed fetal 
membrane 

 
 
 Mechanically stripped from choriodecidua (to 

minimize maternal cells), then washed and incubated 
with Trypsine (to eliminate amnion epithelial cells), 
finally cut into small pieces then : 

– Enzymatically digested using DNase/collagenase 
(135), pronase/collagenase (136) or 
Dispase/Collagenase (137), or 

  
– Plated on culture flask allowing cells migration from 

explants to the flask (77). 

 
 
 Plastic adherent with a fibroblastic morphology;  
 Highly positive for CD44, CD73, CD166, CD90, 

CD13, HLA-A, B, C and positive for CD9 
Negative for CD105, CD34, CD45, CD117, CD31 
and HLA-DR, DP, DQ cell surface markers (137); 

 Express Oct-3/4, Sox-2, Nanog3 pluripotency 
markers (138) with a decrease in mRNA with 
passages. 

 
 
 
 
 
 
 

Chorion termed fetal 
membrane 

 
 
 After  removing enzymatically the  trophoblastic 

layer, the chorion, as far away from the maternal side 
as possible, is cut into small pieces then : 
 

– Enzymatically treated with collagenase with 
(139) or without DNase (140), or 
 

– Plated on culture flask allowing cells migration from 
explants to the flask (141). 

 
 
 Plastic adherent with a fibroblastic morphology, 

simple cytoplasmic organization with  dispersed 
mitochondria and glycogen lakes (142); 

 Highly positive for CD105, CD90, CD73, CD44, 
CD166, CD10, CD13, CD49, CD54 and a low 
expression of CD271, HLA-A, B and C (143); 

 Negative for CD34, CD45, CD133, CD117, CD14 
and HLA-DR cell surface markers (144); 

 Expressing pluripotency markers such as SSEA3, 
SSEA4, Oct-3/4, Nanog3, Tra-1-60 and Tra-1-8 
(145). 
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umbilical cord blood 

 Stem cells, obtained from the distal end of the 
umbilical vein blood, are separated by density 
gradient centrifugation using Percoll gradient; 
followed by selective depletion of CD34-positive cells 
(146). 

 Plastic adherent, fibroblastic morphology;  
 Highly positive for CD29, CD44, CD73, CD90, 

CD105, CD166 and HLA-ABC; 
 Negative for CD14, CD31, CD45, CD271, CD34 

and HLA-DR (147,148); 
 Expressing pluripotency markers Oct4, Sox2 and 

Nanog (146). 

 
 
 
 
 
 
 
Umbilical cord Wharton’s 

jelly 

 
 
 After discarding umbilical cord’s epithelium and 

blood vessels, the Wharton’s jelly is segmented into 
small pieces (1-5 mm3) then : 
 

– 1) Enzymatically digested with collagenase followed 
by Trypsine (149), or 

 
– 2) Plated on culture flask allowing cells migration 

from the explants to the flask (150,151). 

 Plastic adherent with a fibroblastic morphology; 
 Highly positive for CD10, CD13, CD29, CD44, 

CD49e, CD51, CD73, CD90, CD105, CD106, 
CD117, CD166 and HLA-1/HLA-ABC; 

  Negative for CD14, CD31, CD34, CD38, CD45 
and HLA-DR (61); 

 Expressing pluripotent markers as SSEA-3, SSEA- 
4, Tra-1-60, Tra-1-81, Oct3/4, Nanog, Sox2 and 
Lin28 (152). 

 
 
 
 
 
 
 

Amniotic fluid 

 
 
 Obtained during scheduled normal pregnancy 

amniocentesis between the 15th and 18th week of 
gestation. Stem cells are then isolated using the 
adherence method, following one step (88) or two step 
culture protocol (89). 

 
 
 Plastic adherent with a fibroblastic morphology; 
 Positive for CD29, CD44, CD49e, CD71, CD73, 

CD90, CD105, CD106, CD166 and HLA-1/HLA- 
ABC; 

 Negative for CD10, CD11, CD14, CD25, CD31, 
CD34, CD40, CD45, CD50, CD62, CD80, CD86, 
CD106, CD127 and HLA-DR (89); 

 Expressing pluripotent markers as SSEA-4, Oct4, 
Nanog3 and Sox2 (88). 
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Table 3 
 

Adult stem cell sources 
sourcessources 

Cell isolation technique Morphological and Phenotypical characterization 
 
 
 
 
 
 
 

Bone marrow  
(BM-MSCs) 

 
 
 Aspirated from tibia and femur, BM-MSCs are 

cultured from mononuclear cells using the standard 
Ficoll-Plaque density gradient centrifugation method 
(153,154), or by culturing the whole BM for four 
days followed by extensive washes to eliminate non 
adherent cells (155,156). 

 
 
 Plastic adherent with a spindle shape morphology; 
 Highly positive for CD13, CD44, CD49e, CD62, 

CD73, CD90, CD105, CD106, CD117, CD126, 
HLA-ABC and several integrins like α4β1; 

 Negative for CD3, CD8, CD10, CD11a, CD11b, 
CD14, CD15, CD19, CD31, CD33, CD34, CD45, 
CD71, CD133, CD144, CD184 and HLA-DR 
(154); 

 Expression of SSEA4 (157,158), Nanog (159,160) 
and Oct-4 (159); 

 Able to differentiate into adipogenic, osteogenic, 
chondrogenic and myogenic lineages (158). 

 
 
 
 
 
 
 

Adipose tissue 
 (ADSCs) 

 
 
 The lipoaspirated or dissected fat lobules are mostly 

digested with collagenase. Stromal cell fraction is 
obtained after centrifugation, incubated with NH4CL 
in order to lyse red blood and then filtered through a 
100-mm nylon mesh to remove cellular debris. 
Terminal collected cells are finally resuspended in 
culture plate (161,162). 

 
 Approximately 5000 ADSCs are obtained from 1g of 

adipose tissue (163). 

 
 
 Plastic adherent with a fibroblastic morphology; 
 Presenting an extensive proliferative capacity; 
 Highly positive for CD13, CD44, CD49e, CD62, 

CD73, CD90, CD105, CD117 and HLA-ABC; 
 Negative for CD3, CD8, CD10, CD11a, CD11b, 

CD14, CD15, CD19, CD31, CD33, CD34, CD45, 
CD71, CD133, CD144, CD184 and HLA-DR 
(154); 

 Expression of pluripotent cells associated genes 
Oct-4, Nanog, Sox2 and SSEA4 (164,165); 

 Able to differentiate into adipogenic, osteogenic, 
chondrogenic and myogenic lineages. 
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Dental pulp  
(DPSCs) 

 
 
 Teeth (third molars) are mechanically fractured in 

order to reveal the pulp chamber, the pulp tissue is 
then minced into small fragments (1-2mm3 ) then : 
 

– Enzymatically digested with Dispase or Collagenase 
(166), or 

 
– Plated on culture flask allowing cells migration from 

explants to the culture surface (166). 

 
 
 Plastic adherent with a fibroblastic morphology; 
 Highly positive for CD13, CD29, CD44, CD49b, 

CD59, CD73, CD90, CD105, CD106, CD117, 
CD146, CD166, CD271 and HLA-ABC; 

 Negative for CD3, CD7, CD11b, CD14, CD19, 
CD20, CD31, CD34, CD45, CD71, CD133, 
CD195 and HLA-DR (167,168); 

 Expression of pluripotent cells associated genes 
SSEA-4, Oct3/4, Nanog and Sox2 (167,168); 

 Able to differentiate into adipogenic, osteogenic, 
chondrogenic and myogenic lineages. 

 
 
 
Gingival tissue 

 (GSCs) 

 
 
 Gingival connective tissue samples are 

deepithelialized, leaving only connective tissue. After 
removing the gingival epithelium, tissue samples (sized 
approx. 10 mm x 4 mm x 2 mm) are obtained from 
the gingival lamina propria. The explants are then 
minced and cultured on tissue culture dishes (169). 

 
 
 Plastic adherent with fibroblastic morphology;  
 Highly positive for CD146, CD105, CD90, CD29, 

CD73, CD44, CD166, CD13 and STRO-1 (169–
172);  

 Negative  for  CD34,  CD38,  CD45,  CD54  and 
CD31 (169,171);  

 Able to differentiate into adipogenic, 
chondrogenic, and osteogenic lineages (171). 
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CHAPITRE 2

Biomatériaux utilisés en ingénierie

tissulaire

2.1 Définition du terme biomatériau

Il s’agit d’un matériau inerte non vivant destiné à être en contact temporaire ou

permanent avec des systèmes biologiques (tissus, organes ou fluides d’un être vivant)

pour évaluer, traiter, augmenter ou remplacer un tissu, un organe, une fonction quel-

conque du corps humain [Williams, 1987]. Actuellement, se développe l’utilisation de

biomatériaux recouverts de molécules biologiques ou pré-cultivés avec les cellules du

patient pour accélérer l’intégration tissulaire, ce nouveau concept est celui de l’ingé-

nierie tissulaire. Le domaine des biomatériaux intéresse donc les médecins, les ingé-

nieurs (chimie, métallurgie), les biologistes. Le marché mondial du biomatériau est

estimé à 88,4 milliards de dollars d’ici à 2017, passant de 44,0 milliards de dollars en

2012.

2.2 Domaines d’application des biomatériaux

Les biomatériaux prennent une part de plus en plus grande dans la médecine ac-

tuelle. Leurs applications sont innombrables et intéressent les diverses spécialités :

valves cardiaques, cathéters, cœur artificiel, prothèses articulaires, implants dentaires,

dialyse, prothèses vasculaires et trachéales, lentilles cornéennes, cristallins artificiels

. . . (2.1).
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2.3 Types de biomatériaux

La nature (greffe d’origine biologique, métaux, céramiques, . . .), les applications

biomédicales (prothèses, revêtements prosthétiques, comblements de défauts osseux,

. . . ) et les propriétés des biomatériaux (stabilité à long terme de l’implant, dégra-

dation contrôlée,. . .) sont très diverses. Il existe donc une grande diversité de bio-

matériaux que l’on peut classer en quatre grandes catégories suivant leur nature

[Menasché, 2012] :

* Les biomatériaux métalliques (métaux purs, alliages métalliques, . . .)

* Les biomatériaux céramiques (céramiques bioinertes, bioactives, . . .)

* Les biomatériaux à base de polymères de synthèse (plastiques, résorbables ou

non, . . .)

* Les biomatériaux d’origine naturelle : animale (collagène, chitosan, hyaluronan,

. . .) ou végétale (cellulose, . . .).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser intuitivement, les biomatériaux naturels

ne représentent actuellement qu’environ 10% du marché mondial des biomatériaux.

La figure (Fig 2.1) montre l’apparition de quelques biomatériaux au cours du

temps, et notamment celle des verres bioactifs en 1971.

FIGURE 2.1 – Quelques dates d’apparition des biomatériaux [Durrieu, 2005]

2.4 Propriétés de biomatériaux

Le biomatériau (ou scaffold) a plusieurs rôles bien définis dans l’ingénierie tissu-

laire conventionnelle [Langer, 2013, Mironov et al., 2009, Hutmacher et al., 2007] :

* Il doit permettre l’adhésion et la prolifération cellulaire sur un substrat solide, ce

qui semble être un environnement favorable à la fonction cellulaire ;

* Il doit reproduire la forme spécifique de l’organe et maintenir cette forme dans

le temps ;
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* Il peut être un vecteur de facteurs de migration, prolifération et différenciation

pour les cellules souches environnantes ;

* La structure poreuse des scaffolds solides doit permettre l’ense-

mencement cellulaire et la mise en place d’une vascularisation

[Karageorgiou and Kaplan, 2005] ;

* Ses propriétés mécaniques doivent être suffisantes pour supporter la fonction

du tissu ;

* De plus, la résorption du scaffold doit se faire en parallèle avec la reconstruction

tissulaire.

2.4.1 Principe de bioactivité

La bioactivité est définie comme la propriété de créer des liens "chimiques" étroits

au niveau de l’interface implant/ tissu receveur. Elle dépend directement des proprié-

tés physico-chimiques du matériau. Durant les trente dernières années, les efforts de

recherche se sont portées sur l’enjeu de rendre un matériau "bioactif" par modifica-

tion de sa surface :

* la modulation des propriétés physiques telles que la mouillabilité, la charge de

surface, la topographie ou la rugosité ;

* le greffage de molécules en surface du matériau ou le dépôt par adsorption de

molécules, en vue de former des films "biomimétiques" ;

* le dépôt de films auto-assemblés de polyélectrolytes, appelés films multi-

couches de polyélectrolytes.

2.4.1.1 Films multicouches de polyélectrolytes

Au début du XXème siècle, Irving Langmuir et Katherine Blodgett décrivent la

possibilité d’obtenir des films minces nano-structurés, appelés films de « Langmuir-

Blodgett » ou films LB, dont l’épaisseur peut varier de quelques Angströms à plu-

sieurs nanomètres. Ils consistent à réaliser un film monocouche par le dépôt de mo-

lécules tensioactives à une interface air/eau. Cette monocouche est ensuite transfé-

rée sur un support solide par trempage de celui-ci dans la sous-phase [Blodgett, 1934,

Blodgett and Langmuir, 1937](Fig 2.2). L’adsorption est basée sur des interactions de

type hydrophile/hydrophobe. Cette technique est principalement exploitée dans le

but d’étudier les bicouches lipidiques, dont l’un des intérêts concerne la possibilité

de mimer la paroi des cellules. Cependant, cette technique présente de nombreux in-

convénients, notamment l’instabilité des films, les restrictions de la topographie liées

au substrat, ainsi que des réactions parasites non contrôlées entre les solvants et les

molécules contenues dans le film. De plus, d’un point de vue énergétique, après le

dépôt de seulement quelques couches de tensio-actifs, la désorption devient plus im-
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portante que l’adsorption.

FIGURE 2.2 – Principe du transfert d’une monocouche par la méthode de Langmuir
[Blodgett and Langmuir, 1937]

Dans les années 1980, d’autres méthodes d’auto-assemblage ont été déve-

loppées pour former des films organiques structurés. Ainsi, la chimie de coordi-

nation des systèmes métal/phosphonate [Cao et al., 1992] et la chimie covalente

[Netzer and Sagiv, 1983] ont constitué les premières alternatives à la technique LBL.

Ces méthodes sont cependant restreintes à certaines molécules et ne permettent

pas de réaliser des films de grande qualité. De plus, il est difficile d’obtenir des

rendements de 100% avec les réactions chimiques, ce qui limite les possibilités de

conserver les densités de groupes fonctionnels d’une couche à l’autre. Un problème

de reproductibilité dans les caractéristiques des films se pose également.

Les films multicouches de polyélectrolytes sont des films minces de quelques na-

nomètres à quelques micromètres, ils ont été découverts par Iler en 1966 à partir de

complexes colloïdaux formés après mélange de deux solutions de polyélectrolytes de

charges opposées [Iler, 1966]. Cependant, ce procédé de fabrication de films n’a connu

un véritable essor tant scientifique qu’industriel qu’après que Decher et ses collabo-

rateurs eurent développé le processus de construction couche par couche (Layer by

Layer ou LBL) des films multicouches de polyélectrolytes [Decher et al., 1992]. Leur

application dans le cadre des biomatériaux est la constitution d’interfaces fonction-

nalisables pour des matériaux bioinertes.

2.4.2 Principe de dépôt couche par couche

Le principe de la méthode de dépôt couche par couche, “Layer-by-Layer” (LbL)

est décrit très schématiquement dans (Fig 2.3). Un substrat chargé négativement est

d’abord exposé à une solution de polyion de charge opposée (polycation) pendant

un temps assez court (de 5 à 20 min) [Ramsden et al., 1995, Advincula et al., 1996,

Hoogeveen et al., 1996](Fig 2.3). Les polycations s’adsorbent à la surface et le surplus

est éliminé par simple rinçage [Caruso et al., 1998, Lvov et al., 1999]. Après cette opé-

ration, la surface n’est plus neutre mais chargée positivement : il y a surcompensation

de charge lors de l’adsorption [Caruso et al., 1998, Ladam et al., 2000]. Par conséquent,
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FIGURE 2.3 – Schéma simplifié de la construction d’une multicouche de polyélectro-
lytes par adsorptions successives de polycations et de polyanions

lorsque ce substrat est exposé à une seconde solution, contenant des polyanions,

ceux-ci peuvent également interagir et s’adsorber à la surface. Cette adsorption est

à nouveau suivie d’une étape de rinçage et le signe de la charge de surface, à l’issue de

celui-ci, est de nouveau inversé. Des cycles consécutifs, alternant l’adsorption de po-

lycations et de polyanions, permettent ainsi la croissance par étapes des architectures

de polyélectrolytes. Grâce aux interactions électrostatiques entre les polyélectrolytes

et le substrat, les films présentent généralement une bonne uniformité et une bonne

adhésion sur leur substrat.

Néanmoins, même si au cours de la construction ce sont les interactions électrosta-

tiques qui prédominent, d’autres types d’interactions peuvent entrer en jeu comme

des interactions de type hydrophobes ou des liaisons hydrogènes, en fonction de la

nature des polyélectrolytes employés [Haynie et al., 2005].

2.4.2.1 Nature du substrat

La construction de multicouches par la méthode LbL peut être effectuée sur

bon nombre de substrats. Ainsi le dépôt couche par couche peut être appli-

qué à de nombreux polyélectrolytes, qu’ils soient naturels comme le collagène

[Zhang et al., 2005], la fibrine, l’acide hyaluronique [Thierry et al., 2003b] ou le chito-

sane [Elsabee et al., 2008], ou qu’ils soient synthétiques comme le poly(styrène sulfo-

nate) (PSS) ou la poly(allylamine) (PAH). La nature des polyélectrolytes va déterminer

les caractéristiques physico-chimiques des assemblages, tout d’abord dans leur mode

de croissance.

2.4.3 Chitosane

Polysaccharide biodégradable et non toxique possédant une faible immunogéni-

cité, il est obtenu par désacétylation alcaline de la chitine, polysaccharide extrait de
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l’exosquelette des crustacés et des insectes. Il est composé de deux sous-unités : la D-

glucosamine et la Nacetyl-D-glucosamine liées par une liaison glucosidique (Fig 5.1).

Le chitosane possède un degré élevé de réactivité chimique dû à son groupement

FIGURE 2.4 – Chitosane : unité polymérique

amine primaire libre qui lui confère une forte densité de charges positives (transfor-

mation de NH2 en NH3+ en milieu acide). Une autre spécificité du chitosan est sa

structure chimique particulière, qui permet d’entrevoir des capacités à interagir, com-

plexer ou adsorber avec d’autres substances chimiques. Ce comportement est essen-

tiellement attribué :

* aux propriétés hydrophiles des chaînes macromoléculaires dues à la présence

des nombreux groupes hydroxyles des unités glucose ;

* à la présence de groupes fonctionnels (hydroxyle, acétamide et amine) et à leur

grande réactivité ;

* et à la structure flexible des chaînes de polymères (fonction du pH et de la tem-

pérature).

Le chitosane présente des propriétés de rétention d’eau, de chélation d’ions, de

complexation et d’adsorption de molécules ou de polymères. Son caractère catio-

nique en milieu acide permet son adhésion à des surfaces chargées négativement.

La chitine et le chitosane diffèrent par leur degré d’acétylation, noté DA

[Ravi Kumar, 2000, Minagawa et al., 2007], qui représente le pourcentage d’unités

N-acétyl-D-glucosamine. Il n’existe cependant pas de valeur précise du DA proposant

une limite entre les termes chitine et chitosane. Néanmoins, nous appellerons chi-

tosane tout copolymère dont le DA est inférieur à 60 % comme c’est l’usage dans la

littérature relative à ce biopolymère [Vachoud et al., 2001, Rinaudo, 2006].

La source majeure du chitosane vendu commercialement provient de la désacé-

tylation de la chitine obtenue à partir de crustacés. La production de la chitine (et

de chitosane) provient, en effet, des crevettes et des crabes qui représentent les deux

sources naturelles les plus abondantes. Ce sont donc des produits d’origine animale.

Néanmoins, de nouvelles voies alternatives sont apparues comme par exemple la

production de biopolymères à partir de cultures de moisissures (Aspergillus niger),

en raison notamment des inquiétudes sanitaires liées à l’encéphalite spongiforme
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bovine. Certaines autorités de la Santé suggèrent, en effet, de ne pas utiliser des

matériaux d’origine animale pour des applications biomédicales. La chitine obtenue

à partir d’une source fongique bien caractérisée et produite selon un procédé stan-

dardisé pourrait être utilisée à ce propos [Rinaudo, 2006].

La chitine présente d’intéressantes caractéristiques qui influencent notamment le

choix des méthodes d’extraction/isolation et de purification :

* étant un polymère polyacétylé, la chitine est très sensible à l’hydrolyse acide

[Brine and Austin, 1981] ;

* le polymère est caractérisé par sa stabilité en milieu alcalin ;

* la chitine est sensible à des températures de 40-50, ce qui peut conduire à sa

dénaturation em fonction du temps ;

* le biopolymère est doté d’une capacité de séquestrer les métaux, ce qui nécessite

plusieurs lavages à l’eau désionisée [Muzzarelli and Rocchetti, 1985] ;

* la chaîne macromoléculaire est caractérisée par un nombre réduit des groupes

amines, en raison d’une unité contre 6 de glucose, ce qui lui confère des proprié-

tés de chiralité

. Les procédés les plus courants de fabrication du chitosane à partir de la chi-

tine font appel à une série de traitements chimiques incluant des étapes (acides

et basiques) d’extraction des protéines, de déminéralisation et de désacétylation

[Lertsutthiwong et al., 2002] (Fig 2.5). Le chitosane est soluble dans les solutions

FIGURE 2.5 – Production de la chitine et du chitosane à partir des exosquelettes des
custacés
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d’acides dilués [Limam et al., 2011] dans lesquelles il forme un polyélectrolyte catio-

nique.

2.4.3.1 Propriétés du chitosane

Le chitosane possède de nombreuses propriétés biologiques qui le rendent inté-

ressant pour des applications dans le domaine de la santé. Il est ainsi bioactif (favo-

rise la prolifération cellulaire), biodégradable (se résorbe de manière naturelle), et bio-

compatible (toléré par l’organisme). Par ailleurs, sa structure chimique lui confère des

propriétés d’adsorption vis-à-vis de différents composés en solution (colorants, mé-

taux, . . .).

Propriétés biologiques La principale propriété biologique ayant conduit au choix

du chitosane pour cette étude est sa biocompatibilité, c’est-à-dire son aptitude à

être utilisé avec une réponse appropriée de l’organisme sans entraîner d’effets ad-

verses, d’où il est utilisé pour ses capacités à induire la régénération des tissus

[Gao et al., 2012, Kiyozumi et al., 2007, Tai et al., 2012] et spécifiquement les tissus vas-

culaires [Han et al., 2013].

La propriété de biodégradabilité du chitosane chez les mammifères est quant à elle

due à l’action d’une enzyme non spécifique, le lysozyme, sur la liaison glucosidique

des unités N-acétyl-D-glucosamine [Maurstad et al., 2013].

Une autre propriété importante du chitosane est sa capacité d’accélération du proces-

sus de cicatrisation des plaies, propriété découlant de sa bioactivité, mise en évidence

par de nombreux auteurs [Friedman et al., 2012, Ishihara et al., 2012] et due à la struc-

ture de type glycosaminoglycanne du chitosane.

Effet du degré d’acétylation sur les propriétés biologiques Plusieurs études

montrent une meilleure adhésion et prolifération des kératinocytes, des fibroblastes,

des ostéoblastes et des cardiomyocytes sur le chitosane de faible degré d’acétylation

[Hussain et al., 2013, Amaral et al., 2007, Chatelet et al., 2001]. Ces auteurs expliquent

ce résultat par la densité de charge du chitosane qui augmente lorsque le DA diminue,

ce qui favorise les interactions électrostatiques avec les parois des cellules chargées

négativement. Ainsi, si Hamilton et al. [Hamilton et al., 2007] ont obtenu un haut

degré de prolifération de cellules osseuses sur des films de chitosane de faible DA,

compris entre 4 et 24 %, Montembault et al. [Montembault et al., 2006] ont obtenu des

régénérations maximales de tissus cartilagineux pour des valeurs de DA plus élevées,

allant de 30 à 40 %.

En ce qui concerne la biodégradabilité du chitosane, Hsu et al. [Hsu et al., 2004]

ont montré qu’un DA élevé conduisait à une biodégradation plus rapide du chitosane.
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Ces auteurs expliquent ce résultat par l’état structural du matériau. Ainsi, plus le DA

est élevé, plus le nombre de fonctions acétylées (-NHCOCH3) est important, induisant

une prédominance des zones amorphes par rapport aux zones cristallines, favorisant

ainsi la dégradation du polymère.

Effet de la masse molaire sur les propriétés biologiques En ce qui concerne la

bioactivité du chitosane, il n’y a pas à notre connaissance d’études portant sur l’ef-

fet de la masse molaire sur l’adhésion et la prolifération cellulaire, propriétés biolo-

giques nous intéressant dans le cadre de cette étude. Néanmoins, d’autres proprié-

tés biologiques du chitosane, telles que ses activités antifongique, antithrombotique

(anticoagulante), antimicrobienne, antitumorale, antioxydante et immunostimulante

ont fait l’objet de recherches récentes [Le Dévédec et al., 2008, Seyfarth et al., 2008,

Wang et al., 2008].

Ces études montrent que le chitosane de faible masse molaire présente des proprié-

tés biologiques accrues. Cependant, Le Devedec [Le Dévédec et al., 2008] insiste sur le

fait que les mécanismes d’action moléculaire restent à élucider. En outre, notons que

la biodégradabilité du chitosane dépend également de la masse molaire du chitosane

vu que plus les chaînes de polymère sont longues, plus la cinétique de dégradation du

chitosane par les enzymes spécifiques est lente [Zhang et al., 2002].

Activité antimicrobienne du chitosane Le chitosane, sous différentes formes :

solutions, films et composites, a été considéré comme matériau antimicrobien contre

une grande variété de cibles : algues, bactéries, levures et champignons dans diffé-

rentes expériences réalisées in vitro et in vivo. Les premières recherches décrivant

le potentiel antimicrobien du chitosan et ses dérivés datent des années 1980-1990

[Hadwiger et al., 1994, Papineau et al., 1991, Sudarshan et al., 1992].

L’activité antimicrobienne est fortement dépendante des caractéristiques du chito-

sane (origine, degré de polymérisation et pourcentage de résidus N-acétylés) et des

facteurs environnementaux tel que le pH [Tikhonov et al., 2006].

En général, dans la plupart des études portant sur l’activité antibactérienne du

chitosane, ce matériau est considéré comme bactéricide (tue les bactéries vivantes ou

une fraction de celles-ci) ou bactériostatique (empêche la croissance des bactéries,

mais sans préciser si les bactéries ont été tuées ou pas), souvent sans distinction

entre les activités. Des données récentes de la littérature ont tendance à caractériser

le chitosane en tant que bactériostatique plutôt que bactéricide [Coma, 2008] bien

que le mécanisme exact n’est pas entièrement compris et plusieurs autres facteurs

peuvent contribuer à cette action antibactérienne.

L’activité antibactérienne du chitosane est attribuée aux interactions électrostatiques
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entre le groupement amine (NH3
+) porté par ce matériau et la membrane cellulaire

des bactéries chargées négativement [Tsai and Su, 1999]. D’une part, ces interactions

provoquent des changements dans la perméabilité de la membrane bactérienne

ainsi que des déséquilibres osmotiques inhibant la croissance des micro-organismes.

D’autre part, elles induisent l’hydrolyse des peptidoglycanes constituant la paroi de

ces micro-organismes conduisant à la fuite d’électrolytes intracellulaires tels que

les ions potassium et autres constituants protéiques de faible poids moléculaire

(par exemple : protéines, acides nucléiques, glucose et lactate déshydrogénase)

[Fang et al., 1994, Devlieghere et al., 2004, Raafat and Sahl, 2009].

L’efficacité bactérienne sur les bactéries gram-positives ou Gram négatif est, ce-

pendant quelque peu controversée. Certains auteurs ont affirmé que le chitosane a

généralement montré des effets plus importants pour les bactéries gram-positives

(par exemple, Listeria monocytogenes, Bacillus megaterium, B. cereus, Staphylococcus

aureus, Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. bulgaris, etc) que pour les bactéries

gram-négatives (par exemple, E. coli, Pseudomonas fluorescens, Salmonella, Vibrio

parahaemolyticus typhymurium, etc) [Coma, 2008, No et al., 2002]. Inversement, il

a été démontré que l’hydrophilicité de bactéries gram-négatives est beaucoup plus

élevée que dans les bactéries Gram-positives, ce qui les rendent plus sensibles au

chitosane [Chung et al., 2004]. La densité de charge sur la surface cellulaire est un

facteur déterminant pour établir la quantité de chitosane adsorbé. Plus la quantité

de chitosane adsorbé est élevée, plus on aura de modifications de la structure et

de la perméabilité de la membrane cellulaire. Cela suggère que le mode d’action

antibactérienne dépend du micro-organisme hôte [Raafat and Sahl, 2009].

Un autre mécanisme proposé basé sur la chélation de métaux, la suppression

d’éléments de spores et la liaison aux éléments nutritifs essentiels à la croissance

bactérienne [Roller and Covill, 1999]. Il est bien connu que le chitosane possède

d’excellentes capacités liant les métaux dues aux groupes amines responsables de

l’absorption de cations métalliques par chélation.

Activité antifongique du chitosane Laflamme et al. ont montré que l’utilisation

du chitosane à partir d’une concentration de 1g/L réduit considérablement la crois-

sance des souches fongiques suivante : Cylindrocladium floridanum, Cylindrocarpon

destructans et Fusarium oxysporum [Laflamme et al., 2000]. Roller et Covill (1999)

[Roller and Covill, 1999] ont étudié l’action du glutamate de chitosane sur la crois-

sance d’Aspergillus flavus, de Cladosporium cladosporioides, de Mucor racemosus, de

Penncillium aurantiogriseum et de Sachharomyces cerevisae, dans le jus de pomme.

L’obtention d’une action inhibitrice contre toutes ces souches a néessité une concen-

tration de chitosane de 5 g/L.
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Fonctionnalités et applications du chitosane La nature β (1-4) des liaisons glycosi-

diques confère au chitosane des propriétés filmogènes. En outre, ces films présentent

une perméabilité importante et leur utilisation dans les secteurs économiquement

porteurs comme les industries alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques ou

agricoles, a fait l’objet de nombreux brevets. Différentes revues ont été consacrées aux

nombreuses applications du chitosane [Kumar et al., 2004]. Parmi les nombreuses

applications, nous pouvons citer :

Traitement des eaux usées Le chitosane est utilisé dans le traitement des eaux

usées pour ses propriétés coagulantes et son pouvoir chélatant qui lui permettent de

fixer les métaux lourds, même en de très faibles quantités.

Industrie agro-alimentaire Le chitosane possède des propriétés coagulantes

permettant d’agglomérer puis de séparer les particules colloïdales dispersées. Le

chitosane est employé en outre pour immobiliser les enzymes industriels (papaïne,

invertase, . . .). En agronomie, l’enrobage des semences avec du chitosane leur permet

de résister aux attaques fongiques ; cette activité antifongique se manifeste également

pendant la vie de la plante de façon directe ou par stimulation de certains processus

de défense.

Médecine Le chitosane s’avère très efficace pour ses effets hypocholestérolé-

miques, ses actions anti-ulcère et anti-acide [Hejazi and Amiji, 2003], dans les soins

des blessés et des brûlés, pour les verres de contacts durs et souples, les membranes

d’organes artificiels et dans l’immobilisation d’enzymes ou de cellules vivantes

[Remunan-Lopez and Bodmeier, 1996].

Pharmacie La principale utilisation du chitosane dans l’industrie pharmaceu-

tique est en tant que matériau enrobant de micro-capsules ou de micro-sphères

contenant les substances à délivrer à l’intérieur de l’organisme. Le fait d’utiliser un

matériau tel que le chitosane permet de contrôler la libération des substances par ces

systèmes, de mieux atteindre les organes cibles et l’amélioration du taux de solubilité

et de la disponibilité des drogues non solubles dans des phases aqueuses.
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Avantages du chitosane dans la préparation des biomatériaux Dans leur

revue sur les applications des biomatériaux à base de chitosane, Suh et Matthieu

[Francis Suh and Matthew, 2000] ont souligné un certain nombre de caractéristiques

positives du chitosane, parmi lesquelles la dépolymérisation physiologique en pré-

sence de lysozymes (une caractéristique extrêmement pratique car le "scaffold"

doit être temporaire), l’absence de réaction inflammatoire chronique, l’absence

d’encapsulation fibreuse, les effets chimio-attractifs favorables, accompagnés

d’excellents caractéristiques technologiques qui permettent de le traiter dans des

structures poreuses ou nanofibrillaires comme l’a récemment décrit par Muzzarelli

[Muzzarelli, 2011].

Son aptitude à former des films permet d’obtenir des structures poreuses par

congélation et lyophilisation de solutions de chitosane, pour une utilisation dans la

transplantation de cellules et la régénération tissulaire : l’adhésion cellulaire et la

prolifération chondrocytaire sur ces structures ont été rapportées par Nettles et al. et

Oliveira et al. [Nettles et al., 2002, Oliveira et al., 2008]. Les chitosanes biologiquement

actifs obtenus par piégeage ou immobilisation chimique d’oligopeptides et de pro-

téines, et les stratégies associées de leur développement pour l’ingénierie tissulaire,

ont été examinés par Jiang, Kumbar, Nair, et Laurencin [Laurencin et al., 2008].

La formation des scaffolds de chitosane a lieu également lors de l’addition de n-

butanol à des solutions aqueuses de chitosane : l’adhésion initiale et la vitesse de

prolifération de fibroblastes dermiques humains dans ce type de scaffolds étaient

presque le double de celle du contrôle, après 3 jours de culture, en raison principale-

ment de leur surface spécifique qui était assez grande pour la fixation des cellules et

la croissance des tissus [Chun et al., 2008].

Un exemple de la polyvalence du chitosane en termes de "filmogenicité" et de forma-

tion de pores est fourni par Zhong et al. [Zhong et al., 2011] qui a adopté la technique

d’émulsion suivie d’une lyophilisation pour fabriquer des gels de chitosane et poly

(ε-caprolactone). Le choix de la température de congélation et la composition de

l’émulsion permettent de préparer des scaffolds constitués de films minces et poreux.

2.4.4 Hyaluronane

L’acide hyaluronique (HA) fut isolé pour la première fois par Meyer et Palmer

en 1934 à partir de l’humeur vitreuse des yeux bovins [Meyer and Palmer, 1934].

Meyer est le pionnier de la recherche sur le HA ; malheureusement ses études se

sont interrompues au cours de la Deuxième Guerre mondiale et l’histoire de la

recherche sur l’acide hyaluronique ne reprend qu’en 1948 avec les travaux de Had-

dian et Pirie sur sa préparation [Hadidian and Pirie, 1948]. Quelques années plus

tard, Jeanloz a travaillé sur la détermination de la structure de ce polysaccharide
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[Jeanloz and Flowers, 1962, Stoffyn and Jeanloz, 1954]. Trois années plus tôt, Blix a

publié la première détermination de la viscosité intrinsèque de l’acide hyaluronique

obtenu à partir du liquide synovial bovin [Blix, 1951]. Un point important de simili-

tude entre l’acide hyaluronique et la chitine partiellement désacétylée est l’unité de

répétition GlcNAc. L’acide hyaluronique est composé d’unités d’acide glucuronique

(GlcUA) et de N-acétylglucosamine liées en alternance par des liaisons β-1,3 et β-1,4

(Fig 2.6). L’acide hyaluronique est un composé clé dans la MEC du cartilage, grâce à sa

nature de type hydrogel, sa masse moléculaire extrêmement élevée et son anionicité

modérée. La présence d’un acide uronique dans l’unité de répétition du HA lui

FIGURE 2.6 – Unité de répétition disaccharidique de l’hyaluronane

confère des propriétés de polyélectrolyte et le rend parfaitement soluble en milieu

aqueux neutre. C’est un polyanion dont une caractéristique importante en tant que

polyacide est la valeur de son pK intrinsèque (pK0) qui peut être obtenue par titration

potentiométrique d’une solution de HA sous forme acide. Fouissac et al. ont obtenu

une valeur de pK0 = 2,9 ± 0,1. Un pH de 7.5 est nécessaire pour une neutralisation

totale des groupements carboxyliques [Fouissac et al., 1992]. Balazs a montré que

lorsque le pH de la solution de HA diminue, en ajoutant progressivement du HCl,

un gel se forme à pH 2.5, ce qui s’expliquerait par la diminution de la dissociation

des carboxylates, favorisant les liaisons hydrogène et conduisant à la formation du

gel [Balazs, 1966, Gatej et al., 2005]. La synthèse d’AH est sous la dépendance de

3 glycosyltransférases transmembranaires (AH Synthétases 1, 2 et 3). L’EMMPRIN

[Toole and Slomiany, 2008] est une métalloprotéinase présente au sein de la matrice

extracellulaire. Cette glycoprotéine stimule la production d’AH. L’acide hyaluronique

contribue à l’élasticité et à la viscosité du liquide synovial, et agit comme un amortis-

seur de fluide tout en maintenant les caractéristiques structurales et fonctionnelles

de la matrice du cartilage. Ce polymère hautement viscoélastique remplit l’espace

intercellulaire entre le réseau de collagène fibrillaire, entourant l’ensemble des

cellules, les vaisseaux sanguins et lymphatiques et les éléments neuronaux dans le

tissu fibreux de l’articulation. Il inhibe également la formation et la libération de

prostaglandines, induit l’agrégation et la synthèse de protéoglycanes, et module la
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réponse inflammatoire.

L’acide hyaluronique est produit industriellement à l’aide de Streptococcus sp.,

néanmoins cette approche est confrontée à une préoccupation croissante en raison

du risque d’endotoxines d’accompagnement. C’est pourquoi la production d’acide

hyaluronique recombinant a suscité un intérêt croissant, et les novozymes l’ont

produit avec les bactéries Bacillus subtilis recombinantes [Widner et al., 2005]. Dans

leur étude, Liu et al. [Liu et al., 2011] ont rapporté l’historique, les marchés actuels, et

la production de l’acide hyaluronique par Streptococcus zooepidemicus, ainsi que les

défis auxquels fait face la production de cellules microbiennes. Les bactéries utilisées

comme hôtes comprennent Bacillus sp., Lactococcus lactis, Agrobacterium sp., et

Escherichia coli, qui produisent des hyaluronanes ayant des longueurs de chaîne

différentes dans un mélange, donc un produit monodispersé qui représente encore

un défi. Cependant, les hyaluronanes avec une masse moléculaire relativement faible

(> 10 kDa) ont une bonne visco-élasticité, rétention d’humidité et mucoadhésion,

c’est à dire des qualités souhaitables en ophtalmologie et orthopédie ainsi que dans

la cicatrisation des plaies et dans les cosmétiques. Néanmoins, dans le but de la

régénération de tissus, des valeurs de PM beaucoup plus élevés, dans la gamme

700-6000 kDa, sont nécessaires.

Un grand nombre de préparations différentes d’acide hyaluronique sont dis-

ponibles dans le commerce en Europe et aux USA : chacune est produite à partir

de crêtes de coq ou par biotechnologie recombinante et se distingue par la masse

moléculaire et par conséquent le temps de séjour dans l’articulation, et les propriétés

rhéologiques.

Les hyaluronanes ont une efficacité comparable à celle des médicaments anti-

inflammatoires non stéroïdiens, mais sans effets indésirables gastro-intestinaux, et

leurs avantages peuvent durer plus longtemps avec les corticoïdes intra-articulaires.

Dans la plupart des préparations commerciales les hyaluronanes ont la même struc-

ture que l’acide hyaluronique endogène. L’AH agit par l’intermédiaire de sa liaison

avec divers récepteurs cellulaires de type transmembranaire. CD44 est le récepteur

principal, le plus étudié aujourd’hui. Son état de glycosylation est un des éléments

conditionnant sa capacité à se lier avec l’HA. L’HA est catabolisé par des hyaluroni-

dases et par des radicaux libres oxygénés (anion superoxyde, H2O2, OH−) qui génèrent

des polymères de poids moléculaire variables, aux propriétés biologiques significati-

vement différentes, opposées sur certains points. Cette notion revêt une importance

significative dans le rôle de l’HA dans le déterminisme des maladies inflammatoires,

cancéreuses et cardio-vasculaires [Toole and Slomiany, 2008].
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2.4.4.1 Propriétés biologiques de l’hyaluronane

L’acide hyaluronique est impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques.

L’AH intervient dans des processus pathologiques variés, notamment inflammatoires,

néoplasiques et cardio-vasculaires.

Rôle anti-inflammatoire de l’hyaluronane L’extravasation des leucocytes est un

phénomène fondamental dans le développement de la réaction inflammatoire. Elle

succède à l’attraction des leucocytes, à leur adhésion aux cellules endothéliales et à

leur freinage circulatoire. La transmigration est la dernière étape.

Les cellules endothéliales (CEs) jouent un rôle important dans le recrutement des

leucocytes sur le lieu de l’inflammation. Les mécanismes qui concourent à ce rôle

font intervenir la sécrétion de chemokines mais aussi l’HA présent au sein des CEs

[Butler et al., 2009]. La production d’AH par les CEs, au cours des premières étapes de

la réaction inflammatoire, est induite par des cytokines pro-inflammatoires (TNFα,

IL1β) [Taylor and Gallo, 2006].

Le rôle de l’AH dans ce phénomène de recrutement des leucocytes est évoqué par plu-

sieurs données expérimentales [Butler et al., 2009]. Ainsi, le traitement des souris par

l’hyaluronidase réduit significativement le recrutement de leucocytes au lieu de l’in-

flammation. Une réduction comparable est observée chez des souris transgéniques

n’exprimant pas le récepteur CD44. Des anticorps anti-CD44 réduisent significative-

ment les capacités des neutrophiles à être recrutés sur la zone inflammatoire. Au to-

tal, l’AH par sa liaison avec CD44 par principalement présent à la surface des cellules

impliquées dans la réaction inflammatoire, intervient de manière déterminante dans

l’attraction et l’adhésion des leucocytes aux CEs, puis dans la migration transpariétale

de ces cellules.

Rôle de l’hyaluronane dans les pathologies cardiovasculaires L’HA est prin-

cipalement impliqué dans la pathogénie de l’athérosclérose. Des modifications

inflammatoires constituent le primum movens au sein de l’endothélium. Ces réac-

tions inflammatoires sont déclenchées par l’accumulation de lipoprotéines oxydées et

de stimulus mécaniques. Il en résulte une surexpression de molécules d’adhésion et la

production de nombreuses cytokines et chemokines pro-inflammatoires, aboutissant

in fine à l’attraction et à l’accumulation de cellules inflammatoires [Zhao et al., 2008].

CD44 joue un rôle pivot dans l’équilibre entre inflammation et fibrose au sein des

lésions d’athérosclérose [Zhao et al., 2008]. Ce récepteur de l’AH est surexprimé au

sein de lésions d’athérosclérose et est présent sur toutes les cellules participant au

processus (plaquettes, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses).
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Il a par ailleurs été montré une accumulation d’AH au sein des plaques d’athé-

rosclérose, tout comme celle d’autres GAG (versican, biglycan, décorine). Des sou-

ris transgéniques CD44 nul présentent des lésions athéroscléreuses peu impor-

tantes. Comme dans la réaction inflammatoire, l’HA peut servir de pont entre cel-

lules endothéliales et cellules leucocytaires et attirer et fixer des cellules inflamma-

toires sur les plaques. Certains auteurs font de l’association AH-versican une véri-

table matrice pro-trombotique (fixation de plaquettes et de cellules inflammatoires)

[Kolodgie et al., 2004]. Il a été montré que l’AH forme des complexes pathogènes avec

les low density lipoproteins [Bot et al., 2008]. Les oligomères de dégradation de l’AH de

faible PM, par leur effet angiogène, contribuent à l’aggravation des phénomènes mi-

crocirculatoires. Ces oligomères sont la conséquence de l’action des hyaluronidases

sur l’HA. De fait, il a été récemment mis en évidence une expression très significati-

vement accrue de la hyaluronidase au sein de plaques d’athérosclérose compliquée

[Krupinski et al., 2007, Berbis, 2010].

2.4.5 Scaffolds à base de chitosane et hyaluronane

Grâce à sa nature cationique, le chitosane forme des polyélectrolytes complexes

avec une grande variété de polysaccharides anioniques, parmi lesquels l’acide hya-

luronique [Muzzarelli et al., 2004]. Les scaffolds de chitosane et d’acide hyaluronique

dans les différents ratios ont été préparés, fondés sur l’hypothèse que l’acide hyalu-

ronique pourrait améliorer les propriétés structurelles et biologiques de ces bioma-

tériaux : ils ont été jugés non-cytotoxiques et favorisant l’adhésion cellulaire. L’incor-

poration de l’acide hyaluronique améliore la production de la matrice extracellulaire

[Correia et al., 2011]. De même, l’étude des membranes de chitosane-hyaluronane en-

semencées avec des kératinocytes indiquent que le chitosane et l’hyaluronane sont

compatibles, ont une structure homogène, des propriétés chimiques appropriées et

une biocompatibilité vis-à-vis des cellules [Yao and Wu, 2011].
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Domaines Applications

Cardiovasculaire

Valves cardiaques, matériel pour circu-
lation extra-corporelle, coeur artificiel,
assistance ventriculaire, stimulateurs
cardiaques, prothèses et endoprothèses
(stents) vasculaires, matériels pour angio-
plastie luminale, cathéters

Chirurgie plastique et reconstructive
Matériaux et implants pour chirurgie es-
thétique, drains de chirurgie, colles tissu-
laires, peau artificielle, sutures résorbables

Chirurgie orthopédique

Prothèses articulaires (hanche, coude, ge-
nou, poignet), orthèses, ligaments et ten-
dons artificiels, cartilage, matériel de rem-
placement ou comblement osseux, chirur-
gie du rachis, réparation de fractures (vis,
plaques, clous, broches)

Endocrinologie
Pancréas artificiel, pompes portables et
implantables

Odontologie et stomatologie

Matériaux de restauration, comblement
dentaire et osseux, traitements prophylac-
tiques, orthodontie, traitements du paro-
donte et de la pulpe, implants, reconstruc-
tion maxillo-faciale

Ophtalmologie
Implants, lentilles, coussinets de récupéra-
tion, produits visqueux de chambre posté-
rieure

Radiologie et imagerie
Produits de contraste, produits pour em-
bolisation, produits pour radiologie inter-
ventionelle

Urologie et néphrologie

Dialyseurs, poches, cathéters et tubulures
pour dialyse, rein artificiel portable, pro-
thèses, matériaux pour traitement de l’in-
continence

TABLE 2.1 – Domaine d’application de l’ingenierie tissulaire





CHAPITRE 3

Choix du microenvironnement

cellulaire : systèmes de signalisation

Afin de maximiser le succès de l’ingénierie tissulaire, la reproduction autant que

possible du microenvironnement naturel dans lequel cellule/tissu se développent et

fonctionnent normalement à l’intérieur de l’organisme est souhaitable. L’ingénierie

tissulaire apporte la MEC et les protéines solubles nécessaires aux cellules pour la

construction tissulaire. Cette approche est complétée par l’étude des signaux cellu-

laires spécifiques susceptibles d’améliorer la construction tissulaire par les cellules

[Hibi et al., 2006]. Dans ce chapitre on parle des différents facteurs biochimiques,

physico-chimiques (pression partielle en dioxygène, facteurs de croissance) et mé-

caniques (contraintes mécaniques, bioréacteur), et leurs effets dans la signalisation

cellulaire.

3.1 Facteurs biochimiques et physico-chimiques

Ce microenvironnement extracellulaire est un réseau de gel hydraté à base de pro-

téines et de protéoglycanes comprenant des signaux solubles et physiques ainsi que

des signaux résultant des interactions cellule-cellule [Bottaro et al., 2002] (Fig 3.1).

Les liaisons signaux/récepteurs de surface entraînent l’activation de cascades de

signalisation intracellulaire responsables de la régulation de l’expression des gènes,

l’établissement d’un phénotype cellulaire ou l’homéostasie et la régénération de

tissus.

Le microenvironnement comprend une gamme importante de facteurs phy-

siques et chimiques, largement divisés en macromolécules hydratées insolubles

(protéines fibrillaires telles que les collagènes, glycoprotéines non collagèniques

telles que l’élastine, la laminine ou la fibronectine et des protéoglycanes hydrophiles

avec de longues chaînes latérales de glycoaminoglycanes (GAG) appelées signaux

physiques, macromolécules solubles (les facteurs de croissance, les chémokine et les

cytokines) et protéines d’interaction cellulaire (les molécules d’adhésion cellulaire :

CAM)[Bottaro et al., 2002, Lutolf and Hubbell, 2005, Kleinman et al., 2003].
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FIGURE 3.1 – Comportement de cellules isolées à l’état individuel et état dynamique
de tissus régulés par des interactions moléculaires réciproques entre les cellules et leur
environnement [Lutolf and Hubbell, 2005]

Le devenir d’une cellule, à savoir se différencier, proliférer, migrer, entrer en apop-

tose ou effectuer d’autres fonctions spécifiques, est une réponse coordonnée entre

l’ensemble de ces signaux. Le flux d’information entre les cellules et la MEC est bidi-

rectionnel comme observé par exemple dans les processus impliquant la dégradation

et le remodelage de cette matrice.

Les facteurs biochimiques sont essentiels pour induire et/ou maintenir le phénotype

des cellules différenciées ainsi que les lignages spécifiques à partir de cellules souches

[Moreau et al., 2005]. Ces facteurs régulateurs peuvent être de différents types : bio-

chimiques ou physico-chimiques.

3.1.1 Pression partielle en dioxygène

De tous les nutriments nécessaires pour les cellules ensemencées sur des bioma-

tériaux pour la régénération des tissus, le dioxygène est l’élément limitant en raison

de sa faible solubilité dans les milieux de culture tandis que les cellules consomment

cinq à six moles de dioxygène pour chaque mole de monosaccharide. La diminution

de la concentration en dioxygène tissulaire active l’expression de gènes endogènes
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tels que celui de l’érythropoïétine ou ceux contrôlant l’angiogenèse et la glycolyse.

Afin de contrôler l’expression des gènes par la pression partielle en dioxygène, il

est nécessaire de comprendre les mécanismes cellulaires impliqués dans la transduc-

tion du signal hypoxique et l’activation des gènes endogènes sensibles à l’hypoxie.

Des données récentes indiquent que l’hypoxie contrôle la différenciation de plusieurs

types cellulaires au cours du développement [Heinis et al., 2010]. Les effets dus aux

variations de la pression partielle en dioxygène (PO2) sont régis par le complexe Hy-

poxia Inducible Factor 1 (HIF-1), un médiateur de la réponse cellulaire à l’hypoxie. La

protéine HIF-1 est disponible en quelques secondes dans les cellules maintenues en

hypoxie. Lorsque l’apport en O2 se normalise, HIF-1 disparaît en quelques minutes (ils

a une demi-vie d’environ 5 minutes). Il a été démontré par immunohistochimie que

HIF-1 est exprimé dans des conditions normoxiques dans le cerveau, le rein, le foie, le

coeur et le muscle squelettique de souris [Stroka et al., 2001]. Le dioxygène peut affec-

ter in vitro la synthèse de MEC et le développement des tissus [Radisic et al., 2006].

Les effets du dioxygène sur la différenciation de cellules souches sont encore peu

connus. Fermor et al. ont prouvé que les pressions élevées en dioxygène (21 %) fa-

vorisent la prolifération cellulaire. En revanche, des PO2 inférieures (10 %) favorisent

la synthèse des molécules de la MEC [Fermor et al., 1998, Balguid et al., 2009].

3.1.2 Facteurs de croissance

Les facteurs de croissance présentent une importance qui n’est plus à dé-

montrer en ingénierie tissulaire. Leur injection directe sous forme soluble peut

accélérer la régénération de cellules mais n’est pas assez efficace. En effet, ils

diffusent rapidement loin du lieu de l’injection. Pour leur permettre d’exercer

efficacement leurs effets, un “Drug Delivery System” devrait être employé. Par

exemple, la diffusion contrôlée de facteurs de croissance au niveau de la lésion

pendant une période prolongée est rendue possible en incorporant le facteur dans

un support approprié, pour prolonger son activité in vivo. Le système de déli-

vrance devra être dégradé par l’organisme après relargage de facteurs de croissance

[Tabata, 2003, Freed and Vunjak-Novakovic, 2002, Hori et al., 2001].

La régénération de tissu est souvent induite par l’utilisation des facteurs de

croissance sous forme soluble, mais la quantité administrée est beaucoup plus

élevée que dans les conditions physiologiques, ce qui peut avoir des effets défavo-

rables [Levy et al., 1998]. Il est également possible d’utiliser la thérapie génique

et des cellules transfectées sécrétant le facteur de croissance désiré. Cepen-

dant, il est impossible de contrôler le niveau et la durée d’expression du gène

[Kasahara et al., 2003, Taniyama et al., 2001].
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Les facteurs de croissance peuvent agir soit sur la prolifération cellulaire

[Marui et al., 1997], soit sur leur différenciation, soit sur la synthèse de la MEC

[Marui et al., 1997, Lo et al., 2003]. Ce sont des polypeptides qui régulent la croissance

et les fonctions cellulaires, grâce à leur fixation sur des récepteurs spécifiques de

grande affinité. L’activation de la cellule se traduit par une stimulation de signaux

transmembranaires, puis par une cascade de phénomènes cytoplasmiques et aboutit

à la transcription des gènes spécifiques d’une ou de plusieurs protéines. A la diffé-

rence des hormones sécrétées à distance du tissu effecteur (sécrétion endocrine),

les facteurs de croissance agissent généralement sur les cellules voisines (sécrétion

paracrine), et leur concentration plasmatique est très faible. Certaines cellules ont

des récepteurs pour leur propre production de facteurs de croissance (sécrétion

autocrine).

Le terme "facteurs de croissance" n’est pas idéal pour décrire la fonction de

ces polypeptides parce qu’ils ne favorisent pas uniquement la croissance cellulaire,

mais aussi induisent les phénomènes de synthèse. Ils agissent essentiellement en

tant que régulateurs des activités cellulaires. En outre, ils peuvent avoir un même

effet biologique. Ils ne présentent pas de spécificités de synthèse ou d’activité :

deux facteurs de croissance peuvent agir de manière semblable. En fait, leur action

dépend des conditions physiologiques (état de la cellule, type cellulaire, présence de

molécules d’intérêt biologique, . . .) et des conditions physico-chimiques, mécaniques

ainsi que de leur concentration. Ils sont capables d’autorégulation et peuvent sous-

ou sur-réguler l’expression de leurs récepteurs.

Le sérum de veau foetal (SVF) est l’une des premières sources de facteurs de crois-

sance in vitro, ce qui le rend encore indispensable en culture cellulaire. Dans le sérum

sont trouvées de nombreuses molécules essentielles telles que les acides aminés, les

vitamines, les protéines, les hormones, les lipides, les minéraux et les inhibiteurs de

différenciation. Néanmoins, le sérum utilisé en routine n’est pas idéal pour des appli-

cations médicales puisqu’il dérive de l’animal.

Les molécules utilisées pour stimuler la production de tissu vasculaire (platelet-

derived growth factor (PDGF), vascular endothelial growth factor (VEGF), heparin bin-

ding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF), basic fibroblast growth fac-

tor (bFGF)) ont prouvé leur efficacité chez l’homme dans des indications précises.
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3.2 Facteurs mécaniques

Les facteurs physiques du microenvironnement cellulaire local dont la forme et la

géométrie de la cellule, les mécaniques matricielles, les forces mécaniques extérieures,

et les caractéristiques nano-topographiques de la MEC peuvent tous avoir une forte

influence sur le devenir des cellules souches [Estes et al., 2004]. Celles-ci détectent ces

signaux biophysiques insolubles et leur répondent à (Fig 3.2).

FIGURE 3.2 – Les différents signaux biophysiques et les complexes d’interactions mo-
léculaires de la MEC. Les signaux biophysiques comprennent la rigidité et la topogra-
phie de la matrice, la contrainte de cisaillement, les forces de contrainte, et d’autres
forces mécaniques exercées par les cellules de soutien adjacentes (en bleu). Les cel-
lules souches peuvent détecter ces stimuli biophysiques grâce à des mécanorécep-
teurs comme les canaux ioniques, les adhérences focales, les récepteurs de surface cel-
lulaire, le cytosquelette d’actine et les adhésions cellule-cellule (en rouge). Un agran-
dissement de la structure d’adhésion focale est également représenté, comprenant des
intégrines hétérodimèriques transmembranaires, la paxilline (Pax), la taline, la kinase
d’adhésion focale (FAK), la vinculine (Vin), la zyxine, et un vasodilatateur stimulé par
une phosphoprotéine (VASP) [Sun et al., 2012]
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Ces processus de mécanotransduction peuvent s’associer à des facteurs de

croissance, influençant les voies de signalisation pour réguler le devenir des

cellules souches. Différents outils de bioingénierie et des dispositifs microsco-

piques/nanométriques ont été développés avec succès pour percevoir les aspects

physiques du microenvironnement cellulaire nécessaires aux cellules souches.

Ces outils et dispositifs se sont révélés extrêmement utiles pour identifier les

facteurs physiques extrinsèques et leurs voies de signalisation intracellulaires qui

contrôlent les fonctions des cellules souches.

Les signaux mécaniques qui affectent la croissance et le développement de tissu

natif in vivo jouent le même rôle pendant la culture de tissu in vitro. L’application de

contrainte peut modifier le développement de tissu, en augmentant le transport de

masse des nutriments ou en stimulant directement les cellules.

Les effets des forces mécaniques sur la physiologie d’organes sont très répandus,

mais particulièrement importants pour le système cardiovasculaire. Dans les mala-

dies de ce système, les plaques d’athérosclérose se produisent principalement dans

les points de branchement et les régions fortement incurvées des artères où l’écoule-

ment de fluide est perturbé [Feaver et al., 2010]. La pression sanguine étend les parois

de l’artère, ce qui favorise la différenciation des cellules du muscle lisse vasculaire, et

son élévation contribue à l’athérosclérose [Orr et al., 2009].

3.2.1 Contraintes mécaniques

Les contraintes mécaniques peuvent moduler la physiologie des cellules, et amé-

liorer ou accélérer la régénération de tissu et la réparation in vitro. Les contraintes

d’étirement, avec des élongations et des fréquences différentes, ont un effet sur

l’alignement, la morphologie, les modifications cellulaires du cytosquelette, la pro-

lifération, et la synthèse protéique de différents types cellulaires [Wang et al., 2000,

Kim et al., 2002].

L’organisation des cellules dans le tissu reconstruit et la qualité de la MEC sont des

paramètres importants pour le maintien des propriétés mécaniques du tissu. Comme

les cellules et les tissus sont soumis à diverses formes de stimulations mécaniques in

vivo [Mammoto et al., 2012, Wang et al., 2004], des systèmes in vitro ont été dévelop-

pés pour étudier ce phénomène dans un environnement contrôlé [Wang et al., 1995].

Trois forces agissent sur le substitut : une force axiale, une force transversale et une

force de cisaillement (Fig 3.3). Ces trois forces changent avec l’orientation des cellules,

mais elles peuvent être calculées pour toutes les orientations [Fawzi-Grancher, 2006].
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FIGURE 3.3 – Courbes théoriques des forces (axiale, transversale et cisaillement) agis-
sant sur le substrat en fonction de l’orientation [Fawzi-Grancher, 2006]

3.2.2 Bioréacteur

Les bioréacteurs sont définis comme des dispositifs ex vivo dans les-

quels les processus biologiques et/ou biochimiques ont lieu dans des condi-

tions de fonctionnement environnementales surveillées et programmées

(ex : pH, température, pression, apport nutritif et élimination des déchets)

[Korossis et al., 2005, Shakesheff and Rose, 2012]. Construire un tissu en condi-

tion ex vivo dans un bioréacteur offre plusieurs perspectives comme une meilleure

compréhension du développement du tissu et des mécanismes pathologiques

[Badylak et al., 2012] .

Différents systèmes commerciaux de bioréacteurs sont disponibles. Altman et al. ont

développé un bioréacteur capable d’appliquer une combinaison de trois contraintes :

la compression, la torsion et la tension pour imiter les conditions de charge phy-

siologiques des cellules. Les éléments clés d’un bioréacteur sont présentés dans la

figure ci-dessous (Fig 3.4). Ils ont montré également que l’application des contraintes

mécaniques multidimensionnelles aux cellules stromales de moelle osseuse placées

dans un gel de collagène augmente l’expression des marqueurs fibroblastiques

(collagène de type : I et III ; et la ténascine-C). Le rôle des bioréacteurs, en appliquant

les forces mécaniques aux constructions 3D, a pu être élargi au-delà de l’approche

conventionnelle en induisant la différenciation de cellules et/ou le dépôt de MEC

dans les tissus reconstruits [Altman et al., 2002]. Par exemple, ces bioréacteurs ont pu

également servir de modèle in vitro pour étudier les effets physiopathologiques des

forces mécaniques sur les tissus en développement, et pour prévoir les réponses d’un

tissu aux forces physiologiques lors de l’implantation chirurgicale.
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FIGURE 3.4 – Les éléments clés d’un bioréacteur [Badylak et al., 2012]

Une des dernières avancées dans le domaine de l’ingénierie tissulaire, est l’utilisa-

tion de biomatériaux synthétiques pour créer des microenvironnements qui miment

la MEC naturelle, et ceci dans le but de diriger la différenciation des cellules souches

et la morphogénèse des tissus cibles [Zhang, 2003, Wehrle-Haller, 2012]. Concernant

les cellules souches, la coculture avec des cellules matures ou des tissus est de plus en

plus utilisée comme un moyen pour guider leur différenciation vers le lignage requis

[Jing et al., 2010, Kang et al., 2012].



CHAPITRE 4

Applications de l’ingénierie tissulaire

aux maladies vasculaires

Il est connu, à l’échelle mondiale, que dans les pays développés, les mala-

dies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité et de morbidité. En se

basant sur la revue effectuée par Zaragosa et al., les facteurs génétiques et envi-

ronnementaux sont impliqués dans les complications cardiaques et vasculaires.

Par conséquent, ces pathologies complexes et multifactorielles sont très difficiles à

prévenir [Zaragoza et al., 2011]. Bien que des travaux antérieurs ont souligné que de

nouveaux médicaments et dispositifs innovants ont permis d’améliorer la qualité de

vie des patients atteints de maladies cardiovasculaires, ils n’ont pas nécessairement

réduit le taux de mortalité et de morbidité [Nugent and Edelman, 2003].

Ensuite, la transplantation d’organes a fourni une nouvelle voie thérapeutique. Elle

propose un «remède» immédiat en remplaçant les tissus ou organes endommagés

par des substituts normalement fonctionnels [Platt, 2004]. Cependant, deux obstacles

majeurs limitent la transplantation d’organes : le manque critique de donneurs et

le risque élevé de rejet de greffe [Yang et al., 2005]. En effet, le succès du traitement

des maladies vasculaires a été limité en raison du manque de tissus autologues

pour servir de conduits vasculaires remplaçant les vaisseaux occlus. Par conséquent,

l’ingénierie tissulaire a été proposée comme un traitement alternatif à ces problèmes

en remplaçant le tissu endommagé ou la fonction des organes avec des construc-

tions "biofabriquées" basées sur les fonctionnalités du tissu ou de l’organe requis

[Nugent and Edelman, 2003]. En particulier, l’ingénierie vasculaire est plus utile et

pertinente que d’autres domaines de l’ingénierie tissulaire, principalement parce

qu’elle augmente l’espérance de vie et s’adresse à un grand nombre de patients

[L’Heureux et al., 2007a].

Les vaisseaux sanguins s’étendent à travers le corps et permettent les échanges

de gaz, d’éléments nutritifs et de déchets, ainsi que la défense immunitaire. Ils sont

constitués de cellules endothéliales qui sont en contact avec le sang, de cellules

musculaires lisses, de fibroblastes et d’une matrice formant la couche extérieure

[Vara et al., 2005, Berger et al., 1972, Furchgott and Zawadzki, 1980, Autio et al., 1989,

Majesky et al., 2011, Chen et al., 2012]. Tous ces types de cellules sont impliqués, non

seulement dans la pathologie vasculaire, mais aussi en thérapie vasculaire.
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Les maladies des vaisseaux sanguins tels que l’athérosclérose, l’artériopathie

oblitérante [Wilcox and Scott, 1996, Ross, 1993], l’insuffisance veineuse chronique

et la thrombose [Moriyama et al., 2011, Klinkert et al., 2004] demeurent globale-

ment les problèmes vasculaires majeurs. L’augmentation du taux de mortalité

par les maladies vasculaires a donc nécessité le développement de substituts

vasculaires, en particulier pour les vaisseaux de faible diamètre (inférieur à 6

mm) comme les coronaires et d’autres petits vaisseaux présents sous le genou

[Klinkert et al., 2004, Foster and Kranc, 1989]. Bien que les vaisseaux autologues

restent les "standards" pour les petites greffes, de nombreux patients présentent des

vaisseaux qui ne peuvent pas servir en raison de leur état physiopathologique, d’une

amputation ou d’un prélèvement antérieur [Isenberg et al., 2006]. Malgré le grand

besoin clinique de greffons artériels fonctionnels, les possibilités ont été limitées

jusqu’à présent au remplacement d’artères de gros calibre comme l’aorte thoracique

et abdominale, les vaisseaux iliaques et les artères fémorales communes. A l’inverse,

pour la substitution artérielle de petit calibre, qui représente la majorité des besoins,

ceci n’a pas été possible à cause de la thrombogénécité aiguë des greffons, de l’hy-

perplasie de la paroi artérielle, de la formation d’un anévrisme, de l’infection et de la

progression de la maladie athéroscléreuse [Conte, 1998]. C’est pourquoi, l’ingénierie

tissulaire constitue une approche prometteuse pour combler les lacunes d’un tel

traitement.

La création d’un substitut vasculaire nécessite l’incorporation de cellules muscu-

laires lisses et de cellules endothéliales dans un scaffold tubulaire de manière à établir

une architecture identique à celle d’un vaisseau sanguin natif. Les cellules musculaires

lisses et les cellules endothéliales ont été les premières sources largement utilisées

pour construire des substituts vasculaires [Hu et al., 2012]. Néanmoins, en raison de

leur capacité de prolifération limitée et de la perte du phénotype contractile des cel-

lules musculaires lisses matures (CMLs), diverses sources alternatives de cellules ont

été explorées pour la production de ces substituts. La revue ci-après résume les carac-

téristiques des principales sources de cellules souches utilisées en ingénierie vascu-

laire.

4.1 Approches pour la création d’un substitut vasculaire

À ce jour, malgré les nombreux scaffolds ayant été fabriqués par diverses tech-

niques d’ingénierie tissulaire, la construction d’un vaisseau sanguin entièrement

biomimétique est toujours en cours. Pour parvenir à une application clinique réussie

des vaisseaux sanguins en ingénierie tissulaire, la biofabrication de substituts vascu-
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laires nécessite un procédé biotechnologique vigoureux et efficace [Kelm et al., 2010].

Plusieurs stratégies d’ingénierie tissulaire ont émergé pour répondre aux dé-

fauts biologiques des scaffolds synthétiques au niveau de l’interface sang-matériau,

ouvrant la voie à l’ensemencement de cellules vasculaires et à la conception de

polymères bioactifs pour la régénération in situ. En outre, les progrès établis dans

le "design" du biomatériau ont été orientés vers la production de matériaux ap-

propriés qui n’ont pas seulement comme but d’imiter les propriétés mécaniques

du tissu vasculaire, mais aussi de promouvoir la croissance cellulaire, d’inhiber

la thrombogénicité, et de faciliter la production de la matrice extracellulaire. De

plus, une caractéristique importante des scaffolds artificiels n’est pas seulement

la tolérance des cellules, mais aussi la capacité de mimer la MEC naturelle afin de

réguler l’étendue et la force de l’adhésion cellulaire, l’activité de la croissance, la

différenciation cellulaire et la maturation vers le phénotype désiré. Ces exigences

soulèvent la question inévitable de savoir où obtenir ces cellules et comment les

organiser dans un vaisseau tubulaire structuré.

Au cours des dernières décennies, ce problème a été abordé à partir d’une grande

variété de directions, mais il y a cinq approches principales de fabrication d’un sub-

stitut vasculaire : (i) des substituts synthétiques portant des cellules endothéliales, (ii)

des substituts vasculaires à base de collagène et de fibrine, (iii) des substituts vascu-

laires basés sur des auto-assemblages cellulaires, (iv) des substituts vasculaires basés

sur des polymères synthétiques biodégradables, et (v) des tissus décellularisés.

4.1.1 Substituts synthétiques portant des cellules endothéliales

4.1.1.1 Fonctions de l’endothélium vasculaire

Situé à l’interface sang/tissus, l’endothélium vasculaire se comporte comme

une barrière semi-perméable sélective qui autorise et régule les échanges de

molécules de tailles variables (eau, sels, protéines) entre le sang et les tissus

[Galley and Webster, 2004]. Les modes et les mécanismes de transport au travers

de la barrière endothéliale varient selon leur localisation artérielle, veineuse ou

microcirculatoire.

L’endothélium assure principalement le transport du glucose et des acides ami-

nés par l’intermédiaire d’invaginations de la membrane cellulaire (les cavéoles) et

de jonctions serrées. Il doit également protéger la paroi vasculaire des médiateurs

moléculaires ou cellulaires responsables des réponses inflammatoires. L’activité an-

tithrombotique de l’endothélium est l’une de ses fonctions essentielles, et c’est cette
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propriété qui fait de la cellule endothéliale (CE) une cellule d’intérêt pour les appli-

cations cliniques. Le principal mécanisme par lequel les CE exercent leur effet an-

ticoagulant est dû à l’inhibition électrostatique de l’attachement de cellules circu-

lantes à la paroi vasculaire en raison de la forte charge négative conférée par le gly-

cocalyx présent à la surface des cellules. De plus, les CE sont capables de synthé-

tiser de puissantes molécules telles que l’activateur tissulaire du plasminogène (t-

PA), la prostaglandine I2 (PGI2), l’antithrombine III, l’a2-macroglobuline ou le mo-

noxyde d’azote, connues pour assurer la fluidité du sang en empêchant l’aggréga-

tion plaquettaire et l’adhésion leucocytaire, principaux composants du thrombus

[McGuigan and Sefton, 2007]. Elles assurent également des fonctions métaboliques,

comme la conversion de l’angiotensine-1 en angiotensine-2, et des fonctions immuni-

taires, comme la synthèse d’interleukine-1 (IL-1). Le dysfonctionnement endothélial

est impliqué dans de nombreuses pathologies comme l’athérosclérose, l’hypertension

artérielle, les syndromes septiques et inflammatoires [Galley and Webster, 2004].

4.1.1.2 Caractérisation des cellules endothéliales

La caractérisation des CEs peut s’effectuer préalablement par une étude qualita-

tive en microscopie. Leur morphologie typique et leur façon de s’agencer (juxtaposi-

tion pavimenteuse, voir paragraphe précédent) permettent de détecter leur présence

et/ou le début de différenciation de cellules souches ou progénitrices en CEs, avant

de procéder à une étude plus poussée par immunocytochimie. Dès lors, la caractéri-

sation du phénotype se fait par visualisation de l’expression des marqueurs endothé-

liaux. Certains sont spécifiques aux CEs, mais d’autres sont exprimés à la fois par les

CEs et par des types cellulaires différents. Enfin, d’autres marqueurs sont exprimés par

des CEs n’appartenant qu’à certains vaisseaux, et non à tous.

Marqueurs membranaires des CEs CD31, ou PECAM-1 : (molécule d’adhésion

des plaquettes aux cellules endothéliales), une protéine transmembranaire d’une

masse moléculaire d’environ 135 kDa, affiliée à la superfamille des immunoglo-

bulines. Les ligands hétérophiles comprennent les glycosaminoglycanes de sulfate

d’héparane, l’héparine et l’intégrine αvβ3. Le CD31 joue un rôle dans les interactions

adhésives entre les cellules endothéliales adjacentes et également entre lymphocytes

et monocytes et cellules endothéliales (diapédèse/migration). Il est exprimé dans

tous les endothéliums continus au niveau des jonctions cellulaires, mais pas dans

l’endothélium discontinu comme celui de la pulpe rouge splénique [Kishimoto, 1998].

VE-Cadhérine (cadhérine endothéliale vasculaire), ou CD144 : une protéine de

120 kDa appartenant à la famille des cadhérines, qui comporte 5 domaines extracellu-

laires et qui est reliée dans le cytoplasme à l’actine du cytosquelette. La VE-cadhérine
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joue un rôle dans les liaisons homophiliques entre les cellules endothéliales et se

trouve principalement localisée au niveau des jonctions cellulaires. Elle est exprimée

de façon constitutive et participe à de nombreuses fonctions endothéliales telles que

la migration, la survie cellulaire ou l’inhibition de contact.

VEGF-R2 (récepteur 2 du VEGF), ou KDR (kinase domain receptor) : d’une masse

moléculaire comprise entre 210 et 230 kDa, c’est un récepteur de type tyrosine kinase

impliqué dans le développement de l’endothélium vasculaire, exprimé au niveau

des CE chez l’adulte, mais également au cours du développement embryonnaire. La

fixation du VEGF entraîne la dimérisation de son récepteur, puis son autophosphory-

lation, ce qui stimule les voies de transmission du signal. L’interaction du VEGF avec

son récepteur nécessite la présence de protéoglycanes et notamment d’héparine.

Le VEGF-R2 est un inducteur de la réponse proliférative des CEs [Colavitti et al., 2002].

E-sélectine, ou CD62E : une protéine de 97 à 115 kDa appartenant à la superfa-

mille des sélectines. La E-sélectine est une molécule d’adhésion exprimée à la surface

des CE préalablement stimulées par des cytokines pro-inflammatoires comme le

TNF-α (Tumor Necrosis Factor α) ou l’interleukine 1α. Elle participe à la diapédèse

leucocytaire et joue notamment un rôle dans l’interaction des neutrophiles avec les

CE.

Marqueurs intracellulaires des CEs :

vWF (von Willebrand Factor) : une glycoprotéine importante dont la structure

est multimérique, et dont la masse moléculaire peut aller de 500 kDa à plus de

10.000 kDa. L’expression du gène du vWF est spécifique de certains tissus et se

limite aux cellules endothéliales et aux mégacaryocytes [Denis, 2002]. Le vWF est

présent dans le plasma, dans les corps denses de Weibel-Palade des cellules en-

dothéliales, dans les granules alpha des mégacaryocytes et des plaquettes qui en

dérivent, ainsi que dans la matrice subendothéliale de la paroi des vaisseaux. Il joue

un rôle de médiateur dans l’adhésion plaquettaire et la formation du caillot sur les

sites des lésions vasculaires, et sert de transporteur pour le facteur VIII dans le plasma.

e-NOS (endothelial nitric oxide synthase) : une enzyme exprimée de façon

constitutive, responsable de la synthèse de NO par les CE. D’une masse moléculaire

de 140 kDa, elle contient un domaine oxygénase en position N-terminale et un

domaine réductase en C-terminal. Le NO synthétisé a une action relaxante au niveau

des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle.
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Dil-Ac-LDL (1,1’ - dioctadécyl - 3,3,3’3’ - tétraméthyl - indocarbocyanine

perchlorate - labeled acetylated low density lipoprotein) : peut être internalisé

spécifiquement par les CE, ce qui en fait un marqueur qui, couplé à une sonde

fluorescente, permet de les distinguer par exemple des CML ou des fibroblastes

[Gaffney et al., 1985].

Création d’un substitut vasculaire à base de cellules endothéliales Une mono-

couche luminale de CEs confère une résistance à la formation de thrombus et réduit

l’ampleur de l’hyperplasie intimale [Schneider et al., 1988]. Cependant, les CEs ont

une capacité limitée de régénération, leur renouvellement s’arrête après environ 70

cycles cellulaires, conduisant à l’hypothèse que l’endothélialisation de greffes vascu-

laires se fait par l’un des quatre mécanismes : (i) par ensemencement de CEs, (ii) via la

migration des CEs du vaisseau adjacent natif, (iii) par le dépôt de cellules progénitrices

endothéliales (CEPs) sur la surface luminale, ou (iv) par la formation de capillaires à

travers les greffes poreuses.

Herring a proposé en 1978 une méthode d’ensemencement des CEs sur la surface

luminale des conduits synthétiques [Herring, 1978]. Depuis, de nombreuses études

ont tenté d’améliorer les taux de perméabilité clinique par l’optimisation de l’atta-

chement des CEs. Bien que les essais cliniques primaires aient été prometteurs, les

suivis ont suggéré que l’étape d’endothélialisation n’a pas amelioré la qualité du sub-

stitut de genou comme mentionné préalablement [Herring et al., 1994]. Cela peut être

dû à la perte de cellules après exposition à un flux pulsatile : un phénomène que

d’autres auteurs ont tenté de contrecarrer à l’aide de diverses molécules d’adhésion

et des traitements du substitut en vue d’améliorer la rétention des CEs et la cou-

verture luminale [Rosenman et al., 1985, Mazzucotelli et al., 1994, Nishibe et al., 2001,

Krijgsman et al., 2002]. Les données à long terme de Zilla et al. ont suggéré que l’en-

dothélialisation in vitro des substituts à base de polytétrafluoroéthylène (ePTFE)

revêtus de fibrine, améliore la qualité des substituts vasculaires de petit diamètre

[Deutsch et al., 1999, Zilla et al., 1994, Deutsch et al., 2009]. Malgré ces avancées, un

matériau synthétique tel que le PTFE ou le Dacron ne peut pas se remodeler, élimi-

nant ainsi tout potentiel de croissance ou de vasoréactivité.

D’autres revêtements de surface comme le sérum [Lamm et al., 2001] constituent des

supports pour la formation d’un néo-endothélium dans des prothèses vasculaires.

Cette étude a été basée sur l’endothélialisation de substituts vasculaires naturels, à

l’issus de la cryocongélation réalisée sur des matrices totalement désendothélialisées

(par éversion et abrasion de la surface interne) au préalable. Cependant, si la rétention

des cellules est satisfaisante en condition statique, la quantité de cellules restant adhé-
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rentes après application d’une contrainte de cisaillement, reproduisant les contraintes

imposées par le sang à l’endothélium, est très faible [Tiwari et al., 2001]. Par ailleurs,

les tests réalisés sur les animaux sont peu satisfaisants et mettent en évidence qu’au-

cun revêtement de surface ne remplit correctement son rôle dès lors que la prothèse

est soumise à des contraintes de cisaillement [James et al., 1992].

4.1.2 Substituts vasculaires à base de collagène et de fibrine

Le modèle à base de collagène est fondé sur l’idée d’intégrer les cellules vascu-

laires dans une MEC pour leur fournir la structure de soutien. Weinberg et Bell ont

démontré la faisabilité de ce concept en utilisant des cellules endothéliales aortiques

bovines, des CMLs, et des fibroblastes de l’adventice pour recréer respectivement

une intima, une média et un adventice [Weinberg and Bell, 1986]. Ces couches sont

illustrées dans (Fig 4.1) qui détaille les résultats de ces expériences.

La présence de collagène et d’élastine assure la force et l’élasticité nécessaires pour

maintenir la fonctionnalité du substitut à long terme. Malheureusement, bien que le

substrat de gel de collagène a promu l’attachement et la signalisation cellulaires, les

pressions de rupture enregistrées étaient inférieures à 10 mmHg, loin du seuil néces-

saire pour résister aux forces hémodynamiques physiologiques (2031-4225 mmHg).

Pour répondre à la question de l’intégrité structurale, L’Heureux et ses collègues ont

conçu une structure permettant au gel de collagène contenant des CMLs de se former

autour d’un mandrin central et d’assurer des pressions de rupture allant jusqu’à 120

mmHg [L’Heureux et al., 1993]. Les essais réalisés sur le chien ont révélé des ruptures

au bout de quelques jours après l’implantation [Hirai et al., 1994]. Ces résultats, peu

concluants, limitent l’utilisation de ces substituts en chirurgie vasculaire clinique.

Plusieurs groupes ont modifié la densité, le contenu et l’orientation des fibres de

collagène, et introduit des techniques avancées de réticulation afin d’améliorer la

qualité de la construction.

Une autre modification réussie de réalisation à base de collagène est l’utilisation

d’une stimulation mécanique dynamique afin d’augmenter le remodelage à média-

tion cellulaire du scaffold à base de collagène [Seliktar et al., 2000]. Il a été démontré

que ce résultat était probablement dû à l’orientation circonférentielle accrue des

fibres de collagène et des CMLs [Kanda et al., 1993, Kanda et al., 1993]. Malgré ces

progrès, le défi consiste à créer une construction mécanique robuste qui ne devient

pas trop rigide. Compte tenu de certaines limitations des constructions à base de

collagène, des travaux récents ont exploré l’utilisation de gels de fibrine, d’élastine

de polymères de protéines recombinantes donnant plus de souplesse aux substi-

tuts vasculaires [Cummings et al., 2004, Swartz et al., 2005, Buijtenhuijs et al., 2004,
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Nagapudi et al., 2005].

FIGURE 4.1 – Comparaison histologique d’un substitut vasculaire obtenu par ingénie-
rie tissulaire (SVIT) à une veine cave inférieure native (VCI) après 6 mois de mise en
place in vivo. Microphotographies représentatives de la caractérisation immunohis-
tochimique de la VCI native par rapport aux SVITs 6 mois après l’implantation (CD31
(marqueur de cellules endothéliales) et calponine (marqueur de cellules musculaires
lisses). Les biomatériaux sont entièrement dégradés à 6 mois et les SVITs possèdent
une architecture de tissu semblable à une veine native avec une structure stratifiée
constituée d’une couche intimale endothélialisée et d’une couche médiane de muscle
lisse [Weinberg and Bell, 1986]

Les études utilisant les gels de fibrine ont démontré la formation de matrices bio-

compatibles, autologues et tridimensionnelles capables d’atteindre des taux élevés

d’ensemencement des cellules [Ye et al., 2000]. Malgré des succès préliminaires, les

gels de fibrine ne sont pas physiquement suffisants pour résister à la manipulation

chirurgicale [Jockenhoevel et al., 2001]. Swartz, Russell et Andreadis ont surmonté ce

problème par la culture de CMLs ovines pendant 2 semaines dans une matrice de gel

de fibrine moulée autour d’un mandrin central. Les scaffolds tubulaires obtenus ont

été ensuite cultivés avec des CEs ovines pour les préparer à l’implantation comme

substituts ovins de la veine jugulaire externe.

Les substituts réalisés ont montré une amélioration des propriétés biomécaniques,

de la bioréactivité de l’oxyde nitreux par rapport au vaisseau atteint, et deviennent

résistants au rejet 15 semaines après l’implantation [Swartz et al., 2005]. Plus récem-

ment, Syedain et ses collègues ont utilisé avec succès un bioréacteur pour créer des

substituts artériels à base de fibrine possédant des caractéristiques biomécaniques

similaires à celles des artères natives [Syedain et al., 2011]. Cependant, les longues pé-

riodes d’incubation in vitro limitent l’utilité potentielle de ces gels.
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4.1.3 Substituts vasculaires basés sur des auto-assemblages cellu-

laires

Une autre méthode a suscité un intérêt significatif : l’auto-assemblage cellulaire.

Cette technique est particulièrement intéressante car elle utilise des cellules auto-

logues cultivées in vitro. Elle permet d’atténuer la réponse immunologique qui peut

survenir à la suite de l’incorporation de protéines animales telles que le collagène ou

la fibrine.

Dans un protocole proposé par L’Heureux, des feuillets de CMLs et de fibroblastes

ont été cultivés jusqu’à sur-confluence et ensuite assemblés autour d’un mandrin

pour former une structure tubulaire qui est ensuite cultivée pendant 6 à 8 semaines

[L’heureux et al., 1998]. Pendant cette période d’incubation, les cellules autologues

s’arrangent et produisent leur MEC, établissant ainsi une intégrité structurale ca-

pable de résister à des pressions supérieures à 2000 mmHg. La lumière intérieure

de la construction est ensuite ensemencée avec des CEs pour promouvoir la non-

thrombogénicité.

Récemment, cette technologie a été traduite en clinique chez les patients

hémodialysés et a donné des résultats constructifs [L’Heureux et al., 2007b,

McAllister et al., 2009]. Bien que la robustesse et la nature non immunogène des

substituts d’auto-assemblage soient très prometteuses, la principale limite de cette

technique est le temps nécessaire à la culture des cellules qui augmente les coûts

et entrave la capacité d’une telle technologie ainsi qu’un risque important de

calcification.

4.1.4 Substituts vasculaires basés sur des polymères synthétiques

biodégradables

Une vaste gamme de scaffolds synthétiques biodégradables a été utilisée pour

créer un environnement propice aux cellules autologues, permettant leur adhésion et

la sécrétion de leur MEC. L’acide polyglycolique (PGA) est largement utilisé comme

matériel de suture chirurgicale et se dégrade par hydrolyse de ses liaisons ester, ce

qui entraîne son élimination sous forme d’eau et de dioxyde de carbone pendant

une période de 2 à 4 semaines avec une disparition complète au bout de 6 mois

[Mooney et al., 1996, Hutmacher et al., 2001]. La cinétique de dégradation du PGA

peut être modulée via sa copolymérisation avec d’autres polymères tels que l’acide

poly-L-lactique (PLLA) [Mooney et al., 1996, Ravi and Chaikof, 2010].

Niklason et ses collègues ont utilisé un bioréacteur pulsatile dans lequel ils ont in-
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cubé le scaffold PGA ensemencé avec des CMLs aortiques porcines. Ils ont découvert

que le substitut obtenu possède des similitudes histologiques avec le système vascu-

laire naturel [Niklason et al., 1999]. Le scaffold à base de PGA a été largement dégradé

après une période d’incubation de 8-10 semaines, laissant de grandes quantités de

MEC qui ont été enrichies par l’addition de facteurs de croissance et de compléments

tels que l’acide ascorbique, la proline, l’alanine et la glycine.

Le poly-caprolactone (PCL) est un autre biomatériau classique ayant une dégra-

dation lente. L’implant est éliminé par les macrophages et par encapsulation dans des

cellules géantes. La première étude clinique chez l’homme, menée au Japon, a donné

des résultats prometteurs à long terme grâce à l’utilisation d’un copolymère P(CL/LA)

renforcé avec du PGA et servant de canal artériel pulmonaire [Shum-Tim et al., 1999].

4.1.5 Tissus décellularisés

Dans une tentative d’utiliser une MEC structurellement organisée sans courir

le risque d’une réponse immunitaire, les chercheurs ont développé des méthodes

de décellularisation de tissus pour éliminer les composants antigéniques. Le pro-

cédé utilise une combinaison d’agitation physique, de traitement par surfactant chi-

mique, et de digestion enzymatique pour éliminer les protéines, les lipides et les

restes de nucléotides [Dahl et al., 2003, Tamura et al., 2003]. En utilisant un raison-

nement similaire, la petite sous-muqueuse intestinale (PSI) a également été utilisée

comme substitut vasculaire. Elle est constituée de collagène, fibronectine, protéo-

glycanes, glycosaminoglycanes et glycoprotéines. Les premières études utilisant des

implants PSI dans un système artériel canin ont montré des résultats prometteurs

[Uchimura et al., 2003, Roeder et al., 1999]. Certaines des limitations restantes de ce

système sont la biodégradation lente et le risque potentiel de transmission de virus à

partir de tissus d’origine animale [Ravi and Chaikof, 2010].



CHAPITRE 5

Fonctionnalisation de chitosane et

d’acide hyaluronique pour la

construction de films réticulés

5.1 Matériel et méthodes

5.1.1 Synthèse des polymères

La synthèse des différents polymères utilisés dans notre étude a été réalisée par

Corinne Baehr (post-doctorante dans l’équipe de Dr Benoît Frisch, UMR 7199, Stras-

bourg) et comme ce n’est pas notre domaine, nous ne présentons que quelques résul-

tats pouvant servir pour comprendre les structures de nos polymères. Les réactifs ont

été obtenus auprès de sources commerciales et utilisés sans autre purification :

? Le chitosane de faible poids moléculaire, inconnu et non indiqué par les ins-

tructions du fournisseur (CHI, 448869, Sigma, France) et dont la structure chi-

mique est présentée dans la figure Fig 5.1,

FIGURE 5.1 – Structure chimique du chitosane

? Le 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide (EDC, Sigma, France),

? L’acide hyaluronique (HA, PM = 200 kDa, Lifecore biomédical, USA), et dont la

structure chimique est présentée dans la figure Fig 5.2,

FIGURE 5.2 – Structure chimique de l’acide hyaluronique
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? Le α-amino-ω-azido dodécae(éthylène-glycol) (NH2-PEG(12)-N3, Iris Biotech,

Allemagne),

? Le N-hydroxysulfosuccinimide (sulfoNHS, Fluka, France),

? Le 2-(2-pyridyldithio) éthylamine (thiopyridone), EDC (Santa Cruz Biotechno-

logy, USA),

? La membrane de dialyse "Mw cutoff" (12-14 kDa, Fisher Scientific, France).

Les spectres RMN 1H ont été enregistrés à 300 MHz sur un spectromètre 300 DPX

Bruker. Ils permettent de caractériser la molécule, d’apporter une information sur sa

pureté et dans le cas présent de déterminer le taux de greffage. Les "shifts" chimiques

sont rapportés en parties par million (ppm), et les constantes de couplage (J) sont

signalées en hertz (Hz). Pour la synthèse de l’alcyne : voir [Agard et al., 2006], et pour

la synthèse de maléimide- NH3 : voir [Boeckler et al., 1998].

5.1.1.1 Synthèse de HA-maléimide

La structure chimique du HA-Maléimide est présentée dans Fig 5.3.

FIGURE 5.3 – Structure chimique du HA-maléimide

Mode de préparation A une solution d’acide hyaluronique (150 mg, 0,359 mmol)

dans de l’eau déminéralisée (10 ml), ont été ajoutés l’EDC (68 mg, 0,359 mmol), le

sulfoNHS (78 mg, 0,359 mmol) et le maléimide-NH2 (3,5 mg, 0,025 mmol). Après 24

heures d’agitation à température ambiante, le milieu réactionnel a été dialysé, d’abord

contre l’eau déminéralisée (contenant 1% NaCl) pendant 12 h, puis deux fois contre

l’eau Milli Q pendant 12 heures à chaque fois. Le solvant a été éliminé par lyophilisa-

tion pour donner 160 mg du polymère HA-Maleimide greffé à 5%. RMN 1H (300 MHz,

D2O) : 6,88 (m, 2H), 4,52 à 3,36 (m, 224H), 2,88 (m, 2H), 2,00 (s, 53H). Le nombre de

maléimide greffé sur HA a été calculé à partir du rapport relatif de l’intégration du pic

de RMN 1H du proton dans le groupe acétyle à 2,00 ppm (3H), et le pic à 6,88 ppm (2H)

à partir du maléimide.

5.1.1.2 Synthèse de l’HA-N3

La structure chimique du HA-N3 est présentée dans Fig 5.4.
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FIGURE 5.4 – Structure chimique du HA-N3

Mode de préparation A une solution d’acide hyaluronique (100 mg, 0,24 mmol) dans

de l’eau déminéralisée (10 ml), ont été ajoutés l’EDC (46 mg, 0,24 mmol), le sulfoNHS

(52 mg, 0,24 mmol) et le NH2-PEG(12)-N3 (9,6 mg, 0,016 mmol). Après 24 heures d’agi-

tation à température ambiante, le milieu réactionnel a été dialysé, d’abord contre l’eau

déminéralisée (NaCl 1%) pendant 12 h, puis deux fois contre l’eau Milli Q pendant 12

heures à chaque fois. Le solvant a été éliminé par lyophilisation pour donner 100 mg

Ha-polymère PEG 5% greffé. RMN 1H (300 MHz, D2O) : de 4,54 à 3,32 (m, 290H), de

2,88 à 2,86 (m, 2 H), 1,99 (s, 60 H). Le nombre de PEG12 greffé sur HA a été calculé à

partir du rapport d’intégration relative du pic de RMN 1H du proton dans le groupe

acétyle à 1,99 ppm (3H), et le pic à 2,88 à 2,86 ppm (2H) à partir du PEG12.

5.1.1.3 Synthèse de l’HA-Thiopyridone

La structure chimique du HA-Thio est présentée dans Fig 5.5.

FIGURE 5.5 – Structure chimique du HA-Thiopyridone

Mode de préparation A une solution d’acide hyaluronique (150 mg, 0,359 mmol)

dans de l’eau déminéralisée (10 ml), ont été ajoutés l’EDC (68 mg, 0,359 mmol),

le sulfoNHS (78 mg, 0,359 mmol) l’i-Pr2EtN (4 pi, 0,002 mmol) et le 2-(2-

pyridyldithio)éthylamine (5,56 mg, 0,025 mmole). Après 24 heures d’agitation à tem-

pérature ambiante, le milieu réactionnel a été dialysé, d’abord contre l’eau déminéra-

lisée (NaCl 1%) pendant 12 h, puis deux fois contre l’eau Milli Q pendant 12 heures à

chaque fois. Le solvant a été éliminé par lyophilisation pour donner 150 mg du poly-

mère HA-thio greffé à 5%. RMN 1H (300 MHz, D2O) : 8,36 (m, 1H), 7,79 (m, 2H), 7,25

(m, 1H), 4,47 à 3,24 (m, 250 H), 2,84 à 2,78 (m, 2H), 1 , 92 (s, 53 H). Le nombre de thio-

pyridone greffé sur HA a été calculé à partir du rapport relatif de l’intégration du pic

de RMN 1H du proton dans le groupe acétyle à 1,92 ppm (3H), et le pic à 2,84 à 2,78

ppm (2H) de la thiopyridone.
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5.1.1.4 Synthèse du CHI-Alcyne

La structure chimique du CHI-Alcyne est présentée dans Fig 5.6.

FIGURE 5.6 – Structure chimique du CHI-Alcyne

Mode de préparation A une solution de chitosane (100 mg, 0,62 mmol) dans 1 ml

d’HCl 1M ont été ajoutés de l’eau déminéralisée (10 ml), l’EDC (119 mg, 0,62 mmol),

l’alcyne (8 mg, 0,043 mmol) et le sulfoNHS (134 mg , 0,62 mmol). Après 3 jours d’agi-

tation à température ambiante, le milieu réactionnel est dialysé, d’abord contre l’eau

déminéralisée (contenant HCl 5 mM pendant 12 h, puis deux fois à l’eau déminéra-

lisée (contenant HCl 5 mM et NaCl 1%) pendant 12 h à chaque fois et ensuite contre

l’eau Milli Q (HCl 1 mM) pendant 12 h. Le solvant a été éliminé par lyophilisation pour

donner 121 mg du polymère CHI-alcyne greffé à 5%. RMN 1H (300 MHz, D2O) : de

4,13 à 3,51 (m, 513 H), 3,18 (m, 96 H), 2,06 (s, 39H), 1,35 à 0,81 (m, 11 H). Le nombre

d’alcyne greffé sur le chitosane a été calculé à partir du rapport d’intégration relative

du pic de RMN 1H du proton H2 sur le chitosane à 3,18 ppm (1H) et le pic à 1,35 à 0,81

ppm (11H) de l’alcyne cyclique.

5.1.1.5 Synthèse du CHI-SH

La structure chimique du CHI-SH est présentée dans Fig 5.7.

FIGURE 5.7 – Structure chimique du CHI-SH

Mode de préparation A une solution de chitosane (250 mg, 1,55 mmol) dans 2 ml

d’HCl 1M ont été ajoutés de l’eau déminéralisée (25 ml), l’EDC (239 mg, 1,25 mmol),

l’acide mercaptopropionique (12 mg, 0,108 mmol) et le sulfoNHS (78 mg, 0,36 mmol).

Après 3 jours d’agitation à température ambiante, le milieu réactionnel est dialysé,
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d’abord contre l’eau déminéralisée (par HCl 5 mM) pendant 12 h, puis deux fois à l’eau

déminéralisée (HCl 5 mM et NaCl à 1%) pendant 12 h à chaque fois et ensuite contre

l’eau Milli Q (HCl 1 mM) pendant 12 h. Le solvant a été éliminé par lyophilisation pour

donner 216 mg du polymère CHI-SH avec 5% thiol. RMN 1H (300 MHz, D2O) : de 3,78

à 3,33 (m, 520 H), 3,04 à 2,92 (m, 100 H), 1,87 (s, 39 H).

5.1.2 Croissance des films suivie par Microbalance à Cristal de

Quartz (QCM)

La Microbalance à Cristal de Quartz avec dissipation (notée QCM-D), a été utilisée

afin de suivre in situ la construction des films de polyélectrolytes. Cette méthode

permet de mesurer la masse déposée avec une précision de l’ordre du ng.cm2. Suivant

les caractéristiques physiques du système étudié (viscosité du dépôt, nature du

milieu), deux modèles mathématiques sont appliqués pour déterminer l’épaisseur

du film déposé. Si le film est rigide, le modèle de Sauerbrey est appliqué. Dans le

cas d’un film hydraté, le modèle viscoélastique de Voigt et Voinova est appliqué

[Voinova et al., 2002].

Comme les macromolécules (protéines, polymères, . . .) déposées sur une sur-

face ne constituent pas une fine couche rigide, leur comportement visco-élastique

induit une perte d’énergie de vibration par dissipation. L’acquisition des données à

différentes harmoniques permet de déterminer les caractéristiques visco-élastiques

des couches déposées, d’écarter les variations de fréquence dues à la dissipation

de l’énergie de vibration, et de calculer, à partir d’un modèle, la masse déposée à la

surface du quartz.

Le principe de la microbalance à cristaux de quartz (en anglais QCM) repose sur

la mesure de la fréquence d’un cristal de quartz sur la surface duquel une fine couche

rigide de matière est déposée. La variation de la fréquence est directement proportion-

nelle à celle de masse due aux molécules adsorbées sur la surface. Elle est également

proportionnelle à la densité et à la viscosité du liquide en contact avec le quartz.

5.1.3 Topographies des différents types de films CHI/HA par Micro-

scopie à Force Atomique (AFM) à sec

Parmi les nombreuses techniques d’analyse des matériaux, seul un nombre

restreint permet une étude in situ d’une surface. Restent alors en jeu deux types de

microscopies : la microscopie optique, de faible résolution, actuellement supplantée

par la puissance de résolution des microscopes dits à sonde locale, notamment la

microscopie à effet tunnel (STM : Scanning Tunneling Microscope) et la microscopie
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à force atomique (AFM : Atomic Force Microscopy). Ces microscopies à sonde locale

ont pour principe d’utiliser une pointe très fine pour balayer la surface à très faible

distance (quelques nanomètres) ou au contact. Elles fournissent une représentation

tridimensionnelle de la surface d’un échantillon avec une résolution pouvant at-

teindre la résolution atomique.

La microscopie à force atomique, mise au point par G. Binnig et ses collaborateurs

en 1986 est "la petite soeur" de la microscopie à effet tunnel développée en 1980

à Zurich et qui a valu à ses inventeurs le prix Nobel de Physique en 1986. STM et

AFM mesurent différents types d’interactions entre la pointe et la surface. En STM,

la tension appliquée entre la pointe et la surface crée, lorsque celles-ci sont suffi-

samment proches (un nm), un courant d’électrons tunnel de la pointe vers la surface

(ou inversement), qui est mesuré. Cette technique s’applique donc uniquement aux

matériaux conducteurs. Dans le cadre de notre étude, le milieu étant conducteur et la

surface étant recouverte d’un film passif mauvais conducteur, la STM n’apparaît pas

comme l’outil adéquat pour effectuer des analyses in situ. L’AFM, par contre, autorise

l’investigation de matériaux non conducteurs, quel que soit le milieu (liquide, gaz,

vide). Les principes de fonctionnement de l’AFM vont maintenant être détaillés.

L’AFM fonctionne selon un principe conceptuellement simple, illustré par la

Fig 5.8. Une sonde (pointe) de taille microscopique est approchée de la surface à

imager au moyen d’un positionneur de haute précision. Au voisinage de la surface,

la sonde est soumise à une force qui dépend de la nature des éléments composant

la pointe et la surface. En mesurant cette force à l’aide d’un détecteur adapté, la dis-

tance sonde-surface peut être contrôlée à chaque instant. Il suffit que la sonde balaye

la surface à l’aide d’un positionneur tout en gardant constante la force d’interaction :

la trace x,y,z des déplacements représente une "image" de la surface étudiée. Les réso-

lutions latérale et verticale des images dépendront de la finesse des déplacements du

translateur, de la taille de la sonde (rayon de courbure à l’extrémité) et de la sensibi-

lité de la détection de force. Décrivons maintenant plus en détail les éléments de base

d’un AFM travaillant à l’air, dans une configuration que nous avons utilisée au cours

de ce travail.

La croissance des films a été suivie par QCM. Toutes les solutions de polymères uti-

lisées sont préparées à une concentration de 0,2 mg/ml dans de l’eau Milli-Q conte-

nant 0,15 M NaCl pour les solutions de HA, et 2x10−3 HCl contenant 0,15 M NaCl pour

les solutions de CHI. Dans le cas de CHI-SH, la solution est fraichement préparée dans

une solution préalablement dégazée pour éviter la formation de ponts disulfure grâce

au dioxygène dissout. Tous les pH sont ajustés à 5,5.

Le temps de contact pour chaque solution ainsi que pour le rinçage avec 0,15 M NaCl
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FIGURE 5.8 – Représentation schématique d’un microscope à force atomique

est de 5 min. L’opposé de la fréquence normalisée de la troisième harmonique aug-

mente après chaque dépôt de CHI et de HA.

5.2 Résultats

Tous les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus par Gwenaëlle

Cado (doctorante dans l’équipe de Dr Fouzia Boulmedais, Institut Charles Sadron,

Strasbourg).

La représentation des interactions covalentes qui se forment entre les polymères

modifiés est résumée dans la figure Fig 5.9.
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FIGURE 5.9 – Schéma montrant les interactions covalentes qui se forment entre les
polymères modifiés : A : entre CHI-SH et HA-Mal, B : entre CHI-SH et HA-Thio, et C :
entre CHI-Alcyn et HA-N3

5.2.1 Résultats des analyses de la croissance des films

La construction des films CHI/HA et CHI-SH/HA-Mal est exponentielle. Lors du

contact avec une solution de 0,15 M NaCl à pH 5.5, CHI-HA diminue en épaisseur ; en

parallèle les films à base de polysaccharides modifiés restent stables ou gonflent. Il est

possible que le pH 5.5 limite la réaction entre le SH et le maléimide, ce qui donne une

croissance linéaire comme avec CHI et HA non fonctionnalisés. Cependant la réaction

semble effective puisque le film reste stable à pH 7.4.

Dans le cas des films CHI-SH/HA-Thiopyridone et CHI-Alcyne/HA-N3, la construc-

tion est linéaire (Fig 5.10).
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FIGURE 5.10 – Evolution de l’opposé de la fréquence normalisée de la troisième har-
monique, mesurée par QCM, en fonction de la dernière couche déposée lors de la
construction des films. A : CHI/HA et CHI-SH/HA-Mal et B : CHI-Alcyn/HA-N3 et CHI-
SH/HA-Thio à pH 5,5 dans 0,15 M NaCl. Le résultat exprimé est la moyenne de deux
expériences

Les films non fonctionnalisés de CHI/HA ont déjà été caractérisés dans la litté-

rature. Le chitosane de faible poids moléculaire a permis une croissance plus ra-

pide des films [Richert et al., 2004, Kujawa et al., 2005], c’est pour cette raison que la

construction de nos films non fonctionnalisés était faite de chitosane (low molecular

weight) Sigma-Aldrich. Les constructions présentées ci-dessus ont été faites en pré-

sence d’une forte concentration en sel (0,15 M NaCl), en accord avec les résultats ob-

tenus par Richert et al. [Richert et al., 2004] montrant l’effet de la concentration en

sel sur la cinétique de la croissance des films. Il était difficile de construire des films

CHI/HA avec une faible concentration en sel (10−4M), alors que leur construction était

meilleure avec une forte concentration en sel (0,15 M).
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5.2.2 Résultats des analyses topographiques des films

La morphologie de ces films a été également étudiée par AFM en mode contact

à sec après contact avec une solution 0,15 M NaCl à pH 7.4. Les films CHI-SH/HA-

Mal et CHI-Alcyne/HA-N3 recouvrent totalement le substrat. Ils ont respectivement

une épaisseur de 11 et 6 nm pour une rugosité de 4 et 5 nm. Les films CHI/HA et

CHI-SH/HA-Thiopyridone ne recouvrent pas toute la surface du substrat. Ils ont une

rugosité de 6 nm pour CHI/HA et 5 nm pour CHU-SH/HA-Thiopyridone (Fig 5.11).

FIGURE 5.11 – Morphologie obtenue par AFM des films construits par QCM à pH 5,5
dans 0,15 M NaCl. A : CHI/HA, B : CHI-SH/HA-Mal, C : CHI-Alcyn/HA-N3 et D : CHI-
SH/HA-Thio. L’échelle (x,y) représente 2 µm, celle en z (A) représente 30 nm et (B, C et
D) 50 nm
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L’adhésion des cellules a également été étudiée sur ces films naturels. Des études

sur des films multicouche de type CHI/HA mettent en évidence la faible adhé-

sion de plaquettes et leucocytes [Thierry et al., 2003a], de cellules issues de chondro-

sarcomes [Richert et al., 2004] et de cellules souches dérivées de la moelle osseuse

[Liu et al., 2010]. Pour tous les auteurs de ces études, la faible adhésion et prolifération

des cellules sur les films CHI/HA est principalement due aux propriétés mécaniques

de ces derniers, qui sont fortement hydratés et donc insuffisamment rigides.

Dans notre étude, on utilise les films réticulés de CHI/HA pour évaluer l’adhésion des

CSMs de la gelée de Wharton ainsi que leur différentiation endothéliale, en comparai-

son avec les films non fonctionnalisés.





CHAPITRE 6

Techniques et matériels utilisés lors de

cette thèse

6.1 Cellules

6.1.1 Culture des cellules endothéliales de veine ombilicale hu-

maine (HUVEC)

La mise en culture d’HUVEC est effectuée selon la méthode de Jaffe modifiée

[Marin et al., 2001].

6.1.1.1 Réactifs et matériels

Milieu de culture Le milieu de culture est constitué du milieu endothélial basal

EBM2 et de certains additifs. Sa composition est la suivante :

* Endothelial Basal Medium EBM2 (Lonza, Belgique),

* Sérum de veau foetal (SVF, Sigma, France) décomplémenté à +56◦ C pendant 30

min et utilisé à 10% (v/v dans α-MEM),

* glutamine, 2 mM (GibcoBRL, France),

* penicilline, 100 U/mL (GibcoBRL, France),

* streptomycine, 100 µg /mL (GibcoBRL, France),

* fungizone, 2,5 µg /mL (GibcoBRL, France),

* HEPES, 20 mM (Sigma, France).

Tampon HBSS (Hank’s balanced salts solution) L’HBSS (Sigma, France) sans Ca2+

ni Mg2+ sous forme de poudre, est reconstitué de la manière suivante :

* Ajouter 0,35g de NaHCO3 (Sigma, France)

* Compléter avec de l’eau distillée jusque 1000 mL (pH 7,2)

* Filtrer la solution sur 0,22 µm

* Conserver à 4◦C

Ce tampon contient : KCl 0,4g/L, NaCI 8,0g/L, KH2P04 0,06g/L, Na2HP04 0,04778 g/L,

D glucose 1,0g/L et Rouge de phénol 0,011 g/L.
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6.1.1.2 Solutions de digestion

Détachement des HUVECs de la veine ombilicale Solution trypsine-EDTA à 0,05%

(v/v) (Gibco, France).

Solution de détachement des HUVECs des supports de culture La solution de di-

gestion précédente est diluée avec du tampon HBSS à la concentration de 0,025%.

6.1.1.3 Culture des HUVECs

Elle comporte plusieurs étapes : le recueil des cordons, le lavage de la veine ombi-

licale, le détachement des cellules et ainsi l’évolution de la culture.

Recueil des cordons Les cordons proviennent de donneurs sains de la Maternité ré-

gionale de Nancy. Recueilli dès l’expulsion placentaire, le cordon est coupé à une lon-

gueur de 20 à 25 cm et immédiatement mis dans un flacon de culture de 75 cm2 conte-

nant 150 mL de HBSS stérile. Placé rapidement à 4◦C, le cordon est utilisé le plus tôt

possible. Il peut se conserver entre 4 et 6 heures à 4◦C.

Lavage de la veine ombilicale Le tampon HBSS est éliminé de la boîte et le cordon

est déposé dans une boîte de culture stérile. L’extérieur du cordon est nettoyé avec de

l’éthanol. Un robinet est fixé par une extrémité dans l’orifice de la veine et ligaturé

fortement autour du cordon. A l’aide d’une sseringue reliée au robinet, la veine est

lavée trois fois avec du tampon HBSS préchauffé à 37◦C pour éliminer le sang. Après

les lavages, l’autre extrémité du cordon est fermée avec une pince de chirurgien.

Détachement des cellules A l’aide de la seringue, la veine est remplie avec 15-20 mL

de la solution de digestion préchauffée à 37◦C, jusqu’à ce qu’elle soit gonflée. Le cor-

don immergé dans du tampon est placé au bain-marie à 37◦C pendant 10 min. Le cor-

don est alors retiré, posé sur une boîte de pétri, massé doucement quelques secondes.

L’extrémité fermée par la pince est coupée et la solution de digestion est recueillie dans

un tube plastique de 50 mL contenant 1 mL de sérum humain pour arrêter l’action de

la trypsine. La veine est lavée trois fois avec 10 mL de tampon HBSS. La suspension

cellulaire est centrifugée à 300 g pendant 10 min, à température ambiante. Après cen-

trifugation, un petit culot de cellules est visible. Le surnageant est jeté et les cellules

sont lavées dans 5 mL de milieu de culture. Les cellules sont ensemencées dans un

flacon de culture de 25 cm2, puis placées dans un incubateur à 37◦C (5% CO2 et 95%

d’air).

Evolution de la culture Dès le lendemain, l’examen au microscope inversé à

contraste de phase montre que la plupart des cellules ont adhéré au fond de la boîte,
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sous la forme de nombreux îlots de cellules endothéliales. On fait subir à la boîte

quelques mouvements oscillatoires et on élimine le milieu contenant des érythro-

cytes. Les cellules sont lavées deux fois dans la boîte avec HBSS. Elles sont remises

dans l’incubateur avec 5 mL de milieu de culture. Normalement après 5-7 jours, les

cellules sont confluentes.

Aspect des cultures A confluence, les cellules forment une mosaïque homogène en

"pavés de chaussée" caractéristique des cellules endothéliales. Les cellules sont poly-

gonales et jointives, leur noyau est ovalaire et asymétrique contenant 2 ou 3 nucléoles.

Cet aspect est différent de celui des fibroblastes, qui présente une morphologie plus

longue, mince et fusiforme. Leur croissance s’arrête par inhibition de contact.

Passage en subcultures A confluence, les cellules sont lavées 2 fois avec 5 mL de

tampon HBSS préchauffé à 37◦C. Les cellules sont détachées en laissant agir, pendant

2 minutes à 37◦C, 4 mL de trypsine EDTA 0,125% filtrée. Ensuite, la digestion est ar-

rêtée avec 8 mL de milieu de culture. La suspension cellulaire est recueillie dans des

tubes coniques stériles, puis centrifugée à 300 g pendant 6 minutes. Après avoir été

lavées, les cellules sont remises en suspension dans 5 ml de milieu de culture.

6.1.2 Culture des cellules souches mésenchymateuses issues de la

gelée de Wharton du cordon ombilical humain (WJ-MSCs)

La mise en culture des est effectuée selon la méthode de Sarugaser modifiée (Sa-

rugaser et al ; 2005).

6.1.2.1 Réactifs et matériel

Milieu de culture Le milieu de culture est constitué du milieu de base α-MEM et de

certains additifs. La composition du milieu de culture est la suivante :

* Alpha Modified Eagle Medium (α-MEM) (Lonza, Belgique),

* Sérum de veau foetal (SVF, Sigma, France) décomplémenté à +56◦C pendant 30

min et utilisé à 10% (v/v dans α-MEM),

* glutamine, 2 mM (GibcoBRL, France),

* penicilline, 100 U/mL (GibcoBRL, France),

* streptomycine, 100 µg /mL (GibcoBRL, France),

* fungizone, 2,5 µg /mL (GibcoBRL, France).

6.1.2.2 Culture des WJ-MSCs

A l’aide d’une pince, le cordon est retiré de la boîte de culture, puis placé dans

une boîte carrée remplie d’HBSS. Afin d’éliminer les résidus sanguins, l’extérieur du
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cordon est lavé avec de l’éthanol à 70% puis divisé en plusieurs morceaux d’environ 5

cm de longueur. Chaque morceau est découpé sur la longueur afin de retirer la veine

et les artères à l’aide de la pince. Les morceaux restants (membrane ombilicale et gelée

de Wharton) sont récupérés avec la pince et déposés dans une autre boîte. La gelée est

détachée de la membrane puis hachée en petits morceaux de 2 à 3 mm avant d’être

répartis dans des plaques 6 puits. La gelée de Wharton est ensuite couverte de 2 mL

de milieu de culture, et laissée à incuber à 37◦C sous deux conditions différentes :

normoxie (21% de dioxygène (O2) et 5% de dioxyde de carbone (CO2)) et hypoxie (5%

d’O2 et 5% de CO2).

6.1.2.3 Amplification en monocouche des WJ-MSCs

Pour la méthode des explants, les plaques 6 puits contenant les morceaux de ge-

lée de Wharton sont légèrement agitées chaque jour afin de favoriser la migration des

cellules du tissu foetal vers le support de culture. L’examen quotidien, au microscope

inversé à contraste de phase, renseigne sur l’adhésion, le bon étalement et la morpho-

logie des cellules souches mésenchymateuses au fond des plaques 6 puits et montre

la formation des petites colonies de cellules sous forme fibroblastique (CFU-F). Après

6 jours de culture, les morceaux de gelée sont retirés des puits. Pour éviter toute

contamination et afin d’éliminer toute trace de cellules sanguines non adhérentes, un

double lavage à l’HBSS est nécessaire avant de renouveler le milieu de culture. Pour la

suite de la culture, le milieu est changé deux fois par semaine. Les cellules sont lais-

sées en culture jusqu’à l’obtention de 80% de confluence (subconfluence), c’est-à-dire

jusqu’à ce qu’elles recouvrent 80% de la surface de culture.

6.1.3 Caractérisation des CSMs par cytométrie en flux

6.1.3.1 Principe

La cytométrie en flux est une technique qui permet de mesurer sur une suspension

de particules (cellules, bactéries, parasites, billes . . .), les caractéristiques individuelles

de chaque particule telles que la taille, la forme et la complexité, et n’importe quel

composant ou fonction qui peut être détecté par un composé fluorescent. Les cellules

en suspension passent une à une devant un ou plusieurs faisceau(x) laser et des dé-

tecteurs captent des signaux émis par chaque cellule tels que :

* La lumière diffusée aux petits angles (Forward Scatter, FSC) qui renseigne sur la

taille des particules,

* La lumière diffusée à 90 degrés (Side Scatter-SSC) qui renseigne sur la forme, la

structure interne et la granularité des particules

Enfin, après un immunomarquage fluorescent, le laser peut exciter le fluorochrome

qui va émettre de l’énergie à une longueur d’onde supérieure à celle du laser et la



6.1. Cellules 103

fluorescence va être captée par l’appareil. Ainsi, les données de ces trois paramètres

vont être collectées par des photomultiplicateurs (PMT), puis amplifiées, numérisées,

traitées et finalement stockées par un ordinateur. L’ordinateur calcule les données sta-

tistiques associées aux distributions des paramètres et permet de savoir pour une po-

pulation donnée le pourcentage de cellules positives à un immunomarquage. Les si-

gnaux de fluorescence sont :

* la fluorescence émise par la cellule elle-même (autofluorescence),

* la fluorescence émise par un anticorps couplé à un fluorochrome et qui se lie

spécifiquement à la cellule

Les données ainsi recueillies se présentent sous forme de graphiques ou d’histo-

grammes auxquels s’ajoutent des statistiques concernant les populations cellulaires

et les paramètres étudiés (%, coefficient de variation (CV), intensité de fluorescence,

etc.). Le principal avantage de la cytométrie en flux est la vitesse d’acquisition des don-

nées pour un très grand nombre de cellules, permettant l’analyse de sous-populations

cellulaires complexes et/ou rares et de les trier pour ensuite les mettre en culture ou

encore les analyser avec des outils de biologie moléculaire Fig 6.1. Cette technique

FIGURE 6.1 – Principe de la cytométrie en flux : Les cellules passent une par une de-
vant un laser. Les signaux récoltés dans un angle de 90◦ par rapport à la source du
laser (SSC), sont ensuite filtrés, puis récoltés par les photomultiplicateurs (PMT), et
numérisés par un ordinateur. Ainsi des valeurs semi-quantitatives de fluorescence, de
granulométrie seront analysées par traitement informatique. Quant aux signaux ré-
coltés par le détecteur de diffraction (FSC), ils permettent de donner des informations
sur la taille des cellules (extrait du site pedagogie.ac-amiens.fr)

a permis d’identifier les protéines membranaires appelées clusters de différenciation

(CD), dont la présence ou l’absence permet de déterminer le phénotype des cellules
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en prolifération ou en différentiation.

6.1.3.2 Immunofluorescence indirecte

Les récepteurs exprimés à la surface des cellules (marqueurs cellulaires) sont re-

connus spécifiquement par un anticorps (anticorps primaire). Afin de mettre en évi-

dence la formation du complexe récepteur-anticorps primaire, un deuxième anticorps

est utilisé (anticorps secondaire). Ce dernier est couplé à un fluorochrome et est dirigé

spécifiquement contre la partie Fc (fragment commun) de l’anticorps primaire Fig 6.2.

FIGURE 6.2 – Principe de l’immunofluorescence indirecte

6.1.3.3 Immunofluorescence directe

A la différence de l’immunofluorescence indirecte, l’anticorps spécifique du mar-

queur cellulaire est directement couplé à un fluorochrome Fig 6.3.

FIGURE 6.3 – Principe de l’immunofluorescence directe

Nous avons utilisé différents anticorps qui nous ont permis de réaliser des immu-

nomarquages directs et indirects. Les caractéristiques des anticorps monoclonaux im-

pliqués dans un immunomarquage direct : CD90, CD105, CD44, CD45 et HLA-DR, et
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FIGURE 6.4 – Anticorps impliqués dans un immunomarquage direct

indirect : CD31, vWF, VE-cadhérine et VEGF-R2 ainsi que celles de l’anticorps secon-

daire couplé à l’Alexa fluor 488, sont présentées dans les tableaux Fig 6.4 et Fig 6.5.

FIGURE 6.5 – Anticorps impliqués dans un immunomarquage indirect

Autres réactifs :

* Tampon Phosphate Buffer Saline (PBS) (Gibco, France)

* Solution de blocage : Sérum Albumine Bovine (BSA, Euromedex, France) utilisée

à 1% (p/v dans du PBS) ; la BSA empêche toute fixation aspécifique des anticorps

* Solution de perméabilisation : Triton X100 à 0,1% dans PBS à 37◦C (Sigma,

France)
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* Solution de fixation : paraformaldéhyde (PAF, Sigma, France) à 4% (p/v dans

PBS)

Le protocole d’immunomarquage des molécules d’adhérence : CD90, CD73,

CD105, CD34 et CD45 comporte plusieurs étapes :

* Les cellules sont détachées avec la solution de trypsine-EDTA ; placées dans des

tubes de cytométrie, puis lavées et suspendues dans 200 µL de PBS-BSA 0,5%

* 4 µL d’anticorps primaire (dilution 1/50) sont ajoutés aux cellules pendant 30

min à 37◦C

* Les cellules sont lavées trois fois avec 500 µL de PBS-BSA 0,5% (300 g pendant

5min)

* Les cellules sont suspendues dans 200 µL de PBS-BSA 0,5%

* 4 µL d’anticorps secondaire (dilution l/50) sont ajoutés, les suspensions sont

incubées pendant 30 min à 37◦C

* Les cellules sont lavées trois fois avec 500 µL PBS-BSA 0,5%

* Les cellules sont suspendues dans 200 µL de PBS et conservées à 4◦C à l’obscu-

rité jusqu’à l’analyse en cytométrie

Un contrôle négatif (cellules sans anticorps) et un contrôle isotypique (cellules in-

cubées avec un anticorps monoclonal isotypique couplé au fluorochrome) sont pré-

parés et analysés en même temps que les échantillons.

Analyse des échantillons cellulaires Les cellules sont analysées sur un cytomètre

FACScan (Becton Dickinson, France). 10 000 évènements sont collectés lors de

chaque analyse. La population cellulaire est repérée sur le scattogramme en fonction

de sa taille et de sa granulosité. Une fenêtre prenant en compte uniquement cette

population est dessinée afin d’éliminer les débris cellulaires ou les doublets et triplets

de cellules.

Sur l’histogramme de la fluorescence, la tension du photomultiplicateur (PMT)

est réglée de manière à ce que les cellules non marquées, ainsi que le contrôle iso-

typique (cellules incubées en présence d’immunoglobulines non spécifiques) appa-

raissent négatives, entre 0 et 1 sur l’échelle logarithmique. La tension du PMT ne doit

plus être touchée après ce réglage afin de ne pas faire d’erreur sur la lecture des inten-

sités de fluorescence des échantillons analysés. L’intensité de fluorescence de la po-

pulation cellulaire est mesurée automatiquement par le cytomètre et analysée à l’aide

du logiciel WinMDI.
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6.2 Biomatériaux

6.2.1 Construction des films multicouche de polyélectrolytes

Les films multicouche de polyélectrolytes ont été construits sur des lames de verre

de tailles différentes suivant nos expériences. Nous avons essentiellement utilisé des

lamelles de verre circulaires (surface 1,9 cm2) pouvant être insérées dans des puits de

plaques 24 puits pour les tests de biocompatibilité et la culture bactérienne, et des

lames de verre circulaires (surface 9,6 cm2) servant pour la culture cellulaire. La réa-

lisation des films comporte plusieurs étapes : lavage des lames de verre, préparation

des solutions de polyélectrolytes et la construction de ces films.

6.2.1.1 Lavage des lames de verre

Afin de mettre en évidence la silice (Si) et de rendre la surface des lames électrique-

ment négative, les lames sont immergées pendant 15 min dans une solution de SDS

(0,01 M) à 100◦C, lavées avec de l’eau distillée filtrée sur 0,22 µM . Ensuite, les lames

sont immergées pendant 15 min à 100◦C dans une solution d’HCl (0,12 M) puis lavées

avec de l’eau distillée filtrée. Les lames sont gardées dans l’eau distillée filtrée jusqu’à

leur utilisation.

6.2.1.2 Préparation des solutions de polyélectrolytes

Les polycations utilisés sont préparés dans une solution de NaCl, HCl (2x10−3M)

et les polyanions dans une solution de NaCl (0,15 M).

Polycations utilisés

* Chitosane (CHI) de faible poids moléculaire (Sigma, France, MW : 50000-190000

Da), 0,2 mg/mL ;

* Chitosane couplé au groupement Thiol (CHI-SH), 0, 2 mg/mL ;

* Chitosane couplé au groupement Alcyne (CHI-Alcyne), 0, 2 mg/mL.

Polyanions utilisés

* Hyaluronane (HA) (Lifecore, USA, MW : 176000-350000 Da), 0, 2 mg/mL ;

* Hyaluronane couplé au groupement Thiopyridone (HA-Thio), 0, 2 mg/mL ;

* Hyaluronane couplé au groupement Maléimide (HA-Mal), 0, 2 mg/mL ;

* Hyaluronane couplé au groupement Azide (HA-N3), 0, 2 mg/mL.

6.2.1.3 Préparations des films multicouche de polyélectroytes

Les polyélectrolytes sont déposés à température ambiante, sur les lames de verre,

dans l’ordre suivant Fig 6.6, Le dépôt des différents polyélectrolytes permet l’obtention

des architectures suivantes sur les lames de verre : (CHI-HA)10, (CHI-SH-HA-Thio)10,
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FIGURE 6.6 – Protocole de construction des films multicouche de polyélectrolytes

(CHI-SH-HA-Mal)10 et (CHI-Alcyne-HA-N3)10. Les films multicouche sont ensuite rin-

cés par une solution Hepes-NaCl (0,01 M) de pH 7,4 avant leur utilisation et sont

conservés au maximum une nuit à 4◦ C. Avant chaque expérience, les films sont ex-

posés sous une lampe UV germicide pendant 30 min.

6.3 Biocompatibilité des biomatériaux

Au 4ème passage, les CSMs ont été ensemencées à raison de 3000 cellules/cm2. Les

tests suivants ont été réalisés :

* Observation des cellules au microscope électronique à balayage ;

* Vérification de l’étalement des cellules par immuno-marquage des fibres d’ac-

tine avec la phalloïdine ;

* Répartition des noyaux cellulaire/cm2 ;

* Coloration des composants cellulaires par le cristal violet.

6.3.1 Observation des cellules au microscope électronique à ba-

layage

Le microscope électronique à balayage fournit des images en trois dimensions

des surfaces observées. Pour former une image, il utilise les électrons secondaires

qui sont émis de la surface d’un échantillon lorsque celui-ci est balayé par un fin

faisceau d’électrons primaires. Afin de rendre cet échantillon conducteur pour le flux

d’électrons qui le balaye et optimaliser l’émission d’un nombre suffisant d’électrons

secondaires, un échantillon biologique, après fixation et déshydratation, doit être
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recouvert d’une fine couche de métal lourd.

L’image obtenue est formée par un faisceau balayant avec une intensité contrôlée

par la quantité d’électrons secondaires émis en chaque point de l’échantillon. Un

microscope électronique à balayage offre une profondeur de champ très grande. Vu

que le nombre des électrons secondaires dépend de l’angle d’incidence du faisceau

d’électrons primaires, l’image produit une impression de relief avec des zones claires

et des zones d’ombre. La résolution du microscope électronique à balayage est au

mieux d’environ 10 nanomètres, ce qui fait que ce microscope est surtout utilisé pour

étudier la surfaces des cellules et des tissus, plutôt que les organites subcellulaires.

Afin de pouvoir étudier la morphologie des CSMs cultivées sur les différents po-

lymères commerciaux et modifiés ainsi que sur le collagène, les surnageants sont éli-

minés et les lamelles de verre, sur lesquelles la culture cellulaire a été réalisée, sont

rincées 2 fois pendant 5 min avec du PBS préalablement chauffé à 37◦C. Puis les cel-

lules sont fixées au glutaraldéhyde à 2,5 % (v/v) dans du PBS pendant 1 h à tempéra-

ture ambiante. Ensuite, les lamelles sont rincées pendant 5 min avec du PBS puis une

seconde fois pendant 5 min avec de l’eau distillée. Les échantillons subissent ensuite

une déshydratation par des bains successifs d’alcool à 50%, 70% et 95% (10 min cha-

cun) et enfin 2 bains de 10 min dans de l’alcool absolu. Puis les lamelles sont plongées

pendant 10 min dans un bain d’un mélange d’héxaméthyldisilazane (HMDS)/alcool

absolu (v/v) et enfin dans un bain d’HMDS pur pendant une nuit. Les lamelles sont

ensuite métallisées à l’or-palladium à l’aide d’un évaporateur cathodique puis obser-

vées au microscope électronique à balayage (JEOL).

6.3.2 Vérification de l’étalement des cellules par immunomarquage

des fibres d’actine avec la phalloïdine

La phalloïdine, extraite de phallotoxines, est couramment utilisée pour marquer,

identifier et stabiliser les filaments d’actine car elle a une forte affinité pour ces

derniers, et empêche leur dépolymérisation. Les cellules sont incubées en présence

de la phalloïdine couplée à un fluorochrome vert (FITC : Fluorescein isothiocya-

nate)(Invitrogen, France), et un contremarquage des noyaux au 4’,6’-diamidino-2-

phénylindole (DAPI, Sigma Aldrich) est effectué.

6.3.2.1 Protocole de l’immunomarquage des filaments d’actine

* Les cellules fixées sont rincées 5 minutes dans une solution de PBS. Pendant

le rinçage, préparer une solution de PBS contenant 0,5% de Triton : solution de

perméabilisation. Incuber les lamelles dans la solution de perméabilisation pen-
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dant 15 minutes ;

* Faire 2 rinçages au PBS de 5 minutes chacun. Pendant les rinçages, diluer la

phalloïdine dans une solution de PBS contenant 0,1% Triton + 0,5% BSA : solu-

tion de marquage. Garder à l’abri de la lumière car ce réactif est photosensible ;

* Incuber pendant 30 minutes ;

* Faire 3 rinçages au PBS ;

* Diluer la solution mère de DAPI au 1/250 dans l’eau puis diluer cette dernière à

1/100 dans du PBS contenant 0,1% Triton ;

* Incuber pendant 5 minutes ;

* Faire 3 rinçages au PBS ;

* Déposer une goutte de la solution de montage sur une lame et y disposer la la-

melle, face contenant les cellules vers le bas ;

* Observer les préparations au microscope à fluorescence en utilisant les filtres

appropriés aux fluorochromes utilisés.

6.3.3 Répartition des noyaux cellulaire/cm2

Les CSMs ensemencées sur les différents polymères ont été incubées avec du

DAPI, agent intercalant de l’ADN, pendant 5 min. Dix champs différents pour chaque

type de polymère ont été observés en microscopie à fluorescence (Zeiss microscope,

Japon), puis nous avons procédé à la numération des noyaux sur des photographies.

6.3.4 Prolifération cellulaire par cristal violet

Le cristal violet est un colorant qui interagit avec les composants intracellulaires.

Nous avons donc réalisé une cinétique sur une semaine de culture. Après extraction

du colorant au SDS, nous avons mesuré l’absorbance à 594 nm. Deux témoins ont été

utilisés : le collagène de type 1 qui permet une bonne adhésion des cellules (témoin

positif) et le Triton X100 qui perméabilise les cellules (témoin négatif).

Après 15 jours de différenciation, le milieu de prolifération a été remplacé par

du milieu de différenciation EGM-2 supplémenté par 0,5 % SVF et des facteurs

pro-angiogéniques : hydrocortisone, human epidermal growth factor (hEGF), VEGF,

human fibroblast growth factor-b (hFGF-b), human R-3-insulin like growth factor-1

(R3-IGF-1), acide ascorbique, héparine et gentamicine/amphotéricine-B. Le milieu a

été changé deux fois par semaine.
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6.4 Evaluation de la différentiation des CSMs en cellules

endothéliales-like

6.4.1 Etude de l’expression génique par RT-PCR

La RT-PCR en temps réel a été utilisée afin d’évaluer l’expression relative de gènes

caractéristiques de l’engagement des CSMs vers la voie endothéliale.

6.4.1.1 Extraction des ARN

L’extraction des ARN a été effectuée à l’aide du kit d’extraction d’ARN RNeasy Mini

selon les instructions du fabricant (Qiagen, Venlo, Pays-Bas). Les cellules cultivées sur

plastique ont été détachées mécaniquement à l’aide d’un grattoir stérile dans un vo-

lume de 350 µL de tampon de lyse RLT puis transférés dans des tubes 1,5 mL. Les hy-

brides cellules/biomatériau ont été transférés directement dans des tubes de 1,5 mL

contenant 350µL de tampon RLT. Les tubes ont été vigoureusement agités à l’aide d’un

vortex puis le lysat a été transféré dans une colonne (QIAshredder), elle-même dispo-

sée dans un tube collecteur de 2 mL. Le tout a été centrifugé pendant 2 min à 300g.

Le lysat récupéré dans le tube collecteur a été homogénéisé avec un même volume

d’éthanol à 70% puis transféré dans une seconde colonne (RNeasy) disposée dans un

tube collecteur de 2 mL. Une centrifugation de 15 secs à 300 g/min permettait d’éli-

miner le tampon RLT qui se retrouvait dans le tube collecteur. Un tampon de lavage

(RW1) a été ajouté à raison de 700 µL dans la colonne (RNeasy). Une centrifugation de

15 secs à 300 g/min permettait d’éliminer ce tampon de lavage. Deux lavages succes-

sifs ont ensuite été effectués avec l’ajout dans la colonne RNeasy de 500 µL de tampon

RPE. Ces deux solutions de tampon ont été éliminées par deux centrifugations succes-

sives de respectivement 15 secs et 2 min à 300 g/min. Les colonnes RNeasy ont ensuite

été placées dans un tube collecteur de 1,5 mL, et l’ARN est élué par l’ajout de 30 µL

d’eau sans RNase directement déposés sur la membrane de la colonne puis récupé-

rés par une centrifugation d’1 min à 300 g/min. Les ARN ainsi purifiés ont alors été

quantifiés puis conservés à -80◦C jusqu’à leur utilisation.

6.4.1.2 La rétrotranscription RT

L’objectif de la transcription inverse ou rétrotranscription (RT) est de convertir

les ARN totaux purifiés en ADN complémentaire (ADNc). Cette réaction est possible

grâce à l’action d’une enzyme iScript rétro-transcriptase capable de synthétiser un

brin d’ADNc à partir d’un brin d’ARN. La RT a été réalisée à partir de 350 ng d’ARN

totaux à l’aide d’un kit iScript cDNA synthesis (Bio-Rad, USA) selon les instructions

du fabricant. Cet ARN a été mixé à 4 µL du 5x iScript reaction mix et 1 µL de l’iScript

retro-transcriptase et de l’eau stérile sans RNase pour obtenir un volume final de 20
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µL. Cette solution était alors agitée délicatement puis chauffée 5 min à 25◦C, 30 min

à 42◦C et enfin chauffée 5 min à 85◦C pour inactiver l’enzyme avant d’être mise sur

glace et conservée à -20◦C jusqu’à son utilisation pour les PCR en temps réel.

6.4.1.3 PCR en temps réel

Le thermocycleur utilisé est le miniOpticon (Biorad) qui permet de détecter le si-

gnal de fluorescence émis par le sybr green s’intercalant à l’ADN au fur et à mesure de

l’amplification. Le volume réactionnel de 20 µL comprend 1 µL d’ADNc et 19 µL du

mélange :

* 10 µL d’IQ SYBR GREEN Supermix (Biorad) dont la solution mère à 2X est com-

posée de KCl 100 mM, Tris-HCl pH 8,4 40 mM, dNTP 0,4 mM, iTaq polymérase

50 unités/mL, MgCl2 6 mM, SYBR GREEN I, fluorescéine 20 nM et divers stabili-

sants ;

* 1 µL de chaque amorce sens et anti-sens (Eurogentec, France) Fig 6.7 à 6000 nM

pour une concentration finale de 300 nM dans le volume réactionnel de 20 µL ;

* 7 µL d’eau stérile garantie sans nucléases.

FIGURE 6.7 – Séquences des amorces utilisées pour la PCR en temps réel

Le gène de référence utilisé est celui de la protéine ribosomale SP29. La PCR permet,

grâce à de nombreux cycles, d’amplifier des séquences d’ADNc d’intérêt présentes en

quantités infinitésimales. Le profil d’amplification que nous avons utilisé est le sui-

vant :

* Dénaturation de la matrice d’ADN double brin à 95◦C pendant 30 sec ;

* Hybridation des amorces à 60◦C pendant 1 min ;

* Elongation des brins complémentaires à 72◦C pendant 30 sec.

Au fil des cycles, la quantité du double brin d’ADN délimité par les amorces augmente

de façon exponentielle, en théorie 2n copies pour n cycles de PCR. Mais en pratique,

cette quantité dépend de l’efficacité de la réaction de PCR. Pour un rendement clas-

sique de 85%, une PCR de 30 cycles produira environ 106 copies d’amplicons de taille

attendue. Contrairement à la PCR classique qui ne permet d’obtenir une quantité

d’ADNc qu’à la fin de la réaction, la PCR en temps réel permet, comme son nom l’in-

dique, de suivre l’augmentation de la quantité d’ADNc en temps réel. Le principe de la

PCR en temps réel repose sur l’utilisation de sondes fluorescentes qui peuvent se fixer

à l’ADN double brin, comme c’est le cas pour la SYBRgreen que nous avons utilisée
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FIGURE 6.8 – Principe de la réaction de PCR en temps réel basée sur la technologie
SybrGreen

Fig 6.8 ou se fixent à une séquence d’ADN spécifique (Taqman ou Beacon).

6.4.2 Etude de l’expression protéique par Western Blot

Dans le but de tester l’efficacité du milieu de différenciation et notamment de

vérifier l’expression de certains marqueurs endothéliaux, des analyses protéiques

ont été effectuées par Western Blot sur des CSMs cultivées sur les différents types

de films multicouche de polyélectrolytes. Un tampon de lyse cellulaire a été ajouté

dans chacun des puits (100 µL/puits pour une plaque 6 puits) et les tapis cellulaires

ont été détachés mécaniquement à l’aide d’un grattoir stérile. Les suspensions de

cellules lysées contenues dans chacun des puits ont alors été transférées dans des

tubes de 1,5 mL. Après une centrifugation de 10 min à 10000 g et 4◦C qui a permis la

séparation des débris cellulaires insolubles et des protéines solubles contenues dans

le surnageant, les surnageants ont été collectés et leur concentration en protéines

totales a été évaluée par spectrophotomètrie (Varioskan, Thermo scientific, USA).

Puis tous les échantillons sont dénaturés directement dans du tampon Laemmli 2X

((Bio-Rad, USA) supplémenté de 5% de β-mercaptoéthanol (Sigma Aldrich). Les lysats

sont chauffés à 100◦C pendant 5 minutes afin de dénaturer les protéines et rendre

accessible tous les sites (qui peuvent être inaccessibles en raison de la conformation

en 3D des protéines).

Les protéines sont séparées selon leur masse moléculaire lors d’une électro-

phorèse SDS-PAGE (gel à 7,5% ou 12% selon les protéines d’intérêt). 20 µL de lysat,
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correspondant à 200000 cellules, sont déposés par puits. Des marqueurs de masse

moléculaire (15 µL de Precision Plus ProteinT M Standard All Blue, Biorad, France)

sont utilisés pour déterminer la taille des bandes de protéines. La migration s’effectue

à 180 volts pendant 4 heures 30 en moyenne.

Les protéines sont transférées du gel sur une membrane de nitrocellulose (Bio-

rad, France) dans un système de transfert semi-sec (Biorad) pendant 75 minutes à 25

volts. La coloration des bandes de protéines au rouge ponceau (Sigma Aldrich) permet

de vérifier l’efficacité du transfert sur la membrane. La membrane est alors saturée 1

heure dans du PBS supplémenté de 5% (p/v) de lait ou de BSA (Sigma Aldrich) pour

l’analyse des protéines phosphorylées, 0,1% (v/v) de Tween 20 (Sigma Aldrich). La sa-

turation permet de réduire les bruits de fond en prévenant la fixation non spécifique

des anticorps primaires et/ou secondaires. La membrane de nitrocellulose est ensuite

incubée avec un anticorps primaire ciblant la protéine d’intérêt, puis avec un anti-

corps secondaire conjugué HRP (HorseRadish Peroxidase) selon les instructions du

fournisseur. Le système de détection par chemiluminescence ECL ou ECL+ (GE Heal-

thcare Europe GmbH) est utilisé pour la révélation des bandes de protéines sur les

films.

6.5 Evaluation de la fonctionnalité des cellules

endothéliales-like

6.5.1 Incorporation du Dil-Ac-LDL

Afin de mettre en évidence la fonctionnalité des cellules endothéliales-like obte-

nues par la différenciation des CSMs sur les différents supports CHI/HA ainsi que le

collagène, la méthode d’incorporation du Dil-Ac-LDL (acetylated low-density lipopro-

tein ; marqueur spécifique aux cellules endothéliales et aux macrophages) a été utili-

sée après 15 jours de culture. Une concentration de 0,8 µg/mL de Dil-Ac-LDL (Tebu-

bio, France) a été ajoutée au milieu de culture RPMI 1640 sans rouge de phénol pen-

dant 4 heures à 37◦C. Ensuite, les cellules ont été lavées par du milieu frais, fixées par

une solution aqueuse de paraformaldéhyde à 4% (p/v) et incubées avec du DAPI pour

5 min. Les cellules ont été observées au microscope à fluorescence (Leica) avec un

filtre à la rhodamine.
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6.5.2 Immunomarquage du facteur prothrombinique de Von Wille-

brand

Après 15 jours de différenciation endothéliale, les CSMs ensemencées sur colla-

gène, CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio ont été analysées par immunofluorescence pour

l’expression du marqueur de cellules endothéliales : facteur Von Willbrand. Les cel-

lules ont été fixées par une solution de paraformaldéhyde à 4% (p/v), bloquées avec

1% de BSA, marquées avec un anticorps anti-vWF (IgG polyclonal anti-souris, Dako,

France, 1/100). Les contrôles négatifs ont également été utilisés dans chaque ana-

lyse afin de supprimer l’autofluorescence des anticorps pimaire et/ou secondaire. En

outre, les cellules ont été marquées au DAPI afin de visualiser leurs noyaux. Les résul-

tats ont été observés et photographiés par microscopie à fluorescence (Zeiss micro-

scope).

Dans ce chapitre on décrit la mise au point du protocole de différentiation en-

dothéliale des CSMs. Depuis une dizaine d’années, les travaux du laboratoire se fo-

calisent sur l’évaluation de l’effet des multicouches de polyélectrolytes type : chlor-

hydrate de polyallylamine (PAA) et de polystyrène sulfonate (PSS), sur la différencia-

tion des progéniteurs circulant en cellules vasculaires. L’équipe a mis en évidence

une accélération notable de la différenciation au contact du film, en comparaison

de celle observée sur une surface contrôle de fibronectine ou de collagène de type I

[Berthelemy et al., 2008]. D’où les premières mises au point ont été faites sur les CSMs

cultivées sur le PAH/PSS en présence des facteurs pro-angiogéniques du milieu EGM2

et puis elles ont été évaluées pour les cellules cultivées sur les films de type CHI/HA.

Dans cette étude, nous avons évalué l’influence du pourcentage de SVF sur le com-

portement des CSMs issues de la gelée de Wharton du cordon ombilical humain en-

semencées sur des films multicouches de polyélectrolytes de PSS/PAH organisés en

quatre bicouches. Les CSMs ont été isolées de la gelée de Wharton par la méthode des

explants, puis elles ont été amplifiées jusqu’au troisième passage. Leur caractérisation

phénotypique a été réalisée par des analyses de cytométrie en flux. Ensuite les cellules

ont été ensemencées sur les films en présence du mulieu endothélial basal (EGM-2)

complété par 5% ou 2% de SVF. Le comportement des cellules a été suivi pendant 20

jours par microscopie optique et immunofluorescence (DAPI). Après deux semaines

sur des lames de verre, aucune différence n’a été observée quel que soit le pourcen-

tage de SVF. Puis avec 5% de SVF, Les CSMs forment des sphéroïdes tridimensionnels

sur PSS/PAH après 20 jours de culture avec un agrégat nucléaire. Alors qu’avec 2%

de SVF, ces sphéroïdes n’apparaissaient pas et les cellules cultivées en 2D ont gardé

leur morphologie fibroblastique. La diminution du pourcentage de SVF de 5% à 2%

évite la formation de sphéroïdes sur PAH/PSS. Ces résultats pourraient guider la bio-

ingénierie à la construction de monocouches de cellules en 2D ou des structures 3D,

en augmentant le potentiel de différenciation ostéogénique ou chondrogénique des
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CSMs.



CHAPITRE 7

Résultats et discussions

7.1 Influence du pourcentage de sérum sur le comporte-

ment des CSMs issues de la gelée de Wharton du cor-

don ombilical humain

7.1.1 Introduction et objectifs de l’article

Dans ce chapitre nous vous décrivons la mise au point du protocole de différen-

ciation endothéliale des CSMs. Depuis une dizaine d’années, les travaux du labora-

toire se focalisent sur l’évaluation de l’effet des multicouches de polyélectrolytes de

type : chlorhydrate de polyallylamine (PAH) et polystyrène sulfonate (PSS), sur la diffé-

renciation des progéniteurs circulant en cellules vasculaires [Berthelemy et al., 2008].

L’équipe a mis en évidence une accélération notable de la différenciation au contact

du film, en comparaison de celle observée sur une surface contrôle de fibronectine

ou de collagène de type I [Berthelemy et al., 2008]. Les premières mises au point ont

été effectuées sur des CSMs cultivées sur PAH/PSS en présence des facteurs pro-

angiogéniques du milieu EGM2, puis elles ont été évaluées sur des films de type

CHI/HA. Dans l’étude présentée, nous avons évalué l’influence du pourcentage de

SVF sur le comportement des CSMs issues de la gelée de Wharton du cordon om-

bilical humain ensemencées sur des films multicouche de polyélectrolytes PAH/PSS

organisés en quatre bicouches. Les CSMs ont été isolées de la gelée de Wharton par la

méthode des explants, puis elles ont été amplifiées jusqu’au troisième passage. Leur

caractérisation phénotypique a été réalisée par des analyses de cytométrie en flux. En-

suite les cellules ont été ensemencées sur les films en présence du milieu endothélial

basal (EGM-2) complété par 5% ou 2% de SVF. Leur comportement a été suivi pen-

dant 20 jours par microscopie optique et immunofluorescence (DAPI). Après deux

semaines sur des lames de verre, aucune différence n’a été observée quel que soit

le pourcentage de SVF. Ultérieurement avec 5% (recommandations du fournisseur)

de SVF, les CSMs forment des sphéroïdes tridimensionnels avec un agrégat nucléaire

sur PAH/PSS après 20 jours de culture. Au contraire avec 2% de SVF, ces sphéroïdes

n’apparaissaient pas et les cellules cultivées, quand elles sont observées, ont gardé

leur morphologie fibroblastique. La diminution du pourcentage de SVF de 5% à 2%

évite la formation de sphéroïdes. Ces résultats pourraient guider la bio-ingénierie à la



118 Chapitre 7. Résultats et discussions

construction de monocouches de cellules en 2D ou de structures 3D, en augmentant

le potentiel de différenciation ostéogénique ou chondrogénique des CSMs.
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7.1.2 Texte de l’article

Cet article a été publié dans le journal "Biomedical materials and engineering"

suite à une communication affichée dans le programme des 7èmes journées scien-

tifiques du PLIC : Pole Lorrain d’Ingénierie du Cartilage.
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Abstract.
BACKGROUND: Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells able to differentiate into several lineages with valu-
able applications in regenerative medicine. MSCs differentiation is highly dependent on physicochemical properties of the
culture substrate, cell density and on culture medium composition.
OBJECTIVE: In this study, we assessed the influence of fetal bovine serum (FBS) level on Wharton’s jelly (WJ)-MSCs
behavior seeded on polyelectrolyte multilayer films (PEMF) made of four bilayers of poly-allylamine hydrochloride (PAH) as
polycation and poly-styrene sulfonate (PSS) as polyanion.
METHODS: MSCs isolated from WJ by explants method were amplified until the third passage. Their phenotypic character-
ization was performed by flow cytometry analyses. MSCs were seeded on PEMF, in Endothelial growth medium-2 (EGM-2)
supplemented by either 5% or 2% FBS. Cell’s behavior was monitored for 20 days by optical microscopy and immunofluores-
cence.
RESULTS: Until 2 weeks on glass slides, no difference was observed whatever the FBS percentage. Then with 5% FBS, MSCs
formed three-dimensional spheroids on PSS/PAH after 20 days of culture with a nuclear aggregate. Whereas, with 2% FBS,
these spheroids did not appear and cells grown in 2D conserved the fibroblast-like morphology.
CONCLUSIONS: The decrease of FBS percentage from 5% to 2% avoids 3D cell spheroids formation on PAH/PSS. Such
results could guide bioengineering towards building 2D structures like cell layers or 3D structures by increasing the osteogenic
or chondrogenic differentiation potential of MSCs.

Keywords: MSCs, fetal bovine serum, spheroids, tissue engineering

1. Introduction

Cell sources considerations hamper progress in many areas of tissue engineering, including vascular
regeneration [1]. Despite significant progress toward development of biomaterials and methods to cul-
tivate 3D vascular constructs, cell sourcing remains a major challenge for tissue engineering. Mature
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cells from tissue of origin may be difficult to obtain and suffer from limited proliferative capacity, which
may further decline as a function of donor age and health. Isolation of smooth muscle and endothelial
cells injures the donor site and may also be limited by the health and age of the patient. Moreover, ma-
ture cell amplification decease their function and involve cell dedifferentiation [2]. On the other hand,
multipotent and pluripotent stem cells have tremendous potential to provide large numbers of cells with
a great differentiation capacity towards vascular lineages, and can be used, as an alternative source of
mature cells, in engineering of functional and implantable vascular tissues. Specifically, mesenchymal
stem cells (MSCs) are a promising tool and have valuable applications in regenerative medicine based
on the tissue engineering concept [3].

MSCs are a population of cells which maintain a self-renewal capacity for extended periods [4,5],
and have the ability to generate a large quantity of different cell types. Although bone marrow (BM)
is actually the main source for both experimental and clinical studies, the use of BM-derived MSCs
is not always acceptable due to the high degree of viral exposure, the possibility of donor morbidity,
and the significant decreases in cell number and proliferation/differentiation capacity with age [6]. Thus
investigators have worked to identify other abundant and easily attainable source of MSCs for thera-
peutic use. In this regard, Wharton’s jelly (WJ) has been established as an alternative to BM source of
MSCs [7]. MSCs isolated from the umbilical cord harvesting are of great importance because they are
pluripotent which under appropriate conditions can differentiate into many cell types including neurons,
cardiomyocytes, smooth muscle, insulin secreting cells, cartilage and osteocytes [8].

Several groups are studying the feasibility of using human WJ-MSCs as endothelial cell progenitors
to engineer small-diameter human vessels with substantial histological and molecular similarity to na-
tive ones after optimization of the culture conditions. Indeed, studies have shown that the differentiation
of MSCs is highly dependent on the mechanical environment of substrate [9,10] and on the culture
medium (growth factors, serum content) [11]. One of the main components of the culture medium is
fetal bovine serum (FBS). FBS may contain many components, including proteins, electrolytes, lipids,
carbohydrates, attachment factors, hormones, enzymes and inhibitory factors [12]. Many of the sub-
stances in serum are related to factors that have been shown to have a large effect on the adhesion and
differentiation of MSCs. Although the identities and concentrations of these substances in serum are not
well characterized, we worked out the impact of the optimal concentration of FBS for the culture and
differentiation of MSCs.

To improve cell adhesion and differentiation, several protocols proposed to cover conventional culture
supports by molecules of the extracellular matrix like: fibronectin, collagen type I . . . whereas these
proteins can not allow a cell adhesion as effective as the multilayer films [13]. Our lab’s studies fo-
cused on the evaluation of the effect of polyelectrolyte multilayer films (PEMF) made of polyallylamine
hydrochloride (PAH) and polystyrene sulfonate (PSS), on the differentiation of progenitor cells into vas-
cular cells. Berthelemy et al. demonstrated a significant increase of cell differentiation in contact with
such a PEMF, compared to that observed on control surface [14]. The architecture corresponding to
deposited PAH/PSS layers showed the best conditions for the culture of human WJ-MSC. FBS-based
medium is conventional for isolation and expansion of MSCs and has been used in several clinical trials
[15]. In order to optimize the culture conditions, on our selected antithrombogenic PEMF ((PAH-PSS)4)
which allowed an effective cell adhesion, this work focused on the influence of FBS concentration on
the behavior of WJ-MSCs after one week of culture.



AUTHOR  C
OPY

C. Harmouch et al. / 3D structures from Wharton’s jelly stem cells 275

2. Material and methods

2.1. Building of Polyelectrolyte Multilayer Films (PEMF)

Anionic PSS (MW = 70,000 Da) and cationic PAH (MW = 70,000 Da) were purchased from
Sigma Aldrich. The PEMF were built on cover glasses from polyelectrolyte solutions (PSS and PAH)
at 1 mg/ml, dissolved in Tris (10−2 M)/NaCl (15 × 10−2 M) solution. Each experiment was preceded
by a cleaning step of the cover glasses (diameter: 34.7 mm) for 15 min at 100◦C with 10−2 M sodium
dodecyl sulfate (SDS: Sigma Aldrich). This procedure was followed by an extensive ultrapure water
rinse. Glasses were then brought in contact for 15 min at 100◦C with 10−1 M hydrochloric acid and
finally extensively rinsed with ultrapure water (Millipore). The cover glasses were then placed in 6-well
plates and PAH solution was incubated for 5 min at room temperature. Then, the polyanion (PSS) was
adsorbed for 5 min. Each polyelectrolyte adsorption was followed by an intensive Tris/NaCl solution
rinse. Eight alternate depositions of polycationic PAH and polyanionic PSS layers were built up.

2.2. Isolation and culture of MSCs from Wharton’s jelly umbilical cord

Fresh human umbilical cords were obtained after full-term births with informed consent using the
guidelines approved by the CHU of Nancy. Briefly, after rinsing in Hank’s Balanced Salt Solution
(HBSS) (Sigma) solution, cords were aseptically stored at 4◦C in sterile saline until processing. Next,
umbilical cord vessels were removed manually from cord segments, and the exposed Wharton’s jelly was
cut into very small pieces or explants of approx 1–2 mm. These explants were cultured in proliferation
medium: alpha-MEM (Lonza) supplemented with 10% decomplemented FBS (Sigma) and 1% antibi-
otics (Penicillin and Fungizon®). Medium was changed every 2 days until the third passage. WJ-MSCs
were used at the fourth passage and accordingly seeded at 3000 cells/cm2 on (PSS/PAH)4 film and glass
slides (control) in α-MEM medium and incubated at 37◦C under normoxic environment (21% O2, 5%
CO2) and cultured until 80% of cell confluence.

2.3. Immunophenotyping

To detect cell surface antigens, cultured adherent cells after detachment with Trypsin-EDTA, were
washed with phosphate-buffer saline (PBS) (Gibco). Cells were immunolabelled with the following anti-
human antibodies: CD90-FITC, CD105-PE (Dako), CD34-FITC, CD45-FITC, CD73-PE, CD86-PE and
HLA-DR-PE (BD Pharmingen, France). As controls, mouse IgG1-PE, IgG1-FITC and IgG1-HLA-DR
(BD Pharmingen, France) were used. At least 10,000 events were acquired on BD FACS Calibur® flow
cytometer, and the results were analyzed using WinMDI v2.8 software.

2.4. Cell stimulation

Once WJ-MSCs reached 80% of confluence, they were stimulated with appropriate medium (EBM-2)
(Lonza) supplemented with either 5% FBS, and growth supplements (Single Quotes) including hydro-
cortisone, human epidermal growth factor (hEGF), vascular endothelial growth factor (VEGF), human
fibroblast growth factor-b (hFGF-b), human R-3-insulin like growth factor-1 (R3-IGF-1), ascorbic acid,
heparin and gentamicin/amphotericin-B. Medium was changed twice per week for 2 weeks.
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2.5. Cell morphology

WJ-MSCs cultured on both surfaces (glass slides and (PSS/PAH)4) were observed by optical mi-
croscopy (Nikon Diaphot, VFX-DX, Japan) to evaluate their morphology after 20 days of culture.

2.6. Nuclei staining

WJ-MSCs seeded on (PAH/PSS)4 were incubated with DAPI (Calbiochem; vwr international), DNA
intercalating agent, for 5 min at room temperature. Different fields were observed by fluorescence mi-
croscopy (Zeiss microscopy, Japan) and then cell’s behavior was compared in photographs.

3. Results

3.1. Characterization of WJ-MSCs

Results are representative of those obtained using 3 umbilical cords. MSCs displayed a homogeneous
fibroblast-like morphology with a positive expression of CD73, CD90 and CD105 (MSCs surface anti-
gen markers), and a negative expression of CD34, CD45 (hematopoietic lineage markers), HLA-DR
(MHC-class II) and CD86 (co-stimulatory molecule). Because WJ-MSCs expressed mesenchymal stem
cells markers and did not express hematopoietic markers, they may be all considered mesenchymal
origin.

3.2. Influence of FBS percentage on the morphology of WJ-MSCs

Microscopic observation showed that, after 20 days, MSCs cultured with 5% FBS formed three-
dimensional spheroids on (PSS/PAH)4. Spheroids did not appear when FBS percentage was reduced
from 5% to 2% and cells grew, on (PSS/PAH)4, in a monolayer aspect conserving the fibroblast-like mor-
phology. MSCs cultured on glass slides, with 5% FBS showed normal monolayer growth after 20 days
and reduction of FBS percentage to 2% had no effect on the behavior of these cells (Fig. 1).

3.3. Influence of FBS percentage on the nuclei repartition of WJ-MSCs

We investigated characteristics of spheroids (three dimensional) compared to monolayer cells (two di-
mensional) in order to further characterize them. DAPI staining showed nuclear aggregates when MSCs
were cultured with 5% FBS on (PSS/PAH). Once percentage of FBS was reduced to 2%, a regular repar-
tition of nuclei appeared. MSCs cultured on glass slides showed a normal repartition of nuclei whatever
FBS percentage (Fig. 2). These results are consistent with those of optical microscopy.

4. Discussion

Stem cells have the ability to renew themselves and can be differentiated into specialized types: neu-
rons, cardiomyocytes, muscle, insulin secreting cells, cartilage and osteocytes, upon numerous induc-
tions. They are considered as good cell sources for tissue engineering. However, pluripotent stem cells
can lose their stemness properties due to the in vitro culture environment. Embryonic stem cells (ESCs)
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Fig. 1. Effect of FBS percentage on the WJ-MSCs cultured on PSS/PAH films and on glass slides in appropriate medium
(EGM-2, Lonza®). Morphology of cells cultured on PSS/PAH and glass slides after 20 days in appropriate medium with 5%
(a), (c) and 2% FBS (b), (d). The scale bar represents 50 µm (Nikon Diaphot, VFX-DX).

Fig. 2. Effect of FBS percentage on the WJ-MSCs cultured on PSS/PAH films and on glass slides in appropriate medium
(EGM2, Lonza®). Photos of MSCs immunostained with DAPI after 20 days of culture in appropriate medium with 5%
(a), (c) and 2% FBS (b), (d) (Zeiss microscopy, objective ×20). (Colors are visible in the online version of the article;
http://dx.doi.org/10.3233/BME-130751.)
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would be perfect because of their capacity to differentiate into virtually every kind of specialized cell in
human body. However, the use of fertilized eggs to harvest ESCs is ethically controversial and involve
teratoma formation after their implantation [16], which has rendered their clinical application difficult.
On the contrary, tissue-specific adult stem cells, particularly MSCs, exhibit few ethical issues regarding
their procurement, and thus have drawn much attention to their potential application in tissue engineer-
ing [16].

Different studies showed that MSCs behavior is highly dependent on physicochemical properties of
the culture substrate. Recent literature has shown that collagen coating allowed an effective MSCs adhe-
sion but it’s essential for platelet aggregation and activation [17]. Moreover, fibronectin coated surfaces
had enhancing effect on cell adhesion, however it suffers from being hydrolyzed and so there is a need
for another substrate for clinical use [13].

In this report, we have used (PAH-PSS)4 films as substrate for mesenchymal stem cells differentiation.
Cell types such as endothelial cells [18] fibroblasts [19] osteoblastic cells [20] and hepatocytes [21] have
been cultured on these films. As a general rule, adhesion and proliferation on these films are very good,
which may be attributed partly to the presence of sulfonate groups. Moreover anti-inflammatory and
antithrombogenic properties of this PEMF were also a reason for their selection [22]. Before seeding
WJ-MSCs on this chosen support, we have examined their immune phenotype. No single marker was
identified so far predictably defining MSC. Traditionally culture expanded MSCs are described to be
negative for hematopoietic markers including CD45, CD14, CD34, as well as for the endothelial markers
CD31, CD144. On the contrary MSCs express CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 and CD146. In
addition, MSCs are described by the expression of HLA class I but the absence of HLA class II and
co-stimulatory molecules such as CD80 and CD86 [7,23]. Indeed our cells satisfied this panel.

We induced MSCs culture in commercial medium (EGM-2) supplemented with 5% FBS as recom-
mended by Lonza. After a week of culture, MSCs were organized to form 3D spheroids on PAH-PSS
architecture which was not the case on glass slides. Since studies have shown that the comportment of
WJ-MSCs is highly dependent on mechanical environment of matrices [9] and on the culture conditions
(growth factors, serum content, O2 percentage . . .) [24], we worked out the percentage of FBS in EGM-2
medium and observed that within 2% FBS, cells developed in monolayers and remained fibroblast-like
morphology.

Growing stem cells as spheres has been described in many research fields, such as tumourigenesis,
pharmacogenetics, embryoid body formation from ESCs, and neurospheres from neuroprogenitors [25].
Bone marrow-derived MSCs have been induced to form 3D spheroids in recent years by culturing cells
in microwells [26] or on micropatterned surfaces [26,27]. hBMSC spheroids on microfabricated surfaces
had a more efficient osteogenic [25] or adipogenic differentiation [26,27]. However, no study has exam-
ined the automatic spheroid formation on a flat biomaterial, the stemness gene expression associated
with MSC spheroids, or their chondrogenesis potential.

5. Conclusion

Therefore, the reduction of the percentage of FBS from 5% to 2% avoids 3D cell spheroids formation
on PAH/PSS. Such structures may serve to maintain the self-renewal of MSCs and could guide bioengi-
neering towards building 2D structures like cell layers or 3D structures by increasing the osteogenic or
chondrogenic differentiation potential of MSCs. After solving the problem of spheroid like aspect, we
will expand our study towards the expression of endothelial markers.
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7.1.3 Résultats et discussion de l’article

Traditionnellement les CSMs sont décrits comme étant négatives pour les

marqueurs hématopoïétiques CD45, CD14, CD34, ainsi que pour les marqueurs

endothéliaux CD31 et CD144. Au contraire les CSMs expriment les marqueurs CD29,

CD44, CD73, CD90, CD105 et CD146. En outre, les cellules souches mésenchyma-

teuses sont décrites par l’expression de l’antigène HLA de classe I et par l’absence de

l’antigène HLA de classe II et des molécules de co-stimulation tels que CD80 et CD86

[Margossian et al., 2012, M Carvalho et al., 2011].

En effet, nos cellules satisfaisaient ce panneau. Nous avons cultivé les CSMs dans

le milieu commercial (EGM-2) supplémenté avec 5% de SVF comme recommandé

par Lonza. Après une semaine de culture, les CSMs s’étaient organisées pour former

des sphéroïdes tridimensionnels sur PAH-PSS, ce qui n’était pas le cas sur les lames

de verre. Puisque les études ont montré que le comportement des CSMs est très

dépendant de l’environnement mécanique des matrices [Anderson et al., 2011] et des

conditions de culture (facteurs de croissance, contenu du sérum, pourcentage d’O2,

. . .) [Rosova et al., 2008], nous avons étudié l’influence du pourcentage de SVF dans le

milieu EGM-2, et nous avons constaté qu’avec 2% de SVF, les cellules se développent

en monocouches et acquièrent une morphologie fibroblastique.

La croissance en sphères des cellules souches a été décrite dans de nom-

breux domaines de recherche, tels que la tumorigenèse, la pharmacogénétique,

la formation de corps embryoïdes de CSEs et de neurosphères neuroprogéniteurs

[Bartosh et al., 2010]. Les CSMs dérivées de la moelle osseuse forment des sphéroïdes

3D par culture dans des micropuits [Wang et al., 2009]. Ces structures ont un potentiel

de différenciation ostéogénique et adipogénique. Cependant, aucune étude n’a exa-

miné l’expression de gènes de primitivité associés à ces sphéroïdes ou leur potentiel

chondrogénique.

Les résultats de ce chapitre nous conduisent à appliquer les mêmes conditions de

culture afin d’évaluer l’effet du support (types de films multicouche) sur le comporte-

ment des CSMs dans un milieu de différenciation endothéliale.
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7.2 Mise au point du protocole de différenciation endo-

théliale des CSMs sur CHI/HA

Après fixation du pourcentage de sérum permettant une croissance en mono-

couches des CSMs, le même protocole a été appliqué pour différencier les CSMs culti-

vées sur les films de type CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio.

7.2.1 Matériel et méthodes

Les CSMs ensemencées sur collagène, CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio ont été fixées

dans du PBS 1X (référence déjà citée dans le chapitre matériel et méthodes) contenant

4% de PAF pendant 10 min à 4◦C puis rincées au PBS, ensuite marquées par l’anticorps

anti-CD31 (Dako, France) et incubées pendant 45 min à 37◦C. Plusieurs lavages avec

du PBS sont ensuite effectués, suivis d’un marquage des noyaux cellulaires au DAPI.

Les observations sont réalisées après montage au microscope à fluorescence.

7.2.2 Résultats et discussion

L’immunomarquage de la molécule d’adhésion CD31, caractéristique des cel-

lules endothéliales, et des noyaux montre la persistance de nodules de cellules

endothéliales-like sur la surface des multicouches de type CHI/HA exprimant le mar-

queur CD31 alors que les cellules cultivées sur CHI-SH/HA-Thio prolifèrent en mo-

nocouches et expriment le marqueur CD31. Par contre, sur le collagène il n’y a pas

d’expression du marqueur CD31 et, quelque soit le pourcentage de SVF, les cellules

prolifèrent en monocouches (Fig 7.1). Nous avons essayé de diminuer encore le pour-

FIGURE 7.1 – Double immunomarquage des noyaux (bleu), et du marqueur endothé-
lial CD31 pour les CSMs stimulées et non stimulées après 15 jours de culture sur col-
lagène, CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio (Zeiss Microscope, objectif*20). N=3.
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centage de SVF dans le milieu EGM2 de 2% jusqu’à 0,5%. Dans ce cas les cellules

endothéliales-like ne forment pas des sphéroïdes sur CHI/HA et, avec un grossisse-

ment plus important, nous avons pu détecter les clusters CD31 sur les films CHI/HA

et CHI-SH/HA-Thio (Fig 7.2). L’état multicellulaire tridimensionnel a été décrit dans

FIGURE 7.2 – Double immunomarquage des noyaux (bleu), et du marqueur endothé-
lial CD31 pour les CSMs stimulées et non stimulées après 15 jours de culture sur col-
lagène, CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio (Zeiss Microscope, objectif*63 oil), n=3.

de nombreuses circonstances, comme les corps embryoïdes issus des CSEs et les neu-

rosphères issues des neuroprogéniteurs. Cet état peut aider davantage au développe-

ment des cellules souches [Kim et al., 2008].

En comparant avec d’autres études montrant la formation de nodules sur des bio-

matériaux de type CHI/HA, nous suggèrons que cet aspect est dû à l’interaction

entre le marqueur mésenchymateux CD44 et l’HA jouant un rôle important dans

l’adhésion, la diffusion et la migration des CSMs. Les hydrogels d’HA ont été signa-

lés comme permettant de maintenir l’auto-renouvellement des CSEs chez l’homme

[Gerecht et al., 2007]. L’HA peut activer l’expression du gène Nanog dans les cellules

tumorales du sein et de l’ovaire [Bourguignon et al., 2008]. Il favorise également les

voies de signalisation ROCK et phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K) en se liant au ré-

cepteur transmembranaire CD44 [Torre et al., 2010]. La voie Rho/ROCK est l’un des

principaux régulateurs du cytosquelette d’acto-myosine, de la migration des cellules

et de l’adhésion cellule-cellule. La voie de signalisation Rho/ROCK joue un rôle essen-

tiel dans la régulation des communications cellule-cellule dans les CSEs murines et

humaines [Harb et al., 2008]. ROCK sert en tant que signal d’auto-renouvellement des

cellules souches murines mammaires [Zeng and Nusse, 2010] et joue une variété de

rôles dans l’activité des cellules souches. Dans l’étude de Huang et al., il a été montré

que le blocage de la voie Rho/ROCK par le composé Y a empêché significativement la
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formation de sphéroïdes (ou les démolit) et entraîne une diminution de l’expression

des gènes de primitivité ((Oct4, Sox2 and Nanog), ce qui indique que le réarrangement

du cytosquelette et la formation des sphéroïdes peuvent être cruciales pour garder

l’expression de ces gènes. D’autre part, l’inhibition de la formation des sphéroïdes

en bloquant CD44 (interaction cellule-cellule et interaction cellule-HA) a eu moins

d’effet dramatique sur l’expression des gènes de primitivité que le blocage de la voie

Rho/ROCK [Huang et al., 2011].

Ces observations suggèrent que le stade non différencié des CSMs peut être maintenu

par l’agrégation de sphéroïdes en 3D sur les membranes de CHI-HA. Ces sphéroïdes

peuvent avoir la capacité de différenciation chondrocytaire lors de l’induction. La for-

mation de sphéroïdes de cellules en 3D sur les biomatériaux peut servir comme une

stratégie visant à maintenir l’auto-renouvellement des CSMs et à augmenter le po-

tentiel de différenciation de ces cellules en chondrocytes pour l’ingénierie du tissu

cartilagineux. Le mécanisme de régulation de la formation ces sphéroïdes est ROCK-

dépendant, cette voie mérite d’être étudiée.
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7.3 Différenciation endothéliale des CSMs de la gelée de

Wharton sur des films multicouche de polyélectro-

lytes de type chitosane/hyaluronane

7.3.1 Introduction et objectifs de l’article

Récemment, le dépôt couche par couche de polyélectrolytes naturels a été sug-

géré comme une nouvelle technique ingénieuse de modification de surface visant à

reproduire l’environnement naturel de la matrice extracellulaire d’un tissu spécifique.

Notre structure est basée sur le dépôt alterné d’un polycation : le chitosan (CHI),

et d’un polyanion : l’acide hyaluronique (HA). Cette construction de multicouches

a montré de mauvaises propriétés d’adhésion cellulaire, probablement en raison

de la forte teneur en eau de ces polymères [Petzold et al., 2012]. Le but de cette

étude était de développer des films multicouche à base de CHI et de HA portant des

groupements chimiques formant des liaisons covalentes conférant une rigidité aux

films. La biocompatibilité et le comportement des cellules ont été évalués en utilisant

des cellules souches mésenchymateuses (CSMs) issues de la gelée de Wharton de

cordons ombilicaux humains.

Les polysaccharides réticulables développés ont été : HA couplé à la thiopyridone

(HA-Thio), à l’azide (HA-N3) et au maléimide (HA-Mal), tandis que CHI a été couplé

au thiol (CHI-SH) et à l’alcyne (CHI-Alcyne). Nous avons donc construit des films

comptant 10 bicouches de polyélectrolytes : (CHI-SH/HA-Thio), (CHI-SH/HA-Mal)

et (CHI-Alcyne/HA-N3). Les films CHI/HA et le collagène ont été utilisés comme

contrôle. Les CSMs de la gelée de Wharton ont été ensemencées sur ces substrats à

raison de 3000 cellules/cm2, au 4ème passage. La biocompatibilité a été évaluée par

microscopie électronique à balayage (MEB) et par marquage des filaments d’actine

du cytosquelette à la phalloidine. La différenciation en phénotype endothélial a

été suivie par Western blot et q-RT-PCR (CD31, VEGF-R2 et VE-cadhérine), et la

fonctionnalité des cellules endothéliales-like par incorporation de Dil-Ac-LDL et par

immunomarquage de vWF.

Tout d’abord, les photographies de MEB ont montré une morphologie fibroblas-

tique de cellules adhérentes sur CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio comme pour le contrôle.

Cependant, sur CHI-SH/HA-Mal et CHI-Alcyne/HA-N3, les cellules semblaient peu

adhérentes et formaient des débris. Ces résultats ont été confirmés par le marquage

du cytosquelette d’actine. L’analyse de cellules différenciées par Western blot et q-

PCR a montré une augmentation de l’expression de CD31, VEGF-R2 et VE-cadhérine
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sur CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio, comparés aux HUVECs (contrôle positif). Les résul-

tats des tests ont montré une meilleure fonctionnalité des cellules endothéliales-like

sur le CHI-SH/HA-Thio. Les films de chitosane et d’hyaluronane portant respective-

ment les groupements thiol et thiopyridone apparaissent biocompatibles et semblent

promettre la différenciation endothéliale et une bonne fonctionnalité des cellules dif-

férenciées.
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7.3.2 Texte de l’article

Cet article est en cours de rédaction et il sera soumis prochainement.



Introduction:  

L-b-L deposition of polyelectrolytes is a versatile technique which is beginning to be explored 

as smart coating for tissue engineering applications [1]. In the vascular regenerative field, the 

approach is often employed to promote vascular cell adhesion [2], to differentiate stem cell 

into vascular cells [3], to inhibit thrombus formation and smooth muscle cell dedifferentiation 

[4], and to embed bioactive molecules in the film architecture to design drug delivery material 

[5]. The most studied film from synthetic polyelectrolytes, such as poly(styrene sulfonate) and 

poly(allylamine hydrochloride), are relatively stiff and thus favor cell behaviour [6]. Their 

drawbacks for clinical use are due to the absence of approval by the U.S. FDA and to 

potential inflammatory risks. Designing polyelectrolyte multilayer (PEM) films using natural 

polyelectrolytes (polysaccharides or proteins) is then of great interest for medical 

applications. PEMs made from Chitosan (CHI) and hyaluronane (HA) are highly hydrated and 

often behave as gel-like with a weak stiffness [7, 8]. They have been described as poorly 

adhesive for chondrosarcoma and osteoblastic cell line [9] but showed a good human 

fibroblasts and stem cells adhesion and proliferation [10, 11] through specific HA-receptor (i. 

e. CD44). Cross-linker agents as carbodiimide (EDC (1-ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl))/sulfo-NHS (N-hydroxysulfo-succinimide) [12] with a fine-tuning of 

their concentration in contact with the hydrated PEMs varies the film’s stiffness over two 

orders of magnitude and then improves adhesive properties for a wide variety of cell type 

[13]. However, due to eventual residues that can remain in the film, the PEMs crosslinking 

approach has to be avoided for human applications.  

Development of functional vascular networks, following endothelial cells (ECs) seeding with 

the cell type of interest, has been proposed to improve graft integration. Extracting mature 

ECs from blood vessels is an invasive procedure and harvested cells are characterized by a 

poor proliferative rate and dedifferentiation features, making them difficult to use in tissue 



engineering. Mesenchymal stem cells (MSCs) with high multipotent capacities are currently 

the subject of several studies thanks to their potential applications in regenerative medicine. 

Commonly, MSCs have been isolated from a range of sources including circulating blood, 

bone marrow, and perinatal tissues.  Autologous MSCs, harvested from the patient’s tissues as 

bone marrow and adipose tissue, could be differentiated into ECs [14, 15]. Although they 

represent the main available source of MSCs, their obtaining requires a painful and an 

invasive procedure. Moreover, their use is not always acceptable due to the high risk of viral 

contamination, the significant decrease in cell number and proliferation capacity with age. An 

interesting alternative, based on perinatal tissues like umbilical Wharton jelly (WJ), presents 

major advantages. Considered as surgical waste, WJ is available tissue and its recovery has a 

low cost. Moreover, MSCs extraction from WJ (WJ-MSCs) is completely non-invasive and 

has no harm either the mother or the child. So, a new source of stem cells has been identified: 

Wharton’s Jelly of the human umbilical cord. Considered surgical waste, the umbilical cord is 

bio-available and its recovery has a low cost. In fact, the isolation of Wharton’s Jelly 

Mesenchymal Stem Cells (WJ-MSCs) is completely non-invasive and has no harm either the 

mother or the child [16]. Several studies have also demonstrated a greater proliferation of 

cells derived from umbilical cord compared with those derived from the bone marrow [17, 

18]. Indeed, studies have shown that the differentiation of MSCs is highly dependent on 

culture medium (growth factors, serum content) [19, 20], seeding density [21], mechanical 

environmental matrices [22] and mechanical stress (bioreactor) [23]. To improve cell 

adhesion and differentiation, several protocols cover conventional culture surfaces by 

extracellular matrix molecules such as fibronectin, collagen I, gelatin …). 

In this work for the first time, we proposed to differentiate WJ-MSCs to differentiate into 

endothelial lineage using CHI/HA PEMs as substrate. CHI and HA polymers bear chemical 

moieties (HA through free amino groups were modified with thiopyridone (HA-Thio), azid 



(HA-N3) and maleimide (HA-Mal), whereas CHI through its free carboxylated groups was 

modified with thiol (CHI-SH) and Alcyn (CHI-Alcyn) that form covalent bonds, without use 

of chemical crosslinking agent. Such bonds allow stiffness tuning for WJ-MSCs adhesion and 

differentiation. Our findings suggest the potential use of modified CHI/HA films in vascular 

tissue engineering approaches. 

II- Material and methods 

II- 1- Polyeletrolyte multilayers 

The polyelectrolyte multilayers were built from polyelectrolyte solutions at 0.2 mg/mL, 

dissolved in NaCl (0.15 M) for Hyaluronane (HA, from Lifecore) and in NaCl (0.15 M)/HCl             

(2 10−3 M) for Chitosan (CHI, from Sigma Aldrich) solutions. Each experiment was 

preceded by a cleaning step of the cover glasses for 15 min at 100ºC with 10-2 M sodium 

dodecyl sulfate (Sigma Aldrich). This procedure was followed by an extensive ultrapure water 

rinse. The cover glasses were then brought in contact for 15 min at 100ºC with 10−1 M HCl 

and finally extensively rinsed with ultrapure water. CHI was incubated for 5 min followed by 

HA was adsorbed (contact time of 5 min). Each polyelectrolyte adsorption was followed by 

an intensive NaCl solution rinse. (CHI-HA)10, (CHI-SH/HA-Thio)10, (CHI-SH/HA-Mal)10 and 

(CHI-Alcyn/HA-N3)10 films were built up from 20 alternate depositions of polycation and 

polynion layers. The type I collagen (100 μg/mL from BD) was used as positive control for 

cellular adhesion. 

II. 2. Cells isolation and culture 

Fresh human umbilical cords were obtained after full-term births with informed consent using 

the guidelines approved by the Nancy Hospital.  

Umbilical cord vessels were removed manually from cord segments, and the exposed 

Wharton’s jelly was cut into very small pieces or explants. These explants were cultured in -



MEM (Lonza, Belgium) supplemented with 10% decomplemented fetal bovine serum (FBS), 

2 mM L-glutamin, 100 IU/mL Penicillin/streptomycin and 2.5 mg/mL Fungizon® (Fisher, 

France) at 37ºC and in 5% CO2. At the fourth passage WJ-MSCs were characterized by flow 

cytometry (FACSCalibur; BD Bioscience) through the expression of CD73, CD90, CD44, 

CD105, CD34, CD45 and HLA-DR then used in our experimental procedure.  

Human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were isolated according to the method of 

Jaffe et al. [24] HUVECs were cultured at 37ºC in 5% CO2 in 25 cm2 tissue-culture-treated 

flask in complete medium. The medium consisted of an equal mixture of media M199/RPMI 

1640 (from Sigma, France), supplemented with 20% human serum AB, 2 mM L-glutamin, 20 

mM HEPES, 100 IU/mL Penicillin, 2.5 mg/mL Fungizon® (Fisher, France), was replaced 

each two days. The cells were used at the second passage culture and were seeded at 3 104 

cells/cm2. 

II-3 Evaluation of biocompatibility of PEMs architecture 

II-3-1- Cytoskeleton visualization: 

F-actin cytoskeleton was labelled using Phalloidin® coupled with Alexa® 488 (Invitrogen, 

France). After two weeks of culture, WJ-MSCs were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 

min, permeabilized with PBS/Triton X-100 (0.1%) for 15 min and blocked with PBS/BSA 

(1%). Cells were then incubated for 45 min at 37°C with Phalloidin® (1/100). After two 

washes with PBS, nuclei were counterstained using the dye DAPI (Calbiochem; vwr 

international), DNA intercalating agent, for 5 min at room temperature. The labeled cells were 

mounted on slides to be observed by fluorescence microscopy (Zeiss microscopy,  20 

magnification) using the (485Ex/538Em) spectral line.  

 



II-3-2- Scanning Electron Microscopy: 

WJ-MSCs were fixed in 2.5% glutaraldehyde (Sigma France) followed by two washing steps 

with 0.1 M PBS. Then, they are dehydrated by successive passages in alcohol solutions of 

increasing concentration:  (50%, 70%, 95% and 100%; 10 minutes for each concentration). 

Cells are dryed with HMDS (Hexamethyldisilazane for monolayer cells) and samples are 

plated with gold palladium in a cathodic evaporator JEOL JFC-1100 ION SPUTTER (8 mA 

and 1.2 kV) for observation. After drying, the specimens were directly put on a carbon pad of 

a SEM-holder. Scanning electron microscopy was performed with a JEOL Phillips 

microscope (JEOL 5400 LV). 

II-3-3 Nuclei staining 

WJ-MSCs seeded on diffenrent CHI-HA films were incubated with DAPI (Calbiochem ; vwr 

international), DNA intercalating agent, for 5 min at room temperature. Different fields were 

observed by fluorescence microscopy (Zeiss microscopy, Japan) and then cell’s behavior was 

compared in photographs. 

II-3-4 Proliferation kinetic of WJ-MSCs stained with dye crystal violet 

Crystal violet is a dye which interacts with the intracellular components. We therefore 

performed a kinetic study for ten days of culture. After extraction of the dye in SDS, we 

measured the absorbance at 594 nm. Two controls were used: collagen type 1, which allowed 

good adhesion of cells (positive control) and Triton X100 which permeabilized cells which 

wouldn’t adhere and die (negative control). 

II-4 Endothelial cell differentiation 

WJ -MSCs were seeded at 3000 cells/cm2 on PEMs or on type I collagen coated glass in α-

MEM medium for two days then in endothelial growth medium-2 (EGM-2, Lonza®) 



supplemented with 0.5% FBS for two weeks. As a negative control, cells were cultured on 

both culture surfaces in endothelial basal medium (EBM-2, Lonza®) supplemented with 0.5% 

FBS but without angiogenic cocktail growth factors. Unstimulated and stimulated cells on 

both surfaces (collagen and PEMs architectures) were observed daily by optical microscopy 

(Leica microscopy) to evaluate their morphology.  

II-5 Evaluation of endthelial markers expression 

II-5-1 Analysis of endothelial-specific markers expression by realtime q-RT-PCR 

Transcript levels of CD31, CDH5 and KDR genes were quantified by real-time RT-PCR. 

Total RNA was isolated with RNeasy mini kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany) following 

manufacturer’s instructions. Complementary DNA synthesis was performed with 350 ng total 

RNA using iScript cDNA synthesis kit (Bio-Rad, USA). Real-time RT-PCR was conducted as 

described previously [25]. As a positive control, RNA isolated from HUVECs was used. 

Measurements were performed in duplicates; a non-template blank served as a negative 

control. qPCR was carried out using iQ SYBR® Green Supermix (Bio-Rad®) and home 

designed primers for human CD-31, VE-cadherin, VEGF-R2 and the ribosomal protein S29 

(Eurogenetec) with the use of MyCycler™ Personal Thermal Cycler (Bio-Rad®). Cycling 

parameters were 3 min at 95°C; 40 cycles of 3 min at 60°C for CD31, VEGF-R2 and RP29 

and 62°C for VE-cadherin and 1 min at 72°C. Amplification curves and gene expression were 

normalized to the housekeeping gene for ribosomal protein S29. Analyses and fold 

differences were determined using the comparative CT method. Fold change was calculated 

from the ΔΔCT values with the formula 2-ΔΔCT and data are relative to control values.  

II-5-2 Evaluation of endothelial-specific markers expression by Western Blot 

Total protein from cultured cells was prepared as previously described [26]. 25 μg proteins 

from each sample were heated to 95ºC for 5 min in laemmli sample buffer (Bio-Rad, USA) 



and the total protein were separated by 10% VEGFR2 and 7% (CD31 and VE-cadherin) 

acrylamide gel and blotted to nitrocellulose membranes. Western blots were performed by 

using primary antibodies for endothelial markers VEGFR2 (1/1000 milk/TBST, Cell 

signaling technology, England), VE-cadherin (1/1000 BSA/TBST, Abcam, USA), CD31 

(1/1000 BSA/TBST, Dako, France). The membranes were blocked with the blocking buffer 

TBS for 1h at room temperature and incubated with primary antibodies by gentle agitation at 

4°C overnight. After extensive washing, the membranes were incubated for 1h at room 

temperature with secondary antibodies conjugated to horseradish peroxidase (HRP) added. 

HRP was detected by enhanced chemiluminescence (ECL, Santa Cruz Biotechnology, USA).  

II-6 Evaluation of endothelial-like cells functionality 

II-6-1 LDL-uptaking assay 

Low-density lipoprotein (LDL)-uptaking assay was performed as described previously [27]. 

At day 15, WJ-MSCs seeded on collagen, PEMs architectures were incubated for 4 h at 37°C 

in RPMI 1640 without phenol red supplemented with 0,8 μg/mL Dil-Ac-LDL (Tebu-bio, 

France). The cells were washed with RPMI 1640 without phenol red to remove Dil-Ac-LDL. 

They were then fixed with 4% paraformaldehyde and nuclei were counterstained using DAPI. 

The cells were observed using fluorescence microscopy (Leica microscope, 40) after using 

the appropriate excitation and emission filters for Rhodamin B (554nmEx/571nmEm). 

II-6-2 Immunostaining of von Willebrand Factor: vWF 

After 15 days of endothelial differentiation, WJ-MSCs seeded on collagen, PEMs 

architectures were analyzed through Von Willbrand factor (vWF) expression. Cells were 

fixed by 4% paraformaldehyde, permeabilized with PBS/Triton X-100 (0.1%) for 15min, 

blocked in 1% Bovine Serum Albumine (BSA) and stained by anti-vWF (1/100 Dako).  After 

two washes with PBS, the appropriate secondary antibody labeled with Alexa-Fluor-488 



(diluted at 1/100) was incubated for 30 min at 37°C. The cells were finally observed by 

fluorescence microscopy (Zeiss microscopy,  63 magnification) using the (485Ex/538Em) 

spectral line. 

II-7 Statistical analysis 

Data are presented as mean ± SEM for each condition. Each experiment was repeated 

independently three times (n=3). Pairwise comparisons were performed using one-factor 

ANOVA with Fisher correction (Statview IVs, Abacus Concepts Inc., Berkley, CA). 

Differences were considered significant for p (rejection level of the null-hypothesis of equal 

means) values < 0.05. 

III- Results and discussion 

III-1 Characterization of WJ-MSCs 

Results are representative of those obtained using 3 umbilical cords. MSCs (4th passage) 

displayed a homogeneous fibroblast-like morphology. The International Society for Cellular 

Therapy published a position paper on minimal criteria needed to define MSCs [28]. We 

followed this article to characterize MSCs. Fluorescein-activated cell sorting analysis showed 

that WJ-MSCs and BM-MSCs were positive for CD105, CD73, and CD90 and negative for 

CD45, CD34, CD86 and HLA-DR. These data revealed that WJ-MSCs used in this study 

showed the typical MSC characteristics. 

III-2 Evaluation of WJ-MSCs adhesion on CHI-HA films 

III-2-1 Proliferation kinetic of WJ-MSCs stained with dye crystal violet 

There are a number of colorimetric methods which can be used for quantitating adherent cells 

in microwell plates. The method used in our study was the staining cells with crystal violet, a 

dye which bins to proteins in the cells and colours them deep purple [29]. For CHI/HA and 

CHI-SH/HA-Thio, we got relatively close and better growing absorbance values than for 

collagen, indicating that the cells were well adhered on CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio. For 

CHI-SH/HA-Mal, only few cells were adhered, which wasn’t enough to continue the 



manipulation and use them in subsequent differentiation (Figure1). This film is worse than the 

previous ones and doesn’t allow the adhesion of many cells. Finally, with CHI-Alc/HA-N3, 

we had no more adherent cells and the decrease in absorbance indicates that this product is 

toxic to MSCs. 

III-2-2 Nuclei staining 

The numeration of nuclei showed an important cell adhesion on CHI/HA and CHI-SH/HA-

Thio compared to CHI-SH/HA-Mal and CHI-Alc/HA-N3 (Figure 2). These results confirmed 

the proliferation kinetic study of stained cells with dye crystal violet. 

III-3 Evaluation of monolayers integrity 

III-3-1 Cytoskeleton staining 

The immunostaining of WJ-MSCs seeded on collagen I, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio 

showed spread actin microfilament formation and a fibroblast-like morphology. After two 

weeks, the cells reach their confluence on these two polyelectrolyte multilayer films 

compared to the positive control: collagen I. On CH-SH/HA-Mal and CH-Alc/HA-N3 we 

observed only very few cells and a predominance of cellular residuals on blades surfaces 

(Figure 3). 

III-3-2 Scanning Electron Microscopy: SEM 

Photos obtained with SEM showed that cells grown on CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio 

exhibit fibroblast-like morphology characteristic of MSCs and identical to that of the control 

side. On CHI-SH-HA-Mal and CHI-Alc-HA-N3, only cellular debris were observed (Figure 

4). These observations confirmed cytoskeleton staining results. So we choose CHI/HA and 

CHI-SH/HA-Thio as better biocompatible polymers. On these scaffolds, WJ-MSCs could 

adhere and proliferate in a monolayer aspect conserving the fibroblast-like morphology. We 

selected these polymers to perfect the endothelial differentiation protocol. First we have done 

a kinetic study to follow cell behavior in differentiation medium. We have perceived that 

endothelial-like cells, obtained after WJ-MSCs differentiation, seemed to be able to detach 

after two weeks of culture. This observation allowed us to work out the serum percentage in 

differentiation medium. 

Results showed that the decreasing of serum percentage from 2% to 0,5% avoids the 

formation of 3D spheroids and then the detachment of cells. Our endothelial medium 



formulation (which also has low serum) contains basic fibroblast growth factor (bFGF) and 

epidermal growth factor (EGF) as well as heparin and hydrocortisone. bFGF has been used as 

an alternative to stimulate vasculogenesis by endothelial cells (ECs) [30, 31, 32]. It is likely 

that this factor is the main vasculogenic component in our endothelial medium, and it has 

been found to itself induce VEGF expression in ECs [33]; if the same is true in MSCs, or the 

MSCs are directly stimulated towards an endothelial phenotype first by the bFGF, this may be 

why we have chosen EGM2 medium and not VEGF [34, 35] or VEGF-IGF1 [36] exposure ; 

to induce endothelial differentiation. Therefore, we evaluated the expression of endothelial 

markers on day 15 after endothelial stimulation. 

III-4 Evaluation of endothelial markers expression 

The three endothelial-specific molecules CD31, VE-cadherin and VEGF-R2 are known to 

play an important role in the endothelium maturation during angiogenesis process [37]. CD31, 

also known as platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1), is a type I integral 

membrane glycoprotein that is expressed at high levels on early and mature endothelial cells, 

platelets, and most leukocyte subpopulations. The expression on endothelial cells is 

concentrated at junctions between adjacent cells. PECAM-1 is known to have various roles in 

vascular biology including angiogenesis, platelet function, and thrombosis [38]. 

VEGFR-2 is expressed on vascular endothelial cells and lymphatic endothelial cells, it 

regulates vascular endothelial function. VEGF is an important growth factor for the 

endothelial differentiation. The endothelial-specific cadherin, vascular endothelial-cadherin 

(VE-cadherin) is required for new vessel formation in the adult; it was proved to be necessary 

for vascular genesis and the repair of damaged vascular diseases [39]. In order to evaluate the 

effect of our different supports on the differentiation of WJ-MSCs in endothelial-like cells, we 

measured the expression of endothelial markers by q-PCR and Western Blot. 

III-4-1 Analysis of endothelial-specific marker expression by real-time RT-PCR and 

western Blot 

The messenger RNA and protein expression of the three endothelial specific markers CD31, 

VEGF-R2 and VE-cadherin was analyzed by realtime q-PCR and western Blot (Figures 5 and 

6). MSCs seeded on CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio and incubated in EBM-2 did not express 

the three markers (data not shown). Expression of the three molecules was detected, at genic 

and proteic levels, in WJ-MSCs incubated in EGM-2  for 15 days and was higher on CHI-



SH/HA-Thio than on CHI-HA and collagen compared to HUVECs. On collagen, results 

showed an expression of VEGF-R2 at mRNA level; however we had not detected the 

expression of the protein by western blot analysis. Higher genic and proteic expression of 

these three markers in differentiated WJ-MSCs seeded on CHI-SH/HA-Thio could contribute 

to more endothelial differentiation as compared with differentiated WJ-MSCs seeded on 

CHI/HA and collagen. The chemical modification of CHI/HA films done by bearing Thiol to 

chitosane and thiopyridone to hyaluronane increased films stiffness and then promoted a 

better cell adhesion and differentiation. However, collagen is a recommended surface 

allowing MSCs chondrogenic and osteogenic differentiation after 21 days [40]. In our report, 

we have not detected the expression of VEGF-R2 protein on collagen; maybe we needed 

more than 15 days to notice the translation of VEGF-R2 gene. 

The capacity to differentiate toward an endothelial phenotype is a characteristic of 

mesenchymal stem cells [41, 42, 43] and our results confirm these data. However, the main 

purpose of this study was the evaluation of the endothelial potential of WJ-MSCs seeded onto 

CHI/HA scaffolds. First, we verified the endothelial potential of WJ-MSCs in 2D culture 

conditions both in proliferation (data not shown) and differentiation media. In proliferation 

medium, no endothelial differentiation was observed during the entire experimental time (15 

days), further confirming the stem origin of isolated cells. In differentiation medium, RT-PCR 

and Western Blot confirmed a better endothelial potential of these cells on CHI-SH/HA-Thio. 

The data obtained confirmed biocompatibility results, WJ-MSCs were more spread and 

organized on CHI-SH/HA-Thio films than CHI/HA films after 15 days of culture which 

allowed a better differentiation capacity. 

III-5 Evaluation of endothelial-like cells functionality 

III-5-1 Detection of LDL-uptaking by LDL-uptaking assay 

LDL-uptaking assay is for detection of functional endothelial cells. WJMSCs seeded on 

CHI/HA, CHI-SH/HA-Thio and collagen could uptake DiIAcLDL into the cytoplasm after 

cells were incubated in RPMI medium containing DiI-Ac-LDL for 4 hours. However, MSCs 

were unable to uptake DiI-Ac-LDL after they were cultured in the growth medium as negative 

controls (Figure 7). These results confirm that, after two weeks, WJ-MSCs seeded on 

collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio exhibit an endothelial cell phenotype. In this 

connection, Gaffney et al. investigated the lipoprotein uptake by means of flow cytometry and 

showed that cells in a G2/M (mitosis) phase incorporated about 45% more Dil-Ac-LDL than 



those in a G1S (latency) phase [44]. The higher Dil-Ac-LDL uptake of endothelial-like cells 

on PEMs suggests that more cells are in the G2/M phase on PEMs, a signature for a higher 

proliferation. These results support the previous data (Crystal violet, nuclei staining, 

cytoskeleton staining and SEM), in which cells cultivated on CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio 

multilayers exhibit high proliferation rate. 

III-5-2 Detection of endothelial-specific marker expression: vWF (von Willebrand 

Factor) by immunocytochemistry 

The adhesive protein von Willebrand factor (vWF) contributes to platelet function by 

mediating the initiation and progression of thrombus formation at sites of vascular injury. 

Moreover, novel findings have been obtained on the link between regulation of VWF 

multimer size and microvascular thrombosis. This progress in basic research has provided 

critical information to define with greater precision the role of vWF in vascular biology and 

pathology, including its possible involvement in the onset of atherosclerosis and its acute 

thrombotic complications. Therefore we have used the expression of vWF as a functionality 

test of our endothelial-like cells [45]. Cells were examined for expression of endothelial-

specific marker (vWF) by immunocytochemistry. 

WJ-MSCs seeded on CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio showed high fluorescent signal of this 

marker after endothelial differentiation for 15 days. However, the marked cells were more 

organized on CHI-SH/HA-Thio than CHI/HA. 

MSCs did not show any positive signal after they were cultured in the growth medium on 

these same scaffolds, as negative controls. On collagen, cells were not marked, that was 

predicted because they needed more culture time to express vWF protein (Figure 8). 

These promising results showed the possibility to combine the use of WJ-MSCs and CHI-

SH/HA-Thio films in vascular tissue engineering field by evaluating the capacity of WJ-

MSCs to differentiate into smooth muscle cells on CHI-SH/HA-Thio and coating the surface 

of alginate hydrogels with CHI-SH/HA-Thio films and enrolling them in order to form a 

tubular vascular graft.  

 

 

 



Legends: 

Figure 1: Dye crystal violet staining 

Proliferation kinetic of MSCs stained with the dye crystal violet (n=3, mean ± SEM). 

Figure 2: Nuclei Number 

Variations of nuclei number on the different studied supports (n=3, mean ± SEM). $ collagen 
versus CHI-SH/HA-Mal, # CHI/HA versus CHI-SH/HA-Mal, * CHI-SH/HA-Thio versus 
CHI-SH/HA-Mal. € Collagen versus CHI-Alcyn/HA-N3, £ CHI/HA versus CHI-Alcyn/HA-
N3, & CHI-SH/HA-Thio versus CHI-Alcyn/HA-N3. p< 0.001. 

Figure 3: Cytoskeleton staining 

Photos of immunostained WJ-MSCs, after two weeks of culture in α-MEM medium on 
different scaffolds, α-actin filaments (green), and nucleus (blue) (Zeiss Microscope, Objective 
*10). 

Figure 4: SEM 

WJ-MSCs SEM two weeks after seeding on different scaffolds (JEOL Phillips Microscope, 
Objective *150). 

Figure 5: Expression of endothelial markers by q-PCR 

Expression of endothelial markers: CD31 (a), CDH5 (b) and KDR (c) at mRNA level in 

endothelial-like cells seeded on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio in differentiation 

medium (EGM2) for 15 days. Results show relative expression achieved by quantitative PCR, 

normalized to RP29 expression. In all cases the graphs demonstrate a higher expression of the 

individual markers on CHI-SH/HA-Thio than CHI/HA and collagen compared to HUVECs 

(their expression was set as 100) and non-treated cells (data not shown). Results were 

expressed as the mean of 3 independent experiments ± SEM. £ collagen versus CHI-SH/HA-

Thio and $ CHI/HA versus CHI-SH/HA-Thio. p< 0.001 and p< 0.01. 

Figure 6: Expression of endothelial markers by Western Blot 

CD31, VE-cadherin and VEGF-R2 blot quantifying for stimulated and unstimulated WJ-

MSCs seeded on different culture surfaces after 15 days. Western blot normalization was 

performed to the expression of GAPDH. The expression of HUVECs was set as 100% 

(relative protein level=1.0). Results were expressed as the mean of 3 independent experiments 

± SEM. *: p< 0,05, **: p< 0,01, ***: p< 0,001. 

 

 



Figure 7: LDL-Uptake assay 

WJ-MSCs cellular uptake of labeled acetylated LDLs. Double immunofluorescence of nuclei 

(blue) and for DI-Ac-LDLs (red) for unstimulated (a, b, c) and stimulated (d, e, f) WJ-MSCs 

after 15 days of culture on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio. Internalized labels were 

detected by Leica fluorescence microscopy (objective *40 oil).  

Figure 8: vWF immunostaining 

Double immunofluorescence staining for nuclei (blue), and for prothrombogenic von 

Willebrand Factor for stimulated (a, b, c) and unstimulated (d, e, f) WJ-MSCs after 15 days of 

culture on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio (Zeiss Microscope, objective*63 oil). 

N=3.  
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Figures  

 

Figure 1: Proliferation kinetic of MSCs stained with the dye crystal violet (n=3, mean  ± SD). 

 

Figure 2: Variations of nuclei number on the different studied supports (n=3, mean  ± SD). 

 



 

Figure 3: Photos of immunostained MSCs α-actin filaments (green), and nucleus (blue) on 
different scaffolds (Zeiss Microscope, Objective *10). 

 

 

Figure 4: WJ-MSCs SEM two weeks after seeding on different scaffolds (JEOL Phillips 
Microscope *150). 
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Figure 5: Expression of endothelial markers: CD31 (a), CDH5 (b) and KDR (c) at mRNA level 
in endothelial-like cells seeded on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio in differentiation 
medium (EGM2) for 15 days. Results show relative expression achieved by quantitative PCR, 
normalized to RP29 expression, and analyzed by ΔCT method. In all cases the graphs 
demonstrate a higher expression of the individual markers on CHI-SH/HA-Thio than CHI/HA 
and collagen compared to HUVECs and non-treated cells (data not shown). 
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Figure 6: CD31, VE-cadherin and VEGF-R2 blot quantifying for stimulated and unstimulated 
WJ-MSCs seeded on different culture surfaces after 15 days. Western blot normalization was 

performed to the expression of GAPDH. The expression of HUVECs was set as 100% (relative 
protein level=1.0). Results were expressed as mean± SEM of three independent experiments. 

 

Figure 7: WJ-MSCs cellular uptake of labeled acetylated LDLs. Double immunofluorescence of 
nuclei (blue) and for DI-Ac-LDLs (red) for unstimulated (a, b, c) and stimulated (d, e, f) WJ-
MSCs after 15 days of culture on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio. Internalized labels 
were detected by Leica fluorescence microscopy (objective *40 oil).  

  

Figure 8: Double immunofluorescence staining for nuclei (blue), and for prothrombogenic von 
Willebrand Factor for stimulated (a, b, c) and unstimulated (d, e, f) WJ-MSCs after 15 days of 

culture on collagen, CHI/HA and CHI-SH/HA-Thio (Zeiss Microscope, objective*63 oil). N=3.  
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7.3.3 Résultats et discussion de l’article

Nous avons montré que le film multicouche de polyélectrolytes (CHI-SH/HA-

Thio)10 représente un moyen simple et efficace pour modifier la surface de culture

en vue de la différenciation endothéliale des CSMs issues de la gelée de Wharton des

cordons ombilicaux humains, en comparaison avec le collagène et avec d’autres films

obtenus à partir de polymères commerciaux ou modifiés.

Après deux semaines de culture, les résultats des tests de bicompatibilité ont

montré : une meilleure adhésion, une morphologie fibroblastique et un étalement

du cytosquelette des CSMs ensemencées sur le CHI/HA et le CHI-SH/HA-Thio en

comparaison avec le contrôle positif conventionnel : le collagène. Au contraire, sur les

supports de type CHI-SH/HA-Mal et CHI-Alcyne/HA-N3, nous n’avons observé que

des débris cellulaires.

Pour cette raison, nous avons retenu CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio comme poly-

mères biocompatibles. Sur ces supports, les CSMs pourraient adhérer et proliférer

en monocouches, en conservant une morphologie fibroblastique. Ces polymères ont

servi pour perfectionner le protocole de différenciation endothéliale.

Nous avons commencé par la mise au point de ce protocole par une étude

cinétique du comportement des CSMs dans le milieu de différenciation. Nous avons

observé que les cellules endothéliales-like, obtenues après différenciation des CSMs,

semblaient se détacher après deux semaines de culture. Cette observation nous a per-

mis d’évaluer l’influence du pourcentage de sérum dans le milieu de différenciation.

Les résultats montrent que la diminution du pourcentage de sérum de 2% à 0,5%

évite la formation de sphéroïdes 3D et le détachement des cellules. Ce pourcentage

de sérum a donc été fixé à 0,5% dans le milieu de différenciation pour passer à

l’évaluation de l’expression des marqueurs endothéliaux aux niveaux génique et

protéique ainsi qu’à celle de la fonctionnalité des cellules différenciées sur les films

CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio en comparaison avec les cellules endothéliales de la

veine ombilicale humaine (HUVECs).

Les résultats de western blot et de q-RT-PCR montrent que l’expression des

trois marqueurs endothéliaux : CD31, VE-cadhérine et VEGF-R2 dans les CMSs

incubées en présence du milieu de différenciation endothéliale pendant 15 jours,

est plus importante sur CHI-SH/HA-Thio que sur CHI/HA et sur le collagène en

comparasion avec les HUVECs. Le collagène montre une expression de VEGF-R2 au

niveau de l’ARNm, mais nous n’avons pas détecté l’expression de cette protéine par

western blot. Cependant, le collagène est une surface recommandée permettant la
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différenciation chondrogénique et ostéogénique des CSMs après 21 jours ( Duffy GP

et al ; . 2011). Dans notre étude, nous n’avons pas détecté l’expression de la protéine

VEGF-R2 sur le collagène. Plus de 15 jours sont peut-être nécessaires pour atteindre

la traduction de l’ARNm du VEGF-R2.

La modification chimique des films CHI/HA réalisée par palier le groupement

Thiol pour le chitosane et le groupement Thiopyridone pour l’hyaluronane assure

une augmentation de la rigidité des films et la promotion d’une meilleure adhésion et

d’une meilleure différenciation cellulaire. Ces données obtenues confirment celles de

la biocompatibilité, les CSMs sont plus étalées et organisées sur les films CHI-SH/HA-

Thio que sur les films CHI/HA après 15 jours de culture, leur conférant une meilleure

capacité de différenciation.

L’évaluation de la fonctionnalité des cellules obtenues après différenciation a été

effectuée au cours du temps, à travers l’expression du marqueur endothélial spéci-

fique : vWF et l’incorporation de LDL. Ces observations effectuées en microscopie à

fluorescence, ont montré, après 15 jours de culture, la fonctionnalité de ces cellules

grâce à l’expression du marqueur spécifique, le vWF, et l’incorporation de LDL. La

mesure de l’intensité de fluorescence de ces marqueurs pour les CSMs cultivées sur

CHI-SH/HA-Thio est plus importante que celle pour les CSMs cultivées sur CHI/HA.

Avec les CSMs différenciées sur le collagène, support conventionnel, les observations

au microscope à fluorescence montrent une incorporation de LDL beaucoup plus

faible que celle des CSMs ensemencés sur les films. Par contre nous n’avons détecté

aucune expression cytoplasmique de vWF. Sur ce support conventionnel, des résultats

identiques à ceux obtenus sur les film de polyélectrolytes ne seront peut-être observés

qu’après un temps de culture plus avancé.

Ces premiers résultats très encourageants ont montrer qu’il était possible d’obte-

nir des CEs-like de façon non traumatisante (à partir de la gelée de Wharton des cor-

dons ombilicaus humains) et dans un temps court (15 jours). Le recouvrement d’hy-

drogels d’alginate par ces films multicouche de polyélectrolytes peut servir pour re-

constituer in vitro une surface anti-thrombogénique. Notre technique, basée sur l’uti-

lisation de films de polyélectrolytes, pourrait donc être utilisée dans le domaine de

l’ingénierie vasculaire pour le développement de substituts vasculaires fonctionnels

comprenant un endothélium issu de la différenciation de cellules souches mésenchy-

mateuses, ce qui limiterait les risques de rejet du greffon et pourrait être appliquée à

des patients qui nécessitent le remplacement de vaisseaux malades.





CHAPITRE 8

Evaluation de l’effet des films CHI/HA

sur la prolifération de quelques souches

bactériennes

Dans le chapitre 2 de notre travail, nous avons décrit l’une des principales pro-

priétés biologiques du chitosane : son activité antibactérienne. L’interaction entre le

groupement NH3
+ caractéristique du chitosane et la couche de peptidoglycanes des

bactéries Gram+ ou la membrane externe lipopolysaccharidique des bactéries Gram-,

provoque une altération de la perméabilité de ces bactéries et une inhibition de leur

croissance bactérienne.

Dans ce chapitre, nous évaluons l’effet des films multicouche de chi-

tone/hyaluronane sur la prolifération de certaines souches de bactéries : Escherichia

coli, Staphylococcus aureus (1 et 2), Pseudomonas aeruginosa et Enterococcus faecalis.

8.1 Matériel et méthodes

8.1.1 Matériel et réactifs

* Seringue de 10, 20 ou 50 mL

* Filtres 0,22 µm (Millipore, France)

* Tubes Falcon 15 et 50 mL

* Géloses Mueller Hinton (MHA, Difco, France)

* Bouillons Mueller Hinton (MHB, Difco, France)

* Eau distillée stérile

8.1.2 Souches bactériennes étudiées

Cinq souches de référence ont été utilisées : Escherichia coli, Staphylococcus aureus

(1 et 2), Pseudomonas aeruginosa et Enterococcus faecalis.
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8.1.2.1 Mode opératoire

J-1 : Mise en culture des bactéries sur gélose MH

Incuber 24h à 35◦C.

J0 : Ensemencement d’un bouillon MH

Prélever une colonie "moyenne" sur la gélose J-1 et ensemencer 5 mL de bouillon MH.

Incuber 24h à 35◦C.

J1 : Préparation des films multicouche CHI/HA et des inoculums

Les films multicouche CHI/HA sont préparés dans des plaques 24 puits comme décrit

précédemment dans le chapitre "Techniques et matériels utilisés lors de cette thèse".

La suspension bactérienne est transférée dans un tube Falcon de 15 mL, centrifugée

10 min à 4500 g puis le culot est remis en suspension dans 1 mL d’eau distillée stérile.

Les dilutions adéquates sont ensuite réalisées afin d’obtenir un inoculum bactérien

entre 5x105 et 5x106 UFC/mL.

Le volume final contenu dans chacun des puits doit être 200 µL.

Trois témoins doivent être présents sur la chaque plaque :

* Témoin négatif (verre + eau)

* Témoin négatif (films + eau)

* Témoin positif

Distribution du milieu MH :

* 200 µL de milieu dans les 2 puits (témoin milieu et témoin films + milieu)

* 100 µL dans les autres puits

Distribution de la suspension bactérienne : 50 µL dans chacun des puits sauf les té-

moins sans bactéries.

J2 : Lecture de la turbidité à 540 nm La turbidité d’un milieu est proportionnelle au

nombre de bactéries présents dans ce milieu. Ainsi l’absorbance d’une suspension

bactérienne à une longueur d’onde supérieure ou égale à 540 nm varie linéairement

jusqu’à des valeurs inférieures ou égales à 0,8 avec le nombre de germes.

La lecture photométrique des plaques à 540 nm nous génère les résultats suivants.

8.2 Résultats

Les histogrammes ci-dessous montrent l’évaluation de la croissance bactérienne

des différentes souches étudiées : E.coli Fig 8.1, S. aureus 1 Fig 8.2, S. aureus 2 Fig 8.3,

P. aeruginosa Fig 8.4 et E. faecalis Fig 8.5.
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FIGURE 8.1 – Histogrammes montrant l’évaluation de la croissance bactérienne de
la souche E. coli sur des films de type CHI/HA et du verre comme témoin positif.
Moyenne ± écart-type, n=3

FIGURE 8.2 – Histogrammes montrant l’évaluation de la croissance bactérienne de la
souche S. aureus 1 sur des films de type CHI/HA et du verre comme témoin positif.
Moyenne ± écart-type, n=3

FIGURE 8.3 – Histogrammes montrant l’évaluation de la croissance bactérienne de la
souche S. aureus 2 sur des films de type CHI/HA et du verre comme témoin positif.
Moyenne ± écart-type, n=3
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FIGURE 8.4 – Histogrammes montrant l’évaluation de la croissance bactérienne de la
souche P. aeruginosa sur des films de type CHI/HA et du verre comme témoin positif.
Moyenne ± écart-type, n=3

FIGURE 8.5 – Histogrammes montrant l’évaluation de la croissance bactérienne de la
souche E. faecalis sur des films de type CHI/HA et du verre comme témoin positif.
Moyenne ± écart-type, n=3

Le pourcentage d’inhibition de la croissance bactérienne a été calculé par la règle

suivante : x%= DO (Echantillon)-DO (Témoin négatif (films + eau))/ DO (Témoin

positif)-DO (Témoin négatif (Verre+eau)). Les résultats sont présentés dans le tableau

8.1. Des observations en MEB ont été faites pour visualiser les colonies de bactéries et

leur répartition sur les films CHI/HA en comparaison avec le verre. Les photographies

obtenues (Fig 8.6) confirment l’effet inhibiteur de la croissance bactérienne des films

multicouche de CHI/HA par rapport au témoin positif : le verre.

Les résultats montrent un effet inhibiteur de la croissance bactérienne des 5

souches fondamentales, mais l’effet de nos films de CHI/HA était moins important

pour la souche P. aeruginosa, comme on l’a déjà expliqué dans la partie bibliogra-

phique, certains auteurs ont affirmé que le chitosane montre généralement des ef-

fets plus importantes pour les bactéries gram-positives que pour les bactéries gram-



8.2. Résultats 169

Souche bactérienne Pourcentage d’inhibition

E.coli 40%

S. aureus 1 70%

S. aureus 2 80%

P. aeruginosa 20%

E. faecalis 90%

TABLE 8.1 – Pourcentages d’inhibition de la croissance bactérienne

FIGURE 8.6 – Photos en MEB des colonies bactériennes ensemencées pendant 4h à
37◦C sur : a : CHI/HA et b : verre. JEOL Phillips Microscope*1500, n=3

négatives, ce qui peut expliquer l’effet mineur des films CHI/HA sur l’inhibition de

la croissance de P. aeruginosa ; bien que le mécanisme exact n’est pas entièrement

compris et que plusieurs autres facteurs peuvent contribuer à cette action antibacté-
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Chapitre 8. Evaluation de l’effet des films CHI/HA sur la prolifération de quelques

souches bactériennes

rienne.



CHAPITRE 9

Conclusion générale

L’ingénierie tissulaire associe aux cellules souches un environnement extracel-

lulaire propice au développement et à la différenciation cellulaire. En effet, des

études ont montré que la différenciation des cellules souches mésenchymateuses

(CSM) est fortement tributaire du milieu de culture (facteurs de croissance, contenu

du sérum), de la densité d’ensemencement, de l’environnement mécanique des

matrices et des contraintes mécaniques (bioréacteur). Afin d’améliorer l’adhésion et

la différenciation cellulaires, plusieurs protocoles proposent de recouvrir les supports

conventionnels de culture par des molécules de la matrice extracellulaire telles que :

la fibronectine, le collagène de type I, la gélatine . . ..

Depuis une dizaine d’années, les travaux du laboratoire se focalisent sur l’évalua-

tion de l’effet des multicouche de polyélectrolytes type : chlorhydrate de polyallyla-

mine (PAH) et de polystyrène sulfonate (PSS), sur la différenciation des progéniteurs

circulant en cellules vasculaires. L’équipe a mis en évidence une accélération notable

de la différenciation au contact du film, en comparaison de celle observée sur une

surface contrôle de fibronectine ou de collagène de type I. Si le système PSS/PAH ré-

pond parfaitement à tous les aspects de différenciation cellulaire, son utilisation chez

l’homme pourrait se heurter à des aspects règlementaires (absence d’autorisation de

mise sur le marché des polymères).

L’ensemble de ce travail de thèse nous a permis d’ouvrir de nouvelles voies dans

le domaine de l’ingénierie tissulaire vasculaire actuelle. Le travail bibliographique

effectué nous a permis de définir les points susceptibles d’être améliorés dans le but

de concevoir de nouveaux moyens pour le traitement des pertes vasculaires.

Nous nous sommes intéressés en premier lieu à la qualité de l’adhésion et la

prolifération des CSMs associées à des films multicouche de polyélectrolytes naturels

CHI/HA. Les propriétés mécaniques insuffisantes des multicouches CHI/HA, forte-

ment hydratées et donc de faible module d’élasticité, sont à l’origine de l’absence

d’adhésion des cellules sur cette multicouche. Afin d’augmenter le module d’élasticité

de cette multicouche et par conséquent d’améliorer l’adhésion et la prolifération

cellulaires, nous avons utilisé des polymères modifiés par différents groupements et
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dont la post-réticulation ne fait appel à aucun agent chimique.

L’évaluation de la biocompatibilité de ces différents films nous a permis de fixer

deux types : CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio comme meilleurs supports permettant une

bonne adhésion des CSMs en conservant une morphologie fibroblastique, caractéris-

tique des cellules mésenchymateuses.

Puis nous nous sommes focalisés sur le protocole de différenciation endotheliale

des CSMs associées aux biomatériaux : CHI/HA et CHI-SH/HA-Thio. Ceci nous a

permis de développer un milieu de culture induisant de façon rapide (15 jours) et

efficace la différenciation des CSMs en cellules endothéliales-like fonctionnelles.

L’utilisation des facteurs pro-angiogéniques présents dans le milieu EGM2 associés à

une faible teneur en SVF (0,5% au lieu de 5% (instructions du fournisseur)) a permis

d’améliorer significativement la différenciation endothéliale des CSMs par rapport au

milieu traditionnellement utilisé dans l’équipe (avec 5% SVF).

Ensuite, nous avons détecté l’expression des principaux marqueurs endothéliaux

aux niveaux : génique et protéique. Nous avons remarqué une meilleure expression

de ces marqueurs pour les CSMs sur CHI-SH/HA-Thio par rapport au CHI/HA

et à notre témoin positif de surface : le collagène. Cela nous assure que les films

CHI-SH/HA-Thio peuvent servir comme support de culture capable de générer des

cellules endothéliales-like au bout de 2 semaines de culture, à partir de CSMs issues

de la gelée de Wharton des cordons ombilicaux humains. De plus, l’évaluation de la

fonctionnalité cellulaire montre bien que les cellules différenciées sont également

fonctionnelles et capables d’incorporer le Dil-Ac-LDL (caractéristique des cellules

endothéliales) et d’exprimer le facteur pro-thrombogénique vWF.

Les tests bactériens complémentaires d’évaluation de l’activité anti-bactérienne

des films CHI/HA nous ouvront de nouvelles opportunités concernant la création

d’une surface capables d’inhiber la croissance bactérienne et donc favorables pour

l’utilisation clinique. Cependant, après confirmation que le chitosane garde son

activité anti-bactérienne dans des films CHI/HA, il sera utile de savoir si la modifica-

tion chimique du chitosane par le groupement Thiol et celle de l’hyaluronane par le

groupement Thiopyridone pourra affecter cette activité !

L’ingénierie tissulaire vasculaire pourra s’inspirer de ces études qui démontrent

que des hybrides associant CSMs et CHI-SH/HA-Thio, mimant l’environnement

endothélial, peuvent posséder un potentiel important dans la génération de cellules

endothéliales pouvant servir dans le cas des pathologies de l’endothélium vasculaire.
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Des études supplémentaires doivent être faites pour évaluer la capacité des CSMs

à se différencier en CMLs et ainsi, en associant une média (CMLs) et une intima (CEs),

il pourra devenir possible de créer un substitut vasculaire fondé sur le principe de

la couverture d’une surface d’alginate (hydrogel utilisé dans des études antérieures

de l’équipe) par des films multicouche de type CHI-SH/HA-Thio sur lesquelles sont

ensemencées les CSMs en cours de différenciation endothéliale et musculaire lisse.

Enfin on arrivera à avoir le substitut vasculaire recherché depuis longtemps.
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Synthèse du HA-Maléimide
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Abstract: Lipopeptides are potent adjuvants that trigger an immune response against covalently 
conjugated low molecular mass antigens. We report here the design and synthesis of thiol-reactive 
lipopeptides (6, 7) which can be incorporated into liposomes and react, under mild conditions, with 
synthetic peptides carrying a thiol function. © 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. 

Synthetic lipopeptide analogs of  Escherichia coli lipoprotein, such as Pam3CysAlaGly (Scheme 3) or 

Pam3CysSerSer, are potent immunoadjuvants able to induce an immune response against low molecular mass 

antigens I when injected either as an admixture: or as covalent conjugates) Importantly, strong humoral and 

cellular immune responses could be obtained against peptide antigens covalently coupled to such lipopeptides. 4 

Our aim is the design of  synthetic peptide-based vaccines using liposomes as carriers. 5 We have previously 

shown that intense and long lasting immune responses could be triggered against peptide antigens conjugated, 

via a phospholipid anchor, to the surface of  small unilamellar vesicles that incorporated in their bilayer 

amphiphilic adjuvants such as monophosphoryl lipid A 6 or lipopeptides. 7 We have now developed a second 

generation ofliposomal constructs in which a single vesicle carries two different peptides, such as B-cell and T- 

helper cell epitopes, one of the epitopes being specifically conjugated to a lipopeptide. 8 This strategy required 

the design of  lipopeptide derivatives which, after incorporation into preformed liposomes, could be conjugated 

to the peptides. 

~ o  
pmn3CysCOO H O 

Pam3Cys-AlaGly-- ~ + SH-Peptide 

Pam3CylAlaGly _ . . O o / ~  -Peptide 

O 

Figure 1: Coupling of a peptide-SH to a thiol-reactive lipopeptide. 

The classical approach for the design of lipopeptide-peptide antigen conjugates is based on solid phase 

synthesis for each desired structure. 9 To improve the flexibility of this strategy, the C-terminal functions of  

lipopeptides were modified with e.g. N-hydroxysuccinimido esters l° to react with the N-terminal function of a 

free peptide. But this procedure is not exempt of  limitations, at least for our purpose. For example these esters, 

Fax: 33 3 88 67 88 91, e-mail: schuber@pharma.u-strasbg.fr 

0960-894X/98/$ - see front matter © 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. 
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besides their lability in aqueous media, may also react with the 8-NH2 of lysine residues present in peptides and 

yield a mixture of  different products. We adopted a different strategy and designed a "universal" thiol-reactive 

lipopeptide (TRLP), whose C-terminal amino acid was modified with a maleimide group (Figure 1), that could 

be incorporated into liposomes. This approach allows the specific coupling under mild conditions, and in 

aqueous environments, of  peptide epitopes carrying free thiol functions either at their N- or C-terminus, to the 

surface of  preformed vesicles via a lipopeptide anchor (Figure 1). Moreover, because of  the high reactivity of  

the maleimide group of such TRLP with peptides-SH, one can envisage the incorporation into the same 

liposomes of  another, but lesser reactive, thiol-reactive amphiphilic anchor (e.g. bromoacetyl derivative of  

phosphatidylethanolamine) and thus perform a controlled sequential coupling of  a second epitope" giving aeess 
to diepitope constructs, s 

The synthesis of  the TRLP 6 and 7 first required the production oflipopeptides 4 and S (Scheme 3). This 

was achieved by solid-phase synthesis on a Wang resin. N~-palmitoyl-S-(2,3-bJs-palmitoyloxy-(2RS)-propyl)- 
(R)-cysteine (Pam3CysCOOH; Figure 1), obtained in 6 steps following the procedure ofWiesmOller et al,]2 was 

coupled in the last step to the dipeptides AlaGly (Scheme 1) and SerSer previously prepared as resin conjugates 

according to conventional N-ct-Fmoc amino acid methodologies. Compounds 4 and 5 were finally isolated, after 

cleavage from the resin by a simple treatment with TFA (Scheme 1; step ii), by precipitation in a mixture of  

CHCI3/CH3OH (1:5) at -20°C (total yield : 40 to 60% ). Compared to the liquid phase synthesis, this strategy 

gave much better yields of  pure compounds mostly because it allowed a straightforward removal of  reagents and 

Pam3CysCOOH which were used in a 3-fold excess in step (i) (Scheme 1). 
Pam3CysCOOH 

NH2.AlaGly i 

Wang Rein 

~--- Parn3CysAlaGly ~ ii 

Wang Resin 

Scheme 1: i) BOP, DIEA, CH2C12, RT, 12 h; ii) TFA (100%), RT, Ill, (yield: 40 to 60 %). 

1~ Pam3CysAIaGIyCOOH 

4 

The last step consisted in the introduction of  the maleimido group on the lipopeptides (Scheme 3). This 

was accomplished by coupling to the C-terminal carboxylic groups of  4 and 5 the bifunctional molecule 1-(2- 

aminoethyl)-pyrrole-2,5-dione (3) that contains a free amino group and a maleimide group (Scheme 2). The 

synthesis of  compound 3 is given in Scheme 2. In a first step, ethanolamine was protected with Boc. Then a 

Mitsunobu reaction was carried out in the presence of 1.2 eq. of  maleimide; this reaction allows the convenient 

transformation of  the alcohol into a maleimide group in a single step, and in good yields, under particularly mild 

conditions (neutral and at room temperature). The same approach has been described recently for the 

preparation of bifunctional maleimide cross-linkers. ~3 After deprotection of  the amino group, product 3 was 

isolated. Other attempts to obtain 3, such as via the classical introduction of  the maleimide group on 

monoprotected diaminoethane by reaction of the free amine with maleic anhydride, either under acidic 
conditions or by dehydration, 14 gave comparatively poor yields. 

__° L i L N  ~ NHBoc iii HO ~ NHBoc ii HO ~ 
NH2 ~ 1 ~  }1~ ~ NH2 

1 ~0 2 ~(%.~--" 0 3 

Scheme 2: i) Boc20, Dioxane/H20/NaOH 1M, 0°C to RT, 30 rain.; ii) Ph3P, DIAD, Maleimide, THF, RT, lh; iii) TFA (40% in 

CH2C12) , 0°C, lh. 
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To achieve the synthesis of  molecules 6 and 7 (Scheme 3), the carboxylic acid functions of  the 

lipopeptides 4 and 5 were activated with benzotriazol-N-oxytrisdimethylaminophosphonium hexafluoro- 

phosphate (BOP) at room temperature in the presence of  diisopropylethylamine. Compound 3 was then added 

and the reaction was carried out for 12 hours. The final products 6,7 were obtained in about 70 to 800  yield. 15 

H O r,~cy,co_~-J,y~-./I.-o~ 
O 

Pam3CysAlaCAy 4 
OR 

tt N 
pamsCysCO --~ OH 

OH 
Pam3CysSerSer 5 

Pamn~ CysCO----HN ~ H ~ N ~ " ~  
~hN o H O 

3 o Pam3CysAlaGtyMal 6 

~" ~ ~ OR 
OH 0 ~ ~  

BOP, DIEA ~ H 
N N CH2C12, RT, 12 h PamaCysCO"--~ 

• O I~O H O 

Pam3CysSerSerMal 7 

Scheme 3: Synthesis of the thiolireactive lipopeptides Pam3CysAlaGlyMal 6 and Pam3CysScrSerMal 7. 

The amphiphilic properties of  the TRLPs allowed their easy incorporation into liposomes, ~6 wlfich were 

then reacted with peptides-SH to form peptide-based vaccines (Figure 3). 

. . . . .  ~ o - - H  o 

Liposomy HS-Peptide 

S-Peptide 

_ ° 

L i p o s o m y  

Figure 3: Coupling of Peptide-SH on preformed liposomes incorporating Parn3CysAlaGlyMal 6. 

In conclusion, the synthesis described here introduces the notion of"universal" lipopeptides. Molecules 

such as Pam3CysAlaGlyMal 6 and Pam3CysSerSerMal 7 react readily, under chemically defined conditions, with 

peptides-SH to provide lipopeptide-antigen conjugates. These novel thioi-reactive lipopeptides, when 

incorporated into liposomes, provide very versatile tools for the coupling of  many different peptides that can be 

used for the preparation of  synthetic vaccines. For example, constructs in which a B-cell epitope (from 

Streptococcus mutans adhesin I/II) and a "'universal" Th-epitope (from tetanus toxin) were conjugated 

respectively to a functionalized phospholipid 6a and to 6 gave, in BALB/c mice, remarkably potent and long 

lasting (over a year) humoral immune responses, s 
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ANNEXE B

Potentiel ostéogénique des CSMs sur

CHI/HA

L’hypothèse que nous avons émise à propos de la formation des nodules sur les

films CHI/HA, nous a incité à évaluer l’expression au sein de ces structures de cer-

tains marqueurs ostéoblastiques comme l’ostéopontine et l’ostéocalcine et dans cette

perspective, d’avoir recours à une technique de coloration au Rouge d’alizarine pour

confirmer que cet aspect tridimensionnel est dû à l’engagement de nos cellules dans

une voie de différenciation ostéoblastique. Bien que cela ne soit pas notre thématique

de recherche, nous avons essayé de profiter des moyens qui nous ont été apportés par

l’équipe d’accueil EA BioS 4691, SFR Cap-Santé de la Faculté d’odontologie de l’Uni-

versité de Reims Champagne-Ardenne.

B.1 Matériel et méthodes

La différenciation ostéoblastique a été induite par un mélange réalisé au sein de

l’équipe, de α-MEM contenant 10% SVF, 100 U/mL d’antibiothiques, 10 mM de β-

glycérophosphate de sodium, 100 nM de dexaméthasone et 0,25 mM d’ascorbate de

sodium. Ces produits ont été obtenus chez Sigma-Aldrich. Le milieu de culture était

renouvelé tous les 3 jours pendant une période de culture de 15 jours. Après cette pé-

riode de culture, les cellules ont été fixées dans du PBS 1X contenant 4% de PAF pen-

dant 10 min à 4◦C puis rincées au PBS.

L’immunomarquage ciblait les principales protéines non collagéniques constituant la

partie organique de la matrice extracellulaire du tissu osseux : l’ostéopontine (mar-

queur précoce) et l’ostéocalcine (marqueur tardif), et il a été effectué selon le proto-

cole décrit précédemment dans le chapitre matériel et méthodes. La révélation de la

différenciation ostéogénique a été aussi réalisée par la coloration au rouge d’alizarine.

Elle est utilisée pour identifier les dépôts calciques durant le processus de différencia-

tion ostéogénique et donc la minéralisation de la matrice extracellulaire. Le calcium

forme un complexe rouge avec le rouge d’alizarine par chélation.

Une solution aqueuse de rouge d’alizarine à 1% (v/v) ajustée avec de la soude à un pH

4.2 a été ajoutée dans chacun des puits durant une période de 30 sec à 5 min en fonc-

tion de l’apparition d’une coloration rouge/orangée. Les échantillons étaient ensuite



182 Annexe B. Potentiel ostéogénique des CSMs sur CHI/HA

abondamment rincés au PBS puis observés par microscopie à fluorescence.

B.2 Résultats

Les figures (Fig B.1) et (Fig B.2) ont été obtenues après observation au microscope

à fluorescence. Les résultats montrent un marquage positif d’ostéocalcine et d’ostéo-

pontine pour les CSMs stimulées sur CHI/HA alors qu’il n y a pas de marquage pour

les CSMs non stimulées.

FIGURE B.1 – Photos du double marquage par immunofluorescence des noyaux (bleu)
et d’ostéocalcine (FITC) des CSMs stimulées (a) et non stimulées (b) après 15 jours de
culture sur CHI/HA (Zeiss Microscope, objectif*63 oil), n=3

Les résultats de la coloration au rouge d’alizarines (Fig B.3) ont confirmé le

potentiel ostéogénique des CSMs ensemencées sur CHI/HA après 15 jours de diffé-

renciation ostéocytaire par révélation de la présence de dépôts calciques au sein de la

matrice extracellulaire.

Nos résultats montrent que les CSMs ensemencées sur CHI/HA sont capables

de se différencier dans une voie ostéogénique. Des études supplémentaires sont bien

sûr nécessaires pour confirmer ces données.
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FIGURE B.2 – Photos du double marquage par immunofluorescence des noyaux (bleu)
et d’ostéopontine (FITC) des CSMs stimulées (a) et non stimulées (b) après 15 jours de
culture sur CHI/HA (Zeiss Microscope, objectif*63 oil), n=3

FIGURE B.3 – Evaluation des dépôts de minéralisation calcique après 15 jours de diffé-
renciation ostéogénique (culture en monocouche), après coloration par le rouge d’ali-
zarine (Zeiss Microscope, objectif*63 oil), n=3
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