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RÉSUMÉ  
 

 La croissance de la phase vésiculée, moteur de l'éruption, est contrôlée par les processus 
de diffusion qui permettent la migration des gaz (et notamment des gaz rares) dans les bulles. On 
utilise la haute volatilité des gaz rares comme traceur géochimique de l'évolution d'une phase 
gazeuse sans interaction chimique. Ainsi, documenter précisément les mécanismes de diffusion 
des différents gaz rares (He, Ne, Ar) lors de l'éruption (c'est-à-dire en fonction de la chute de 
température et de pression du système), permet de quantifier les phénomènes de fractionnement 
de la phase gazeuse. La compréhension des processus de fractionnements cinétiques, permet dès 
lors de prédire le temps nécessaire pour atteindre une certaine quantité de gaz rares dans une bulle 
(située au sein d'un système magmatique), lors de l'éjection des laves. Pour cela, la compréhension 
de l'influence de la température et de la structure du réseau silicaté sur les coefficients de diffusion 
est nécessaire. Cependant, la compréhension physique des processus de diffusion ainsi que 
l'évolution des coefficients de diffusion en fonction de la température, n'est pas suffisante pour 
dériver des temps caractéristiques d'une éruption volcanique de type Plinian. La complexité 
symptomatique de tels systèmes, nécessite une résolution numérique des équations de diffusion 
prenant en compte la dépendance des coefficients de diffusion à la température.  
 Plusieurs verres synthétiques et naturels de composition basaltique ont été fabriqués dans 
le but de déterminer la vitesse de diffusion des gaz rares. Les données de diffusivités 
expérimentales mesurées sur ces systèmes, depuis l'état vitreux de basse température (T = 423 K) 
jusqu'à des températures sur-liquidus (T = 1823 K), documentent nos connaissances des processus 
physiques de diffusion dans ces milieux. Un modèle numérique intègre ces données et permet de 
suivre en continue la variation des coefficients de diffusion lors de la trempe d'une lave. On a pu 
ainsi montré :  
 
 - La relation particulière entre la structure du milieu diffusif et les espèces diffusantes. La 
quantité de formateurs de réseaux (SiO2) et de modificateurs (CaO - MgO - etc.), joue sur la 
connectivité des chemins de diffusions de chaque gaz rare, avec un effet antagoniste entre 
l'ouverture globale du réseau et la connexion des tétraèdres de la structure.  
 
 - La présence de comportements non-arrheniens des gaz rares proches de la Tg, due à la 
relaxation du réseau silicate.  
 
 - L'importance des données expérimentales dans l'étude des mécanismes de dégazage des 
magmas basaltiques. En effet, les études précédentes utilisent des extrapolations des coefficients 
de diffusions, mesurés dans le verre pour extrapoler les diffusivités dans le liquide silicaté. Nos 
données montrent que le fractionnement cinétique des gaz rares pendant le dégazage de lave 
basaltique, est surestimé par ces extrapolations basées sur les vitesses de diffusions aux basses 
températures (T << Tg).  
 
Mots clés: mécanisme diffusif, gaz rares, structure des verres, processus de dégazage, dégazage 
cinétique, temps éruptif. 

 

 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 Noble gas geochemistry is an important tool for constraining the history of the volatile 
phase during magmatic eruptions. Degassing processes control the gas flux from liquid to 
bubble, leading to solubility- or kinetic-control of the fractionation mechanisms. Noble gases 
have no chemical interactions at magmatic conditions and are therefore well adapted to 
tracing gas fractionation mechanisms during the evolution of the gas phase. Well constrained 
diffusion coefficients, and their dependence on temperature, of several noble gases are critical 
for estimating the timescale of a plinian eruption, for example. During the quench phase of 
the lava ejected in the plume, atmospheric noble gases will diffuse through the liquid/glass 
shell surrounding gas bubbles. Diffusion of these atmospheric gases determine the gas content 
measured in the eruption products, which are therefore a function of the timescale of the 
eruption, the initial and final temperatures, the glass/liquid shell thickness and the cooling rate 
of the magma. Therefore,  it should be possible to calculate plinian eruption timescales from 
noble gas fractionation patterns trapped in pumice.  
 
 However, in order to perform the diffusion calculations, it is first necessary to model 
the diffusive system: a numerical resolution of the diffusion equations for hollow sphere 
geometry is required as there are no analytical solutions (for complex thermal histories such 
as for a plinian ash column).  
 
 In order to constrain the diffusion mechanisms (He, Ne and Ar) in silicate glasses and 
liquids, several synthetic basaltic glasses were produced. Diffusion coefficients were 
measured from low temperatures (423 K) to the Tg (glass transition temperature) of the system 
(1005 K). These experiments allowed us to investigate the physical processes that limit 
diffusion in glassy media: He, Ne and Ar diffusion in silicate glasses show non-Arrhenian 
behavior as the Tg is approached thought to be due to structural relaxation of the silicate 
network itself.   
 

Complementary diffusion experiments (on He and Ar) at super-liquidus conditions 
(1673 K and 1823 K) provide important information on the temperature dependency of He/Ar 
fractionation in silicate liquids. These diffusion measurements required that a new 
experimental protocol was developed in order to investigate noble gas diffusivities in silicate 
melts. The results show that relative He and Ar diffusion (i.e. DHe/DAr) decreases with 
temperature, from 165 at temperatures close to the Tg to 3.2 at high (>1823K) temperature.  
 The measured coefficient diffusions are incorporated to a numerical model of the 
diffusion equations for a hollow sphere geometry that were developed as a MatLab code as 
part of this thesis work. This enabled us to determine the likely timescales of plinian eruptions 
from existing noble gas measurements. 
 
 These results also have important implications for mechanisms of degassing in basaltic 
magmas: previous work used diffusivities measured on glasses in order to extrapolate to noble 
gas diffusivities at magmatic temperatures. Our measurements show that kinetic fractionation 
of noble gases during degassing of basaltic magmas has likely been overstated because noble 
gas diffusion in the glass cannot be extrapolated to the liquid state. 
 
Keywords: diffusion mechanisms, noble gases, glass structure, magmatic degassing, Plinian 
eruption timescales.  
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Les phénomènes de dégazages magmatiques mettent en jeu de grandes quantités de 

volatils. Les éléments volatils jouent un rôle essentiel dans le contrôle des paramètres 

physiques des magmas tels que la viscosité [Richet et al., 1996; Giordano et Dingwell, 2003] 

et les températures de liquidus [Holloway et Burnham, 1972], ainsi que dans le contrôle des 

équilibres minéraux-liquides [Yoder, 1945; Pichavant et al., 2002; Grove et al., 2003]. 

�/�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �G�p�J�D�]�D�J�H�� �G�H�V�� �P�D�J�P�D�V�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �Vystématique 

des propriétés rhéologiques du liquide jusqu'à l'éruption volcanique [Dixon et al., 1991; 

Blundy et Cashman, 2001]. La force motrice de cette remontée réside dans l'exsolution des 

volatils dissous dans le magma, qui se manifeste par la nucléation et la croissance de bulles 

[Anderson, 1975; Sparks 1978, 2003; Tait et al., 1989; Jaupart, 2000]. Dans la croissance des 

bulles, il y a une composante diffusive liée à la diffusion des volatils du liquide vers les 

bulles, �H�W�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�H�[�S�Dnsion de la phase gazeuse au cours de la 

décompression. La diffusion joue donc un rôle important dans le dégazage des magmas et 

dans la fragmentation magmatique qui intervient, entre autres critères, lorsque la fraction 

volumique de bulles atteint un seuil de rupture [Verhoogen, 1951; Sparks, 1978; Gardner et 

al., 1996].  

 Le dégazage passif et actif des couches internes de la Terre, englobe un ensemble de 

processus complexes et variés autant d'un point de vue physique que chimique, géologique 

qu'industriel, scientifique que sociétal. Devant les grandes quantités de magma émises en 

surface (~ 1x106 kg/s), l'importance que représente cet ensemble de mécanismes pour notre 

�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�X���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���J�p�R�G�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�H���Q�R�W�U�H���S�O�D�Q�q�W�H���V�¶�H�V�W���W�U�q�V���Y�L�W�H���L�P�S�R�V�p�H�����/�H�V��

gaz libérés par ces volumes de magma constituent une fenêtre privilégiée d'observation sur 

leurs sources en profondeur et sur le�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �V�X�U�I�D�F�H���� �/�
�D�F�W�L�Y�L�W�p��

permanente que l'on observe traduit un apport en continu de lave et de gaz, et donc, un 

dégazage ininterrompu de la planète. Les travaux de Lupton et Craig  [1975] montrent que ce 

dégazage continu à l'heure actuelle, puisqu'ils ont enregistré au niveau des dorsales des 

concentrations primordiales en 3He résultant d'un manteau primitif ou partiellement dégazé. 

Pour construire des scénarios de dégazage sur la base des rapports et des concentrations de 

gaz mesurés en surface, il est important de connaître précisément les facteurs influant, les 

ratios élémentaires et isotopiques des gaz contenus dans les laves, et les bulles.  
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 Lors de la formation d'une bulle dans un liquide silicaté, les gaz très volatiles par 

nature, vont très majoritairement migrer vers la phase gazeuse en fonction des paramètres 

intensifs (température, pression, composition) imposés par le milieu. Les gaz rares, de par leur 

inertie chimique importante, sont des traceurs parfaits pour étudier le fractionnement 

élémentaire et isotopique résultant de cette "séparation" entre deux phases (i.e. gazeuse et 

liquide). Une bonne connaissance du comportement des gaz rares dans les sytèmes 

magmatiques est donc primordiale pour appréhender le fractionnement des volatils dans les 

conditions pré-, syn- et post-eruptives. C'est dans cette optique que nous avons mené ce 

travail de recherche. 

 

Contexte  global : 

 

 Les phénomènes de dégazage des magmas ont joué un rôle essentiel lors de la plupart 

des étapes de la formation et de l'évolution terrestre, et jouent un rôle important dans le 

contrôle des dynamiques éruptives. Des questions, se posent aussi bien sur les mécanismes 

fondamentaux du dégazage magmatique que sur son impact environnemental à grande 

échelle : 

 

�•  Quel impact l'apport en masse de volatils émis depuis l'intérieur de la Terre a eu sur 

l'atmosphère au cours de son histoire ? 

�•  �4�X�H�O�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �O�D�� �F�L�Q�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �E�X�O�O�H�V�� �H�W�� �T�X�H�O�� �H�V�W�� �O�¶�L�P�S�D�F�W��

géochimique sur les laves éruptées ?  

�•  Quelles informations peut apporter l'analyse des volatils, dans les laves ou les roches 

ignées en général sur les sources des magmas, et sur les processus de genèse et 

�G�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q ?  

 

 Ces questions générales nécessitent une compréhension des équilibres liquides 

silicatés phase gazeuse et des phénomènes de dégazage, en particulier du fractionnement 

cinétique des gaz, des lois de solubilité en fonction de la pression et des phénomènes de 

nucléation et de croissance de bulles. 
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 �'�D�Q�V���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H�����X�Q���S�U�R�M�H�W���I�L�Q�D�Q�F�p���S�D�U���O�¶�$�J�H�Q�F�H���1�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�H��la Recherche a été lancé 

en 2011 afin de contraindre les différentes étapes du dégazage d'un magma : le projet 

DEGAZMAG dont le coordinateur est Didier LAPORTE. DEGAZMAG comprend trois 

volets principaux (http://www.opgc.fr/degazmag/scientific.php) :   

 - �/�¶�p�W�X�G�H���G�X���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�V��volatils majeurs (CO2, H2O) au cours de 

l'ascension et du dégazage des magmas basaltiques. 

 - La caractérisation du comportement des éléments volatils en traces (Li, B, 

radionucléides à courte période, etc.) au cours du dégazage et leur utilisation pour étudier les 

mécanismes et les échelles de temps du dégazage volcanique. 

 - �/�H���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���J�D�]���U�D�U�H�V���D�X���F�R�X�U�V���G�H���O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q���H�W���G�X���G�p�J�D�]�D�J�H���G�H�V���P�D�J�P�D�V��

basaltiques. 

 �1�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���Y�R�O�H�W���H�W���D���S�R�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I���G�
�D�S�S�R�U�W�H�U���X�Q�H���E�D�V�H���G�H 

données expérimentale qui va servir à interpréter les fractionnements observés en surface dans 

les produits volcaniques. Pour cela une analyse des coefficients de diffusion dans les verres et 

dans les liquides est indispensable. 

 L'analyse des gaz rares constitue une technique de choix pour la résolution des 

problématiques liées au suivi d'une phase gazeuse dissoute dans un liquide silicaté, lors de sa 

remontée (i.e. dégazage) vers la surface. En effet, ceux-ci constituent d'excellents traceurs de 

source, puisqu'ils forment un groupe chimiquement inerte, et sont à l'état de traces dans la 

nature. Leur inertie chimique leur confère la particularité de ne former que des liens 

chimiques faibles (type connexion de van-der-Waals) avec les espèces environnantes (alcalin, 

alcalino-terreux, formateur de réseau (Si, Al, Ti, etc...)). Ils constituent donc un outil de choix 

pour suivre l'évolution des espèces hautement volatiles, au sein de réseau silicaté, sans les 

complicités liées aux interactions chimiques gaz/milieu. L'intérêt des gaz rares réside 

également dans deux caractéristiques: i) leurs rapports isotopiques et ii) la grande variabilité 

de leurs propriétés physiques (i.e. solubilités et vitesses de diffusion). Ils sont donc idéaux 

pour étudier le fractionnement de la phase gazeuse lors de processus cinétiques. La diffusivité 

de la phase gazeuse est le paramètre principal qui va déterminer la croissance des bulles et 

l'homogénéisation de celles-ci lors de la remontée du magma. Elle nous permet d'apporter des 

informations sur les vitesses des transferts de volatils depuis le liquide jusque dans les bulles, 

et apporter des contraintes sur les fractionnements isotopiques à basses et hautes 
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températures. La grande difficulté dans l'étude de la diffusion vient principalement de la 

grande variabilité de cette propriété en fonction de la température et de la composition.  

 

Contexte géochimique 

 

 Longtemps considérés comme des processus de "courte portée" (i.e. inefficaces pour le 

transport d'éléments sur de grandes échelles spatiales), les processus de diffusion en milieu 

magmatique ont souffert d'un manque d'intérêt, et sont restés peu étudiés jusque dans les 

années 1970. Dans les années 1970-80, les développements analytiques ont conduit les 

expérimentalistes et les modélisateurs à étudier les processus diffusifs et à travailler sur des 

�S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �F�K�L�P�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[ 

phases, ou la distance caractéristique de diffusion. Ces travaux ont donné lieu aux premiers 

papiers expérimentaux sur les coefficients de diffusion, notamment dans les liquides [Watson, 

1979; Hofmann, 1980; Jambon, 1983; Hofmann et Margaritz, 1977] et les verres silicatés 

[Jambon et Semet, 1978], pour des éléments constitutifs du réseau (Ca, Na, Sr, Ba, Li, etc..) 

ainsi que pour les gaz rares dans une matrice silicatée [Jambon et Shelby, 1980; Perkins et 

Begeal, 1971; Shelby, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977; Shelby et Eagan, 1976]. L'impact de ces 

études sur la possibilité de perdre ou non l'He lors du refroidissement d'un basalte mis en 

place aux dorsales océaniques, a conduit à un fort intérêt scientifique sur les processus de 

diffusion dans les systèmes magmatiques. Shelby [1978] fut le premier à étudier la 

dépendance de la diffusivité de l'He sur la chimie du verre et donc à sa structure. Cependant, 

la connaissance des coefficients de diffusion des gaz rares dans les liquides silicatés reste très 

fragmenta�L�U�H���� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �H�Q�� �H�I�I�H�W�� �T�X�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U�� �G�H�V��

liquides silicatés [Lux, 1987; Behrens et Zhang, 2001 ; Nowak et al., 2004]. De manière 

générale, la diffusivité des gaz rares augmente avec la teneur en SiO2. Dans un diagramme 1/T 

en fonction de Log(D) (diagramme d'Arrhenius), on observe également une convergence des 

droites de diffusion vers les hautes températures [Winchell, 1969], ce qui implique une 

réduction du fractionnement élémentaire avec l'augmentation de la température.  

 

 Les paramètres (solubilité et diffusion) contrôlant le fractionnement, la croissance des 

bulles et l'évolution des rapports isotopiques dans les verres, les liquides ou la phase 

vésiculée, restent encore mal compris. Le cas des gaz rares dans les ponces illustre ce manque 

de compréhension puisque deux théories contradictoires ont été proposées pour expliquer les 

mêmes observations, à savoir un fractionnement cinétique des rapports isotopiques des gaz 
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rares dans les bulles de ponces. Selon Pinti et al., [1999], ces fractionnements se développent 

�S�R�V�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�U�X�S�W�L�R�Q���H�W���V�R�Q�W���O�L�p�V���j���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�Y�L�W�p���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�U�H���H�Q�W�U�H���O�H�V��

isotopes d'Ar ou de Ne. Au contraire, Ruzié et Moreira [2010] considèrent que les diffusivités 

dans le verre sont trop faibles pour permettre le fractionnement des gaz rares lourds (Ar, Xe) à 

basse température. Ils proposent donc que le fractionnement des gaz rares est acquis 

directement dans des conditions magmatiques. Le manque de données expérimentales limite 

ici notre compréhension de ces systèmes complexes et conduit à des interprétations 

différentes suivant les auteurs.  

 

 Démarche scientifique 

 

 Les phénomènes de dégazage, expliqués par des modèles à l'équilibre ou hors 

équilibre, en plusieurs phases d'exsolution ou par des processus cinétiques, ont depuis 

longtemps retenu l'attention des géochimistes gaz rares. De nombreuses études portent sur les 

paramètres contrôlant le comportement de la phase volatile lors de l'exsolution des gaz [voir 

Carroll and Holloway, 1994]. 

 

 Malgré la mise en évidence des paramètres contrôlant le dégazage volcanique, ainsi 

que la détermination des méthodes permettant la mesure des diffusivités et des solubilités des 

gaz, les mécanismes physiques du fractionnement de la phase volatile restent encore mal 

connus. Plusieurs scénarios ont toutefois été proposés afin de rendre compte des 

concentrations et des rapports en gaz rares mesurés dans les produits des éruptions 

volcaniques (ponce, MORB, etc.). Il a été montré que certaines tendances dans les bulles de 

MORB pouvaient être expliquées par une distillation de type Rayleigh (voir chapitre 1.2.2) 

induite par une perte progressive des bulles tout au long de la remontée du magma [Burnard, 

1999; Colin et al., 2013]. Les tendances peuvent également résulter de successions de phases 

de nucléation avec exsolution partielle ou totale des gaz [Sarda et Moreira, 2002]. On note 

également des phénomènes d'équilibrations sur la totalité des bulles contenues dans un même 

échantillon (verre basaltique ND12-2 et CH98DR11 [Colin et al., 2013]) ou au contraire des 

fractionnements extrêmes, soit par perte diffusive de certains gaz contenus dans la bulle 

[Colin et al., 2013] soit par fractionnement cinétique lors de la migration des gaz vers la bulle 

[Pinti, 1999; Ruzié et Moreira, 2010; Aubaud et al., 2004; Gonnermann et Mukhopadhyay, 

2007].  
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 Bien que ces modèles reproduisent les variations observées dans la phase gazeuse de 

certains échantillons, le manque de contraintes expérimentales, et notamment sur les 

diffusivités, limitent les interprétations. Ainsi, les études cinétiques des gaz rares sur les 

systèmes magmatiques restent encore assez restreintes, surtout pour des études de plusieurs 

gaz rares dans un même système [Roselieb, 1992, 1995], ou pour les températures au liquidus 

du système [Lux, 1987; Berhens et Zhang, 2001; Nowak et al., 2004]. Il est donc difficile de 

contraindre les temps d'éruption nécessaires, ou les temps de résidence d'une bulle dans le 

magma parent, afin d'expliquer les quantités de gaz rares mesurées post-éruptif. De plus, peu 

d'études rendent compte de l'influence de la chimie du verre (et donc de sa structure) sur les 

mécanismes de diffusion [Reynolds, 1957; Shelby and Eagan, 1976; Toplis et al., 1997a, 

Behrens, 2010; Webb et al., 2004], ce qui limite la compréhension de l'influence d'un 

processus majeur contrôlant le fractionnement gazeux.  

 Une étude cinétique des gaz rares, a donc été effectuée dans le domaine vitreux (4He, 
20Ne, 40Ar et 36Ar) et liquide (4He et 40Ar) pour une même composition de verre basaltique 

synthétique. Les coefficients de diffusion ont été analysés en détail, et comparés avec les 

résultats d'études précédentes sur des compositions plus riches en silice. Cet ensemble de 

résultats, outre son apport à la compréhension fondamentale des processus cinétiques et des 

mécanismes diffusifs des gaz rares dans le verre et le liquide, est également utile pour 

quantifier les temps de trempe d'un échantillon lors d'une contamination atmosphérique, par 

simulation numérique du phénomène. 

 

Le manuscrit compte cinq chapitres :  

 

�•  Le contexte de cette étude est présenté en détail dans le chapitre d'introduction. Une 

description des phénomènes de dégazage, de fractionnement et de diffusion est fournie. 

Une étude bibliographique sur les différents modèles et processus proposés du dégazage 

introduit la description des paramètres influençant les processus de diffusion. Une 

description de l'état vitreux et de la structure des verres, ainsi que de l'état liquide est 

également donnée. A partir de cette présentation bibliographique, la stratégie 

expérimentale adoptée pour répondre aux objectifs fixés est expliquée.  

�•  Les techniques utilisées dans cette étude sont décrites dans un deuxième chapitre. Ces 

méthodes concernent la synthèse de verres et leur dopage en gaz rares à haute pression 

(piston cylindre). Les protocoles d'extractions et d'analyses par spectrométrie de masse 
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gaz rares sont présentés. La caractérisation des propriétés du verre (viscosité) est 

également donnée.  

�•  Le troisième chapitre présente les résultats obtenus sur les échantillons synthétiques, 

dans le verre et le liquide. Nous présentons l'analyse détaillée de l'influence de la 

structure du verre sur les diffusivités gaz rares, et les implications pour le 

fractionnement lors du refroidissement d'une lave, sous la forme d'un article en anglais 

qui sera soumis au journal Geochimica et Cosmochimica Acta. Nous présentons 

également les résultats sur les processus de diffusion de l'4He et de l'40Ar dans le liquide 

et de l'impact sur la compréhension des mécanismes de fractionnement du rapport 
4He/40Ar, sous la forme d'un second article en anglais. 

�•  Dans le quatrième chapitre, nous mettons en place un modèle numérique de résolution 

des équations de diffusion, afin de calculer les temps et les taux de refroidissement 

nécessaires pour expliquer les fractionnements des gaz rares atmosphériques enregistrés 

dans les bulles des verres de ponces. Le modèle est donné sous la forme d'un troisième 

article en anglais, qui sera soumis à Computers and Geosciences. 

�•  Enfin, le cinquième chapitre constitue une application du modèle numérique, d'une part 

sur des données de diffusion dans des verres de MORB naturels analysés au cours de 

cette thèse, et d'autre part pour apporter des contraintes temporelles sur les processus de 

dégazage (ou de "re-gazage") du liquide/verre lors de le trempe du magma. La première 

partie met l'accent sur la comparaison entre les données de diffusion des MORBs 

naturels et synthétiques. Une discussion est donnée sur les mécanismes de diffusion 

dans les systèmes naturels polyphasés (verre-bulle-cristaux). Le modèle numérique 

permet ensuite de contraindre le temps et le taux de refroidissement d'un liquide 

basaltique chaud (T = 1150°C) au contact avec l'eau de mer froide (~4°C). On peut 

déterminer alors, via la simulation numérique, les quantités d'4He et d'40Ar préservées 

par la bulle dans le cas d'une perte par diffusion des gaz rares pendant le refroidissement 

de la lave. La deuxième partie du chapitre s'efforce de comparer les rapports isotopiques 

(38Ar/36Ar) et élémentaires (84Kr/36Ar) mesurés dans des bulles de ponces avec les 

données fournies par le modèle numérique. L'influence du temps et du taux de 

refroidissement du système sur le fractionnement des gaz rares est également 

investiguée par les simulations numériques. 

Une dernière partie, donnera la conclusion générale de l'étude, offrant ensuite les 

perspectives sur les mécanismes de diffusion dans les silicates vitreux et fondus.  
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Dans ce chapitre, nous allons exposer les notions 

principales nécessaires pour comprendre les problématiques 

abordées dans ce mémoire.  

 Les notions de dégazage magmatique, de fractionnement, de 

 diffusion sont définies.  

 Une description de l'état des milieux étudiés est fournie.  

 Les paramètres influençant les processus diffusifs sont 

 également discutés.  

Enfin, en nous appuyant sur la connaissance 

bibliographique acquise, nous présenterons les axes de 

recherche choisis pour cette thèse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 



CHAPITRE 1 �± �(�7�$�7���'�(���/�¶�$�5�7 : LA DIFFUSION ET LE DÉGAZAGE                                     14 
 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 

1.1.  INTRODUCTION  

 
 Il a été mis en évidence [Burnard, 1999, Raquin 2008; Colin 2011; Colin 2013] que 

même dans un petit volume de magma vésiculé (1 cm3), chaque bulle présente des 

concentrations en gaz rares très différentes. Or, il est surprenant de noter cette hétérogénéité 

entre les vésicules d'un même liquide volcanique résidant dans une chambre magmatique. Ces 

variations de concentration traduisent donc un fractionnement pendant le dégazage du 

magma, et les bulles enregistrent les différentes étapes de ce dégazage. On peut donc 

considérer que les vésicules préservent un historique de la décompression. Les mécanismes et 

le degré du dégazage peuvent alors être investigués par l'analyse de la composition en gaz 

rares d'une bulle en particulier. De plus, si le fractionnement au sein de la roche totale (qui 

requiert environ 103 vésicules par analyse) est bien documenté [Burnard, 1999, 2001, 2004; 

Burnard et al., 1997, 2002, 2003; Moreira et Sarda, 2000; Sarda et Moreira 2002; Shaw et al., 

2001], la contribution relative des différents mécanismes de dégazage �²  dégazage à 

l'équilibre versus dégazage hors équilibre (effet cinétique); dégazage en système fermé ou en 

système ouvert �²  �Q�¶�H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���S�D�V���E�L�H�Q���F�R�P�S�U�L�V�H����Ainsi, la compréhension des mécanismes 

de pertes diffusifs (c'est-à-dire d'échappements) des gaz rares lors de la remontée magmatique 

peut nous aider à résoudre de nombreuses questions géochimiques.  

 L'exsolution des volatils lors de la remontée du magma depuis la chambre magmatique 

est le paramètre principal qui va contrôler les dynamiques éruptives et les caractéristiques des 

magmas que l'on observe en surface. Durant cette remontée magmatique, les bulles vont 

apparaître en réponse à une sursaturation du liquide [Bottinga et Javoy 1989b; Bottinga et 

Javoy 1990] qui est la conséquence de la chute de pression. La diffusion prend alors place et 

contribue à la croissance des �E�X�O�O�H�V�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �O�L�T�X�L�G�H���� �/�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �Y�R�O�X�P�H�� �O�L�p�H�� �j��

�O�¶�H�[�V�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�R�O�D�W�L�O�V�� �H�W�� �j�� �O�D�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�K�D�V�H�� �J�D�]�H�X�V�H�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �O�
�D�F�F�p�O�p�U�D�W�L�R�Q�� �� �G�X��

magma vers la surface. Il peut se produire une séparation entre la phase gazeuse et la phase 

liquide appauvrie en gaz. L'estimation des taux de décompression/exsolution pour des 

éruptions de types différents (i.e. effusive, explosive...) montre des différences de plusieurs 

ordres de grandeur. Cela suggère que les temps caractéristiques d'exsolution des volatils et du 

dégazage dans les conduits volcaniques sont critiques pour la dynamique éruptive 

[Eichelberger 1995; Eichelberger 1986 ; Westrich et al., 1988]. De plus, la capacité de la 

�S�K�D�V�H�� �J�D�]�H�X�V�H�� �j�� �V�¶�p�F�K�D�S�S�H�U�� �G�X�� �P�D�J�P�D�� �S�H�X�W�� �D�I�I�H�F�W�H�U�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H�� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H��

�G�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q���P�D�J�P�D�W�L�T�X�H���H�W���F�R�Q�G�X�L�U�H���j���O�D���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�J�L�P�H���H�[�S�O�R�V�L�I���j���X�Q���U�p�J�L�P�H���H�I�I�X�V�L�I���� 
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Le dégazage impacte également les échanges convectifs, du fait de l'exsolution des gaz 

mantelliques contenus dans les systèmes magmatiques des rides médio-océaniques. Cette 

exsolution des volatils permet non seulement de dégazer mais contrôle aussi la cristallisation 

fractionnée [Blundy et al., 2006; Blundy et Cashman 2001]. En effet, lors de l'exsolution des 

gaz, les températures de liquidus des liquides silicatés augmentent drastiquement, forçant une 

cristallisation rapide du magma lors de son ascension.  

 Des expériences de décompression ont fourni des informations importantes sur les 

cinétiques d'exsolution des gaz dans un silicate fondu. Il a été montré que des liquides 

rhyolitiques tendent à dégazer (principalement de l'eau) hors équilibre pour des taux de 

décompression rapide (> 0.25 MPa/s) [Mourtada-Bonnefoi et Laporte 1999, 2002, 2004; 

Burgisser et Gardner 2004; Gardner et al., 1999, 2000], tandis que des liquides de plus faible 

viscosité montrent des dégazages à l'équilibre pour les mêmes conditions de décompression 

[Larsen et Gardner 2004]. Comme l'ont montré Proussevitch et Sahagian [1996], un des 

paramètres importants contrôlant le dégazage et l'exsolution de la phase gazeuse dissoute est 

la diffusivité des espèces volatiles. Un autre paramètre important est la densité numérique de 

�E�X�O�O�H�V�����F�¶�H�V�W-à-dire le nombre de bulles par unité de volume : ce paramètre détermine en effet 

la distance moyenne que devra parcourir une particule volatile pour atteindre la bulle la plus 

proche, e�W���G�R�Q�F���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�L�I�I�X�V�L�I��[Toramaru 1995, 2006; Mourtada-Bonnefoi 

et Laporte 2004].  

 

1.2.  LE DÉGAZAGE  

1.2.1. Les gaz rares : l'outil de choix  
 
 Les gaz rares, aussi appelés « gaz nobles », constituent une famille chimiquement 

inerte que l'on situe dans l'extrémité droite du tableau périodique des éléments. Ils sont 

résumés dans le tableau 1.1. Leur très forte volatilité (due à leur quasi non-réactivité 

chimique) leur confère une rareté (excepté pour les isotopes radiogéniques) dans les phases 

solides (verre ou cristaux) qui en font de très bons traceurs des phases fluides dans ces 

milieux. Du fait de ces deux caractéristiques, les gaz rares occupent tout un pan de la 

géochimie et trouvent leur utilité dans de nombreux sujets d'études : notamment en 

géochronologie (U-He; Ar-K; 40Ar-39Ar) dont ils ont été la première application, dans la 

quantification des échanges terre profonde/atmosphère par le biais du dégazage [Von 

Weizsäcker, 1937], ou dans la mise en évidence d'un  manteau juvénile ou partiellement 

dégazé [Mamyrin et Tolstikhin, 1969; Clarke, 1969; Lupton et Craig, 1975]. Un des enjeux 
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actuel tente de caractériser les abondances primordiales et radiogéniques des gaz rares du fait 

de leur implication dans la formation de la Terre et de son histoire thermique, tectonique et 

chimique.  

 

Tableau 1.1: Composition isotopique et élémentaire des gaz rares atmosphériques, ainsi que les 

masses moléculaires et les rayons pour chaque élément. 

Isotope Rapport isotopique Abondance totale 
(mole/g) 

Abondance 
(%) 

masse moléculaire 
(12C = 12) 

Rayon (pm) 
 (1 Å = 100 pm) 

3He 1.4x10-6  1.4x10-4   4He 1 1.551x10-13 100 4.0026 32 

      20Ne 1 4.871x10-13 95.5 20.179 69 
21Ne 2.96±2x10-3  0.268   22Ne 0.102±8   9.23     

      36Ar 3.378±6x10-3 9.301x10-13 0.336   38Ar 6.35±1x10-4  0.063   40Ar 1   99.6 39.948 95 

      78Kr 6.084±20x10-4  0.347   80Kr 3.96±2x10-2  2.257   82Kr 0.20217±4  11.52   83Kr 0.20136±21  11.48   84Kr 1 1.923x10-14 57 83.8 110 
86Kr 0.30524±25   17.4     

      124Xe 3..537±11x10-3  0.095   126Xe 3.3±17x10-1  0.089   128Xe 7.139±9x10-2  1.92   129Xe 0.9823±12  26.4   130Xe 0.15136±12  4.1   131Xe 0.789±11  21.2   132Xe 1 1.088x10-16 26.9 131.3 130 
134Xe 0.3879±6  10.4   136Xe 0.3294±4   8.86     

 

 Du point de vue de la chimie nucléaire, les gaz rares diffèrent peu des autres éléments, 

mais pour les géochimistes, une attention particulière est attachée à la décroissance 

radioactive naturelle qui produit des quantités suffisantes d'éléments radiogéniques pour qu'ils 

soient observables. Dans un contexte géochimique, il y a peu de cas intéréssants où le père est 

un gaz rare, mais une multitude de cas où le fils l'est. La raison réside dans le fait que les 
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petites quantités produites par la radioactivité ne sont observables que par la "fenêtre" gaz 

rares du fait de leur rareté dans les roches terrestres.  

 A l'heure actuelle, les concentrations élémentaires et isotopiques des gaz rares dans les 

laves sont contraintes par l'apport de matériel en provenance du manteau. On note alors des 

différences notables dans les rapports isotopiques entre des roches chimiquement proches, en 

relation avec le contexte géologique. Un exemple parmi les mieux documentés est la 

différence entre les verres de MORB (Mid Oceanic Ridges Basalts) et les OIB (Oceanic 

Island Basalts). De nombreuses études ont montré que les MORB présentaient des rapports 

homogènes de l'ordre de 3He/4He ~ 1.1 +/- 0.15 × 10-5 [Kurz et Jenkins, 1981; Kurz et al., 

1982;  Mahoney et al., 1989; Graham et al., 2001; Kurz et al., 2004] comparés aux OIB qui 

ont une gamme comprise entre 5.56 × 10-6 et 7 × 10-5 [Allègre et al., 1995; Class et Goldstein, 

2005; Graham et al., 1993; Hilton et al., 1999; Kurz et al., 1982, 1983, 2004; Moreira et al., 

1999; Parai et al., 2009; Stuart et al., 2003]. Il est admis que cette différence des rapports 
4He/3He reflète une différence entre une source mantellique partiellement dégazée (MORB) et 

une source peu dégazée (OIB ; [Allègre et al., 1987]). De plus, la variabilité des valeurs 

mesurées dans les échantillons de type OIB traduit manifestement un mélange au niveau de la 

source. Ce mélange peut se faire soit avec du matériel ayant des rapports U/3He élevés (donc 

des rapports 4He/3He plus élevés), soit par interaction avec une source moins dégazée (donc 

avec une concentration en 3He primordial plus élevée). Un enjeu majeur des mesures 

isotopiques des gaz rares concerne le fameux paradoxe de l'hélium, qui est un débat central en 

géodynamique depuis près de 20 ans [Anderson, 1998; Gonnermann et Mukhopadhyay, 

2007]���� �/�H�� �S�D�U�D�G�R�[�H�� �G�H�� �O�¶�K�p�O�L�X�P�� �S�H�X�W�� �V�H�� �U�p�V�X�P�H�U��ainsi : le fort rapport 3He/4He mantellique 

�P�H�V�X�U�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �G�
�,�V�O�D�Q�G�H���� �G�¶�+�D�Z�D�L�L�� �H�W�� �G�H�V�� �*�D�O�i�S�D�J�R�V��est-il symptomatique 

d'une source enrichie en 3He (i.e non ou peu dégazée) ou une source avec une teneur en U 

faible ? 

 La réponse à cette question est limitée par notre manque de connaissance des 

�P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���G�H�V�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �G�H�S�X�L�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���P�D�Q�W�H�O�O�L�T�X�H�V���M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D���V�X�U�I�D�F�H���Y�L�D��

les liquides et la phase gazeuse. De plus, peu d'études sont consacrées à la diffusion des gaz 

rares dans les liquides silicatés [Nowak et al., 2004; Behrens et Zhang, 2001; Lux, 1987], ce 

qui limite les possibilités de modélisation de la cinétique de diffusion des gaz rares dans les 

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �P�D�J�P�D�W�L�T�X�H�V���� �(�Q�� �V�X�V���� �D�X�F�X�Q�H�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�� �Q�¶�D�� �p�W�X�G�L�p le 

comportement cinétique des gaz rares dans un système biphasé (gaz + liquide/verre). 
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Solubilité des gaz rares à basse pression (100 Pa < P < 1 GPa) 

 

 De nombreux auteurs ont travaillé sur la solubilité des gaz rares dans les verres et les 

liquides silicatés à pression atmosphérique [Kirsten, 1968; Hayatsu et Waboso, 1985; Jambon 

et al., 1986; Lux, 1987; Broadhurst et al., 1990, 1992] �R�X���S�R�X�U���G�H�V���S�U�H�V�V�L�R�Q�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�V�����”������

GPa) [Shelby, 1976; Carroll et Stolper, 1991, 1993; Roselieb et al., 1992]. Ces études 

montrent que la solubilité des gaz rares est fortement dépendante de la composition chimique 

du milieu et du rayon de l'espèce considérée. Sur les données de la littérature, le 

comportement de la solubilité suit la loi de Henry  (100 Pa < P < 0.1 GPa) et est peu 

dépendant de la température.  

 �$�L�Q�V�L�����S�R�X�U���X�Q�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���H�W���X�Q�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�R�Q�Q�p�H�V�����V�L���O�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���X�Q���D�W�R�P�H���G�
�+�H��

ou d'Ar, sa solubilité est fortement dépendante de la composition du liquide avec lequel il est 

en contact (rhyolitique, basaltique, etc.). Les grandes variations observées en fonction de la 

chimie peuvent être reliées à la structure moléculaire du matériau (liquide/verre). Des 

relations ont été mises en évidence entre les solubilités mesurées et la densité du liquide [Lux, 

1987; White et al., 1989] ou son volume molaire [Broadhurst et al., 1990, 1992], mais ces 

�F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���H�[�S�O�L�T�X�p�H�V���S�D�U���X�Q���P�R�G�q�O�H���S�K�\�V�L�T�X�H�����$���O�D���V�X�L�W�H���G�H���'�R�U�H�P�X�V��[1966], 

Carroll et Stolper [1993] montrent qu'il existe �X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�D���S�R�U�R�V�L�W�p���L�R�Q�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W-à-

dire, l'espace disponible dans la structure de la matrice silicatée considérée) et la teneur en gaz 

rares dissous. La porosité ionique notée IP est définie par la relation : 

 

IP = 100*(1-(VCA/VM)] 

 

Où VCA et VM sont respectivement, le volume total des cations plus anions correspondant à un 

gramme de liquide (voir Shannon et Prewitt [1969]) et le volume molaire spécifique (cm3/g) 

du liquide, calculé sur la base du volume molaire partiel de chaque oxyde [Lange et 

Carmichael, 1987]. Le modèle de Carroll et Stolper [1993] est cohérent avec les données 

expérimentales et reproduit bien la plupart des observations (Figures 1.1, 1.2). Toutefois, 

leurs régressions ne semblent pas être valables pour les compositions de type CMAS (Figure 

1.2) : en effet, les données de White et al. [1989] et de Broadhurst et al., [1990] sont 

totalement en dehors des droites de régressions calculées par Carroll et Stolper [1993]. Cette 

déviation des compositions CaO-MgO-Al 2O3-SiO2 pourrait être liée à des erreurs 

expérimentales ou analytiques ou bien démontrer les limites du modèle de porosité ionique 

comme indicateur de la solubilité des gaz rares. Les études de Marrocchi et Toplis [2005] et 
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Shibata et al., [1996, 1998] ont toutefois permis de contraindre la solubilité de l'Ar  dans des 

verres de type CMAS, grâce à des modèles basés sur les notions de solubilités molaires 

partielles des différentes unités tétraédriques présentes dans la structure (i.e. Q4, Q3, Q2 et Q1). 

Ils ont en effet remarqué que la solubilité de l'Ar mais aussi du Ne, Kr et Xe pour des 

compositions sans aluminium, dépend uniquement de la quantité de silice [Shibata et al., 

1996, 1998]. Pour des compositions le long du joint tectosilicaté, Marrocchi et Toplis [2005] 

notent que dans un diagramme Log (solubilité) vs. SiO2 dans le système, l'Ar est décrit par 

une droite de régression linéaire. En �G�¶�D�X�W�U�H�V termes, la solubilité de l'Ar peut être prédite par 

une loi linéaire grâce à la notion de solubilités molaires partielles des différentes unités 

tétraédriques. Le rôle de l'aluminium est alors principalement compensateur de charge pour la 

stabilisation des unités tétraédriques. Il propose sur cette observation, un modèle de prédiction 

de l'Ar qui permet de contraindre la solubilité dans des verres de type CMAS.  

 Les gaz rares à fort rayon atomique (Ar, Kr et Xe) sont moins solubles que ceux à 

faible rayon atomique (He et Ne) puisque moins adaptés à l'espace disponible dans le réseau 

���)�L�J�X�U�H���������������'�H���S�O�X�V�����V�L���O�¶�R�Q���V�H���W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���X�Q�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���U�L�F�K�H���H�Q���p�O�p�P�H�Q�W�V���I�R�U�P�D�W�H�X�U�V���G�H��

réseaux (Si, Al), l'organisation de la structure en tétraèdres (i.e. polymérisation) va augmenter 

le nombre de sites utilisables par les gaz rares dans le réseau [Shibata et al., 1998; Marrocchi 

et Toplis, 2005]. On a ainsi une explication physique au niveau structural des observations 

expérimentales sur la solubilité des gaz rares. Les travaux de Shibata et al., [1998] sur une 

large gamme de liquides silicatés confirment que la solubilité des gaz rares est contrôlée au 

premier plan par cette notion de disponibilité des sites dans le réseau, appelé volume libre. 

 

        

 

Figure 1.1 : Solubilité des gaz 
rares dans des liquides 
silicatés saturés (1200-1673 K 
pour 1 bar) en fonction de leur 
rayon ionique [Carroll et 
Stolper, 1993]. 
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 Figure 1.2 : Corrélations entre la quantité d'Ar dissous à 0.1 MPa (échelle Log) et (a) 
la porosité ionique, (b) le volume molaire du liquide, (c) la densité. Les données de solubilité 
sont comprises entre 1273-1673 K. Les solubilités pour les verres de type CMAS (cercles 
vides) ne sont pas prises en compte dans le calcul des droites de régression. Source : Carroll 
et Stolper [1993]. 
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Solubilité des gaz rares à haute pression 
 

La fusion mantellique se produit dans une gamme de pressions typiquement comprises 

entre 0.1 et 3.5 GPa [Bottinga et Javoy, 1989b; Guillot et Sarda, 2006]. Quelques études 

expérimentales ont été menées dans les conditions P-T du manteau supérieur (T > 1490 K et P 

> 1 GPa) et ont révélé des comportements de solubilité différents de ceux observés à plus 

basse pression [Chamorro-Perrez et al., 1996, 1998; Schmidt et Keppler, 2002; White et al., 

1989]. Différents types de comportements ont été observés avec l'augmentation de pression. 

Chamorro-Perrez et al., [1996, 1998] ont noté une chute brutale de la solubilité de l'Ar vers 5 

GPa dans une gamme variée de liquides silicatés. De leur côté, Schmidt et Keppler [2002] ont 

�R�E�V�H�U�Y�p�� �X�Q�H�� �G�p�Y�L�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�� �G�X�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�Q�p�D�L�U�H�� �G�H�� �E�D�V�V�H�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H��

saturation de l'Ar dans le milieu considéré vers 10 GPa de pression. Enfin White et al., [1989] 

ont décrit un comportement linéaire de la concentration de l'Ar dans plusieurs liquides 

�V�L�O�L�F�D�W�p�V���M�X�V�T�X�¶�j�����������*�3�D���� 

 Le modèle de porosité ionique [Doremus, 1966; Carroll et Stolper, 1993] basé sur le 

remplissage progressif des espaces libres dans le réseau ou sites de solubilité (« free 

volume »), �D�Y�H�F�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q, prédit un comportement linéaire de la 

solubilité jusqu'à ce que tous les sites soient saturés en gaz rares. On atteint alors un plateau 

qui correspond à un maximum de solubilité. Cette conception est en accord avec les données 

présentées par Schmidt et Keppler [2002] et White et al., [1989]. Cependant, la structure du 

réseau silicaté évoluant avec la pression, on peut anticiper une évolution de la distribution de 

la taille des espaces libres à travers le liquide silicaté avec la pression, en particulier une 

décroissance de la taille de ces espaces à mesure que la pression augmente. Les données 

expérimentales de Chamorro-Perrez et al., [1996, 1998] suggèrent que cette modification de la 

taille des sites survient à 5 GPa et entraîne une chute drastique de la solubilité pour l'Ar. 

Guillot et Sarda [2006] ont modélisé le comportement des gaz dans des liquides silicatés 

comprimés afin de comprendre l'impact de la pression sur les coefficients de partage. Ils 

montrent que la concomitance entre la compaction du liquide et de la phase gazeuse entraîne 

un comportement quasi-linéaire de la solubilité jusqu'à des pressions de quelques GPa. De 

plus, pour les très hautes pressions (>10 GPa) leur modèle prédit un plateau de solubilité dont 

la valeur dépend de la taille de l'atome considéré et de la chimie du liquide silicaté. Ce modèle 

est en accord avec les données expérimentales de Schmidt et Keppler [2002]. Les travaux de 

Guillot et Sarda [2006] montrent que les données de basse pression, qui suivent la loi de 
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Henry, ne peuvent pas être extrapolées à des pressions supérieures à 0.1 GPa (l'hypothèse des 

gaz parfaits n'est plus valide).  

1.2.2. Dégazage à l'équilibre et hors équilibre  
 

Lors de la formation des bulles au sein du magma, la croissance est assurée par la 

diffusion des composants volatils depuis le liquide silicaté vers la phase gazeuse. On notera 

que l'augmentation du volume molaire du gaz dans la bulle due à la chute de pression lors de 

la remontée dans le conduit volcanique est également un processus de croissance de bulle.  
 

Dégazage à l'équilibre 
 

 Dans le cas du dégazage à l'équilibre, les concentrations en éléments volatils dans la 

�S�K�D�V�H���F�R�Q�G�H�Q�V�p�H�����O�L�T�X�L�G�H���Y�H�U�U�H�����j���O�¶�p�Tuilibre avec une phase gazeuse, sont déterminées par les 

lois de solubilité des éléments considérés. Même si le dégazage se fait principalement à basse 

pression, il est possible que, dans le cas des basaltes, la phase gazeuse (principalement formée 

de CO2) soit générée à des profondeurs mantelliques, à proximité des zones de fusion 

[Bottinga et Javoy, 1990]. Les différentes études sur les lois de solubilités des gaz permettent 

�G�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �O�L�T�X�L�G�H�� �V�L�O�L�F�D�W�p�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�K�Dse gazeuse à 

�O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �j�� �X�Q�H�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�R�Q�Q�p�H���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V��

�W�K�p�R�U�L�T�X�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �E�X�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�U�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �H�W�� �G�X�� �G�p�J�D�]�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��

conduit, et les comparer à ceux mesurés dans les bulles. Il s'avère que les valeurs du rapport 

élémentaire 4He/40Ar (généralement utilisé pour investiguer le fractionnement des gaz rares) 

mesurées dans des bulles de MORB peuvent varier depuis des valeurs proches de 1, jusqu'à 

plus de 100 [Sarda et Moreira, 2002; Moreira et Allègre, 2002; Aubaud et al., 2004; Burnard 

et al., 2002, 2003]. Guillot et Sarda [2006] �R�Q�W���P�R�Q�W�U�p���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���H�[�S�O�L�T�X�H�U���W�R�X�We la gamme 

du rapport élémentaire 4He/40Ar, �H�Q�� �I�D�L�V�D�Q�W�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�p�S�L�V�R�G�H�V�� �G�H��

nucléation à différentes profondeurs (et donc différents coefficients de partage entre les gaz 

rares) suivie par une perte des volatils par échappement des bulles. Ceci suggère donc que les 

différentes séquences de nucléation enregistrent les conditions P-T-Solubilité lors leur mise en 

place. 

 Ainsi, les modèles de dégazage à l'équilibre peuvent impliquer deux voire trois phases 

de croissance à l'équilibre (en système fermé) suivies de phases de dégazage en système 

ouvert [Bottinga et Javoy, 1989; Gerlach, 1989; Pineau et Javoy, 1994; Cartigny et al., 2001; 

Burnard et al., 2003; Sarda et Guillot, 2005; Guillot et Sarda, 2006], ou par des modèles de 

type distillation de Rayleigh [Marty, 1995; Marty et Tolstikhin, 1998; Marty et Zimmermann, 
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1999; Nishio et al., 1999; Burnard, 2001; Burnard et al., 2002, 2003; Yamamoto et Burnard, 

2005]. Le modèle de distillation de Rayleigh (équation 1.1) prédit la quantité de gaz résiduel 

(R) (ici de gaz rares) se partageant entre une phase liquide et gazeuse en fonction de la  

quantité de gaz initiale du système (R0), du coefficient de partage (entre les deux phases) du 

�J�D�]���G�
�L�Q�W�p�U�r�W�����.�����H�W���G�H���O�D���Iraction de liquide restante (f) :  

 
 

�4 
L �4�4�B���?�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�s�ä�s�; 
 

 

Dégazage hors équilibre 

 

 Lorsque la vitesse de remontée du magma dans le conduit est rapide ou lorsque la 

nucléation des bulles prend place pendant l'éruption, les échelles de temps ne sont plus 

suffisantes pour permettre un contrôle du dégazage par les seules lois de solubilité : le 

dégazage se fait hors équilibre. Dans ce cas, la quantité de gaz rares entrant dans les bulles est 

contrôlée par leurs coefficients de diffusion au sein du liquide. Le développement des 

modèles de dégazage hors équilibre (« dégazage cinétique ») a été motivé par les difficultés à 

expliquer toute la variabilité des concentrations de CO2 par rapport à la pression hydrostatique 

[Dixon et al., 1988], des rapports He/CO2 et Ar/CO2 ainsi que du rapport 13C/14C [Pineau et 

al., 1976; Pineau et Javoy, 1983; Exley et al., 1986; Des Marais et Moore, 1984; Mattey et al., 

1984]. C'est notamment le cas dans les bulles des verres basaltiques de type MORB par des 

�P�R�G�q�O�H�V���j���O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���� 

 Une solution a pourtant été proposée en faisant appel à une hétérogénéité de la source 

�P�D�Q�W�H�O�O�L�T�X�H�� ���H�Q�� �S�O�X�V�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�H�� �G�p�J�D�]�D�J�H�� �P�D�J�P�D�W�L�T�X�H������ �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U��

l'origine de la variabilité des rapports He/CO2 et Ar/CO2, �W�R�X�W�� �H�Q�� �U�H�V�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q��

dégazage à l'équilibre [Marty et Tolstikhin, 1998; Marty et Zimmermann, 1999; Nishio et al., 

1999; Burnard, 2004; Burnard et al., 2003]. Cependant, les études récentes sur les isotopes de 

l'He vont dans le sens d'un manteau en convection, �H�W���V�R�Q�W���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H���K�R�P�R�J�q�Q�H��

pour les MORBs [Ballantine et al., 2002; Class et Goldstein, 2005]. Notons qu'il existe 

cependant des hétérogénéités dans les MORBs, mais qu'elles sont bien moins grandes que 

celles enregistrées dans les OIB [Graham, 2002]. 
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 C'est dans ce contexte compliqué que Paonita et Martelli [2007] proposent un modèle 

de dégazage cinétique prenant en compte les vitesses de diffusion de l'He, de l'Ar et du CO2 

pour des conditions de haute pression (> 500 MPa) et de basse pression (0.1-500 MPa) et pour 

des températures comprises entre 1620 et 1470 K. Les auteurs expliquent ainsi que les 

tendances des rapports He/Ar vs. Ar/CO2 observées dans des inclusions fluides de verre de 

MORB (figure 1.3) sont contrôlées par les changements de pression lors de la remontée du 

magma. Ainsi, la profondeur de nucléatio�Q�� ���F�¶�H�V�W-à-dire la pression à laquelle les bulles se 

forment) détermine les différences des coefficients de diffusions entre l'Ar et le CO2 et 

conduit à différents types de dégazages cinétiques. Paonita et Martelli [2007] notent que l'He, 

dont le coefficient de diffusion est très largement supérieur à ceux de l'Ar et du CO2, est 

capable de maintenir un équilibre constant entre le liquide et la phase gazeuse. Ils concluent 

que les effets de la pression de nucléation sur les solubilités des gaz rares, la dynamique de 

remontée du magma, la trempe des échantillons et la conservation des caractéristiques du 

dégazage cinétique, permettent d'expliquer la complexité des rapports He/CO2 et Ar/CO2 

observée dans les MORB (Figure 1.3).  

 Gonnermann et Mukhopadhyay [2007] ont repris la possibilité d'un dégazage hors 

équilibre pour proposer une solution au paradoxe de l'hélium [Anderson, 1998]. Ils proposent 

que les faibles concentrations et rapports élémentaires en gaz rares mesurées dans les OIB 

soient le résultat d'un processus hors équilibre contrôlé par les différences de diffusivité entre 

les gaz, lors de dégazages successifs en système ouvert d'une source primitive en gaz rares. 

Leur modèle explique ainsi pourquoi les rapports élémentaires He/Ne et He/Ar et les quantités 

d'He sont d'un ordre de grandeur plus faible dans les OIB que dans les MORB. 
 

1.2.3.  Influence de la dynamique éruptive 

 

 La phase volatile joue un rôle prépondérant dans le style des éruptions volcaniques. La 

cinétique de dégazage va avoir un effet sur la v�L�W�H�V�V�H�� �G�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Y�H���� �H�W�� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H��

�G�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �Y�D�� �j�� �V�R�Q�� �W�R�X�U�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�U�� �O�H�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �I�U�D�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �O�L�T�X�L�G�H�� �H�W�� �O�D��

phase gazeuse, et donc les abondances et les rapports élémentaires et isotopiques des gaz rares 

et des autres volatils dans les deux phases en présence. 
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Figure 1.3: Diagramme He/Ar* vs. Ar*/CO2 illustrant le modèle de Paonita et Martelli 

[2007] ; Ar* est la quantité d'Ar corrigée de la contamination atmosphérique. (a) Mesures 

faites dans des vésicules de verre de MORB. (b) et (c) Détails des mesures et résultats du 

modèle de dégazage cinétique. Le rectangle grisé dans (a) et (b) représente les rapports 

mantelliques donnés par Sarda et Graham [1990] et Marty et Tolstikhin [1998]. La flèche 

grise en (a) trace l'évolution des rapports élémentaires pour un dégazage de type Rayleigh et 

pour une composition initiale de type "popping rock". Les flèches noires montrent l'évolution 

théorique d'une bulle (trait plein) et du liquide correspondant (en tirets) suivant un dégazage 

à l'équilibre pour une température de 1475 K, selon le modèle de Nuccio et Paonita [2001] . 

Le modèle suit trois chemins différents de dégazage, notés 1, 2 et 3 le long de la flèche noire. 

Le chemin 1 se réfère à un dégazage en système fermé d'un magma du manteau supérieur de 

composition en gaz rares, proche de la "popping rock" et subissant une décompression depuis 

1GPa jusqu'à 37 MPa. �/�H���F�K�H�P�L�Q�������H�V�W���L�G�H�Q�W�L�T�X�H���D�X���F�K�H�P�L�Q�������M�X�V�T�X�¶�j�����������0�3�D�����S�U�H�V�V�L�R�Q���j��

laquelle survient un épisode de perte totale des bulles, suivi d'une décompression en système 

�I�H�U�P�p���M�X�V�T�X�
�j�� ������ �0�3�D�����/�H���F�K�H�P�L�Q������ �H�V�W���L�G�H�Q�W�L�T�X�H���D�X���F�K�H�P�L�Q������ �M�X�V�T�X�¶�j�� �������� �0�3�D���� �S�U�H�V�V�L�R�Q���j��

laquell�H�� �V�X�U�Y�L�H�Q�W���X�Q�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �p�S�L�V�R�G�H�� �G�H�� �S�H�U�W�H�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�V�� �E�X�O�O�H�V���� �V�X�L�Y�L�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�F�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q��
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en système fermé jusqu'à 37 MPa. Les flèches orange, rouges, bleues et grises montrent les 

évolutions des rapports He/Ar* et Ar*/CO2 dans les bulles calculées par le modèle de 

croissance de bulles hors équilibre de Paonita et Martelli [2007]. Les flèches rouges ("non 

eq. ves., high-P") et orange ("non eq. ves., low-P") correspondent aux chemins 2 et 3 

respectivement, avec des coefficients de diffusion de l'Ar et du CO2 dépendants de la pression. 

Les flèches bleues ("eq. ves., DCO2 = 10-11.3 m².s-1") et grises (" non eq. ves., DCO2 = 10-11.8 

m².s-1") correspondent au chemin 2, avec des coefficients de diffusion indépendants de la 

pression (mais des coefficients à haute pression différents pour le CO2). Sources des données 

: Burnard et al., [2003]; Marty et Zimmermann [1999]; Marty et Tolstikhin [1998]; Javoy et 

Pineau [1991]; Pineau et Javoy [1994]; Burnard et al., [2002, 2003]; Aubaud et al., [2004] 

et Nishio et al., [2004]. 
 

Contexte basaltique  

 

Notre étude porte principalement sur des compositions de type basaltique. Ceci est 

largement dû au fait que la majorité du matériel volcanique en surface est de type basaltique. 

Le volcanisme basaltique aérien présente le plus souvent une dynamique éruptive effusive 

(sans éruption brutale de magma), avec des épisodes de coulées de lave fluide partiellement 

dégazée. Du point de vue du dégazage, ceci traduit une séparation précoce de la phase 

�J�D�]�H�X�V�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�J�P�D�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �V�X�U�I�D�F�H���� �&�H�W�W�H�� �V�p�S�D�U�D�Wion se manifeste en 

surface par des mécanismes bien distincts : éruptions stromboliennes et fontaines de lave. Les 

expériences de Jaupart et Vergniolle [1988] ont permis de montrer que les éruptions 

stromboliennes sont dues à la coalescence des bulles en profondeur qui donne lieu soit à des 

flux ascendants laminaires, soit à des écoulements pulsatoires (ou "slug flows" ; [Sparks, 

1978; Jaupart et Vergniolle, 1988, 1989]). La profondeur de la séparation reste toutefois 

sujette à controverse. Concernant les fontaines de lave, elles sont dues aux flux purement 

laminaires le long du conduit (Jaupart et Vergniolle [1988]). Le premier cas (flux ascendants 

laminaires) est associé à un dégazage superficiel du magma, tandis que le second 

(écoulements pulsatoires) résulte d'un dégazage profond (toit du réservoir). Allard et al., 

[2005] ont analysé par spectrométrie infrarouge les gaz émis lors d'une éruption de type 

fontaine de lave, afin de discriminer les deux hypothèses. La composition des gaz émis et plus 

spécifiquement les rapports CO2/S et S/Cl, sont en effet de bons traceurs de la profondeur du 

dégazage [Allard, 1986; Métrich et al., 2005; Spilliaert et al., 2006]. Durant la remontée du 

magma, le CO2 est exsolvé en premier, suivi par le souffre, puis par le chlore [Métrich et al., 

2005; Spilliaert et al., 2006]. Les rapports CO2/S et S/Cl sont donc élevés à haute pression, et 

diminuent jusqu'à atteindre des valeurs ~3 à la pression atmosphérique [Burton et al., 2003; 
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Allard, 1999; Métrich et al., 2005; Spilliaert et al., 2006]. Lors de l'éruption du 14 Juin 2000 

sur le mont Etna, Allard et al., [2005] ont mesuré des rapports CO2/S et S/Cl d'environ ~10. 

Ils concluent donc que les processus éruptifs responsables de la fontaine de lave, sont une 

séparation des gaz d'un magma préalablement accumulés à une profondeur ~1.5-2 km sous 

l'édifice. 

   

Cas des MORBs 
 

 Le volcanisme basaltique sous-marin des dorsales médio-océaniques, qui donne 

naissance aux MORB (Mid-Oceanic Ridge Basalts), représente la majorité du volcanisme à la 

surface terrestre. Bottinga et Javoy [1989, 1990] ont développé un modèle de dégazage des 

MORB qui implique deux étapes successives de nucléation et de croissance de bulles. La 

première s'effectuerait lors de la remontée du magma à travers le manteau, la seconde pendant 

l'éruption volcanique. Ils proposent également que la première phase exsolvée vienne 

s'accumuler dans la chambre magmatique, constituant le mécanisme déclencheur de 

l'éruption. La première phase de dégazage s'effectuerait donc en système fermé, alors que la 

seconde phase serait en système ouvert lors de la remontée du matériel volcanique dans le 

conduit. 

 Même si le modèle de Bottinga et Javoy [1989, 1990] est supporté par les travaux de 

Sarda et Graham [1991], la plupart des observations sur les MORB indiquent des schémas de 

dégazage plus complexes. Par exemple, comme le fait remarquer Colin [2013], les rapports 
4He/40Ar dans les bulles de MORB montrent des valeurs jusqu'à 500 fois supérieures au 

rapport mantellique [Jambon et al., 1986]. Pour produire de tels rapports 4He/40Ar dans le 

cadre du modèle proposé par Bottinga et Javoy [1989, 1990], il faudrait non seulement 

extraire la majeure partie des volatils contenus dans le liquide lors de la première phase, mais 

également avoir plusieurs cycles de dégazage successifs [Colin, 2013]. De plus, Burnard 

[1999] a montré, pour deux échantillons de verre de MORB prélevés à l'aplomb de la ride 

médio-atlantique, que le dégazage dans ces systèmes est compatible avec une distillation de 

type Rayleigh (équation 1.1). L'évolution des rapports 4He/40Ar dans les bulles (en fonction de 
40Ar/CO2) est concordante avec un dégazage contrôlé par la solubilité (Figure 1.4). Colin 

[2013] a également montré que le modèle de distillation de Rayleigh explique de manière 

convaincante l'évolution de la composition des bulles au sein d'un même échantillon de verre 

basaltique. En effet, les bulles analysées individuellement par ablation laser montrent des 

corrélations positives entre les rapports 40Ar/CO2 et 4He/40Ar (échantillons RD87DR10, 
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CH31DR01 et ND21-4 dans la Figure 1.4). Colin [2013] note que cette tendance de 

distillation de Rayleigh est induite par une perte progressive d'une partie des vésicules du 

magma tout au long de l'éruption. Pour Sarda et Moreira [2002], ces tendances linéaires 

peuvent être expliquées par une succession de phases de nucléation, suivie d'une exsolution 

partielle ou totale des gaz rares, contrôlée par la solubilité dans les conditions de pression 

propres à chaque phase de nucléation. 

 Certains échantillons de MORB affichent des comportements de dégazage qui 

�V�¶�p�F�D�U�W�H�Q�W�� �G�
�X�Q�H�� �G�L�V�W�L�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �5�D�\�O�H�L�J�K��[Colin, 2013]. Par exemple, les verres basaltiques 

ND12-2, CH98DR11 et CH31DR10, ne montrent pas de tendance positive entre les rapports 

CO2/
40Ar et 4He/40Ar (Figure 1.4). Les verres ND12-2 et CH98DR11 montrent des 

compositions 4He-40Ar-CO2 homogènes, ce qui suggère une équilibration des bulles avec le 

liquide/verre, et donc un temps suffisamment long lors du dégazage de la lave pour permettre 

cette équilibration. La "popping rock" présente également des concentrations 4He-40Ar-CO2 

�K�R�P�R�J�q�Q�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �O�D�L�V�V�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Y�R�O�D�W�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �V�X�E�L�� �D�X�F�X�Q�H�� �S�H�U�W�H�� �S�R�V�W-éruptive 

[Burnard, 1999]�����/�H���F�D�V���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���&�+�����'�5�������T�X�L���P�R�Q�W�U�H���X�Q���W�U�q�V���I�R�U�W��découplage entre 

les rapports He/Ar et Ar/CO2, est plus délicat. Une partie des vésicules étudiées semble avoir 

perdu leur He, ce qui pourrait être dû à la vitesse de refroidissement lente de cet échantillon  

[Colin, 2010]. En effet, la zone analysée dans �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���&�+�����'�5�������H�V�W���S�U�R�F�K�H���G�H���O�D���S�D�U�W�L�H��

interne, cristallisée du pillow lava, où le refroidissement est plus lent qu'au contact direct de 

l'eau de mer. La connaissance insuffisante des coefficients de diffusion des gaz rares ne 

permet pas de trancher précisément sur de tels mécanismes. 
 

Contexte explosif 
 

Le contexte des éruptions explosives est généralement associé à des laves de haute 

viscosité, bien qu'il existe des phénomènes explosifs en contexte basaltique, rares et mal 

compris (probablement liés à l'apport d'eau dans le système) [Williams, 1983]. Le dégazage 

dans de tels systèmes est fortement contrôlé par la quantité de volatils présents dans le 

magma. Au cours du dégazage, la perte de volatils, notamment la perte d'eau, peut conduire à 

une forte augmentation du degré de polymérisation du réseau et à un accroissement de 

plusieurs ordres de grandeur de la viscosité de la lave [Dunbar et Kyle, 1993]. Les 

manifestations de telles éruptions sont caractérisées par des colonnes pliniennes de gaz et de 

cendres, ainsi que par des coulées pyroclastiques ou des dômes de lave explosifs. Wilson et al. 

[1980] ont montré que la quantité de gaz exsolvée lors de l'éruption peut être un facteur 

important dans le contrôle du style éruptif des magmas visqueux. De plus, les vitesses 
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d'éjections des ponces et autres produits, mesurées au niveau des évents volcaniques sont de 

l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde (jusqu'à ~500 m/s). Pour atteindre de 

telles vitesses, il faut que la lave dans le conduit subisse une forte accélération, ce qui 

implique une expansion rapide des bulles. Il est donc très probable que des processus hors 

équilibre se déroulent dans le conduit. Toutefois, ces processus restent encore mal contraints, 

car la mauvaise connaissance des coefficients de diffusion des espèces volatiles est un 

obstacle à la compréhension de ces processus hors équilibre, �H�W���j���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���T�X�H�O�T�X�H�V��

mesures de gaz rares qui ont été faites dans les bulles de ponces [Pinti et al., 1999; Ruzié et 

Moreira, 2010].  

 

 

 
 
Figure 1.4 : Rapports 4He/40Ar* et 40Ar*/CO2 analysés dans des vésicules individuelles dans 
des MORB (d'après Colin, [2010]). Les corrélations linéaires observées dans les échantillons 
CH31DR01, RD87DR10 et ND21-4 correspondent à un processus de distillation de type 
Rayleigh. Les échantillons ND12-2, CH98DR11 et CH31DR10 quant à eux présentent des 
tendances qui reflètent probablement des processus hors équilibre (dégazage cinétique), 
d'équilibration avec le liquide environnant, ou de perte préférentielle de l'He 
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1.2.4.  Une fenêtre sur le dégazage : les processus cinétiques 
 

La diffusion des gaz rares a des applications importantes pour la compréhension de 

nombreux systèmes et processus géologiques, par exemple grâce à la datation par 

thermochronologie : He, Ne et Ar. Une de ces applications importantes concerne le dégazage 

des liquides/verres silicatés. L'interprétation des concentrations relatives et absolues des gaz 

rares est cependant difficile à cause du fort fractionnement qu'ils subissent pendant le 

�G�p�J�D�]�D�J�H���� �G�¶�R�•�� �O�
�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�H�V�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V�� �F�L�Q�p�W�L�T�X�H�V�� ���L���H���� �G�L�I�I�X�V�L�R�Q���� �T�X�L��

interviennent dans ces fractionnements.  

 

 Pinti [1999] a mesuré les gaz rares dans les bulles des verres de ponces, et a utilisé le 

fractionnement des isotopes de l'Ar et du Ne pour étudier l'incorporation d'air lors d'une 

éruption volcanique. Ses données montrent une large incorporation de Ne et d'Ar au sein de 

certaines vésicules (qui ont un rapport isotopique proche de la valeur atmosphérique), tandis 

que d'autres ont des rapports F(20Ne) jusqu'à 600 fois le rapport atmosphérique (Figure 1.5). 

Dans son étude, Pinti [1999] introduit un facteur de fractionnement F(20Ne) égal à : 

 

F(20Ne) = (20Ne/36Ar)échantillon / (
20Ne/36Ar)air. 

 

 

 

 

Figure 1.5: Facteur de 
fractionnement F du Ne en fonction 
de 1/36Ar. D'après Pinti et al., 
[1999] pour des échantillons de 
verres de ponces provenant du Japon 
et des Iles Eoliennes. 
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 Cet excès est imputable à un fractionnement cinétique lié à la différence de diffusivité 

des deux espèces : DNe > DAr���� �/�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H�� �G�X�� �I�U�D�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �G�p�S�H�Q�G�U�H�� �G�H�� �T�X�D�W�U�H��

facteurs : la température de trempe, le taux de refroidissement de la lave, l'épaisseur du verre 

séparant les vésicules de l'air, et les vitesses de diffusion des gaz. Pinti et al., [1999] a aussi 

mis l'accent sur le pourcentage de Ne magmatique préservé, qu'il a estimé à moins de 10%. 

 �2�X�W�U�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �3�L�Q�W�L et al., [1999], deux autres études [Kaneoka, 1980 ; Ruzié et 

Moreira, 2010] ont reporté un fractionnement isotopique en 40Ar, 36Ar 38Ar et 20Ne et 21Ne 

�G�D�Q�V�� �G�H�V�� �S�R�Q�F�H�V�� �Y�R�O�F�D�Q�L�T�X�H�V�� ���)�L�J�X�U�H�� ������������ �/�H�V�� �W�U�R�L�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �G�
�D�F�F�R�U�G�� �V�X�U��

l'origine cinétique du fractionnement isotopique, mais leurs interprétations divergent en ce qui 

concerne le stade durant lequel le fractionnement se développe : au stade magmatique ou au 

stade post-éruptif dans du matériel vitreux. Seule une étude poussée sur la diffusion des gaz 

rares peut apporter une réponse à cette question. 

 

 Aubaud et al., [2004] ont mesuré des fractionnements élémentaires de l'He et de l'Ar, 

dans les bulles de verres tholeiitiques collectées sur trois sites différents au niveau de la ride 

�S�D�F�L�I�L�T�X�H���(�V�W�����P�L�F�U�R�S�O�D�T�X�H���G�H���O�¶�v�O�H���G�H���3�k�T�X�H�V�������,�O�V���O�H�V���L�Q�W�H�U�S�U�q�W�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���P�R�G�q�O�H��

de dégazage en deux étapes : i) une première étape en système fermé, avec une génération de 

bulles qui se produit entre la source et la chambre magmatique, et ii) une seconde étape qui 

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�J�P�D�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �F�K�D�P�E�U�H�� �P�D�J�P�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �S�O�D�Q�F�K�H�U�� �R�F�p�D�Q�L�T�X�H����

Lors de la deuxième phase, les volatils diffusent vers les bulles avec des temps plus ou moins 

longs qui vont induire des concentrations plus ou moins proches de l'équilibre. Dans ce 

schéma, les auteurs proposent que les fractionnements élémentaires de gaz rares suivent une 

droite de mélange entre un pôle à l'équilibre (fractionnement contrôlé par la solubilité) et un 

pôle hors équilibre (fractionnement cinétique contrôlé par la diffusion). Les processus 

cinétiques prendraient place lors du dernier stage de dégazage, juste avant l'éruption, ce qui 

entraîne des temps d'équilibration très courts et donc un fort fractionnement dû à la différence 

de diffusivité des gaz rares. Les  bulles ainsi générées présentent de petites tailles (faible 

temps de croissance) mais une forte densité numérique (taux de nucléation élevé), et des 

rapports élémentaires 4He/40�$�U�� �� �p�O�H�Y�p�V�� ���)�L�J�X�U�H�� ������������ �'�H�X�[�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �G�¶�$�X�E�D�X�G�� �H�W�� �D�O., 

[2004] montrent un comportement particulier (PI 07-05 et 07-08) : ils ont des caractéristiques 

proches d'un dégazage à l'équilibre (i.e. faible sursaturation en carbone) mais des rapports 
4He/40�$�U���p�O�H�Y�p�V���F�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q���G�p�J�D�]�D�J�H���K�R�U�V���p�T�X�L�O�L�E�U�H���� �/�H�V���D�X�W�H�X�U�V���V�X�J�J�q�U�H�Q�W���T�X�H��

des étapes additionnelles de dégazage pourraient être responsables de ces forts rapports, et 

concluent que le rapport 4He/40Ar ne présente pas un caractère discriminant pour l'étude des 
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�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�X�� �G�p�J�D�]�D�J�H�� �F�L�Q�p�W�L�T�X�H�� �R�X�� �j�� �O�
�p�T�X�L�O�L�E�U�H���� �/�j�� �H�Q�F�R�U�H���� �R�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H��

connaissance des mécanismes diffusifs dans les liquides silicatés (conditions pré- et syn-

éruptives) et dans les verres (conditions post-éruptives) est nécessaire pour comprendre et 

modéliser le comportement des gaz rares au cours du dégazage volcanique.  

 

Figure 1.6 : Diagramme 40Ar/36Ar versus 38Ar/36Ar illustrant le fractionnement isotopique de 
l'Ar [ Kaneoka, 1980]. Les cercles représentent les mesures faites dans les roches volcaniques 
(laves en coussins, ponces, etc.) et les triangles les mesures faites dans les gaz prélevés au 
niveau des fumeroles et des zones thermales. Le trait plein représente la ligne de 
fractionnement de masse pour l'Ar atmosphérique. Les valeurs numériques reportées le long 
de la droite de fractionnement représentent les rapports isotopiques du gaz résiduel soumis à 
un fractionnement de masse depuis une source atmosphérique (notée "A"). 
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Figure 1.7: Modèle cinétique d'Aubaud et al., [2004] pour expliquer les concentrations 
�H�W���O�H�V���I�U�D�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���H�Q���J�D�]���U�D�U�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���E�X�O�O�H�V�����D�����&�D�V���G�H���O�D���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���U�D�S�L�G�H���G�¶�X�Q�H��
bulle : l'hélium diffusant plus rapidement que l'argon, le rapport 4He/40Ar de la bulle est 
élevé. b) Si la bulle a suffisamment de temps pour s'équilibrer avec le liquide 
environnant, alors le contrôle diffusif laisse place au contrôle par les solubilités (i.e. 
coefficients de partage des gaz rares) ���� �O�
�D�U�J�R�Q�� �P�R�L�Q�V�� �V�R�O�X�E�O�H�� �T�X�H�� �O�¶�K�p�O�L�X�P�� �G�D�Q�V�� �O�H��
liquide va entrer dans la bulle plus facilement�����G�¶�R�•���X�Q���U�D�S�S�R�U�W��4He/40Ar faible. 
 

 

1.3.  LA DIFFUSION  

 

 La diffusion est due au premier ordre à l'activation thermique à l'échelle atomique du 

mouvement des particules (i.e. atomes, ions, molécules) dans des matériaux vitreux, 

cristallisés, fondus ou gazeux. Dans les solides, ce type de transport est l'unique moyen de 

permettre le mouvement d'une particule dans le réseau cristallin. Dans les liquides silicatés, il 

existe en plus du transport diffusif, un transport convectif qui permet le mouvement des 

masses. Ce phénomène altère non seulement la concentration d'un élément au sein de 

l'échantillon, mais également son rapport isotopique. 

 

 

 

a) b) 
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1.3.1.  �8�Q���H�[�H�P�S�O�H���G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H de diffusion �����O�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q 

 

Il existe, dans la littérature, un grand nombre de types de diffusions possibles, suivant 

que l'on considère un gradient chimique ou non, un système binaire ou multi-composants, que 

l'on considère un ou plusieurs éléments diffusifs (isotopiques ou non), ou que ces éléments 

soient en très faible quantité. Pour poser le problème, on présente brièvement ici le principe 

�G�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �S�R�X�U�� �P�H�V�X�U�H�U�� �O�H�V�� �F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V�� �G�H��

diffusion des gaz rares dans les verres silicatés (une présentation détaillée sera donnée plus 

loin).  

 �/�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �G�H�� �G�p�S�D�U�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �I�U�D�J�P�H�Q�W�V�� �G�H��

�Y�H�U�U�H���F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���G�H�V���J�D�]���G�L�V�V�R�X�V�����/�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���S�O�D�F�H�U���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���V�R�X�V��

vide puis à le chauffer progressivement pour faire diffuser les gaz hors du verre : la mesure de 

la fraction de gaz émise au cours du temps permet de déduire les coefficients de diffusion. 

Dans nos expériences, le gaz émis est un mélange de tous les gaz rares en présence (He, Ne, 

Ar, Kr et Xe). Les coefficients de diffusion dérivés de ces fractions de gaz vont donc traduire 

la concurrence inter-espèces au sein du réseau. Cette diffusion multi-espèces a été traitée 

assez tôt dans la littérature [Cussler, 1976; Lasaga, 1979; Ghiorso, 1987; Trial et Spera, 1994; 

Kress et Ghiorso, 1993; Liang et al., 1997 ; Mungall et al., 1998], mais compte tenu de la 

complexité de ces systèmes (à trois, ou plus éléments diffusifs), une description mathématique 

simple de la diffusion est requise. Les modèles et les équations de diffusion sont discutés en 

détail dans la section suivante (§ 1.3.4). �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �F�D�O�F�X�O��

des coefficients de diffusion à partir des fractions de gaz émis est fondé sur des 

développements mathématiques faits par Fechtig et Kalbitzer [1966]. Ces développements ne 

sont valides que si les échantillons ont une distribution homogène des gaz d'intérêt dans le 

réseau. Toute déviation par rapport à cette condition initiale peut entraîner une évaluation 

incorrecte des coefficients de diffusion. Dans le cas d'analyses d'échantillons naturels (pour la 

datation ou la thermochronologie), il faut donc privilégier des échantillons avec une histoire 

thermique simple afin d'éviter de grandes hétérogénéités dans la structure. Les échantillons de 

�W�\�S�H�� �0�2�5�%�� �H�W�� �O�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �G�H�� �Y�H�U�U�H�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �G�R�Q�F�� �E�L�H�Q�� �D�G�D�S�W�p�V�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W��

subi une trempe rapide, ce qui limite les possibilités de développement de gradients de 

concentrations en gaz rares. On notera que le traitement mathématique de la diffusion est le 

même pour tous les gaz rares et leurs isotopes. 
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1.3.2.  Equations générales 
  

 Le but de ce mémoire n'est pas de décrire la multitude de solutions possibles qui 

découlent des équations générales de la diffusion. On se bornera à donner ici les équations et 

les solutions utiles pour le lecteur. Des solutions complètes à de nombreux problèmes peuvent 

être trouvées dans les ouvrages de référence [Carslaw et Jaeger, 1959; Crank, 1975; Zhang et 

Cherniak, 2010].  

 Le pionnier dans la mise en équation de la diffusion est un physiologiste allemand de 

la fin du XIXème siècle, Adolph Fick (1829-1901). En s'appuyant sur les travaux de Fourier 

�V�X�U���O�D���F�R�Q�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�K�D�O�H�X�U�����L�O���D���G�p�U�L�Y�p���X�Q�H���I�R�U�P�X�O�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���O�D����ère loi 

de Fick :   

  

�, 
L �� 
F�&
l
�ò�%
�ò�T

��
p���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�s�ä�t�; 

 

Où J est le flux diffusif par unité de section, D le coefficient de diffusion, C la concentration 

de l'élément considéré, x �O�D�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �H�I�I�H�F�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �H�W�� �˜C���x̃ le gradient de 

concentration. Si la concentration est exprimée en g·m-3, le flux sera exprimé en g·s-1·m-2 et le 

coefficient de diffusion en m2·s-1. Le signe négatif indique que la direction du flux diffusif est 

dans le sens inverse du gradient de concentration. 

 Cette équation est mathématiquement correcte uniquement dans un milieu isotrope où 

les propriétés structurales et diffusives restent les mêmes en tout point du milieu et dans 

toutes les directions. La 1ère loi de Fick relie un flux à un coefficient de diffusion D. Dans les 

phénomènes de diffusion, il est souvent plus utile d'exprimer l'évolution d'un profil de 

�F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���W�H�P�S�V���H�Q���S�D�U�W�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���L�Q�L�W�L�D�O�H���K�R�P�R�J�q�Q�H�����3�R�X�U���F�H�O�D 

on fait appel à la seconde loi de Fick qui est une dérivée de la première loi. On obtient alors : 

 

�ò�%
�ò�P��


L ���&�� �F
�ò�6�%
�ò�T�6

���G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �:�s�ä�u�; 

 

Où D est indépendant de C et de x. Pour bien comprendre l'origine de cette équation, on peut 

prendre le cas simple d'un flux diffusif à travers une couche d'épaisseur dx en considérant la 

diffusion uniquement dans la direction x  (Crank, 1975 ; Zhang et Behrens, 2000], comme 

illustré sur la Figure 1.8. Le flux entrant au point x est Jx et le flux sortant au point x+dx est 
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Jx+dx. La variation de la concentration de l'élément diffusant dans un élément de volume V, de 

surface S �H�W���G�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U���Gx est :  

 

�ò�%
�ò�P��


L ��
�,�ë �® �5 
F �� �,�ë�>�×�ë�® �5

�8

L


F�ò�,�:�T�;

�ò�T
�������������������������������������������������������������������������������������������� �:�s�ä�v�; 

 

Où V = S·dx est le volume. 

 

 �(�Q���L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Q�W���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���O�R�L���G�H���)�L�F�N�����p�T�X�D�W�L�R�Q�������������G�D�Q�V���O�¶�p�T�X�D�W�L�R�Q�����������������H�W���V�L��D est 

indépendant de C et de x, on obtient bien l'équation (1.3). Il est également utile d'avoir la 

forme en 3D de la 2ème loi de Fick : 

  

�ò�%
�ò�P��


L ���&�� �F
�ò�6�%
�ò�T�6

�� 
E ��
�ò�6�%
�ò�U�6


E ��
�ò�6�%
�ò�V�6

�G������������������������������������������������������������������������������������������ �:�s�ä�w�; 

 

 La solution des équations de diffusion donne accès à la "distance caractéristique" de 

diffusion, une grandeur qui est très utilisée en sciences de la Terre. Cette distance (équation 

1.6) est exprimée par la racine carrée du coefficient de diffusion multipliée par la durée de la 

diffusion t :  

 

�T�� 
N ��
¥�:�& �Û �P�;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�s�ä�x�; 

 

Figure 1.8 : Schéma des flux 
entrant et sortant d'un élément 
�G�H�� �Y�R�O�X�P�H�� �G�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�[���� �/�H��
flux suivant l'axe x est 
unidirectionnel. Le flux en x est 
noté Jx et celui en x+dx est Jx+dx.   
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"Loi" d'Arrhenius  

 

 Les études sur la diffusivité (D) montrent que le paramètre principal qui influence la 

diffusion est la température. Svante Arrhenius (1859-1927) a proposé une loi qui prend en 

compte cette dépendance à la température et qui est maintenant appelée "loi d'arrhénius": 

 

Ln(D) = Ln(A) - (Ea /RT)        (1.7) 

 

 Dans cette expression Ea représente l'énergie d'activation (kJ.mol-1), R est la constante 

des gaz parfaits (8.314 J.mol-1.K-1) et T la température (K). Le paramètre A est appelé le 

facteur de choc ou de fréquence (fréquence de collision, cm2.s-1������ �/�D�� �O�R�L�� �G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�� �V�¶�p�F�U�L�W��

aussi : 
 

D = D0 exp(-Ea /RT)      (1.8) 
 

Où D est le coefficient de diffusivité et D0 le facteur pré-exponentiel qui est équivalent à la 

valeur de D pour T �o  �’���� 

 En se basant sur les travaux de Lasaga [1998]���� �O�¶�p�Q�H�U�J�L�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q��Ea peut être 

interprétée comme l'enthalpie nécessaire pour activer les sauts diffusifs au sein de la structure 

du milieu considéré. Dans cette vision des choses, la diffusion est donc purement un 

processus activé thermiquement et contrôlé par la quantité d'énergie (thermique) délivrée à 

l'atome pour franchir un potentiel d'énergie entre deux sites diffusifs. Si l'on résume la 

littérature, la dépendance de la diffusion à la température semble être, de manière générale, 

reproduite par des relations arrheniennes autant pour les éléments alcalins et alcalino-terreux 

[Jambon et Semet, 1978; Jambon, 1982], que pour les formateurs de réseaux [Groove et al., 

1984; Cherniak, 2003], l'oxygène [Muehlenbachs et Kushiro, 1974; Lesher et al., 1996] ou les 

gaz rares [Swets et al., 1961; Shackleford, 1990; Frank et al., 1961; Carroll et Stolper, 1991; 

Roselieb et al., 1995]. 

 

Effet de la pression 
 

 La pression a un effet moindre que la température sur la diffusion, et  son influence sur 

les coefficients de diffusion est encore mal connue. Lorsque l'on considère la pression, la loi 

�G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�����p�T�X�D�W�L�R�Q�������������G�H�Y�L�H�Q�W���� 

 

D = D0·exp-(Ea+P�¨V)/RT                                (1.9) 
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Où Ea �H�V�W�� �O�
�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �G�
�p�Q�H�U�J�L�H�� �j�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H���� �¨V est le volume d'activation 

(interprété comme la différence de volume entre l'état de transition du système et l'état au 

repos) et Ea + P�¨V est l'énergie d'activation à la pression P�����/�H���Y�R�O�X�P�H���G�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���S�H�X�W���r�W�U�H��

positif (D diminue quand la pression augmente) ou négatif (D augmente quand la pression 

�D�X�J�P�H�Q�W�H������ �3�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���� �R�Q�� �Y�R�L�W�� �G�R�Q�F�� �T�X�H�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�V�W�� �S�O�X�V��

�F�R�P�S�O�H�[�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���S�H�X�W���V�R�L�W���D�F�F�p�O�p�U�H�U���V�R�L�W���U�D�O�H�Q�W�L�U���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� 

 Dans le cas de l'Ar dans un liquide rhyolitique anhydre, Behrens et Zhang [2010] ont 

montré que la diffusivité décroît linéairement avec la pression (Figure 1.9). Quelques 

expériences ont également étudié l'influence de la pression (entre 1kbar et 14kbar) sur les 

diffusivités de l'Ar menées sur de cristaux de biotite [Harrison et al., 1985]. Toutefois, les 

données expérimentales restent limitées et ne permettent pas de connaître l'effet de la pression 

sur la diffusion de l'He et de l'Ar (i.e. effet de la pression d'activation (équation 1.9) vs. 

modification de la structure du réseau en fonction de P) dans des verres basaltiques. Le 

�S�U�R�E�O�q�P�H�� �H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�� �X�Q�� �H�I�I�H�W�� �P�D�M�H�X�U�� �V�X�U�� �O�D�� �V�R�O�X�E�L�O�L�W�p�� �G�H��

�O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�L�T�X�L�G�H�V�� �V�L�O�L�F�D�W�p�V�� �H�W�� �T�X�H��l'eau dans le système a tendance à augmenter les 

coefficients de diffusion. 

 

Figure 1.9: Effet de la pression sur les coefficients de diffusion de l'Ar dans un liquide/verre 
rhyolitique [Zhang et Behrens 2001]. On note une influence négative de la pression sur les 
coefficients de diffusion de l'Ar. La gamme des pressions étudiées est relativement réduite 
(< 1 GPa). 
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Diffusivité et viscosité 

 

Les mécanismes diffusifs s'illustrent par une forte dépendance vis-à-vis de la 

température comme le montrent les relations linéaires entre Log(D) et 1/T dans les 

�G�L�D�J�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V���� �/�D�� �Y�L�V�F�R�V�L�W�p�� �G�X�� �P�D�W�p�U�L�D�X���� �T�X�L�� �P�H�V�X�U�H�� �O�D�� �U�p�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W��

�G�¶�X�Q���O�L�T�X�L�G�H�����R�X���G�¶�X�Q���Y�H�U�U�H���j���K�D�X�W�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�������H�V�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H��

de la température. Bien que le coefficient de diffusion et la viscosité matérialisent des 

processus distincts, ces propriétés macroscopiques sont toutes deux contrôlées par la structure 

�G�X���Y�H�U�U�H���O�L�T�X�L�G�H���H�W���O�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�W�R�P�H�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���P�L�F�U�R�V�F�R�S�L�T�X�H�����'�H���I�D�L�W�����L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H��

relation entre ces deux propriétés qui a été établie par Einstein en 1905 et qui est donnée par 

la loi de Stokes-Einstein :  
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Où k est la constante de Boltzmann (1.38x10-23 J.K-1), T la température (K), ����la viscosité 

(Pa.s) et r le rayon de la particule diffusante. En assimilant le rayon r à la distance entre deux 

oxygènes (1.485×10-9 m; [Strausser et al., 2007]�������R�Q���S�H�X�W���D�L�Q�V�L���U�H�P�R�Q�W�H�U���j���O�D���G�L�I�I�X�V�L�Y�L�W�p���G�¶�X�Q��

�Y�H�U�U�H���R�X���G�¶�X�Q���O�L�T�X�L�G�H���V�L�O�L�F�D�W�p���H�Q���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W���H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W���V�D���Y�L�V�F�Rsité.  

 On notera que la validité de ce modèle est très discutée pour des degrés de surfusion 

élevés du liquide [Tarjus et Kivelson, 1995; Geyer et al., 1996]. Ainsi, dès que l'on atteint la 

température de transition vitreuse (Tg) et les basses températures (<< Tg), les mouvements des 

alcalins et des alcalino-terreux se découplent des phénomènes de relaxation du réseau (liés à 

la viscosité), ce qui limite l'hypothèse d'une relation directe entre diffusion et viscosité dans le 

verre. 

 

1.3.3.  Solution à un problème de diffusion à source de gaz infinie dans un espace 
infini ou semi-infini (expérience dite de "thin-source"). 

 

 La résolution de ce problème de diffusion a été à la base des expériences de diffusion 

de type "thin-source", qui nécessitent de dériver d'un profil de concentration des valeurs de 

coefficients de diffusion [Jambon et Carron, 1976; Hofmann et Magaritz, 1977; Behrens, 

1992]. Le principe classique des expériences fonctionnant sur ce modèle est de mettre en 

contact une surface plane d'un matériau avec une source infinie de gaz ou de solides, et de 

mesurer en fonction du temps la pénétration du gaz (dans le cas de l'étude d'un gaz) dans le 
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milieu. Le profil ainsi généré donne des informations sur le coefficient de diffusion du gaz 

dans le matériau considéré à la température appliquée. Mathématiquement, ce système se 

résout avec l'équation suivante :  
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Où x est la distance mesurée depuis la surface de diffusion, M et C sont respectivement la 

quantité et la concentration de l'atome diffusant initial, D le coefficient de diffusion et t le 

�W�H�P�S�V�� �p�F�R�X�O�p���� �/�D�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�
�X�Q�� �W�H�O�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �V�H�P�L-infini, avec une 

surface maintenue à concentration constante C0 (concentration à x = 0), avec Ci la 

concentration initiale dans le matériau, est obtenue en utilisant la méthode des transformées 

de Laplace [Crank, 1975] :  
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Où C(x, t) est le profil de concentration au temps t. Projeté dans un diagramme erf -1[(C(x, t)-

C0)/(Ci-C0) en fonction de x, le profil de concentration dessine une droite dont la pente est 

égale à (4Dt)-1/2 (Figure 1.10). 

 

1.3.4. Equations de diffusion dans le cas des expériences d'émanation  
 

 �/�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�D�� �T�X�D�Q�W�L�I�Lcation des deux paramètres 

caractérisant une équation de diffusion de type Arrhenius : l'énergie d'activation Ea et le 

coefficient pré-exponentiel D0. Strictement, les équations de Fechtig et Kalbitzer [1966] 

(équations 1.17a - 1.17b  - 1.17c) donnent accès au rapport D/a², où D est le coefficient de 

diffusion et a la taille du domaine de diffusion: il faut connaître a pour calculer le coefficient 

de diffusion. L'approche la plus simple consiste à estimer le diamètre de l'échantillon en 

l'approximant à une sphère. L'erreur commise lors de la détermination de ce paramètre a un 

effet non négligeable sur les valeurs de D (chapitre §3.1). Dans le cas d'expériences multi-

grains, une moyenne entre tous les morceaux de verre est choisie.  
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Figure 1.10. En haut: profil de concentration obtenu par diffusion d'atomes d'U dans un 
cristal de diopside. En bas: le même profil projeté dans un diagramme erf -1[(C(x, t)-C0)/(Ci-
C0) en fonction de x. Source : Van Orman et al., [1998]. 
 

 Comme le discute Baxter [2010], cette caractérisation de a suppose que la longueur 

caractéristique de diffusion de l'atome considéré est bien représentée par le diamètre de 

l'échantillon. En présence de craquelures ou de fissures, les domaines réels de diffusion ont 

une taille inférieure à a et les valeurs de D dérivées de D/a² seront surestimées et variables en 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���W�D�L�O�O�H���G�H�V���J�U�D�L�Q�V���X�W�L�O�L�V�p�V�����S�R�X�U���X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�X���U�p�V�H�D�X���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�������/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��

de verres naturels de type MORB et de verres de synthèse en laboratoire tend à réduire ces 

effets. Dans nos expériences, nous considérons donc que la structure du verre est homogène et 

�T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���]�R�Q�H�V���P�D�F�U�R�V�F�R�S�L�T�X�H�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���S�U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�O�H���� 

 

 Les expériences de type émanation de gaz ont souvent été utilisées en géochimie et en 

thermochronologie pour mesurer les coefficients de diffusion. Elles permettent de remonter au 

coefficient de diffusion du milieu, en mesurant les quantités de gaz sortant d'un échantillon 

�O�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���V�R�X�P�L�V���j���G�H�V���S�D�O�L�H�U�V���G�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���G�X�U�p�H���F�R�Q�Q�X�H�����3�R�X�U���U�p�V�R�X�G�U�H���F�H���S�U�R�Elème 
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�G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q���p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���V�S�K�p�U�L�T�X�H���G�H���U�D�\�R�Q��a, on considère une géométrie à 

�V�\�P�p�W�U�L�H�� �V�S�K�p�U�L�T�X�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� ���G�R�Q�F�� �O�H�� �I�O�X�[�� �H�V�W�� �U�D�G�L�D�O������ �H�W�� �O�¶�R�Q��

admet que le milieu est isotrope et que D est indépendant de la concentration C et de x (la 

distance mesurée depuis le centre). Dans ces conditions, la solution de la seconde loi de Fick 

���p�T�X�D�W�L�R�Q�������������V�¶�p�F�U�L�W���� 
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En posant les conditions suivantes : 

  

   Pour t = 0 :  C = C0  0 �d r �d a  

      C = 0,  r > a 

   Pour t > 0 :  C = C(r, t), 0 �d r �d a  

      C = 0,  r > a 

 

Où C0 �H�V�W���O�D���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���L�Q�L�W�L�D�O�H���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���Y�R�O�D�W�L�O���G�R�Q�Q�p���G�D�Q�V���O�D���V�S�K�q�U�H�����O�D���V�R�O�X�W�L�R�Q���S�U�H�Q�G��

la même forme que les équations de diffusion dans un plan d'épaisseur a (entre r = 0 et r = a ; 

[Crank, 1975]): 
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Avec C1 �O�D�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�
�L�Q�W�H�U�I�D�F�H�� ���D���� �H�W�� �Q���� �X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� ���S�D�V���� ������ �”�� �Q�� �”�� �’���� �D�V�V�R�F�L�p�� �j��

�F�K�D�T�X�H���S�D�V���G�H���W�H�P�S�V�����'�D�Q�V���O�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q�����R�Q���Q�H���P�H�V�X�U�H���S�D�V���O�H�V���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V��

de gaz résiduels �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���� �P�D�L�V�� �O�D�� �I�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �J�D�]�� �p�P�L�V�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�U�L�H�� �G�H��

paliers de température croissante et de durée t. La fraction de gaz est exprimée par le 

paramètre F qui est défini par la quantité de gaz Ci extraite pour le palier de température i 

normalisé à la quantité de gaz totale Ctot contenue dans l'échantillon:  
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La relation entre F et D a été dérivée par Fechtig et Kalbitzer [1966] : 
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 �&�H�W�W�H�� �I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �Q�H�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�U�D�F�W�L�R�Q��F élevée (F �t 90 %), 

cas pour lequel la convergence du terme infini est robuste. Reichenberg [1953] a proposé des 

équations permettant de résoudre les cas des valeurs de F faibles ou modérées. On entend par 

faibles et par modérées des fractions F inférieures à 10% et 90%, respectivement, de la 

quantité totale en gaz présente dans l'échantillon. On obtient ainsi trois équations qui 

permettent de traiter tous les cas de figure : 
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 �$�L�Q�V�L���� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�� �O�D�� �W�D�L�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� ���V�R�Q�� �U�D�\�R�Q��a), nous pouvons extraire le 

coefficient de diffusion D de la fraction de gaz mesurée par spectrométrie pour une 

température et un temps d'extraction donnés. Comme les fractions de gaz émis sont mesurées 

pour une suite de paliers de température croissante, on a directement accès à la relation entre 

D et T. Les �U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�¶�X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���G�¶�p�P�D�Q�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���L�O�O�X�V�W�U�p�V���V�X�U���O�D���)�L�J�X�U�H������������ 

 

1.3.5. Autres lois de diffusion 
 

Loi de Graham 

 

La loi de Graham stipule que les vitesses de diffusion de deux gaz aux mêmes 

conditions de température et de pression sont inversement proportionnelles à la racine carrée 

de leurs masses molaires ou de leurs masses volumiques : 
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Figure 1.11 : Diagramme montrant la variation du coefficient de diffusion de l'Ar en 
fonction de la température dans un verre d'albite [Carroll et Stopler, 1991]. Les 
coefficients de diffusion ont été calculés à partir des fractions de gaz extraites pour 
des paliers de température croissante. 
 
 

La loi de Graham peut être dérivée des équations de la théorie cinétique moléculaire : 

 

 

EcA = EcB 

0.5*mA*DA² = 0.5*mB*DB² 

mA*DA² = mB*DB² 
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Où Ec est l'énergie cinétique du gaz, m les masses et D les diffusivités. Implicitement, la loi 

de Graham a pour conséquence que le rapport des coefficients de diffusion de deux espèces 

est indépendant de la température. 

 

Loi de compensation 

 

 La loi dite « de compensation » est une loi empirique proposée par Winchell [1969] 

qui avait remarqué que les coefficients D0 et les énergies d'activation Ea calculés à partir des 

�G�U�R�L�W�H�V�� �G�
�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �G�L�I�I�X�V�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�r�P�H�� �P�L�O�L�H�X�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V��

indépendants (Figures 1.12 et 1.13). Il a donc proposé qu'il existe une relation linéaire entre 

�O�H�V���S�H�Q�W�H�V���G�H�V���G�U�R�L�W�H�V���G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V����Ea, et leurs ordonnées à l'origine, Log10(D0) (Figure 1.12b ; 

voir aussi : [Hofmann, 1980; Hart, 1981]) :  

 

 

Log10(D0) = b + a*Ea     (1.19) 

 

avec une pente a positive (plus Ea est élevée, plus D0 est élevé). Si cette relation linéaire 

�H�[�L�V�W�H���� �F�H�O�D�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�H�V�� �G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �G�R�Q�Q�p�� �R�Q�W�� �X�Q�� �S�R�L�Q�W��

�G�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�� ���)�L�J�X�U�H��1.12a) : ce point de convergence permet de définir une 

température Tiso (pour isocinétique) où toutes les diffusivités sont égales et donc ont 

compensé leur écart. A partir de �O�D���O�R�L���G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�����p�T�X�D�W�L�R�Q��������), on peut déduire facilement 

�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H��Tiso: 
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 Plusieurs études ont mis en évidence une convergence des coefficients de diffusion. 

Notamment Roselieb et al., [1995] ont montré que la diffusivité des gaz rares dans un verre de 

silice pure et dan�V�� �X�Q�� �Y�H�U�U�H�� �G�¶�D�O�E�L�W�H�� ���1�D�$�O�6�L3O8) tendait à converger vers une même 

température (Figure 1.13). Zhao et Zheng [2007] trouvent un comportement similaire pour un 

élément (Ar, H, Pb et Sr), dans plusieurs matrices différentes (quartz, perthite, hornblende, 

etc.). Cependant, on notera que la loi de compensation reste très empirique et qu'il y a de 

larges incertitudes dans le calcul de Tiso. Dans la Figure 1.13b, par exemple, on remarque que 

les points de convergence des gaz rares lourds et des gaz rares légers sont très nettement 
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séparés. De plus les croisements des droites de diffusivité sont situés à haute température, 

voire à très haute température, alors que les données expérimentales sont mesurées à 

�U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �E�D�V�V�H�V�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V���� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�H���� �,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �H�X��

�G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H�� ���F��-à-d. non extrapolée) de la convergence à haute température des 

coefficients de diffusion de plusieurs espèces dans un même milieu.  

 

 

 

Figure 1.13 : Coefficients de diffusion des gaz rares dans deux verres (silice pure et albite 
NaAlSi3O8 ; [Roselieb et al., 1995]). Dans le verre de silice, les droites d'Arrhenius de l'Ar, 
du Kr et du Xe convergent vers 2280 K. La même tendance est observée pour le verre 
NaAlSi308 �D�Y�H�F�� �X�Q�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�p�F�R�X�S�O�p�� �H�Q�W�U�H�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �O�R�X�U�G�V�� �H�W�� �O�p�J�H�U�V���� �/�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �F�H��
découplage n'est pas bien comprise. 

 

 



CHAPITRE 1 �± �(�7�$�7���'�(���/�¶�$�5�7 : LA DIFFUSION ET LE DÉGAZAGE                                  47 
 

 

 
 
 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 
 

 

 

 

 

Figure 1.12 ���� �D���� �'�L�D�J�U�D�P�P�H�� �G�¶�$�U�U�K�H�Q�L�X�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �P�R�Q�W�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�H�V�� �G�H�� �G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �G�H��
trois éléments a, b et c dans un même milieu. Le point de convergence de ces trois droites 
définit la température Tiso (isokinetic). b) Relation linéaire entre Ea (énergie d'activation) 
et Log(D0) : l'ordonnée à l'origine est Log(D*), où D* est la diffusivité des trois espèces à 
la température Tiso. 
 

1.4. INFLUENCE DE L'ETAT DE LA MATIERE  

 

 La structure des milieux traversés joue un rôle dans les processus physiques contrôlant 

la diffusion des gaz. Ainsi, un atome d'He est soumis à des contraintes différentes de la part 

du réseau silicaté selon que le système est à l'état liquide, vitreux ou dans un état transitionnel 

entre le verre et le liquide. De plus, les comportements entre les différents atomes de gaz rares 

étudiés (He, Ne et Ar) vont également être distincts. Il est donc primordial de bien 

comprendre les différents milieux rencontrés et leur impact sur les processus diffusifs.  

 

1.4.1.  L'état vitreux : Théorie 

 

 �8�Q�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�p�P�H�Q�W�� �D�G�P�L�V�H�� �G�¶�X�Q�� �Y�H�U�U�H�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �'�R�U�H�P�X�V��[1994] : un 

verre est un solide amorphe présentant une transition réversible entre un état liquide et un état 

cristallin. Cette définition prend en compte deux paramètres : la viscosité et l'organisation du 

réseau atomique. Un verre est donc caractérisé par une résistance à l'écoulement très élevée, 

au minimum de l'ordre de 1012 Pa/s, �F�H���T�X�L���O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H���j���X�Q���V�R�O�L�G�H�����P�D�L�V���L�O���S�U�p�V�H�Q�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

(b (a 
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la caractéristique d'être désordonné au niveau de son réseau. Il ne présente ainsi pas d'ordre à 

grande distance. L'arrangement des atomes observés en rayons X confirme cet état 

désordonné [Barton et Guillemet, 2005].  Il est donc légitime d'assimiler le verre à un liquide 

figé dont tous les mouvements seraient bloqués. Une bonne illustration se trouve dans la 

comparaison entre les formes cristallines et amorphes de la silice. Dans le cas de la 

cristobalite (forme cristalline), les tétraèdres formant le réseau sont tous liés entre eux par les 

quatre oxygènes situés aux sommets de la structure tétraédrique. Le motif de base est répété 

sur de grandes distances et génère ainsi la structure ordonnée et la symétrie que l'on attribue 

aux cristaux. Si l'on considère maintenant la forme amorphe, on va retrouver les mêmes 

assemblages de tétraèdres mais sans ordre à moyennes et grandes distances (donc sans 

symétrie reconnaissable). Toutefois, si le verre et le liquide partagent certaines propriétés 

�F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �p�W�D�W�V�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�H���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �3�D�U�N�V�� �H�W��

Huffmann [1927], "Le verre tel qu'il existe au-dessous de cet intervalle de ramollissement 

diffère de manière si marquante du liquide qui existe au-dessus, qu'il pourrait bien être 

considéré comme un état différent de la substance". L'intervalle de ramollissement, mentionné 

par Parks et Huffmann correspond à la transition vitreuse.  

 

 La méthode classique de fabrication d'un verre est par refroidissement rapide d'un 

liquide. Lors de la chute de température, la viscosité augmente suivant une loi d'Arrhenius 

puis passe l'intervalle de transition vitreuse. Si le taux de refroidissement est suffisamment 

élevé, le liquide traverse cet intervalle sans cristalliser et se transforme en verre. On remarque 

alors que l'obtention de l'état vitreux n'est pas conditionnée par la composition chimique, mais 

que c'est une caractéristique de la matière condensée. On remarque également que la 

formation d'un verre est un processus dépendant de la cinétique de refroidissement. Il existe 

des verres quel que soit le type de liaison chimique et quelle que soit la nature de la substance 

(minérale ou organique). Les verres peuvent être fabriqués à partir d'une phase liquide comme 

�R�Q���O�¶�D���H�[�S�O�L�T�X�p���S�O�X�V���K�D�X�W�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q�H���S�K�D�V�H���J�D�]�H�X�V�H���R�X���S�D�U���D�P�R�U�S�K�L�V�D�W�L�R�Q���G�
�X�Q�H��

phase cristalline.  

 

 Concernant nos échantillons vitreux, qu'ils soient synthétiques ou naturels, ils 

proviennent du refroidissement rapide d'un liquide silicaté. Les verres de MORB provenant 

des rides médio-océaniques ont été trempés par contact avec l'eau de mer. Les verres 

synthétiques préparés en laboratoire à pression atmosphérique ont été obtenus par 

�U�H�I�U�R�L�G�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �U�D�S�L�G�H�� �G�¶�X�Q�� �O�L�T�Xide soit en le versant sur une plaque de cuivre ou en le 
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�S�O�R�Q�J�H�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X�����'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H�V���Y�H�U�U�H�V���V�\�Q�W�K�p�W�L�V�p�V���j���K�D�X�W�H���S�U�H�V�V�L�R�Q�����O�D���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H��

�O�¶�p�W�D�W�� �O�L�T�X�L�G�H�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �Y�L�W�U�H�X�[�� �V�H�� �I�D�L�W�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �W�U�H�P�S�H�� �U�D�S�L�G�H�� ������-100°C/s) à la fin de 

�O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� 

 

Structure des verres silicatés 

 

Le modèle proposé par Zachariasen [1932] et Warren [1933], dit modèle continu, rend 

parfaitement compte de la vision que l'on a de la structure d'un verre silicaté : à savoir, un 

enchaînement de tétraèdres ou de polyèdres liés par leurs atomes d'oxygène et formant un 

réseau vitreux silicaté. Dans ce schéma, on peut distinguer deux catégories de cations : ceux 

qui vont constituer le réseau vitreux et ceux qui vont altérer ce réseau. Les premiers sont dits 

"formateurs de réseau" et présentent des liaisons covalentes. Ils s'ordonnent généralement en 

tétraèdres (cas du silicium ou de l'aluminium) ou en triangles (cas du bore) et forment des 

structures polyédriques à une dimension (chaînes), deux dimensions (feuillets) ou trois 

dimensions (charpentes). Les cations de la deuxième catégorie ont l'effet inverse et sont 

appelés « modificateurs de réseaux » : ces cations cassent les liaisons covalentes et 

provoquent une dépolymérisation du réseau. Les liaisons ioniques qui caractérisent ces 

éléments sont responsables de cette dépolymérisation. Parmi les modificateurs de réseau, on 

trouve principalement les alcalins et les alcalino-terreux. Pour compléter le tour des éléments  

constituant la structure vitreuse, il faut inclure les anions qui constituent la moitié du réseau. 

Dans ce sous réseau, l'élément majoritaire est l'oxygène qui peut occuper trois positions 

différentes : i) les oxygènes dits « pontants » effectuent les liaisons entre les tétraèdres et n'ont 

donc pas de charge effective ; ii) les oxygènes « non pontants » sont associés à un seul 

tétraèdre et possèdent une charge résiduelle ; et iii) les oxygènes « libres » ne sont associés à 

aucun tétraèdre.  

 

 Cette classification nous permet de voir l'effet de l'ajout d'éléments dépolymérisants 

dans la structure. Si l'on considère le cas le plus simple, celui de la silice pure, on a un réseau 

complètement polymérisé avec des oxygènes pontants pour tous les tétraèdres de silicium. 

�/�¶�L�Q�F�R�U�S�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �1�D2O dans le réseau de la silice provoque la rupture des liaisons 

covalentes et la fragmentation du réseau (Figure 1.14). Ceci a pour conséquence directe une 

chute de la viscosité de plusieurs ordres de grandeur quand on passe du système SiO2 au 

système Na2Si2O5 [Richet et Neuville, 1992]. 
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 La structure vitreuse proposée par Zachariasen [1932] et Warren [1933] permet de 

décrire les régimes diffusifs en termes de probabilités de sauts par rapport un nombre de sites 

disponibles fixes et séparés par un potentiel d'énergie constant. Les processus de diffusion 

sont alors uniquement des processus thermiquement activés qui permettent à l'atome de gaz 

rare de franchir la barrière de potentiel séparant deux sites diffusifs (Figure 1.15). 

 

 

 

Figure 1.14 ���� �5�X�S�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �6�L-O-�6�L�� �S�D�U�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �P�R�O�p�F�X�O�H��
Na2O dans le réseau de silice. Rouge = O pontant ; violet  =  O non pontant. 
 

 Greaves [1985] a proposé un second modèle de réseau vitreux appelé "Modified 

Random-Network" (MRN). Dans ce modèle, les cations modificateurs de réseaux ne sont pas 

distribués aléatoirement, contrairement au modèle de Zachariasen [1932], et ils obéissent à 

des distances atomiques cation-cation et cation-oxygène bien spécifiques.  

 

 Neuville [2006] a confirmé, par des mesures de viscosité dans des verres de 

composition Na2O-CaO-SiO2, que les distributions de Na et de Ca ne sont pas aléatoires dans 

le réseau. Selon ce nouveau modèle, le réseau vitreux silicaté serait constitué de régions 

dominées par les cations formateurs de réseaux et présentant des ordres à faibles et moyennes 

distances, séparés par des "canaux" formés de cations modificateurs de réseaux (alcalins et 

alcalino-terreux). D'un point de vue diffusif, il est évident que cette structure présente des 

�S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���G�R�L�W���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�O�F�D�O�L�Q�V���H�W���D�O�F�D�O�L�Q�R-terreux, 

et également des volatils, notamment des gaz rares (Figure 1.15). On peut donc anticiper que 

les expériences de diffusion apportent une meilleure compréhension de la structure des verres 

silicatés. Doremus (1994) avait déjà suggéré que l'étude des phénomènes de diffusion et de 

solubilité apporte des informations importantes sur la structure interne des verres.  
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Figure 1.15: Comparaison de deux modèles de verre silicaté. A droite, modèle de réseau 
vitreux proposé par Zachariasen [1932] : le silicium est représenté par les petits cercles 
noirs, l'oxygène par les cercles blancs et le sodium par les grands cercles barrés. A gauche, 
modèle de réseau vitreux proposé par Greaves [1985] : le silicium est représenté par les 
petits cercles blanc�V���� �O�¶�R�[�\�J�q�Q�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �F�H�U�F�O�H�V�� �E�O�D�Q�F�V�� �H�W�� �O�H�� �V�R�G�L�X�P�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�V��
cercles noirs.  
  

1.4.2. Vers le liquide : la transition vitreuse 
 

 �/�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�W�� �Y�L�W�U�H�X�[�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �O�L�T�X�L�G�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �V�X�U�� �X�Q�� �L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H�� �G�H��

température bien particulier que l'on nomme la transition vitreuse. On parle souvent de  

température de transition vitreuse, Tg, qui est définie comme la température à laquelle la 

viscosité du matériel est égale à 1012 Pa.s. Cependant il faut garder en mémoire que la 

transition verre �l  liquide se fait sur un intervalle de température et non pas à une température 

fixe, et que cet intervalle varie avec la cinétique de refroidissement ou de chauffe [Askarpour 

et al., 1993]. Cet intervalle est marqué par une continuité des paramètres thermodynamiques 

de premier ordre tels que le volume ou l'enthalpie, et des variations rapides, dépendant des 

conditions cinétiques de la trans�L�W�L�R�Q���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �F�D�O�R�U�L�I�L�T�X�H����

Dans le cas d'une transition verre �o  liquide, l'augmentation de la température provoque une 

augmentation du volume du verre. Le nombre d'arrangements possibles des unités 

tétraédriques augmente avec la température. Les atomes constituant le verre se libèrent des 

puits de potentiel dans lesquels ils étaient figés, ce qui permet des phénomènes de relaxation 

impliquant de nouvelles configurations structurales du réseau silicaté [Moynihan, 1996, 

Dingwell et Webb, 1990].  
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1.4.3. L'état liquide 

 
 L'état liquide est caractérisé par des temps de relaxation rapides. Pour bien 

�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�H�V�� �G�X�� �O�L�T�X�L�G�H�� �V�L�O�L�F�D�W�p���� �L�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �O�D��

notion de relaxation structurale. Si l'on soumet un liquide silicaté à un changement fort de 

température, les réarrangements structuraux résultant de ce changement ne vont pas se faire 

instantanément : le temps nécessaire pour atteindre la nouvelle configuration est appelé le  

temps de relaxation ���2������ �,�O���S�H�X�W���r�W�U�H���G�p�I�L�Q�L���G�H���O�D���I�D�o�R�Q���V�X�L�Y�D�Q�W�H���� �X�Q���O�L�T�X�L�G�H���S�R�V�V�q�G�H���X�Q���J�U�D�Q�G��

nombre d'états configurationnels différents [Goldstein, 1969, 1976]. Quand la température du 

�V�\�V�W�q�P�H�� �F�K�X�W�H���� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �U�H�O�D�[�D�W�L�R�Q�� ���2���� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �M�X�V�T�X�
�j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�� �O�L�T�X�L�G�H�� �Q�H�� �S�X�L�V�V�H��plus 

procéder à des réarrangements structuraux. Si ce refroidissement est assez rapide, alors le 

liquide se fige et donne le verre.  

 �/�H���U�H�I�U�R�L�G�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�H�X�W���r�W�U�H���D�V�V�L�P�L�O�p���j���G�H�V���V�D�X�W�V���L�Q�V�W�D�Q�W�D�Q�p�V���G�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���¨T, (= Tfi- 

Ti, où Tfi et Ti sont les températures finales et initiales respectivement) suivis �G�
�X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���¨t 

pendant laquelle la température du système reste égale à Tfi�����2�U�����O�D���Y�L�V�F�R�V�L�W�p���G�X���O�L�T�X�L�G�H�����������G�X��

nouvel état (Tfi) vaut encore celle de la température (Ti�����V�R�L�W����i. Le processus de relaxation va 

�D�O�R�U�V���S�H�U�P�H�W�W�U�H���D�X���V�\�V�W�q�P�H���G�
�D�G�D�S�W�H�U���O�D���Y�L�V�F�R�V�L�W�p���G�H���O�
�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O������i) au nouvel état associé à la 

�W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���I�L�Q�D�O�H������Tfi). Pour caractériser la cinétique de cette évolution, on définit des temps 

�G�H�� �U�H�O�D�[�D�W�L�R�Q�� �Y�L�V�F�R�V�L�P�p�W�U�L�T�X�H�� ���2n) qui correspondent aux temps nécessaires pour que la 

viscosité du liquide s'équilibre [Neuville, 1992]:   

 
 

�ì�á 
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�ß 
F �ß�6�Ù�Ü

�ò�P
�ò�J

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�s�ä�t�s�; 

 
 

�2�Q���U�H�P�D�U�T�X�H���G�q�V���O�R�U�V���T�X�H���V�L�����2n ������� ẗ alors le système a le temps d'équilibrer sa structure avec 

la nouvelle température, ce qui caractérise l'état liquide (ou du verre à l'équilibre 

thermodynamique). 
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1.5. POSITIONNEMENT DU SUJET DE THESE 

 

Conclusion de l'étude bibliographique :  
 

�x La diffusivité joue un rôle de première importance dans la cinétique du dégazage 

�P�D�J�P�D�W�L�T�X�H���H�W���G�D�Q�V���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���H�W���L�V�R�W�R�S�L�T�X�H�V���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D��

phase gazeuse des échantillons volcaniques. 

�x Les modèles de dégazage à l'équilibre et hors équilibre mettent en jeu des phénomènes 

complexes, faisant intervenir la solubilité, la diffusivité, les vitesses de remontée des 

laves, etc. Une meilleure compréhension du comportement de la phase gazeuse, depuis 

�O�D�� �Q�X�F�O�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�X�O�O�H�V�� �H�Q�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�p�U�X�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D lave et son 

refroidissement en surface, est nécessaire. 

�x Les phénomènes de contamination atmosphérique lors de l'éruption et du 

refroidissement des produits volcaniques sont mal contraints. Ils peuvent entraîner des 

fractionnements élémentaires et isotopiques au sein de l'échantillon. Le manque de 

données expérimentales sur les coefficients de diffusion ne permet pas de déterminer à 

quel stade (syn- ou post-éruptif) et dans quelles conditions (à chaud ou à froid) se fait 

la contamination atmosphérique. 

�x La s�W�U�X�F�W�X�U�H���G�X���U�p�V�H�D�X���V�L�O�L�F�D�W�p���V�X�E�L�W���G�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���F�R�P�S�O�H�[�H�V���D�Y�H�F���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H��

la température, a fortiori �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H�� �G�H�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�� �Y�L�W�U�H�X�V�H����

L'impact de ces évolutions sur la diffusivité est encore mal compris, et les relations 

entre la viscosité du réseau et les coefficients de diffusion des gaz rares peu étudiées.   

 

Stratégie expérimentale 

 

 Le choix des compositions de notre étude est clairement orienté vers des basaltes 

simplifiés de composition CMAS (CaO-MgO-Al 2O3-SiO2) dopés en gaz rares. L'objet de cette 

thèse est d'étudier les mécanismes de diffusion des gaz rares dans des compositions 

basaltiques ou analogues, dans �O�¶�p�W�D�W���Y�L�W�U�H�X�[���H�W���O�L�T�X�L�G�H�����/�H�V���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���S�R�U�W�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���V�X�U��

le comportement de la phase gazeuse l�R�U�V���G�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�H���G�p�J�D�]�D�J�H�����H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���V�X�U�����O�H��

"regazage" des échantillons volcaniques par diffusion des composants atmosphériques 

�S�H�Q�G�D�Q�W�� �R�X�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �W�U�H�P�S�H���� �&�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�� ���D�X�� �Y�X�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��

contamination atmosphérique observée dans les verres mis en place près de la surface) est 
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source de nombreux fractionnements cinétiques qui peuvent influencer les rapports 

isotopiques et élémentaires au sein des verres basaltiques ou rhyolitiques et au sein des bulles. 

 

 Les questions posées au cours de cette thèse sont donc : 

�/�H�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �F�L�Q�p�W�L�T�X�H�V�� �V�H�� �S�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �Y�L�W�U�H�X�[�� �R�X�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�� �Y�L�W�U�H�X�V�H��

peuvent-ils être responsables des fractionnements cinétiques observés dans les bulles ? 

Les coefficients de diffusion peuvent-ils contraindre les temps éruptifs nécessaires pour 

expliquer les fractionnements mesurés dans les bulles des laves éruptées ?   

 

Choix des gaz rares He-Ne-Ar.  

 

 Afin de suivre les comportements des gaz dissous dans le milieu, nous avons choisi 

des traceurs parmi la gamme des gaz rares et de leurs isotopes. Pour des raisons 

expérimentales et analytiques, nous avons opté pour une étude limitée à l'4He, le 20Ne et les 

�L�V�R�W�R�S�H�V�� ������ �H�W�������� �G�H���O�
�$�U���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�D�� �J�D�P�P�H�� �G�H�V�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���V�
�p�W�H�Q�G�� �G�H�S�X�L�V��l'état 

vitreux (400 K) jusque dans l'état liquide (1650 K). Afin de réduire la durée des expériences, 

on a opté pour des gaz diffusant relativement vite tels que l'He et le Ne (et dans une moindre 

mesure Ar) plutôt que le Kr ou le Xe qui ont des rayons atomiques beaucoup plus grands et 

donc des coefficients de diffusion plus faibles. Ce choix a une importance cruciale dans l'état 

vitreux à basse température, où nous avons observé que, même pour des durées supérieures à 

�S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �K�H�X�U�H�V���� �O�H�V�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�V�� �G�¶�D�U�J�Rn extraites ne sont pas suffisantes pour effectuer des 

mesures correctes.  

 

 �'�H�� �S�O�X�V���� �L�O�� �p�W�D�L�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�X�U�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�K�q�V�H���� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V��

gaz rares compte tenu du temps requis pour effectuer les analyses au spectromètre de masse. 

En effet, ceci nous aurait obligé à découpler les analyses des gaz rares afin de mesurer 

précisément les isotopes de chaque élément. Les conditions de source du spectromètre sont en 

effet réglées pour un élément en particulier. Il est possible, toutefois, de les faire varier au 

cours de l'analyse d'un seul échantillon, mais les phénomènes d'hystérèse de l'aimant empêche 

tout saut brutal entre des masses éloignées (par exemple, de la masse 132 [Xe] à la masse 20 

[Ne]). Le problème est d'autant plus sensible que les largeurs des pics se réduisent avec la 

masse de l'élément. Afin de tenir les délais, nous avons donc choisi de nous limiter au triplet 

He-Ne-Ar. En plus des isotopes 36Ar et 40Ar, l'analyse de l'isotope 38 était prévue 

initialement, mais des anomalies ont été observées au cours des mesures. Ces anomalies 
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étaient soit dues à la combinaison des quantités très faibles à analyser et des phénomènes 

d'hystérèse de l'aimant, soit à des contaminations par un hydrocarbure (C3H2) lors de 

l'analyse. Nous avons également effectué quelques analyses des teneurs en Xe sans résultat 

probant, probablement à cause des très faibles coefficients de diffusion de ce gaz dans nos 

gammes de températures (400-1200 K).   
 

Simplification des verres.  

 

 Les compositions des verres étudiés sont des compositions simplifiées réduites aux 

oxydes majeurs qui constituent les MORB et autres verres naturels : CaO, MgO, Al2O3 et 

SiO2 (FeO a été exclu car il complique �V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�¶�p�W�X�G�H���H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�������/�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p��

compositionnelle des verres naturels rend difficile i) leur synthèse en laboratoire et ii) 

�O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���H�W���G�H���O�H�X�U�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���D�Y�H�F���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�X���Y�H�U�U�H�����1�R�X�V��

avons donc travaillé sur des verres représentatifs mais simplifiés des verres basaltiques de 

type MORB. Par rapport aux verres naturels, les verres fabriqués en laboratoire sont 

homogènes et purement vitreux, et sont donc en bonne adéquation avec le modèle 

mathématique utilisé pour résoudre des équations de diffusion. Pour comparaison, nous avons 

également analysé des verres dans des systèmes naturels biphasés (verre + bulles), voire 

triphasés (verre + bulles + cristaux). Nous avons au total synthétisé 6 verres CMAS, avec une 

variabilité de la silice comprise entre 46 et 65 mol% de silice. Certains des verres ont été 

�I�D�E�U�L�T�X�p�V���j���S�U�H�V�V�L�R�Q���D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V���V�R�X�V���S�U�H�V�V�L�R�Q (12 kbar). 

 

Mécanismes de diffusion dans le verre et le liquide.   

 

 Afin d'obtenir une compréhension globale des processus diffusifs sur la gamme de 

température allant des conditions magmatiques jusqu'à la trempe des produits volcaniques, les 

coefficients de diffusion des gaz rares ont été déterminés expérimentalement à la fois dans 

�O�¶�p�W�D�W�� �Y�L�W�U�H�X�[�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�D�W�� �O�L�T�X�L�G�H���� �3�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�H�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �X�W�L�O�L�V�p�� �O�H�V��

mêmes compositions pour les mesures dans les verres et dans les liquides. 

 �3�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���Y�H�U�U�H�V���� �R�Q���D�� �X�W�L�O�L�V�p�� �O�D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V��

d'émanation basée sur les travaux de McDougall et Harrison (1988) et de Farley (1999). Le 

dispositif était déjà en place, notamment pour des extractions séquentielles lors des analyses 

thermo-chronologiques, ce qui a permis un gain de temps précieux. Pour les mesures des 

coefficients de diffusion dans le liquide, le choix de la configuration expérimentale a fait 
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l'objet d'une longue phase de test. Le protocole finalement retenu est basé sur la diffusion 

uniaxiale des gaz rares dans un cylindre de liquide contenu dans un tube de platine, le tout 

suspendu dans un four à atmosphère contrôlée. 

 �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�W���D�Q�D�O�\�W�L�T�X�H�V���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H��

2. Les résultats expérimentaux et les applications aux systèmes naturels font l'objet du 

chapitre 3. 
 

 

Vers un modèle de diffusion. 

 

 Pour pouvoir pleinement exploiter nos nouvelles données expérimentales, nous avons 

décidé de construire un modèle de diffusion des gaz rares considérés dans cette étude. La 

simulation est basée sur la résolution numérique des équations aux dérivées partielles et est 

focalisée sur les processus diffusifs qui opèrent pendant la trempe des produits volcaniques. 

Ces développements et leurs résultats font l'objet des chapitres 4 et 5. 
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HAPITRE 2 : MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Dans ce chapitre, nous allons exposer la stratégie 

 expérimentale suivie au cours de cette thèse. 

 Nous donnerons les procédés de fabrication des 

 différents types de verres, à basse pression (0.1 

 MPa) et à haute pression (1.2 GPa) ainsi que la 

 méthode d'analyse de leurs viscosités. 

Une description de la spectrométrie de masse gaz 

rares et des protocoles d'extractions des gaz rares 

est fournie 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 



CHAPITRE 2 �±MÉTHODES EXPÉRIMENTALES                                                                  70 
 

 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 
 

2.1. PRÉPARATION DES ECHANTILLONS  

2.1.1. Les verres : synthèse chimique 
 

 La fabrication des verres en laboratoire suit un protocole qui permet d'obtenir un 

matériel de base le plus fiable possible. Lorsque l'on s'intéresse aux propriétés cinétiques de 

gaz dissous dans le verre, il importe que la matrice d'étude soit le plus homogène possible 

pour que nos hypothèses de travail soient valides. Nous avons donc suivi le protocole mis en 

place par Schairer et Bowen [1955,  1956]. Ils  insistent fortement sur la nécessité de répéter 

plusieurs fois le cycle de broyage-fusion, en particulier dans le cas de verres visqueux. Ces 

cycles permettent une homogénéisation accrue des différents composants de l'assemblage, en 

particulier l'alumine qui est un réfractaire. Dans notre cas, nous avons synthétisé uniquement 

des produits de type basaltique, donc relativement peu visqueux, ce qui nous a permis de 

réduire le nombre de cycles de quatre (la valeur préconisée pour les compositions visqueuses) 

à deux ou trois selon les cas.  

 Nous avons donc synthétisé 6 produits; G1, G2, G3, etc. (résumé dans le tableau 2.1), 

tous à partir du même système d'oxyde et de carbonate, soit le système CaO-MgO-Al 2O3-

SiO2.  

 

Tableau 2.1: Résumé des compositions synthétiques réalisées pendant cette étude. On 

notera que toutes les compositions n'ont pas fait l'étude d'analyse, et que seuls les verres 

G1 et G2 ont été traités en profondeur. 

 

 mol % G1 G2 G3 G4 G5 G6 

SiO2  50 64.6 46 60 60 46 

Al2O3  9 15.9 5 25 6 5 

MgO 16 8 28 5 11 28 
CaO 25 11.5 21 10 23 21 

 

 

 Pour nos synthèses, nous avons effectué un mélange entre des oxydes purs (SiO2, 

Al 2O3, MgO) et un carbonate (CaCO3) ���� �R�Q�� �X�W�L�O�L�V�H�� �O�H�� �F�D�U�E�R�Q�D�W�H�� �G�H�� �F�D�O�F�L�X�P�� �F�D�U�� �O�¶�R�[�\�G�H�� �G�H��

calcium est très hygroscopique. Les poudres sont au préalable séchées dans un four à moufle, 

pendant 12 heures à 1373 K pour les oxydes et à 823 K pour le CaCO3. Cette étape est 

primordiale �V�L���O�¶�R�Q���Y�H�X�W éviter une contamination importante en eau dans nos échantillons. Les 
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pertes en eau des poudres au cours du séchage ont été de l'ordre de quelques pourcents pour 

MgO et CaCO3, et près de ~10% pour Al2O3�����/�D���S�R�X�G�U�H���G�H���V�L�O�L�F�H���Q�¶�D���S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�D�V���S�H�U�G�X��

d'eau. Les pertes en eau ci-dessus s'expliquent par un effet hygroscopique, qui peut être 

�D�P�S�O�L�I�L�p���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q�H���W�D�L�O�O�H���G�H���J�U�D�L�Q�V���W�U�q�V���I�D�L�E�O�H�� 

 L'étape suivante consiste à peser les poudres dans les proportions requises pour la 

réalisation du verre. Pour cela nous utilisons une balance Mettler-Toledo de type AG204 de 

portée 210 g et de précision 0.1 mg. Les quatre composants sont ensuite broyés et 

homogénéisés dans un broyeur automatique, �F�R�P�S�R�V�p���G�¶�X�Q���P�R�U�W�L�H�U���H�W���G�¶�X�Q���S�L�O�R�Q���H�Q���D�J�D�W�H�����/�H��

broyage est effectué sous éthanol pendant une heure, puis la poudre finement broyée est 

placée dans un creuset de platine et brûlée afin d'éliminer le surplus d'alcool.   

 La fusion peut alors prendre place. On porte le creuset de platine dans un four à 

moufle qui permet de chauffer jusqu'à la température de 1920 K maximum. On a mis en place 

un protocole simple de fusion qui prend en compte la décarbonatation du mélange. On 

démarre à 1170 K, puis on augmente la température graduellement jusqu'à 1473 K. Après un 

palier d'une heure à 1473 K, on lance une seconde rampe jusqu'à 1920 K pour la nuit entière. 

Les deux rampes sont rapides et correspondent à une montée en température de l'ordre de 10 

K/min. La mise en place et l'extraction du creuset se font à l'aide d'une pince en nickel.   

 La fin du cycle est marquée par la trempe de l'échantillon, qui correspond à un figeage 

du liquide. La vitrification est avant tout un phénomène cinétique, qui est obtenu en 

refroidissant suffisamment vite le liquide pour interdire la nucléation de cristaux. Les taux 

caractéristiques de trempe sont de l'ordre de quelques centaines de degrés par seconde. Il 

existe deux façons d'obtenir de tels taux de refroidissement : soit en mouillant le fond du 

creuset dans un bassinet d'eau froide, en faisant toutefois attention à ne pas mouiller 

l'échantillon, soit en coulant le verre sur une plaque de cuivre. Après la fusion, le verre est 

broyé, puis fondu de nouveau, et ainsi de suite. Nous avons au minimum effectué deux cycles 

de fusion-broyage afin de maximiser l'homogénéité du verre. Les verres de 1ère génération 

ainsi obtenus, ont été utilisés pour fabriquer des verres de 2ème et 3ème générations dopés en 

gaz rares. Les caractéristiques des trois générations de verre sont les suivantes (les choix 

expérimentaux et les détails techniques sont présentés plus loin) :  

 

 1ère génération: verre de base, sans dopage en gaz rares.  

 2ème génération: verre de la première génération dopé sous flux constant (300cc/min) 

 d'un mélange de 50% He et 50% Ar, dans un four vertical GERO à pression 

 atmosphérique. 
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 3ème génération: verre de la première génération dopé avec un mélange tous gaz rares 

 (2% Xénon, 3% Krypton, 5% Argon, 15%Néon et 75% Hélium) à haute pression (12 

 kbar) en piston-cylindre. 

2.1.2.  Développements expérimentaux  
 

 La synthèse d'échantillons tout au long de cette thèse a nécessité une adaptation 

continue des techniques expérimentales, afin de faire face aux différents problèmes 

�U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�V���� �$�I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �G�L�I�I�X�V�L�I�V�� �G�H�V�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�H�� �H�W���G�D�Q�V�� �O�H��

liquide, il a fallu modifier les techniques de synthèse des échantillons dopés en gaz rares en 

fonction des applications visées. Les verres de première génération présentés ci-dessus ont 

servi de point de départ à la fabrication de verres de seconde génération (dopés en gaz rares à 

pression atmosphérique) puis de troisième génération (dopés en gaz rares à haute pression). 

Deux types de verres de 2ème génération ont été préparés : des verres homogènes en gaz rares 

�S�R�X�U���O�D���P�H�V�X�U�H���G�H�V���F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�H�V���J�D�]���U�D�U�H�V���G�D�Q�V���X�Q�H���P�D�W�U�L�F�H���j���O�¶�p�W�D�W���Y�L�W�U�H�X�[, et 

des verres hétérogènes en gaz rares (expérience hors-équilibre) pour la mesure des 

�F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�H�V���J�D�]���U�D�U�H�V���G�D�Q�V���X�Q�H���P�D�W�U�L�F�H���j���O�¶�p�W�D�W���O�L�T�X�L�G�H�����0�D�O�J�U�p���Q�R�V���H�I�I�R�U�W�V�����Q�L��

les verres de 2ème génération ni ceux de 3ème �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�U�� �O�H�V��

coefficients de diffusion des gaz rares dans une matrice silicatée liquide. Nous avons donc dû 

développer un protocole spécifique pour atteindre cet objectif.  

2.1.2.1. Verres  de 2ème génération de type homogène en gaz rares 
 

Pour la mesure de la diffusivité des gaz rares dans un verre, la condition requise est 

une concentration initiale homogène du gaz d'intérêt au sein de la matrice vitreuse. Pour cela, 

nous introduisons du verre de 1ère génération, sous forme de poudre, dans un four à 

atmosphère contrôlée de type GERO (Figure 2.1). Ce type de four est orienté verticalement, 

�F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W���������� �G�¶�L�Q�M�H�F�W�H�U�� �X�Q�� �J�D�]�� �G�H�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �F�R�Q�W�U�{�O�p�H�� ���L�F�L�� �X�Q�� �P�p�O�D�Q�J�H�� �G�H�� �������� �+�H�� �H�W��

50% Ar avec un flux de 300 cc/min), �H�W�����������G�H���W�U�H�P�S�H�U���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���j���O�D���I�L�Q���G�H���O�D��

synthèse en le faisant chuter dans la partie froide sous le four. Le but de ces synthèses est 

�G�R�Q�F�� �G�H�� �V�D�W�X�U�H�U�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� �H�Q�� �+�H�� �H�W�� �$�U�� �j�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H ; la température 

expérimentale (1723 �.�����H�V�W���W�H�O�O�H���T�X�H���O�H���V�\�V�W�q�P�H���H�V�W���j���O�¶�p�W�D�W���O�L�T�X�L�G�H���O�R�U�V���G�H���O�D���V�\�Q�W�K�q�V�H�� 

�/�H�V���p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V���Y�L�W�U�H�X�[���V�R�Q�W���S�O�D�F�p�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U �G�¶�X�Q���S�D�Q�L�H�U���H�Q���S�O�D�W�L�Q�H���V�X�V�S�H�Q�G�X �j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p��

�G�¶�X�Q�H���F�D�Q�Q�H���H�Q���D�O�X�P�L�Q�H�����/�H���S�D�Q�L�H�U���H�V�W���D�F�F�U�R�F�K�p���j���O�D���F�D�Q�Q�H���S�D�U���X�Q���S�H�W�L�W���I�L�O���H�Q���S�O�D�W�L�Q�H���T�X�H���O�¶�R�Q��

�I�D�L�W�� �I�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �H�Q�� �D�S�S�O�L�T�X�D�Q�W�� �X�Q�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �I�R�U�W�H�� �L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���� �F�H��
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qui provoque la chute du panier et la trempe des échantillons. L'injection du gaz est effectuée 

�S�D�U�� �O�H�� �E�D�V�� �G�X�� �I�R�X�U���� �H�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H���� �/�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�X�� �S�D�Q�L�H�U�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �I�R�X�U�� �H�V�W�� �X�Q��

paramètre crucial qui détermine la température réelle des échantillons. Une calibration est 

effectuée pour chaque canne en utilisant �O�H�V�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V�� �G�H�� �I�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�� �H�W�� �G�X�� �S�D�O�O�D�G�L�X�P��

comme références (1337 K et 1827 K, respectivement). Notons que pour ces expériences, 

seuls l'Ar et l'He ont été incorporés au verre. Les conditions expérimentales (température et 

durée) ont été fixées de telle sorte, �T�X�¶�D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �W�U�H�P�S�H�� �O�H�V�� �O�L�T�X�L�G�H�V�� �V�L�O�L�F�D�W�p�V�� �V�R�L�H�Q�W��

saturés en Ar et He, avec des teneurs homogènes en ces deux gaz rares. Comme la trempe est 

très rapide et effectuée sous atmosphère gaz rares, les verres finaux sont également 

homogènes en gaz rares.  

 �3�R�X�U�� �D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �X�Q�� �p�W�D�W�� �G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V����

nous avons opté pour une durée de 12h, soit une nuit d'équilibration sous flux constant d'Ar et 

d'He. La taille des échantillons est légèrement variable, avec une valeur moyenne proche de 

2 mm de diamètre. Les coefficients de diffusion sont de 5x10-5 cm².s-1 à T = �����������.���S�R�X�U���O�¶�+�H��

[Lux, 1987] et de 1.2x10-6 cm².s-1 à T = 1773 K pour l'Ar [Nowak et al., 2004]. Avec ces 

valeurs, on estime que les durées pour lesquelles un atome d'He et un atome d'Ar vont 

atteindre le centre de la bille depuis la surface, sont égales à ~ 30 minutes et ~ 9 heures, 

respectivement. La durée de 12 heures est donc suffisante pour une homogénéisation des 

échantillons.  

 

2.1.2.2. Verres de 2ème  génération pour expériences hors-équilibre 
 

 Pour la synthèse des verres destinés aux expériences de diffusion des gaz rares dans un 

liquide silicaté, nous avons utilisé le même dispositif expérimental, mais les synthèses ont été 

réalisées en conditions hors équilibre. Le but cette fois est de déterminer les coefficients de 

diffusion en analysant les profils de concentration des gaz rares dans le liquide au moment de 

la trempe. Ces profils se développent au cours de la synthèse par incorporation des gaz rares 

depuis l'extérieur vers le centre de la bille. Dans le cas de ces échantillons hors équilibre, il 

est utile de rappeler les conditions requises :  

 



CHAPITRE 2 �±MÉTHODES EXPÉRIMENTALES                                                                             74 
 
 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 

 

 

 
Figure 2.1 : Schéma du four GERO à atmosphère contrôlée plus photo du panier 
de suspension. Les échantillons situés au centre sont localisés dans la zone de 
chauffe (3cm). Les gaz sont injectés par le bas et récupérés au sommet du tube 
d'alumine composant le four. Le système fonctionne en dynamique (i.e. flux en 
continu du gaz injecté dans le système)  
 

Injection des gaz 

Echantillon 

Mix de gaz rares (He/Ar) 

Paroi du four 

Sortie des gaz 

3cm : zone chaude homogène 

Canne en alumine 
pour multi-trempe 

Panier de suspension 

Canne en alumine  

Thermocouple  
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�•  Echantillons riches en gaz rares mais présentant des profils de concentration du bord 

vers le centre (voir Figure 2.2). 

�•  Préparation de séries d'échantillons de la même composition, mais avec différents 

temps d'expériences (et des temps suffisamment courts pour rester en conditions hors 

équilibre). Ceci a pour but de créer différents profils de concentrations qui permettent 

�G�¶�p�W�X�G�L�H�U���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H���F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���H�W���G�H���Y�p�U�L�I�L�H�U���T�X�¶�L�O���H�V�W���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W��

�G�H���O�D���G�X�U�p�H���G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� 

�•  Echantillons de forme sphérique. 

 

 L'utilisation de cannes multi-trempes permet de satisfaire la condition 2. Une canne 

multi-trempes permet de charger 5 échantillons et de les tremper de manière séquentielle, ce 

qui  nous donne la possibilité de synthétiser 5 verres dans la même expérience. Les temps de 

trempe choisis sont de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 5 heures : les durées sont 

�G�R�Q�F�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �F�R�X�U�W�H�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �V�\�Q�W�K�q�V�H�V�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�V�� �j�� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���� �/�H�V�� �V�\�Q�W�K�q�V�H�V��

ont été réalisées à des températures comprises entre 1673 K et 1823 K. Après la trempe, les 

�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �R�Q�W�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �D�V�V�H�]�� �S�U�R�F�K�H�� �G�¶�X�Q�H�� �E�L�O�O�H�� ���)�L�J�X�U�H�� ��.2). Ils doivent être coupés et 

�S�R�O�L�V���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����O�H���S�O�D�Q���G�H���S�R�O�L�V�V�D�J�H���G�H�Y�D�Q�W���S�D�V�V�H�U���D�X���S�O�X�V���S�U�q�V���G�X���F�H�Q�W�U�H���G�H���O�D���E�L�O�O�H�����/�D��

�G�p�F�R�X�S�H���H�V�W���H�I�I�H�F�W�X�p�H���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q�H���V�F�L�H���j���I�L�O���G�
�p�S�D�L�V�V�H�X�U�����������P�P�����$�I�L�Q���G�
�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���S�U�R�I�L�O�V��

de concentration, nous avons utilisé un laser Excimer (§ 2.3.3) qui permet d'ablater une petite 

quantité de verre sur une surface polie pour analyser les concentrations en gaz dans le verre. 

La taille du spot laser (150 �Pm) permet de caractériser le profil de concentration avec une 

bonne résolution. Notons  que plusieurs spots laser sont nécessaires pour une bonne analyse. 

 

2.1.2.3. Verres de 3ème génération   
 

Les verres de 2ème �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�V�p�V�� �j�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �S�H�U�P�L�V��

�G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �Y�L�V�p�V : d'une part, les concentrations en gaz rares obtenues à basse 

pression (1 bar) sont insuffisantes pour mesurer l'argon dans nos conditions d'analyse ; d'autre 

part, on a relevé des anomalies de concentrations en gaz rares qui sont probablement associées 

à des zones de convection au sein de l'échantillon, ou à l'influence d'une bulle formée pendant 

l'expérience (voir figure 2.3). Dans le cas des verres de 2ème génération de type homogène, le 

dopage à 1 bar s'est révélé insuffisant pour dépasser les blancs d'argon analytiques lors des 
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expériences de diffusion en "step heating" (§ 2.3.3). Nous n'avons donc aucune donnée 

exploitable pour les diffusivités d'Ar dans les verres dopés à basse pression (ou dans des 

verres naturels qui sont aussi très pauvres en Ar). Concernant les verres de 2ème génération de 

type hétérogène, nous avons eu les mêmes difficultés à dépasser le bruit de fond 

spectrométrique pour l'Ar, et les profils de concentration en He montrent de nombreuses 

incohérences. Un seul échantillon semble montrer un profil similaire (non représenté ici) aux 

profils attendus illustrés dans la Figure 2.2. Tous les autres profils mesurés montrent des 

�D�Q�R�P�D�O�L�H�V�����D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�p�O�L�X�P���Y�H�U�V���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�����V�D�X�W�V���G�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�����H�W�F�� ; voir Figure 

�����������H�W���Q�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���S�D�V���G�¶�H�[�W�U�D�L�U�H���G�H�V���F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���� 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2: Photograp�K�L�H�� �G�¶�X�Q�H���V�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� �V�S�K�p�U�L�T�X�H�� �G�R�S�p�� �H�Q���J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H��
�S�U�R�I�L�O���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�����P�R�O�H���J�����H�Q���J�D�]���U�D�U�H�V���D�W�W�H�Q�G�X���O�R�U�V���G�¶�X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���G�X���E�R�U�G��
vers le centre par ablation laser. 
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 Afin d'augmenter les teneurs en gaz dissous, on a donc décidé de préparer une 3ème 

génération de verres dopés en gaz rares à haute pression (HP). Ces synthèses ont été réalisées 

en presse piston-cylindre à 12 kbar : la technique de préparation est présentée en détail dans la 

section 2.2. Les résultats ont été bien plus satisfaisants : les quantités de gaz rares incorporées 

à haute pression ont permis d'effectuer des analyses précises des quantités d'Ar, élémentaire et 

isotopique (voir chapitre 3). Les verres de 3ème génération ont permis de mesurer avec succès 

�O�H�V���F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���j�� �O�¶�p�W�D�W���Y�L�W�U�H�X�[�� �J�U�k�F�H���j�� �G�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���G�H���© step heating ». Des 

tests ont été également réalisés avec ces verres pour mesurer les coefficients de diffusion à 

�O�¶�p�W�D�W���O�L�T�X�L�G�H : des morceaux de verre dopés en gaz rares à haute pression ont été refondus à 

pression atmosphérique pour faire diffuser les gaz de l'intérieur vers l'extérieur et pour 

�P�H�V�X�U�H�U�� �O�H�V�� �S�U�R�I�L�O�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �U�p�V�X�O�W�D�Q�W�V���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �G�q�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �U�H�P�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�X���O�L�T�X�L�G�X�V�����O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H�V���J�D�]���U�Dres provoque un processus de nucléation et de 

vésiculation qui rend impossible l'analyse des profils de concentration.  

 

  

 

  

Figure 2.3: Profils de concentration en hélium dans les verres de 2ème génération de type 
�K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H�� ���H�Q�� �D�E�V�F�L�V�V�H�V���� �O�D�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �H�Q�� ���P�� �G�X�� �E�R�U�G�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�D�� �E�L�O�O�H���� �H�W�� �H�Q��
ordonnées, les concentrations d'He en mol). a) Profil mesuré après 30 min à  1773 K : on 
�R�E�V�H�U�Y�H���G�¶�D�E�R�U�G���X�Q�H���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���H�Q���+�H���G�Dns les premiers 1.5 mm, au 
lieu de la diminution théoriquement attendue, puis une chute assez brutale inexpliquée. b) 
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Profil après 1 h à 1773 K ���� �R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�H�� �G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�K�p�O�L�X�P���� �S�X�L�V�� �X�Q�� �U�H�E�R�Q�G��
vers 0.5 mm qui pourrait être lié à la présence de bulles ou bien à une convection au sein de 
la bille. c) Profil après 1h à 1623 K. d) Profil après 30 min à 1623 K. En c et d,  les données 
ne montrent aucune tendance claire et pourraient être affectées par une homogénéisation 
�S�D�U�W�L�H�O�O�H���H�Q���F�R�X�U�V���G�¶�H�[�S�p�Uience. 
  

2.1.2.4. Diffusion dans le liquide : premiers essais en géométrie uniaxiale 
 

Pour mesurer la diffusion dans le liquide, nous avons développé un protocole 

spécifique basé sur la diffusion en géométrie uniaxiale. La solution retenue consiste à faire 

diffuser les gaz rares dans un cylindre de liquide (lui- même contenu dans un tube de Pt) dont 

seule la partie supérieure est exposée à un mélange de gaz à pression atmosphérique. Le 

liquide silicaté est trempé avant l'équilibration des gaz rares dans le cylindre, puis découpé en 

tranches de 1 mm d'épaisseur. Le principe est donc le même que pour les verres de 2ème 

génération de type hétérogène mais les volumes analysés (les tranches de verre) sont 

beaucoup plus grands que les volumes de verre ablatés par laser Excimer. Ceci permet de 

dépasser les blancs analytiques simplement en augmentant la quantité de verre mesurée. 

 Les premiers tests de ce type ont été réalisés avec les verres de 1ère génération chargés 

dans des tubes en graphite. La porosité du graphique est cependant trop importante pour 

maintenir une étanchéité suffisante pour que les gaz rares du milieu extérieur ne diffusent que 

�G�D�Q�V���O�¶�D�[�H���G�X���F�\�O�L�Q�G�U�H�����$�L�Q�V�L���O�
�D�Q�D�O�\�V�H���S�D�U���V�S�H�F�W�U�R�P�p�W�U�L�H���G�H���P�D�V�V�H���D���P�R�Q�W�U�p���T�X�H���O�H�V���W�U�D�Q�F�K�H�V��

de verre avaient des t�H�Q�H�X�U�V�� �K�R�P�R�J�q�Q�H�V�� �H�Q�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �V�X�U�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�U�J�H��

expérimentale. De plus, ces tests préliminaires ont révélé que les verres de 1ère génération 

avaient incorporé des quantités de gaz rares atmosphériques non négligeables lors des étapes 

�G�H�� �I�X�V�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�L�U : le problème est particulièrement sérieux pour Ar qui compose 1% de 

l'atmosphère [Ozima and Podosek, 2002]. Les larges contaminations en Ar atmosphérique 

peuvent venir brouiller le signal diffusif que l'on induit dans le cylindre liquide. Pour résoudre 

ce problème, on a ajouté une étape supplémentaire lors de la synthèse des cylindres de verre. 

Cette étape consiste à fondre de nouveau le cylindre verre (T = 1723 K), juste avant les 

expériences hors-équilibre, dans un four vertical sous pompage primaire (1x10-3 mbar) pour 

minimiser la contamination par les gaz rares atmosphériques. Une illustration de cette 

contamination est montrée figure 2.4 avant et après la séquence de pompage sous vide du 

verre.  
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Figure 2.4: Profil de concentration de deux expériences de diffusion de l'Ar à haute 
température (T = 1673 K) dans le cylindre de Pt. Les cercles noirs et blancs représentent les 
données respectives des expériences sans et avec une étape de pompage sous vide primaire. 
Les deux cercles rouges représentent les solubilités données par Iacono et al. [2010] pour 
une pression partielle  de 0.5 bar d'Ar (cercle inférieur) et par Marrocchi et Toplis [2005] 
pour une pression partielle de 1 bar d'Ar (cercle supérieur). Les variabilités et les 
concentrations plus importantes observées pour l'étape sans pompage sous vide peuvent être 
expliquées par la présence de micro-bulles d'air lors du chargement de la poudre de verre 
dans le cylindre. L'étape de pompage sous vide est donc primordiale pour élimer ces micro-
bulles du système.  
 

2.1.2.5. Diffusion dans le liquide : protocole expérimental retenu  
 

Dans le protocole finalement retenu, on a remplacé le conteneur en graphite par un 

tube de platine de longueur d'environ 1 cm, de telle sorte que la diffusion ne puisse se faire 

que par la face supérieure du cylindre, la seule en contact avec le mélange de gaz rares. Le 

�I�R�Q�G�� �G�X�� �W�X�E�H�� �G�H�� �S�O�D�W�L�Q�H�� �D�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �p�W�p�� �V�R�X�G�p�� �H�Q�� �W�U�L�F�R�U�Q�H���� �S�D�U�� �X�Q�H�� �V�R�X�G�X�U�H�� �j�� �O�¶�D�U�F. Son 

étanchéité est testée par immersion dans un bain d'acétone pendant 10 min, puis vérification 

d'aucune trace de pénétration de l'acétone dans le tube lui- même sous une loupe binoculaire. 

Le chargement du tube se fait par étapes : on charge une petite quantité de poudre de verre 
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(quelques �J�U�D�P�P�H�V�������S�X�L�V���R�Q���O�D���I�R�Q�G�����H�W���D�L�Q�V�L���G�H���V�X�L�W�H���M�X�V�T�X�¶�j���D�W�W�H�L�Q�G�U�H���O�H���V�R�P�P�H�W���G�X���F�\�O�L�Q�G�U�H. 

Cette méthode de chargement permet �G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���E�X�O�O�H�V���O�R�U�V���G�X���U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H���G�H���O�D��

capsule. De plus, afin d'éviter au maximum la contamination atmosphérique, les séquences de 

fusion ont été effectuées dans un four à moufle sous flux d'azote constant (~3 l/min). 

 Le tube de platine �F�K�D�U�J�p���H�V�W���V�X�V�S�H�Q�G�X���j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���G�H���O�D���F�D�Q�Q�H���G�¶�D�O�X�P�L�Q�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��

du four GERO. A cause des tensions de surface, il se peut que la face supérieure du cylindre 

�G�H�� �O�L�T�X�L�G�H�� �S�U�H�Q�Q�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�� �P�p�Q�L�V�T�X�H�� ���F�R�Q�F�D�Y�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �K�D�X�W������ �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�H�� �P�p�Q�L�V�T�X�H�� �D��

un�H���I�D�L�E�O�H���D�P�S�O�L�W�X�G�H���H�W���Q�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���D�X���P�D�[�L�P�X�P���T�X�H���O�H���S�U�H�P�L�H�U���P�L�O�O�L�P�q�W�U�H�����/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V��

effets capillaires peut être réduite en augmentant le diamètre interne du cylindre de platine, ou 

en remplaçant le platine pur par un alliage de moindre mouillabilité. Nous avons opté pour 

des tubes de diamètre externe 3 mm, avec une épaisseur de paroi de 0.2 mm. Selman et al. 

[1966] ont montré qu'un alliage Au/Pt avec 5% d'or a une mouillabilité beaucoup plus faible 

que le platine pur. Cependant nous avons conduit une série d'expériences avec ce type 

�G�¶�D�O�O�L�D�J�H�� �H�W�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �Q�R�W�p�� �G�¶�H�I�I�H�W�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�X�� �P�p�Q�L�V�T�X�H���� �$�X�� �Fours de 

nos essais, nous avons constaté par contre que la soudure en tricorne à la base du tube 

permettait de réduire significativement la remontée capillaire. En effet, dans des expériences 

faites avec des capsules à fond plat, nous avons observé une remontée extrême du liquide, ce 

dernier pouvant alors sortir complètement de la capsule. Pour une raison inconnue, la forme 

�G�X���I�R�Q�G���G�X���F�U�H�X�V�H�W���M�R�X�H���X�Q���U�{�O�H���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���H�I�I�H�W�V���F�D�S�L�O�O�D�L�U�H�V�� 

 Les tubes de Pt (1 cm de long) sont donc introduits dans la zo�Q�H�����a�����F�P�����L�V�R�W�K�H�U�P�H�����”��

1 K de variation de température) du four GERO, calibrée par des mesures du gradient 

thermique le long du tube de céramique (i.e. pas de convection attendue dans l'échantillon). 

Avant d'injecter les gaz rares, le verre CMAS est porté à 1673 K pendant une nuit sous un 

flux d'azote afin d'équilibrer le liquide. Le flux d'azote est ensuite remplacé par un mélange 

He/Ar en quantité volumique 50:50 pour des durées de 5 à 8 h, et des températures entre 1673 

K et 1823 K. Ces temps d'expériences sont suffisamment courts pour permettre un profil de 

concentration dans le cylindre. La pression est ~0.1 MPa dans le four, le flux de gaz rares 

���������+�H������ �������$�U���� �H�V�W���G�H���������� �F�F���P�L�Q���� �/�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���H�V�W���S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�����”�� ���� �.���� �F�R�Q�W�U�{�O�p�H���S�D�U��

un thermocouple de type S, situé à moins de 1 cm du tube de platine. La trempe est effectuée 

par une immersion du tube de platine (lâché depuis la zone chaude) dans un vase de trempe 

rempli d'eau froide situé en base du four. Les vitesses de refroidissement sont estimées à 

plusieurs centaines de degrés par seconde.  

 �$���O�D���I�L�Q���G�¶�X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�����O�H���F�\�O�L�Q�G�U�H���G�H���Y�H�U�U�H���G�R�L�W���r�W�U�H���V�F�L�p���W�U�q�V���S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q�Q�H�X�V�H�P�H�Q�W����

Pour cela, le tube de platine est inclus dans du CrystalbondTM ���X�Q�H�� �F�L�U�H�� �G�¶�L�P�S�U�p�J�Q�D�W�L�R�Q�� �j��
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�F�K�D�X�G�� �V�R�O�X�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�F�p�W�R�Q�H���� �S�R�Xr assurer un bon maintien pendant la coupe. Il est alors 

coupé en tranches de 0.6 à 1 mm d'épaisseur suivant la précision de la coupe. L'utilisation du 

CrystalbondTM permet un nettoyage parfait des tranches par immersion dans un bain d'acétone 

chaud pendant 24h. Cette étape est cruciale, parce que la moindre trace de produit 

�G�¶�L�P�S�U�p�J�Q�D�W�L�R�Q���U�p�V�L�G�X�H�O���V�H�U�D�L�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�H���U�H�O�k�F�K�H�U���G�D�Q�V���O�D���O�L�J�Q�H���G�H���S�X�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��

quantités de gaz, et compromettrait ainsi l'intégrité du spectromètre de masse et de la ligne de 

�S�X�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �&�R�P�P�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�p�Q�L�V�T�X�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �I�D�X�V�V�H�U�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �O�D��

concentration en gaz rares à proximité de la surface, nous avons choisi de ne pas utiliser la 

première tranche pour la caractérisation des profils de diffusion. On corrigera toutefois la 

profondeur du profil mesurée par l'épaisseur de cette première tranche soustraite. Il en résulte 

�T�X�H���O�H�V���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���F�H�Q�W�D�L�Q�H�V���G�H�����P���V�R�Q�W���L�Q�F�R�Q�Q�X�H�V�����F�H���T�X�L���L�Q�G�X�L�W���T�X�H���O�H��

point de départ de nos profils n'est pas toujours établi. 

 

2.2. PISTON-CYLINDRE  

2.2.1. Description expérimentale 
 

 Pour les expériences à 12 kbar, nous avons utilisé un piston-cylindre sans contre-

pression avec un diamètre interne de trois quarts de pouce (Figure 2.5 ; [Holloway, 1998]. 

L'assemblage utilisé est inspiré de celui décrit par Vielzeuf et Clemens [1992] et utilisé par 

Vielzeuf et Montel [1994]. Il est constitué d'une cellule de NaCl externe entourant un tube de 

pyrex, lui-même entourant un four en graphite. L'intérieur du four est rempli par des pièces en 

MgO qui permettent de maintenir les capsules en place (deux capsules par assemblage). Le 

�I�R�X�U���P�H�V�X�U�H�������������P�P���G�H���K�D�X�W�H�X�U���H�W���O�H�V���F�D�S�V�X�O�H�V���V�R�Q�W���S�O�D�F�p�H�V���D�X���S�R�L�Q�W���F�K�D�X�G�����F�¶�H�V�W-à-dire à mi-

hauteur du four. La partie interne du four est ainsi constituée de cinq pièces, de bas en haut : 

(1) une gaine de MgO dans laquelle se loge le thermocouple ; (2) une fine rondelle de MgO 

(0.7 mm d'épaisseur) qui sépare la pointe du thermocouple des deux capsules ; (3) un 

manchon de MgO percé de deux trous pour loger les deux capsules (les interstices entre les 

capsules et le manchon de MgO sont comblés par de la poudre de MgO) ; (4) un bouchon de 

MgO ���� �H�W�� �������� �X�Q�H�� �P�L�Q�F�H�� �U�R�Q�G�H�O�O�H�� �G�H�� �J�U�D�S�K�L�W�H�� ���������� �P�P�� �G�¶�p�S�D�L�V�Veur). La température est 

�P�H�V�X�U�p�H�� �D�X�� �S�O�X�V�� �S�U�q�V�� �G�H�V�� �F�D�S�V�X�O�H�V�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�¶�X�Q�� �W�K�H�U�P�R�F�R�X�S�O�H�� �G�H�� �W�\�S�H�� �&�� ���:�����5�H��-

W74Re26), protégé par une gaine de mullite. Afin de minimiser les frictions, la cellule de sel 

�H�V�W���U�H�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�
�X�Q�H�� �I�H�X�L�O�O�H�� �G�H�� �S�O�R�P�E�� �H�W���O�H�� �F�°�X�U�� �G�X�� �S�L�V�W�Rn-cylindre est enduit de lubrifiant à 

base de MoS2 (Molykote).  
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Figure 2.5: Piston-cylindre sans contre-pression 

du Laboratoire Magmas et Volcans, Clermont-Ferrand. 

 

 La procédure de mise en pression et de chauffage est la suivante : (1)  on applique une 

pression à froid égale à 3 kbar ���� �������� �R�Q���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���M�X�V�T�X�¶�j�� ������ K à un taux de 

50 K/min �������������R�Q���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���Y�D�O�H�X�U���Y�L�V�p�H�����L�F�L���������N�E�D�U�����S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q���S�D�O�L�H�U��

de 5 minutes à 923 K ���� �������� �R�Q�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �O�D�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D��valeur visée (ici 1743 ou 

1773 K selon les expériences) à un taux de 50 K/min. Vers 800-�������� �.���� �O�¶�D�V�V�H�P�E�O�D�J�H��

commence à se ramollir �����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�W�W�H���U�D�L�V�R�Q���T�X�H���O�D���S�K�D�V�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���G�H���P�L�V�H���H�Q���S�U�H�V�V�L�R�Q��

(de 3 à 12 kbar) se fait pendant un palier de température à 923 K (étape 3). Durant toute la 

durée de l'expérience (entre 9 et 12h), la température est régulée automatiquement tandis que 

la pression est régulièrement ajustée manuellement. En fin d'expérience, le circuit de 

chauffage est coupé, ce qui provoque une chute rapide de la température (70 K/s). Durant la 

trempe, la pression expérimentale est maintenue, puis l'expérience est lentement décomprimée 

à température ambiante. Aucune correction de pression n'a été faite. Mc Dade et al. [2002] ont 

montré que les frictions dans les montages NaCl-pyrex sont très faibles, l'erreur relative 

maximale sur la pression étant de ~3%. L'imprécision sur la température est de ± 8 K 

[Vielzeuf et Montel, 1994].  
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2.2.2. Préparation des capsules  
 

Le but de nos expériences en piston-cylindre est de préparer des verres silicatés riches 

en gaz rares dissous par fusion à haute pression. Pour cela, nous avons dû préparer des 

capsules étanches, contenant à la fois de la poudre de verre silicaté et un mélange de gaz rares. 

�/�H�V���F�D�S�V�X�O�H�V���R�Q�W���p�W�p���I�D�E�U�L�T�X�p�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���W�X�E�H���H�Q���S�O�D�W�L�Q�H�����'�D�Q�V���O�H�V���D�V�V�H�P�E�O�D�J�H�V���������� ���F�¶�H�V�W-

à-dire, de diamètre externe 19.05 mm) utilisés au Laboratoire Magmas et Volcans, le four de 

�J�U�D�S�K�L�W�H�� �D�� �X�Q�� �G�L�D�P�q�W�U�H�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �G�H�� �������� �P�P���� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �Ges capsules de grands 

diamètres externes ���������P�P���H�Q���U�R�X�W�L�Q�H���H�W���M�X�V�T�X�¶�j����-8 mm si besoin. Ces grandes capsules sont 

�W�U�q�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�V���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�R�Q���Y�H�X�W���V�\�Q�W�K�p�W�L�V�H�U���G�H�V���T�X�D�Q�W�L�W�p�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�L�W�����S�O�X�V�L�H�X�U�V��

centaines de mg). Malheureusement, nous avons �p�W�p�� �R�E�O�L�J�p�V�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �G�H�V�� �F�D�S�V�X�O�H�V�� �G�H�� �S�O�X�V��

petit diamètre externe (3 mm) parce que le système de chargement des gaz rares décrit plus 

�E�D�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H���D�Y�H�F���G�H�V���F�D�S�V�X�O�H�V���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H�V�� 

 Le tube de platine de diamètre externe 3 mm et de diamètre interne 2.6 mm a été 

coupé en tronçons de 12.4 mm de longueur. Les tronçons ont été nettoyés dans de l'alcool puis 

passés au chalumeau afin de vaporiser les impuretés et de rendre le métal plus malléable. 

Ensuite, une de leurs extrémités a été pincée (en tric�R�U�Q�H�����H�W���V�R�X�G�p�H���j���O�
�D�U�F���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���S�R�V�W�H��

à souder LAMPERT PUK U3. Après la soudure, les fonds sont aplatis à l'aide d'une tige en 

acier à bout plat introduite dans les capsules puis martelés. Enfin, les capsules sont nettoyées 

�G�D�Q�V���G�H���O�¶�D�F�L�G�H���F�K�O�R�U�K�\�G�U�L�T�X�H���I�X�P�D�Q�W�����S�X�L�V���U�L�Q�F�p�H�V���G�D�Q�V���G�H���O�¶�H�D�X���G�p�L�R�Q�L�V�p�H�� 

 La première étape du chargement consiste à introduire la poudre de verre silicaté, 

préalablement séchée, dans la capsule et à la tasser. La quantité de poudre chargée est de 

�O�¶�R�U�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�Q�J�W�D�Lne de mg. La deuxième étape consiste à ajouter les gaz rares dans la 

capsule de platine en utilisant comme source une bouteille contenant un mélange « tous gaz 

rares » composé de 2% xénon, 3% krypton, 5% argon, 15% néon et 75% hélium sous pression 

(3 bar). Pour le chargement des gaz rares dans la capsule, on utilise un système de chargement 

similaire au système décrit par Boettcher et al. [1989]. La bouteille de gaz rares et une pompe 

primaire (1×10-3 mbar) sont connectées au système de chargement, �j�� �O�¶�L�Q�W�prieur duquel on a 

monté la capsule de platine. Une vanne manuelle permet de contrôler la connexion entre la 

�F�D�S�V�X�O�H���� �O�D�� �S�R�P�S�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �H�W�� �O�D�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H���� �3�R�X�U�� �p�O�L�P�L�Q�H�U�� �O�¶�D�L�U�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�D�S�V�X�O�H���� �R�Q��

�F�R�P�P�H�Q�F�H���S�D�U���X�Q���S�R�P�S�D�J�H���V�X�L�Y�L���G�¶�X�Q�H���L�Q�M�H�F�W�L�R�Q���G�H���J�D�]���U�D�Ues sous pression (3 bars). Ce cycle 

est répété trois fois pour réduire au maximum la contamination atmosphérique. A la fin du 

3ème cycle, la partie supérieure de la capsule est pincée dans un étau pour piéger les gaz rares 

�M�X�V�T�X�¶�j���O�D���V�R�X�G�X�U�H�����S�X�L�V���O�¶�p�W�D�X���Hst séparé du système de chargement des gaz rares. La capsule 
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�H�V�W���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�G�p�H���j���O�¶�D�U�F�����S�X�L�V���G�p�P�R�Q�W�p�H���G�H���O�¶�p�W�D�X�����/�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H�V���V�R�X�G�X�U�H�V���H�V�W���Y�p�U�L�I�L�p�H���j���O�D��

�O�R�X�S�H�� �E�L�Q�R�F�X�O�D�L�U�H���� �8�Q�� �V�F�K�p�P�D�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �F�K�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D�� �S�K�R�W�R�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�S�V�X�O�H�� �V�R�X�G�p�H��

sont montrés ci-dessous (Figure 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  SPECTROMETRIE DE MASSE 

2.3.1.  Historique 
 

 Apparue au début du XXe siècle, la spectrométrie de masse a apporté des informations 

clés pour la compréhension du noyau atomique. Elle est issue de la découverte par Eugen 

Goldstein en 1886 des rayons canaux dus aux ions positifs, et de leur analyse par un champ 

magnétique, par Wilhelm Wien en 1898. En 1912, Joseph John Thomson obtient des spectres 

de masse de plusieurs composés gazeux : N2, O2, CO, CO2, etc. Il met en évidence les ions 

négatifs et les ions multichargés. L'année suivante, il découvre les isotopes A = 20 et A = 22 

du néon. Les innovations qui suivent tentent principalement d'augmenter la sensibilité du 

dispositif. En 1918, A. J. Dempster construit un spectromètre à focalisation en direction. 

Figure 2.6 : schéma du système de 
chargement des gaz rares dans la capsule. 
L'entrée du tube est directement connectée 
à la capsule par emboitement, le tout relié 
à une vanne manuelle qui permet, soit de 
pomper dans la capsule, soit d'injecter les 
gaz rares depuis un réservoir. La photo à 
gauche montre la capsule finale prête pour 
une expérience de HP/HT. 

Capsule en Pt 

Etau 

Manchon inférieur 

Pas de vis 

Manchon supérieur 

Vanne 
Gaz rare Vers pompe primaire 



CHAPITRE 2 �±MÉTHODES EXPÉRIMENTALES                                                                             85 
 
 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 

L'année suivante, Francis William Aston introduit le tri des ions en fonction de leur vitesse, ce 

qui lui permet de déterminer les abondances isotopiques du néon et de mettre en évidence les 

écarts entre les masses atomiques réelles et les nombres entiers. En 1932, K. T. Bainbridge, en 

associant au dispositif un filtre de vitesse de Wien, vérifie expérimentalement l'équivalence 

entre masse et énergie. Il propose alors la double focalisation en direction et en vitesse, 

�S�U�L�Q�F�L�S�H���T�X�L���V�H�U�D���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���S�D�U���(�� B. Jordan, J. M. Mattauch et L. F. Herzog. En 1936, F. 

M. Penning propose de combiner un champ électrique et un champ magnétique pour piéger 

les ions dans un très faible volume : c'est le piège de Penning. En 1940, A. O. Nier 

perfectionne la source d'ions à impact électronique. Ensuite, en 1948, A. E. Cameron invente 

le spectromètre de masse à temps de vol. Puis, entre 1953 et 1960, W. Paul et 

H. S. Steinwedel mettent au point l'analyseur quadripolaire, puis le piège ionique 

quadripolaire qui diffère de celui de Penning par l'absence de champ magnétique. Le piège 

quadripolaire aura un tel retentissement en physique fondamentale que le prix Nobel sera 

attribué en 1989 à W. Paul et à H. Dehmelt. Pendant les années 1960, L. G. Smith met au 

point le spectromètre de masse à radiofréquence. Pour ce qui est des applications, depuis 

1950, les techniques d'ionisation se diversifient de façon à s'adapter à la diversité des 

échantillons à analyser, particulièrement pour la chimie organique. Cette technique d'analyse 

bénéficie alors du couplage avec un chromatographe en phase gazeuse puis liquide. Les 

progrès de l'informatique ont permis l'automatisation des réglages de l'appareil, ainsi que la 

�P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �D�Q�D�O�\�Veurs à quadripôles et des pièges ioniques, dans de nombreuses 

applications de la spectrométrie de masse. 

 

2.3.2. Principe 
 

 Nous allons détailler ici le principe et le protocole d'acquisition de mesures pour un 

spectromètre de type gaz rares.  Tout au long de cette thèse au sein du CRPG, nous avons en 

effet exclusivement eu recours à la spectrométrie gaz rares qui, comme on va le voir, est un 

type de spectrométrie particulier.  

 �6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�G�U�H�� �F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �O�
�p�W�D�S�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H��

spectrométrique gaz rares consiste à ioniser le gaz introduit dans la zone du filament. Les gaz 

�U�D�U�H�V���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W���F�R�Q�Q�X�V�� �S�R�X�U���r�W�U�H���L�Q�H�U�W�H�V���S�D�U�� �S�U�L�Q�F�L�S�H���� �S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H�� �L�R�Q�L�V�p�V�� �S�D�U�� �L�P�S�D�F�W��

électronique entre un rayon d'électrons et l'atome considéré. On se place ici dans le cadre 

d'une ionisation par impact car c'est la méthode la plus couramment utilisée, et celle qui est 

installée sur les spectromètres utilisés au laboratoire gaz rares du CRPG. Le principe de ce 
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�W�\�S�H���G�
�L�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���U�p�V�L�G�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�U�D�F�K�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q ou plusieurs électrons de la cible, suite à la 

collision entre un électron et l'atome cible. Dans le détail, il peut arriver que l'ionisation soit 

simple ou double, directe ou indirecte : ici nous allons nous focaliser uniquement sur le 

principe de l'ionisation, en considérant le cas de l'ionisation simple, bien que l'ionisation 

double ait des conséquences lors de l'analyse de certains gaz rares (par ex., 20Ne+ et 40Ar++). 

Le processus le plus probable durant une collision est celui de la simple ionisation directe de 

la cible. Le processus d'ionisation est ainsi représenté par une transition en énergie. Le 

processus de plus faible énergie qui peut se produire correspond à la perte d'un électron de 

l'orbitale occupée la plus élevée. Dans ce cas, cela correspond au "potentiel d'ionisation", qui 

correspond à l'énergie perdue par l'électron de bombardement. Connaissant les potentiels 

�G�¶�L�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�¶�p�Q�H�U�J�L�H�� �G�X�� �I�D�L�V�F�H�D�X�� �p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�� �L�Q�F�L�G�H�Q�W���� �R�Q�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �O�D��

�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���S�U�p�G�L�U�H���O�H���G�H�J�U�p���G�¶�L�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�F�X�O�H�� 

 Les gaz ainsi ionisés vont être dirigés vers la zone d'extraction, généralement grâce à 

un repousseur, �S�X�L�V�� �I�R�F�D�O�L�V�p�V�� �H�W�� �D�F�F�p�O�p�U�p�V�� �Y�L�D�� �G�H�V�� �G�p�I�O�H�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q��

�I�D�L�V�F�H�D�X�� �L�R�Q�L�T�X�H�� �p�W�U�R�L�W���� �L�Q�W�H�Q�V�H�� �H�W�� �V�W�D�E�O�H�� �j�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U�� �>Botter and Bouchoux, 

1995]. La déviation est assurée par un champ magnétique B, qui va courber la trajectoire de la 

particule chargée. L'architecture des spectromètres à analyseur magnétique permet donc de 

remonter au rapport m/q, où m et q sont respectivement la masse et la charge de l'élément 

considéré. Ce rapport (m/q���� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�H�� �F�°�X�U�� �P�r�P�H�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�
�D�Q�D�O�\�V�H�� ���G�H�� �P�D�V�V�H������ �H�W�� �H�V�W��

donc à prendre dans son sens premier, à savoir au sens de séparation. L'analyse du faisceau 

ionique, consiste en effet à séparer les ions les uns des autres selon leur rapport m/q. Ainsi, si 

on connait le champ B, le rayon de courbure r et le potentiel d'accélération (vitesse initiale) 

des atomes ionisés V0, alors on peut remonter directement à l'information souhaitée, via la 

relation suivante : 

 

�I
�M


L
�$�6�N�6

�t�8�È
�á���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�t�ä�s�; 

 

 Par conséquent, en faisant varier le seul potentiel d'accélération V0, Dempster était en 

mesure de détecter sélectivement des espèces de différents rapports m/q (voir Figure 2.7). 

Cette expérience lui a permis, entre autres, de caractériser les isotopes des ions lithium, 

potassium, magnésium, calcium, cadmium et uranium.  

 L'intérêt évident de disposer d'un faisceau mono-énergétique provient donc de la 

capacité à mesurer des valeurs de m/,q non plus par la position d'une raie sur une plaque 



CHAPITRE 2 �±MÉTHODES EXPÉRIMENTALES                                                                             87 
 
 

Julien AMALBERTI - Etude expérimentale du dégazage volcanique 

photosensible (dispersions en vitesse et en énergie cinétique), mais à partir d'une valeur de 

potentiel variable (B ou V0) qui correspond à la réception du signal. D'une certaine façon, on 

peut considérer que Dempster a introduit l'idée de réaliser des spectres en balayant des 

tensions. Qu'il s'agisse de balayages de V0 ou de B, la résolution du signal dépendra du degré 

de constance des autres paramètres de l'équation (2.1). C'est la raison pour laquelle on 

applique des champs électrostatiques sur la trajectoire des particules chargées, afin de filtrer 

les énergies cinétiques en sortie d'accélération indépendamment de leur masse. Dans notre 

cas, il ne reste plus qu'à faire varier le champ magnétique, pour permettre un balayage en 

masse au niveau des détecteurs.  

 

 

Figure 2.7: Premier spectrographe de masse de Dempster. a): zone analytique (aimant); b), 
c): paroi de la chambre à vide; d): diaphragme destiné à l'élimination  des ions réfléchis; e): 
unité de détection; g): source d'ions; S1 et S2 sont respectivement les fentes de  la source et 
du collecteur.  
 

 Un aspect analytique important concerne la résolution en masse du spectromètre. En 

�H�I�I�H�W���� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V���� �L�O�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �V�L�� �Q�R�W�U�H�� �P�D�F�K�L�Q�H�� �H�V�W��

capable de séparer deux isotopes d'un même élément, ou un élément d'intérêt (3He) d'éléments 

proches (H-D). En spectrométrie de masse, on peut définir la résolution par le rapport m��� m̈ 

où m �H�V�W���O�D���P�D�V�V�H���G�
�X�Q���L�R�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���H�W���¨m la différence de masse entre le pic considéré et son 
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voisin le plus proche dont il peut être distingué. Selon cette définition, un instrument qui est 

en mesure de distinguer des ions de masses 100 et 100.1 possède une résolution de 

100/(100.1-100) = 1000. 

 La détection est la zone où l'on va physiquement mesurer les ions. La plupart des 

spectromètres actuels possèdent deux types de détecteurs, la cage de Faraday et les 

�P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�H�X�U�V�� �G�
�p�O�H�F�W�U�R�Q�V���� �/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�¶�X�Q�� �R�X�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �W�\�S�H�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H��

l'utilisateur. J'ai été amené au cours de mes trois ans de thèse à utiliser les deux types. Le 

principe de fonctionnement est simple : transformer le courant ionique en courant électrique 

�P�H�V�X�U�D�E�O�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�J�H�� �G�H�� �)�D�U�D�G�D�\���� �O�H�V�� �L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�W�H�F�W�p�V�� �O�R�U�V�T�X�
�L�O�V�� �H�Q�W�U�H�Q�W�� �H�Q��

collision avec une plaque métallique, reliée à la masse par une résistance ohmique qui peut 

varier entre 1011 et 1012 �
���V�X�L�Y�D�Q�W���O�H�V���V�S�H�F�W�U�R�P�q�W�U�H�V���J�D�]���U�D�U�H�V�����2�Q���D���D�L�Q�V�L���S�X���D�Q�D�O�\�V�H�U���G�H�V���J�D�]��

comme 40-36Ar et 4He qui sont généralement en grande quantité dans nos échantillons. 

Toutefois, et très souvent en géochimie des gaz rares, les quantités à détecter sont très faibles 

(et correspondent à des courants jusqu'à 10-16 A) ���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �L�V�R�W�R�S�H�V�� �G�X�� �;�H�� �H�W�� �G�H��

�O�¶�L�V�R�W�R�S�H��3�+�H���� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V�� �S�H�X��

concentrés en argon et hélium. Dans ces cas, il est nécessaire d'augmenter artificiellement le 

�F�R�X�U�D�Q�W�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �U�H�o�X�� �J�U�k�F�H�� �j�� �X�Q�� �P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�H�X�U�� �G�¶�p�O�H�F�W�U�R�Q�V, composé par des jeux de 

dynodes qui vont multiplier les électrons formant le signal. Ainsi, le faisceau d'ions vient 

heurter une surface métallique (alliage cuivre/béryllium) formant la dynode de conversion 

���L�R�Q���:���p�O�H�F�W�U�R�Q��, et provoque l'émission d'électrons qui vont impacter à leur tour une série de 

dynodes secondaires qui vont amplifier le faisceau électronique. Cependant, cette 

amplification va permettre le comptage, ion par ion, ce qui amplifie le rapport signal/bruit. La 

�Y�D�O�H�X�U�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�D�P�S�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�L�J�Q�D�O�� �Y�D�U�L�H�� �G�H�� ����3 à 107 suivant le nombre de dynodes 

que le multiplicateur comprend. La limite de détection est ainsi abaissée considérablement, ce 

qui permet la mesure de signaux correspondant à 10-20 moles de gaz (comparée à 10-14 moles 

pour une cage de Faraday). Le choix du collecteur repose donc sur l'intensité du signal 

arrivant sur le détecteur. Il est à noter cependant, que la réponse du multiplicateur d'électrons 

se détériore au cours du temps à cause de l'altération de la surface réfléchissante des dynodes. 

Une raison possible serait des dommages répétés de la surface par l'envoi de fort courants 

(>1x10-13A). Il est donc important de vérifier périodiquement la stabilité du collecteur. 

 Les analyses par spectromètre de masse se font dans des conditions d'ultravide 

(~10-9 mbar). Pour rappel, 1 mbar = 0.75 Torr = 100 Pa. Le vide est réalisé à l'aide de pompes 

turbo-moléculaires et de pompes ioniques. Une description détaillée du fonctionnement de ces 
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pompes est donnée par Zimmerman et Marty [2014]���� �&�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�X�O�W�U�D�Y�L�G�H�� �V�R�Q�W��

nécessaires pour diverses raisons :  

 

�•  �$�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H���� �S�R�X�U�� �p�O�L�P�L�Q�H�U�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�U�F�V�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�V��

entre le bloc source et les plaques de focalisation. 

�•  Pour minimiser la présence d'autres éléments dans le système, qui viendraient 

polluer le signal au niveau des détecteurs.  

�•  Pour éviter une perte du signal par des collisions entre les atomes/molécules 

d'intérêt et des éléments résiduels.  

�•  Pour baisser le niveau du blanc analytique en réduisant la contamination par les 

�J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H���� �/�D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �H�Q�� �J�D�]�� �U�D�U�H�V�� �D�W�P�R�V�S�K�p�U�L�T�X�H�V��

équivaut à la pression résiduelle (i.e. atmosphère résiduelle) 

 

2.3.3.  Présentation des spectromètres gaz rares du CRPG 
  

�/�H���&�5�3�*���S�R�V�V�q�G�H���V�L�[���V�S�H�F�W�U�R�P�q�W�U�H�V���G�H�V�W�L�Q�p�V���j���O�¶�Dnalyse des gaz rares. Nous n'en présentons 

que trois; ceux utilisés pendent cette thèse : Argus VI, Helix MC et VG5400. Nous avons dit 

plus haut, que les sources des différents spectromètres présents au laboratoire sont basées sur 

le même système (i.e. ionisation par impact). La différence entre un spectromètre de type 

Argus VI, Helix MC et VG5400 réside dans le rayon de courbure du tube de vol et dans les 

détecteurs installés. Un tableau récapitulatif des spectromètres est donné dans le tableau 2.2 

ci-dessous. 
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Tableau 2.2: Résumé des spectromètres de masse du CRPG. 

Nom VG 5400 Helix MC Argus VI 

Eléments 

analysés 
He �± Xe He �± Xe He - Xe 

Source ionisation par impact (Nier) ionisation par impact (Nier) ionisation par impact (Nier) 

Rayon de 

courbure 

(cm) 

27 35 13 

Voltage de 

la source 

(kV) 

4.5 9.9 4.5 

Sensibilité 

(A/Torr) 
He < 3*10-4               Ar <4*10-4  He > 2*10-4               Ar < 1*10-3  Ar < 1*10-3 

Stabilité 

 

- 

 

50 ppm/30min < 50 ppm/30min 
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2.3.4. Protocole d'analyse des échantillons  
 

Le protocole d'analyse d'un échantillon de gaz rares, dans l'ordre chronologique 

d'extraction du gaz jusqu'à l'analyse spectrométrique peut se résumer globalement à : 

 

�•  extraction du gaz : expérience de step heating ou de fusion totale des échantillons. 

�•  purification (séparation) des gaz rares et des gaz réactifs par piégeage sur des getters 

(mousse de titane) à chaud (~550-600°C). 

�•   séparation des gaz rares entre eux (si nécessaire) par piégeage sélectif (chaque gaz 

rare à sa propre température de condensation) par charbon actif avec azote liquide (T 

= 77 K) ou par pompe cryogénique (jusqu'à 6 K). 

�•   envoi du gaz sélectionné dans la chambre d'ionisation du spectromètre, et analyse du 

signal reçu sur les détecteurs.  

 

Les principales étapes sont présentées ci-dessous ; les différentes techniques utilisées pour 

extraire les gaz rares des échantillons sont présentées dans la section suivante (§2.3.5). 

 

Préparation �G�X���V�S�H�F�W�U�R�P�q�W�U�H���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���J�D�]���U�D�U�H�V�� 

 Une des premières choses à effectuer avant toute action sur l'échantillon même, est de 

vérifier ou de régler le spectromètre avec des mesures de standards. Les standards mesurent la 

sensibilité de l'appareil, ce qui nous donne une idée de la capacité de celui-ci à analyser une 

quantité au préalable connue. Elle se définit comme le rapport du courant mesuré sur la 

pression partielle de gaz injectés dans le spectromètre. Elle correspond donc à la capacité du 

spectromètre de masse à pouvoir donner un signal électrique (A), en fonction d'une pression 

de gaz (Torr). Pour cela, on injecte dans la ligne une pipette de standard dont on connaît la 

teneur exacte du gaz d'intérêt. On purifie alors l'aliquote, et on note avec soin les volumes 

dans lesquels on dilue le gaz. Ceci a pour but de connaître d'une part la pression partielle du 

gaz (Torr) lors de l'entrée dans le spectromètre, et d'autre part la quantité de gaz ayant subi la 

dilution. La sensibilité S �V�¶�p�F�U�L�W : 

 

�5�� 
L
�+���>�#�?

�2�N�A�O�O�E�K�J���>�6�K�N�N�?�Û �@
������������������������������������������������������������������������������������������������ �:�t�ä�t�;���������������� 
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où la sensibilité S est exprimée en A/Torr et d est le coefficient de dilution. On applique de 

simples coefficients de conversion pour convertir les pressions de mbar en Torr et 

standardiser dans les conditions "normales" de pression et de température, soit 1 bar et 

273.15 K par rapport à celles du gaz dans le spectromètre (P du standard après dilution avant 

l'entrée dans la chambre d'ionisation et à la température de la pièce : 294.15K). Cette 

normalisation est un choix du laboratoire gaz rares pour une comparaison simplifiée entre les 

différentes machines et avec les laboratoires extérieurs.   

 �/�D���V�H�F�R�Q�G�H���p�W�D�S�H���S�U�p�O�L�P�L�Q�D�L�U�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���H�I�I�H�F�W�X�H�U���F�H���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���X�Q���© blanc » de la 

ligne et du système d'extraction. Ce blanc consiste à lancer le protocole d'analyse d'un 

échantillon, sans toutefois lancer réellement le processus d'extraction des gaz. Cette étape 

permet deux choses : (1) vérifier le niveau de bruit de fond du système, et (2) corriger les 

signaux analysés de la part du signal lié aux gaz résiduels présents dans la ligne avant 

l'extraction. 

 

 

Figure 2.8 : Suivi de la sensibilité de l'isotope 40Ar sur le 
spectromètre Helix MC au cours d'une expérience de diffusion. 
La variabilité de la sensibilité en fonction de la quantité de gaz 
(c'est-à-dire de la pression du gaz) est due à une inhomogénéité 
de la répartition des charges électriques au niveau de la source 
d'ionisation [Burnard et Farley, 2000]. L'extraction des ions en 
direction des collecteurs n'est donc pas optimale pour de faibles 
quantités de gaz introduites dans la source.  
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