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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Les ensembles mécaniques de transmission de puissance sont de plus en plus sollicités
par I'effet conjugué de I'accroissement de la puissance et des couples transmis, de la
diminution de la dimension de composants résultant de la volonté de réduire les masses et de
I" augmentation des vitesses de rotation.

Dans ces conditions, parmi les nombreux parametres et criteres devant étre retenus
dans la conception de ces mécanismes, les pressions de contact des surfaces et |a température
de fonctionnement sont deux parametres trés importants.

La société Renault qui a suscité cette étude a fixé ces deux paramétres a 2,5GPa pour
la pression de contact et a 300°C pour la température de fonctionnement. Elle a souhaité
d autre part que les mécanismes de renforcement des surfaces soient éudiés sur les matériaux
et avec des procédés de traitement de surface disponibles afin de pouvoir les mettre en ceuvre
rapidement al’ échelle industrielle.

C'est sur la base de ces objectifs que nous avons entrepris cette étude de la recherche
du couple matériau — traitement de surface résistant aux phénomenes de fatigue de contact
sous des pressions de 2,5GPa a une température de 300°C.

L es traitements thermochimiques par diffusion du carbone et de I’ azote, permettent par
la combinaison de plusieurs mécanismes d’ améliorer les propriétés des couches superficielles
des pieces en acier. Les mécanismes de durcissement et de la mise en contraintes de
compression associés a des traitements thermochimiques sont les suivants :

- Mécanisme de diffusion — précipitation au cours d' un traitement thermochimique de
nitruration, qui a pour objectif I’enrichissement en azote de la couche superficielle d' une
piece en acier al’ é&at bainitique résultant de latrempe et du revenu ;

- Mécanisme de durcissement et de la mise en contraintes de compression par la
transformation de phase de type martensitique, obtenu par un traitement thermochimique de
carbonitruration ou de cémentation.

Dans ce contexte, trois approches peuvent étre envisagées pour répondre aux objectifs
decetravail :

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la précipitation de
nitrures nanométriques au cours du traitement de nitruration profonde des aciers alliés au
chrome;
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- Le durcissement et la mise en contraintes de compression associant, la
transformation de phase de type martensitique obtenue au cours d'un traitement de
carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important par rapport a la
carbonitruration conventionnelle, a la précipitation de nitrures au cours du revenu a 300°C
d aciersfaiblement aliés ;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par latrempe martensitique
apres |’ enrichissement en carbone au cours d’ un traitement thermochimique de cémentation a
la condition de les réaliser sur un acier contenant un élément d’ alliage permettant de stabiliser
la phase martensitique et d’ éviter sa décomposition totale avant 300°C.

Au chapitre 1, nous abordons les paramétres influencant le comportement des piéces
en mouvement relatif en fatigue de contact, les solutions existantes en terme de matériaux
soumis a des sollicitations mécaniques et thermiques, ainsi que les possibilités des traitements
en vue d' amélioration de la tenue en fatigue jusqu’ a des températures élevees de I’ ordre de
300°C.

Le chapitre 2 est consacré a |’ étude des conditions de stabilité et de |’ évolution en
fonction de la température (jusqu’a 300°C) des microstructures des aciers apres traitements
thermochimiques de nitruration et de carbonitruration. La premiére partie de ce chapitre
présente |’ étude de durcissement par la précipitation de nitrures de chrome des deux nuances
d aciers industriels 32CrMoV 13 et 32CrMoV5 au cours du traitement thermochimique de
nitruration. La deuxieme partie présente I’éude du durcissement par la transformation de
phase de type martensitique, obtenue au cours d un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration conventionnelle, pour
permettre la précipitation éventuelle de nitrures au cours du revenu a 300°C d aciers
faiblement aliés de type 27MnCr5 et 27CrMo4.

Le chapitre 3 a pour objectif I’ étude de la stabilité du durcissement et de la mise en
contraintes de compression par trempe martensitique apres I’ enrichissement en carbone au
cours d'un traitement thermochimique de cémentation réalisé sur un acier contenant un
élément d’ alliage permettant de stabiliser la phase martensitique et d' éviter sa décomposition
totale avant 300°C.

Le chapitre 4 est dédié a la présentation des conséquences mécaniques des
mécanismes de durcissement étudiés dans les chapitres précédents. Ce chapitre présente le
comportement des matériaux aprés les traitements thermochimiques, a la température
d emploi, ¢’ est-a-dire a 300°C, comparé a celui obtenu alatempérature ambiante.
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Chapitre 1 : Présentation générale

1. Présentation générale
1.1. Introduction

Les travaux réalises jusqu’ a maintenant ont conduit & une évolution dans les choix des
matériaux pour les systemes de transmission et des traitements de surface employés.
Toutefois, ces travaux ne prennent pas en compte le maintien des propriétés mécaniques a des
niveaux de température de 300°C pendant plusieurs centaines d’ heures.

Aprés avoir présenté le phénomene de la fatigue et les paramétres influencant le
comportement des piéces en mouvement relatif, nous allons aborder dans ce premier chapitre
les solutions existantes en terme de matériaux soumis a des sollicitations mécaniques et
thermiques, ainsi que les possibilités des traitements des matériaux en vue d’amélioration de
la tenue en fatigue de contact sous des pressions de 2,5GPa jusgu’'a des températures de
I’ordre de 300°C afin de justifier la démarche adoptée dans cette étude pour répondre aux
objectifs.

1.2. Position du probleme
1.2.1. Phénomeéne de la fatigue

La fatigue est la modification des propriétés des matériaux sous des efforts ou des
déformations variables et répétés. En général, ce terme décrit les défaillances qui conduisent a
la fissuration et a la ruine des matériaux. La fatigue correspond a une succession de
phénomenes complexes: écrouissage, détérioration locale du matériau, |’apparition des
premiéeres microfissures, puis la progression lente ou rapide de ces microfissures, qui aboutit a
larupture finale de la structure [1.1].

En tant que mode de dégradation, la fatigue est associée a 50 a 90% des cas de
défaillances des systémes mécaniques dans I’'industrie automobile. Il est donc important de
prendre en compte ce phénomene dans la conception des piéces en contact fortement
chargées.

Lorsgue la zone endommagée des piéces en contact est tres proche de la surface (une
dizaine de microns), nous parlons de fatigue superficielle ; 1orsque les zones affectées sont un
peu plus profondes, il s agit de fatigue de contact [1.2-1.3]. Dans le cadre de cette étude, les
pieces d automobile soumises a des sollicitations multiples combinées en roulement et en
glissement, subissent & un phénomene de fatigue de contact, puisque les contraintes les plus
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néfastes sont créées sous la surface et elles engendrent la détérioration des é éments a partir
du cceur méme de lamatiére.

1.2.2. Théorie de Hertz

La théorie de Hertz, éablie en 1881, permet de comprendre le systeme complexe de
contraintes s'exercant dans les couches superficielles des corps en contact suite a des
sollicitations en surface. Elle permet de déterminer les dimensions de |’aire de contact, la
distribution des contraintes et des déformations en les reliant a la pression de contact, a la
geéométrie et aux propriétés mecaniques élastiques des solides [1.2].

Les formulations de la théorie de Hertz dépendent du type de contact considéré. Les
configurations possibles sont :

- Contact éliptique (deux tonneaux) ;
- Contact circulaire (deux spheres) ;
- Contact linéique (deux cylindres).

Nous prendrons en compte la derniére configuration (contact linéique), qui correspond
au contact entre deux engrenages, ou I’aire de contact entre deux pieces est une bande de
largeur détermineée.

Nous pouvons démontrer a I’aide de la théorie de Hertz (figure 1.1) qu’il existe en
sous-couche du matériau un point, dit point de Hertz, ou la contrainte de cisaillement, qui est
la contrainte la plus critique, est maximale et égale :

T max = 0,3* p (1.1)

ou p est la pression de contact.

Ce point de Hertz se situe a une profondeur qui augmente proportionnellement a la
racine cubique de la charge appliquée [1.4].
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Figure 1.1. Courbes de niveaux d'isovaleurs pour la contrainte de cisaillement [1.2]

Dans un contact entre deux engrenages (cas de contact linéique) le cylindre de rayon r
appuyant avec une pression p sur une surface plane constituée d’ un matériau de méme module
d’Young E, cette profondeur e est donnée par laformule suivante[ 1.5]:

*

p-r

E

e =0,5*

En faisant, atitre d exemple, les calculs avec p = 2,5GPa, E = 210 GPa (engrenage en
acier), r = 10 e¢ 30mm [1.2], nous obtenons les profondeurs e = 0,17mm et 0,3mm
respectivement, ou la contrainte de cisaillement est maximale. Avec I’augmentation de rayon
r de I’ engrenage la zone d’ existence de la contrainte de cisaillement maximale se déplace vers
le cceur du matériau. L’ existence de cette contrainte maximale en sous-couche peut étre a
I’origine de la fissuration, qui apparait sous la surface et qui se propage tres loin avant de
conduire aun écaillage.

Ces calculs donnent une idée assez précise de ce qui ce passe en dynamique dans un
contact entre deux engrenages en roulement pur.

Quand nous superposons au phénomeéne de roulement un glissement sans frottement,
nous avons la sol ution précédente pour la contrainte ta.

Quand nous superposons au phénomeéne de roulement un glissement avec frottement,
le glissement va modifier la distribution des contraintes dans les couches superficielles du
matériau. Le maximum de la contrainte de cisaillement se produit en un point plus proche de
la surface de contact et il est déplacé parallélement a la direction de glissement (figure 1.2,
coefficient de frottement = 0,20) [1.4].
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x/a

Figure 1.2. Courbes de niveaux d'isovaleurs pour la contrainte de cisaillement dansle cas d’un
contact en roulement — glissement avec frottement [ 1.4]

Nous concevons assez bien, dans ces conditions, que la qualité de la matiére au sein de
laquelle s'exercent ces contraintes ait une importance primordiale pour la durée de vie des
pieces en mouvement. |l convient donc que le point de Hertz, ou la contrainte de cisaillement
est maximale soit dans une région ou la résistance du matériau constituant la piece soit
suffisante vis-avis d’ un phénomeéne de fatigue de contact.

La résistance du matériau se traduit par I’introduction des contraintes résiduelles de
compression (qui empéchent la fissuration du matériau) dans les couches superficielles des
pieces sollicitées, tout en ayant une structure résiliente et ductile a cceur. Les contraintes
résiduelles de compression en se superposant avec les contraintes appliquées, réduisent les
contraintes moyennes dans la zone affectée et retardent |I’amorgage et la propagation des
fissures en sous-couche du matériau [1.6-1.7].

1.2.3. Résistance du matériau a la fatigue de contact

La théorie de Hertz montre I’ existence d’un point en sous-couche du matériau (point
de Hertz), ou la contrainte de cisaillement est maximale et égale a 0,3*p (ou p est la pression
de contact). Pour la pression de contact p de 2,5GPa, la valeur de la contrainte maximale de
cisaillement o devient (formule 1.1 dans|e paragraphe 1.2.2):

T = 03* p=03* 25GPa = 750MPa
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Il existe des critéres, qui permettent de savoir s I’ éat du matériau est en sécurité ou en
danger en une zone définie (dans notre cas C est la zone ou la contrainte de cisaillement est
maximale).

Le critére de Tresca, qui fait intervenir la contrainte de cisaillement maximale, permet
de définir un état limite, a partir duquel le matériau résiste aux sollicitations appliguées.
D’ apres le critere de Tresca, la contrainte de cisaillement maximale 1., ne doit pas dépasser
un seuil égal a la moitié de la limite d' élasticité du matériau ce (MPa) pour résister a des
sollicitations [1.2]:

D’ apres nos calculs de la contrainte maximale de cisaillement, la limite d' élasticité du
matériau doit étre de I’ ordre de 2300-2500M Pa (avec lerapport de (6¢2)/tmax de 1,5 — 50% de
sécurité) pour résister aun phénomene de fatigue de contact sous des pressions de I’ ordre de
2,5GPa. Cette valeur de lalimite élastique o, permet d’ estimer les niveaux de ladureté, quele
matériau doit avoir. Plusieurs auteurs ont éabli des équations permettant de corréler les
valeurs de la dureté avec les caractéristiques mécaniques du matériau comme la limite
élastique. Tabor [1.2] montre qu’il existe une relation linéaire entre la dureté Vickers (MPa)
d’ un corps solide et salimité d’ asticitéo:

HV =3*c, (1.2)
ou o, est lalimite d’ éasticité du matériau (MPa) ;
HV est ladureté Vickers du matériau (MPa).

Il est nécessaire de préciser que cette formule n'est valable que pour un matériau
isotrope ne possédant pas de texture cristallographique [1.2].

Les calculs effectués a I’aide de la formule 1.2 montrent, que le matériau recherché
doit avoir les niveaux de la dureté de I ordre de 690-750HV (ou 690* 10'—750%10"Pa) sur une
profondeur de 0,6 & 1Imm. Cette profondeur est nécessaire si la contrainte de cisaillement
maximale se trouve a 0,3mm de la surface comme le montre le calcul effectué au
paragraphe 1.2.2.

1.3. Synthése
Les calculs effectués a |’ aide de |a théorie de Hertz et du critére de Tresca montrent,

gue pour répondre aux objectifs de cette éude, il faut développer a la surface des piéces des
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couches suffisasmment épaisses (de 0,6 a Imm de profondeur), présentant des contraintes de
compression importantes associées a une dureté élevée stables jusqu’ a 300°C.

Les traitements de surfaces susceptibles de conduire a des niveaux de dureté élevées
(690-750HV) avec des profondeurs efficaces supérieures a 0,6mm sont peu nombreux. Nous
pouvons les classer en fonction des modes de durcissement et de la mise en contraintes de
compression des surfaces des aciers en deux catégories :

» Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la transformation en

surface de type martensitique. Dans cette catégorie nous retrouvons:

- Les traitements thermiques . AU cours de traitement thermique de la surface des
aciers la couche superficielle de la piece est soumise a un cycle thermique de chauffage et de
refroidissement rapide : chauffage par induction, laser, bombardement électronique, etc. Les
traitements thermiques de la surface des aciers permettent d’ obtenir simultanément une mise
en compression de la surface et des duretés éleveées aux températures ambiantes par la
transformation de |'austénite en martensite lors de la trempe. En revanche, les propriétés
obtenues apres les traitements thermiques ne restent pas stables et évoluent avec
I” augmentation de latempérature jusqu’a 300°C [1.5, 1.8-1.9].

- Les traitements thermochimiques de cémentation et de carbonitruration . LeS
traitements thermochimiques de cémentation et de carbonitruration mettent a profit la
transformation de |’ austénite, essentiellement en martensite, favorable au durcissement de la
couche superficielle et a la génération de contraintes résiduelles de compression, obtenue par
une opération de trempe. Le traitement comprend une étape d’ enrichissement en carbone (et
en azote dans le cas de carbonitruration) d’ une couche superficielle de la piece portée dans le
domaine austénitique, suivie d’'une étape de refroidissement rapide par trempe [1.5, 1.10-
1.13].

» Le durcissement et la mise en contraintes de compression par précipitation. Dans
cette catégorie nous retrouvons :

- Le traitement thermochimique de nitruration . Ce traitement a pour objectif
I’ enrichissement en azote de la couche superficielle d’une piéce en acier a I’ é&at bainitique
résultant de la trempe et du revenu. L’ enrichissement en azote provogque un durcissement et
une génération de contraintes de compression par mécanisme de diffusion — précipitation en
présence d' éléments d'alliage ayant une forte affinité pour I'azote (Al, Cr, V etc..) et
susceptibles de donner, en se combinant avec I’ azote, une trés fine dispersion de nitrures. Ces
nitrures cohérents ou semi-cohérents ont des dimensions de I’ ordre nanométrique et ils sont
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des obstacles efficaces au mouvement des dislocations. La précipitation des nitrures conduit a
une augmentation du volume de la couche superficielle d’une piece, ce qui génére des
contraintes de compression. Le phénomene de précipitation se déroule au cours du maintien a
latempérature de traitement [1.5, 1.14-1.18].

Les traitements thermochimiques peuvent conférer a une piéce en acier des propriétés
superficielles telles que I’augmentation de la résistance a la fatigue, I’améioration de la
résistance au grippage, au collage par adhésion et a |'usure par frottement [1.5].
Y. Desalos[1.19], D. Couratin [1.15] et R. Leveque [1.20] ont montré, que les traitements
thermochimiques répondent au mieux vis-avis de la tenue en fatigue de contact des pieces de
pignonnerie a la température ambiante. Les traitements thermochimiques semblent alors,
pouvoir répondre aux objectifs a condition d’ optimiser les paramétres de traitement et faire un
choix du matériau ayant la capacité de garder apres traitement des caractéristiques
meécaniques (dureté et contraintes de compression) suffisantes jusqu’ a 300°C.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons la synthése bibliographique sur les
solutions existantes en terme d’aciers en vue de I'amélioration de la tenue en fatigue de
contact, ainsi que les aspects généraux des traitements thermochimiques.

1.4. Etude bibliographique de durcissement et de la mise en contraintes de

compression au cours des traitements thermochimiques

1.4.1. Etude bibliographique de durcissement et de la mise en contraintes de

compression par précipitation des nitrures

L’ étude bibliographique [1.16-1.17, 1.21-1.26] montre, que le durcissement et la
génération des contraintes résiduelles de compression des aciers aliés au chrome du type
32CrMoV 13 obtenus apres le traitement thermochimique de nitruration sont attribués a la
précipitation des nitrures de chrome de type CrN, qui sont semi-cohérents avec la matrice fer
a et possedent une structure cubique a faces centrées (CFC). La caractérisation structurale des
nitrures de chrome de type CrN a été étudiée dans notre équipe dans le cadre de la these de
C. Ginter [1.27]. Les précipités des nitrures de chrome de type CrN semi-cohérents avec la
matrice fer a ont une forme de plaguettes d environ 10nm en longueur et de 1 a 2nm
d épaisseur [1.27] et ils sont des obstacl es efficaces au mouvement des dislocations.

J. Dulcy et M. Gantois [1.16-1.17] indiquent que le durcissement par précipitation des

nitrures de chrome de type CrN au cours du traitement de nitruration a 520°C-55h-Kn = 0,88
des aciers du type 32CrMoV13 et 32CrMoV5 conduit a des couches nitrurées avec la
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microdureté maximale de I'ordre de 850HV,, et la profondeur efficace de 450um
(figures 1.3-1.4).
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Figure 1.3. Profils defraction massique d’ azote des Figure 1.4. Profils de microdureté des aciers
aciers 32CrMoV 13 et 32CrMoV 5 aprés traitement 32CrMoV 13 et 32CrMoV 5 aprés traitement de
de nitruration 4 520°C-55h-Kn = 0,88 [1.16-1.17] nitruration 2 520°C-55h-Kn = 0,88 [ 1.16-1.17]

Dans les mémes travaux [ 1.16-1.17] les auteurs montrent |’ effet de la température de
traitement de nitruration (entre 520 et 550°C) sur les propriétés de |’ acier de type 32CrMoV5
(figures 1.5-1.6).
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Figure 1.5. Profils de fraction massique d’ azote de Figure 1.6. Profils de microdureté de I’ acier
I'acier 32CrMoV 5 apreés traitement de nitruration 32CrMoV5 apréstraitement de nitruration
a520°C-540°C-550°C-48h-Kn=1[1.16-1.17] a520°C-540°C-550°C-48h-Kn = 1[1.16-1.17]

Plus la température de traitement de nitruration augmente (entre 520 et 550°C) plus la
concentration en azote s accroit en sous couche (influence de la température de diffusion)
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cependant que la microdureté en sous couche diminue (effet de la température sur les
meécani smes de préci pitation — coal escence des nitrures de chrome de type CrN) [1.16-1.17].

J. Barrdlis, L. Castex et J. C. Chaize [1.28] ont étudié I’ influence de la température (de
520 a 550°C) et de la durée (de 25 a 90h) du traitement de nitruration sur les profils des
contraintes résiduelles de I'acier alié au chrome du type 32CrMoV13. Les principaux
résultats de cette étude sont présentés sur les figures 1.7-1.8.
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Figure 1.7. Evolution des contraintes résiduelles Figure 1.8. Evolution des contraintes résiduelles
dans les couches superficielles de I’ acier 32CrMoV 13 dans les couches superficielles de I’ acier
en fonction de la température de traitement de 32CrMoV 13 en fonction de la durée de traitement de
nitruration (520°C-25h et 550°C-25h) [1.28] nitruration a 520°C pendant 25, 60 et 90h [1.28]

L’ augmentation de la température de traitement de nitruration de I’ acier 32CrMoV 13
de 520°C-25h a 550°C-25h (figure 1.7) entraine une diminution du maximum de contrainte de
compression de -750 a -530MPa, un déplacement de la profondeur Z,, ou se trouve ce
maximum vers le ceeur de I'acier et une augmentation de I’ épaisseur de la couche mise en
compression Z. de 270 a 400um. Cette derniere est définie comme étant I’ épaisseur de couche
ouU or est supérieure & -200MPa[1.28].

Une augmentation de la durée du traitement de nitruration de I’acier 32CrMoV13 a
520°C de 25 a 90h (figure 1.8) entraine un déplacement du maximum de contrainte vers le
ceeur de la piéce sans variation notable de sa valeur et une augmentation de I’ épaisseur de la
couche mise en compression Z¢ de 270 &500um [1.28].

L. Castex, J. Barrdis et J. C. Chaize [1.29] montrent, que la nitruration profonde

permet d’améliorer la tenue en fatigue de contact des galets en acier du type 32CrMoV13.
L’ est menée en roulement — glissement a faible vitesse de glissement (v, = 0,58m*s™), a
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la pression de Hertz P = 2,5GPa en régime lubrifié avec de I huile maintenue a la température
de 80°C. Letableau 1.1 résume les résultats de la détermination des durées de vie en fatigue
de contact dans les deux cas de traitements thermochimiques de nitruration de I’ acier du type
32CrMoV 13 avec | es profondeurs de nitruration de 330 et 720um.

Tableau 1.1. Résultats des essais de fatigue a faible vitesse de glissement
del’acier 32CrMoV 13 nitruré [1.29]

Type de nitruration Nombre de cycles
(jusgu’' al’amorcage des fissures)

avec la profondeur de nitruration de 330pm 2,2¢10°

avec la profondeur de nitruration de 720pm 5,8*10°

P. Poessel [1.30] aanalysé la durée de vie en fatigue de contact de I’ acier 32CrMoV 13
nitruré profond (la dureté maximale est de |’ ordre de 950HV,, ,, la maximum de contraintes de
compression est de -450M Pa, la profondeur nitrurée est de I’ ordre de 650um), utilisé pour la
fabrication des engrenages de boites de transmission d’ hélicoptéres.

Les essais sont effectués sur les galets en roulement ou en roulement - glissement
combinée et menées jusqu’a 10 cycles (sauf en présence d’un indicateur o’ endommagement
en cours d’essai) en régime lubrifié avec la température de I’ huile de 80°C. Ils montrent, que
le risque d’amorgage des fissures augmente avec le niveau de chargement. Au niveau de
chargement maximal (P = 3,5GPa) et dans les conditions de roulement pur, un amorcage des
fissures est remarqué au bout de 2,43* 10° cycles, aors quau niveau de chargement
P =2,5GPa |’ amorcage est observé au bout de 10’ cycles[1.30].

La présence du glissement entraine un endommagement surfacique plus important que
celui engendré en conditions de roulement pur (P = 2,5GPa: |’amorcage est observé au bout
de 2,5¢10° cycles pour le taux de glissement égal 0,03 ; ce taux de glissement correspond &
lavitesse de glissement vq = 1,4m*s™) [1.30].

L’ éude bibliographique effectuée montre, que le durcissement et la mise en
contraintes de compression par la précipitation des nitrures nanométriques des aciers aliés au
chrome du type 32CrMoV13 au cours du traitement de nitruration profonde apporte la
solution au probléme posé tout au moins a latempérature ambiante.

L’ éude des conditions de stabilité et de I’évolution en fonction de la température
(jusgu’' @ 300°C) des microstructures des aciers aliés au chrome du type 32CrMoV 13 au cours
du traitement de nitruration est présentée dans |le deuxieme chapitre de ce mémoire.
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1.4.2. Etude bibliographique de durcissement et de la mise en contraintes de

compression par traitement thermochimique suivi d’une trempe martensitique

Plusieurs auteurs ont étudié le durcissement et la mise en contraintes de compression
par trempe martensitigue apres enrichissement en carbone et en azote (traitements
thermochimiques de cémentation et de carbonitruration) en vue de I'améioration des
propriétés mécani ques des pieces en acier pour pignonnerie.

D. Couratin [1.15] montre, que le traitement de carbonitruration conventionnelle
classique a 890°C suivi de la trempe dans |’huile a la température ambiante couramment
pratiqué dans I’industrie automobile sur la pignonnérie de boite de vitesses en 20MnCr5
conduit a |’ obtention des couches carbonitrurées avec la microdureté maximale de I’ ordre de
850HV g 5, lafraction massique de carbone en surface de 0,75% et |a fraction massique d’ azote

en surface de 0,25% (figure 1.9).
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Figure 1.9. Exemple des profils de microdureté, de fraction massique de carbone et
d’azote et de profil en austénite résiduelle de I’ acier 20MnCr5 aprés traitement
de carbonitruration conventionnelle classique [1.15]

D. Couratin et A. Guimier [1.31] ont étudié I’influence des sollicitations thermiques
sur les propriétés des pieces en acier 16CrMo4 cémentés, trempés a I'huile a 60°C et
grenaillés. lls ont montré que I’ effet des sollicitations thermiques de |’ordre de 80°C-1h
change peu le niveau des contraintes résiduelles. Les contraintes résiduelles diminuent de
30% apres le traitement de revenu a 125°C-1h, de moitié avec |’augmentation de la
température jusqu’ a 150°C-1h et d'environ 66% apres |e traitement de revenu a 185°C-1h.

A. Guimier, Y. Pourprix et J.F. Flavenot [1.32] ont étudié I’ influence de I’ épaisseur de
la couche cémentée et de la température de la trempe aprés |’ enrichissement en carbone au
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cours de la cémentation sur les propriétés finaes. lls montrent, que le traitement de
cémentation effectué sur |’ acier 20CrMo4 a 900°C (profondeurs de cémentations 0,5 et 1mm)
conduit apres les trempes a |’huile a 60 et 180°C a des niveaux similaires des contraintes
résiduelles de compression (de I’ ordre de -450M Pa).

Y. Watanabe et al. [1.33] concluent que apres le traitement de carbonitruration d’ une
nuance d acier 20Cr4 avec un enrichissement en azote plus important (pourcentage de
I"ammoniac NHz = 8%) par rapport au traitement de carbonitruration conventionnelle
(pourcentage de I'ammoniac NHsz = 1%), la résistance a |’adoucissement de la couche
carbonitrurée au cours du revenu effectué a 300°C est supérieure a la résistance du méme
acier cémenté, ce qui est liée, selon les auteurs, alaprécipitation denitrures de fer du type y’-
FesN. Ces auteurs annoncent que le niveau de microdureté de I’ acier 20Cr4 aprés le revenu a
300°C reste élevé.

L’étude bibliographique montre que les traitements thermochimiques de
carbonitruration ou de cémentation conventionnelle des aciers du type 27MnCr5 et 27CrMo4
ne permettent pas d apporter la solution au probléme posé dans ce travail, puisque les
propriétés de ces aciers évoluent avec I’ augmentation de la température. Le durcissement et la
mise en contraintes de compression au cours d’une carbonitruration ou d’ une cémentation
conventionnelle sont le résultat d une transformation martensitique. La phase martensitique
formée n’ est pas stable a 300°C. En effet, la structure martensitique obtenue dans un acier au
cours de la trempe est métastable a la température ambiante et I’augmentation de la
température provogue un retour plus ou moins important vers I'éat d équilibre. Dans la
littérature [1.34-1.35], lors que I’on décrit les phénomenes se produisant au cours de revenu
de la structure martensitique, les auteursdistinguent trois stades :

- le premier, entre 20 et 150°C : Des |le début du chauffage, le carbone tend a quitter
les sites qu’il occupe dans la maille quadratique de la martensite. || commence par ségréger
vers les défauts du réseau ; la maille de la martensite commence a perdre ainsi une petite
partie de son caractére quadratique;

- le deuxieme, entre 150 et 250°C : A partir d’environ 150°C, on commence a détecter
une précipitation de trés fines particules de dimensions de I’ ordre de 2nm qui se fait sous la
forme du «carbure ¢ » (Fe,4,C) éventuellement accompagné (dans certains aciers a haute
teneur en carbone), d’ un autre carbure de fer, le « carbure de Héigg » ou carbure y (FesC,) qui
apparait dans les joints des macles de la martensite ; ces deux carbures sont hors équilibre et
donc métastables. Cette précipitation S accompagne d'une diminution importante de la
distorsion de la maille quadratique de la martensite et de la décomposition de I’ austénite
résiduelle ;
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- le troisieme, entre 250 et 450°C . On constate, simultanément et progressivement,
I"apparition de la cémentite FesC en forme de plaquettes dans la microstructure et la
disparition des autres types de carbure de fer (carbures & et y), €t, conséguence de
précipitation totale du carbone, on assiste au retour complet de la maille du fer a sa forme
cubique centrée d équilibre. Toutes ces évolutions progressives raménent I'aliage fer —
carbone a son état d’ équilibre chimique fer o cubique centre + cémentite qui est pratiquement
atteint vers 450°C.

Suite au processus de retour de la microstructure vers |'équilibre chimique avec
I’augmentation de la température jusqu’'a 300°C, les propriétés mécaniques des couches se
détériorent : la diminution de la dureté et la relaxation des contraintes résiduelles se
produisent [1.34-1.35].

Pour atteindre nos objectifs, nous pouvons envisager deux options:

- Rechercher le durcissement et la mise en contraintes de compression par la
transformation de phase de type martensitique, obtenue au cours d’'un traitement de
carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration
conventionnelle, pour permettre la précipitation éventuelle de nitrures nanomeétriques au cours
du revenu a 300°C. Le traitement proposeé par Y.Watanabe et al. [1.33] peut étre utilisé
comme référence. L’ étude du durcissement des aciers faiblement alliés de type 27MnCr5 et
27CrMo4 dans ces conditions est présentée dans |e deuxieme chapitre de ce mémoire.

- Rechercher le durcissement et la mise en contraintes de compression par la trempe
martensitique apres |’ enrichissement en carbone au cours d’un traitement thermochimique de
cémentation a la condition de les réaliser sur un acier contenant un élément d alliage
permettant de stabiliser la phase martensitique et d éviter sa décomposition totale avant
300°C. L’ étude bibliographique montre [1.34-1.35], que I’ @dément pouvant stabiliser la phase
martensitique, est le silicium. L’éude de la stabilité du durcissement et de la mise en
contraintes de compression par la trempe martensitigue au cours d'un traitement
thermochimique de cémentation réalisé sur une nuance d’'acier contenant du silicium est
proposé dans le troisiéme chapitre.

1.5. Aspects généraux des traitements thermochimiques
1.5.1. Nitruration gazeuse
Le traitement thermochimique de nitruration gazeuse seffectue généralement dans un

méange de gaz d ammoniac et d' azote et & une température comprise entre 500 et 570°C,
inférieure a la température de transformation eutectoide a 590°C du systéme binaire fer -
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azote pour éviter |’ apparition de I’ austénite. La profondeur de nitruration est définie par la
distance entre la surface et la couche dont la dureté est supérieure de celle du ceeur de 100HV.

Le traitement de nitruration est pratiqué sur des aciers al’ éat trempé et revenu. Il est
nécessaire que le revenu soit réalisé a une température supérieure a celle du traitement
superficiel de nitruration (typiquement 20 a 50°C), afin que les caractéristiques du matériau
de base ne subissent pratiquement aucune modification ou des modifications mineurs, ce qui
garantit des propriétés mécaniques stables [1.18].

1.5.2. Carbonitruration et cémentation en phase gazeuse

La cémentation et la carbonitruration gazeuses se font soit a partir d'un mélange
conventionnel CO - H2 soit a partir des hydrocarbures (méthane, propane) et de gaz contenant
de I’ammoniac (carbonitruration).

L’atmosphére conventionnelle CO - H2 est caractérisée par une grandeur
fondamentale appelée potentiel carbone P. [1.10, 1.36]. Le potentiel carbone d une
aimosphere est éga a la fraction massique du carbone dans le métal en équilibre
thermodynamique avec cette atmospheére : autrement dit, ¢’ est la fraction massique du carbone
atteinte par un échantillon d acier au bout d’'un temps infini, & une température donnée, en
présence d’'une atmosphere comportant des ééments carburants. 1l y a carburation, i,
initialement, |’activité du carbone dans I’acier est inférieure a I’activité du carbone de
I"atmosphere. Dans le cas inverse, il y a décarburation de I’ acier. Quand ces deux variables
sont égales, le systeme est al’ équilibre et 0’ évolue pas.

La température de cémentation en phase gazeuse est supérieure a la température Acs
(elle est généralement comprise entre 925 et 975°C). Cet intervalle de température situé dans
le domaine austénitique favorise la solubilité du carbone. La profondeur de la couche traitée
dépend du temps et de latempérature de traitement.

Le traitement thermochimique de carbonitruration est généralement effectué a des
températures de |’ ordre de 850 a 900°C.

Cémentation et carbonitruration sont deux traitements thermochimiques voisins. Dans
les deux cas, I'édément principal de diffusion est le carbone. L’azote dans le cas de
carbonitruration comme le carbone, diffusent en solution solide d'insertion dans le fer.
Toutefois I'azote est utilisé pour son aptitude a modifier la cinétique de la transformation
martensitique.

L’ azote en solution solide dans I’ austénite a des effets importants sur la microstructure
et les propriétés findes du matériau. L’ enrichissement en azote de I'austénite abaisse
fortement le point Ms du début de transformation martensitique et son effet s gjoute a celui de
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carbone. Une couche carbonitrurée contiendra donc plus d’ austénite résiduelle qu’ une couche
cémentée a teneur en carbone équivalente avec toutes les conséquences que cela peut avoir
sur les propriétés du matériau [1.5].

1.5.3. Contraintes de compression associées aux traitements de cémentation et de

carbonitruration

Les contraintes de compression résultent de la trempe réalisée apres |’ enrichissement
en carbone (le traitement de cémentation) ou en carbone et azote (le traitement de
carbonitruration). La fraction massique de carbone a la surface de la piece en acier éant
voisine de 0,6-0,8% la transformation de |’ austénite en martensite au cours de la trempe se
traduit par une dureté élevée de la surface. Le champ de contraintes de compression résulte de
la chronologie de latransformation de |’ austénite dans la piece au cours de la trempe.

L’ établissement de ce champ de contraintes résiduelles est le résultat de I’ intervention
simultanée de facteurs trés complexes a la fois thermiques, géométriques et métallurgiques.
Nous pouvons développer un argument qualitatif concernant I’aspect métalurgique de la
génération des contraintes résiduelles au cours de I’ opération de trempe.

La température du point Ms est fortement dépendante de la fraction massique de
carbone de I’ acier (figure 1.10), ainsi la température de Ms a la surface de I’ acier cémenté ou
carbonitruré est plus basse (car la fraction massique de carbone a la surface de la piéce est
voisine de 0,6-0,8%), d environ 300°C que la température du point Ms du cceur dont la
fraction massique de carbone est de I’ ordre de 0,1-0,2% (acier a faible fraction massique de
carbone).
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Figure 1.10. Influence de la fraction massique de carbone sur latempérature
de début Ms et de fin Mf de transformation martensitique [1.16]
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Cet argument permet de comprendre I’ origine du champ de contraintes. Bien que le
ceeur se refroidisse plus lentement |a température de début de transformation de I’ austénite y
est atteinte en premier. L’accroissement de volume du ceeur est facilement accommodé
plastiquement par les zones périphériques de la piece qui sont encore al’ état austénitique et a
des températures de I’ ordre de 300°C.

Lorsque la couche superficielle riche en carbone subit la transformation martensitique,
le ceeur dgja transformé et occupant un volume trés important par rapport aux couches
superficielles se comporte comme un corps rigide qui impose ses dimensions empéchant
I’ expansion accompagnant I’ accroissement de volume di a la transformation martensitique.
En conséquence de cette « contrainte dimensionnelle », les couches superficielles riches en
carbone sont mises en compression et la zone centrale en traction pour satisfaire |’ équilibre
meécanique des forces et des moments[1.5, 1.16].

1.5.4. Principe de base d’une réaction hétérogéne a I’interface gaz — solide

Les traitements thermochimiques par diffusion du carbone et de I’azote en phase
gazeuse font intervenir une réaction hétérogene a I’interface gaz — solide dans le réacteur.
Cette réaction met en jeu un transfert de matiere (de carbone et / ou d’ azote) de la phase
gazeuse vers la phase solide. Généralement, e mécanisme réactionnel (figures 1.11-1.12) se
décompose en trois étapes principales [ 1.10] :

- transport des espéces réactives en phase gazeuse vers lasurface del’ acier ;

- réaction physico-chimique ala surface del’ acier ;

- transport dans la phase solide par diffusion des atomes produits par la réaction
chimique.

Transport en phase gazeuse Transport me:)ase gazeuse
RI
Poeq; ey
P(CO)eq \ Réaction chimique & 1a surface R2 P(NH3)eq Réaction chimique & 1a surface R2
Y pei; Pccon < Ni:PNH3)
co+H2 | Cs  COads —>  [C]y+Oads NH3 +H2 Ns NH3 —> [N]o+15H2
ﬂ Couche Qads +Hy; —> H;O Couche
limite limite
e ﬂ e
Piff“-‘-im dans I'état solide R3 | Pifﬁ.xsion dans I'état solide R3 I
Figure 1.11. Schéma de principe du transfert de Figure 1.12. Schéma de principe du transfert d’ azote a
carbone & partir du mélange CO- H, [1.37] partir du mélange NHs; —H; [ 1.37]
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Les figures 1.11 et 1.12 schématisent les trois principales étapes éémentaires
intervenant lors du transfert de matiere a I'interface gaz - solide: transport de la molécule
active vers la surface de |’ acier, réaction physico-chimique a la surface de I’ acier, diffusion
dans la phase solide des atomes produits par la réaction chimique. Chaque étape est
caractérisée par sa propre cinétique.

En considérant que le transfert de matiere a lieu par une succession d’ états quasi-
stationnaires, il est possible de caractériser chaque processus partiel par une résistance de
transfert et une force motrice. La force motrice représente une différence des pressions
partielles ou une différence d'activité et la résistance de transfert R caractérise I'intensité avec
laquelle le transfert peut seréaliser. Si 1, ¢2, b3 désignent respectivement le flux de matiére
transférée dans la phase gazeuse, le flux de matiere transférée par la réaction chimique a la
surface du matériau, le flux de matiere transférée par diffusion dans I'éat solide, nous

pouvons écrire | es relations suivantes:

¢1=p1*(aceq—aci) avec p1 = U/R1,
b2 =p2* (aci — acs) avec B2 = 1/R2;
b3 =p3*(acs — aco) avec 3 = 1/R3.

L es parametres utilisés dans ces équations sont définis par:

aceq - activité en carbone al'état stable;

aci - activité en carbone ainterface gaz — solide;

acs - activité en carbone alasurface;

aco - activité en carbone au cceur du matériau;

R1 - résistance au transfert de masse due a la présence de la couche limite;
R2 - résistance au transfert de masse due a la réaction chimique;

R3 - résistance au transfert de masse due ala diffusion dans I'état solide;
B1 - coefficient de transfert de masse d au transport dans la couche limite;
2 - coefficient de transfert de masse dii alaréaction chimique;

B3 - coefficient de transfert de masse dii ala diffusion dans |'état solide.

La présence d'une couche limite devant la surface du matériau résulte d'un gradient de
vitesse des molécules gazeuses, la vitesse du gaz étant nulle a la surface du matériau. Ce
gradient de vitesse crée un gradient de concentration de |'espece réactive et engendre une
résistance au transfert de matiére R1, qui est liée au transfert des espéces chimiques au travers
la couche limite. La résistance R1 dépend principalement du comportement hydrodynamique
du réacteur lui-méme influencé par le couple de paramétres débit total — brassage de la phase
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gazeuse. L'influence du brassage conditionne I'épaisseur de la couche limite et par conséquent
le gradient de concentration en especes réactives.

La résistance R2 est liée alaréaction chimique ala surface du matériau. Larésistance
R2 dépend principalement de la composition chimique de la phase gazeuse. La molécule
gazeuse S adsorbe a la surface du matériau et se dissocie pour libérer des atomes soit de
carbone soit d’' azote qui vont se dissoudre dans le matériau. Les atomes adsorbés peuvent soit
se désorber et libérer des sites réactionnels, soit rester adsorbés et occuper des sites
réactionnels, voire réagir avec le matériau en créant des réactions parasites (par exemple
oxydation de surface) ; la présence de ces atomes adsorbés forme une résistance au transfert
pour les nouvelles molécules, d’ ou la nécessité d’ éiminer au maximum les atomes adsorbés
par réaction chimique (exemple: désorption des atomes d oxygéne par la molécule
d hydrogene pour former de la vapeur d’ eau dans le cas de la cémentation par la molécule de
CO dans un mélange CO-H,).

La résistance R3 est associée a la diffusion du carbone dans |'éat solide et dépend
principalement de latempérature ainsi que de la composition chimique du matériau.

Le mécanisme global de transfert d’ azote au cours de la réaction de nitruration par la
molécule de NH; est tout a fait identiqgue a celui mis en ceuvre au cours du transfert de
carbone lors de laréaction de cémentation par la molécule de CO dans un mélange CO — H, et
dépend des résistances de transfert R1 et R2.

La principale différence réside dans le fait que la molécule de NHs dans I’ intervalle de
température du traitement de nitruration (compris entre 500°C et 570°C) devrait étre
completement dissociée en azote et hydrogene si elle était dans des conditions d’ équilibre
thermodynamique.

L’ expérience montre [1.16-1.17] qu'il reste une quantité importante d’ammoniac
résiduel dans le four et que cette quantité dépend directement du débit de NH3 utilisg, donc du
temps de sgour des molécules dans le four, ce qui influence la durée du traitement et |e profil
fina de fraction massique dazote dans le matériau. Cela provient du fait que la
décomposition en phase gazeuse de la molécule NH; est extrémement lente, ce qui implique
que la molécule d’ ammoniac se trouve dans un état de pseudo-équilibre vis-avis du temps de
s&jour des molécules dans le four.

Dans ces conditions, pour décrire ce pseudo-équilibre hétérogene gaz - solide, le
formalisme classique des réactions hétérogenes peut étre utilisé et permet de définir la notion
de potentiel azote Kn (NitrierKenzahl) exprimé par |e rapport P(NH3)/P(H,)*? comparable &
lanotion de potentiel carbone lors de la cémentation par le mélange CO-H, [1.16-1.17, 1.38].
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La cinétique de transfert de la matiére depuis la phase gazeuse vers la phase solide sera
conditionnée par I’importance relative des résistances R1, R2 et R3. L’ étape de transfert qui
présente la résistance maximale sera qualifiée d étape limitante. Suivant les valeurs relatives
des résistances R1, R2 et R3, trois cas sont a envisager :

a) Le transport en phase gazeuse est [ 'étape limitante : RI>>R2, R3

Si larésistance R1 est trés supérieure a R2 et R3, I’ éape limitante est le transport des
molécules réactives a travers la couche limite d épai sseur e: la cinétique globale du transfert
de matiére est gouvernée par la vitesse de transport des molécules vers la surface du matériau
au travers la couche limite.

Pour améliorer la cinétique de laréaction gaz — solide, il est nécessaire de diminuer la
résistance R1. Pour cela, il faut assurer un renouvellement important des espéces réactives ala
surface du matériau en évitant la formation de cette couche limite plus pauvre en espéces
réactives par suite d’'une vitesse de transport insuffisante dans la phase gazeuse ou d’'une
élimination trop lente des especes gazeuses sous-produit de la réaction d'interface. Ce
renouvellement de I'interface dépend directement du comportement hydrodynamique du
réacteur : une approche basée sur la mécanique des fluides montre que |’ augmentation de la
vitesse de circulation du gaz ala surface du matériau conduit a une diminution de |’ épai sseur
de la couche limite et entraine une augmentation du coefficient de transfert de masse.

b) La vitesse de la réaction chimique est [’étape limitante R2>>R1, R3

Si larésistance R1 est tres inférieure a R2, le transport dans la phase gazeuse n'’ est pas
I’ étape limitante du processus. La cinétique globale de la réaction gaz — solide est gouvernée
par la cinétique des mécanismes physicochimiques élémentaires a la surface du matériau.

Pour diminuer la résistance R2, il faudra favoriser la désorption des especes qui en
sont a l'origine en adaptant la composition du mélange gazeux (I’hydrogene facilite
I’élimination des atomes d oxygene adsorbés résultant de la décomposition de I’ oxyde de
carbone) ou plus radicalement en utilisant des molécules exemptes d’ oxygene (par exemple
un hydrocarbure tel que le méthane).

C) La vitesse de diffusion dans [’état solide est [’étape limitante R3>>R2, R1
Si larésistance R3 est trés supérieure aux résistances R1, R2, le transport de matiére

dans I’ éat solide est I'éape limitante. La cinétique globale de la réaction gaz — solide est
gouvernée par ladiffusion de lamatiére dans |’ état solide.
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Par conséquence, le transfert de matiere sera maximum si les résistances R1 et R2 sont
les plus faibles possibles comparativement alarésistance R3. Le réacteur expérimental utilisé
dans le cadre de cette étude permet de minimiser la résistance R1 grace a son comportement
de réacteur parfaitement agité (composition chimique homogene de |a phase gazeuse et taux
de renouvellement homogene sur toute la surface traitée). Le dispositif expérimental du
traitement est présenté dans le paragraphe 1.6.1.

La résistance R2 dépend du gaz employé comme source d’ azote ou de carbone. Dans
le cas du traitement de nitruration nous utilisons I’ammoniac. Dans le cas du traitement de
cémentation, certains aciers peuvent étre facilement cémentés dans un mélange conventionnel
CO - H2. D’autres, comme nous le montrerons dans le chapitre 3, présentent une contrainte
majeure qui nous oblige a employer un mélange a la base de méthane.

Enfin, la résistance R3 dépend de la composition chimique du matériau et de la
température de traitement thermochimique. Afin de réduire cette résistance, nous allons
rechercher un compromis entre la structure de la couche traitée et la température de
traitement.

1.6. Méthodes expérimentales

Pour aborder le sujet de la these et répondre aux objectifs de cette éude, il est
nécessaire de réaliser des traitements thermochimiques par diffusion du carbone et de |’ azote,
maitriser le gradient d’azote et / ou de carbone dans la couche superficielle du matériau et de
suivre I’ efficacité des traitements. Pour cela, I’Ecole Européenne d’'Ingénieurs en Génie de
Matériaux dispose d’un four pilote, le Laboratoire de Science et Génie des Surface de I’ école
des Mines de Nancy dispose de deux thermobalances instrumentées, ainsi que des principaux
outils de caractérisation physico-chimique des matériaux.

1.6.1. Réacteur thermochimique : thermobalance LSGS, four pilote EEIGM

Thermobalance LSGS:

La cinétique de transfert de la matiere depuis la phase gazeuse vers la phase solide
peut étre éudiée al’aide d une thermobalance instrumentée. L’ enregistrement de la prise de
masse d’'un échantillon avec le temps du traitement permet de calculer le flux de la matiere
(carbone ou azote) transférée depuis la phase gazeuse vers la phase solide : les paramétres, qui
influencent la cinétique de transfert de la matiére sont la température et la composition du
mélange gazeux.
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Pour accéder a ces données, un dispositif expérimental est mis en place au Laboratoire
des Sciences et de Génie des Surfaces (figure 1.13).

microbalance

plateau mohile
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[ =]

Figure 1.13. Schéma du dispositif expérimental

Ce dispositif comporte:

- un réacteur compose d’ un tube en alumine d’'un diamétre de 50mm chauffé par une
résistance éectrique. Ce réacteur présente une zone isotherme de 100mm dans laquelle I’ écart
de température est égal a+1°C ;

- une microbal ance éectronique capable de supporter une charge de I’ ordre de 50g et
positionnée sur un plateau mobile surplombant e réacteur ;

- des régulateurs de débits massiques permettant d gjuster, a partir des gaz purs
(ammoniac, méthane, azote, oxygene), la composition du mélange gazeux introduit dans le
réacteur ;

- un dispositif de trempe permettant de tremper les échantillonsal’ eau et al’ huile;
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- un ensemble informatique, qui permet |'acquisition des mesures suivantes: la
température, la masse de |’ échantillon et le débit des courants gazeux. Il permet de connaitre,
en tempsréd, le flux de matiere transférée dans le solide.

Four pilote EEIGM :

Pour effectuer les traitements thermochimiques de nitruration, de carbonitruration et
de cémentation, |’ Ecole Européenne d’ Ingénieurs en Génie de Matériaux dispose d' un four
pilote permettant une charge de 300x300x600mm pour atteindre 50kg. Une partie des
traitements thermochimiques de carbonitruration et de cémentation sur des piéces massives
pour notre étude est effectuée dans ce four.

Le four est relié a I’ensemble informatique, permettant |’ acquisition des mesures
suivantes : latempérature et le débit des courants gazeux.

L’ atmosphére est obtenue par la décomposition de méthanol additionnée soit de
propane soit d’air pour régler le potentiel de carbone dans le cas de la cémentation, et
additionnée d’ammoniac pour la carbonitruration.

1.6.2. Techniques de caractérisation

1.6.2.1. Microscopie optique

Apres les traitements thermochimiques, les échantillons sont coupés sous I’eau en
utilisant les trongonneuses de type Struers Accutom-5 et Struers Discotom-2
perpendiculairement a la surface. Ils sont ensuite soit enrobés dans une résine polymeére
(appareil de type Buehler Simplimet®1000) soit fixés dans un support métallique.

Ils subissent un polissage mécanique se terminant a la péte diamant 1um. Les
échantillons sont ensuite attagués en vue d observer leur structure et leurs couches
superficielles au microscope métallographique. Le réactif d’ attague est le nital classique (3%
d acide nitrique, 97% d’ alcool éthylique) qui permet de révéler la structure et la profondeur de
traitement thermochimique.

1.6.2.2. Détermination de microdureté

Pour caractériser les profondeurs efficaces, les filiations de microdureté sont réalisées
en utilisant le microdurometre de type Vickers MXT50 sous une charge de 200g sur des
coupes transversales d’échantillons non attaqués préparés de la méme fagon que pour
I’ examen métall ographique.

Ladistance entre deux empreintes est d’ au moins 50 micromeétres pour éviter les effets
dus aux déformations locales.

27



Chapitre 1 : Présentation générale

Détermination de microdureté a chaud

Pour connditre le comportement des matériaux €tudiés apres les traitements
thermochimiques a la température d’ emploi, c'est-adire a 300°C, et le comparer a celui
obtenu a la température ambiante, les filiations de microdureté a 300°C sous une charge de
200g sur les soupes transversales d échantillons sont réalisées en collaboration avec I'Office
National d'Etudes et Recherches Aérospatides (ONERA) en utilisant |'appareil de
microindentation concu pour fonctionner jusqu'a 1000°C (I’appareil et le principe sont
présentés en annexe 1).

1.6.2.3. Mesure de fraction massique d’azote et de carbone par microsonde

électronique de Castaing

La microsonde éectronique de Castaing est utilisée pour doser I'azote et / ou le
carbone présents dans les échantillons.

La microsonde de Castaing est une technique danalyse chimique éémentaire,
qualitative ou quantitative, permettant le dosage des éléments présents dans |’ échantillon

contenu dans un volume de I’ordre du micrométre cube (du Bore a I’Uranium) par
spectromeétrie d’ émission X sous |’ effet d’un bombardement é ectronique (Ia sonde).

Principe :

Détecteur

Sonde électronique

Lorsgqu’une cible est bombardée
par un faisceau d'électrons (la «sonde
électronique »), le domaine d’interaction
du faisceau avec la matiére constitue une
« poire d’interaction ou d’excitation »
(figure 1.14) dont les dimensions
principales dépendent de la densité
moyenne du matériau et de |’ énergie des
électrons incidents (donc de la tension
accé ératrice utilisée).

| Volume
D’ interaction

Figure 1.14. Volume d'interaction lors
du bombardement d’ une cible par
un faisceau d’ électrons
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Ce volume d’interaction est la source d’ émissions électroniques et €l ectromagnétiques
dont les rayons X sont caractéristiques des é éments excités.

La séparation des différentes longueurs d'onde du spectre X polychromatique
émergent de I'échantillon est obtenue par diffraction des rayons X sur des cristaux
monochromateurs selon laloi de Bragg (figure 1.15) (analyse WDS — Wavelength Dispersive
Spectrometer). L’ analyse par dispersion de longueur d’ onde WDS a I’ avantage d avoir une
bonne résolution en comparaison a I’analyse en dispersion d' énergie (EDX) et est donc
privilégiée pour I’analyse des ééments légers, comme carbone et I’ azote (rayonnements de
faibles énergies).

- a -
. n*

L]

9 : angle de Bragg
n : ordre de diffraction - -
% * longueur d'onde Plans réticulaires

du eristal analyseur

R ! 2d
Relation de Bra L oo T
cconditmndediﬁ‘ractim%:g 0 /- _'_ C .-\9 \ 4
nA= 2d sin6 ey Tt :
1
|

Figure 1.15. Diffraction des rayons X selon laloi de Bragg

Les différentes intensités sont regues par le détecteur a flux gazeux et la chaine de
comptage associée.

L’ analyse des positions angulaires de diffraction (pics ou raies caractéristiques) par
rapport a des tables de référence permet d'identifier les éléments présents, |’ analyse est dite

qualitative.

Pour une raie d'un éément donné, le rapport des intensités enregistrées dans les
mémes conditions sur I'échantillon et sur une référence (dans ce travail FeN est utilisé
comme référence pour |’ azote et le diamant est utilisé pour le carbone) permet d'accéder ala
fraction massique de I’ éément dans I’ échantillon, I’ analyse est dite quantitative.
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Application :

- La diffusion d’éléments A dans le réseau cristallin d’atomes B peut étre facilement
mis en évidence par le tracé de I'intensité (ou la concentration) des éléments A et B en
fonction de la distance analysée. Exemple : nitruration, cémentation, carbonitruration.

L'analyse des éléments légers comme carbone et |'azote, est délicate pour de
nombreuses rai sons physiques :

- les longueurs d’onde sont tres grandes (pour le carbone K, est de 4,4nm), ce qui
oblige a utiliser des monochromateurs;;

- les potentiels d’excitation de raies sont faibles (C: 0,28kV), d’ ou des conditions
inhabituelles de tension d’ excitation (C : 10kV) ;

- les raies sont tres étalées sur I’axe des longueurs d'onde d’ou des difficultés de
calage sur lepic;

- les coefficients d absorption sont tres élevés (10 a 100 fois ceux des autres
ééments) ;

- les raies sont entourées de trés nombreuses raies d ordres multiples: Fe, Mn, Ni,
Cr..., ce qui pose des problémes pour la détermination du bruit de fond ;

- les pollutions de surface par les vapeurs d' huile de la pompe a diffusion (dépét de
carbone);

- utilisation d’ éalons.

La microsonde électronique de Castaing par I'analyse par dispersion de longueur
d onde (WDS) présente les avantages suivants, qui permettent |’ analyse des éléments |égers,
présents dans le matériau :

- L’ utilisation de monochromateurs permet d’ une part d’ obtenir des taux de comptage
nettement plus importants (5000 a 200000coups/sec contre 1000 a 10000coups/sec pour
I"EDX) et de supprimer dans le spectre les raies d’ ordres multiples, ce qui facilite la mesure
de facon importante et permet d’ obtenir une meilleure précision ;

- trés bonne résol ution des spectrométres WDS (10 a 15eV sur Mn K,) par rapport aux
spectrométres EDX (135 a150eV pour MnK,) ;

- la limite de détection est de 0,05 a 0,005% (en fraction massique d’élément) pour
WDS contre 0,1 a0,2% pour EDX;

- utilisation d’un piege cryogénique pres de |’ échantillon permettant de limiter la
contamination de la surface et larendre pratiquement négligeable[1.39].
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Pour notre éude I’ analyse quantitative de la fraction massique d’ azote et de carbone
par microsonde éectronique est réalisée sur des échantillons polis, plans, propres et
conducteurs par référence a des témoins réels (y’-FeN et diamant).

1.6.2.4. Analyse par spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS)

Pour analyser la surface des échantillons aprées les traitements thermochimiques nous
avons utilise I’ analyse SIMS.

L’analyse ionique par émission secondaire (SIMS) est |I’une des méthodes d’ anayse
des matériaux fondées sur le bombardement par des ions. Elle se base sur une irradiation par
des ions lourds (éventuellement par des particules neutres monoatomiques) de moyenne et
basse énergie (1 a 50 keV). L’interaction du faisceau incident avec le matériau se traduit par
une cascade de collisions, conduisant alafois al’implantation des particules primaires et ala
pulvérisation de la cible sous forme de particules, chargées (ions secondaires) ou non. Ce sont
ces particules chargées (ioniseées au cours du processus de pulvérisation, ou parfois obtenues
par post-ionisation des particules neutres pulvérisées) qui sont filtrées en masse
(éventuellement en énergie) pour accéder ala composition de I’ échantillon - cible.

Les performances générales propres de I’ analyse ionique par émission secondaire des
matériaux solides peuvent se résumer comme sulit :

- une tres grande sensibilité (de tres faibles limites de détection) pour la quasi -totalité
des éléments de la classification périodique (analyse de traces) ;

- la détermination, en régime dynamique, de profils de concentration a partir de la
surface sur des profondeurs trés réduites (analyse de couches minces ou de profils de
diffusion) ;

- la possibilité, en régime statique, d accéder a la composition, éventuellement
moléculaire, des premieres couches atomiques ou moléculaires[1.40].

La complexité des spectres de masse obtenus et les difficultés de quantification font
gue cette méthode N’ est pas adaptée a I’identification et a |’ analyse quantitative des é éments
d alliage en forte concentration dans les matériaux massifs, pour lesguelles on aura plus
recours a des méthodes moins colteuses et plus rapides comme la microsonde
électronique [1.40] .
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1.6.2.5. Diffraction des rayons X

La diffraction par les rayons X permet d’identifier les phases présentes dans les
couches superficielles des échantillons jusgu’ a une profondeur de 25um.

Le diffractométre D500, 6/26 utilisé est équipé d’un monochromateur en Quartz. Un
détecteur linéaire est utilisé pour obtenir les diagrammes de diffraction. Le rayonnement X

issu d’une cible en cobalt a une longueur d’onde A =0,178897 nm.

Dans le systeme 6/20, le goniométre permet une variété d’angles d’'incidence. Le
détecteur, qui a pour un angle d’'incidence une valeur 0, se déplace de 26, mesure |’ intensité
du rayon diffracté. Le résultat est une courbe de I’ intensité des rayons X diffractés en fonction
des angles de diffraction. La position des pics de diffraction et leur intensité permet
I"identification des structures ou phases cristallines présentes et donc de la composition
cristallographique du matériau analysé. L’indexation de pics de diffraction se fait gréce a la
base de données constituée des fiches ASTM (American Society for Testing and Materials).
Letableau 1.2 présente une récapitulatif de |’ utilisation de la diffraction par les rayons X dans
le domaine de métallurgie.

Tableau 1. 2. Utilisation de la diffraction par les rayons X
dans le domaine de métallurgie

Positions des pics de diffraction Nature des phases
Composition d’ une solution solide

Diagrammes d équilibre

Variation de la position du pic Contraintes résiduelles présentes dans le matériau
Intensité des pics de diffraction Analyse qualitative et quantitative de phases
Variation d'intensité d’'un Textures cristallographiques

pic de diffraction Mesures d’ épai sseur

Forme d’un pic de diffraction Tailledecristallite

Microdéformations (taux d’ écrouissage)

1.6.2.6. Détermination de la proportion d’austénite résiduelle
Le dosage d' austénite résiduelle dans les zones superficielles des échantillons apres les

traitements thermochimiques et aprés les revenus est effectué en utilisant la méthode de
dosage des phases par la diffraction des rayons X (laméthode est expliquée en annexe 2).
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1.6.2.7. Détermination des contraintes résiduelles

Les distributions des contraintes résiduelles dans le gradient de fraction massique de
carbone sont réalisées en collaboration avec le centre technique des industries mécaniques
(CETIM) de Senlis dans leur laboratoire d’ analyses par rayons X du pble d’ activité « Fatigue
des composants mécaniques » par la diffraction des rayons X, en utilisant la méthode des
s n2\|/ (la méthode est présentée en annexe 3).

Les contraintes résiduelles sont déterminées en appliquant la méthode des sinzw en
supposant une isotropie du champ des contraintes dans un plan paralléle a la surface (toute
direction dans ce plan est direction principale du tenseur contrainte) et de la microstructure
dans les échantillons. Les dimensions des échantillons sont de 31mm* 20mm* 11mm.

Les mesures sont effectuées en utilisant le rayonnement du chrome diffracté a
20 = 156° par les plans atomiques (211) de la phase martensitique présente dans|’ acier.

Les analyses sont effectuées au centre des échantillons, dans une seule direction ®.
Nous avons procédé dans cette direction ® a 13 inclinaisons d’incidence ¥ (6 ¥ <0 ; ¥ =0
6 ¥ > 0), définissant 6 intervalles égaux sur I’ axe des sinfy.

Pour le calcul des contraintes les constantes radiocristallographiques d éasticité
suivantes sont prises :

1

552 =583 10 MPa™

S, =-1,28-10°MPa*

Les enlevements de matiére sont réalisés par dissolution nitrique locale et le controle
métrologique de chaque enlévement est effectué a I'aide d'un profilometre de marque
MITUTOYO.

1.6.2.8. Calcul de la distorsion c/a de la maille martensitique

Les caculs des distorsions de la maille martensitique au cours des traitements
thermochimiques et au cours des revenus sont effectués par diffraction des rayons X.

Lorsgu’un matériau cristallin est irradié par un rayonnement X monochromatique de

longueur d’onde A de I’ordre de grandeur de I’espacement entre les atomes, on observe les
pics de diffraction au voisinage de quelques valeurs de 1’angle 26. Leur position 20 dépend de
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A et de la distance interréticulaire d entre les plans cristallins du matériau par I'intermédiaire
delaloi deBragg [1.41-1.42] :

A
2*sing
ou d est ladistance entre deux plans réticulaires successifs ;
A est une longueur d’onde du faisceau incident;
0 est I’angle de réflexion sélective ou |I'angle de Bragg (20 est appelé I’angle de
diffraction).

2% d*s§nf=)=d= (13)

D’ autre part, pour un réseau quadratique, il existe larelation suivante :

+— 1.4

d a’ c?
ou hkl sont lesindices du plan réticulaire ;
aet c sont les paramétres de lamaille.

1 REekE 1P
2

L’ ensemble des formules 1.3 et 1.4 donne I’ équation suivante:

* o 2 2 2 2
[2 sm@] _h*+k +l_ (15)

A a’ c?

Alors, pour calculer les paramétres a, c et la distorsion c¢/a de la maille quadratique de
martensite, il faut obtenir le cliché de diffraction des rayons X avec les pics de martensite,
déterminer les angles de diffraction et les indices hkl pour les pics de martensite choisis et
appliquer I'éguation 1.5. Le rayonnement X est issu d une anticathode en cobalt, donc la
valeur delalongueur d’onde A est égale a 0,178897nm.

1.6.2.9. Microscopie électronique par transmission

Pour é&udier les mécanismes de durcissement au cours des traitements
thermochimiques et au cours des traitements de revenu, les observations sont faites sur les
lames minces aux microscopes éectroniques Philips CM12 et CM200 sous une tension
d  accél ération des é ectrons respectivement de 120kV et 200kV.
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Le microscope éectronique a transmission permet une visuaisation directe de
" échantillon & des grandissements compris entre 10° et 10°.

Le microscope é ectronique a transmission fonctionne suivant deux modes :

- image, permettant I’ observation de |’ état microstructural du matériau ;
- diffraction, permettant de déterminer la nature des phases présentes dans le matériau
étudié.

Mode image:

La nature de faisceau conduit a deux types d'image. Si le faisceau est directement
transmis, I’image est formée en champ clair. Seuls les rayons non diffractés par échantillon
participent a la formation de I’image, les zones cristallisées apparaissent donc en sombre. Si
I"un des faisceaux est diffracté, I’image est formée en champ sombre. L’image est formée par
les rayons diffractés dans une direction donnée, les zones claires donc représentatives d’ une
famille de plans cristallins. Le contraste d’ image est déterminé par le contraste d absorption
de diffusion, le contraste de diffraction et le contraste de phase.

Mode diffraction .

Une famille de plans donnée (mémes indices de Miller) dans un échantillon observé va
diffuser les électrons dans une direction particuliére.

Lorsque le faisceau incident, quasi-paralléle, arrive sur un objet cristallin, les électrons
diffusés éastiguement sont regroupés en faisceaux diffractés dont les orientations angulaires
par rapport aladirection du faisceau incident sont données par laloi de Bragg:

2*d,, *snb,, =n*A

ou h, k et | sont lesindices des plans diffractants ;

dni est la distance entre ces plans,

A est une longueur d’onde du faisceau incident;

0 est I’angle de réflexion sélective ou I'angle de Bragg (20 est appelé I’angle de
diffraction) ;

n est I’ ordre de diffraction.

L'alure d'un diagramme de diffraction est caractéristique de la nature de I’ objet
diffractant :
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- Si I'objet est monocristallin, le cliché de diffraction est un ensemble de taches
représentant le réseau réciproque de la face observée ; la structure cristalline et |’ orientation
peuvent théoriquement étre déterminées a partir de deux diagrammes de diffraction obtenus
pour deux inclinaisons de I’ objet.

- Si I’objet est palycristallin, les plans en position de Bragg sont orientés dans toutes
les directions, les taches forment alors un continuum, et I’on obtient un ensemble d’ anneaux
concentriques de diameétre 2D. On en déduit alors les distances interréticulaires, que I’on
compare a celles des fichiers obtenus par diffraction de rayons X afin d’identifier la structure
cristalline [1.43-1.44].

Autres informations accessibles au MET :

Les électrons qui bombardent I’ échantillon observé entrainent la production par ce
dernier de rayons X dont I’énergie est déterminée par la composition élémentaire. Si un
détecteur approprié est placé a proximité de I’ échantillon, on peut alors détecter d’'infimes
quantités d ééments. Il s'agit d' un détecteur de rayons X a dispersion d’énergie (EDX). Cet
instrument permet d’ acquérir des spectres présentant des pics distincts et caractéristiques des
éléments présents. La hauteur d’ un pic indique la concentration de I’ élément.

Certains éectrons perdent de leur énergie lorsqu’ils se déplacent au sen de
I” échantillon. Cette réduction peut étre mesurée a I’aide du spectrométre de perte d’énergie
des électrons (EELS). 1l S agit d’un détecteur qui est monté sous la chambre de projection du
MET [1.43].

Préparation des échantillons :

Les lames sont prdevées a 150um de profondeur sous la surface et a ceeur des
échantillons. Elles sont amincies par un polissage mécanique sous |’ eau. La grande dureté et
les distorsions dues aux contraintes introduites par la trempe rendent |’ amincissement
mécanique tres délicat. Cependant avec des précautions adéquates, hous pouvons atteindre des
épaisseurs de 35 a 15 micrométres. L’ amincissement mécanique est suivi de |’ amincissement
électrolytique, de disques de 3mm de diamétre, de telle sorte qu’au centre du disque le
matériau soit entierement éliminé. Autour du trou ainsi crée, il y a des zones suffisamment
minces (environ 0,1um) pour laisser passer les électrons. La tension appliquée est de 50V.
L’ électrolyte est composé de 95% d' éthermonobutylique de I'éthyléne glycol et de 5%
d acide perchlorique.
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» En résumé, les estimations effectuées a partir de lathéorie de Hertz et |” application
du critere de Tresca complétées par des résultats d’ essais de fatigue a la température ambiante
publiés dans la littérature montrent que pour résister en roulement — glissement, a 300°C, a
des pressions de contact de 2,5GPa il faut disposer des couches durcies superficiellement a
des vaeurs de I’ordre de 690-750HV présentant des contraintes de compression et des
profondeurs efficaces supérieures a 0,6mm.

Dans ce contexte, trois approches peuvent étre envisagées pour répondre aux objectifs
de cetravail :

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la précipitation de
nitrures nanométriques au cours du traitement de nitruration profondedes aciers alliés au
chrome du type 32CrMoV 13. L’ étude des conditions de stabilité et de I’ évolution en fonction
de la température (jusqu’a 300°C) des microstructures des aciers alliés au chrome du type
32CrMoV 13 au cours du traitement de nitruration est présentée dans le deuxiéme chapitre de
Cce Meémoire;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la transformation de
phase de type martensitique, obtenue au cours d' un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration conventionnelle, pour
permettre la précipitation éventuelle de nitrures nanométriques au cours du revenu a 300°C
des aciers faiblement aliés. Le traitement proposé par Y.Watanabe et al. [1.33] peut étre
utilise comme référence. L’'é&ude du durcissement des aciers faiblement alliés de type
27MnCr5 et 27CrMo4 dans ces conditions est présentée dans le deuxieme chapitre de ce
mémoire;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par latrempe martensitique
apres |’ enrichissement en carbone au cours d’ un traitement thermochimique de cémentation a
la condition de les réaliser sur un acier contenant un élément d’ alliage permettant de stabiliser
la phase martensitique et déviter sa décomposition totale avant 300°C. L’étude
bibliographique montre [1.34-1.35], que |’éément pouvant stabiliser la phase martensitique,
est le silicium. L’éude de la stabilité du durcissement et de la mise en contraintes de
compression par la trempe martensitique au cours d'un traitement thermochimique de
cémentation réalisé sur une nuance d’ acier contenant du silicium est proposé dans le troisieme
chapitre.
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2. Etude des conditions de stabilite et d’évolution des microstructures

des différents modes de durcissement

2.1. Introduction

Le premier chapitre de ce mémoire a illustré le phénoméne de la fatigue mécanique,
les paramétres influencant le comportement des piéces en mouvement relatif en fatigue de
contact, les mécanismes de durcissement et de la mise en contraintes de compression des
aciers au cours des traitements thermochimiques, les solutions existantes en terme d’ aciers
soumis a des sollicitations mécaniques et thermiques, ainsi que les possibilités des traitements
en vue d'une améioration de la tenue en fatigue jusgu'a 300°C. La compréhension des
mécanismes d’ endommagement des pieces par la fatigue de contact dans les conditions des
sollicitations séveres auxquelles s goute le paramétre de la température, nous permet
d’ adopter une démarche afin de répondre aux objectifs visés.

Nous recherchons a obtenir le durcissement et la mise en contraintes de compression
stables jusqu’a la température de 300°C. Le durcissement et la mise en contraintes de
compression stables jusqu’a 300°C imposent que la microstructure du matériau soit elle-
méme stable jusqu’a cette température. A cet effet dans ce chapitre nous nous sommes
intéressés au durcissement des aciers par la précipitation des nitrures:

- en phase ferritique (au cours de traitement thermochimique de nitruration a basse
température de 520°C) ;

- en phase martensitigue (au cours du revenu a 300°C apres le traitement
thermochimique de carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important par
rapport ala carbonitruration conventionnelle).

De ce fait, le deuxieme chapitre de ce mémoire est consacré a |’ &ude des conditions
de stabilité et de I'évolution en fonction de la température (jusqu’a 300°C) des
microstructures des aciers apres traitements thermochimiques de nitruration et de
carbonitruration :

- La premiere partie de ce chapitre présente I'éude de durcissement par la
précipitation de nitrures de chrome nanométriques au cours du traitement de nitruration
profonde des deux nuances d’ aciers industriels 32CrMoV 13 et 32CrMoV5.

- La deuxieme partie représente |’ é&tude du durcissement associant, la transformation

de phase de type martensitique obtenue au cours d’'un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration conventionnelle, a la
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précipitation de nitrures au cours du revenu a 300°C d aciers faiblement alliés de type
27MnCr5 et 27CrMo4.

2.2. Durcissement par précipitation des nitrures de chrome des aciers 32CrMoV5
et 32CrMoV13

2.2.1. Introduction

Dans un premier temps nous nNous sommes intéressés au durcissement par la
précipitation des nitrures de chrome de type CrN au cours du traitement thermochimique de
nitruration a basse température (520°C). L'éude de la stabilité du durcissement par
précipitation des nitrures de chrome de type CrN dans une matrice (structure bainitique
résultant de latrempe et du revenu) a été effectuée aux températures de 300°C et de 420°C.

Les matériaux utilisés pour le traitement de nitruration sont les aciersalliés au chrome
du type 32CrMoV5 et 32CrMoV13. Ces aciers sont employés dans |’ industrie, notamment en
pignonnerie pour les boites de transmission d’ hélicoptere. La composition chimique des aciers
utilisés est présentée dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1. Compositions chimiques des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13

Nuance %C 2%Cr %Mo %Mn %Si %Ni %V %Al

32CrMoV5 0,33 1,35 1,2 09 0 0,75 0,3 0,2

32CrMoV13 | 0,34 2,94 0,86 0,53 0,26 0,11 0,29 0,01

Sur les aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 le traitement thermochimique de nitruration
a la température de 520°C pendant 24h avec Kn = 9 suivi de la trempe dans la solution de
polymere & 25°C est effectué. Le traitement de nitruration est suivi de la série de revenus sous
azote (a 300°C pendant 192h et 336h et a 420°C pendant 192h) pour étudier la stabilité et
I’ évolution des microstructures nitrurées avec |’ augmentation dela température.

Les nuances d'acier 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 ont éé choisies pour effectuer le
traitement de nitruration sur deux critéres: ils sont représentatifs du mode de durcissement
par précipitation de nitrures, leurs microstructures et leur traitement thermochimique sont bien
connus au Laboratoire de Sciences et Génie des Surfaces de I’ école des Mines de Nancy et ils
peuvent étre réalisés facilement.
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L’ étude bibliographique [2.1-2.5] montre, que le durcissement des aciers dliés au
chrome du type 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 obtenu aprés le traitement thermochimique de
nitruration est attribué a la précipitation des nitrures de chrome de type CrN, qui sont semi-
cohérents avec la matrice fer o et possedent une structure cubique a faces centrées (CFC). Les
nitrures de chrome de type CrN précipitent & partir du chrome présent en solution solide dans
la matrice (structure bainitique résultant de la trempe et du revenu) au cours du traitement de
nitruration. La caractérisation structurale des nitrures de chrome de type CrN a été éudiée
dans notre équipe dans le cadre de lathése de C. Ginter [2.6-2.7], qui a mis a notre disposition
les documents présentés ci-dessous (figures 2.1-2.2).

L’ éude de C. Ginter [2.6-2.7] a montré, que les précipités de nitrures semi-cohérents
formés au cours de traitement de nitruration a basse température (520°C-48h-Kn = 1) dansla
matrice cubique centrée sont du type MN (M = Fe, Cr) et ils peuvent contenir en substitution
au chrome, d’ autres é éments métalliques, en particulier jusqu’ a 30%at. de fer (figures 2.1-2.2
— l'analyse EDX rédisée sur les précipités de nitrures montre la présence du fer). Ces
précipités de nitrures du type MN ont une forme de plaguettes d’ environ 10nm en longueur et
de 1 a2nm d’ épaisseur (figure 2.1).

Figure 2.1. Exemple d'une réplique d extraction de I'acier Fe-0,38%C-3%Cr nitruré a 520°C-48h-Kn = 1,
réaliséé a 50um de la surface, montrant la taille et la forme de plaquette de précipité de nitrure du type MN,
observée au Microscope Electronique a Transmission a Haute Résolution. L'analyse EDX montre la présence
de fer et du chrome dans le précipité de nitrure du type MN [2.7]
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Figure 2.2. Exemple d'une réplique d extraction de I'acier Fe-0,38%C-3%Cr nitruré a 520°C-48h-Kn = 1,
réaliste a 50um de la surface, montrant le nitrure du type MN, observée au Microscope Electronique a
Transmission a Haute Résolution. L’analyse EDX montre la présence de fer et du chrome dans le précipité de
nitrure du type MN. Confirmation par image de haute résolution, cliché de diffraction des électrons et le
transformé de Fourier, que les nitrures MN présentent une structure cubique a faces centrées (CFC) [2.6]

Les carbures de revenu de type M,Cs et Mx3Cq présents dans la matrice cubique
centrée, se transforment au cours de traitement de nitruration a 520°C-48h-Kn = 1 en nitrures
de chrome detype MN (M =Fe, Cr), qui ont une forme globulaire [2.6].

Le durcissement des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13 au cours de traitement
thermochimique de nitruration a 520°C est essentiellement di aux précipités semi-cohérents
du type MN (M = Fe, Cr), en forme de plaquettes d’ environ 10nm en longueur et de 1 a 2nm
de |’ épaisseur (figure 2.1) [2.6-2.7].

Les nitrures de chrome possédent un paramétre de maille de 0,4140nm et lors du
traitement de nitruration, ils précipitent en semi-cohérence avec la matrice cubique centrée
suivant les relations d’ orientations cristall ographiques de Baker — Nutting [2.1, 2.8-2.9] :
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Une représentation schématique des relations d orientation entre les précipités des
nitrures de type CrN et la matrice cubique centrée est présentée sur la figure 2.3. Dans un
cristal cubique, I’ existence des familles de plans équivaents de type {100} va induire une
précipitation des nitrures de chrome de type CrN suivant trois directions normales entre elles.
Lors de cette étape de précipitation, la minimisation de leur énergie totale va étre guidée par
les valeurs des désaccords qui existent entre les deux réseaux. Ce processus va alors mener a
la formation de précipités des nitrures nanométriques de type CrN en forme de plaquettes
[2.1-2.2, 2.6-2.8, 2.10].
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Figure 2.3. Schématisation de la disposition de la maille
CrN par rapport alamaille cubique centrée [2.1]

Laformation de fins précipités des nitrures de chrome de type CrN dans la matrice au
cours du traitement de nitruration provoque le durcissement structural de la couche
superficielle du matériau dont I’ origine provient de I’ effet d’ ancrage des dislocations par ces
précipités. Leur déplacement est fortement freiné et la déformation plastique est retardée. Les
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précipités de nitrures de chrome sont donc des obstacles efficaces au mouvement des
dislocations. La précipitation de nitrures de chrome dans la couche superficielle du matériau
conduit & une augmentation de volume de cette couche, ce qui génére des contraintes de
compression [2.11-2.12].

2.2.2. Durcissement des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13 au cours du traitement
de nitruration a 520°C

Enrichissement en azote

L’ étude du durcissement des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 au cours du traitement
de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 commence par |’analyse de la fraction massique d’' azote
dans les matériaux traités Les profils de fraction massique d’azote dans les deux aciers,
effectués al’ aide de la microsonde él ectronique, sont présentés sur lafigure2.4.
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Figure 2.4. Profils de fraction massique d’ azote des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13
aprés traitement de nitruration 4520°C-24h-Kn=9

La fraction massique d’ azote en surface aprés traitement de nitruration a 520°C-24h-
Kn =9 est de I’ordre de 1,2% pour |’ acier 32CrMoV 5, et de 1,5% pour |’ acier 32CrMoV 13.
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L’ azote diffuse jusgu’ & une profondeur de 400um sous la surface pour I'acier 32CrMoV5, et
de 300pm pour I'acier 32CrMoV 13.

L’enrichissement en azote des couches superficielles des aciers 32CrMoV5 et
32CrMoV13 au cours du traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 provoque la
précipitation des nitrures de chrome de type CrN dans la matrice cubique centrée des deux
aciers. Les tailles de ces précipités en forme de plaquettes qui sont d environ 10nm en
longueur et de 1 &a2nm d’ épaisseur [2.6-2.7] ne permettent pas de lesidentifier par les moyens
de la diffraction des rayons X (figure 2.5). La figure 2.5 présente le cliché de diffraction des

rayons X de I’ acier 32CrMoV 13 apres traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 (le cliché
est identique pour I’ acier 32CrMoV 5).
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Figure 2.5. Cliché de diffraction des rayons X del’ acier
32CrMoV 13 aprés traitement de nitruration 4 520°C-24h-Kn =9

Nous faisons référence au travail de thése de C. Ginter (figures 2.1-2.2) [2.6-2.7], qui
démontre a I'aide de la microscopie éectronique a transmission a haute résolution la
précipitation des nitrures de chrome nanométriques de type CrN dans la matrice cubique
centrée au cours du traitement thermochimique de nitruration a 520°C.
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Durcissement des couches superficielles

La précipitation des nitrures de chrome de type CrN dans la matrice cubique centrée
entraine le durcissement des couches superficielles des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13. La

figure 2.6 donne les filiations de microdureté des couches superficielles des aciers 32CrMoV5
et 32CrMoV 13 apres traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn=9.

950
== 32CrMoVS5: nitruration a 520°C-24h-Kn =9
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Figure 2.6. Profils de microdureté des aciers 32CrMoV5 et 32CrMaoV 13
aprés traitement de nitruration 2 520°C-24h-Kn=9

Les filiations de microdureté des couches superficielles des aciers 32CrMoV5 et
32CrMoV13 sont caractérisées par la valeur maximale en surface de |'ordre de 850 a
900HV o2 avec des paliers des valeurs de microdureté sur 150um de la profondeur, puis par
une décroissance progressive des valeurs en allant vers le cceur pour les deux aciers. La
profondeur efficace du traitement de nitruration est localisée a 250um sous la surface des
aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13. Cette profondeur efficace est obtenue apres 24h de
traitement de nitruration a 520°C (Kn = 9). En augmentant le temps de traitement de
nitruration & 520°C les profondeurs efficaces plus grandes avec les paiers des valeurs de
microdureté plus importants peuvent étre réalisées dans les couches superficielles des aciers
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32CrMoV5 et 32CrMoV13 (le temps de traitement supérieur a 100h est nécessaire pour
obtenir une profondeur efficace de 1mm).

2.2.3. Stabilité des couches nitrurées des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13 avec
I’augmentation de la température de 300°C a 420°C

Profils de fraction massique d’azote

Les profils de fraction massique d’ azote obtenus dans les couches superficielles des
deux aciers apres le traitement de revenu a 300°C pendant 192 et 336h ne sont pratiquement
pas modifiés par rapport a ceux obtenus apres le traitement de nitruration a 520°C-24h-
Kn = 9. Lesfigures 2.7a-b présentent les profils de fraction massique d’'azote réalises dans les
couches superficielles des aciers 32CrMoV 13 et 32CrMoV5 aprés traitement de nitruration a
520°C-24h-Kn = 9 et apres tratements de revenu sous azote a 300°C-192h et 300°C-336h.
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Figure 2.7. Profils de fraction massique d’azote aprés traitement
de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 et aprés traitements de revenu
sous azotea 300°C pendant 192 et 336h
a) acier 32CrMoV 13 ; b) acier 32CrMoV5

Les profils de fraction massique d’ azote des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 apres
traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 suivi du revenu sous azote a 420°C-192h
montrent (figures 2.8a-b), que jusgu’ au point d’intersection des courbes, la fraction massique
d azote est diminuée par rapport a celles obtenues apres traitement de nitruration a 520°C-
24h-Kn =9 et aprés traitement de revenu sous azote a 300°C-336h.
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Figure 2.8. Profils de fraction massique d’ azote aprés traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn =9

et apreés traitements de revenu sous azote a 300°C-336h et 420°C-192h
a) acier 32CrMoV13; b) acier 32CrMoV5
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Le travail de these de C. Ginter [2.6] a montré, que la diminution de cette fraction
massique d azote avant le point d'intersection des profils s explique par le fait, que les
nitrures de type MN (M = Fe, Cr) précipités dans les couches superficielles des aciers
32CrMoV5 et 32CrMoV 13 au cours de traitement de nitruration a 520°C, perdent des aomes
du fer et, par conséguence, perdent des atomes d’ azote, a la température de 420°C lors de la
diffusion, sous azote, aflux nul al’interface gaz - solide

Ces atomes d’ azote libérés diffusent vers I'intérieur du matériau, dans le gradient du
potentiel chimique d’ azote, se combinent avec les atomes du chrome, disponibles en solution
solide aprés le point d'intersection des profils, pour former les nitrures de chrome de type
CrN. Pour cette raison les profils de fraction massique d' azote al’issu du traitement de revenu
sous azote a 420°C-192h des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13 nitrurés présentent une
profondeur de diffusion plus importante (d environ 550um) qu’aprés le traitement de
nitruration &520°C-24h-Kn = 9 (300um).

L’ allure des profils de fraction massique d’ azote des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13
apres traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 suivi du revenu sous azote a 420°C-192h
s explique par I’ évolution de la composition des nitrures de type MN (M = Fe, Cr) démontrée
par I’analyse EDX en microscopie éectronique atransmission [2.6].

Stabilité de durcissement

Les résultats expérimentaux montrent, que il n'y aucune évolution de microdureté des
aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 nitrurés apres traitement de revenu sous azote a 300°C
pendant 192 et 336h. Les figures 2.9a-b représentent les filiations de microdureté des aciers
32CrMoV 13 et 32CrMoV5 apres traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 et aprés
traitements de revenu sous azote a 300°C pendant 192 et 336h et 4420°C-192h.
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Figure 2.9. Profils de microdureté aprés traitement de nitruration 2 520°C-24h-Kn=9
et apres traitements de revenu sous azote a 300°C-192 et 336h et 420°C-192h
a) acier 32CrMoV13; b) acier 32CrMoV5
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Les variations de microdureté des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV13 sont faibles
(d’ordre de 50HV o2) apres traitement de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 suivi du revenu sous
azote réalisé a 420°C-192h (figures 2.9a-b). Les précipités de nitrures de type MN (M = Fe,
Cr) perdent une partie de fraction massique d'azote a la température de 420°C, qui diffuse
vers|’intérieur du matériau pour former les nitrures de chrome de type CrN. Lafaible perte de
fraction massique d’'azote des précipités de nitrures de type MN ne s accompagne pas d’'un
phénomeéne de coal escence, en conségquence |’ adoucissement observé des aciers 32CrMoV5 et
32CrMoV 13 nitrurés est faible (d'ordre de 50HV,,) apres traitement de revenu sous azote
réalisé a 420°C-192h.

» En résumé, le durcissement par précipitation de nitrures nanométriques semi-
cohérents isomorphes du nitrure de chrome CrN mais contenant en substitution au chrome,
d autres ééments métalliques, en particulier jusqu’a 30%at. du fer, au cours de traitement
thermochimique de nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 des aciers du type 32CrMoV13 et
32CrMoV5 conduit a des duretés superficielles de I'ordre de 850 a 900HVo. et les
profondeurs efficaces de 250pum. En augmentant |e temps de traitement de nitruration a 520°C
les profondeurs efficaces plus grandes peuvent étre réalisées dans les couches superficielles
des deux aciers (le temps de traitement supérieur a 100h est nécessaire pour obtenir une
profondeur efficace de 1mm). Les résultats expérimentaux montrent, que il n'y aucune
évolution de microdureté des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 nitrurés apres traitement de
revenu sous azote a 300°C pendant 192 et 336h (les mesures sont réalisées a la température
ambiante). Les variations de microdureté des deux aciers sont faibles (d'ordre de 50HVq )
apres traitement de revenu sous azote réalisé a 420°C-192h.
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2.3. Durcissement par trempe martensitique associé a la précipitation de nitrures
au cours d’un revenu: enrichissement en carbone et en azote des aciers 27MnCr5 et
27CrMo4

2.3.1. Introduction

Le durcissement et la mise en contrainte de compression par la transformation de
phase de type martensitique, obtenue au cours d un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par la carbonitruration conventionnelle,
permettant d’avoir une précipitation éventuelle de nitrures de chrome de dimensions
nanométriques de type CrN au cours de revenu a 300°C d aciers faiblement alliés, peuvent
répondre aux objectifs de cette éude.

L’ éude bibliographique effectuée dans le premier chapitre de ce mémoire montre que
| e traitement thermochimique de carbonitruration ou de cémentation conventionnelle d’ aciers
faiblement alliés du type 27CrMo4 et 27MnCr5 ne permet pas d apporter la solution au
probléme posé dans ce travail, puisque les propriétés de ces aciers évoluent avec
I’augmentation de la température. En effet, le durcissement et la mise en contraintes de
compression au cours d' une carbonitruration ou d’'une cémentation conventionnelle sont le
résultat d’ une transformation martensitique. La phase martensitique formée n’est pas stable a
300°C (les phénomenes se produisant au cours de revenu de la structure martensitique sont
décrit dans le paragraphe 1.4.2 du chapitre 1); avec |’ augmentation de la température jusqu’ a
300°C ladiminution de la dureté et |a relaxation des contraintes résiduelles se produisent.

Il est cependant intéressant d'étudier le comportement a 300°C de structures
martensitiques obtenues au cours de traitement de carbonitruration profonde avec un
enrichissement en azote plus important que pour la carbonitruration conventionnelle. Cette
importante concentration en azote permet-elle d’obtenir, au cours du revenu a 300°C, la
formation de nano — précipités, dont I'effet durcissant pourra compenser en partie
I” adoucissement résultant de la décomposition de la phase martensitique ?

Y .Watanabe et al. [2.13] ont réalisé le traitement de carbonitruration d’une nuance
d acier 20Cr4, utilisée pour les engrenages des boites de vitesses, en deux éapes (figure 2.10)
avec |'enrichissement en azote plus important (pourcentage de I’ammoniac NHz=8%;
potentiel de carbone P.=0,8), par rapport a la carbonitruration conventionnelle classique
(pourcentage de I'ammoniac NH3z = 1%), ce qui permet d’ obtenir la fraction massique d’ azote
alasurface de |’ ordre de 0,8% et la diffusion de |’ azote jusqu’ a 300um de profondeur [2.13].
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La figure 2.10 présente le cycle de traitement de carbonitruration réalisé par Y .Watanabe et
a.[2.13].

T =900° C-5h 20min

|
|
E |
& . \ T =840°C-2h 30min
; 2
" b I
; o l
= ! |
. " |
cémentation \ 1 carbonitruration |
! ! | | trempe dans un
o  oon hain de sel

Figure 2.10. Cycle du traitement de carbonitruration
réalisé par Y. Watanabeet al. [2.13]

Y .Watanabe et a. [2.13] concluent qu’'apres le traitement thermochimique de
carbonitruration de I'acier 20Cr4 avec |’ enrichissement en azote plus important que pour la
carbonitruration conventionnelle classique, la résistance a I’adoucissement de la couche
carbonitrurée au cours du revenu effectué a 300°C est supérieure a la résistance du méme
acier cémenté (figure 2.11), ce qui est liée, selon les auteurs, a la précipitation de nitrures de
fer de type y’-FeyN.
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Figure 2.11. Profils de microdureté de I’ acier 20Cr4 apreés traitements
de carbonitruration et de cémentation & aprés traitement
derevenu a 300°C-3h [2.13]

Nous avons décidé d' étudier les possibilités d'un traitement de carbonitruration avec
I’ enrichissement en azote plus important par rapport ala carbonitruration conventionnelle sur
les nuances dacier 27MnCr5 et 27CrMo4. La composition chimique de ces aciers est
présentée dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2. Compositions chimiques des aciers 27CrMo4 et 27MnCr5

Nuance %C %Cr %Mo %Mn %Si
27CrMo4 0,27 1,15 0,27 - -
27MnCr5 0,27 0,98 - 1,2 0,25

Les aciers 27MnCr5 et 27CrM o4 sont typiquement utilisés dans I’ industrie automobile
notamment pour |a fabrication des pignons de boite de vitesses.
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2.3.2. Durcissement par trempe martensitique des aciers 27MnCrS5 et 27CrMo4 :

traitement de carbonitruration profonde et a forte concentration en azote

Nous avons reproduit d’abord le cycle du traitement de carbonitruration réalisé par
Y. Watanabe et a. [2.13], ce qui permet de comparer les résultats.

Ensuite nous avons cherché a diminuer la durée de traitement en augmentant
simultanément le potentiel de carbone [2.14] (de Pc = 0,8 a Pc =1,4) au cours de la premiéere
étape de traitement (enrichissement en carbone) et la température de cette premiére étape (de
900 a 960°C) : ce cycle a pour objectif d'obtenir les mémes structures et les mémes
compositions des couches carbonitrurées que celui de Y. Watanabe et al. [2.13], mais avec
des durées de traitements plus courtes. Nous alons |’ appeler dorénavant le cycle de traitement
de carbonitruration « profonde ».

Dans le but de réduire la proportion d austénite résiduelle dans les couches
superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4, nous avons réalisé le traitement par le froid
dans le méthanol a la température de -100°C apres la carbonitruration profonde. Le tableau
2.3 représente un récapitulatif des cycles réalisés.

L es traitements de revenu sous azote a 300°C de 3, 15 et 100h sont réalisés dans le but

d éudier I'évolution des couches carbonitrurées des deux aciers avec |I’augmentation de la
température et du temps.

58



Chapitre 2 : Etude des conditions de stabilité et de I’évolution des microstructures
des différents modes de durcissement

Tableau 2.3. Cycles des traitements de carbonitruration effectués sur les aciers 27MnCr5 et 27CrMo4

1%® étape : Enrichissement en carbone 2™ étape : Enrichissement simultané Conditions de latrempe
en carbone et en azote
Traitement Potentiel Potentiel | Pourcentage Dansla Traitement
Température | Duréede de Température | Duréede de de solution de | par lefroid
detraitement | traitement | carbone, de traitement | carbone, | I'ammoniac | polymerea (dansle
Pc traitement Pc NH3 25°C méthanol
a-100°C)
Cycleréaisé
par Watanabe 900°C 5h 15min 0,8 840°C 2h 30min 0,8 8% + -
eta.[2.13]
Carbonitruration
profonde 960°C 1h 15min 14 840°C 2h 30min 0,8 8% + -
Carbonitruration
profonde suivi du 960°C 1h 15min 14 840°C 2h 30min 0,8 8% + +
passage par le froid
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Profils de fraction massique de carbone et d’azote

Nous avons reproduit le cycle de traitement de carbonitruration proposé par
Y. Watanabe et a.[2.13]. Les couches carbonitrurées des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4
montrent une fraction massique d’ azote en surface plus important par rapport au traitement de
carbonitruration conventionnelle (0,1-0,3%). La fraction massique d' azote en surface a I’issu
du traitement de carbonitruration profonde est de I'ordre de 0,95% pour I’ acier 27MnCr5 et de
0,75% pour |’ acier 27CrMo4 (figure 2.12). L’ azote diffuse jusqu’ a 350um de profondeur pour
les deux nuances d’ acier, ce qui est bien en concordance avec Y. Watanabe et a. [2.13].

1
k —O— 27MnCr5: Carbone

—8— 27MnCr5: Azote

0,8 =2 27CrMo4: Carbone

—&— 27CrMo4: Azote

0,6

JA b S

Fraction massique de carbone et d'azote, %

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

Profondeur, pm

Figure 2.12. Profils de fraction massique d’azote et de carbone des aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 apreés lareproduction du cycle de
la carbonitruration réalisé par Y. Watanabe et al. [2.13]

Le traitement de carbonitruration profonde, gque nous avons mis au point, permet
d obtenir la méme configuration des profils de fraction massique de carbone et d’ azote que
celle réalisée par Y. Watanabe et a. [2.13], mais avec une durée du traitement plus courte (4h
contre 8h de la durée de cycle proposeé par Y. Watanabe et al. [2.13]). Lafigure 2.13 présente
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les profils de fraction massique de carbone et d’ azote obtenus dans les couches superficielles
des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres le traitement de carbonitruration profonde.

=O—= 27MnCr5: Carbone

—8— 27MnCr5: Azote

0,8
WW —— 27CrMo4: Carbone

—4— 27CrMo4: Azote

0,6

0,4

0,2

Fraction massique de carbone et d'azote, %

0 ) ) T

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150
Profondeur, pm

Figure 2.13. Profils de fraction massique d’ azote et de carbone des aciers
27MnCr5 et 27CrM o4 aprés traitement de carbonitruration profonde

Le traitement de carbonitruration profonde conduit a des profils de fraction massique
de carbone dans les couches superficielles, qui forment des « plateaux» jusgu'a une
profondeur de 600um. La fraction massique d'azote en surface a I'issu du traitement de
carbonitruration profonde est de I'ordre de 0,6% pour I'acier 27MnCr5 et de 0,95% pour
I’acier 27CrMo4. Ces fractions massiques d'azote sont trés élevées par rapport a celles qui
peuvent étre obtenues aprés un traitement de carbonitruration conventionnelle (de I’ ordre de
0,1-0,3%). L’ azote diffuse jusqu’ a 350um de profondeur pour les deux nuances d’ acier.

Proportion d austénite résiduelle

L’ opération de trempe dans la solution de polymére a 25°C a la fin du traitement
thermochimique de carbonitruration profonde conduit & la transformation de la matrice
austénitique en phase martensitique et a la formation des proportions d’ austénite résiduelle
dans les couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4.
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Cette proportion, déterminée al’ aide de la diffraction des rayons X, est présentée dans
le tableau 2.4.

Tableau 2.4. Proportion d’austénite résiduelle dans les couches superficielles
des aciers 27MnCr5 et 27CrM o4 apreés traitement
de carbonitruration profonde

Nuance de |’ acier Proportion en austénite résiduelle, %
27MnCr5 16
27CrMo4 15

Les photographies 2.1ab révelent la présence de I'austénite résiduelle dans la
microstructure des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 aprés le traitement de carbonitruration
profonde.

Photographie 2.1. Microstructure aprés traitement de
carbonitruration profonde - austénite résiduelle (x500)
a) acier 27MnCr5 ; b) acier 27CrMo4

L’ austénite résiduelle présente dans les couches superficielles influence le niveau de
microdureté du matériau. D’autre part, I’ austénite résiduelle est instable et elle se transforme
sous contrainte ou sous |’ effet de la température [2.15-2.17]. La méthode la plus courante
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pour diminuer la proportion de I’ austénite résiduelle dans |’ acier est de soumettre les piéces a
un traitement par le froid & une température de I’ ordre de -100°C[2.17].

Le traitement par le froid & -100°C, que nous avons réalise apres le traitement de
carbonitruration profonde, permet de poursuivre la transformation de |’ austénite non
transformée a la température ambiante en martensite, donc de diminuer la proportion de
I"austénite résiduelle dans les couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4

(tableau 2.5).
Tableau 2.5. Proportion d’ austénite résiduelle dans les couches superficielles
des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4
Traitement Nuance de |’ acier Proportion en

austénite résiduelle, %

Carbonitruration profonde 27MnCr5 16
suivi de latrempe dans la

solution de polymere a 25°C 27CrMo4 15
Carbonitruration profonde 27MnCr5 8
suivi de latrempe dans la

solution de polymere a 25°C

puis du passage par lefroid 27CrMo4 6

(T =-100°C)

Le tableau 2.5 indique I’évolution de la proportion d austénite résiduelle dans les
couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurées lorsque la
transformation martensitique n’est plus arrétée a la température ambiante mais poursuivie
jusgu’a -100°C. Le traitement par le froid a -100°C conduit a la diminution de moitie de la
proportion d'austénite résiduelle dans les couches superficielles des aciers 27MnCr5 et

27CrM o4 carbonitrurés.
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Identification des phases présentes dans les couches superficielles des aciers

27MnCr5 et 27CrMo4

L’ enrichissement en azote au cours de traitement de carbonitruration profonde conduit
a la précipitation en phase austénitique de nitrures de chrome de type CrN dans les couches
superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4. L’ opération de trempe a la fin du traitement
thermochimique de carbonitruration conduit ala transformation de la matrice austénitique en
phase martensitique et a la formation des proportions d’ austénite résiduelle. Les figures 2.14-
2.15 présentent les cliches de diffraction des rayons X des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres
traitement de carbonitruration profonde suivi de la trempe dans la solution de polymére a la

température de 25°C.
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Figure2.14. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 27MnCr5 apres traitement
de carbonitruration profonde suivi de latrempe dans la solution de polymére a 25°C
(présence de lamartensite, de I’ austénite résiduelle, des nitrures de type CrN)
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Figure 2.15. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 27CrMo4 apreés traitement
de carbonitruration profonde suivi de latrempe dans la solution de polymére a 25°C
(présence de lamartensite, de I’ austénite résiduelle, des nitrures de type CrN)

Durcissement des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4

La transformation martensitique de la matrice austénitique au cours de la trempe aprés
I’ enrichissement en carbone et en azote provoque le durcissement des couches superficielles
des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4. La figure 2.16 représente les filiations de microdureté des
aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres traitement de carbonitruration profonde et le profil de
microdureté obtenu par Y. Watanabe et al. [2.13] sur lanuance de |’ acier 20Cr4 carbonitrurée.
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Figure 2.16. Profils de microdureté des aciers 27MnCr5, 27CrMo4 apres
traitement de carbonitruration profonde et profil de microdureté
del’acier 20Cr4 obtenu par Y. Watanabeet al. [2.13]

Les profils de fraction massique de carbone et d'azote développés au cours du
traitement de carbonitruration profonde conduisent a un niveau important de microdureté des
couches superficielles des aciers 27MnCrS et 27CrMo4, de |’ordre de 800HV,, sur une
profondeur de 600um sous la surface. Au-dela de 600um les profils de microdureté des deux
aciers décroisent progressivement et rapidement jusgu’ a ceeur des pieces traitées.

Les valeurs de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 obtenues aprés le
traitement de carbonitruration profonde sont supérieures acellesde Y. Watanabe et al. [2.13],
ce qui est lié a la différence des conditions de I’ opération de trempe. La trempe des aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 est effectuée dans la solution de polymere a la température ambiante ;
latrempe de |’ acier 20Cr4 Y. Watanabe et al. [2.13] seréalise dans un bain de sel a 180°C.

Le traitement par le froid a -100°C apres le traitement de carbonitruration profonde
permet de poursuivre la transformation de |’austénite non transformée a la température
ambiante, et donc d’améliorer le niveau de microdureté des matériaux. La trempe dans le

66



Chapitre 2 : Etude des conditions de stabilité et de I’évolution des microstructures
des différents modes de durcissement

méthanol a-100°C réalisée apres la carbonitruration profonde engendre un durcissement plus
important des couches carbonitrurées. La figure 2.17 présente les évolutions de microdureté
dans les couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 aprés la carbonitruration
profonde suivi de latrempe dans la solution de polymere a 25°C et du passage par le froid ala
température de -100°C.
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Figure 2.17. Comparaison entre les profils de microdureté des aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 aprés lacarbonitruration profonde
suivi de latrempe dans la solution de polymere a 25°C
et du passage par le froid a-100°C

Le niveau de microdureté des couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrM o4
apres le passage par le froid a -100°C est supérieur a celui obtenu apres la trempe a la
température ambiante (800HV () et il est de I’ ordre de 900HV, sur une profondeur 450pum
sous la surface. Cette amélioration de microdureté est liée a la transformation de I’ austénite
résiduelle en martensite au cours du refroidissement du matériau au-dessous de latempérature
ambiante.
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2.3.3. Stabilité des couches carbonitrurées des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 avec
I’augmentation de la température jusqu’a 300°C

Les résultats expérimentaux montrent, que les couches carbonitrurées des aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 évoluent avec I’ augmentation de la température jusqu’ a 300°C (figures
2.18-2.19). Les figures 2.18-2.19 présentent |la comparaison entre :

- les profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres le traitement de
carbonitruration profonde suivi de la trempe dans la solution de polymere & 25°C et apres le
revenu sous azote a 300°C-3h et le profil de microdureté de I’ acier 20Cr4 carbonitruré apres
le revenu a 300°C-3h obtenu par Y. Watanabe et al. [2.13] (figure 2.18);

- les profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres le traitement de
carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a-100°C et apres le revenu sous azote
a 300°C-15h et le profil de microdureté de I’acier 20Cr4 carbonitruré apres le revenu a
300°C-3h obtenu par Y. Watanabe et al. [2.13] (figure 2.19).
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Figure 2.18. Profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres traitement
de carbonitruration profonde et apréstraitement de revenu sous azote a 300°C-3h et
del’acier 20Cr4 [2.13] carbonitruré aprés traitement de revenu a 300°C-3h
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Figure 2.19. Profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apréestraitement

de carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a-100°C et apréstraitement de revenu
sous azote a 300°C-15h et de I" acier 20Cr4 [2.13] carbonitruré apres le revenu a 300°C-3h

La microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurées subit une chute de
I’ordre de 150HV ( , avec |’ augmentation de la température jusqu’ a 300°C. La dureté des deux
aciers décroit jusqu'au niveau des vaeurs de la microdureté de I'acier 20Cr4 [2.13]
carbonitruré apres | e traitement de revenu a 300°C-3h.

Le niveau de microdureté des deux aciers carbonitrurés ne varie plus avec
I”augmentation de la durée de revenu a 300°C jusgu’a 100h (figures 2.20-2.21). Les figures
2.20-2.21 présentent les filiations de microdureté et les profils de fraction massique d’ azote
des aciers 27CrMo4 et 27MnCr5 aprés la carbonitruration profonde suivi du passage par le
froid a-100°C et du traitement de revenu sous azote a 300°C pendant 15, 50 et 100h.
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Figure 2.20. Profils de microdureté de I’ acier 27CrMo4 et profil de fraction massique d’ azote
aprés traitement de carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a-100°C et
du traitement de revenu sous azote a 300°C pendant 15, 50 et 100h
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Figure 2.21. Profils de microdureté de I’ acier 27MnCr5 et profil de fraction massique d’ azote
aprés traitement de carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a-100°C et
du traitement de revenu sous azote & 300°C pendant 15, 50 et 100h
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La microdureté des deux aciers apres le traitement de revenu a 300°C reste élevé (de
I’ordre de 650 a 725HVo2) jusqu'a une profondeur de 300um sous la surface. Cette
profondeur correspond au gradient de fraction massique d’ azote dans les deux aciers apresle
traitement de carbonitruration profonde. Au-dela de 300um les profils de microdureté des
aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés apres le revenu a 300°C décroissent
progressivement et rapidement jusqu’ au coeur des piéces.

La microdureté des aciers 27MnCr5 e 27CrMo4 aprés le traitement de
carbonitruration profonde suivi du traitement de revenu a 300°C ne reste pas stable
contrairement & celle des couches nitrurées des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 apres le
revenu a 300°C. La figure 2.22 présente la comparaison entre les profils de microdureté des
aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés et revenus sous azote a 300°C-100h et des aciers
32CrMoV5 et 32CrMoV 13 apres traitement de nitruration & 520°C-54h-Kn = 9 suivi du
revenu a 300°C-336h.
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Figure 2.22. Profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apréstraitement
de carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a-100°C et du revenu sous azote
a300°C-100h et des aciers 32CrMoV5 et 32CrMoV 13 aprés traitement de nitruration
suivi du revenu a 300°C-336h
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L’évolution des propriétés des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 aprés le traitement de
carbonitruration suivi du revenu a 300°C s explique par les transformations structurales dans
les piéces carbonitrurées avec I’ augmentation de la température.

La microstructure martensitique obtenue dans les aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 au
cours de la trempe apres I’ enrichissement en carbone et azote est métastable a la température
ambiante. L’augmentation de la température jusgu’a 300°C provoque un retour de cette
microstructure vers |’ éat d’ équilibre. Le carbone quitte les sites qu'il occupe dans la maille
quadratique de la phase martensitique. Le tableau 2.6 présente les valeurs de la distorsion c/a
de la maille quadratique de la phase martensitique des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 apres
traitement de carbonitruration et aprés traitement de revenu a 300°C-15h.

Tableau 2.6. Vaeurs de ladistorsion ¢/ade la maille quadratique
de la phase martensitique des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4

Rapport c/a
Traitement
Nuance Aprésletraitement | Apresletraitement de
de carbonitruration | carbonitruration suivi
de revenu a300°C-15h
Carbonitruration profonde 27MnCr5 1,030 1,005

suivi de latrempe dans la

solution de polymeére a25°C

27CrMo4 1,026 1,007
Carbonitruration profonde 27MnCr5 1,028 1,006
suivi de latrempe dans la
solution de polymere a 25°C
puis du passage par le froid 27CrMo4 1,032 1,006

(T =-100°C)

Le traitement de revenu a 300°C provoque une diminution importante de la distorsion
c/a de la maille quadratique de la phase martensitique des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4
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carbonitrurés (tableau 2.6), ce qui est démontreé par la diffraction des rayons X. La diminution
de la distorsion c/a explique |’ adoucissement des couches superficielles des aciers 27MnCr5
et 27CrMo4 carbonitrurés aprés le revenu a 300°C.

L’ augmentation de latempérature jusgu’ a 300°C entraine la décomposition d’ austénite
résiduelle, la formation de la cémentite FesC et la précipitation des nitrures de fer de type y’-
FesN dans les couches carbonitrurées des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4, ce qui est identifié par
la diffraction des rayons X. Les figures 2.23-2.24 présentent les clichés de diffraction des
rayons X des deux aciers apres traitement de carbonitruration profonde suivi du traitement de

revenu a 300°C-100h.
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Figure2.23. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 27MnCr5 aprés traitement
de carbonitruration profonde suivi du revenu a 300°C-100h (présence de la phase martensitique
abas carbone, de la cémentite, des nitrures de type CrN et y’-FesN)
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Figure 2.24. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 27CrM o4 aprés traitement
de carbonitruration profonde suivi du revenu & 300°C-100h (présence de la phase martensitique
abas carbone, de la cémentite, des nitrures de type CiN et y’-Fe;N)

La diffraction des rayons X identifie la présence des nitrures de chrome de type CrN
dans les couches superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés, qui sont
précipités pendant I’ enrichissement en phase austénitique. Leur capacité de durcissement est
faible a haute température et le chrome n’est donc plus disponible pour la précipitation des
nitrures CrN nanométriques dans les aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 au cours du revenu a

300°C.

La formation des nitrures de fer de type y’-FesN apres le traitement de revenu a 300°C
ne compense pas |I’adoucissement des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés avec
I”augmentation de la température jusgqu’a 300°C, provogué par la diminution de la distorsion
c/ade lamaille quadratique de la phase martensitique, la décomposition d austénite résiduelle
et la formation de la cémentite Fe;C. En conclusion, nous n’avons pas de confirmation du
durcissement par la précipitation des nitrures de fer de type y’-FesN dans les couches
superficielles des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés au cours du revenu a 300°C

démontré par Y. Watanabe et a. [2.13].
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» En résumé, le procédé de carbonitruration, mis au point, permet de développer les
couches carbonitrurées avec une fraction massique d'azote en surface plus important (de
I”ordre de 0,95%) par rapport au traitement de carbonitruration conventionnelle (de I’ ordre de
0,1-0,3%) dans les aciers faiblement aliés 27MnCr5 et 27CrMo4. Le durcissement par
transformation martensitique de la matrice austénitique au cours de la trempe apres
I” enrichissement en carbone et en azote conduit a un niveau de microdureté de I’ ordre de 800-
900HV, dans les couches superficielles des deux aciers. Les résultats expérimentaux
montrent, que les couches carbonitrurées des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 évoluent avec
I’augmentation de la température jusqu'a 300°C. La microdureté des deux aciers
carbonitrurées subit une chute de 150HV, avec |’augmentation de la température jusqu’a
300°C pour atteindre les valeurs de |’ ordre de 650 a 725HV,» sur une profondeur de 300pm,
qui correspond au gradient de fraction massique d azote dans les deux aciers apres le
traitement de carbonitruration. Au-dela de 300um la microdureté des aciers 27MnCr5 et
27CrMo4 carbonitrurés apres le revenu a 300°C décroit rapidement jusqu’ au ceeur des piéces.
La décomposition de la martensite et de I’ austénite résiduelle dans les couches superficielles
des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés a 300°C s accompagne de la précipitation des
nitrures de fer de type y’-FesN, dont le faible effet durcissant ne compense pas
I’ adoucissement de la martensite. Les nitrures de chrome de type CrN, précipités pendant
I’ enrichissement en phase austénitique, n'ont pas d’effet durcissant et le chrome n’est donc
plus disponible pour la précipitation des nitrures CrN nanométriques dans les aciers 27MnCr5
et 27CrMo4 carbonitrurés au cours du revenu a 300°C.
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Chapitre 3 : Etude de la stabilité du durcissement par trempe martensitique aprés
P’enrichissement en carbone au cours d’un traitement de cémentation effectué sur une nuance
d’acier allié au silicium avec ’augmentation de la température jusqu’a 300°C

3. Etude de la stabilité du durcissement par trempe martensitique aprés
’enrichissement en carbone au cours d’un traitement de cémentation
effectué sur une nuance d’acier allié au silicium avec I’augmentation de la

température jusqu’a 300°C
3.1. Introduction

L’ étude bibliographique effectuée dans le premier chapitre de ce mémoire aindiqué
gue le traitement thermochimique de carbonitruration ou de cémentation conventionnelle
des aciers faiblement aliés ne permet pas d’ apporter la solution au probleme posé dans ce
travail, puisque les propriétés de ces aciers évoluent avec |’ augmentation de la température.
En effet, le durcissement et la génération des contraintes résiduelles de compression au
cours d'un traitement de carbonitruration ou de cémentation conventionnelle se produisent
par une transformation martensitique. La martensite formée n’ est pas stable a 300°C, ce qui
conduit al’ adoucissement et ala relaxation des contraintes résiduelles du matériav.

Dans ces conditions, une autre solution peut étre envisagée. Le durcissement et la
mise en contraintes de compression par la trempe martensitique apres I’ enrichissement en
carbone au cours d’'un traitement thermochimique de cémentation peut répondre aux
objectifs de cette étude a la condition de les réaliser sur un acier contenant un éément
d alliage permettant de stabiliser la phase martensitique et d’ éviter sa décomposition totale
avant 300°C. L’ étude bibliographique montre [3.1-3.8], que I’ éément pouvant stabiliser la
phase martensitique, est le silicium.

De cefait, le troisieme chapitre présente I’ é&ude de la stabilité du durcissement et de
la mise en contraintes de compression par trempe martensitique apres |’ enrichissement en
carbone au cours d’'un traitement thermochimique de cémentation d’'une nuance d'acier
contenant du silicium avec I’ augmentation de latempérature jusqu’ a 300°C.

3.1.1. Influence du silicium sur la stabilité de la phase martensitique au revenu

La structure martensitique obtenue dans un acier au cours de latrempe est métastable
a la température ambiante et |’ augmentation de la température provoque un retour plus ou
moins important vers |’ éat d’ équilibre. A. G. Allten et P. Payson [3.2] ont étudié I’ influence
du pourcentage du silicium de 0,38 a 1,53% sur I’ adoucissement de I’ acier contenant 0,6%C
avec |’augmentation de la température de 95 a 315°C. Ils montrent, que le silicium décale
vers les vaeurs plus grandes la température du début du troiséme stade de revenu
(formation de la cémentite) et freine I’ adoucissement de I’ acier a 0,6%C (tableau 3.1).
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Tableau 3.1. Influence du pourcentage du silicium sur I’ adoucissement
del’acier 20,6%C avec I’ augmentation de latempérature de 95 a315°C [3.2]

_ Dureté, HRci50
S, %
Tambiante 95°C 150°C 205°C 260°C 315°C
0,38 65 65 62 58 56 53
0,87 65 65 62 60 58 57
1,53 65 65 62 60 59 58

R. Bensimon [3.3] constate, que le silicium augmente la stabilité au revenu de la
martensite tétragonale et diminue la tendance des carbures a se sphéroidiser.

A. S. Kenneford et T. Williams [3.4] ont éudié I'influence du pourcentage du
silicium dans I’ acier avec 0,35%C sur la décomposition de la martensite au cours de revenu.
IIs constatent, que le silicium n’influence pas la température de début du premier stade de
revenu. En revanche, le silicium, a partir de 0,5%, retarde le début du troisieme stade de
revenu d environ 40°C. Le début du troisiéme stade de revenu de I’ acier contenant 1% et
2% de Si est retardé de 100°C et de 120°C respectivement (tableau 3.2).

Tableau 3.2. Influence du pourcentage du silicium sur la température du 1% et du 3*™ stade
derevenu del’ acier contenant 0,35%C [3.4]

Température, °C
Si, % X
1% stade 3™ stade
0,2 103-132 233-403
0,5 103-163 270-432
1 104-178 330-459
2 104-177 356-480

M. S. Bhat, W. M. Garrison et V. F. Zackay [3.5] ont étudié I'influence du
pourcentage du silicium sur I’adoucissement de I'acier 0,35%C-1%Cr-3%Ni-2%Mo-
0,5%Mn avec I’ augmentation de la température de 200 a 600°C. Les auteurs concluent que
la dureté de I’ acier de base sans le silicium décroit contindment avec |’ augmentation de la
température jusqu’a 400°C. L’ adoucissement est retardé par addition de 1% de silicium et
compléetement éliminé par addition de 2% de silicium (figure 3.1).
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Figure 3.1. Influence du pourcentage du silicium sur I’ adoucissement de |’ acier
0,35%C-1%Cr-3%Ni-2%M 0-0,5%Mn avec |’ augmentation de latempérature [3.5]

Pour expliquer I'influence du silicium sur I'adoucissement de la structure
martensitique avec |I’augmentation de la température, M. S. Bhat, W. M. Garrison et
V. F. Zackay [3.5] font la référence au modele de W. S. Owen [3.6]. W. S. Owen [3.6]
constate, que le silicium éargit le domaine de stabilité du carbure ¢, retarde la précipitation
de FesC et, par conséquence, I’ adoucissement concomitant. Ce role du silicium est attribué
par S. W. Owen [3.6] au fait qu’il est insoluble dans la cémentite; lors de la formation de
celleci, le rget du slicium va engendrer un enrichissement au voisinage du carbure,
enrichissement qui provoque une augmentation de I’ activité du carbone et diminue donc la
diffusion de cet élément versle carbure et raentit la croissance de ce dernier.

C. J. Altstetter, M. Cohen et B. L. Averbach indiquent [3.7], que le silicium dans
I"acier 0,39%C-0,7%Mn-1,8%Ni-0,7%Cr-0,25%Mo éargit le domaine de stabilité du
carbure ¢, retarde la décomposition de I'austénite résiduelle et la précipitation de la
cémentite. Ils observent le début de la précipitation de la cémentite a 270°C dans I’ acier
avec 0,26%Si, a 370°C dans I’ acier avec 1,6%Si et a 455°C dans | acier avec 3,2%Si. Les
auteurs montrent, que 1,6% du silicium freine I’ adoucissement d’ acier 0,39%C-0,7%Mn-
1,8%Ni-0,7%Cr-0,25%M o0 avec I’ augmentation de |la température jusgu’ a 370°C.

J. Gordine et I. Codd [3.8] montrent, que la présence de 1,5% du silicium augmente
la résistance a I’ adoucissement de I'acier 0,6%C-0,75%Mn-0,75%Cr avec |’ augmentation
de latempérature jusgu’ a 400°C. Apres le revenu a 300°C-1h la dureté d’ acier avec 1,5%Si
est de I'ordre de 720HVio contre 550HVie d'acier avec 0,3%Si. Cette resistance a
I’ adoucissement est due, selon J. Gordine et |. Codd [3.8], a la stabilisation du carbure ¢
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dans la microstructure de I’ acier par le silicium jusqu’ a des températures proches de 400°C.
Les auteurs montrent, que le carbure € contient du silicium a toutes les températures de
revenu jusgu’a 400°C. Ils supposent, que le silicium diminue les paramétres de maille et
réduit, donc, le volume atomique de carbure €, par consequence, selon les auteurs, le carbure
¢ contenant le silicium devient plus stable, ce qui permet de retarder I’ adoucissement de
I’acier [3.8].

3.2. Etude de la stabilit¢ du durcissement par trempe martensitique aprés
Penrichissement en carbone au cours d’un traitement de cémentation de D’acier
15NiMoCr10 allié au silicium

3.2.1. Introduction

L’ analyse bibliographique a montré, que le silicium peut stabiliser la phase
martensitique et éviter sa décomposition totale avant 300°C. Nous avons décidé d’ explorer
cet effet et nous nous sommes intéressés aux aciers contenant 1% de silicium. La société
Aubert&Duva propose un acier du type FNDW (15NiMoCr10), contenant du silicium,
gu’ elle a accepté de mettre a notre disposition. C'est une nuance d’ acier récente et tres peu
étudiée, qui est utilisée dans le domaine des automobiles de la Formule 1. La composition
chimique de |’ acier du type FNDW (15NiMoCr10) est présentée dans le tableau 3.3.

Tableau 3.3. Composition chimique de I’ acier FNDW (15NiMoCr10)

Acier C, % S, % Ni, % Mo, % Cr,% |Mn,% | V,%
FNDW 0,15 1,19 25 1,98 0,99 0,44 0,29
(15NiMoCr10)

Nous avons étudié dans ce chapitre la stabilité du durcissement et de la mise en
contraintes de compression par trempe martensitique aprés |’ enrichissement en carbone au
cours d'un traitement thermochimique de cémentation de I'acier 15NiMoCr10 alié au
silicium avec |’ augmentation de latempérature jusqu’ a 300°C.

Identification des phases présentes dans [’acier 15NiMoCrl0 non traité

Les phases présentes dans I'acier 15NiMoCr10 non traité, fournis par la société
Aubert&Duval, sont identifiées par la diffraction des rayons X et au microscope
électronique a transmission. La microstructure de I'acier 15NiMoCrl0 observée au
microscope é ectronique a transmission est caractérisée par une structure de ferrite, dont une
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vue et un diagramme de diffraction des électrons sont présentés sur les photographies 3.1-
3.2

30-1
b .
2-20
[113]
Photographie 3.1. Microstructure de I’ acier Photographie 3.2. Cliché de diffraction des
15NiMoCr10 (présence de la ferrite et électrons de laferrite de | acier
des précipités globulaires) ; champ clair 15NiMoCr10 obtenu suivant

x11500 I’axe de zone [113]

Sur la photographie 3.1 de la microstructure de I’ acier 15NiMoCr10 des précipités
globulaires de dimensions assez importantes (200-600nm) sont présents, répartis de fagon
homogene. L’analyse EDX (le détecteur de rayons X a dispersion d'énergie) effectuée,
montre la présence du fer, du molybdéene et du carbone dans les précipités globulaires
(figure3.2).

Nombre de coups
A

0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 h.60 6.40 7.20 §.00

Energie, keV'
Figure 3.2. Spectre de I’ analyse EDX réalisé sur les précipités
globulairesde I’ acier 15NiMoCr10 (présence du fer, du molybdéne
et du carbone dans les précipités globulaires)
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Le dépouillement du diagramme de diffraction (photographie 3.4) d'un précipité
globulaire (photographie 3.3) présent dans I’acier 15NiMoCr10 montre, qu'il s agit du
carbure de type M,;C¢ (0U M = Fe, M0) qui a une structure cubique a faces centrée (groupe
cristallographique Fm3m ; paramétre de maille a= 1,063nm [3.9]).

Photographie 3.3. Microstructure de I’ acier Photographie 3.4. Cliché de diffraction des
15NiMoCr10 (carbure de type électrons du carbure de type (Fe, Mo),;C;
My;C4(0ou M = Fe, Mo)) ; champ clair del’acier 15NiMoCr10 obtenu suivant
x15000 I'axe de zone [112]

La diffraction des rayons X montre (figure 3.3) la présence de la ferrite et des
carbures de type M¢C (ou M = Fe, Mo) ayant une structure cubique a faces centrées (groupe
cristallographique Fd3m ; paramétre de maille = 1,111nm [3.9]) dans |’ acier 15NiMoCr10.
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Figure 3.3. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 15NiMoCr10
(présence de laferrite et des carbures de type MeC (ou M = Fe, M0))

Les observations de la structure de I’ acier 15NiMoCr10 au microscope €l ectronique
atransmission et par la diffraction des rayons X ont éé comparées aux résultats obtenus par
le logiciel Thermocalc. Les calculs avec ce logiciel permettent de déterminer la nature des
précipités qui vont se former dans la structure. Pour I’acier 15NiMoCr10 les calculs sont
faits @ 400 et 200°C. Dans cette plage de température les calculs indiquent la présence de
carbures de type M¢C et MxCq. Ces résultats sont en accord avec les observations
expérimentales de I’acier 15NiMoCrl10 non traité faites au microscope éectronique a
transmission et par la diffraction des rayons X.

L es analyses expérimentales montrent, que la structure de I’acier 15NiMoCr10 non
traité, est constituée de laferrite et de carbures de type MeC et M23Cs (0U M = Fe, M0).

Identification des phases présentes dans [’acier ISNiMoCrl0 apres la trempe de
tvpe martensitique

L’ acier 15NiMoCr10 se transforme apres | e traitement de trempe en martensite, qui a
une morphologie en lattes (photographies 3.5-3.6, 3.8). Les lattes de la phase martensitique
contiennent une forte densité de dislocations (photographie 3.7).
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Photographie 3.5. Microstructure de I’ acier Photographie 3.6. Cliché de diffraction des
15NiMoCr10 apres traitement de électrons de laphase martensitique
trempe & 25°C (phase martensitique del’acier 15NiMoCr10 apreés traitement
en lattes) ; champ clair de trempe a 25°C obtenu suivant
x3800 I’ axe de zone [001]

Photographie3.7. Microstructure de |’ acier Photographie 3.8. Cliché de diffraction des
15NiMoCr10 aprés traitement de trempe électrons de laphase martensitique
a25°C (dislocations dans les lattes de del'acier 15NiMoCr10 aprés traitement
la phase martensitique) ; champ clair de trempe & 25°C obtenu suivant
X6600 I’axe de zone [111]
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Les carbures de type M¢C et M,3Cq (0u M = Fe, Mo) formés dans | acier non traité,
sont également présents dans I'acier 15NiMoCrl0 apres le traitement de trempe
(photographies 3.9-3.11, figure 3.4).

’ 1-13
002 11

: 1-

111 - ;

: E 11 ”
-11.-1'09_2 ,

-11-3

- Rbk: [110] -

Photographie 3.10. Cliché de diffraction
des électrons du carbure de type
(Fe, Mo),;C, de |'acier 15NiMoCr10
apres traitement de trempe a2 25°C

M6C obtenu suivant I’ axe de zone [110]

0.2 ym
L]

. -
Photographie 3.9. Microstructure de L, 422 6.0,-2
I’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de 242 :
trempe a 25°C (carbures de type M,C et . -220 % 2.90)
M,;C, (01t M = Fe, Mo)) ; champ clair A A
S RS
LY
[113]

Photographie 3.11. Cliché de diffraction
des électrons du carbure de type
(Fe, Mo),C del’acier 15NiMoCr10
aprés traitement de trempe 4 25°C
obtenu suivant I’ axe de zone [113]
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Figure 3.4. Cliché de diffraction desrayons X de |’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de
trempe dans la solution de polymére a T = 25°C (présence de la phase martensitique,
de |’ austénite résiduelle, des carbures de type M¢C (ou M = Fe, M0))

L es observations effectuées montrent, que la microstructure de I’ acier 15NiMoCr10
apres le traitement de trempe est constituée d’ une phase martensitique en lattes, d’ austénite
résiduelle et de carbures de type MeC et M23Cs (0u M = Fe, M0).

3.2.2. Durcissement de D’acier 15NiMoCrl0 au cours du traitement de

cémentation

Résistance au transfert de carbone a la surface de [’acier 15NiMoCrl10

Au cours de traitement de cémentation de I’acier 15NiMoCr10 dans |’ atmosphere
« classique» de CO — H, (C'est-adire le traitement de cémentation a 960°C pendant 1h
35min avec le potentiel de carbone P, = 1,4, suivi par le traitement de cémentation a 840°C
pendant 2h 30min avec le potentiel en carbone Pc = 0,8), nous avons observe |’ absence de
transfert de carbone a I’ interface gaz — solide a cause de la formation d’un film d’ oxyde a
base de silicium et de chrome. L’analyse chimique de la surface par SIMS (figure 3.5)
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montre une migration du silicium et du chrome a la surface combinée a la présence
d’ oxygene.

20 9

=O— Oxygene

== Silicium

=& Chrome

= Carbone

Elements, %wt.

YOOV LAOONOCADOOD

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Profondeur, pm

Figure3.5. L’ analyse chimique de la surface de I’ acier 15NiMoCr10 aprés
cémentation dans |’ atmosphére « classique » de CO —H,

Vraisemblablement la présence d’un film d oxyde de silicium SiO, et de chrome
Cr203 d’environ 200nm est responsable de |’ absence de transfert de carbone a I’ interface
gaz — solide au cours de traitement de cémentation de I'acier 15NiMoCrl10 dans
I’ atmosphére « classique » de CO— Ha.

La cause principale qui provoque la résistance de transfert a I’ interface gaz — solide
est la présence d'une fraction d’atomes d’ oxygene adsorbés. Ces atomes d’ oxygene sont
présents pendant la réaction chimique a I'interface gaz — solide, car la molécule CO se
décompose pour libérer un atome de carbone et un atome d oxygéne. Suivant la
composition chimique de I'acier (ééments d’'aliages a forte affinité pour I’oxygene:
chrome, manganese, silicium) cette oxydation de surface peut provoquer soit un réseau
d’ oxydation intergranulaire permettant néanmoins le transfert de carbone soit un film
d’ oxyde constituant un écran total au transfert de carbone [3.10].
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Recherche des conditions particulieres de [’enrichissement en carbone de [’acier
15NiMoCrl0

L’ absence de transfert de carbone dans I’ atmosphere CO — H, a été le point de départ
des travaux réalises par T. Turpin [3.11] dans le cadre de sa these sur le transfert de carbone
lors du traitement thermochimique de cémentation des aciers martensitiques inoxydables.
L’ étude du procédé de cémentation en phase gazeuse a montré [3.11], que pour assurer un
transfert de carbone homogene atravers I’ interface gaz — solide sur toute la surface, la phase
d’enrichissement en carbone, réalisee sous hydrocarbure, doit étre précédée d’une phase
d’ oxydation (sous I’air ou sous atmosphere riche en oxygene) a haute température afin de
transformer la couche d’oxyde Cr.Os (qui représente une véritable barriere de diffusion
isolant I’alliage du milieu extérieur) en oxydes mixtes de type M3Os et M203 (M = Fe,
Cr,...) dont larésistance sur le transfert du carbone vers la phase solide est faible.

Inspirés par le travail de T. Turpin [3.11], nous avons effectué un essai préalable et
nous proposons | es étapes suivantes du traitement thermochimique de cémentation de I’ acier
15NiMoCri10 :

- une préoxydation a 850°C pour transformer la couche d’ oxydes de silicium et de
chrome en oxydes mixtes poreux de types M0, eteM,05 (M = Fe, Cr, ...) €t pour assurer un
transfert de carbone homogéne atravers |’ interface gaz — solide sur toute la surface d’ acier;

- un_enrichissement en_carbone a 960°C de la piéce a |’ état austénitique dans un
mélange N2 — CH4 (la température d’ austénitisation compléte Acs pour I’ acier 15NiMoCr10
est égalea930°C) ;

- une diffusion a flux (nul) a 960°C dans I’ atmosphére d’ azote pour gjuster le profil
de fraction massique de carbone ;

- un_maintien a 840°C dans |I'amosphére d'azote pour que la piéce ait une
température uniforme ;

- une trempe de la piece dans un milieu choisi pour effectuer le durcissement de la
couche cémentée par la transformation martensitique de la matrice austénitique.

A partir de simulations numériques nous avons éabli des profils de fraction
massique de carbone dans I'acier 15NiMoCrl0 conduisant & deux profondeurs de
cémentation : de 1000 et 2000um. Les profondeurs visées sont égales a la distance entre la
surface et la couche cémentée dont la fraction massique de carbone est de I’ ordre de 0,35%.
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La fraction massique de carbone dans la couche cémentée de I’acier 15NiMoCr10
recherchée par une simulation numérique, est comprise entre 0,6 et 0,7%, pour éviter la
formation des proportions trop élevées d austénite résiduelle, qui influence le niveau de
durcissement des couches superficielles. L’ utilisation de programme de cal cul nous a permis
de mettre au point deux cycles du traitement de cémentation de I’acier 15NiMoCr10 en
estimant la durée de chague étape ainsi que ladurée total de traitement.

Le récapitulatif de deux cycles de traitement de la cémentation avec les traitements
de trempe dans les milieux différents effectués sur I’ acier 15NiMoCr10, est présenté dans le
tableau 3.4.

Tableau 34. Cyclesde traitements de cémentation de I’ acier 15NiMoCr10

Profondeur | Préoxydation | Enrichissement | Diffusiona | Maintien Conditions de latrempe
souhaitée a850°C encarbonea | flux (nul)a | a840°C
960°C 960°C
Trempedansla | Passage par
Durée solution de lefroid a
polymere a 25°C -100°C
20min 50min 2h 20min 30min + -
20min 50min 2h 20min 30min Dans| huile -
1000um (T =140°C)
20min 50min 2h 20min 30min +
20min 50min 2h 20min 30min Dans |’ huile +
(T =140°C)
2000pm
(traitement 20min 3h 40min 10h 30min 10min + +
de longue
durée)

Les traitements de revenu sous azote a 300°C-100h pendant 50, 100 et 200h sont

réalisés pour éudier la stabilité des couches cémentées de I'acier 15NiMoCrl10 avec
I”augmentation de la température et du temps.

Profils de fraction massique de carbone

Le cycle du traitement de cémentation, que nous avons mis au point, permet
d obtenir les couches cémentées dans I'acier 15NiMoCr10 avec une fraction massique en
surface comprise entre de 0,6 a 0,7%. Les figures 3.6-3.8 présentent les profils de fraction
massique de carbone obtenus dans I’ acier 15NiMoCr10 apres le traitement de cémentation

0



Chapitre 3 : Etude de la stabilité du durcissement par trempe martensitique aprés

I’enrichissement en carbone au cours d’un traitement de cémentation effectué sur une nuance
d’acier allié au silicium avec ’augmentation de la température jusqu’a 300°C

suivi des traitements de la trempe dans les milieux différents, ains que les profils de
fraction massique de carbone calcul és par une simulation numeérique.

0,7
—O— 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 25°C)
0,6 —8— 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 25°C) + froid (T = -100°C)
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Figure 3.6. Profils de fraction massique de carbone de I’ acier 15NiMoCr10 aprées traitement de
cémentation suivi de latrempe dans la solution de polymére a 25°C et du passage par le froid 4-100°C
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Figure 3.7. Profils de fraction massique de carbone de I’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de
cémentation suivi de latrempe dans I huile & 140°C et du passage par le froid a-100°C
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Figure 3.8. Profil de fraction massique de carbone de I’ acier 15NiMoCr10 apreés traitement
de cémentation de longue durée suivi de la trempe dans la solution de polymere a 25°C
puis du passage par le froid a-100°C

Les profils de fraction massique de carbone présentés mettent en évidence une tres
faible différence entre les résultats expérimentaux obtenus au cours de |’analyse par la
microsonde électronique et les calculs numériques. Ce trés faible écart témoigne de la
validité des prévisions sur la diffusion du carbone dans |’ acier 15NiMoCr10.

Les profondeurs souhaitées de la diffusion de carbone au cours des traitements de
cémentation sont localisées a 1000 et 2000um sous la surface de I’ acier 15NiMoCr10.

Identification des phases présentes dans les couches superficielles de [’acier

15NiMoCrl0 apreés traitement de cémentation

Les couches superficielles de |'acier 15NiMoCrl0 apres le traitement de
cémentation sont éudiées au microscope éectronique a transmission et a I'aide de la
diffraction des rayons X.

L’ opération de trempe a la fin du traitement thermochimique de cémentation de
I’acier 15NiMoCr10 conduit a la transformation martensitique et a la présence d' une
proportion d austénite résiduelle, qui évolue en fonction de la température d arrét de la
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trempe. Les carbures de type MgC (ou M = Fe, Mo) observés dans |’ acier 15NiMoCr10 non
traité, sont également présents dans les couches superficielles aprés traitement de
cémentation. Les figures 3.9-3.10 présentent les clichés de diffraction des rayons X de
I’acier 15NiMoCr10 apres traitement de la cémentation suivi de la trempe dans les milieux

différents.
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Figure 3.9. Cliché de diffraction des rayons X des couches superficielles de
I’acier 15NiMoCr10 apres traitement de cémentation suivi de la trempe dans la solution
depolyméreaT = 25°C (présence de la phase martensitique, de I’ austénite résiduelle,
des carbures de type MC (ouM = Fe, M0))
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Figure 3.10. Cliché de diffraction des rayons X des couches superficiellesde |’ acier
15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation suivi de latrempe dans|’huilea T = 140°C
(présence de la phase martensitique, de I’ austénite résiduelle,
des carbures de type M¢C (ouM = Fe, M0))

La phase martensitigue formée dans les couches superficielles de I'acier
15NiMoCr10 apres le traitement de la cémentation, observée au microscope électronique a
transmission, a une morphologie en plaguettes (photographies 3.12-3.15).
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100nm

Photographie 3.12. Microstructure en surface de Photographie 3.13. Cliché de diffraction des électrons

I’acier 15NiMoCr10 apres traitement de de la phase martensitique en surfacede I’ acier
cémentation suivi de latrempe & 25°C (phase 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
martensitique en plaquettes) ; champ clair suivi de latrempe a 25°C obtenu
x35000 suivant I’ axe de zone [001]

Photographie 3.14. Microstructure en surface de Photographie 3.15. Cliché de diffraction des de
I’acier 15NiMoCr10 aprés traitement de la phase martensitique en surface de |’ acier
cémentation suivi de latrempe a 140°C (phase 15NiMoCr10 apres traitement de cémentation
martensitique en plaquettes) ; champ clair suivi de latrempe & 140°C obtenu
x8800 suivant I’ axe de zone [111]
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Chague plaquette de la phase martensitique formée dans les couches superficielles
de I’acier 15NiMoCr10 cémenté a une sous-structure constituée de fines macles paralléles,
dont une vue caractéristique est présentée sur la photographie 3.16. La photographie 3.17
représente |e cliché de diffraction des électrons de la martensite avec les macles (le plan de
maclage est (132)).

o 113 mutiee

10-1 macles ma

01-1 makles mart

S0nm

Photographie 3.16. Microstructure en surface Photographie 3.17. Cliché de diffraction des électrons
del’acier 15NiMoCr10 aprés traitement de dela phase martensitique avec les macles (plan
cémentation suivi de latrempe a25°C de maclage (132)) en surface de I’ acier
(macles paralléles dans les plaquettes de 15NiMoCr10 aprés traitement de
la phase martensitique) ; champ clair cémentation suivi de latrempe a 25°C
X75000 - orientation de la martensite est obtenue

suivant |’ axe de zone [201] ;
- orientation des macles de la martensite est obtenue
suivant I’ axe de zone [111]

Les carbures de type M23Cs (0u M = Fe, Mo) formeées dans I’ acier non traité, sont
également présents dans les couches superficielles de I'acier 15NiMoCrl0 aprés le
traitement de cémentation (photographies 3.18-3.19).
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Photographie 3.18. Microstructure en surface de Photographie 3.19. Cliché de diffraction des
I’acier 15NiMoCr10 apres traitement de électrons du carbure de type (Fe, M0)23Cs
cémentation suivi de latrempe a25°C (carbure en surface de |’ acier 15NiMoCr10
de type M»3Cs (ou M = Fe, Mo)) ; champ clair apres traitement de cémentation
x20000 suivi de latrempe a25°C

obtenu suivant I’ axe de zone [110]

Les observations des couches superficielles de I'acier 15NiMoCrl0 aprés le
traitement de cémentation réalisées au microscope éectronique a transmission et al’aide de
la diffraction des rayons X ont é&é comparées aux résultats obtenus par le logiciel
Thermocalc. Les calculs sont faits a 800, 400 et 200°C. Dans cette plage de température les
caculs indiquent la présence de carbures de type MgC et M,3Cq dans les couches
superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté. Ces résultats sont en accord avec les
observations expérimental es.

La structure des couches superficielles de I’ acier 15NiMoCr10 apreés le traitement de
cémentation est constituée d' une phase martensitique en plaguettes, d’ austénite résiduelle et
de carbures de type M ¢C et M23Cs (0U M = Fe, M0).

Proportion d’austénite résiduelle
La proportion d austénite résiduelle formée dans les couches superficielles de |’ acier

15NiMoCr10 au cours du traitement de cémentation, déterminée par la diffraction des
rayons X, évolue en fonction de latempérature d’ arrét de la trempe (tableau 3.5).
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Tableau 3.5. Proportion d’ austénite résiduelle dans |’ acier 15NiMoCr10
Traitement d’acier 15NiMoCr10 Proportion d’ austénite résiduelle, %

Cémentation + trempe dans la solution du

polymere (T = 25°C) 16
Cémentation + trempe dans [’huile
(T = 140°C) 29

Cémentation + trempe dans la solution du
polymere (T = 25°C) + traitement par 6
le froid (T = -100°C)

Cémentation + trempe dans [’huile
(T = 140°C) + traitement par 5
le froid (T = -100°C)

La proportion dausténite résiduelle dans la couche cémentée de I'acier
15NiMoCr10 est de |’ ordre de 29% apres |’ arrét de latrempe a 140°C (trempe dans I’ huile).

Lorsgue la transformation martensitique n’ est plus arrétée a 140°C mais poursuivie
jusqu’a la température ambiante, la proportion d austénite résiduelle diminue de moitie
(16% apres la trempe dans la solution du polymere aT = 25°C).

Un abaissement de la température de trempe de I’acier 15NiMoCrl10 cémenté au-
dessous de 25°C permet de continuer la transformation de |'austénite résiduelle non
transformée a la température ambiante. En effet, apres le traitement par le froid a-100°C la
proportion d’austénite résiduelle dans les couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10
cémenté devient faible (5 et 6%).

Durcissement de [’acier 15NiMoCri10

La transformation martensitique de la matrice austénitique au cours de la trempe
apres |’ enrichissement en carbone provoque le durcissement des couches superficielles de
I"acier 15NiMoCr10. Les figures 3.11-3.12 représentent les filiations de microdureté de
I"acier 15NiMoCr10 aprés les traitements de cémentation suivi des traitements de trempe
dans les milieux différents.
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Figure 3.11. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
suivi des traitements de trempe dans les milieux différents
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Figure3.12. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10
aprés traitement de cémentation de longue durée
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Les profils de fraction massique de carbone développés dans les couches
superficielles de I’acier 15NiMoCr10 au cours de traitement de cémentation conduisent a
des niveaux importants de microdureté, de I'’ordre de 750-900HV,, sur 600um de
profondeur. Au-dela de 600um les profils de microdureté décroissent progressivement
jusqu’ a ceeur du matériau.

Le profil de fraction massique de carbone obtenu dans I’ acier 15NiMoCr10 apres le
traitement de cémentation de longue durée permet d avoir la microdureté de I’ordre de
900HV,2 sur 1100um de profondeur (figure 3.12).

Le niveau du durcissement de I'acier 15NiMoCrl0 apres le traitement de
cémentation varie en fonction de la proportion d austénite résiduelle dans les couches
superficielles. En effet, la microdureté est maximale, de I’ordre de 900HVo, apres le
traitement de cémentation suivi du passage par le froid a -100°C, puisque la proportion
d’ austénite résiduelle est faible (5 et 6%).

Le niveau de microdureté est minimal, de |’ ordre de 750HV q ,, aprés le traitement de
cémentation suivi de la trempe dans I’ huile a 140°C, cela s explique par la présence d'une
proportion assez importante d’ austénite résiduelle (29%) dans la couche superficielle de
I’acier 15NiMoCr10 cémenté.

Mise en compression de la couche superficielle de [’acier 15SNiMoCri(

La transformation martensitique de la matrice austénitique au cours de I’ opération de
trempe aprés I'enrichissement en carbone, conduit a I'établissement d’'un champ de
contraintes résiduelles de compression dans les couches superficielles de I'acier
15NiMoCr10. La figure 3.13 présente la distribution des contraintes résiduelles dans la
couche superficielle de I’ acier 15NiMoCr10 cémenté.
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Figure 3.13. Distribution des contraintes résiduelles 61 = > dans |’ acier
15NiMoCr10 apres traitement de cémentation
(mesures réalisées au CETIM de Senlis par la diffraction des rayons X)

Le niveau de compression dans la couche superficielle de I'acier 15NiMoCr10
cémente varie en fonction des conditions de la trempe. Lorsgue |’ opération de trempe se
réalise dans I"huile (T = 140°C) suivi d'un passage par le froid (T = -100°C), le niveau de
compression est supérieur par rapport a celui atteint aprés la trempe dans I'huile
(T = 140°C).

La compression maximale est de I'ordre de -350MPa dans |'acier 15NiMoCr10
cémenté apres la trempe dans " huile (T = 140°C) suivi du passage par le froid (T = -100°C)
a une profondeur de 600um. Lorsgue |’ opération de trempe s effectue dans I'huile a la
température de 140°C, le maximum du champ de contraintes de compression est de I’ ordre
de -200M Pa a 250um sous la surface.

Quand la compression maximale est atteinte, le niveau des contraintes résiduelles
diminue. La couche superficielle de I'acier 15NiMoCr10 cémenté apres la trempe dans
I"huile a 140°C reste en compression jusqu’a une profondeur de 1300um et jusqu’'a une
profondeur de 1100um aprés latrempe dans I huile suivi d'un passage par le froid a-100°C.
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Le cceur de I'acier 15NiMoCr10 cémenté e en traction de I'ordre de 150MPa a une
profondeur de 2000um.

3.2.3. Stabilit¢ des couches cémentées de D’acier 15NiMoCrl0 avec

I’augmentation de la température jusqu’a 300°C

Les couches cémentées de I’ acier 15NiMoCr10 évoluent avec I’augmentation de la
température jusgu'a 300°C. Les résultats expérimentaux montrent, que les contraintes
résiduelles de compression introduites au cours d opération de la trempe apres le traitement
de cémentation dans les couches superficielles de I’ acier 15NiMoCr10 ne restent pas stables
apres le traitement de revenu a 300°C-100h (figure 3.14).

== 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans I'huile (T = 140°C)

300 1 —* 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans 1'huile (T = 140°C) + passage par le froid (T =-100°C)

—O— 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans 1'huile (T = 140°C) + revenu 300°C-100h
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Figure 3.14. Distribution des contraintes résiduelles 61 = 6 dans |’ acier 15NiMoCr10
apres traitement de cémentation et aprés traitement de revenu a 300°C-100h
(mesuresréalisées au CETIM de Senlis par la diffraction des rayons X)

Le niveau des contraintes résiduelles introduites dans les couches cémentées de
I"acier 15NiMoCr10 diminue jusqu’ a des vaeurs de I’ ordre de -50M Pa sur une profondeur
de 1000um apres le traitement de revenu a 300°C-100h. Le cceur de I'acier 15NiMoCr10
cémenté est mis en traction de I’ordre de 100MPa apres le revenu a 300°C-100h. Nous

102



Chapitre 3 : Etude de la stabilité du durcissement par trempe martensitique aprés
P’enrichissement en carbone au cours d’un traitement de cémentation effectué sur une nuance
d’acier allié au silicium avec ’augmentation de la température jusqu’a 300°C

constatons une relaxation d origine thermique des contraintes résiduelles dans I'acier
15NiMoCr10 cémentéapreés le traitement de revenu a 300°C-100h.

Le niveau de durcissement des couches superficielles de I'acier 15NiMoCrl10
cémenté diminue d’environ 150HV,, aprés le traitement de revenu a 300°C-50h (figures
3.15-3.18). La microdureté des couches superficielles de |’ acier 15NiMoCr10 ne varie plus
avec |’augmentation de la durée de revenu a 300°C de 50 a 100h. Les figures 3.15-3.18
présentent les profils de microdureté de |'acier 15NiMoCr10 aprés le traitement de
cémentation suivi des traitements de trempe dans les milieux différents et apres les
traitements de revenu a 300°C pendant 50 et 100h.

—— 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans I'huile (T = 140°C)

850 —+= 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans 1'huile (T = 140°C) + revenu 300°C-50h

—4— 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans I'huile (T = 140°C) + revenu 300°C-100h
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Figure 3.15. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 apres
traitement de cémentation suivi de latrempe dans|’huilea T = 140°C
et apres traitement de revenu a 300°C pendant 50 et 100h
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Figure 3.16. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
suivi de latrempe dans la solution de polymere a T = 25°C puis du passage
par lefroid aT = -100°C et aprés traitement de revenu a 300°C pendant 50 et 100h
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Figure 3.17. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 apres
traitement de cémentation suivi de latrempe dans |’ huilea T = 140°C puis du passage
par lefroid aT = -100°C et apres traitement de revenu a 300°C pendant 50 et 100h
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Figure 3.18. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 apreés traitement
de cémentation de longue durée suivi de la trempe dans |a solution
de polymérea T = 25°C puis du passage par lefroid a T = -100°C
et aprés traitement de revenu a 300°C pendant 50 et 100h

La relaxation des contraintes résiduelles et |'adoucissement des couches
superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté et revenu a 300°C s expliquent par les
transformations structurales dans la phase martensitique avec |I’augmentation de la
température. Le tableau 3.6 présente les valeurs de la distorsion c/a de la maille quadratique
de la phase martensitique de I’acier 15NiMoCr10 apres le traitement de cémentation suivi

des traitements de trempe dans les milieux différents et apres le traitement de revenu a
300°C-100h.
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Tableau 3.6. Valeurs de la distorsion c/ade lamaille quadratique

de la phase martensitique de I’ acier 15NiMoCr10

Rapport c/a
Apresle Apresletraitement de Apresle
Traitement d' acier 15NiMoCr10 | traitement de cémentation (valeur traitement
cémentation théorique) derevenu a
(valeur 300°C-100h
= * 0
expérimentale) c/a=1+0,045" %Cur
Cémentation + trempe dans la 1,028 1,029 1,008
solution du polymere (T = 25°C) (%Ceur = 0,645)
Cémentation + trempe dans 1,028 1,029 1,009
I"huile (T = 140°C) (%Ca = 0,641)
Cémentation + trempe dans la
solution du polymere (T = 25°C) 1,027 1,026 1,009
+ traitement par le froid (%Csurt = 0,586)
(T =-100°C)
Cémentation + trempe dans
1,026 1,028 1,009

I’huile (T = 140°C) + traitement
par le froid (T = -100°C)

(%Casut = 0,618)

Avec |’augmentation de la température jusqu’a 300°C le carbone quitte les sites,

gu’il occupe dans la maille quadratique de la martensite, ce qui conduit a la diminution

importante de la distorsion c¢/ade la maille quadratique de la phase martensitique de I’ acier
15NiMoCr10 cémenté, ce qui est identifié par la diffraction des rayons X (tableau 3.6). La
diminution de la distorsion c/a explique la relaxation des contraintes résiduelles et

I’adoucissement des couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté apres le

traitement de revenu a 300°C.

Les résultats expérimentaux ont montré, que le niveau de microdureté de |’ acier
15NiMoCr10 cémenté reste élevé, de I’ ordre de 650 & 750HV q », sur une profondeur de 600
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(figures 3.15-3.17) a 1100um (figure 3.18), aprés le traitement de revenu a 300°C-100h,
contrairement aux profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés et

revenus a 300°C-100h contindment décroissant jusqu’ aux cceeur des matériaux (figure 3.19).

700 p‘
o~ 600
S
2 500 - N
- _\\ \\\ﬁ\‘
2 — —
= T
4 —®— 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 25°C) + froid (T = -100°C) + revenu 300°C-100h
00 —F 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 140°C) + froid (T =-100°C)+ revenu 300°C-100h
— 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 25°C) + revenu 300°C-100h
—&— 27MnCr5: carbonitruration + trempe (T = 25°C) + froid (T = -100°C) + revenu 300°C-100h
300 27CrMo4: carbonitruration + trempe (T = 25°C) + froid (T =-100°C) + revenu 300°C-100h
50 250 450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850

Profondeur, pm

Figure 3.19. Profils de microdureté des aciers 15NiMoCr10, 27MnCr5
et 27CrMo4 aprés traitement de revenu a 300°C-100h

L’ influence du silicium, présent dans |’ acier 15NiMoCr10, sur la décomposition de
la structure martensitique avec |I’augmentation de la température, permet d expliquer le
maintien du niveau élevé, de I’ordre de 650 a 750HV o2, de microdureté dans les couches
superficiellesde I’ acier 15NiMoCr10 cémentéet revenu a 300°C-100h.

Les figures 3.20-3.21 présentent les clichés de diffraction des rayons X de I'acier
15NiMoCr10 apres le traitement de cémentation suivi de la trempe dans les milieux
différents puis du traitement de revenu a 300°C-100h.
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Figure 3.20. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 15NiMoCr10 aprés traitement
de cémentation suivi de latrempe dans la solution de polymérea T = 25°C puisdu
traitement de revenu a 300°C-100h (présence de la phase martensitique a bas carbone,
de I’ austénite résiduelle, des carbures de type MsC (ou M = Fe, M0))
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Figure 3.21. Cliché de diffraction des rayons X del’acier 15NiMoCr10 apres traitement
de cémentation suivi de latrempe dans |’ huilea T = 140°C puis du traitement
de revenu a 300°C-100h (présence de la phase martensitique a bas carbone, de I austénite
résiduelle, des carbures de typeM4C (ouM = Fe, M0))
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Les clichés de diffraction des rayons X des couches superficielles de I'acier
15NiMoCr10 apres le traitement de cémentation suivi de la trempe dans les milieux
différents puis du traitement de revenu a 300°C-100h montrent la présence de la phase
martensitique a bas carbone, de I'austénite résiduelle et des carbures de type MgC (ou
M =Fe, Mo). La précipitation de la cémentite Fe;C n’est pas identifiée dans les couches
superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté et revenu a 300°C-100h. La proportion
d’ austénite résiduelle formée dans les couches superficielles de I’acier 15NiMoCr10 au
cours du traitement de cémentation et apres le traitement de revenu a 300°C pendant 50 et
100h, déterminée par la diffraction des rayons X, est présentée dans le tableau 3.7.

Tableau 3.7. Proportion d’ austénite résiduelle dans |’ acier 15NiMoCr10

Proportion d’ austénite résiduelle, %
Traitement d acier Aprés Aprésletraitement | Aprésletraitement
15NiMoCr10 traitement de derevenu a derevenu &
cémentation 300°C-50h 300°C-100h

Cémentation + trempe
dans la solution du 16 - 15
polymere (T = 25°C)
Cémentation + trempe dans 29 22 21
["huile (T = 140°C)
Cémentation + trempe dans
la solution du polymere 6 4 4
(T = 25°C) + traitement par
le froid (T = -100°C)
Cémentation + trempe dans
["huile (T = 140°C) + 5 3 3
traitement par
le froid (T = -100°C)

L’ austénite résiduelle formée dans les couches superficielles de I’ acier 15NiMoCr10
cémenté ne subit pratiquement aucune transformation aprés le revenu a 300°C pendant 50 et
100h (tableau 3.7).

La présence de la martensite et d’ austénite résiduelle ainsi que des carbures de type
MsC et M23Cs (0u M = Fe, Mo) dans les couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10
apres le traitement de cémentation suivi du traitement de revenu a 300°C-100h est
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confirmée par les diagrammes de diffraction des électrons et les photographies faits au
microscope é ectronique a transmission (photographies 3.20-3.27).

b A e pin ! £ 5
Photographie 3.20. Microstructure en surface de
|"acier 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
suivi du revenu a 300°C-100h (macles dans les
plaquettes de la phase martensitique) ; champ clair
x22000

T N "g‘ u'n-"‘" - o
Photographie 2.22. Microstructure en surface de
I’acier 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
suivi du revenu a 300°C-100h (macles dans les
Dplaquettes de la phase martensitique et
DUausténite résiduelle) ; champ clair

x22000

[001]

Photographie 3.21. Cliché de diffraction des électrons
de la phase martensitique en surface del’acier
15NiMoCr10 apréstraitement de cémentation
suivi du revenu a 300°C-100h obtenu
suivant I’ axe de zone [001]

[112]

Photographie 2.23. Cliché de diffraction des électrons
de ’austénite résiduelle en surface del’ acier
15NiMoCr10 apréstraitement de cémentation

suivi du revenu & 300°C-100h obtenu
suivant |’ axe de zone [112]
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nioy
Photographie 2.24. Microstructure en surface Photographie 3.25. Cliché de diffraction des
del’acier 15NiMoCri10 apréstraitement de électrons du carbure de type (Fe, M0)3Cs
cémentation suivi du revenu a 300°C-100h en surface de I’ acier 15NiMoCr10 apres traitement
(carbure de type (Fe, Mo)23Cs) ; champ clair de cémentation suivi du revenu a 300°C-100h
x15000 obtenu suivant I’ axe de zone [110]
- . . o
202 422
. b4 = o
220 220
‘ ‘ § -' ™ .
422 202
R
; > @ . :
[111]
Photographie 3.26. Microstructure en surface de |’ acier Photographie 3.27. Cliché de diffraction des
15NiMoCr10 apres traitement de cémentation électrons du carbure de type (Fe, Mo),C en
suivi du revenu a 300°C-100h surface de |’ acier 15NiMoCr10 apres traitement
(carbure de type (Fe, Mo)4C) ; champ clair de cémentation suivi du revenu a 300°C-100h
x11500 obtenu suivant I’ axe de zone [111]
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L’ observation au microscope éectronique a transmission en champ sombre des
couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté et revenu a 300°C-100h montre la
précipitation de fines particules de dimensions de I’ ordre de 50nm (photographie 3.28, faite
en champ sombre), réparties de fagcon homogene dans la microstructure, identifiées par la
diffraction des éectrons comme le carbure g, ayant comme formule chimique Fe, ,C et une
structure hexagonale (groupe cristallographique P63/mmc; paramétres de maille
a=0,2752nm, ¢ = 0,4353nm [3.9]).

carbure g

Photographie 3.28. Microstructure en surface de I’ acier
15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation suivi du revenu
a300°C-100h (carbures &) ; champ sombre
%3800

La photographie 3.29, faite en champ sombre, présentant la microstructure des
couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté apres le traitement de revenu a
300°C-200h, permet d’ observer la précipitation des carbures ¢, qui ont une morphologie en
hachures croisées (cross-hatched morphology), se qui est en accord avec lalittérature [3.8].
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carbure g

Photographie 3.29. Microstructure en surface de |’ acier
15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation suivi du
revenu a 300°C-200h (carbures &) ; champ sombre
x60000

Les résultats expérimentaux ont démontré la diminution importante de la distorsion
c/ade lamaille quadratique de la phase martensitique de I’ acier 15NiMoCr10 cémenté apres
le traitement de revenu a 300°C. La microscopie électronique a transmission a permis de
mettre en évidence la précipitation de carbure ¢ dans les couches superficielles de I’ acier
15NiMoCr10 cémenté et revenu a 300°C. Ces résultats peuvent étre expliqué par I’ effet du
slicium, présent dans I'acier 15NiMoCrl10, sur la décomposition de la structure
martensitique avec |’augmentation de la température jusqu’a 300°C. La précipitation de
carbure g dans les couches superficielles de I’ acier 15NiMoCr10 cémenté apres | e traitement
de revenu a 300°C, observé au MET signifie, que le domaine de stabilité du carbure ¢ est
élargit par la présence du silicium, ce qui est en concordance avec |’ anal yse bibliographique
[3.2, 3.4, 3.8]. Cette stabilisation du carbure ¢ permet de retarder I’ adoucissement et de
maintenir le niveau éevé, del’ ordre de 650 a 750HVq ,, de microdureté, sur une profondeur
de 600 & 1100um, des couches superficielles de I'acier 15NiMoCr10 cémenté et revenu a
300°C-100h.
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» En résumé, le durcissement et la mise en contrainte de compression par trempe
martensitique apres I’ enrichissement en carbone au cours de traitement thermochimique de
cémentation de I'acier du type 15NiMoCrl0, alié au silicium, conduit a une couche
martensitique dont la microdureté est de I'ordre de 850HV,, les contraintes résiduelles
atteignent -350M Pa et les profondeurs de diffusion de carbone sont de 1000 et 2000pum. La
microstructure a ceeur de cet acier est constitué de la phase martensitique en latte, au sein de
laquelle sont repartis les carbures de type MeC et M23Cs (0U M = Fe, M0). Aprés le revenu a
300°C les couches cémentées de I'acier 15NiMoCr10 évoluent (I’adoucissement de
150HVo. et la relaxation dorigine thermique des contraintes résiduelles ont lieu).
Néanmoins, le niveau de microdureté de I'acier 15NiMoCr10 cémenté reste élevé, de
I’ordre de 650 & 750HV o2, sur une profondeur de 600 a 1100um, apres le traitement de
revenu a 300°C-100h, ce qui sexpliqgue par la précipitation du carbure ¢ dans la
microstructure de cet acier.
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4. Conséquences mécaniques. Synthese

4.1. Introduction

La démarche adoptée dans la thése pour répondre aux objectifs d obtenir un couple
matériau — traitement superficiel en vue d'amélioration de la tenue en fatigue pour des
pressions superficielles de 2,5GPa et jusqu’a des températures de |'ordre de 300°C, s est
appuyée sur |I'éude des mécanismes de durcissement et de la mise en contraintes de
compression suivants :

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la précipitation de
nitrures de chrome nanométriques de type CrN au cours du traitement de nitruration (& 520°C)
profonde des deux nuances d’ aciers industriels 32CrMoV5 et 32CrMoV 13;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la transformation de
phase de type martensitique obtenue au cours d’ un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration conventionnelle pour
permettre la précipitation éventuelle de nitrures nanométriques au cours du revenu a 300°C
des aciers faiblement aliés de type 27MnCr5 et 27CrMo4;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par latrempe martensitique
aprés I’ enrichissement en carbone au cours d'un traitement thermochimique de cémentation
de |’ acier 15NiMoCr10, allié au silicium permettant de retarder la décomposition de la phase
martensitique avant 300°C.

La précipitation des nitrures de chrome nanométriques de type CrN au cours de
traitement de nitruration a 520°C, ainsi que la transformation de phase de type martensitique
au cours des traitements de carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important
par rapport a la carbonitruration conventionnelle et de cémentation, ont conduit a un niveau
important de microdureté des couches superficielles des aciers éudiés, qui varie de 800 a
900HV 2. La nécessité de maintenir la stabilité thermique jusgu’a 300°C nous a conduit a
I’étude des propriétés mécaniques (dureté et contraintes résiduelles) des aciers aprés le
traitement de revenu & 300°C.

Ces caractéristiques des couches superficielles sont obtenues a la température
ambiante et elles ne permettent pas de conclure sur le comportement mécanique des surfaces a
la température de 300°C. Pour connaitre les limites d' éagticité, il a paru indispensable de
compléter les mesures de microdureté réalisées apres le traitement de revenu a 300°C a la
température ambiante par celles obtenues alatempérature d’ emploi, ¢’ est-a-dire 2 300°C, lors
des essais de microindentation a chaud réalisés en collaboration avec I'Office National
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d'Etudes et Recherches Aérospatiales (ONERA) en utilisant |’ appareil de microindentation
concu pour fonctionner jusgu’a1000°C (I’ appareil et le principe sont présentés en annexe 3).

Ains, le chapitre 4 présente |I'anadyse du comportement des aciers apres les
traitements thermochimiques suivi des traitements de revenu a 300°C, a la température
d emploi, ¢’ est-a-dire a 300°C, comparé a celui obtenu a la température ambiante.

4.2. Résistance a la fatigue de contact des couches superficielles des aciers a la
température de 300°C

Comportement des aciers apres traitements thermochimiques a la température
d’emploi (300°C)

Les essais de microindentation a chaud, réalisés a 300°C montrent, que les variations
de microdureté de I'acier 32CrMoV 13 sont faibles (d’ ordre de 50HV o) aprés traitement de
nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 suivi du traitement de revenu a 300°C-192h comparées a des
valeurs de microdureté obtenues a la température ambiante. La figure 4.1 présente la
comparaison entre les profils de microdureté de I’acier 32CrMoV 13 apres traitement de
nitruration a 520°C-24h-Kn = 9 et apres traitement le revenu a 300°C-192h (mesures
effectuées alatempérature ambiante et a 300°C).

Microdureté, HV0,2
N
=
S
1

N
400
300 4 —O— 32CrMoV13: nitruration 520°C-24h-Kn =9
—{— 32CrMoV13: nitruration 520°C-24h-Kn = 9 + Revenu 300 °C-192h
—>%— 32CrMoV13: nitruration 520°C-24h-Kn = 9 + Revenu 300°C-192h (mésuré a 300°C)
200 T T T f f T T T T
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Profondeur, pm

Figure 4.1. Profils de microdureté de I’ acier 32CrMoV 13 apreés traitement de nitruration
a520°C-24h-Kn = 9 et aprés traitement le revenu & 300°C-336h
(mesures effectuées a la température ambiante et a 300°C)
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Les faibles différences des valeurs de microdureté mesurées a la température ambiante
et a 300°C de la couche superficielle de I’acier 32CrMoV 13 nitruré a 520°C-24h-Kn = 9 et
revenu a 300°C-192h montrent que la limite déasticité de cette couche durcie
superficiellement n’évolue pas jusqu’ a 300°C. Les couches obtenues par nitruration profonde
d acier de type 32CrMoV 13 auront la méme résistance ala fatigue de contact a latempérature

ambiante et 2 300°C.

Le niveau de microdureté de I'acier 15NiMoCr10 apres traitement de cémentation
suivi du traitement de revenu a 300°C-100h, mesuré a 300°C, diminue de 50 a 80HV,,
(jusgu’ a des vaeurs de I’ ordre de 600-650HV q , sur une profondeur de 600um) par rapport a
celui obtenu a la température ambiante. Les figures 4.2-4.3 présentent respectivement la
comparaison entre :

- les profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de cémentation
suivi de latrempe dans I’ huile & 140°C et apres traitement de revenu a 300°C-100h (mesures
effectuées alatempérature ambiante et a 300°C) ;

- les profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 apres traitement de cémentation
suivi de la trempe dans I'huile a 140°C puis du passage par le froid a -100°C et apres
traitement de revenu a 300°C-100h (mesures effectuées a la température ambiante et a

300°C).

900

—2— 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans I'huile (T = 140°C)
—&— 15NiMoCr10: cémentation + trempe dans 1'huile (T = 140°C) + revenu 300°C-100h
800 - —X= 15NiMoCr10: cémentation + trempe (T = 140°C) + revenu 300°C-100h (mesuré a 300°C)
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Figure 4.2. Profils de microdureté de I’ acier 15NiMoCr10 apres traitement de cémentation
suivi de latrempe dans |’ huile & 140°C et aprés traitement de revenu a 300°C-100h
(mesures effectuées a la température ambiante et a 300°C)
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Figure4.3. Profils de microdureté de |’ acier 15NiMoCr10 aprés traitement de
cémentation suivi de latrempe dans |’ huile & 140°C puis du passage par le
froid &-100°C et aprés traitement de revenu a 300°C-100h
(mesures effectuées a la température ambiante et a 300°C)

La limite d' élasticité des couches cémentées et revenues a 300°C pendant 100h de
I"acier 15NiMoCr10 diminue lorsque la température augmente jusgu'a 300°C. Cette
diminution correspond a une chute de microdureté de |’ ordre de 50 a 80HV ,.

Les mesures de microindentation a 300°C n'ont pas éé réaisées sur les aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés apres le traitement de revenu a 300°C, puisque les
couches carbonitrurées des deux aciers évoluent avec |’augmentation de la température
jusgu’a 300°C. Le revenu a 300°C conduit, méme a la température ambiante, a des duretés de
surface des deux aciers trop faibles (figure 4.4). La figure 4.4 présente les profils de
microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 aprés traitement de carbonitruration suivi du
passage par le froid & -100°C et aprés traitement le revenu a 300°C-100h (mesures effectuées
alatempérature ambiante).
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Figure 4.4. Profils de microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 aprés traitement
de carbonitruration profonde suivi du passage par le froid a -100°C et aprés traitement le revenu
a300°C-100h (mesures effectuées a latempérature ambiante)

La microdureté des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés subit une chute de
150HV , aprés traitement de revenu a 300°C pour atteindre les valeurs de I’ ordre de 650 a
725HV o, sur une profondeur de 300um de la surface. Cette profondeur correspond au
gradient de fraction massique d'azote dans les deux aciers aprés le traitement de
carbonitruration profonde. Au-dela de 300um les profils de microdureté des aciers 27MnCr5
et 27CrMo4 carbonitrurés et revenus a 300°C décroisent rapidement jusqu’'au coeur des
pieces.

Résistance a la fatigue de contact des couches superficielles des aciers a la
température de 300°C

Les valeurs de microdureté HV des aciers 32CrMoV13 et 15NiMoCr10 obtenues
apres | es traitements thermochimiques de nitruration et de cémentation suivi du traitement de

revenu a 300°C peuvent étre corréler avec des caractéristiques mécaniques du matériau,
comme lalimite d’ élasticité o, (paragraphe 1.2.3 du chapitre 1):

HV =3*0,
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oU oce est lalimite d’ élasticité du matériau (MPa) ;
HV est ladureté Vickers du matériau (MPa).

Il est nécessaire de préciser que cette formule n'est valable que pour un matériau
isotrope ne possédant pas de texture cristallographique [4.1].

La corrélation entre la limite d élasticité et la dureté permet de savoir a I’aide des
critéres existants (critére de Tresca) s le matériau choisi peut résister aux sollicitations
appliquées et répond aux exigences de cette étude.

Le critére de Tresca, qui fait intervenir la contrainte de cisaillement maximale tay,
permet de définir un état limite, a partir duquel, le matériau résiste aux sollicitations
appliquées. D’aprés ce critere, la contrainte de cisaillement maximale tmax Ne doit pas
dépasser un seuil égal alamoitié de lalimite d’ élasticité du matériau e (MPa) pour résister a
des sollicitations [4.1]:

)

Ty <5 2

Pour des pressions superficielles de 2,5GPa a des niveaux des températures de I’ ordre
de 300°C la contrainte de cisaillement maximale 1. €st de 750MPa (paragraphe 1.2.2 du
chapitre 1) :

T = 0,3* p=03*2,5GPa =750MPa

ou p est la pression de contact [4.2].

Pour effectuer les calculs de la limite d’élasticité et définir a I’aide du critere de
Tresca, si le matériau résiste a des pressions de contact de 2,5GPa, nous prenons les valeurs
maximales de microdureté des aciers 32CrMoV 13 nitruré et 15NiMoCr10 cémenté obtenues
au cours des essais de microindentation a 300°C :

- Dans le cas de I'acier 32CrMoV 13 nitruré a 520°C-24h-Kn = 9 suivi du traitement
de revenu a 300°C-192h, la valeur maximale de microdureté obtenue a 300°C est de I’ ordre

de 850HV 2 (850* 10"Pa) jusqu’ & 150pm sous la surface.

Il est nécessaire d gjouter, que si la zone d existence de la contrainte maximale de
cisaillement se déplace vers le coeur du matériau (dans le cadre de notre travail les pieces sont
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soumises a des conditions de fonctionnement séveres), les profondeurs efficaces plus grandes
peuvent étre réalisées dans |les couches superficielles de |’ acier 32CrMoV 13 en augmentant le
temps de traitement de nitruration a 520°C (le temps de traitement supérieur a 100h est
nécessaire pour obtenir une profondeur efficace de 1mm).

Pour la valeur de microdureté maximale de 850HV, , (850* 107Pa) lalimited’ & asticité
est de |I’ordre de 2830MPa et le critere de Tresca montre, que la contrainte de cisaillement
maximal e ne dépasse pas le seuil égal alamoitié de lalimite d @asticité du matériau (avec le
rapport (c42)/tma de 1,89) :

o, 2830MPa

T < — = 150MPa < - 1415MPa

max —

- Dans le cas de I’ acier 15NiMoCr10 cémenté et trempé dans I’ huile a 140°C suivi du
traitement de revenu a 300°C-100h la valeur maximale de microdureté obtenue & 300°C est de
I'ordre de 600HV o2 (600*10"Pa) jusqu'a 600pm sous la surface; elle est de I’ordre de
650HV o2 (650*10'Pa) jusqu'a 500pm sous la surface dans le cas de I'acier 15NiMoCr10
cémenté, trempé dans |'huile a 140°C suivi du passage par le froid a -100°C puis du
traitement de revenu a 300°C-100h.

Dans ces conditions les limites d’' élasticité sont de I’ordre de 2000 et 2170MPa
respectivement et le critere de Tresca montre, que la contrainte de cisaillement maximale ne
dépasse pas le seuil égal a la moitié de la limite d' éasticité du matériau (avec les rapports
(0d2)/tnax de 1,33 et 1,45) :

15NiMoCr10 cémenté et trempé
o L remp e <% 750mpa < 22MPa _000npa
dans |’ huile 2 140°C suivi du — 2

revenu a 300°C-100h

15NiMoCr10 cémenté, trempé dans

I"huile & 140°C suivi du passage
- P T <% 7sompa< 22 0gs P
par le froid &-100°C puisdu 2

revenu a 300°C-100h

- Pour les aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés les calculs n’ont pas été réalisé,
puisque les propriétés des couches carbonitrurées des deux aciers évoluent rapidement avec
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I’augmentation de la température jusqu’a 300°C. Le revenu a 300°C conduit, méme a la
température ambiante, a des duretés de surface des deux aciers trop faibles. En conséquence,
| e durcissement des couches carbonitrurées des deux aciers n’est pas suffisant pour satisfaire
le critere de Tresca et pour résister a des pressions de contact de 2,5GPa avec |’ augmentation
de la température jusgu’a 300°C. En revanche, ce traitement mérite d’étre retenu pour la
résolution de problémes des piéces métalliques, qui sont soumises a des pressions de contact
inférieures a 2,5GPa, en particulier alatempérature ambiante.

Le tableau 4.1 représente un récapitulatif des valeurs maximales de microdureté des
aciers 32CrMoV 13 et 15NiMoCr10 obtenuesau cours des essais de microindentation a 300°C
apres les traitements thermochi miques de nitruration et de cémentation suivis des revenus a
300°C, des limites d’ élasticité ce, associées a ces vaeurs de la microdureté, des critéres de
Tresca et les rapports (ce/2)ltmax (pression de contact de 2,5GPa, cas de roulement pur).
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Tableau 4.1. Valeurs maximales de la microdureté apres e revenu a 300°C (mesurées a 300°C),
deslimites d’ élasticité o,, des critéres de Tresca et des rapports (64/2)/Tmax
(pression de contact de 2,5GPa, cas de roulement pur)

Microdureté maximale, | Limitesd éagticité Critéerede Tresca Rapport
Traitement Nuance d' acier mesurée a 300°C, ce, MPa Tmax < 0e/2 [1] (cel2)Ftmax
MPa (HV =3*c[1]) (tmax = 0,3*2,5GPa = 750M Pa)
Nitruration 4520°C
suivi du revenu a300°C 32CrMoV13 8500 2830 750 < 2830/2 = 1415 1,89
Cémentation suivi de
latrempe dans | huile
a140°C puis 15NiMoCr10 6000 2000 750 < 2000/2 = 1000 1,33
du revenu a 300°C
Cémentation suivi dela
trempe dans|’huile a
140°C puis du passage 15NiMoCr10 6500 2170 750 < 2170/2 = 1085 1,45
par lefroid a-100°C et
du revenu a 300°C
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Les caculs effectués a I'aide du critere de Tresca montrent, que la contrainte de
cisaillement maximale ne dépasse pas le seuil égal ala moitié de la limite d’ élasticité pour
I"acier 32CrMoV 13 nitruré a 520°C-24h-Kn = 9 apres le traitement de revenu a 300°C-192h.
Donc, les aciers alliés au chrome du type 32CrMoV 13 nitrurés a 520°C-24h-Kn = 9 peuvent
résister a des pressions de contact de 2,5GPa jusqu’ a la température élevée de 300°C avec le
rapport (c42)/tma de 1,89.

L es calculs réalisés pour I’ acier 15NiMoCr10 cémenté et revenu a 300°C-100h a partir
de la théorie de Hertz et en appliquant le critere de Tresca indiquent, que la contrainte de
cisaillement maximale ne dépasse pas le seuil égal ala moitié de la limite d' élasticité. En
revanche, les limites élastiques et les rapports (o42)/tmax dans ces conditions sont inférieurs a
celui del’acier 32CrMoV 13 nitruré : ils sont de 2170 et 2000M Pa contre 2830M Pa et de 1,33
et de 1,45 contre 1,89 dans le cas de I'acier 32CrMoV 13. Ces valeurs ne permettent pas de
garantir une endurance suffisante de I’acier 15NiMoCr10 cémenté avec I’ augmentation de la
température jusgu’a 300°C sans qu'il soit procédé a des essais mécaniques en conditions
réelles. Cet acier et |le traitement de cémentation associé présentent toutefois un potentiel de
caractéristiques qui justifie lamise en ceuvre de ces essais.

» En résumé, les résultats expérimentaux montrent, que le durcissement par la
transformation de phase de type martensitique, obtenue au cours d’'un traitement de
carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration
conventionnelle, pour permettre la précipitation de nitrures nanométriques au cours de revenu
a300°C d aciersfaiblement alliésde type 27MnCr5 et 27CrM o4 ne permet pas d’ atteindre les
objectifs. En effet, |e revenu a 300°C conduit, méme a la température ambiante, a des duretés
de surface des deux aciers trop faibles. Le durcissement des couches carbonitrurées des aciers
27MnCr5 et 27CrMo4 n'est pas suffisant pour satisfaire le critere de Tresca et pour résister a
des pressions de contact de 2,5GPa avec |’ augmentation de la température jusqu’ a 300°C. En
revanche, ce traitement mérite d étre retenu pour la résolution de problemes des piéces
meétalliques, qui sont soumises a des pressions de contact inférieures a 2,5GPa, en particulier a
latempérature ambiante.

Les essais de microindentation a chaud a la température de 300°C montrent que la
limité d’ élasticité de la couche nitrurée de I’ acier 32CrMoV 13 est identique a celle mesurée a
la température ambiante. Les couches obtenues par nitruration profonde d'acier de type
32CrMoV 13 auront la méme résistance a la fatigue de contact a la température ambiante et a
300°C. Les calculs effectués a partir de la théorie de Hertz et I'application du critére de
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Tresca montrent que les aciers alliés au chrome du type 32CrMoV 13 nitrurés a 520°C-24h-Kn
= 9 peuvent résister a des pressions de contact de 2,5GPa jusgu’ a la température élevée de
300°C.

Les mesures de microdureté a 300°C des couches cémentées de I’ acier 15NiMoCr10,
allié au silicium, complétées par les calculs effectués a I’aide du critere de Tresca, montrent
gue lalimité d’ élasti cité des couches est réduite a une valeur qui ne permet pas de garantir une
endurance suffisante de I’ acier 15NiMoCr10 cémenté avec I’ augmentation de la température
jusqu’a 300°C sans qu'il soit procédé a des essais mécaniques en conditions réelles. Cet acier
et |e traitement de cémentati on associé présentent toutefois un potentiel de caractéristiques qui
justifie lamise en ceuvre de ces essais.
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CONCLUSION GENERALE

La recherche de surfaces susceptibles de résister en roulement — glissement a des
pressions de contact de 2,5GPa jusqu’ a des niveaux de température de 300°C nous a conduit &
explorer trois possibilités répondant aux criteres mécaniques : une dureté superficielle de
I’ordre de 690-750HV,, associée a des contraintes de compression dans une couche
d’ épaisseur comprise entre 0,6 et Imm.

Ces trois possibilités sont issues des traitements thermochimiques et des mécanismes
de durcissement et de la mise en contraintes de compression associés a ces traitements
susceptibles d’ étre mis en ceuvre sur des aciers de composition adaptée :

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la précipitation de
nitrures nanométriques au cours du traitement thermochimique de nitruration profonde en
phase ferritique d aciers aliés au chrome a hautes caractéristiques mécaniques du type
32CrMoV13;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la transformation de
phase de type martensitique, obtenue au cours d'un traitement de carbonitruration avec un
enrichissement en azote plus important que par une carbonitruration conventionnelle, pour
permettre la précipitation éventuelle de nitrures nanométriques au cours du revenu a 300°C
d aciers faiblement alliés du type 27MnCr5 et 27CrMo4;

- Le durcissement et la mise en contraintes de compression par latrempe martensitique
aprés I’ enrichissement en carbone au cours d’'un traitement thermochimique de cémentation
d acier alié au silicium retardant la décomposition de la martensite avec I’ augmentation de la
température jusgu’ a 300°C.

» Nous avons montré gue le durcissement et la mise en contraintes de compression
associant, la transformation de phase de type martensitique obtenue au cours d’un traitement
de carbonitruration avec un enrichissement en azote plus important que par une
carbonitruration conventionnelle, a la précipitation de nitrures nanométriques au cours du
revenu a 300°C d'aciers faiblement aliés du type 27MnCr5 et 27CrMo4 ne permet pas
d atteindre les objectifs de I’ étude. Les résultats expérimentaux montrent, que les couches
carbonitrurées des aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 évoluent avec |'augmentation de la
température jusgu’ a 300°C.

En effet, la décomposition de la martendte et de I'austénite résiduelle a 300°C
s accompagne de la précipitation des nitrures de fer de type y’-FeN, dont le faible effet
durcissant ne compense pas |’ adoucissement de la martensite. Les nitrures de chrome de type
CrN, précipités pendant I’ enrichissement en phase austénitique, n’ ont pas d’ effet durcissant et
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le chrome n’est donc plus disponible pour la précipitation des nitrures CrN nanométriques
dans les aciers 27MnCr5 et 27CrMo4 carbonitrurés au cours du revenu a 300°C. Le revenu a
300°C conduit, méme a la température ambiante, a des duretés de surface trop faibles et ala
disparition du champ de contraintes de compression.

» Le durcissement et la mise en contraintes de compression par la précipitation de
nitrures nanométriques des aciers aliés au chrome de type 32CrMoV13 au cours du
traitement thermochimique de nitruration profonde a 520°C réalisé sur un acier trempé et
revenu (structure bainitique) dans une atmosphére d’ammoniac correspondant a un potentiel
Kn = 9 conduit a des duretés superficielles supérieures a 850HVo, et des contraintes de
compression de |’ ordre de -500MPa. Le durcissement et les contraintes de compression sont
dus au précipités nanomeétriques semi - cohérents isomorphes du nitrure de chrome CrN mais
contenants en substitution au chrome, d autres éléments métalliques, en particulier jusqu’a
30%at. du fer.

Nous avons montré que ces précipités et les modes de durcissement associés
n’évoluent pas jusqu’'a 300°C. La microdureté est stable apres le traitement de revenu a
300°C-336h. La limite d' élasticité de la couche durcie de I’ acier de type 32CrMoV 13 mesurée
par microindentation a chaud a la température de 300°C est identique a celle mesurée a la
température ambiante et elle réponde donc aux criteres mécaniques recherchés.

Le traitement de nitruration profonde a 520°C des aciers aliés au chrome de type
32CrMoV 13 est donc une solution satisfaisante pour répondre aux objectifs de I’ é&tude mais
qui nécessite un traitement thermochimique de longue durée.

» Le durcissement et la mise en contrainte de compression par trempe martensitique
apres |” enrichissement en carbone au cours de traitement thermochimique de cémentation, que
nous avons mis au point, de I’acier du type 15NiMoCr10, allié au silicium, conduit a une
couche martensitique dont la microdureté est de I'ordre de 850HVo., les contraintes
résiduelles atteignent -350MPa et la profondeur de diffusion de carbone est de 1mm. La
microstructure a ceeur de cet acier est constituée de la phase martensitique en latte, au sein de
laquelle sont repartis les carbures de type M ¢C et M»3Cg (0u M = Fe, M0).

La microdureté et les contraintes de compression de la couche cémentée de I’ acier
15NiMoCr10 sont, a la température ambiante compatibles avec les criteres mécaniques
recherchés.

Aprés le traitement de revenu a 300°C, |’ adoucissement de la couche cémentée et la
réduction des contraintes résiduelles de compression conduisent a des caractéristiques
mécani ques encore acceptables pour une utilisation alatempérature ambiante.
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Malheureusement les mesures de microindentation a chaud réalistes a 300°C
montrent que la limite d’' éasticité de la couche cémentée et revenue est réduite a une valeur
qui ne permet pas de garantir une endurance suffisante de la surface de I’ acier 15NiMoCr10
cémenté avec |’augmentation de la température jusqu’a 300°C sans qu’il soit procédé a des
essais mécaniques en conditions réelles. Cet acier et le traitement de cémentation associé
présentent toutefois un potentiel de caractéristiques qui justifie lamise en ceuvre de ces essais.
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ANNEXE 1

Détermination de microdureté a chaud

La nécessité de connditre les propriétés des matériaux aux températures mémes
d’ emploi est a I’origine du développement des essais de dureté a chaud. L'Office National
d'Etudes et Recherches Aérospatiales (ONERA) dispose de |’ appareil de microindentation
instrumentée congu pour fonctionner jusqu’ a 1000°C.

L’ appareil de microindentation instrumentée est présenté sur la figure A1l. Le
principe de la microindentation instrumentée consiste a mesurer en continu |’ effort exercé sur
I"échantillon en fonction du déplacement d'un indenteur normalement a la surface de
I"échantillon en utilisant une platine piézoélectrique asservie (axe Z' sur la figure
A1.1) [Al.l]. Ces informations permettent d’extraire la dureté, qui est obtenue a partir du
rapport de la force appliquée F sur la surface de |I’empreinte. Pour une géométrie d’indenteur
Vickers (pyramide & base carrée, les faces opposees faisant entre elles un angle 6 de 136°), la
dureté s exprime par :

* * Q
HV:£:2 F*sin(0/2)
S D?

ou S est la surface de contact et D ladiagonale de |’empreinte.

I ndenteur

Fours < Echantillon
§ _— Copter
d’effort

Enceinte

Figure Al.1. Appareil d'indentation instrumentée pour Sjusqu’a1000°C[A11]
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L’ appareil de microindentation instrumentée est constitué d’ une enceinte hermétique,
fonctionnant sous atmosphere contrélée d’argon afin de limiter |’ oxydation des matériaux a
tester et de I’indenteur. Deux tables de déplacement a vis sans fin (axes X et Y) d'une
résolution inférieure au micrometre peuvent déplacer I’ ensemble constitué du capteur d’ effort,
du porte-échantillon et de I’échantillon sous I’indenteur ou sous le microscope. Elles sont
disposées a I'intérieur de I’enceinte, ainsi que les fours résistifs contenant I’indenteur et
I” échantillon. Les fours sont régulés séparément a +2°C au maximum de la température de
consigne et ils peuvent chauffer I'indenteur et |’ échantillon jusgu’a 1000°C. Les dimensions
typiques de |’ échantiilon sont de 10mm*4mm*5mm. L’enceinte, les tables de déplacement,
les capteurs sont refroidis par circulation d’ eau. L’ enceinte est dotée d’ une pompe seche et
d’ une pompe turbomoléculaire pour réaliser un vide primaire puis pousse (5* 10'2Pa) [A1.2].

Un microscope optique équipé d un objectif x40, d'un zoom et d’une camera permet
de visualiser la surface de I’échantillon pour déterminer avec précision les endroits ou les
essais seront réalises et pour observer et mesurer les empreintes effectuées alatempérature de
I’essai. Ce dispositif est fixé sur une platine de trandation motorisée selon |I’axe Z pour
réaliser lamise au point sur la surface.

L’ effort est mesuré par des capteurs a jauge de contrainte de faible étendue de mesure.
L’ effort maximal, qui peut étre appliqué, est de4N.

Un ordinateur équipe le moyen d’essai et assure la gestion de chaque instrument. Les
platines de trandation motorisées (axes X, Y, Z, Z') et les mouvements de tranglation
piézoélectrique sont interfacés par une liaison série aors que les signaux d effort et de
déplacement sont collectés sur une carte d’ acquisition commerciale [A1.1-A1.2].
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ANNEXE 2

Détermination de la proportion d’austénite résiduelle

Parmi les techniques de la détermination du pourcentage en austénite résiduelle yr
disponibles les plus utilisées figure la diffraction des rayons X. La méthode par diffraction des
rayons X nécessite des préparations et des mesures multiples d’'un méme échantillon a des
profondeurs différentes pour obtenir le gradient de yr, mais €elle a une précision excellente et
elle permet de mesurer |I'austénite méme quand celle-ci est distribuée d une maniere non
détectable par métallographie [A2.1].

L’intensité d’un pic diffracté relatif aux plans d’indices (hkl) d’une phase ¢ est [A2.2]:

_k 'Fhil P ~D(0) -LP(0) - A) - C,,

1 hkl 2
v

m

(A2.1)

ou

k — constante indépendante de la nature et de la quantité de la phase présente ;

Vi — Volume de lamaille élémentaire de la phase considérée ;

Fai () = n*f = facteur de structure, ou n est e nombre d’ atome par maille élémentaire
et f lefacteur de diffusion atomique.

Le facteur de structure prend en compte tous les aomes de lamaille éémentaire. C’ est
la somme de toutes les ondes diffusées par chague atome de lamaille.

Fhk! — ‘]pleZHi(hu1 +kv,+Iwy) + f2 eZH[(hu ot kvy+iw,) . (A22)
ou
n
_ 200i(hu , +kv, + 1w, )
Fy =21 (A23)
1

Si les atomes de lamaille sont identiques f, = f(0) ;
Un, Vn € Wp sont les coordonnées des atomes dans lamaille.

111

* Maille cubique centrée : 2 atomes par maille ayant coordonnées (000) et [5 > Ej

R 2ﬂi(ﬁ+£+£j
F=1"04f 222 (A24)
donc F = 2f quand (h+k+l) est paire et F = 0 quand (h+k+l) est impaire.
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* Maille cubique a faces centrées . 4 aomes par maille de coordonnées (000),

1) (e lot?

donc F = 4f lorsque hkl sont de méme parité et
F = 0 lorsque hkl sont de parité différente.

Lavaleur f prend en compte le fait que les électrons étant distribués autour du noyau,
il existe des différences de marche entre les diverses ondes diffusées par ces électrons. Cette
différence de marche qui est nulle lorsque I’angle de diffraction 6 est égal a zéro, augmente

lorsque 0 augmente et lorsque A (longueur d’onde du faisceau incident) diminue.

f = (amplitude de I’ onde diffusée par un atome) / (amplitude de I’ onde diffusée par un
électron) =g (6, )

- . . sing .
f est générdement donnée en fonction de 7 Les valeurs données dans les

différentes tables ne s appliquent que lorsque la longueur d’onde de I’ onde incidente X est
beaucoup plus courte que le seuil d’absorption de 1’atome diffusant. Pour A du cobalt onde
incidente et le fer I’atome diffusant f doit étre corrigé. Si fo = facteur de diffusion atomique
pour A incidente trés petite devant A du seuil d’absorption alors:

f=ro0)+41 (A25)
pour le fer f(0) = fo () —3.96 [A2.3]
fo (0) est donnée danslaréférence [A2.4].

pr — facteur de multiplicité. C est une mesure de la proportion relative des plans
contribuant & la méme réflexion. Il est le nombre de familles (hkl) qui participent
simultanément a la diffraction. D’ une maniére générale pour les structures cubiques :

Tableau A2.1. Facteurs de multiplicité

Familles de plans diffractant Facteur de multiplicité pni
h0O 6
hhO 12
hhh 8
hkO 24
hhk 24
hkl 48

D (0) — facteur de température.
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Il prend en compte le fait que les atomes ne sont pas situés en des points fixes mais
vibrent avec une amplitude qui est lafonction de latempérature. Les plans réticulaires ne sont
plus des plans mathématiques, mais ont une certaine épaisseur. Donc le renforcement des
ondes diffusées a un angle de Bragg donné par différents plans paralléles n’est plus aussi
parfaite que pour un crista a atomes fixes, d’ ou une diminution de I'intensité de I’onde
diffractée.

D(0)= e (A2.6)
. 2
avec M =8Il 2?%(%} (A27)

ol Au” estle déplacement moyen d’ un atome par rapport a sa position moyenne.

. 2

Egalement 1 = 9T [(D(X)Jr } (ﬂJ (A2.8)
mk®?

ou

h — constante de Planck ;

T —température de travail ;

m — masse de |’ atome vibrant ;

k — constante de Boltzman;

© —température de Debye ;

xX= T ;

@ (x) —fonction.

Pour le fer: masse atomique A = 55,847; ® = 430 K ; température de mesure

. C) o
ambiante T = 293 K ; x =—=1468 ; ® (1,468) = 0,691 ; longueur d’onde incidente A, du

=
cobalt = 1,7902 A ; M = 0,0708665sin%0.
Donc, D(0)= ¢ sin? @ (A2.9)

LP (0) - facteur de polarisation et de Lorentz.

1+ cos® (2a)- cos?(20)
sin? @ - cosO

LP(6) = (A2.10)

ou
0 —anglede Bragg ;
20, — angle de diffraction dans |le monochromateur.
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Le facteur de polarisation prend en compte le fait gu’un éectron diffuse les rayons X
dans toutes les directions, mais I'intensité du faisceau diffracté dépend de I’angle de
diffraction (plus grand est I’angle moins est intense le faisceau). Le facteur de Lorentz prend
en compte le fait que le faisceau incident n’ est jamais parallele ou monochromatique et qu’un
spécimen réel est compose de plusieurs cristaux, ainsi pour chaque famille de plans en
position exacte de diffraction, il y ad’ autres plans qui ne différent que par un angle trés petit.

A=2— - facteur d'absorption ou pm est le coefficient d’ absorption linéaire du
Hy

mélange de phases présentes.
Co — fraction volumique de la phase ¢ considérée.
On réécrit I’ équation (A2.1) sous laforme suivante :

k-R,, -C
I, =——"—* (A2.11)
2u

ou

1
R, = [—2] Flp -D(Q)- LP(Q), est une fonction de 0 de (hkl), et de la nature de

m

la phase.

Désignant |'austénite par le symbole y et la martensite par le symbole a’, phases
présentes dans une couche carbonitrurée ou cémentée, on applique I’ équation (A2.11) pour
chacun des pics de chague phase :

y k'Rlilkl'Cy a k'R;I(cll'Ca
Ly, = 2 Ly, =
M 2u
Le rapport de ces deux équations donne:
c, I -R%:
Fe— =g (A2.12)
Ca' Ihkl 'thl

Le coefficient d’absorption p se simplifie car il affecte d’ une maniere identique tous
les pics.

Une deuxieme équation reliant les fractions volumiques des 2 phases nous permet
d obtenir lateneur en austénite résiduelle:
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C, +C, =1 (A2.13)

a
C. = A2.14
" 1+a ( )

On mesurant de la surface des pics I on obtient lavaleur de C,.

En comparant plusieurs paires de pics austénite / martensite on obtient plusieurs
valeurs indépendantes de lateneur en austénite résiduelle [A2.2].

Problemes pratiques

- On choisissant les pics a mesurer on doit éviter de prendre en compte ceux qui,
appartenant a 2 phases différentes, se chevauchent. Ainsi les pics y (111) et le doublet o
((101), (011)) ne peuvent pas étre mesurer.

- Si I’échantillon a une texture, ¢’ est a dire une orientation préférentielle des grains qui
le composent, certaines familles de plans auront une probabilité plus éevée d’ étre en position
de diffraction que si la distribution des grains est aléatoire. Les pics correspondants sont alors
favorisés, et la teneur en austénite mesurée varie considérablement d’'une paire de pics
austénite / martensite a une autre. Pour remédier a ce probléme plusieurs auteurs ont présenté
diverses méthodes. Nous avons choisi celle décrite par Dickson [A2.5] et qui consiste a faire
la moyenne des rapports In/Rnki pour chaque phase. C’est une méthode simple qui donne de

bons résultats (comparaison de la teneur en austénite obtenue par cette méthode et celle
obtenue par la méthode métall ographique).

Ainsi nous obtenons |’ équation suivante:

11
C n R
L =1 z A2.1
gL (A215)
n, R,

ou n, et n, sont respectivement le nombre de pics de |’ austénite et de la martensite
utilisés dans le calcul.
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ANNEXE 3

Détermination des contraintes résiduelles par la diffraction des rayons X,

en utilisant 1a méthode des sin2311

La méthode des sin®y est fondée sur la mesure de |a variation du paramétre cristallin
due aux contraintes. Les contraintes donnent lieu a un déplacement des pics de diffraction
d une famille en fonction de I’ orientation de I’ échantillon, déplacement dont I’amplitude et le
signe permettent la détermination des contraintes contenues dans le matériau.

Lorsqu’un matériau cristallin est irradié par un rayonnement X monochromatique de
longueur d’onde A de I’ordre de grandeur de I’espacement entre les atomes, on observe un
renforcement de I'intensité diffusée au voisinage de quelques valeurs de I'angle 20. Ces
renforcements, appelés pics de diffraction, correspondent & une interférence constructive des
photons X diffusés par les atomes du cristal. Leur position 20 dépend de A et de la distance
interréticulaire d entre les plans cristallins du matériau par I’intermédiaire de laloi de Bragg :

2% d*sing = A (A31)

Toute déformation éastique homogene du matériau analysé va se traduire par une
variation de la distance interréticulaire d d’ une famille de plans cristallins{ hkl} (figure A3.1),
dont I’amplitude et le sens dépendent de I’ orientation de ces plans par rapport a la surface de
I’ échantillon (les plans {hkl} vont avoir tendance a se rapprocher dans les directions en
compression et a s éoigner dansles directions en traction).

>
v

Rayons X
Diffractés

of [

Figure A3.1. Diffraction desrayons X et déformation d’ une famille
cristallographique de distance interréticulaire d

On peut donc mesurer au moyen de la diffraction des rayons X les variations de la
distanceinterréticulaire d et lesrelier alavaleur des contraintes [A3.1-A3.2].
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La déformation mesurée peut étre exprimée par rapport a un état de référence du
matériau que nous appelons état sans contrainte. Dans cet état, la distance interréticulaire des
plans{hkl} est dy qui est une fonction des parametres de maille du matériau non contraint. Par
suite de la déformation éastique, la distance entre plans va prendre une valeur d. La
déformation conventionnelle s écrit :

(A3.2)

Si I’on différencielaloi de Bragg (formule A3.1), on obtient :

A(2*d, *sind,)=0
2* Ad* sind,, + 2*d,*cost, * AO = 0

sing, , Ad

AG =—
cosd, d,

2, Ad
cotanf, d,

A20 =(20-20,)=— (A33)

Oubpest I'angle de Bragg relié par larelation 1 aladistance do. On peut écrire:

2
cotand,

A20 =-

*g (A34)

La relation A3.4 suggére aors la remarque suivante : une déformation & du matériau
induit un déplacement A26, de la raie de diffraction dont ’amplitude sera d’autant plus grande
gue laraie étudiée serad angle de Bragg élevé (figure A3.2).
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/26 (Degrés)

140 160

20 40 60 80 100 120

20 (Degrés)

Figure A3.2. Déplacement (en degrés) desraies de diffraction d’ un matériau déformé
en fonction de I’ angle de diffraction (en degrés) pour différentes valeurs de la déformation

Aing, il est préférable de travailler en retour, c'est-a-dire pour des angles de Bragg

supérieurs a 90 degrés, afin d’ augmenter la précision de la mesure.

Deétermination des contraintes a partir des déformations mesurées

Dans un matériau tridimensionnel, il est possible de relier la déformation ¢,y dans une
direction guelconque, repérée dans le référentiel par les angles d’ Euler @ et ¥ (figure A3.3),

au tenseur des déformations ¢ par larelation suivante[A3.3-A3.4] :

—_—

€ (A35)

— * ok
SCIJ‘P_eCI)‘I—’ € e<I>‘I—’

_—

ol ey, estle vecteur unitaire de la direction (P, V).
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Eo=0.=0) o
W)
O3; 4 i

Figure A3.3. Référentiel utilisé

En projetant e vecteur a; sur les axes du référentiel, on obtient :

_—

ew:sin‘P*coscb*a+§nT*§n®*%+coﬁ*e_gg (A3.6)
Ains en reportant (A3.6) dans (A3.5), on trouve:
sn¥*cosP) (e, €, €5\ (SN¥Y*cosd

=[NP *9nNdD [*| &,; €, &y |[*| INP*SIND (=
cos¥ €, €3 Eg cos¥

€ oy

g, *SiNY*cosd + ¢, *SiINY*sin® +¢,,*cos? | (sin¥W* cosd

=| &, *SINY* cos®+¢,,*SINY *sSind +¢,,* cos¥ |*| SNY*sin® |=
€y *SINY * cosD + &, * SINY * SIND + £, * cosY cos¥

=g, * SIN"P* cos’D+¢,, * SIPP* Sind * cosD + &, * SINY'* cOSP * cosD + (A3

+ &, * SIN"W* cOSD* SIND + &, * IPP* SiN“D + £, * SINY* Sin® * cosY +

+&,,* SINY * coSD* COSY + £, * SINP* SiN®* COSY + £, * COSY =

=sin’y* (811*COSZ(I)+812*Sin(D*COS(D+821*Sin(D*COS(D+822*Sin2(D)+

+SINY* CoSY * (g, * COSD+ &4, * COSD + £, * SIND + £, * SIND) + £, * (1— SNAP) =

= Sin*W* (g, * COSD + £, * SINTD— 45+ £, * S N20)+ SIN2W* (2, * COSD + £, *SIND)-+ £,

Cette équation représente |’ équation polaire de |’ ellipsoide des déformations.
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La détermination des composantes g;; du tenseur complet est donc possible al’aide de
mesures de gy pour différentes valeurs de @ et W. Mais la mesure de gqy SOUS entend la
connaissance de la valeur de 0, (relation A3.4). Le systeme de 6 équations du type (A3.7)
N’ est pas résolvable (7 inconnues - 6 gqy et 6g). L’ équilibre mécanique de la surface fournit
une relation supplémentaire, o33 = 0, et permet, en conséguence, de le résoudre. Aprés
détermination du tenseur complet des déformations «, il est possible de remonter au tenseur
complet des contraintes en utilisant les relations entre contraintes et déformations. Dans un
solide continu, homogene et isotrope, ces relations s écrivent :

1
&y = E* (011 v* G22)

1
€xn = E* (022 v* 611)

A%
Exp=— E* (511"' 622) (A38)
1

Sij = EV * Gij
i#],0,]=1,2,3

ou E et v sont respectivement les modules d’ Y oung et coefficients de Poisson du
matériau étudié.

On peut reformuler I équation (A3.7) al’ aide du tenseur des contraintes:

Eqp = H?V* ((511* CoS’D + 6, * SIN°P+06,,* S nZCD)* sin?Y +
. (A3.9)
+ : :
+ EV * (013* CosD +0,,* SInCD)* sin2¥ — é* (011+ 022)

Etat uniaxial de contraintes

Considérons un repére de mesure (S, Sz, ) ataché a la piece analysée. Si une
contrainte o4, (contrainte uniaxiale) est appliquée dans la direction s;, la piece va se trouver
dans un état de déformation décrit par un tenseur de déformation €. Dans le domaine éastique
du matériau (supposé homogene et isotrope) les composantes non nulles de ce tenseur seront
(voir lesrelations A3.8 entre contraintes et déformations) :
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€1 E* Oy
A%

€0 = _E* ST (A3.10)
A%

€xp=-— E* Oy

ou E et v sont respectivement les modules d’Young et coefficients de Poisson du
matériau.

On peut représenter la déformation de la piéce sous I’ effet de la contrainte 614 par celle
d'un cercle fictif dessiné sur le coté de la piéce et solidaire de celle-ci. Ce cercle se déforme
en une ellipse qui peut étre reconstituée si I’on connait les diamétres d(¥) suivant plusieurs
(au moins 2) directions ¥ (figure A34) :

Etat non déformé Etat déformé

Figure A3.4. Variation de lalongueur de jauge en fonction

de la contrainte et de la direction ¥

De laméme maniére, sl on connait la déformation e, dans plusieurs directions repérées
par le vecteur n décrit par I’angle W, on peut remonter au tenseur € des déformations et par
suite a la contrainte ¢1;. Mathématiquement, les composantes du vecteur n sont (sin'¥, 0,
cos?) et la déformation g, = &g S Obtient par projection du tenseur & sur la direction n (voir
I”égquation A3.7) :

sin¥ ey, 0 O sin¥
eg=| 0 |* 0O €, O|*f 0 |=

cos¥ 0 0 eg4 cos¥
(A311)

g, *siny sn¥
=l €,*0 |*| 0 |=¢g,*sn’¥+eg,, *cos’P
€4 * COSY | | cOSP
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En exprimant les déformations en fonction de 14, on obtient (voir I’ équation A3.9) :

1+ : 1 ,
Ey = ?V*szqj* ST _é* O = E*Sz *sin’y* oy +S,* oy (A3.12)

D’ aprés cette équation, I’évolution de la déformation &y en fonction de sir’¥ est
linéaire et de pente proportionnelle a la contrainte o,; que |I’on cherche a déterminer. Le
coefficient de proportionnalité 1/2S, ne dépend que des caractéristiques éastiques du
matériau. L’ éadticité d’'un matériau isotrope peut étre décrite par deux coefficients qui
peuvent étre de maniere équivaente E et v ou les coefficients de Lamé A et p
L3FA+2% A 1 1+v

et v=—>——) ouencore =—
A+ p 2*(L+p) 2*S, E

(E=p etSl=—é.

Dans le domaine de la détermination des contraintes par diffractométrie ce sont les
constantes 1/2S; et S; qui sont le plus couramment empl oyées.

Etat biaxial de contraintes
Dans le cas d'un état de contrainte biaxial, les composantes non nulles du tenseur des

contraintes sont o4, o1, 02. Le probléme devient tridimensionnel et il est nécessaire de
mesurer la déformation suivant une direction n décrite par deux angles @ et ¥ (figure A35) :

£ /]

o L3= gy, direction de mesure de la
‘déformatlon oy
// S,
o L', direction de détermination
S, de la contrainte O

Figure A3.5. Définition du repére de mesure et des angles @ et ¥
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Le vecteur n a pour composantes (sin?*cos @, sin¥ *sin @, cos¥) (voir la relation

A3.6). Lesrelations entre déformations et contraintes s écrivent (voir les formules A3.8) :

1
€n E* ((511 —v* 022)
1
€p = E* (022 —v* 011)
€=~ é* (511"' 622) (A3.13)

La déformation mesurée g, = gqy €St la projection du tenseur € sur la direction n de

mesure (voir |’ éguation A3.7) :

A3.9):

sn¥*cosd) (e, &, O sin¥ * cosd
Eop =| INP*SIND |*| &, €, O || SNP*SND |=
cos¥ 0 0 egg4 cos¥
e, *siNnY*cosd + ¢, *siNY*sind) (sin¥ * cosd
=g, *sINY*cosd +¢,, *SINY*sin® | *| SiNY* sind |=
€4 * COSY cos¥

=g, * SN*¥Y* coS’® + g, * SIN*Y * SiN® * cosD + &, * SIN*Y * cosD * sind +

(A3.14)

+£,, *SIN*P* SIN°D +¢&,,* cOSY =
=sin®y * (811* cos’® + £, *SIN® * cosd + ¢, * SIND * cosd + ¢, * sin2¢))+

+eg5 % (1- sinZ‘P):(all* COS* D + €, * SIN°D — g5 + &5, * Sin2<D)+ €15

En exprimant les déformations en fonction des contraintes, on obtient (voir I’ équation

1+v,
E

8(1)‘{’ -

. . . v
(csll *c0S’D+ G, *SIN°D + 0, * SIHZ(D)* sin?Y — E* (0 +0y) |ars

On peut remarguer que le premier terme entre parenthéses n’ est autre quela projection

du tenseur de contraintes sur la direction L’ ; de composantes (cos @, sin @, 0), c'est-a-dire la
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valeur de la contrainte o4 suivant la direction L’;, et que le deuxieme terme est la trace du
tenseur o :

Gy =0y, ¥ COS°D +6,, * SIN“D + 6, *SIN2D

Tr(6)= O +0y (A3.16)
€ oy =1TEV * G, * SIN2Y — é* Tr(o)= %* S, * 6, *Sn?¥ +S, *Tr(c)

Le principe de la détermination d’une contrainte dans une direction ® est alors le
suivant: on trace la déformation mesurée epy en fonction de sin’P, la pente est
proportionnelle a 64 et ’ordonnée a ’origine est proportionnelle a la trace du tenseur des

contraintes. C’est cette équation qui donne a la technique le nom de « méthode des sin’¥ ».

Remarque : pour @ = 0, la contrainte oo est égale a o11 €t pour @ = n/2, la contrainte
oo est égale aoz. Il suffit alors d effectuer une mesure dans une troisiéme direction @ pour
obtenir le tenseur complet des contraintes.

Détermination de I’état de référence pour I’état biaxial de contraintes

Pour pouvoir calculer la contrainte 6 dans une direction @ ou le tenseur complet des
contraintes, il faut pouvoir mesurer les déformations. Cependant, dans la majorité des cas, on
ne connait pas la position 6, des pics de diffraction de I’ échantillon non contraint car on ne
dispose que de I’ échantillon contraint. Dans le cas d’'un état biaxial de contraintes, on peut
cependant prendre pour valeur de 6 la position du pic pour ¥ = 0 [A3.3].

Erreur de détermination de la position du pic

Erreurs d’acquisition :

Par principe méme d acquisition des pics de diffraction, on introduit des erreurs
aléatoires dues a I’ aspect statistique du comptage des photons X. Le nombre de « coups » est
entier et relativement faible (quelques dizaines de milliers pour un pic). La précision du pic
est principalement influencée par le rapport hauteur du pic/fond continu et par le temps de
comptage.

k,* (1+k,*b)
T
o20 — écart type sur 20 ;
H — hauteur nette du pic (en coups) proportionnelle au temps d’ acquisition ;

(A317)

Oy =
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b — rapport bruit sur hauteur nette du pic ;
k1, ko — coefficients déterminés expérimental ement.
Il faut donc veiller a choisir des pics bien définis et un temps de comptage suffisant.

Erreur de traitement '

Le choix de la méthode de détermination de position des pics, conditionné par les
moyens a disposition, prend son importance dans les cas défavorables (pics larges, petit angle
0, doublet...).

On notera I'importance de choisir autant que possible un angle de diffraction 20

(typiquement supérieur a 140 degrés), puisque le déplacement A26 est proportionnel a tanf
pour une déformation donnée, ce qui permet de réduire |’ erreur relative de détermination du

déplacement de pic [A3.3].
Les erreurs d’acquisition sont minimisées par le choix de pics intenses et I’adoption

d’un temps de comptage suffisant. Le choix des pics situés aux grands angles (> 140°)

permet de limiter les erreurs liées a ’estimation du déplacement du pic.
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Mise au point de surfaces résistant a des sollicitations de roulement — glissement sous
des pressions de contact élevées de 2,5GPa et jusqu’a 300°C. Applications aux engrenages
et aux transmissions par courroies

RESUME : Les concepteurs d’'automobiles souhaitent améliorer les performances des ensembles
meécaniques de transmission de puissance soumises a des sollicitations séveres. Parmi les nombreux parametres a
prendre en considération, les pressions de contact des surfaces et la température de fonctionnement sont deux
éléments tres importants. Notre objectif était la recherche du couple matériau — traitement de surface résistant
aux phénomenes de fatigue de contact sous des pressions de 2,5GPa a une température de 300°C. Les traitements
thermochimiques par diffusion du carbone et de I’ azote et des mécanismes de durcissement et de la mise en
contraintes de compression associés a ces traitements permettent d’'améliorer les propriétés des couches
superficielles des piéces en acier. Trois approches sont envisagées pour répondre aux objectifs:

- Le durcissement par précipitation de nitrures nanométriques de type CrN au cours de la nitruration
profonde a 520°C des aciers alliés au chrome du type 32CrMoV13. Cest une solution satisfaisante pour
atteindre les objectifs mais qui nécessite un traitement thermochimique de longue durée ;

- Le durcissement par transformation de phase de type martensitique au cours d’ une carbonitruration a
forte concentration en azote permettant la précipitation de nitrures au cours du revenu a 300°C d'aciers
faiblement alliés du type 27MnCr5 et 27CrMo4. Ce type de traitement ne permet pas de répondre aux objectifs,
car les couches carbonitrurées évoluent rapidement avec |’ augmentation de la température jusqu’ a 300°C;

- Le durcissement par trempe martensitiqgue aprés I'enrichissement en carbone au cours d'une
cémentation réalisé sur un acier 15NiMoCr10 contenant du silicium permettant de retarder la décomposition de
la martensite avant 300°C. Les résultats de microindentation a 300°C montrent, que les caractéristiques
élastiques de la couche cémentée et revenue sont réduites a des valeurs qui ne permettent pas de garantir une
endurance suffisante de la surface de I'acier 15NiMoCr10 cémenté avec |’augmentation de la température
jusgu’a 300°C sans qu'il soit procédé a des essais mécaniques en conditions réelles. Cet acier et le traitement de
cémentation associé présentent toutefois un potentiel de caractéristiques qui justifie la mise en ceuvre de ces
essas.

MOTS CLES : Pression de contact, température, fatigue de contact, nitruration, carbonitruration,
cémentation, mécanismes de durcissement, microindentation a 300°C

Development of surfaces resistant to effects of rolling-sliding under high contact pressures of
2,5GPa and up to 300°C. Application to gears and belt drives

ABSTRACT: Car designers are seeking ways to improve the performance of power transmission
mechanical parts which subjected to severe conditions Attention should be drawn in particular to contact
pressure and operating temperature. Our object was to seek a dual material — surface treatment resistant to
contact fatigue phenomena under pressures of 2.5GPa up to 300°C. Thermochemical treatments by carbon and
nitrogen diffusion and hardening mechanisms associated with these treatments improve the surface properties of
steels. Three approaches are considered in order to reach the objectives:

- Hardening by chromium nitrides precipitation during nitriding (at 520°C) of chromium alloyed
32CrMoV13 industrial stedl. It is a satisfactory solution to achieve the objectives, however, it requires a long
thermochemical treatment;

- Hardening by martensite transformation after carbo-nitriding with a high nitrogen concentration
alowing nitrides precipitation during tempering at 300°C of dightly alloyed 27MnCr5 and 27CrMo4 steels. This
type of treatment does not reach the objectives: carbo-nitriding layers evolve quickly with temperature
increasing until 300°C;

- Hardening by martensite transformation after carburizing of silicon alloyed 15NiMoCr10 steel. Silicon
slows down martensite decomposition before 300°C. Results of microindentation at 300°C show that elastic
characteristics of carburizing and tempered 15NiMoCr10 steel layer are reduced. The remaining values do not
guarantee a sufficient endurance of steel carburised surface up to 300°C without it first being subjected to
mechanical testsin real operating conditions. This steel and thermochemical treatment associated have however
potential characteristics which justify these tests.

KEY WORDS: Contact pressure, temperature, contact fatigue, nitriding, carbo-nitriding, carburizing,
hardening mechanisms, microindentation at 300°C

Laboratoire de Science et Génie des Surfaces (LSGS), Ecole des Mines de Nancy,
Parc de Saurupt, F-54042, Nancy
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