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Les nanoparticules de semiconducteurs, également appelées quantum dots (QDs), possédent
des propriétés optiques remarquables dépendant de leurs tailles, de leur morphologie et de leur
composition, ce qui les démarque profondément du méme matériau a 1’état massif. Les QDs
sont d’un grand intérét en recherche fondamentale ainsi que pour de nombreuses applications
techniques (panneaux photovoltaiques, photocatalyse, imagerie, lasers, ...) et ont attiré
énormément d'attention au cours des deux derniéres décennies.

Les QDs binaires des groupes 11-VI et IV-VI a base de Cd et Pb, tels que CdSe, CdTe et PbS,
sont les semi-conducteurs les plus étudiées. Ils ont été au centre des activités de recherche en
raison de leur absorption sur une large plage du spectre visible et de leur bande d’émission de
fluorescence fine. Cependant, ces QDs contiennent des éléments toxiques. La forte toxicité du
cadmium et du plomb génére un grand scepticisme quant aux futures applications de ces
matériaux et ces derniers sont susceptibles de faire I'objet d'une interdiction dans de nhombreux
pays. De nombreux travaux sont consacrés au remplacement de ces QDs par des variants moins
toxiques mais cela sans perte des propriétés exceptionnelle des QDs comme leur
(photo)stabilité, leur monodispersité en taille et leurs rendements quantiques de fluorescence
élevés.

De récents travaux ont montré que les QDs a base de Cd et de Pb pouvaient étre remplacés avec
succes par des semi-conducteurs du groupe I11-V tels que InP, InAs et GaAs ou du groupe |-
I1I-VI12 représentés par CulnSz, AgInS; ainsi que par leurs dérives séléniés. Les premiers
travaux sur les QDs CulnSz et AgInSz ont ouvert la voie & une nouvelle génération des QDs
ternaires a trés fort potentiel dans de nombreuses applications comme la bio-imagerie, les
diodes électroluminescentes, les dispositifs photovoltaiques et les lasers.

CulnSz (CIS), CulnSez (CISe) et AgInSz (AIS) sont les semi-conducteurs de la famille des
chalcopyrites les plus représentatifs. Tous ont des bandes interdites faibles leur permettant
d’absorber dans le domaine du visible et jusqu’au proche IR, ce qui signifie que ce sont
notamment des matériaux appropriés pour fabriquer des couches absorbantes de cellules
solaires.

CulnS; est le matériau qui a le plus été étudié. Il a une bande interdite directe de 1,53 eV et une
efficacité de conversion plus que 10%, ce qui signifie que les photons peuvent étre facilement
absorbés par ce matériau, ce qui améliore considérablement la probabilité de former un exciton.
En réduisant la taille de CulnS; a I'échelle nanométrique, des propriétés optiques nouvelles ont
pu étre observées comme 1’extension de la plage d'absorption et une émission de fluorescence

modulable.
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CulnSe, en particulier a I'échelle nanométrique, attire actuellement beaucoup d'attention.
Cependant, sa bande interdite plus étroite que celle de CulnS; (1,02 eV) rend plus difficile le
réglage pour I'adaptation au spectre solaire. Par un contréle de la taille des particules, I’efficacité
de CulnSe; a été amélioreée et il est actuellement considéré comme I'un des matériaux les plus
prometteurs pour diverses applications comme les cellules photovoltaiques. Par ailleurs, en
dopant CulnSe, par du galium Ga®*, une efficacité de conversion lumineuse exceptionnelle
d'environ 20,3% a été montrée, ce qui constitue la valeur la plus élevée a ce jour.

AgInS; est également un matériau a fort potentiel dans de nombreuses applications. Avec une
énergie de bande interdite directe d'environ 1,9 eV, ce matériau est trés prometteur pour la
fabrication en couches absorbantes de dispositifs optiques en raison de son efficacité de
conversion élevée. AgInS, a également montré un fort potentiel pour des applications
photocatalytiques, des dispositifs optiques, des étiquettes biomoléculaires et des diodes
électroluminescentes (LEDs).

Les QDs AgInS; sont susceptibles d’émettre sur toute la plage du visible et jusqu’au proche IR
par variation de leur taille ou du rapport Ag/In mais les rendements quantiques de fluorescence
sont généralement faibles en raison de la présence de défauts dans la maille cristalline qui
génerent des sites de recombinaison non radiatifs.

Pour améliorer leurs propriétés optiques, une coquille, généralement constitué du matériau ZnS
ou plus rarement de GazSs, peut étre déposée sur le ceeur. Suite a I’introduction d’une coquille
ZnS, les propriétés optiques des QDs AgInS2/ZnS (AIZS) sont nettement améliorées. Ce dépot
de ZnS a la surface des QDs AgInS; s’accompagne d’une diffusion des ions Zn?* dans le coeur
et a une augmentation de la largeur de la bande interdite. Les QDs AIZS présentent des pics de
fluorescence relativement symétriques, une photoluminescence dépendante de la taille et de la
composition, des rendements quantiques élevés et une bonne résistance au photoblanchiment.
A ce jour, le dopage est une des méthodes les plus courantes pour moduler I’émission de
fluorescence. Le dopage des QDs AIZS n'a que tres peu été étudié, en particulier par des cations
de meétaux de transition susceptibles de conférer aux QDs des propriétés magnétiques. A ce
jour, les études sont limitées aux ions Cu?* ou Mn?*. Par dopage avec Cu?*, un déplacement
vers le rouge de la bande d’émission de fluorescence est observé mais il s’accompagne d’une
chute du rendement quantique. Le dépot d’une coquille ZnS sur des QDs dopés Agi-xCuxInS:
(CAIS) permet de récupérer une fluorescence relativement intense. Dans le cas de Mn?*, il a été
montré que le dopage confere aux nanoparticules des propriétés ferromagnétiques et

paramagnétiques et donc d'avoir un fort potentiel en imagerie bimodale.
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Les QDs AIZS peuvent également jouer le role de photosensibilisateur lorsqu’ils sont associés
a des semiconducteurs a large bande interdite tels que ZnO. Plusieurs études laissent notamment
préjuger de I’impact positif de cette association dans des applications photocatalytiques. A ce
jour, I’association entre ZnO et les QDs AIZS pour des études photocatalytiques sous irradiation
visible n’a pas été décrite.

Dans le cadre de cette thése, nous nous sommes tout d’abord intéressés a la syntheése des QDs
AIZS en milieu aqueux et a I’étude de leurs propriétés optiques et structurales. Par la suite, des
QDs AIZS dopés en nickel ou en cobalt ont été préparés. L’impact de ce dopage sur les
propriétés optiques et magnétiques a eté évalué. Enfin, les propriétés photocatalytiques de
catalyseurs ZnO/AIZS ont été évaluées sous irradiation visible dans le cadre de la

décontamination d’effluents aqueux.

Le mémoire est divisé en quatre chapitres :

» Le premier chapitre est la partie bibliographique et comprend une description des QDs
et leurs propriétés avant de s’intéresser plus précisément aux QDs AIS et AIZS ainsi
qu’a leurs applications.

» Le deuxiéme chapitre est consacré a la synthése en milieu aqueux des QDs AIS et AIZS
non dopés ainsi qu’a une étude compléte de leurs propriétés structurales et optiques.
Nous avons également effectué une sélection en taille et en composition des QDs AIS
et AIZS en utilisant la technique de précipitation sélective.

» Le troisieme chapitre décrit la préparation des QDs AIZS dopés ainsi que leurs
propriétés optiques, structurales et magnétiques.

» Le quatrieme chapitre décrit la préparation d’un photocatalyseur hétérostructuré
associant des nanotiges de ZnO et des QDs AIZS ainsi que les performances de ce
catalyseur pour la dégradation d’un colorant sous irradiation visible.

» Un chapitre annexe présente les principes de caractérisation et les appareillages utilisés
dans le cadre de cette these.

Le manuscrit se termine par une conclusion générale ainsi que par les perspectives de recherche

sur les travaux réalisés.
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Introduction

Dans cette étude bibliographique, nous commencons par définir les Quantum Dots (QDs) puis
de décrire leurs propriétés structurales, electroniques et photophysiques tres spécifiques. Nous
abordons les différents types de structure, comme les matériaux coeur/coquille, puis présentons
les différentes stratégies de synthése des QDs. Nous mentionnons les applications possibles qui
soulignent I’importance des études menées sur les QDs. Ensuite, nous intéressons a la synthese
et a la caractérisation des Quantum Dots de semi-conducteurs ternaires cceur (AgInSy) et
cceur/coquille (AgInS2/ZnS) dopés ou non. Notre objectif est d’étudier 1’influence des différents
parametres de synthese sur I’amélioration des propriétés photophysiques de ces nanoparticules

préparees.

Les boites quantiques (Quantum Dots (QDs) en anglais) sont une classe particuliere de
nanoparticules fluorescentes ayant une taille comprise entre 1 et 10 nm. Il s’agit de nanocristaux
de matériaux semi-conducteurs, dont I’émission est ajustable en fonction de leur taille et de leur

composition, ce qui leur confére des propriétés électroniques, structurales, optiques et

surface

lié au
volume

électroniques exceptionnelles qui dépendent de leur important rapport

confinement quantique.

Les QDs de type coeur sont constitués d’un noyau inorganique de semi-conducteur recouvert
d’une couche de molécules organiques, dont la fonction est de stabiliser les surfaces des
nanoparticules et d’empécher leur agrégation. Dans le cas des QDs de type cceur/coquille, la
coquille recouvrant le coceur des nanoparticules rend les liaisons pendantes non actives et
constitue une barriere entre le cceur et le milieu extérieur, ceci permet de protéger la

nanoparticule et d’améliorer ses propriétés photophysiques (Figure 1.1).

23



Ceoeur

Coquille

<—Ligand

Figure 1.1. Structure schématique d’un quantum dots de type cceur/coquille.

.1.2  Effet de surface

Dans le solide massif, les propriétés dépendent principalement des atomes localisés dans le
volume du cristal. Par contre, un nanocristal posseéde une trés grande proportion d’atomes en
surface qui conditionnent les propriétés électroniques et optiques du matériau. Le nombre
d’atomes par nanoparticule peut varier de quelques centaines a des dizaines de milliers
d’atomes et dépend de la taille de la nanoparticule. La diminution de la taille du nanomatériau
entraine une augmentation du nombre d’atomes de surface (Figure 1.2). Par exemple, des
nanoparticules avec des tailles de 30, 10 et 3 nm auront respectivement 5, 20 et 50% de leurs
atomes en surface. Par conséquent, les particules les plus petites auront une plus grande surface

par unité de masse comparée au matériau massif [1].



Effet du rapport surface sur volume

92 % 76 % 63 % 52 %

Figure 1.2. Pourcentage d’atomes de surface en fonction de la taille.

Lors de la réduction de la taille des matériaux a I'échelle nanométrique, les effets quantiques
commencent a dominer. Ces effets peuvent modifier les propriétés mécaniques, optiques et
électroniques. Un exemple de ce phénomeéne est illustré par la variation de la bande interdite du
semi-conducteur sous forme de QDs par rapport au massif. Un contréle de la longueur d’onde

d’émission est possible en variant la taille des QDs.

Les semi-conducteurs ont une conductivité électrique intermédiaire entre celle des isolants (par
exemple les verres) et les conducteurs (par exemple les métaux). Contrairement aux
conducteurs dont les bandes de valence et de conduction se chevauchent, les semi-conducteurs
ont une bande interdite intrinséque appelée en anglais « gap ». Généralement, 1’énergie de gap
Eg est comprise entre 0,1 eV et 4 eV ; les électrons peuvent étre excites de la bande de valence
vers la bande de conduction énergétiquement supérieure en absorbant soit un phonon (chaleur)
ou un photon (lumiere). Cependant, si la bande interdite est trés grande (> 4-5 eV), I’excitation
des électrons vers la bande de conduction devient difficile et ces matériaux sont dits isolants
(Figure 1.3)

Pour gu'un photon excite un électron, il doit avoir une énergie minimale, hv, égale a I'énergie
de la bande interdite du semi-conducteur, dans ce cas le photon est absorbé. Un photon dont

I'énergie est inférieure a la bande interdite ne peut pas étre absorbé par le semi-conducteur.
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Figure 1.3. Représentation schématique des bandes d’énergie pour les différents types de

matériaux.

[.1.4  Relation entre la taille des QDs et I'énergie de gap

Dans les semi-conducteurs a 1’état massif, les bandes sont formées par I’hybridation des niveaux
d'énergie adjacents d'un trés grand nombre d'atomes et de molécules. Cependant, lorsque la
taille des particules atteint I'échelle nanométrique et que la quantité d'atomes diminue
considérablement, le nombre de niveaux d'énergie se chevauchant diminue, entrainant une
augmentation de la largeur de la bande. Comme les QDs sont de taille tres petite (quelques nm),

leur énergie de gap augmente par rapport & leur homologue a I’état massif.

Les points quantiques (quantum dots) sont considérés comme des matériaux de dimension zéro
et ont donc des propriétés optiques fortement dépendantes de la taille du nanocristal, en raison
de l'apparition de niveaux d'énergie discrets dans les bandes de valence et de conduction.
Comme le montre la Figure 1.4, il existe une relation entre la taille et la luminescence de ces
semi-conducteurs. En effet, une diminution de la taille des particules fait déplacer I’émission
vers les longueurs d'onde plus courtes du spectre électromagnétique. Lorsque le diamétre
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diminue suffisamment pour se rapprocher du rayon de Bohr de I’exciton, des effets de
confinement quantique peuvent étre observés et c'est la source des propriétés optiques uniques
de cette famille de matériaux. En conséquence, I'énergie de la bande interdite Eg de la
nanoparticule dépend de sa taille (Figure 1.4). En premiére approximation et dans 1I’hypothése
de nanocristaux (NCs) sphériques, le gap Eq d’un NC de rayon r est donné par 1’équation (1)

[3]:

E E massif 4 17T h%n?

1 ) 1.786e€% 1
me* mh* E0&r T

Equation (1)

avec .

- Eq le gap électronique d’un nanocristal sphérique de rayon r
- Eg™S |e gap du matériau massif

- h la constante de Planck réduite ; h = 1.0546x10734J.s

- me* et mh* les masses effectives de 1’électron et du trou

- me la masse de I’électron ; me = 9.1x107! kg

- & la permittivité diélectrique du matériau

- g0 la permittivité diélectrique du vide ; go = 8.854x10°12 F/m

Le rayon de Bohr (rg) est exprimé par l’équation (1) suivante :

re=0.053 & me (— + Equation (1)

Par conséquent, 1’énergie de gap dépend du rayon de Bohr rB selon 1’équation (III) :
Eq= Egmessif + (2 74”3 1) Equation (111)
Pour cette raison, les nanocristaux semi-conducteurs présentent des propriétés optiques

fortement dépendantes de la taille. La bande d'énergie interdite augmente lorsque la taille du

NC diminue et I'énergie de 1’émission est plus élevée.
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Figure 1.4. Variation de la bande d'énergie et de I’émission de QDs en fonction de la taille
[4].

I.1.5 Classification des semi-conducteurs en fonction de leurs dimensions
Les nanomatériaux présentent, au moins, une de leurs dimensions dans la gamme de 1 a 100

nm (Figure 1.5). lls peuvent étre classés comme suit :

(1) zéro dimensionnels (0-D) : toutes les dimensions sont confinées a I'échelle nanométrique,
tels que les QDs ;

(2) unidimensionnel (1-D) : deux dimensions de moins de 100 nm et aucun confinement le long
de la troisieme dimension, comme les nanotiges et les nanofils ;

(3) bidimensionnel (2-D) : deux dimensions sont hors du confinement et une seule dimension

est a I'échelle nanométrique telles que les nanofilms et les nanofeuilles ;

N
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(4) tridimensionnel (3-D) : ce sont des matériaux massifs.

o
QQ: /-/“
R

Nanoparticles, Quantum dots  Nanorods, Nanowires Nanosheets Bulk materials

Figure 1.5. Représentation schématique des possibilités de confinement dans un semi-

conducteur [5].

.1.6  Passivation

En raison de la petite taille des QDs, le rapport surface/volume des QDs est élevé. Les défauts
de surface agissent comme des « piéges » et peuvent considérablement influencer les propriétés
optoélectroniques. Ces défauts sont le plus souvent des centres de recombinaison non radiatifs

et peuvent entrainer une réduction du rendement quantique de fluorescence (Figure 1.6).

QDs non passivés QDs passivés
BC BC
Piégeage
— Etats piege de surfac
/
./ Recombinaison
i non-radiative

BV BV
Bas rendement quantique Haut rendement quantique

Figure 1.6. La passivation réduit la recombinaison non radiative et améliore le rendement

quantique de PL.
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La passivation des nanoparticules (fonctionnalisation de la surface) est le moyen le plus utilisé
pour obtenir des QDs plus tables. Cette modification peut étre réalisée soit par ajout de
molécules tensioactives soit en introduisant une coquille d’un autre matériau qui enrobe le ceeur.

C’est une méthode bien établie pour réduire les défauts de surface.

Ces derniers se comportent comme des « pieéges » pour les porteurs de charge (e’, h*) qui
peuvent former des centres de recombinaisons non radiatives qui réduisent le rendement

quantique de fluorescence (RQ).

En effet, la forte réactivité de la surface permet aux nanoparticules dispersées de s’associer les

unes aux autres pour former des agrégats de tailles de plus en plus grandes.

Par exemple, Jung et al. ont étudié le rble de la passivation de la surface sur les propriétés
photophysiques des nanoparticules semi-conductrices de taille comprise entre 1 et 20 nm. Le
grand rapport surface /volume conditionne les états de surface qui sont susceptibles de piéger
des électrons et / ou des trous, et induire une recombinaison non radiative de ces porteurs de
charge. Il en résulte une diminution du rendement de luminescence et de capacité
photovoltaique. Les auteurs ont montré que le recours a la passivation de la surface des
nanoparticules semi-conductrices s’est avéré important pour améliorer a la fois l'efficacité

luminescente et photovoltaique. [82]

Les QDs de type cceurs présentent généralement de mauvais rendements quantiques de
fluorescence et ne sont pas trés photostables. En raison de leur petite taille des QDs, les défauts
de surface sont prépondérants et favorisent des voies de décomposition non radiatives pour les
porteurs de charge électron-trou. La protection de ces QDs est nécessaire pour éliminer les
défauts de surface. Le revétement de surface des QDs par une coquille ayant une bande interdite
plus large est un moyen approprié pour ameliorer les propriétés optiques ainsi que la stabiliteé.
Le matériau de la coquille possede généralement une structure cristalline et des paramétres du

réseau proche de ceux du cceur pour faciliter la croissance de type épitaxial sur la coquille.

On distingue trois types de systeme coeur/coquille selon les positions des bandes de valence et
de conduction des matériaux cceur et coquille. Les systemes coeur/coquille peuvent étre de type
I, de type Il ou de type I inverse en référence a 1’alignement des bandes et de conduction de

leurs matéeriaux constitutifs, comme illustré a la figure 1.7.
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(i)

(ii)

(iii)

Energie

Type 1, la bande de conduction du cceur est plus faible en énergie que celle de la
coquille tandis que la bande de valence du cceur est d’énergie plus élevée que celle
de la coquille. Par conséquent, les trous et les électrons sont confinés dans le cceur.
Le revétement de cceurs avec des matériaux a large bande interdite est généralement
utilisé pour réduire les recombinaisons non radiatives et pour améliorer le rendement
quantique de fluorescence et la stabilité chimique (CdSe/ZnS, InP/ZnS, CIS/ZnS,
AIS/ZnS)

Type | inverse, le matériau de la coquille possede un gap plus petit que le matériau
du cceur, et la bande de conduction de la coquille a une énergie plus basse que celle
du cceur alors que la bande de valence a une énergie plus élevée que celle du ceeur.
(CdS/CdSe et ZnSe/CdSe).

Type |1, On distingue deux cas : (a) les bandes de valence et de conduction du cceur
sont plus basses en énergie que celles de la coquille, soit le cas de figure inverse.
Contrairement aux QDs de type I, I'un des électrons ou des trous est principalement
confiné dans le ceeur tandis que l'autre est confiné dans la coquille. (CdTe/CdSe et
ZnTe/CdTe).

Inte‘rface Interface Interface Interface
Coquille |
S Coeur |
Ceeur Coquille:
~ Ceeur 7 Coquillef
‘ Coquille - I
Eg(coeur) <Eg(coquille) EEg(coeur) >Eg(coquillé) Eg(cceur) = Eg(coquille)
Typel Typelinverse Type ll

Figure I.7. Alignements des bandes de conduction et de valence dans les systéemes

cceur/coquille de type I, I inversé et de type II.

Coeur
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1.1.8  Propriétés optiques
Les QDs se caracterisent par leurs propriétés optiques (photoluminescence et UV-visible) qui
dépendent de la morphologie et de la taille par effet de confinement quantique. Ces propriétés

sont exploitées dans divers secteurs technologiques.

1.1.8.1  Absorption UV-visible

Apreés excitation des QDs par une énergie supéricure ou égale a 1’énergie de gap, un photon est
absorbé et un spectre d’absorption peut étre enregistré (Figure 1.8a). Lorsque le semi-
conducteur posséde un diameétre plus petit que son rayon de Bohr (généralement quelques
nanometres), les électrons et les trous sont confinés et les niveaux d'énergie s’élargissent avec
des valeurs qui dépendent directement de la taille des nanocristaux. Ainsi, le seuil d’absorption
des QDs se déplace vers les grandes longueurs d’ondes lorsque la taille des particules augmente
(décalage vers le rouge). La forme et la largeur de ce signal dépendent de la distribution en

tailles des nanoparticules alors que la position dépend du gap et du diametre moyen des QDs

" 12 | 1/5 1/104 ,1/15

ainsi que de la nature du matériau. (Figure 1.8b)

iveau d'énergie plus élevé -
X
8 — AgiZn=1/1
- — AQIZN=1/2
Energie = Ag/lZn=1/5
§ e AQIZ0=1110
< AglZn=1/15

(b)

- ——y———
Niveau d'énergie inférje 300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm)

Figure 1.8. (a) Représentation schématique de I’absorption d’un photon et (b) spectres
d’absorption de QDs Ag-Zn—In-S préparés avec différents rapports molaire Ag/Zn [6].
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1.1.8.2  Fluorescence

La fluorescence est I’émission de photons apres excitation par une lumiere (Figure 1.9).
Lorsqu'un électron est excité de la bande de valence vers la bande de conduction, il laisse
derriere lui un trou qui peut étre traité comme une particule positive. Lorsque le matériau
reviendra a son état fondamental, le trou et I'électron se recombineront en émettant un photon

avec une énergie au plus égale a celle de la bande interdite.

Généralement, la longueur d'onde d'émission dépend de la taille de la particule (émission
décalée vers le rouge avec la taille). L’intensité de fluorescence dépend de la longueur d’onde

d’excitation AeX.

- |=— Ag/Zn=1/1
(a) Niveau d'énergie plus élevé 3_,\:%:1,2
| AgZn=1/5
| ——AgiZn=1/10
= Ag/Zn=1/15 |
E
z /
;- f
/
E
o y
i /
300 400 500 600 700 800

Niveau d'énergie inférieu

Wavelength (nm)

Figure 9.(a) Représentation schématique de 1’émission et (b) spectres d’émission normalisés
de QDs Ag-Zn-In-S avec différents rapports molaire Ag/Zn [6].

La bande de photoluminescence est déplacée vers des énergies plus faibles par rapport au pic

excitonique d’absorption. Ce décalage est appelé le déplacement de Stokes (Figure 1.10).
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Figure 1.10. Déplacement de Stokes [X].

La propriété la plus étudiée et exploitée des QDs est celle de fluorescence. Le rendement
quantique (RQ) de fluorescence est d’une importance majeure car il s'agit d'une caractéristique
physique d'une substance/particule. Il est souvent défini comme le rapport du nombre de
photons émis par le nombre de photons absorbés et permet donc de quantifier I’émission de
fluorescence.

La valeur du RQ est liée aux défauts de surface, a la dispersion de taille, a la présence ou non
d’une coquille et & la nature des ligands. Plus les QDs présentent de défauts, une mauvaise
stabilisation par les ligands, plus le rendement quantique de fluorescence sera faible.

Les valeurs de rendement quantique de fluorescence varient entre 0 et 1. Plus les valeurs de
rendement quantique de fluorescence sont élevées, plus le fluorophore est brillant et I'intensité
du signal de fluorescence est forte. Ce rendement quantique de 1’échantillon RQach est calculé
par rapport a celui d’un composé de référence de RQrer connu (généralement la référence est un

colorant organique) et a partir des spectres d’absorption et d’émission comme suit :

Féch . Aréf (néch)z
Fréf  Aéch nréf

RQéch: RQréf*

ou F, A et n sont respectivement 1’aire du pic d’émission, 1’absorbance mesurée a la longueur

d’onde d’excitation et n I’indice de réfraction du solvant.
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Le dopage des semi-conducteurs par des impuretés permet de nombreuses applications
technologiques en microélectronique et optoélectronique. L ’insertion d’une faible quantité d’un
élément étranger (le dopant) au réseau des QDs entraine notamment des changements dans les
spectres d’absorption et de fluorescence. Ces modifications sont relatives a la position et/ou a
I’intensité de la bande d’émission puisqu’elles sont dépendantes de la nature et de la
concentration en dopant. Ce dernier est considéré comme impureté ajouté qui agit comme un
centre de luminescence. Un niveau énergétique intermédiaire entre la bande de valence et la
bande de conduction du semi-conducteur va étre créé et la largeur de la bande interdite sera
modifiee (Figure 1.11). Le dopage permet de déplacer I’émission de fluorescence vers des
énergies plus faibles mais également de générer de propriétés physiques, par exemple du
magnétisme. Les dopants les plus utilisés pour les QDs sont des cations de métaux de transition

tels que Mn?*, Cu* ou Ag*.

Bande de conduction

Excitation /

Dopant

Bande de valence

Semi-conducteur

Figure 1.11. Mécanisme de I’émission de Fluorescence d’un semi-conducteur dopé.

Lors de la synthése des QDs, plusieurs parametres jouent un role important pour ajuster la taille

et la composition telles que la température [7], le temps de réaction (Figure 1.12) [8], la
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température et la vitesse d'injection, la réactivité et le rapport steechiométrique des précurseurs,

le solvant utilisé, la nature du ligand et le pH si la réaction est réalisée en phase aqueuse.

D’une fagon générale, les précurseurs sont initialement mélangés dans le solvant contenant le

ligand organique. La synthése des nanocristaux se déroule suivant deux processus : la

nucléation et la croissance. Apres la montée en température, les précurseurs en solution forment

des espéces nommés monomeres. La formation des QDs se réalise selon trois étapes qui sont

illustrés sur la Figure 1.12c.

0] Une augmentation rapide de la concentration de monomeres en solution et, par
conséquent, formation des germes jusqu'a ce que la sursaturation critique soit
atteinte,

(I)  Au cours de la nucléation, il y a une forte réduction de la concentration en
monomeres, ce qui empéche la formation de nouveaux noyaux et facilite donc la
monodispersité. La nucléation joue un réle important dans le contrdle de la taille du
nanomatériau final.

(1) Apres la nucléation, la croissance a lieu. Elle dépend de deux paramétres : les
réactions de surface et la diffusion des monomeres a la surface. Durant cette étape,
les nucléis se développeront sous forme de nanocristaux de taille de plus en plus
grande jusqu'a ce qu'un état d'équilibre soit atteint.
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Figure 1.12. Les différentes étapes de la synthése de QDs : nucléation homogéne par

I’injection rapide des précurseurs suivie de la croissance des germes.
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Les nanocristaux colloidaux de semi-conducteurs font 1’objet de developpements importants et
suscitent chaque jour un intérét croissant. Leurs propriétés d’absorption UV-visible et de
fluorescence exceptionnelle font de ces nanoparticules des outils dans de nombreuses

applications.

Les QDs les plus utilisés a I’heure actuelle sont binaires comme ceux du groupe II-VI1 ou I’on
retrouve notamment CdSe, CdS, CdTe et ceux du groupe IV-VI comme PbS et PbSe.
Malheureusement, la toxicité des QDs a base du Cd et du Pb limite leurs applications,
notamment dans le domaine biologique. Plus récemment, les QDs ternaires comme ceux du
groupe I-111-VI> ont émergeé et ils sont considérés comme une alternative aux QDs I1-VI
traditionnels en raison de leur faible toxicité. A nos jours, les semi-conducteurs CulnSy,
CulnSe; et AgInS; sont trois des principaux QDs ternaires étudiés [9-15].

Les QDs du type I-I1I-VI2, appelés composés chalcopyrites, sont composes d'éléments du
groupe | (Cu, Ag), du groupe 11 (Al, Ga, In, TI) et du groupe VI (S, Se, Te).Récemment, de
nombreux articles ont été publiés sur les QDs a cceur AgInSz (AIS) et ceeur/coquille
AgInS,/ZnS (AlZS) et concernent notamment 1’étude de leurs propriétés dépendantes de la
taille et la composition (Figure 1.13), leur synthése et leurs domaines d'application potentielle
dans les domaines biologiques, les diodes électroluminescentes (LED), les lasers, les cellules
solaires et les photocatalyseurs [16, 17, 18, 19, 20, 21].
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Figure 1.13. Relation entre la valeur de la bande interdite pour des compositions

sélectionnées de nanocristaux I-111-V1 et leur taille. [22]

Les QDs AgInS; possédent de nombreux avantages par rapport aux QDs binaires. On peut

notamment citer :

- une bande interdite accordable couvrant une large gamme de longueurs d'onde allant de
I’infrarouge proche a I’'UV,

- un coefficient d'absorption optique élevé dans le visible et le proche IR,

- une faible toxicité,

- un fort décalage de Stokes plus importants,

- une durée de vie de la photoluminescence ainsi qu’une photostabilité tres élevees.

I.2.1  Propriétés structurales de AgInS; et de AgInS,/ZnS
AgInSz (AIS) est un matériau & bande interdite directe variant de 1,87 a 2,03 eV selon sa
structure cristalline qui permet une émission de photoluminescence du visible au proche

infrarouge et qui est dépendante du rapport molaire Ag/In [23].
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AgInS; peut exister sous deux formes cristallines, chalcopyrite et orthorhombique. La phase
chalcopyrite (avec une structure quadratique) (Figure 1.14B) est thermodynamiquement stable
en dessous de 620°C [24,25], tandis que la phase orthorhombique (Figure 1.14C) est plus stable
a des temperatures supeérieures a 620°C. Les QDs AgInS; sont principalement formés dans la
phase chalcopyrite qui posséde une bande interdite directe de 1,87 eV (663 nm) et un coefficient
d'absorption élevé. Cependant, la phase orthorhombique est souvent obtenue en tant que phase
métastable lors de syntheses en solution et cela méme a basse température (<300°C). [26-28].

Ce phénomene est lié aux tres faibles dimensions des QDs.

ZnS blende Quadratique (Chalcopyrite) Orthorombique

4\ 7%

=)

(‘Pzﬁi . C)'O:"K

1.93a

C

(B) (C)

Figure 1.14. Représentation schématique de la structure cristallographique de AginS2de
structure chalcopyrite et orthorhombique ainsi que de ZnS cubique blende. (Légende : jaune :

S, bleu : Zn, gris : Ag, rose : In).

Les QDs AgInS, peuvent étre recouverts par une coquille ZnS qui améliore les propriétés
photophysiques. AgInS, et ZnS blende sont deux semi-conducteurs a gap direct et les
nanocristaux AgInS2/ZnS seront du méme type. La figure 1.14A représente la structure
cristallographique de ZnS cubique blende. Les QDs ZnS sont du types I1-VI et possédent une
large bande interdite Eq égale a 3.6 eV.

L’ajout de la coquille ZnS s'accompagne de la diffusion d'ions Zn?* dans le cceur AlS suivie
d'un processus d'échange partiel de cations conduisant a un alliage et donc a des QDs
quaternaires (AgInS2)x(ZnS)1—x [29—32]. Lors de la diffusion de Zn?* dans la structure AlS, le

remplacement de I’argent et 1’indium par le zinc provoque un changement de structure vers
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celle de cubique blende de ZnS. Les parameétres de mailles des deux structures sont assez
proches (a=b =5,8 Aetc=1.93 Adans AgIinS;eta=b =c =5,42 A dans ZnS).

Les QDs cceur présentent le plus souvent un faible rendement quantique en raison d’une
concentration élevée en défauts de surface. Par ailleurs, des défauts intra-bande interdite sont
présents tels que des lacunes et des interstitiels de soufre et d'argent (voir ci-dessous). Pour
améliorer la photoluminescence et la stabilité des coeurs AgInS2, I’ajout d’une coquille ZnS est
une technique classique permettant d’augmenter leurs performances. La composition graduée
des QDs AIZS diminue I'inadéquation entre les réseaux du cceur AIS et de la coquille ZnS et
favorise ainsi la production de nanocristaux présentant des rendements quantiques de PL élevés
[33].

Un décalage vers des énergies plus élevées des spectres d'émission PL est observé pendant
I'inter-diffusion cationique en raison de I'énergie de bande interdite plus élevée de ZnS par
rapport aux ceeurs AIS. Les QDs AIS et AIZS présentent une émission de PL large attribuée a
la recombinaison de paires donneur-accepteur (D-A) dans laquelle les électrons et les trous
photo-générés sont piégés dans des niveaux donneurs profonds (lacunes de soufre Vs et atomes
interstitiels d'argent Agint) et les niveaux accepteurs (lacunes d'argent Vg et atomes de soufre
interstitiels Sint) [34—36]. Les recombinaisons radiatives des porteurs de charges se produisent

via ces niveaux intra-gap, ce qui explique le grand décalage de Stokes observé.

Des QDs AIS et AIZS peuvent étre préparés via diverses stratégies de synthése illustrées a la
figure 1.15. Le cceur AIS est généralement préparé lors d’une premicre étape suivie de la
croissance de la coquille sur la surface du cceur. Parmi les procédés les plus couramment
utilisés, on peut citer les méthodes hydro/solvo-thermales, les méthodes d'injection a chaud, et
les procédés assistés par micro-ondes et les décompositions de précurseurs organometalliques

a haute température.
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Figure 1.15. Stratégies de synthése des QDs AlS et AIZS [37].

1.2.3.1  En milieu organique

Les premiéres syntheses des QDs AIS et AIZS ont été réalisees en milieu organique. Pour les
synthéses en milieu organique, le solvant peut également jouer le réle de stabilisant. En général,
ce type de synthese est réalisé a haute température (entre 200 et 300°C). La majeure partie des
QDs AIS et AIZS décrits dans la littérature sont préparés en milieu organique par
décomposition thermique de complexes organométalliques [38,39], par décomposition
thermique des précurseurs en présence de ligands [33,40,41] ou via la méthode d'injection a

haute température [42,43].

[.2.3.1.1  Décomposition thermique d’organométalliques

La synthese des QDs AgInS,/ZnS a été développée par Chevallier et al. par décomposition
thermique du (Agln)x-Zn,->x(S2CN(C2Hs)2)4 a 180°C sous argon pendant 30min [39]. Ensuite,
I’oléylamine (OA) est ajoutée au mélange maintenu a 180°C pendant 3min, ce qui permet aux

nanocristaux d’€tre stabilisés et disperses dans I'oléylamine. Un traitement thermique
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supplémentaire consistant en un chauffage de 30 min des nanocristaux a 180°C dans
I'oléylamine a été réalisé.

Dans un autre procédé, le précurseur séche a été directement dispersé dans l'oléylamine. Le
mélange est ensuite chauffé a 180°C pendant 20 min sous argon. Des nanocristaux AIZS avec
une valeur de X comprise entre 0,4 et 0,9 ont été synthétisés par cette méthode. Les résultats
montrent que la taille moyenne peut étre contrélée de 5,8 nm a 8,6 nm en faisant varier le temps
de réaction et la composition du précurseur. Une baisse de la taille moyenne des QDs AlZS
permet une augmentation du rendement quantique de photoluminescence. Ce dernier est de
49%, 58% et 78% respectivement pour X= 0.5, 0.7 et 0.9.

[.2.3.1.2 Décomposition thermique des précurseurs et des ligands

Mao et al. ont synthétisé des nanocristaux AIZS via un procédé en une étape a 210°C dans le
solvant octadécéne [31]. Les réactifs utilisés sont 1’acétylacétonate d'indium In(acac)s, le nitrate
d'argent AgNOg, le stéarate de zinc, le soufre, le dodécanethiol (DDT), la trioctylphosphine
(TOP) et l'acide oléique. Les parametres étudiés sont la concentration en zinc, le temps
réactionnel et la température de la réaction. Les diffractogrammes montrent la présence de la
phase tétragonale en début de synthése du ceeur AgInS2. Une évolution structurale vers un
réseau cubique blende est observée avec I’augmentation du temps réactionnel lors de 1’injection
du précurseur de Zinc. Les QDs AIZS obtenus sont de morphologie sphérique et leur taille
augmente avec le temps de reaction et passe de 1.9 nm a 6 min jusqu’a 3.3 nm aprés 30 min.
L'incorporation de Zn, méme a basse température, et I'échange cationique Ag* — Zn?* & des
températures plus élevées, influencent fortement les propriétés optiques des QDs [44]. En effet,
les spectres de PL des QDs AIZS montrent un déplacement vers le rouge a basse température
(2-6 min, 83-146°C) de 657 a 719 nm et un décalage vers le bleu a température plus élevée avec
diminution du rendement quantique de 14,1 a 5,5%. Avec I’augmentation du temps de réaction
et de la tempeérature, les spectres de PL sont déplacés vers le bleu avec Aem de 636, 624 et 613
nm pour les QDs AIZS respectivement a 8 min (182°C), 10 min (210°C) et 12 min (210°C). Le
rendement quantique augmente de 3.4% a 8 min jusqu’a 18.8% a 12 min et continue a croitre
jusqu’a 31,7% apres 30 min a 210°C.

Cependant, nous notons que ces QDs sont synthétises a haute température, sous atmosphere

inerte et dans des solvants organiques toxiques, ce qui limite leurs applications directes.

La synthése colloidale des QDs en milieu aqueux a été optée par Weller et al. en 1996 [45].

Comparée a la synthése des QDs AIS ou AIZS dans des milieux organiques, la synthése en
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phase aqueuse est plus reproductible, peu colteuse, respectueuse de l'environnement et mieux
encore les échantillons préparés sont directement solubles dans I'eau.

Cependant, développer une méthode facile, générale et peu colteuse pour la préparation de QDs
AIS et AIZS possédant d’excellentes propriétés optiques restent un challenge notamment pour
le transfert de ces QDs dans diverses applications. Ces nanocristaux AIS et AIZS sont
recouverts d’une couche de ligands organiques (carboxylates, amines, phosphines...) qui ont
pour but d’assurer la dispersion colloidale de ces objets et de passiver leur surface.

Les syntheses en milieu aqueux de QDs AIS et AIZS peuvent étre réalisées en utilisant
différents agents de surface. Le glutathion (GSH), GSH associé a la cystéamine ou au citrate de
sodium sont les ligands les plus couramment utilisés pour la préparation de QDs de haute qualité
[46,47,53-58]. Quelques publications décrivent également I'utilisation d'acide thioglycolique
(TGA) ou de TGA associé a I’acide poly(acrylique) [61,62], de I’acide 3-mercaptopropionique
(3-MPA) [59], de I’acide mercaptosuccinique associé au citrate de sodium [48], de la cystéine
[49,50], de la N-acétylcystéine (NAC) [60], de la poly(éthylénimine) (PEI) [51,63], de la
gélatine [52], du carboxyméthylcellulose [64] et le chitosan [65].

[.2.3.2.1  Synthése Hydrothermale

La synthese hydrothermale est une méthode facile et efficace de préparation de nanomatériaux
inorganiques [46-52].

Hu et al. ont synthétises des QDs AgInS: hautement luminescents via une méthode
hydrothermale en utilisant du L-glutathion (GSH) et du citrate de sodium (SC) comme ligands
[47]. L’émission de fluorescence de ces QDs peut étre déplacee de 575 nm a 650 nm, le
rendement quantique peut atteindre jusqu'a 21,6% et la durée de vie de photoluminescence peut
arriver jusgqu'a 414,9 ns avec le rapport Ag/in de 1:4.

Suite a ce travail, Chen et al. ont préparé des QDs ceeur/coquille AgInS2/ZnS [46]. L’émission
des QDs AIS/ZnS est fortement améliorée par rapport aux coeurs AIS, déplacée entre 550 et

600 nm et le rendement quantique augmente de 21,6 a 45,7%.

[.2.3.2.2  Synthése sous irradiation micro-onde

Les QDs AIZS peuvent également étre préparés sous irradiation micro-onde [53,54]. Par
exemple, des nanocristaux AIZS stabilisés par GSH, fortement luminescents et de faible
toxicité ont été synthétisés par Xiong et al. [53]. Les QDs AIS cristallisent dans la phase
tétragonale puis une évolution est observée vers une structure cubique blende apres introduction
de la coquille ZnS autour du cceur. Ces nanoparticules sont de forme sphérique et ont une taille

moyenne de 2,5 nm. En analysant les propriétés optiques de ces QDs, I’émission de
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fluorescence du cceur est centrée & 570 nm avec un rendement quantique de 14%. Une forte
augmentation du rendement quantique est observée apres ajout de la coquille ZnS (40%),

I’émission est décalée vers le bleu (553 nm) et la durée de vie de PL est élevée (424,5 ns).

Via une méthode trés proche, Mir et al. ont obtenu des nanocristaux AIS et AIZS présentant
respectivement des rendements quantiques de 26 et 49% et des durées de vie de fluorescence
de 326 et 438 ns [54].

1.2.3.2.3  Synthéses sous reflux

La synthése des QDs des AIS et AIZS en milieu agueux a reflux a été décrite par plusieurs
groupes. Nous nous sommes focalisés sur cette méthode dans notre travail. Les ligands les plus
utilisés sont le glutathion (GSH) [55-58], I’acide 3-mercaptopropionique (3-MPA) [59] et la N-
acetylcysteine (NAC) [60].

Deng et al. ont synthétisé des QDs ternaires AlS et quaternaires des AIZS solubles dans I'eau
et ont démontré leur tres faible toxicité [55]. Ces nanocristaux sont préparés a reflux pendant
4h et a I’air en utilisant le ligand GSH et les précurseurs In(OAc)z, AgNOs, Zn(OAc),, et
différents source du soufre tels que le thioacétamide (TAA), la thiourée (TU), Na2S20s3 et NaS.
Le pH du mélange réactionnel a été ajusté a 8,5 lors de la synthése. La phase cristalline est
tétragonale pour AgInS; et cubique blende apres introduction de la coquille ZnS. Les spectres
d’émission de PL des QDs AIZS prépares avec le TAA sont décalés vers le bleu (de 560 vers
545 nm) et les rendements quantiques varient de 15 a 22% avec la diminution de la
concentration d’Ag de 0.7 a 0.2 mM. Comme précédemment, un décalage vers 525 nm est
observé avec 1’augmentation de la concentration en zinc de 1 a 2.5 mM (rendement quantique
de 15%). En utilisant NazS, I’émission est modulable de 600 a 560 nm en faisant varier le
rapport Ag/S de 0.2:2 a 0.2:5. Le meilleur rendement quantique obtenu est de 30% pour une
émission centree a 575 nm. NazS est la meilleure source de soufre comparé a TAA, TU et
Na2S20a.

Liu et al. ont synthétisé en une seule étape des QDs AIZS hautement luminescents au milieu
aqueux en utilisant l'acide 3-mercaptopropionique comme agent stabilisant [59]. Les
précurseurs AgNOs, Zn(OAc)2 et In(OAc)s sont mélangés des le départ et il n’y a pas de
préparation préalable du cceur. Par la suite, NaoS est injecté dans le mélange avant chauffage a
100°C. L’influence du rapport molaire des précurseurs, du pH de la réaction et du temps de
réaction ont été étudiés. Le diffractogramme de ces QDs correspond a la structure hexagonale
AgInZn,S4 (JCPDF25-0383). Les QDs sont quasi-sphériques (~3 nm de diametre). Le meilleur
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rendement quantique est de 41,2% et la durée de vie moyenne de fluorescence est de 262,55 ns
pour les QDs AIZS préparés avec le rapport molaire Ag : Zn:S:In: MPA=0.2:1:4:2:15
apH9,5.

Tres réecemment, de nouveaux QDs Ag-In-S ont été préparés par la méme méthode en utilisant
la N-acétyl-L-cystéine (NAC) comme ligand [60]. Ce dernier est ajouté aux précurseurs AgNOs
et In(NOs)z et le pH de la solution est ajusté dans la plage de 7,5 a 9,0. Puis, une solution de
Na.S est injectée a la solution précédente et le mélange est chauffé au reflux. Différents
parametres expérimentaux ont été étudiés pour optimiser et améliorer les propriétés optiques de
ces QDs tels que le rapport molaire In : NAC : Ag: NazS, la concentration en In, la température,
le pH et le temps de reflux. Les résultats démontrent que les QDs Ag-In-S possédent une taille
de 3 a 4 nm avec une émission intense dans la région jaune-orange et de rendement quantique

peut atteindre 32%.

Le pH du milieu réactionnel joue un role essentiel dans les propriétés optiques des QDs lors de
la synthése en milieu aqueux. Xiong et al. ont étudié I'influence du pH sur les spectres de PL
des QDs AgInS; stabilisés par le ligand GSH [53]. Une augmentation du pH de 8,5 a 10,5

conduit a une baisse de I'intensité de PL des QDs AgInS..

La température est un parametre important pour contréler la croissance des QDs. La plage de
température dépend du solvant et du mécanisme de formation du cceur ou de la coquille. La
décomposition thermique de précurseurs organométalliques n’a lieu qu’a haute température
(généralement plus de 200°C). Chung et al. ont étudié I’effet de la température pour la
préparation des QDs AIS en milieu organique et ont observé un accroissement de la taille des
nanocristaux avec l'augmentation de la température réactionnelle et un décalage vers le rouge
des spectres de PL en raison de la réduction de I'effet de confinement quantique [38]. Une étude
similaire sur les QDs AIZS a été réalisée réecemment par Zeng et al. [66]. L'intensité de PL
augmente avec la température de réaction de 180 a 230°C, puis baisse de 250 a 270°C. Le
rendement quantique absolu maximal des QDs AIZS prépareés a 230°C atteint 58%, puis chute
de 41 a 11% pour les QDs AIZS préparés a 250 et 270°C, respectivement.
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Une augmentation du temps de réaction est bénéfique a la croissance des nanocristaux.
Cependant, des temps de réaction prolongés peuvent conduire a une agrégation de petits

cristaux avec une large distribution de taille et affectent également la stabilité des QDs.

Plusieurs équipes ont examiné I’influence du temps de réaction sur les propriétés des QDs AIZS
[46,47,51,52,61,67]. Par exemple, Liu et al. ont constaté que les spectres d'absorption ne
variaient plus aprés 30 min de réaction, ce qui indique que les QDs sont formés [59]. Au
contraire, l'intensité des spectres de PL augmente continuellement avec le temps de réaction et
atteint son maximum apreés 4,5 h en raison d’une meilleure passivation des défauts de surface.

La diminution observée apres 4,5 h pourrait s'expliquer par une décomposition des ligands.

De nombreuses publications portent sur I’influence du rapport des précurseurs (notamment du
rapport Ag:In) sur les propriétés optiques (intensité, longueur d’onde d’émission) des QDs AIS
et AIZS. Lorsque le rapport Ag:In est faible, un déplacement de I’émission a de fortes énergies
est observe, ce qui indique un élargissement de la bande interdite Eg [48,51,54,63]. Par
exemple, Liao et al. ont préparé des QDs AIS a 180°C avec un temps de réaction de 10 min en
faisant varier le rapport Ag/In. Avec la diminution de ce rapport, I'émission des QDs est
déplacée de 610 nm a 436 nm et s’accompagne d’une baisse de l'intensité de PL [68]. Des
résultats similaires ont été obtenus par Cai et al. qui ont observé un décalage vers le rouge, de
610 a 720 nm, avec 1’augmentation du rapport Ag/In, indiquant une diminution de 1’énergie de

la bande interdite et une augmentation de la taille des particules [69].

Lors de la synthése des QDs AIZS, le rapport Ag/Zn joue également un role clé sur I’émission.
Song et al. ont étudié I’effet de ce paramétre en variant le rapport Ag/Zn de 1/6 a 1/1 et ont
observé un deplacement du pic d'émission de 650 a 560 nm ainsi qu’une augmentation du
rendement quantique de 15 a 26% [49]. Un échange cationique de Ag* par Zn?* ainsi qu’une

passivation du cceur par ZnS sont a I’origine de ces résultats.

Dans ce travail, I’influence des rapports Ag/In et Ag/Zn a également été étudié et les résultats

seront décrits dans le chapitre 11.

Pour contrdler la taille du ceeur et/ou I'épaisseur de la coquille, la concentration des précurseurs

est un parameétre important. La taille finale des particules dépend de la concentration en réactifs
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et de la diffusion des monomeéres a la surface des cceurs en formation. Le nombre de germes
formés aprés injection des précurseurs est moindre a faible concentration, de sorte que les
monomeres formeés plus tard entrent en collision avec des cceurs déja formés, ce qui conduit a
des nanoparticules de plus grande taille. Lorsque la concentration en réactifs est élevee, de
nombreux germes se forment apres injection, ce qui conduit a des nanoparticules de plus petites

tailles.

En effet, comme il est décrit pour le travail de Kobosko et al. [83], un décalage de la bande
d’émission vers le bleu est observé avec I'augmentation de la teneur en zinc en comparant trois
compositions de nanoparticules AIZS préparés avec des rapports de précurseurs de Ag/In/Zn
de3:6:1,2:6:2etl:6:3. Lerendement quantique de fluorescence augmente plus que la
quantité de zinc est incorporé dans les nanoparticules de 17,3% jusqu’a 26,5%. L analyse par
microscopie électronique a transmission MET montre une légére diminution de la taille de ces
NPs AIZS. En effet, avec des rapports de précurseurs de cations Ag/In/Znde3:6:1etl1:6: 3,

la taille varie, respectivement, de 4,3 a 3,7 nm.

Pour les QDs cceur/coquille, le matériau de la coquille doit se développer a la surface du cceur.
Pour que ce revétement soit uniforme, la vitesse de formation de la coquille doit étre lente. Par

conséquent, une faible concentration en précurseurs est requise.

L'influence de I'épaisseur de la coquille ZnS sur l'intensité de PL des QDs cceur/coquille
AIS/ZnS a été étudié par Chen et al. [48]. En raison de la concentration importante en défauts
de surface, I’intensité de PL des cceurs Ag-In-S préparés est faible. Apres la croissance d'une
monocouche de ZnS, l'intensité de PL augmente d’un facteur six car les défauts sont gommeés.
L'intensité de PL continue d’augmenter avec I'épaisseur de la coquille ZnS. Simultanément, un
déplacement vers des longueurs d'onde plus faibles, de 601 a 554 nm, a été observé en raison

de la diffusion des ions Zn?* dans le cceur pour former des QDs Ag-In-Zn-S.

Pour ce qui est de I’influence de la nature des précurseurs et de leur réactivité, Chenet al. ont
préparé des QDs AIS et AIZS avec différents précurseurs d'indium (acétate d'indium et chlorure
d'indium) [70]. Pour les NCs AIS et AIS / ZnS preparés par In (Ac) 3, la diffusion de la coquille
de ZnS sur les cceurs AIS provoque le décalage vers le bleu des spectres de photoluminescence
de 596 nm pour les QDs AIS avec un rendement quantique 15% a 604 nm pour les QDs AlZS
avec un rendement quantique de 40%. En utilisant du chlorure d'indium, le décalage de la bande
d’émission vers le bleu est observé de 660 nm pour le cceur AIS jusqu’a 641nm pour le

cceur/coquille AIS/ZnS avec presque un rendement quantique inchangé d’environ 31%.
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L’absence de I’amélioration du RQ entre AIS et AIZS indique que les défauts de surface du
cceur a base du InClz pourraient étre plus faibles et par la suite la quantité du zinc incorporé sera
trés petites. Les déclins de photoluminescence montrent également que la durée de vie des QDs
AIS et AIZS préparés avec le chlorure d'indium sont 2 a 4 fois supérieurs a ceux des QDs
correspondants préparés avec 1’acétate d'indium. De plus, les QDs préparés avec le chlorure

d'indium présentent une meilleure résistance au photoblanchiment.

La concentration en ligand joue un réle clé sur la morphologie et la taille des QDs. Le ligand
s'adsorbe sur le QD, génére une charge uniforme a sa surface, réduit la probabilité

d'agglomération et permet la production de nanoparticules de petites tailles.

Wang et al. ont préparé des QDs AIS en utilisant le polymere polyéthylénimine (PEI) comme
ligand et ont varié sa concentration de 0,25 a 5 mg/mL [51]. L'intensité de PL est maximale
pour une concentration en PEI de 1,25 mg/mL. Une quantité appropriée de PEI peut donc
efficacement passiver les défauts de surface, ce qui entrainera une augmentation significative
de l'intensité de PL.

Plusieurs équipes ont préparé des QDs AlS et AIZS dopés en métaux de transition (Mn [71-73]
ou Cu [74,75]).
Des QDs AIZS dopés Mn?* ont été synthétisés par Chen et al. en milieu organique [76]. Les
résultats montrent qu’une augmentation du pourcentage de dopant provoque un déplacement
des spectres de photoluminescence vers les faibles énergies ainsi qu’une diminution du
rendement quantique de 53% a 7%. Deux voies possibles ont été identifiées pour la
recombinaison électron-trou dans les QDs AIZS:Mn :
- l'une provient des états pieges de l'alliage Mn-AIZS et contribue a la décroissance rapide
de la durée de PL,
- P’autre provient de la transition entre les états “T1 et 5A; et est responsable du déclin lent
de la PL. (voir figure 1.16)

48



r_:::::: Mn aTl EEEEE® Mn 4Tl
Alloy or

Trap States

W= hv(13)

Excitation
Excitation

www—hv (71)

EEEEES MneAl EEEEEN Mn6A1

| o u | o = = = u
T W G VB

Figure 1.16. lllustration des deux voies possibles pour la recombinaison électron-trou dans les
QDs AIZS dopées en Mn?* [76].

Song et al. ont étudié le dopage des QDs AIS en Ga®*" par ’échange cationique In®— Ga**
[77]. L'analyse des spectres d'absorption et de PL des QDs AGIS (AgGaxlni—«S2) et AGS
(AgGaS;) a permis de comprendre I'évolution de la largeur de la bande interdite lors de ce
dopage. Comme pour les QDs AlS, les spectres d'absorption des QDs AGIS ne présentent pas
de pic excitonique. Avec l'incorporation de Ga®* dans le réseau cristallin, le début de
I’absorption est progressivement déplacé de 595 nm pour AlS a 450 nm d’AGS. Simultanément,
la longueur d'onde d’émission PL baisse de 719 nm pour AIS a 548 nm pour 1’échantillon AGIS
de composition AgGao,7glne21S2,12. Ces résultats montrent clairement un élargissement de la

bande interdite lors du dopage par Ga®* ou de la formation de 1’alliage.

Galiyeva et al. ont étudié la préparation des QDs quaternaires dopés en manganese Mn: AlZS
de formule (AgInS2)x (MnS)y (ZnS)1-x-y, via une decomposition thermique des précurseurs Ag,
In, Zn et Mn en présence d'oléylamine et le dodécanethiol [41]. Deux types de QDs AIZS ont
été préparés en absence de manganese avec les proportions Ag/In/Zn de 0,02/0,02/0,16 et de
0,06/0,06/0,08. Les premiers QDs émettent dans le vert et les seconds émettent dans 1’orange.
Le maximum de la bande d’émission est a 540 nm avec un rendement quantique de 46% pour
les QDs qui emettent dans le vert et a 660 nm avec un rendement quantique de 62% pour ceux
qui émettent dans 1’orange. Pour les deux types de particules, un léger décalage vers des
énergies plus basse (un décalage de la bande d'émission vers le rouge) est observé lors de
l'augmentation de la teneur en Mn?* avec diminution des rendements quantiques de PL mais
restent élevés (53-31%) jusqu'a 50% dopage en Mn?*, ce qui suggére une diminution de la

bande interdite et donc une modification des états électroniques du coeur AIZS. L'incorporation
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diions Mn?* dans le noyau AIZS peut également générer des transitions de sous-bandes
interdites supplémentaires et ces valeurs diminuent de 2,52 4 2,31 et de 2,93 & 2,83 eV pour les
QDs AIZS émettant dans l'orange et dans le vert, respectivement, lors du changement de

concentration de Mn%*de 25 a 75%.

Le mécanisme PL pour les QDs AIZS présenté montre la recombinaison radiative de paires D
— A. La position de I'état du piége A par rapport a I'état Mn?*, 8A; détermine le processus de
recombinaison. Si I'état du piége A est situé en dessous de I'état Mn?* 8Ay, la transition *T; —
®A; typique de Mn?* est alors observée. La dépendance de la bande d'émission PL avec la teneur
en Mn?* suggére qu'un nouvel état de piége dépendant de Mn?* et situé au-dessus de I'état A1
et avec une énergie progressivement plus élevée apparait tout en augmentant la charge Mn?*
des QDs dopés comme le démontre le décalage progressif vers le rouge de 1’émission de

fluorescence avec I'augmentation de la teneur en Mn?*.

1.2.6  Domaines d’applications
Les applications des QDs AIS et AIZS sont multiples et le paragraphe suivant décrit quelques

utilisations de ces nanomateriaux (Figure 1.17).

Figure 1.17. Différentes applications des QDs (a) diodes électroluminescentes, (b) imagerie
de fluorescence et (c) cellules photovoltaiques.
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L'activité photocatalytique des QDs AIS et AIZS a été évaluée pour la dégradation de colorants
et d’autres contaminants organiques [78]. Les QDs AIS (émission & 606 nm) et AIZS (émission
a 592 nm) ont notamment été utilisés pour la dégradation de la Rhodamine B (RhB) sous
irradiation UV. Au bout de 40 min d’irradiation, les taux de dégradation du colorant sont
respectivement 76 et 65% avec les QDs AIS et AIZS. L’activité photocatalytique supérieure
des QDs AIS est attribuée a la plus faible recombinaison des porteurs de charge dans ces

nanocristaux.

Les QDs AIS ont également un fort potentiel dans les applications photoélectriques [79]. Des
clusters AIS ont été déposés par voie hydrothermale a la surface de réseaux de nanotiges de
TiO2 déposés sur un substrat FTO. L’étude des performances photoélectriques montrent que les
nanoparticules AIS permettent d’améliorer les performances de la photoélectrode. L’efficacité
de conversion énergétique de la photoélectrode est de 1,039%, valeur largement supérieure a
celle de TiO..

Les diodes électroluminescentes sont 1’une des applications les plus prometteuses des QDs AlS
en raison de leur forte absorption sur une large plage du spectre visible et de leurs bons
rendements quantiques de fluorescence. Hong et al. ont évalué I'efficacité lumineuse et I'indice
de rendu des couleurs (IRC) de diodes électroluminescentes blanches (LED) composées de
nanocristaux AgInS2/ZnS et AginsSe/ZnS [30]. En effet, la FWHM de la bande d’émission de
AgInS>-ZnS et AginsSg—ZnS est considérablement élevée dans deux types de NCs (> 100 nm
pour AgInS2/ZnS, > 95 nm pour AgInsSg/ZnS) en raison des transitions radiatives dans les
niveaux D—A qui est une caractéristique souhaitable pour réaliser des LED blanches avec un
IRC élevé. Les analyses ont montré que le flux lumineux des NCs AgInsSg/ZnS était plus élevée
que celui des AgInS,/ZnS lors de I’augmentation du courant appliqué de 10 a 120 mA. De
méme, les efficacités lumineuses des LED basées en AgInS2/ZnS (préparés a 120-180°C et a
160-180 °C) et AgInsSg/ZnS (préparés a 120-180°C et a 160-160 °C) sont 13,3, 12,5, 53,1 et
28,5 Im W, respectivement. Le rapport d'amélioration de I'efficacité lumineuse selon le
meilleur AgInsSs/ZnS NCs a été augmenté de 3,28 a 4,05 par rapport au meilleur AgInS2/ZnS

lors de I’augmentation du courant appliqué.
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Les QDs AIZS ont également un fort potentiel dans de nombreuses applications biomédicales
en raison de leurs rendements quantiques de fluorescence élevés, de leur photostabilité et de
leur trés faible toxicité. Chang et al. ont préparé ces QDs en milieu organique puis les ont
dispersés en milieu aqueux a I’aide d’un polymére amphiphile, le poly(maléiqueanhydride-alt-
1-octadecéne) (PMO). Ces QDs ont été conjugués a I'acide folique et ont servi au marquage des

cellules tumorales du carcinome hépatique humain [80].

Les cellules solaires a couche mince fabriquées en utilisant des films AIS comme couche
absorbante ont également testées avec succes [81]. Des réponses photovoltaiques reproductibles

avec des rendements de conversion allant jusqu'a 0,50% ont été obtenues.

Conclusion

Ce premier chapitre bibliographique montre que les nanocristaux ternaires de la famille I-111-
VI ont récemment généré un trés fort intérét en recherche en raison de leurs excellentes
propriétés optiques et de leur faible toxicité. La majeure partie des synthéses de ces
nanocristaux décrites dans la littérature ont été réalisées en milieu organique, généralement par
décomposition thermique de précurseurs organométalliques ou de sels en présence d’un ligand
(amine ou thiol a chaine alkyle). Les QDs obtenus sont lipophiles et ne peuvent étre dispersées
que dans des solvants a faible polarité (hexane, chloroforme, toluéne, ...), ce qui peut poser
probléme pour certaines applications, notamment biologiques. Dans ce travail, nous nous
intéresserons au développement de nouvelles méthodes de synthése en milieu aqueux de QDs

ternaires AlS et quaternaires AlIZS.
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Chapitre 1l : Etude des propriétés
structurales et optiques des Quantum
Dots Ternaires AlS et Quaternaires
AIlZS non dopés
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Introduction

Ce chapitre est divisé en deux parties et est consacré a 1’étude des propriétés structurales et
optiques du quantum dots (QDs) ternaires (cceur) de AgInS; et quaternaires (cceur/coquille) de
AgInS2/ZnS non dopés. Ces nanocristaux de semi-conducteurs possédent des propriétés
structurales et optiques que 1’on peut contrdler a la fois par leur taille ainsi que leur composition.
Les échantillons ont été caractérisés par différentes techniques telles que la diffraction des
rayons X (DRX), la microscopie électronique en transmission (MET), la microanalyse en
dispersion d’énergie X (EDX), la spectroscopie des photoélectrons X (XPS), la diffusion
dynamique de la lumiére (DLS), la spectroscopie d’infrarouge a transformation de Fourier (FT-
IR), la spectroscopie d’absorption UV-Visible et la spectroscopie de photoluminescence (PL).
Les résultats de ce travail sont présentés dans notre article publié en avril 2020 dans « Journal
of Inorganic Chemistry ».

Maroua Mrad , Tahar Ben Chaabane, Hervé Rinnert, Balan Lavinia, Jordane Jasniewski, Ghouti
Medjahdi, Raphaél Schneider, «Aqueous Synthesis for Highly Emissive 3-Mercaptopropionic
Acid-Capped AIZS Quantum Dots », Inorg. Chem., 2020, 59, 6220-6231.

Nous nous sommes intéressés initialement a la synthese en milieu aqueux de QDs ternaires a
cceur AgInS; (AIS). Puis, nous avons introduit une coquille ZnS a la périphérie des QDs AIS
afin de préparer des nanocristaux quaternaires AgInS,/ZnS (AIZS). Le 3-MPA a été utilisé
comme agent de surface pour stabiliser les QDs. Une partie de nos travaux vise également
I’étude de I’influence du rapport molaire Ag/In (1/60 ; 1/30 ; 1/15; 1/5; 1/3; 1/2 ; 1/1 et 2/1)
sur les propriétés optiques des nanocristaux.

Le 3-MPA possede une fonction thiol S-H qui est déprotonnée a pH supérieur a 10. Ce ligand
permet de créer une liaison covalente forte Métal-S qui assure une forte stabilité colloidale aux
QDs obtenus.

Les syntheses ont été réalisées dans des conditions inertes sous atmosphére d’argon.

Le nitrate d'indium hydraté In(NO3)3-xH20, le nitrate dargent AgNOs, lacide 3-
mercaptopropionique (3-MPA) C3HsO2S, le sulfure de sodium nonahydraté NazS-9H0,

I'nydroxyde de sodium NaOH et 1’éthanol absolu EtOH ont été utilisés sans autre purification.
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Toutes les solutions ont été préparées en utilisant de I'eau ultra pure comme solvant. Les

caractéristiques de ces réactifs sont données au tableau suivant :

Réactif Provenance Pureté
IN(NO3)3-xH20 Sigma 99,99 %
AgNO3 Fluka 99,5%
3-MPA Sigma 99%
Na2S.9H20 Alfa Aesar 98%
NaOH VWR 99%
EtOH VWR 100%

11.1.1.2  Protocole de synthése

Pour toutes les synthéses, la quantité de précurseurs métalliques n (Ag* + In®") a été fixée 20,5
mmol et le rapport molaire Ag/In a été varié de 1/60 a 2/1.

Une synthese représentative des QDs AIS utilisant un rapport Ag/in de 1/5 est décrite ci-
dessous.

Dans un ballon tricol, 0,083 mmol de AgNOs, 0,417 mmol de In(NO3)3-5H,0 et 0,2 M de 3-
MPA sont solubilisés dans 25 mL d’eau ultrapure. Le pH de la solution a été ajusté a 8,5 par
addition goutte a goutte d’une solution aqueuse de NaOH 2M. Des complexes Métal/3-MPA
sont formés. Le mélange est dégazé sous argon pendant 30 min. Ensuite, Na>S-9H.0 (0,35
mmol) dans 2 mL d'eau est rapidement injecté et le mélange est agité pendant 15 min a
température ambiante. La température est alors portée a 100°C et des prélevements réalisés
toutes les 30 minutes pour le suivi de la croissance des QDs. Les étapes de synthése sont

présentées figure 11.1.

. Ar

1 |

g pH 8.5 c 100°
v
. 3-MP.

Figure I11.1. Schéma représentatif des étapes de la synthése des QDs AIS en phase aqueuse.
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11.1.2 Synthése des QDs AgInS,/ZnS

1.1.2.1  Réactifs utilisés
Pour la synthése des QDs cceur/coquille AIZS non dopés, nous avons utilisé les mémes réactifs
que pour la synthese des QDs AIS. L'acétate de zinc dihydraté Zn(OAc).-2H20 a été employé

comme précurseur pour former la coquille.

1.1.2.2  Protocole de synthése

Pour d’améliorer les propriétés optiques du ceeur AgInSz, une coquille ZnS a été déposée a la
surface des nanoparticules. La bande de conduction de AIS est plus faible en énergie que celle
de ZnS tandis que la bande de valence de AIS est d’énergie plus élevée que celle de ZnS. Donc
on peut conclure que la structure cceur/coquille du matériau AIS/ZnS est de type 1.

A la solution brute de QDs AIS & 100°C, on ajoute lentement 1 mmole de Zn(OAc)2-2H20 dans
2 mL d'eau et le mélange est maintenu & 100°C. Au cours de la croissance des QDs AIZS, des
prélévements ont été réalisés toutes les 30 minutes pour suivre leur croissance.

Apres le temps optimal de la réaction, la solution est refroidie a température ambiante puis
centrifugée (4000 tours/min pendant 15 min) pour éliminer les agrégats. Les QDs AIZS sont
récupérés par précipitation a 1’aide d’EtOH absolu puis centrifugation (4000 tours/min pendant
15 min). Les QDs sont purifiés par lavage avec I’EtOH absolu avant séchage sous vide a

température ambiante pour caractérisation ultérieure.

NaZS J

AgNOS‘ Nucléation  Croissance

In(N03)3) . ‘?1'.{.,;'5'-' ’

3-MPA

Figure 11.2. Schéma de synthése des QDs AIZS.



[[.2 Etude des QDs ternaires AgIns;

Les noyaux AlS ont été préparés dans des solutions de concentration définie en sels métalliques
(nagh + Nin®* = 0,5 mmol) et en utilisant 25 mL d’une solution aqueuse 0,2 M de ligand 3-MPA
dont le pH a été ajusté (voir ci-dessous). Puis, une solution aqueuse de NaS est injectée et le
mélange est chauffé a 100°C. Plusieurs parameétres expérimentaux ont été variés afin
d’optimiser les propriétés optiques des QDs cceur AgInS> (AIS) puis ceux des QDs
cceur/coquille AgInS2/ZnS (AIZS).

I1.2.1  Optimisation des paramétres de synthéese

11.2.1.1  Effet de la concentration de Na;S injectée

L’influence de la quantité de Na»S.9H20 sur les propriétés optiques atout d’abord été étudiée
(Figure 11.3). Une diminution progressive du rendement quantique de photoluminescence a été
observée avec 1’augmentation de la quantité de NaS injectée : 15,6, 11,4, 9,1, 6,9 et 5,5% en
utilisant respectivement 0,35, 0,41, 0,5, 0,625 et 0,833 mmol de NazS. Dans la suite de ce
travail, nous utiliserons 0,35 mmol de Na>S pour 0,5 mmol de sels métalliques. Ce défaut de

NazS par rapport & Ag* et In®* sera discuté dans la suite de ce mémoire.

— (0,833 mmol
— 0,625 mmol
— 0,5 mmol
= 0,41 mmol
— 0,35 mmol

Intensité

300 400 500 600 700 800

Longueur d'onde (nm)

Figure 11.3. Effet de la concentration de Na.S injectée.

66



Le temps optimal de réaction a également été étudié et varie avec le rapport molaire Ag/In. Pour
les QDs preparés avec de faibles rapports Ag/In (de 1/60 a 1/3), les meilleures propriétés
optiques sont généralement obtenues apres 180 min de chauffage a 100°C, tandis que des temps
de réaction plus courts (environ 30 min) sont nécessaires lorsque le rapport Ag/In est de 1/2,
1/1 et 2/1.

L’influence du pH du milieu réactionnel a été examinée pour optimiser les propriétés optiques
et I’étude a été réalisée avec le rapport molaire Ag/In=1/5. La figure 11.4 présente les spectres
d’absorption et d’émission des QDs cceurs AIS préparés a pH 7, 8.5 et 10. Les spectres
d’émission sont trés similaires aux 3 valeurs de pH mais la fluorescence la plus forte est obtenue
a pH=8.5 et aprés 90 min a reflux. Le signal provenant de la recombinaison donneur/accepteur
est localisé a 590 nm. Une émission plus faible centrée a 650 nm et liée aux défauts de surface
est également observable. Pour les valeurs de pH égales a 10 et 7, ’intensité du signal de

fluorescence baisse.
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Figure 11.4. Spectres (a) d’absorption et (b) d’émission de fluorescence des QDs AIS en

faisant varier le pH du milieu réactionnel.

Nous avons egalement examiné I’effet du ligand. Dans le but d’optimiser le rendement

quantique de fluorescence, 1’acide mercaptopropionique (3-MPA), le N-acétylcystéine (NAC),
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I’acide dimercaptosuccinique (DMSA), I’acide thiolactique (ou acide 2-mercaptopropionique

2-MPA) et la L-cystéine ont été testés.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec le 3-MPA et le rendement quantique de fluorescence
des QDs AIZS atteint 69% (voir suite de ce mémoire) alors qu’aucune fluorescence n’est
observée avec la L-cystéine. Avec le DMSA, la fluorescence est faible et avec I’acide
thiolactique, une fluorescence n’est observable qu’en tout début de réaction. Finalement, la
valeur la plus élevée de rendement quantique (10,4%) pour le coeur AIS est obtenue avec la N-
acetylcystéine (NAC) mais une forte détérioration des propriétés optiques est observée lors de
I’installation de la coquille ZnS a la surface de ces QDs (rendement quantique de fluorescence
de 7,5%). Nous n’avons pas poursuivi nos travaux avec la NAC. Dans la suite de ce travail, le

ligand 3-MPA a été utilise.

OH 0
H 0 C{“\
3-MPA
NH,

o SH O
HSC%OH SH HOWLOH
HS H O SH

H
2-MPA L-cystéine DMSA

Figure I1.5. Structures des ligands utilises.

Bien que la préparation du cceur AlS soit réalisée avec une quantité sous-steechiométrique de
Na.S, le 3-MPA est un ligand attrayant pour la synthése en milieu aqueux des QDs car il est
connu pour se décomposer et générer des ions sulfure S>~ sous irradiation UV ou par chauffage
prolonge [1]. De plus, un atome d'oxygéne du carboxylate ainsi que la fonction thiol peuvent
se coordonner aux atomes d’Ag et d’In de la surface des QDs pour former une boucle

hexagonale stable [2]. Cette coordination bidentée affecte la structure électronique des QDs et
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permet une passivation de surface des liaisons pendantes, par exemple des lacunes de soufre
responsables de I'émission de défaut, et donc d’améliorer le rendement quantique de PL [3].

Un essai de synthése de QDs AIS sans injection de Na2S nous a permis de confirmer que des
ions S étaient générés lors du chauffage a 100°C. Ces derniers n’ont cependant réagi qu’avec

Ag* pour former Ag>S comme montré par DRX.

Pour obtenir des QDs AIS émettant a différentes longueurs d'onde, le rapport Ag/In a été varié
de 1/60 & 2/1 lors de la préparation des noyaux AIS (n (Ag* + In®) = 0,5 mmol) tout en
maintenant la quantité de Na.S a 0,35 mmol et la concentration de 3-MPA a 0,2 M.

Deux signaux peuvent étre observés dans les spectres d'émission PL des QDs AIS : une
émission liée a la recombinaison donneur-accepteur (D-A) a des longueurs d'onde diminuant
de 608 a 577 nm lors de l'augmentation du rapport Ag/In et une émission beaucoup plus faible
liée aux défauts de surface et située a environ 639 nm (Figure 11.6). Le spectre de PL obtenu

pour le rapport Ag/In de 2/1 n'est pas présenté en raison de sa faible intensité.

Le décalage vers le bleu observé lors de l'augmentation du rapport Ag/In est surprenant. En
effet, la bande de valence des QDs AIS est composée d'orbitales S 3p hybridées avec des
orbitales Ag 4d, tandis que la bande de conduction est formée par des orbitaux hybrides In 5p5s
et S 3p [4,5]. L'augmentation de la teneur en argent devrait diminuer I’énergie de la bande
interdite et ainsi conduire a un décalage vers le rouge de I'émission de PL, ce qui est

couramment décrit dans la littérature [6-8].
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Figure 11.6. Spectres d'émission PL des QD AIS lors de la variation du rapport Ag/In de 1/60

a 1/1. Tous les spectres ont été enregistrés apres 30 min de croissance du ceeur.

Pour comprendre cette évolution atypique des émissions de PL des QDs AlS lors de la variation
du rapport Ag/In, des expériences complémentaires ont été menées en diminuant la
concentration de 3-MPA (0.05, 0.02 ou 0.01 M) tout en maintenant les concentrations d'Ag* et
de In** (Figure 11.7a). Avec la diminution de la concentration de 3-MPA, un décalage vers le
rouge de la bande d’émission de 592 a 619 nm a été observé. Ce décalage vers le rouge
s'accompagne de l'apparition d'une émission liée aux défauts centrée a 647 nm, ce qui confirme
que la concentration de 0,2 M en 3-MPA est optimale pour obtenir une émission de PL de la
paire D-A quasiment sans défaut de surface. De plus, en fixant la concentration de 3-MPA a
0,02 M et en faisant varier le rapport Ag/In (1/60, 1/15 ou 1/5), le décalage vers le rouge de
I'émission de PL observé classiqguement avec l'augmentation de la teneur en Ag des
nanocristaux est observé (Figure 11.7b). Ces résultats montrent clairement que la concentration
relativement élevée en 3-MPA utilisée (0,2 M) est responsable du déplacement vers de fortes

énergies de I’émission de PL lorsque le rapport Ag/In augmente.
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Figure 11.7. (a) Spectres d’émission de PL des QDs AIS préparés avec le rapport Ag/In de
1/5 lors de la variation de la concentration du ligand 3-MPA et (b) spectres d'émission de PL
des QDs AIS préparés en utilisant des rapports Ag/In de 1/60, 1/15 et 1/5 et en utilisant une

concentration en 3-MPA de 0,02 M.
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A pH 8,5, le 3-MPA est présent sous sa forme carboxylate (pKcoon = 4,32) et la fonction thiol
n'est pas déprotonée (pKsn = 10,20). Comme la fonction thiol du 3-MPA se coordonne plus
fortement avec In®* que la fonction carboxylate, il a été démontré que In®* forme des complexes
InL4>" avec le 3-MPA (complexe 1, Figure 11.8) [9]. Ag* est un acide mou selon la théorie de
Pearson et peut également facilement former des complexes avec des molécules contenant un
thiol comme des chélates AgL>™ qui ont été mis en évidence a des valeurs de pH supérieures a
5 en utilisant des acides aminés contenant du soufre, suggérant que le complexe 2 doit
probablement étre présent dans le milieu réactionnel en tant que précurseur Ag* (Figure 11.8.)
[10].

0]
B
610]0)
s\-\-'[n‘/’si\/ O Ag(HSCH,CH,C00),] "
\S{_\.___\___\S\/\COO [Ag( 2CH, )]
0] 2
1
(0]

Figure 11.8. Structures des complexes 1 et 2 formées entre le 3-MPA et In®" et Ag".

La formation de ces complexes peut étre observée dans les spectres d'absorption UV-visible de
AgNOz et In(NO3)3 lors de l'utilisation d'eau ou de la solution de 3-MPA (0,2 M) comme solvant
(Figure 11.9). Nos résultats montrent que de tels complexes et/ou polymeéres de coordination
peuvent se former entre Ag*, In®* et 3-MPA dans nos conditions de synthése et que les ions Ag*
dans ces complexes présentent probablement une réactivité plus faible que les ions Ag*
solvatés, ce qui retarde leur réaction avec les anions S*” et donc leur incorporation dans les

coeurs AlS.
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Figure 11.9. Spectres d'absorption UV-visible des précurseurs Ag et In dans I'eau et dans la
solution de 3-MPA avec une concentration 0,2 M.

Les spectres d'absorption UV-visible et de PL enregistrés pendant la préparation du ceeur AlS
(Ag/In = 1/15) sont donnés sur la figure 11.10. Comme habituellement observeé pour les QDs I-
I11-VI2, les QDs AIS présentent une absorption large allant de ’UV au visible [11,12]. Seule
un large épaulement sans pic excitonique bien défini peut-étre observé. Cela provient de la
distribution des états vibrationnels en raison des inhomogénéités dans les compositions des
nanocristaux et non d'une large distribution de tailles. L’amorce des spectres d'absorption UV-
visible reste quasiment inchangé pendant la synthése, indiquant que les coeurs AIS se sont
formés rapidement apres injection de NaxS dans le milieu réactionnel (Figure 11.10a).
L'intensité de fluorescence augmente avec le temps, atteignant sa valeur maximale apres 180

min avant de diminuer (Figure 11.10b).
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Figure 11.10. Evolutions temporelles (a) des spectres d'absorption UV-visible et (b)
d'émission de PL lors de la synthése des coeurs AIS (réaction conduite a 100 °C avec un

rapport Ag/In de 1/15).



La figure 11.11 montre le spectre de diffraction des rayons X des cceurs AlS préparés avec le
rapport molaire Ag/In=1/5. Tous les pics de diffraction peuvent étre indexeés a la phase AgInS,
tetragonale de chalcopyrite (JCPDS No0.01-075-0117). Ce diffractogramme est constitué de
trois pics majeurs a des valeurs 26 de 26,9°, 45,0° et 52,3°, correspondant respectivement aux
plans (112), (204) et (312). Aucun autre pic n'a pas trouvé, ce qui indique qu'il n'y a pas
d'impureté. Les pics de diffraction larges suggerent de petites tailles pour les QDs AgInS.

(112)

— AgInS, (Ag/In = 1/5)

Intensité

20 40 6 80

0
2 théta (°)
Figure 11.11. Diffractogramme des QDs AgInS; avec le rapport molaire Ag/In=1/5.

Une précipitation sélective en fonction de la taille a éte effectuée par addition d'un non-solvant,
1’iso-propanol, a la solution brute des QDs AIS@3-MPA dispersés dans I'eau. Dés I'apparition
d’un trouble dans la solution, le surnageant et le précipité sont séparés par centrifugation. Cette
opération a été répétée jusqu'a ce qu'aucune fluorescence ne soit détectée dans le surnageant.
Comme la sédimentation des nanocristaux dans un liquide dépend, entre autres, de la taille et
de la structure des nanocristaux, chaque précipité doit contenir des QDs AIS avec des

distributions de taille et de composition plus étroites [13]. Les Figures 11.12a,b montrent que
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la solution brute des QDs AIS préparée avec un rapport molaire Ag/ In de 1/5 peut étre divisée
en huit fractions émettant du rouge (640 nm) au jaune (550 nm). Le rendement quantique de
fluorescence le plus élevée (35,5%) a été mesuré pour les QDs a émission orange (590 nm,
échantillon 4), alors que les QDs a émission jaune présentent des rendements quantiques de PL
beaucoup plus faibles (10,5 et 3,8% pour les QDs émettant a 556 et 550 nm, respectivement
échantillons 7 et 8) (Figure 11.12c). 1l faut également noter que la valeur de 35,5% déterminée
pour 1’échantillon 4 est trés €levée pour un coeur AIS (les valeurs généralement mesurées sont

de I’ordre de 10-15% mais sur un échantillon brut sans sélection de taille et/ou de composition).
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en fonction de la taille et de la composition.
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L'état chimique et la composition élémentaire des QDs AIZS ont été analysés par spectroscopie
photoélectronique de rayons X (XPS). Le spectre général des QDs AIZS (Ag/In = 1/5) montre
uniquement la présence des éléments Ag, In, Zn, S, C, O et Na, et aucune impureté n'a été
détectée (Figure 11.13a). Les deux signaux observes a 367,91 et 373,87 eV dans le spectre
haute résolution de Ag correspondent & Ag 3ds/2 et Ag 3ds2 (Figure 11.13b) [14,15]. Les pics
In 3ds,2 et In 3ds/2 apparaissent a 444,99 et 452,48 eV et correspondent a In au degré +3 (Figure
11.13c) [14,15]. Le signal Zn 2pz est observé a 1021,71 eV (Figure 11.13d) [14,15]. Enfin, le
pic S 2pz peut étre divisé en deux signaux a 161,83 et 163,03 eV correspondant & S dans le
noyau AIZS et a S du ligand 3-MPA, respectivement (Figure 11.13e) [14-16]. Toutes ces

données confirment que les états de valence des éléments sont Ag*, In®*, Zn?* et S*".
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Figure 11.13. (a) Spectre général et spectres XPS haute résolution de (b) Ag 3ds, (c) In 3ds2,
(d) Zn 2p et (e) S 2p des QDs AIZS preparés avec un rapport Ag/In de 1/5.

80



11.3.1.2  Microscopie électronique a transmission (MET)

Des images représentatives de microscopie électronique en transmission (MET) et MET-HR
des QDs AIZS préparées avec des rapports molaires Ag/In de 1/15 et 1/5 sont données a la
Figure 11.14. Les QDs présentent une morphologie quasi sphérique et sont bien dispersés
(Figure 11.14a, b). La taille moyenne des QDs AIZS préparés a été déterminée comme étant
d’environ 2,1 nm, ce qui indique que la variation du rapport des précurseurs (Ag/In de 1/15 et
1/5) n'influence pas de maniere significative la taille des nanocristaux (Figure 11.14a, b). Les
plans du réseau cristallin sont bien définis et continus dans les images MET-HR et confirment
la cristallinité élevée des QDs AIZS ainsi que la croissance épitaxiale cohérente de la coquille
ZnS autour du noyau AIZS (Figure 11.14c, d). La distance inter-réticulaire entre les plans
adjacents du réseau est de 0,31 nm, ce qui correspond au plan cristallin (111) de ZnS cubique.
Les clichés de diffraction des électrons (SAED) associés montrent des anneaux larges et diffus

typiques de nanoparticules (Figure 11.14a, b) et sont en bon accord avec la phase cubique.

10 1/nm

Figure 11.14. Images MET et MET-HR des QDs AIZS préparés avec des rapports Ag/In de
1/15 (aetc) et 1/5 (b et d). (a) et (b) montrent les clichés de diffraction des électrons et les
distributions de taille des particules.
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11.3.1.3  Microanalyse en dispersion d’énergie X (EDX)
Les analyses de spectroscopie X a dispersion d'énergie (EDX) associées a la microscopie MET

présentees sur la Figure 11.15 montrent la présence des éléments Ag, In, Zn et S dans les QDs

AIZS. Les compositions théoriques et réelles de ces QDs sont données dans le Tableau I1.1.
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Figure 11.15. Analyses EDX des QDs AIZS préparées avec les rapports Ag/In de (a) 1/5, (b)
1/3, (c) 1/2 et (d) 1/1.
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Tableau 11.1. Compositions théoriques et réelles des QD AIZS déterminées par les analyses

EDX et XPS.
Ag/In ratio Composition théorique Composition expérimentale
1/30 AgiInzoZnes AgiIno.7aZnz 21
1/15 AgiInisZn3 Agilno71Zn1 .97
1/5 AgiInsZni» AgiIni.12Zn 65
1/3 AgiIn3Zng AgilnooeZni 34
1/1 AgiIniZn4 Agilni217Zn) 88
2/1 AgiIngsZn3 Agilno s2Zna 88

La cristallinité des QDs AIZS a été confirmée par des analyses de diffraction des rayons X. Les

diffractogrammes représentatifs des QDs AIS et AIZS préparés avec un rapport Ag/In de 1/5

sont illustrés a la Figure 11.16.
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Figure 11.16.Diffractogrammes DRX des QDs AIS et AIZS (Ag/In = 1/5).

Lors de la diffusion de Zn?* dans le cceur AlS, un décalage vers des angles plus élevés, presque
a la méme position que ceux de ZnS, est observé. Le spectre DRX des QDs AIZS correspond
bien a celui de ZnS cubique blende (voir la figure 11.17 pour les données expérimentales et

calculées en utilisant une constante de réseau a de 0,5399 nm).
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Figure 11.17. Spectres DRX mesuré (ligne rouge) et calculé (ligne noire) des QDs AIZS. La

ligne bleue correspond a la différence entre les spectres DRX mesuré et calcule.

Ces résultats indiquent une diminution des parameétres du réseau due au plus petit rayon ionique
de Zn?* (0,06 nm) par rapport a celui d'/Ag* (0,1 nm) et In®* (0,062 nm) et donc la formation
d'un alliage contenant Ag, In, Zn et S simultanément au dép6t d'une coquille de ZnS a la surface
du noyau AIZS [7]. La taille moyenne des QDs a été estimée & 3 £ 1 nm a l'aide de I'équation

de Scherrer, valeur en accord avec les résultats MET.

La Figure 11.18 montre les spectres DRX des QDs AIZS préparés avec les rapports Ag/In de
2/1,1/2, 1/3, 1/5 et 1/15. Les diffractogrammes montrent qu’aucune impureté n'est détectable,
a l'exception des QDs AIZS préparés avec le rapport molaire Ag/In égal a 2/1, qui contient de

petites quantités de Ag»S.
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Figure 11.18. Diffractogrammes des QDs AIZS préparés avec des rapports Ag/In de 2/1, 1/2,
1/3, 1/5 et 1/15.

11.3.1.5  Diffusion dynamique de la lumiére (DLS)

La petite taille des QDs AIZS dispersés dans I'eau a été confirmée par la diffusion dynamique
de la lumiére (DLS). Par exemple, la figure 11.19a montre les données DLS pour les QDs AIZS
préparées avec le rapport molaire Ag/In de 1/5. Le diamétre hydrodynamique (exprimé en
nombre) est de 13,5 + 2 nm, avec un indice de polydispersité (IPD) d'environ 0,2. Le rayon
hydrodynamique est supérieur a celui déterminé par microscopie électronique en transmission,

en raison de la couronne d'hydratation a la périphérie des QDs.

La charge de surface est presque similaire pour tous les nanocristaux préparés (-44 + 3,2 mV)
en raison de la forte densité du ligand 3-MPA chargé négativement a leur périphérie (Figure
11.19b), ce qui indique une stabilité colloidale élevée. Les dispersions aqueuses des QDs
AIZS@MPA restent stables pendant au moins six mois a I’ambiante et ne sont pas sujettes a

I'agrégation.
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Figure 11.19. (a) Diametre hydrodynamique a 20°C des QDs AlIZS @ MPA déterminé par
DLS et (b) leur potentiel Zeta. Les mesures de DLS et Zeta (moyenne + s.d.) proviennent de

N = 3 expériences.

Le spectre d'absorption infrarouge a transformée de Fourier (FT-IR) du 3-MPA pur présente
une large bande centrée a 3037 cm™ attribuée a 1’élongation O-H, deux signaux a 2945 et 2906
cm? attribués aux vibrations C-H, deux pics a 2664 et 2567 cm™ correspondent aux étirement
S—H et deux bandes a 1699 et 1403 cm ™! (modes d'élongation asymétrique et symétrique de la
fonction CO2H) (Figure 11.20). La disparition de la liaison S-H confirme que le 3-MPA est lié
aux atomes de Zn présents a la surface des QDs AIZS via la fonction thiol. Les vibrations
asymeétriques et symétriques du groupe carboxylate CO,™ apparaissent respectivement a 1553
et 1395 cm™ pour les QDs AIZS. Ces résultats montrent que le ligand 3-MPA est ancré a la
surface des QDs AIZS.
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Figure 11.20. Spectres FT-IR du 3-MPA pur et des QDs AIZS préparés avec des rapports
Ag/In de 1/15, 1/5, 1/3 et 1/2.

I1.3.2 Propriétés optiques

11.3.2.1  Diffusion du Zn

Lors de la synthese des QDs cceur/coquille, Zn(OAc)2 (1 mmol) est injecté dans la solution des
QDs AIS et le mélange est agité pendant environ 120 min au reflux. Lors de I'ajout de
Zn(OAC)2, le pH diminue a 6,3 en raison de la consommation des anions hydroxyles par
I'nydrolyse du précurseur de Zn. Le léger décalage vers le rouge des spectres d'absorption UV-
visible suggére non seulement que les ions Zn?* diffusent dans les noyaux AIS mais également
qu'une coquille ZnS se forme a la périphérie des QDs AIZS, produisant des nanocristaux
cceur/coquille AIZS/ZnS (Figure 11.21a). Pour les QDs AIZS préparés avec un rapport molaire
Ag/In de 1/5, un décalage vers le bleu de 600 a 533 nm est immédiatement observé apres I'ajout
du précurseur du zinc, indiquant le déplacement des orbitales Ag 4d en raison de la diffusion
des ions Zn?* dans les cceurs AIS (Figure 11.21b).
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Figure 11.21. Evolutions temporelles des spectres (a) d'absorption UV-visible et (b)
d'émission de PL lors de la synthese des QDs AIZS (rapport Ag/In de 1/5). L'encart de (a) est
un agrandissement des spectres d'absorption montrant le décalage vers le rouge observé lors
de la synthése des QDs AIZS et I'encart de (b) est une photographie prise sous un éclairage
UV des QDs AIS et AIZS.



La Figure 11.22 montre les propriétés optiques des QDs AIZS lors de la variation du rapport
molaire Ag/In. Comme précédemment, les spectres d'absorption UV-visible ne présentent
aucun pic marqué (Figure 11.22a) [11,12]. Le décalage vers le bleu des spectres d'émission de
PL observé pour les QDs ceeurs AIS avec l'augmentation du rapport molaire Ag/In impacte les
spectres des QDs AIZS et le maximum de 1’émission de PL baisse de 571 a 546 nm lorsque le
rapport Ag/In varie de 1/60 a 2/1 (Figure 11.22b). L'émission des piéges de surface disparait
aprés la formation de la coquille ZnS qui entoure le cceur AIS. La largeur a mi-hauteur des
spectres d'émission de PL est d'environ 110 nm et un décalage de Stokes marqué est observé

entre l'absorption UV-visible et I'émission PL.

Le rendement quantique de PL des cceurs AIS est relativement faible en raison de la forte
densité en défauts de surface (les valeurs les plus élevées, 9-15%, ont été mesurées pour les
QDs préparés avec des rapports Ag/In de 1/15, 1/5, 1/3 et 1/2). Apres alliage et couverture avec
ZnS, les rendements quantiques de PL augmentent de maniere significative en raison de la
passivation du cceur AIZS avec la coquille ZnS a large bande interdite (les RQ de PL relatifs
de 61, 65, 63 et 61% ont été mesurés pour les QDs AIZS préparés avec des rapports Ag/In de
1/15, 1/5, 1/3 et 1/2, respectivement) [17]. Les RQ de PL absolus correspondent
raisonnablement aux RQ de PL relatifs (54, 57, 54 et 56% pour les QDs AIZS préparés avec
des rapports Ag/In de 1/15, 1/5, 1/3 et 1/2, respectivement) considérant que les RQ de PL
absolus ont été mesurés avec une source de lumiére plus intense (450 W) et que des incertitudes
variant entre 5 et 10% peuvent étre atteintes pour la détermination des rendements quantiques
de PL [18]. Les rendements quantiques de PL élevés déterminés pour les QDs AIZS résultent
probablement de la haute densité du ligand 3-MPA a leur surface et de la passivation effective

des états de surface par la coquille ZnS qui permettent d’éliminer les transitions non radiatives.
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Figure 11.22. Spectres (a) d’absorption UV-visible et (b) d’émission PL normalisés des QDs
AIZS lors de la variation du rapport Ag/In de 1/60 a 2/1.
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1.3.2.3  Evolution de I'énergie de gap Eg4

La bande interdite (Eg) des QDs AIZS a été déterminée a partir des tracés de Tauc de (ahv)? en
fonction de hv, ou a est le coefficient d'absorption, h est la constante de Planck et v est la
fréquence de la lumiére (Figure 11.23). La bande interdite varie de 2,15 a 2,73 eV avec
l'augmentation du rapport Ag/In de 1/60 a 2/1, ce qui est cohérent avec les propriétés optiques

précédemment décrites des coeurs AIS.
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Figure 11.23. Détermination de la bande interdite des A1ZS QDs a partir de I'extrapolation de

la partie linéaire du tracé de (ahv)? vs hv.

1.3.2.4  Stabilité des QDs

La photostabilité des QDs AIZS préparés avec les rapports molaires Ag/In de 1/5 et 1/2 a
également été étudiée. Dans ce but, des dispersions aqueuses de ces nanocristaux ont été
irradiées avec une lampe Hg-Xe (intensité de 100 mW/cm?) et les évolutions de I'absorption
UV-visible et de I'émission de PL ont été suivies durant 1h (Figure 11.24). Pour les deux QDs,
une augmentation significative de I'intensité du PL est observée au cours du temps (jusqu'a 2,5
fois pour les QDs AIZS préparés avec le rapport Ag/In=1/2, Figure 11.24a, b, ), indiquant que
les anions S?~ générés par la décomposition photo-induite du 3-MPA et les cations Zn?* présents

a la surface des QDs crée une coquille supplémentaire en ZnS qui améliore l'efficacité de la
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recombinaison de la paire D-A [25]. Ceci est confirmé par le l1éger décalage vers le rouge de

I'absorption UV-visible vers des longueurs d'onde plus élevées (Figure 11.24c, d)
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Figure 11.24. Evolution des spectres d'absorption UV-visible et d'émission de PL des QDs
AIZS préparés avec des rapports Ag/In de (a, b) 1/5 et (b, d) 1/2 sous l'irradiation continue
d'une lampe Hg-Xe (intensité de 100 mW/cm?) et () I'évolution temporelle correspondante de

I'intensité de la fluorescence.
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1.3.2.5 Durée de vie

Nous avons également étudié I'influence du rapport molaire Ag/In utilisé lors de la synthése des
QDs sur le mécanisme de I'émission de PL via des mesures de PL résolues en temps. Ces
mesures ont été réalisées aux longueurs d'onde correspondant aux maxima d'émission de PL
des QDs AIZS (voir Figure 11.22b). Les résultats obtenus ont été ajustés en utilisant une

fonction bi-exponentielle :
I (t) = Azexp (—t/ T1) + Azexp (—t/ T2)

ou 11 et T2 sont les durées de vie de fluorescence, et A1 et Az sont les poids relatifs des
composantes du déclin. Les résultats sont présentés sur la figure 11.25 et dans le tableau 11.2.

g

u

S b

~ — Ag/In=1/60
8 — Ag/In=1/30
CIC) — Ag/In=1/15
ol — Ag/In=1/5
D — Ag/In=1/3
5 —— Ag/In=1/2
S+ Ag/in=1/1
E >

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
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Figure 11.25. Courbes de déclin de PL des QDs AIZS en solution aqueuse lors de la variation
du rapport Ag/In. Les courbes de déclin PL ont été mesurées au maximum des signaux

d'émission PL (voir Figure 20b).
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Tableau I1.2. Durées de vie et fitting des résultats de déclin de fluorescence des QDs AlZS

préparés avec différents rapports Ag/In.

Ag/In Ay Tl Az T Tav
ratio
(us) (1s) (us)

1/60 0.00189 0.0736 0.00235 0.424 0.268
1/30 0.0110 0.225 0.00843 0.567 0.374
1/15 0.0167 0.122 0.0212 0.4407 0.300
1/5 0.0303 0.0856 0.0674 0.396 0.300
1/3 0.0578 0.164 0.0439 0.457 0.290
1/2 0.0211 0.0796 0.0352 0.396 0.278
1/1 0.0353 0.0812 0.0656 0.396 0.286

Les courbes de déclin de PL peuvent étre ajustées par une fonction bi-exponentielle [11]. La
composante rapide 11 correspond aux états de piége de surface (liaisons pendantes ou lacunes),
et la composante lente 12 est liée a la recombinaison D-A provenant des défauts « intragap ».
Le rapport Ai/A: est le plus bas (environ 0,45) pour le rapport Ag/In de 1/5, indiquant que les
électrons et les trous se recombinent principalement via les états D-A dans ces QDs. Ce résultat
est en bon accord avec le rendement quantique de fluorescence élevé (65%) mesuré pour ces

nanocristaux.
Les durées de vie moyennes de PL (tav) Ont été déterminées en utilisant la relation :
Tav = (A1 + Aot2) [ (AL + A2)

Les valeurs calculées sont d'environ 0,3us quel que soit le rapport molaire Ag/In utilisé. Les

longues durées de vie du PL proviennent des nombreux états de piege intrinséques (Vs et Agint
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agissent en tant que donneurs, tandis que Vag et Sint agissent en tant qu'accepteurs (Figure
11.26)) et différencient clairement les QDs AIZS des QDs de type I1-VI comme CdSe ou CdTe,
qui présentent une courte durée de vie de PL de dizaines de nanosecondes provenant de

I'émission de la bande interdite [11,19-22].

onneur (V, Agi;)p'd(

BC /
| Accgpteur (S, ,, V,,)
BV

Figure 11.26. lllustration schématique du mécanisme de PL des QDs AIZS.

L'influence du pH sur I'émission de PL des QDs AIZS@3-MPA a également été étudiée (Figure
11.27). Des solutions de 0,1 M de HCI ou de NaOH ont été utilisées pour ajuster le pH. Entre
pH 3 et 10, l'intensité du PL reste quasiment stable, I'intensité la plus élevée étant observée a
pH 8. A des valeurs de pH supérieures & 11, une diminution marquée de l'intensité du PL
accompagnée d'un décalage vers le rouge (de 553 a 566 nm) est observée. Cette diminution
provient probablement d'une destruction de la coquille de ZnS due a I'association des anions
hydroxyde OH- avec les cations Zn?* présents a la surface des QDs pour former Zn(OH).. En
dessous de pH 3, les QDs s'agrégent et précipitent dans la solution aqueuse du fait de la
protonation du ligand 3-MPA (pKa = 4,32)
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Figure 11.27. (a) Spectres d'émission PL et (b) évolution de I'intensité PL des QDs AIZS lors
de la variation du pH de 3 a 13.

La longueur d'onde d'émission PL des QDs AIZS peut étre ajustée en faisant varier la quantité
de Zn(OACc):. injectée apres la préparation du cceur AIS (Figure 11.28). En utilisant les QDs
AIS émettant a 612 nm (Ag/In = 1/5), la longueur d'onde d'émission de PL baisse
progressivement de 586 a 558 nm avec l'augmentation de la quantité de Zn(OAc)2 ajoutée, ce
qui confirme une teneur plus élevée en ZnS dans les nanocristaux (AgInS2)x(ZnS)ix. Ces
résultats indiquent que le procédé de synthése mis au point permet de préparer des QDs AlZS
émettant a la longueur d'onde souhaitée en contrélant simplement I'énergie de la bande interdite

des nanocristaux par la quantité de Zn(OAc):2 ajoutée.
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Figure 11.28. Spectres d'émission de PL normalisés présentant I’influence de la quantité de
précurseur de Zn ajoutée lors de la synthese des QDs AIZS (rapport Ag/In de 1/15).

I1.3.5 Effet de la température

La température influence également sur la cinétique du processus d‘alliage entre le cceur AIS et
ZnS. En partant de QDs AIS émettant a 626 nm (Ag/In = 1/15) et en injectant 1 mmol de
Zn(OAC)2, des QDs AIZS émettant a 605 nm peuvent étre préparés a 40 ou 60°C, tandis que le
décalage vers le bleu est significativement plus prononcé (émission a environ 555 nm) si la
réaction est conduite a 80 ou 100°C (Figure 11.29). Il convient également de noter la diminution
marquée de la largeur a mi-hauteur des spectres d'émission de PL (environ 145 nm pour les
réactions menées a 40 ou 60°C vs 110 nm pour les réactions effectuées a 80 ou 100°C).
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Figure 11.29. Spectres normalisés d'émission de PL montrant I’influence de la tempeérature sur

la cinétique de formation des QDs AIZS préparés avec un rapport Ag/In de 1/15.

[1.3.6  Sélection de taille

Une précipitation sélective en fonction de la taille similaire a ce qui est décrit au paragraphe
11.2.4 a été réalisée par I'addition d'un non-solvant, 1’iso-propanol, a la solution brute des QDs
AIZS (Ag/In = 1/5). Les resultats montrent que la solution brute des QDs peut étre divisée en
13 fractions émettant de 620 a 518 nm (Figure 11.30a, b). Un trés fort rendement quantique de
PL de 77,8% a été mesuré pour I'échantillon 8 présentant une émission jaune (546 nm) (Figure
11.30c).
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Figure 11.30. (a) Photographie numérique prise sous éclairage UV de QDs AIZS sélectionnés
en fonction de leur taille et de leur composition, (b) Spectres d'emission de PL et (c)
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Une diminution significative de la largeur a mi-hauteur des spectres d'émission de PL a
également été observée apres la selection (environ 120 nm pour les échantillons 1 & 3 et 103
nm pour les échantillons 6 a 9), ce qui suggeére que les QDs AIZS avec les rendements
quantiques PL les plus élevés sont les moins hétérogenes en taille et en composition. Comme
précédemment observé pour les QDs AlS, les nanocristaux les plus grands (fractions 1 et 2) et
les plus petits (fractions 11-13) présentent le rendement quantique de PL le plus faible. Ces
résultats sont en bon accord avec ceux obtenus pour les QDs AIS et AIZS apreés une sélection
de taille [23]. Les rendements quantiques de PL les plus élevés ont été mesurés pour les QDs
de taille moyenne (échantillons 6—9) et sont supérieurs a celui du mélange brut obtenu apres
synthése (RQ de PL de 65%) en raison de 1’élimination des plus petits et des plus gros

nanocristaux de ces fractions.

Les durées de vie de PL de certains des échantillons obtenus aprés la sélection ont également
été mesurées (voir Figure 11.31a, b pour la photographie numérique de ces échantillons exposés
aun éclairage UV et leurs spectres d'émission de PL). Comme décrit précédemment, les courbes
de déclin de PL peuvent étre décrites par une fonction bi-exponentielle (Figure 11.31c et
Tableau 11.3). Les valeurs de tay ainsi que les rapports Ax/A1 sont les plus €levés pour les
échantillons présentant les meilleurs rendements quantiques de PL (71, 77 et 69% pour les
échantillons 4, 5 et 6, respectivement), ce qui indique que la paire D-A contribue principalement
a I'émission de PL de ces QDs AIZS. Les valeurs tav les plus faibles ont été déterminées pour
les plus petits nanocristaux (échantillons 6 et 7) en raison de la contribution plus élevée des
états de surface (le rapport surface/volume et donc la probabilité de recombinaison via les états
de surface sont les plus grands pour ces nanocristaux). La forte contribution des états de surface
pour les plus grands QDs (échantillons 1 a 3) est plus surprenante, car la probabilité d'émission
via la paire D-A pour ces particules devrait étre augmentée [24]. Le trés faible rendement
guantique de PL de I'échantillon 1 pourrait provenir du faible confinement des porteurs de

charge en raison de la grande taille des QDs.
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Figure 11.31. (a) Photographie numérique prise sous un éclairage UV, (b) Spectres d'émission
de PL et (c) Courbes de décroissance du PL des QDs AIZS apres précipitation sélective en

fonction de la taille et de la composition.
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Tableau 11.3. Durée de vie de PL et ajustements pour les échantillons 1 a 7 provenant de la
sélection de taille des QDs AIZS.

Sample Ay T1 (Us) Az T2 (Us) Tav (US)
1 0.0104 0.00319 0.00189 0.356 0.0574
2 0.0190 0.0417 0.00797 0.406 0.149
3 0.0122 0.0429 0.00572 0.400 0.157
4 0.0136 0.0680 0.0146 0.416 0.248
5 0.0201 0.109 0.0214 0.434 0.277
6 0.0136 0.0765 0.00962 0.403 0.212
7 0.00495 0.0550 0.00211 0.351 0.143

L'influence de la longueur d'onde d'excitation (Aex) (entre 350 @ 500 nm) sur I’émission des QDs
AIZS a été étudiée et est présentée sur la figure 11.32. L’intensité de photoluminescence la plus
élevée est observée avec les excitations a 350 et 375 nm. On constate que 1'augmentation de lex
se traduit par un leger déplacement du spectre d'émission de PL vers le bleu (Aex = 400 et 425
nm) et vers le rouge (Aex = 450, 475 et 500 nm), associé a une diminution de l'intensité
d'émission de PL. Ce déplacement de la bande d’émission trouve son origine dans I'excitation
sélective des nanocristaux de tailles plus élevées, et donc de bande interdite plus faible, lorsque
Lex augmente. Ce phénomeéne est lié a la polydispersité en tailles et en compositions des QDs
AlZS.
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Figure 11.32. Spectres d’émission PL a différentes longueurs d’onde d’excitation des QDs
AIZS avec le rapport Ag/In = 1/5.

Conclusion

Ce chapitre présente une description compléte des propriétés structurales et optiques des
nanocristaux ternaires AgInS; et quaternaire AgInS2/ZnS préparés en phase aqueuse en utilisant
le ligand 3-MPA et Na>S comme source de sulfure. L’effet du rapport molaire Ag/In sur les

propriétes optiques a également été étudié.

En variant le rapport molaire Ag/in de 1/60 a 2/1, une évolution atypique du maximum
d'émission de PL des noyaux AlS a été observée. Le decalage vers les faibles longueurs d’ondes
observeé avec I'augmentation du rapport Ag/In est lié aux précurseurs d’Ag et d’In formés dans
la solution de 3-MPA de concentration 0.2 M. Les rendements quantiques de fluorescence des
cceurs AlS sont modestes (moins de 10%), mais augmentent fortement (jusqu'a 65%) suite a la

diffusion du zinc dans les QDs AIS et a la passivation par la coquille ZnS.
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L'émission de PL des QD AIZS peut étre modulée d'environ 540 & 610 nm en faisant varier le

rapport Ag/In, la quantité de précurseur de Zn>*ou la température de réaction.

Les QDs AIZS présentent une trés bonne stabilité colloidale, une grande photostabilité et des
temps de déclin de PL longs d’environ 0,3 ps, suggérant que ces nanocristaux ont un potentiel

élevé pour des applications biologiques.

Des sélections en taille et en composition des QDs AIS et AIZS ont également été effectuees
en utilisant une technique de précipitation et ont permis d’obtenir jusqu'a 13 fractions de QDs
émettant du rouge au vert. Les QDs émettant vers 550 nm possédent un rendement quantique
de PL jusqu'a 77,8%, ce qui est la valeur la plus élevée rapportée pour des QDs AIZS préparés

en solution aqueuse.
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Chapitre 111 : Etude des proprietes
structurales, optiques et magnétiques
des Quantum Dots Quaternaires
AIlZS dopés en nickel Ni** ou en
cobalt Co**

110



Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons nos résultats sur les QDs quaternaires AgInS,/ZnS@ 3-
MPA dopés par les métaux de transition Ni?*ou Co?*. Ce chapitre est divisé en deux grandes
parties : dans la premiére, nous étudierons I’influence de la concentration du dopant sur les
propriétés structurales et photo-physiques ainsi que magnétiques des QDs cceur/coquille
Ni2*:AgInS2/ZnS. La seconde partie sera consacrée aux QDs Co?*:AgInS,/ZnS.

Comme mentionné dans le chapitre 1 de ce mémoire, le dopage de QDs AIS a déja fait 1’objet
de quelques études parmi lesquelles nous pouvons citer le dopage par des ions Zn?* pour la
préparation de QDs AIZS, le dopage par Mn?* [1-4] ou Cu?* [5,6] pour modifier les propriétés

optiques ou par Gd®* [7] afin de conférer des propriétés magnétiques aux nanocristaux.

Pour la synthése des QDs cceur/coquille AIZS dopes, le nitrate de cobalt hexahydraté
Co(NO3)2.6H20 et le nitrate de nickel hexahydraté Ni(NOsz)2.6H.0 ont été utilisés.

La synthése des QDs AIZS dopés en Co?* ou en Ni%*a été réalisée en utilisant le rapport molaire
Ag/in = 1/5.
0,083 mmol de AgNO3, 0,417 mmol de In(NOz3)3,5H20, 0,2 M de 3-MPA et 25 mL d'eau
ultrapure sont mélangés dans un ballon tricol et le pH est ajusté a 8,5 avec une solution aqueuse
de NaOH (2M). La solution est dégazée pendant 30 min sous argon, puis Na2S.9H20 (0,35
mmol) dans 2 mL d'eau est injecté rapidement et le mélange est laissé sous agitation magnétique
pendant 15 minutes a température ambiante. La solution est alors chauffee a 100°C pendant 90
min.
Apres la synthése du ceeur et sans couper le chauffage, le dopage a été fait en injectant lentement
les précurseurs dans I’ordre des étapes suivantes séparées chacune de 30 min.
1¢coquille : solution de zinc (0.5 mmol de Zn(OAC)2.2H20 dans 2 mL d'eau).
2¢™coquille : solution de zinc avec du cobalt ou du nickel (0.25 mmol de
Zn(0AC)2.2H20 + Co(NO3)2.6H20 ou Ni(NOs3)2.6H20 dans 2 mL d'eau).
3*Mecoquille : solution de zinc (0.25 mmol de Zn (OAC)2.2H20 dans 2 mL d'eau).
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Au cours de la croissance des QDs AIZS dopés, des préléevements ont été réalisés toutes les 30

minutes pour analyses UV-vis et de PL afin de suivre I'évolution la croissance et du dopage.

1.2 Etude des QDs quaternaires AgInS,/ZnS@3-MPA dopés en Ni?*
Dans un premier temps, nous avons étudié¢ I’influence du taux de dopage en cation Ni?*(2.5, 5,
10 et 15 % molaire par rapport aux cations Ag et In). Les QDs hotes AIS ont été préparés avec

un rapport molaire Ag/In de 1/5.
l1.2.1  Propriétés optiques

l.2.1.1 Effet de la concentration en nickel

Lors d’une étude préliminaire non décrite ici, nous avons tenté d’introduire le dopant dans le
cceur AIS lors de sa synthése. Les résultats obtenus montrent qu’une extinction compléte de la
fluorescence est observée dés I’introduction du dopant et que ce dernier altérait la
recombinaison D-A dans les QDs AIS. Nous avons donc cherché a éloigner le dopant du cceur
AIS et de I’introduire lors de I’installation de la coquille ZnS. Pour cela, une premicre coquille
ZnS a été déposée sur le ceeur AIS. Puis, les ions Ni?* ont été ajoutés au précurseur de Zn?* lors

de I’installation de la deuxieéme coquille. Enfin, une troisieme coquille de ZnS a été déposée.

ZnS
ZnS + Ni**

Figure I11.1. Schéma du cceur ternaire AIS entourés par les coquilles ZnS/ZnS+Ni/ZnS.

La Figure 111.2 décrit les spectres d’émission et d’absorption des QDs Ni:AlZS lorsque la
concentration en Ni?* augmente de 2,5 & 15%. Le taux de dopage n’a que peu d’influence sur
le maximum d’émission des spectres de photoluminescence obtenus. Un Iéger décalage vers le

bleu (de 555 a 550 nm) est observé par rapport aux QDs AIZS des I’introduction du dopant
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(Figure 111.2a), ce qui montre que le dopant dans la seconde coquille influence peu la
recombinaison D-A. L’efficacité de cette recombinaison est par contre fortement altérée et le
rendement quantique chute de 15.6% pour 2.5% de dopage a 0.4% pour 15% de dopage (voir
Tableau I11.1). Cette diminution de I’intensité de fluorescence est vraisemblablement liée a
I’introduction de sites non radiatifs par le dopage.

Les spectres d’absorption (Figure 111.2b) sont atypiques pour des QDs dopés et trois signaux
a 353, 404, et 544 nm avec des intensités proportionnelles au taux de dopage peuvent étre
observées. Ces bandes sont liées a trois transitions électroniques. Le premier pic a 353 nm peut
étre attribuée a la transition de haute énergie *Ax;— 3T14 (P) tandis que la bande & 544 nm est
liée a la transition interdite 3A2q—1Tog. La bande a 404 nm est liée a la séparation 3T14 (P). Ces
résultats montrent que le nickel (+2) n’est pas dans un environnement tétraédrique comme

attendu en raison de la structure zinc blende des QDs mais dans un environnement octaédrique

[8].
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Figure I111.2. Spectres (a) d’émission de PL normalisés et (b) d’absorption UV-visible des
QDs AIZS non dopés et dopés en Ni (2.5 ;5 ; 10 ; 15%).
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Tableau I11.1. Rendements quantiques de fluorescence des QDs Ni: AIZS.

5 2
10 1.17
15 0.4

l.l2.1.2 Formation de complexes Ni-3-MPA

Nous avons souhaité identifier 1’origine de ces complexes en réalisant une étude par
spectroscopie d’absorption UV-visible aux différentes étapes de la synthese. Apres
solubilisation du nitrate de nickel dans 1’eau, on observe la formation du complexe Ni(+2)
hexahydraté. Deux bandes d’absorption peuvent étre observées vers 300 et 400 nm qui sont
attribuées respectivement a la transition d—d de Ni?* (ion hexa-aqua nickel) et n—p du contre-
ion NOz™ [9] (Figure 111.3 et Figure 111.5).

Figure 111.3. Structure du complexe [Ni (H20)s]>*, 2NO3".

Dés que le pH est ajusté a 8.5 en présence de 3-MPA, on observe 1’apparition des trois pics a
353, 404 et 544 nm qui ont été observés les QDs AIZS dopés en Ni. Ce résultat montre

clairement qu’un complexe octaédrique est formé entre Ni(+2) et le 3-MPA (Figure 111.4 et
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Figure 111.5) et que ce complexe semble étre incorporé dans la structure des QDs sans

changement de I’environnement de Ni(+2).

Figure 111.4. Structures des complexes formés entre le 3-MPA et Ni(NO3)2.6H20 a pH 8.5.

Eau + Ni**
8 - Eau + Ni*" + 3-MPA
Eau + Ni*" + 3-MPA + Ag” + In®*
—— AIZS dopé en Ni**
6 Eau + Ni®" + 3-MPA pH ajusté

Absorbance

Absorbance

2 -
- Lo:;mgueur ZIO'Oonde (Griom) “
0 -
T o T -1 1 T T
300 400 500 600 700

Longueur d'onde (nm)

Figure 111.5. Spectres d'absorption UV-visible de Ni(+2) dans I'eau et dans la solution de 3-
MPA 0,2 M avec et sans les autres sels métalliques.
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Ces résultats sont confirmés par les analyses de spectroscopie IR (Figure 111.6). Les
élongations de la liaison S-H a 2664 et 2567 cm™ disparaissent dés que le pH de la solution
contenant Ni(+2) et le 3-MPA est ajusté a 8,5. Ceci montre que des liaisons Ni-S sont formees.
Sur le spectre IR du complexe, on observe également I’apparition de deux signaux
caractéristiques a 1553 et 1400 cm! liés respectivement a 1’élongation asymétrique et

symétrique de carboxylates métalliques COONI.

WNi(5%):AIZS .
{H, O/INiI*'/Ag"/IN*IMPA pH ajusté WW
_—L.-\_——Vf . .
o | " f\:
g JH,O/Ni*"/MPA pH ajusté f \
G ~ A
+ )
=
S 31400
— 2+ . , 1553 2-
@ O/Ni**/MPA pH non ajusté - CO
©C
|-
— 13-MPA pur 5
h N . v
- = o N <
<)) I 8 -
N N I 3
. T L =1 ?
O o ©
o
' 1 v 1 v 1 v 1 v 1 v 1 v 1
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Nombre d'onde (cm™)

Figure 111.6. Spectres FT-IR du 3-MPA, du complexe Ni-3-MPA avant et apres ajustement
de pH avec et sans les autres sels métalliques et des QDs AIZS dopés Ni.

Des analyses thermogravimétriques (ATG) des QDs AIZS ainsi que des QDs Ni(10%):AlZS

sont présentées sur la Figure 111.7. Trois pertes de masse sont observées.

- La premiere perte de masse (<150°C) provient de I’eau adsorbée a la surface des QDs.
- Ladeuxieme perte de masse (entre 250 et 350°C) communes aux deux QDs est liée a la

décomposition du ligand 3-MPA a la surface des QDs.
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- Une troisieme perte en masse observable entre 400 et 450°C pour les QDs dopés
pourrait trouver son origine dans la décomposition des complexes Ni-3-MPA.

La décomposition observée entre 500 et 650°C pour les QDs non dopés n’a pu étre expliquée a

ce jour.
100 4 — AIZS
—— Ni(10%):AlZS
S
o 90-
)]
%]
£
q) 80'
©
2
) i
o 70
60

100 200 300 400 500 600 700
Tempétature (°)

Figure 111.7. Analyses ATG des QDs AIZS non dopés et dopés 10% en Ni.

Nous avons également évalué I'influence de la longueur d'onde d'excitation (Aex) Sur I’émission
des QDs dopés. La longueur d’onde d’excitation a été variée entre 350 et 500 nm et les résultats
sont décrits sur la Figure 111.8. De 350 & 425 nm, la longueur d’onde d’émission est stable (540
nm). Au-dela de 425 nm, on observe un déplacement de 1’émission vers le rouge (de 550 a 570
nm) ainsi qu’une forte baisse de I’intensité. Ce phénomeéne est li€ a la dispersion en taille et en
composition des QDs AIZS et donc a la position des niveaux accepteurs et donneurs dans ces
nanocristaux. L’échantillon de QDs semble contenir plus de petites particules excitables avec

une longueur d’onde de forte énergie. L’augmentation de la longueur d’onde d’excitation ne
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permet plus que d’exciter les particules de tailles plus importantes et donc avec des énergies de

gap plus faibles, ce qui explique le décalage vers le rouge et la baisse de I’intensité [10,11].

200000 -

Ni:AlZS

100000 -

PL Intensité

T T T T T
400 500 600 700 800

Longueur d'onde (nm)

Figure 111.8. Influence de la longueur d’excitation sur les spectres d’émission des QDs
Ni(2.5%):AlZS.

Ill.2.1.4  Photostabilité

La photostabilité des QDs en solution a été évaluée pendant 1 h sous irradiation d’une lampe
Hg-Xe & la puissance de 100 mW.cm™ et & température ambiante (Figure 111.9). Une légére
augmentation de ’intensité de photoluminescence a ét€ observée durant les premieres minutes
d’irradiation, vraisemblablement en raison de la décomposition du ligand 3-MPA et de la
réaction des ions sulfure produits avec les atomes de zinc présents a la surface des QDs
(formation d’une coquille ZnS). Puis, I’intensité de fluorescence retourne a son niveau initial et
reste stable durant toute la période d’irradiation. Ces résultats montrent que les QDs

Ni(2,5%):AlZS sont stables méme exposeés a une forte illumination UV.
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Figure 111.9. Evolution des spectres (a) d'émission de PL et (b) d'absorption UV-visible des
QDs Ni(2,5%):AlZS sous l'irradiation continue d'une lampe Hg-Xe (intensité de 100
mW/cm?) et (c) I'évolution temporelle de I'intensité de la fluorescence.

Nous avons également étudié I'influence du dopage en Ni sur le mécanisme d’émission de PL
des AIZS via des mesures de PL résolues en temps. Ces mesures ont été réalisées aux longueurs
d'onde correspondant aux maxima d'émission de PL (Figure 111.2a). Les déclins sont le mieux

décrits par une fonction bi-exponentielle :
I (t) = A=exp (—t/ t1) + Azcexp (—t/ T2)

ou 11 et T2 sont les durées de vie de fluorescence et Az et Az sont les contributions relatives des
composantes du déeclin. Les résultats sont présentes sur la figure 111.10 et dans le tableau I111.2.
La composante rapide 11 correspond aux piéges de surface (liaisons pendantes ou lacunes) et la

composante lente 12 est liée & la recombinaison D-A provenant des défauts « intragap ». Comme
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observé dans le chapitre précédent, le rapport Ai/Az le plus faible (environ 0,45) est observé
avec les QDs AIZS non dopés et ceci montre que le mécanisme dominant est la recombinaison
électron-trou via les états D-A. En augmentant la concentration en dopant, le rapport Ai/Az
augmente fortement et atteint 4 avec 15% en Ni?*, preuve d’une contribution plus forte des états

de piége de surface.
Les durées de vie moyennes de PL (tay) Ont été déterminées en utilisant la relation :
Tav = (Art1 + Aot2) [ (AL + A)

La durée de vie des QDs AIZS non dopés est d'environ 300 ns. Cette durée de vie longue est
liée aux nombreux piéges intrinséques (Vs et Agint agissent en tant que donneurs tandis que Vag
et Sint Sont les accepteurs). Les valeurs de 11 et de t2 ainsi que les contributions des deux
composantes diminuent fortement lorsque le pourcentage de dopant augmente. La diminution
de A est 8 fois plus forte que celle Apavec ’augmentation du dopage en nickel. Un temps de
déclin tres court (20,67 ns) a été déterminé pour les QDs dopés avec 15% de Ni, ce qui montre
que le dopage a une influence trés prononceée sur la recombinaison électron-trou via les états D-
A.

1.0 4
~ ,
S o8 —O=— AlZS non dopé
S —O0— Ni(2,5%):AlZS
~ —O0=—Ni(5%):AlZS
| —O— Ni(10%):AlZS
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Figure 111.10. Déclins de PL des QDs AIZS non dopés et dopés en Ni.
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Tableau I11.2. Durées de vie de PL des QDs AIZS non dopés et dopés en Ni.

AlZS 0,030 85,6 0,067 395,7 0.45 300
Ni(2,5%):AlZS 0,076 63,12 0,092 286,21 0.83 185,3
Ni(5%0):AlZS 0,042 82,27 0,055 292,68 0.76 201,48
Ni(10%0):AlZS 0,012 74,42 0,009 263,66 1.33 156,25
Ni(15%):AlZS 0,004 12,12 0,001 53,82 4 20,67

111.2.2 Propriétés structurales

111.2.2.1 Spectroscopie des photoélectrons X (XPS)

La composition ainsi le degré d’oxydation des éléments présents dans les QDs AIZS dopés en
Ni (5%) ont été étudiés par XPS. La figure Ill.11a présente le spectre général et montre que
seuls les éléments Ag, In, S, Zn, O, C, Na et Ni sont détectés, ce qui indique la pureté de ces
QDs. Comme observé précedemment avec les QDs AIZS non dopés, le spectre haute résolution
de Ag montre deux signaux a 367.85 et 373.84 eV correspondants respectivement a Ag 3ds et
Ag 3dz» avec Ag au degré +1 (Figure 111.11b) [12,13]. Deux pics apparaissent a 444,83 et
452,38 eV pour In 3dsy et In 3dsr. et correspondent a In (+3) (Figure 111.11c) [12,13]. Le pic de
S peut étre divisé en deux signaux 2pz. et 2p12 a 162,04 et 163,24 eV (Figure 111.11d) [12-14].
Le pic de Zn 2ps/2 apparait a 1021,72 eV (Figure 111.11e) [12,13]. Enfin, deux pics pour Ni 2pzs
sont observés a 853,97 et 855,67 eV et peuvent respectivement étre attribués a NiO et NiS [15-
17]. Finalement, le pic & 861,17 eV est un pic satellite Ni 2psp, ce qui démontre également
I'existence de Niau degré +2 [16,18,19]. Toutes ces données confirment que les états de valence
des éléments sont Ag*, In®*, Zn?*, S~ et Ni?*.
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Figure 111.11. (a) Spectre général et spectres XPS haute résolution de (b) Ag 3d, (c) In 3dsy2,
(d) S 2p, (e) Zn 2p et (f) Ni 2p des QDs dopés Ni(5%) : AlZS.
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111.2.2.2 Microscopie électronique a transmission (MET)

Des images représentatives de microscopie électronique en transmission des QDs AIZS dopés
en Ni préparés avec le rapport molaire Ag/In =1/5 sont données a la Figure 111.12. La taille
moyenne des nanocristaux a été déterminée en analysant au moins 100 nanocristaux dans les
images. Les QDs présentent une morphologie quasi sphérique et sont bien dispersés. Les tailles
moyennes de ces nanocristaux sont 2,4 + 05; 24 £ 0,6; 2.16 £ 0,6 et 2,4 + 0,61 nm
respectivement pour les QDs dopés 2.5, 5, 10 et 15%. Ces résultats indiquent que 1’évolution
de la concentration en dopant n'influence pas de maniere significative la taille des nanocristaux.
Les plans des réseaux cristallins sont bien définis et la distance inter-réticulaire entre deux plans
adjacents du réseau est de 0,31 nm, ce qui correspond au plan (111) de ZnS dans la structure
blende. Les clichés de diffraction des électrons montrent trois anneaux larges qui correspondent

aux plans de diffraction de la phase cubique.

Figure 111.12. Images MET des QDs AlZS dopés en Ni, clichés de diffraction des électrons et
distributions de taille des QDs AIZS dopés Ni (a) 2.5, (b) 5, (c) 10 et (d) 15%.
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111.2.2.3 Microanalyse en dispersion d’énergie X (EDX)

s
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Figure 111.13. Analyses EDX des QDs AIZS (a) non dopés et (b) 2,5, (c) 5, (d) 10 (d) et (e)
15% de dopage en Ni.

Les analyses par dispersion d'énergie des rayons X (EDX) des QDs AIZS et Ni: AIZS sont
présentées sur la figure 111.13 et confirment la présence des éléments Zn, Ag, In et S dans tous
les QDs et du Ni pour les QDs dopés. Les taux de dopage en Ni sont respectivement de 1,36,
3,12, 3,37 et 3,94% pour les charges initiales de 2,5, 5, 10 et 15%. Ces résultats indiquent
qu’une saturation en Ni est atteinte dés 5% théorique de dopage et qu’il ne sera pas possible un

dopage de plus de 4% en Ni des nanocristaux.

111.2.2.4 Diffraction des rayons X (DRX)

L'étude des propriétés structurales des nanoparticules AIZS dopées en Ni?* a également été
réalisée par diffraction des rayons X (Figure 111.14). Trois pics a 27,7, 48 et 56,5°
correspondant respectivement aux plans (111), (220) et (311) de la structure cubique peuvent
étre observés (JCPDS n° 03-065-9585). L’absence de pic supplémentaire indique qu’aucune
autre phase n’est formée. La cristallinité plus faible des échantillons dopés par rapport aux QDs
AIZS non dopés indique une augmentation du désordre liée a l'incorporation du dopant. On

observe également un léger décalage vers les grands angles du signal (111) des QDs dopés.
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Figure 111.14. Diffractogrammes RX des QDs AIZS non dopés et dopés en Ni.

1.2.2.5 Diffusion dynamique de la lumiére (DLS)

La petite taille des QDs a été confirmée par diffusion dynamique de la lumiére (DLS) (Figure
111.15). Le rayon hydrodynamique est supérieur a celui déterminé par microscopie électronique
en transmission en raison de la couche d'hydratation entourant les QDs. Le rayon
hydrodynamique des QDs dopés 10% Ni est similaire a celui des QDs AIZS non dopés.
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Figure 111.15. Diameétres hydrodynamiques mesurés a 20°C des QDs AIZS non dopés et
dopés a 10% en Ni.

Les spectres d'absorption infrarouge a transformée de Fourier (FT-IR) des QDs AlIZS dopés et
non dopés ont été étudié (Figure 111.16). Ils présentent une large bande centrée a 3320 cm
attribuée a 1’élongation O-H, un signal a 2909 cm™ attribué aux vibrations C-H. Les vibrations
asymeétriques et symétriques du groupe carboxylate CO,™ apparaissent respectivement a 1538
et 1384 cm™. Les pics apparaissant a 661 et 473cm ~* sont associés a la vibration Zn-S et sont

caractéristiques de ZnS cubique.
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Transmission (%)

La Figure 111.17 montre les courbes de magnétisation (M) en fonction du champ magnétique
appliqué (H) sur les nanoparticules AIZS dopées en Ni a 10K. Pour une concentration de 2.5%
en Ni, les QDs Ni:AlIZS ont un comportement ferromagnétique (la courbe a une pente négative,
ce qui montre que le comportement diamagnétique du réseau héte AIZS domine a faible
concentration en dopant) [20]. La pente de la courbe M-H devient positive a partir d’un dopage
de 5% et une magnétisation maximale de 0,104 et 0,249 emu/g mesurée sous 90000 Oe, est
observée respectivement pour les échantillons dopés a 5 et 10%. La magnétisation proche de 0
a champ nul, indique que la contribution du superparamagnetisme est majoritaire par rapport
au ferromagnetisme. La présence d’une hystérese (le champ coersitif (Hc) est d’environ 37,98

et 13.7 Oe et la magnétisation rémanente (Mr) est d’environ 1.71*¥10* et 6.65*10° emu.g*
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Figure 111.16. Spectres FT-IR des QDs AIZS dopés en nickel et non dopés.
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respectivement des échantillons dopés 5% et 10% en nickel).
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Figure 111.17. Courbes M (H) des QDs AIZS dopés en Ni a 10K.

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons étudié le dopage des QDs AIZS par Co(+2).
Comme précédemment, le dopage a eté réalisé par introduction des ions Co(+2) dans la
deuxiéme coquille ZnS.

La Figure 111.18 montre les spectres d’émission (a) et d’absorption (b) des QDs Co: AIZS avec
différentes concentrations en Co?*. Avec I’augmentation de la concentration en dopant de 2.5 &
10%, un léger décalage de 1I’émission vers le bleu (de 508 a 490 nm) est observé. Ce décalage
s’accompagne d’une forte chute du rendement quantique de PL (9.36% pour un dopage de 2.5%
jusqu’a 0.2% pour une concentration de 10%) (voir Tableau I11.3). Cette baisse est liée a la
formation de sites non radiatifs a la surface des QDs par le dopage [21-30].
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Avec I’augmentation du dopage en ions Co(+2), deux signaux apparaissent dans les spectres
d’absorption UV-visible. Le premier vers 390 nm et le second vers 460 nm et leurs intensités
augmentent avec la teneur en Co. Ces signaux peuvent respectivement étre attribués aux
transitions *T1g(F) — 4Agg et *T1g(F) —*T14(P), de I’ion Co(+2) [22].

Tableau I11.3. Rendements quantiques de fluorescence des QDs AlIZS dopé en Co.

2,5 9,36
5 2,37

7,5 0,67

10 0,2

=
&
(=]
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Figure 111.18. Spectres (a) d’émission de PL normalisés et (b) d’absorption UV-visible des

QDs AIZS non dopés et dopés en Co (2.5;5; 7.5 ; 10%).
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I1.3.1.2 Formation du complexe
De maniére similaire aux travaux réalisés avec le dopant Ni, nous avons enregistré les spectres
d’absorption UV-visible aux différents stades de la préparation des QDs. La solubilisation du

nitrate de cobalt dans 1’eau conduit a un complexe de Co(+2) hexahydraté.

Deux bandes d’absorption peuvent étre observées vers 300 et 600 nm et elles sont
respectivement attribuées aux transitions A, . 1Tog et *A1g — 1T14[22]. En ajustant le pH a
8.5 en présence du ligand 3-MPA, deux signaux apparaissent vers 390 et 460 nm, correspondent

a Co?" dans un complexe octaédrique et sont identiques a ceux observés pour les QDs AlZS

Figure 111.19. Structures des complexes formés entre 3-MPA et Co(NO3)..6H20 a pH= 8.5.

dopés en Co.

La formation du complexe de Co est confirmée par les résultats spectroscopiques FT-IR
(Figure 111.21). La liaison thiol S-H du 3-MPA disparait apres mélange avec Co(NO3z)2 et deux
signaux caractéristiques liés aux elongations asymétrique et symétrique des carboxylates de

cobalt COOCo peuvent étre observés a 1553 et 1400 cm™, respectivement.
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Figure 111.20. Spectres d'absorption UV-visible du Cobalt dans I'eau et dans la solution de 3-

MPA avec une concentration 0,2 M avec et sans les autres sels métalliques.
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Figure I111.21. Spectres FT-IR du nitrate de Co dans I'eau, dans la solution de 3-MPA avant et
apres ajustement de pH et en présence des autres sels métalliques et finalement des QDs AIZS

dopés Co.

Les analyses ATG des QDs AIZS et Co(10%):AlZS sont présentées sur la figure 111.22.
Comme précédemment observé pour les AIZS dopés en Ni, trois régions de perte de masse
peuvent étre observées. La premiére perte (de 70 a 150°C) provient de la déshydratation des
QDs. La deuxieme perte de masse (entre 250 et 350°C) est liée a la décomposition du ligand 3-
MPA neutre a la surface des QDs. Nous supposons que la troisieme perte de masse (entre 400
et 500°C) observable uniquement pour les QDs Co:AlZS pourrait étre liée a la décomposition

des complexes de Co inclus dans les QDs.
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Figure 111.22. Courbes ATG des QDs Co(10%):AIZS et non dopés.

Comme decrit précedemment avec les QDs AIZS dopeés avec Ni(+2), les spectres d'émission
de photoluminescence des QDs AIZS dopés par Co(+2) ont été enregistrés a différentes
longueurs d’onde d’excitation Aex entre 350 a 500 nm (Figure 111.23). Entre 350 et 450 nm, la
longueur d’onde d’émission est stable a 545 nm mais une baisse de I’intensité est observée. Une
excitation a 475 ou 500 nm provoque un déplacement de 1’émission jusqu’a 575 nm. Ce
phénomeéne est li¢ a I’hétérogénéité en taille et en composition des QDs. Toutes les
nanoparticules sont excitées avec un rayonnement de forte énergie et I’émission de fluorescence
est la plus ¢élevée. Lorsque I’énergie d’excitation diminue, seules les particules d’énergies de

gap faibles sont excitées et 1’émission est décalée vers le rouge.
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Figure 111.23. Spectres d’émission de PL des QDs Co(2.5%):AIlZS en variant la longueur

d’onde d’excitation.

l1.3.1.4 Photostabilité

La photostabilité des QDs AIZS dopés Co en solution a été étudiée sous irradiation d’une lampe
Hg-Xe a la puissance de 100 mW.cm™ et & la température ambiante (Figure 111.24). Les
spectres d’absorption UV-visible et de fluorescence montrent que les QDs sont photostables

sous irradiation UV de forte énergie.
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Figure 111.24. Evolution des spectres (a) d'émission de PL et (b) d'absorption UV-visible des
QDs Co(2.5%):AlZS sous l'irradiation continue d'une lampe Hg-Xe (intensité de 100

mW/cm?) et (c) I'évolution temporelle correspondante de I'intensité de la fluorescence.

I11.3.1.5 Durée de vie de photoluminescence

L'influence du dopage en cobalt sur le mécanisme de I'émission de PL des QDs AIZS a été
étudié via des mesures de PL résolues en temps (Figure 111.25). Ces mesures ont été effectuées
aux longueurs d'onde correspondant aux maxima d'émission de PL (Figure 111.18a). Les

résultats obtenus sont le mieux décrits par une fonction bi-exponentielle :
I (t) = Azexp (—t/ T1) + Azexp (—t/ T2)
Les durées de vie moyennes de PL (tay) Ont été déterminées en utilisant la relation :

Tav = (A1t + Aot2) [ (AL + A)
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Nous remarquons que le rapport A1/A> de tous les QDs dopés est inférieur a 1, ceci indique que

le mécanisme dominant est la recombinaison électron-trou via les états D-A.

La durée de vie des QDs AIZS est d'environ 300 ns. Contrairement aux résultats obtenus avec
le dopant Ni, une faible diminution du temps de déclin est observée (214 ns pour les QDs dopés
avec 10% de Co). Cette diminution affecte a la fois les composantes rapide et lente, ainsi que

les amplitudes Az et Ao.
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Figure 111.25. Comparaison des déeclins de PL des QDs AIZS non dopés et dopés en Co.
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Tableau I11.4. Durée de vie de PL des QDs AIZS non dopés et dopés en Co.

AlZS 0.030 85.60 0.067 395.70 300
Co(2,5%):AlZS 0.078 71.47 0.175 320.96 243.7
Co(5%):AlZS 0.018 64.98 0.038 323.02 237.8
Co(7,5%):AlZS 0.004 96.66 0.006 346.33 246.5
Co(10%) : AlIZS  0.00145 67.48 0.00236 305.1 214.6

I1.3.2 Propriétés structurales

.3.2.1 Spectroscopie des photoélectrons X (XPS)

La composition ainsi que la valence des éléments présents dans les QDs AlZS dopés en Co(5%)
ont été étudiés par spectroscopie photoélectronique de rayons X. Le spectre général montre la
présence des éléments Ag, In, S, Zn, O, C, Na et Co (Figure 111.26a). Comme pour les QDs
AIZS dopés en nickel, deux signaux a 367.79 et 373.80 eV correspondants respectivement a
Ag 3ds2 et Ag 3ds2 sont observables (Figure 111.26b) [12,13]. Deux pics In 3dsi2 et In 3ds2
apparaissent a 444,81 et 452,36 eV et correspondent & In au degré +3 (Figure 111.26¢) [12,13].
Le pic de S peut étre divisé en deux signaux 2pay2 et 2p12 8 162,06 et 163,26 eV et correspondent
a un sulfure (Figure 111.26d) [12-14]. Le signal de Zn 2pz/, est observé a 1021,68 eV (Figure
I11.26€) [12,13]. Enfin, trois signaux Co 2ps/2 sont observés & 779.5, 780.8 et 782.1 eV. Ces pics
correspondent au niveau d'énergie 2p de Co?* et peuvent étre attribués a des liaisons Co-S et
Co-0 [23-26]. Le signal a 785,1 eV est un pic satellite 2pz. qui confirme le degré +2 du cobalt
[27]. Toutes ces données confirment que les états de valence des éléments sont Ag*, In®*, Zn?*,
S*et Co?.
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Figure 111.26. (a) Spectre général et spectres XPS haute résolution de (b) Ag 3ds2, (¢) In
3ds/2, (d) S 2p, (e) Zn 2p et (f) Co 2p des QDs dopés Co(5%) : AlZS.
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1.3.2.2  Microscopie électronique a transmission (MET)

Des images MET représentatives des QDs AlZS dopés en Co préparés avec le rapport molaire
Ag/In =1/5 sont données a la Figure 111.27. Les QDs présentent une morphologie quasi
sphérique et sont bien dispersés. Les tailles moyennes de ces nanocristaux sont de 2,4 £ 0,4 ;
2,0+0,4;2.6+0,6et 1.9+ 0,4 nm respectivement pour les QDs dopés 2.5, 5, 7.5 et 10%. En
Co, ce qui indigue que la concentration en dopant influence peu la taille des nanocristaux. Les
plans du réseau cristallin sont bien définis et la distance inter-réticulaire entre les plans adjacents

du réseau est d’environ 0,31 nm, valeur correspondant au plan cristallin (111) de ZnS blende.

: O3%

o
.

Rumber

Figure 111.27. Imaes MET des QDs AIZS dopeés en Co et les distributions de taille des

particules.

1.3.2.3  Microanalyse en dispersion d’énergie X (EDX)

Les analyses EDX des QDs AIZS et Co: AIZS sont présentées sur la Figure 111.28 et montrent
la présence des éléments Zn, Ag, In et S et de Co pour les QDs dopés. Comme précédemment
observé pour le dopage avec Ni, le dopage est plus faible que celui attendu mais il n’y a pas de

saturation.
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Figure 111.28. Analyses EDX des QDs AIZS non dopés et dopés en Co.

Tableau 111.5. Compositions théoriques et réelles de la concentration du dopant des QDs

dopés en Co déterminées par ’analyse EDX.

(%) Atomique en Co

AlZS _
Co (2,5%) : AlZS 0,99
Co (5%) : AIZS 3,24
Co (7,5%) : AlZS 3,96
Co (10%) : AIZS 731

11.3.2.4  Diffraction des rayons X (DRX)

Les proprietés structurales des nanoparticules de AIZS dopées en Co(+2) ont également été
étudiées par diffraction des rayons X. La figure 111.29 montre trois pics principaux a 27,7, 48
et 56,5° correspondant respectivement aux plans (111), (220) et (311). Aucune autre phase n’a
été detectée, ce qui montre que le dopant n'affecte pas la structure cristalline. Les spectres DRX
des QDs de AIZS dopées en Co correspondent a ZnS cubique standard (JCPDS n° 03-065-
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9585). L'élargissement des pics de diffraction confirme la nature nanocristalline de
I'échantillon. La cristallinité plus faible des échantillons dopés par rapport aux QDs AIZS

indigue une augmentation du désordre dd a I'incorporation du dopant.
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Figure 111.29. Diffractogrammes des QDs AIZS non dopés et dopés en Co.

111.3.2.5  Diffusion dynamique de la lumiére (DLS)

La petite taille des QDs a été confirmée par diffusion dynamique de la lumiere (DLS). Le rayon
hydrodynamique des QDs AIZS est d’environ 12 nm, valeur supérieure a celui déterminé par
MET, en raison de la couche d'hydratation qui entoure les QDs (Figure 111.30). Dans le cas des
QDs Co: AIZS, le diamétre hydrodynamique est d’environ 20 nm pour Co: AlZS (10%), ce qui
indique une légére agglomération dans cet échantillon.

143



18 25
16 4
AlZS Co(10%):AlZS
14 4 20 4
12 4
D 4] o 7
Q o
£ s £
o O 104
Z 64 Z
4 4
54
2 -
0 0
1 10 100 1000 1 10 100 1000
Taille (nm) Taille (nm)

Figure 111.30. Diametre hydrodynamique a 20°C des QDs AIZS et Co: AIZS@MPA
déterminé par DLS.

Les spectres FT-IR des QDs Co: AlZS sont décrits sur la Figure 111.31. lls présentent une large
bande centrée a 3320 cm™ attribuée a I’élongation O-H, deux signaux vers a 2909 cm attribués
aux vibrations C-H. Les vibrations asymétrique et symétrique du groupe carboxylate CO2™
apparaissent respectivement a 1538 et 1384 cm™. Les pics apparaissant & 661 et 473 cm™* sont

associes a la vibration Zn-S et sont caractéristiques de ZnS cubique.
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Figure 111.31. Spectres FT-IR des QDs AIZS dopés en cobalt et non dopés.

I1.3.3 Propriétés magnétiques

I.3.3.1 Magnétisme

La Figure 111.32 montre les courbes d'hystérésis magnétique (M-H) des QDs AIZS dopés en
Co (2.5; 5; 7.5 et 10%) mesurées a différentes températures. Ces courbes illustrent que le
meilleur comportement est obtenu & basse température (10 K). Lorsque les ions Co?" sont
incorporés dans les nanocristaux, la magnétisation diminue en augmentant la température quelle
gue soit la concentration de dopage. Il est a noter que la magnétisation maximale croit avec
’augmentation de la quantité de Co?* incorporée dans les nano-objets a 10 K, la magnétisation
augmente de 0,03 a 0,5 emu/g lorsque le dopage est augmenté a 7,5%. 1l est a noter qu’a faible
dopage (2,5%), I’hystérése est plus marquée, indiquant une proportion plus élevée du
ferromagnétisme (Mr=1.087*10“*emu/g et Hc=187.55 Oe & 10K). Bien que ces valeurs puissent
paraitre faibles, elles sont a comparer a la faible valeur de magnétisation, ce qui impose

naturellement de considérer ces valeurs malgré leurs faibles intensités (Figure 111.32).
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Figure 111.32. Courbes M (H) des QDs AIZS dopés en Co a différentes températures.

Au fur et a mesure que le dopage augmente, Mr et Hc diminuent (jusqu’a étre quasi nul). En
prenant en compte I’augmentation de la magnétisation maximale, il est possible de conclure
que le comportement des nanoparticules est superparamagnétique. Pour le confirmer, il sera
envisagé de réaliser des mesures de ZFC-FC et de déterminer la température de blocage pour

les échantillons les plus intéressants.
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Figure 111.33. Courbes M (H) des QDs AlZS dopés en Co a 10K.

La Figure 111.33 illustre les courbes de magnétisation (M) en fonction du champ magnétique
appliqué (H) sur les nanoparticules AIZS dopés en Co a 10 K. Les courbes montrent que tous
les échantillons présentent des comportements ferromagnétiques évidents et paramagnétiques
[28]. Les valeurs de magnétisation retirées de ces courbes sont 0,0303 emu/g, 0,1558 emu/g,
0,3637 emu/g et 0,5342 emul/g respectivement pour les concentrations de cobalt de 2.5, 5, 7.5
et 10%. Les valeurs d'aimantation augmentent avec l'augmentation de la concentration de
dopage en Co. Notons que ces valeurs restent supérieures a celles mesurées pour les
échantillons dopés avec Ni(ll) indiquant que les ions Co(ll) complexés se trouvent dans une

configuration haut-spin.

Les spectres de résonance paramagnétique électronique des QDs Co: AIZS a basse température
(20 K) a la fréquence egale a 9.405 GHz sont présentés sur la figure 111.34. On observe la
présence de deux signaux vers 1500 et 3150 mT et un accroissement de leur intensité avec
l'augmentation du dopage. Ces deux signaux sont attribués aux ions occupant des sites
octaédriques [29]. Rappelons que les résultats du magnétisme (Figure 111.32) indiquent

147



clairement le ferromagnétisme dans ces échantillons a température 20K, il est trés probable que

le large signal RPE est une résonance ferromagnétique.
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Figure 111.34. Spectres de résonance paramagnétique électronique des QDs Co: AlZS a 20 K.
Conclusion

Ce chapitre est réservé a I’étude complete des propriétés optiques, structurales et magnétiques
de QDs AIZS dopés par des ions Ni?* ou Co?*. L’effet de la nature et du pourcentage de dopant
a été examiné. Le dopant a été introduit dans la seconde coquille ZnS entourant le coeur AIS
afin d’essayer de minimiser la chute de rendement quantique de fluorescence li¢ au dopage. Les
analyses optiques montrent que le dopant ne s’insére pas dans la maille cristalline cubique des
QDs mais qu’il est introduit dans la coquille ZnS sous la forme d’un complexe octaédrique
mettant en jeu le ligand 3-MPA. Les durées de vie de fluorescence diminuent en augmentant la
concentration du dopant, particuliérement lors d’un dopage avec Ni?*, vraissmblablement en
raison de I’introduction de défauts structuraux liés au dopage. Les meilleures propriétés
magnétiques ont été observées a basse température (10 K) et les valeurs d'aimantation

augmentent avec l'augmentation de la concentration du dopant Ni ou Co.
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Chapitre 1V : Activite
photocatalytique des nanocomposites
ZnO/AIZS

153



V.

Introduction

Les particules de ZnO ont attiré 1’attention croissante de nombreux chercheurs en raison de
leurs propriétés photocatalytiques. ZnO est un semiconducteur a large bande interdite (3,37 eV)
et n’est donc photoactivable que sous irradiation UV. Diverses stratégies ont été employées
pour améliorer I'efficacité photocatalytique du ZnO sous lumiére visible, et dans cette étude,
nous allons évaluer les propriétés photocatalytiques sous irradiation visible de ZnO associé aux
QDs AIZS.

Ce chapitre est divisé en deux parties :

- la premiéere est une étude bibliographique sur la photocatalyse hétérogene ainsi que les
propriétés photocatalytiques de ZnO.
- puis, nous avons examiné les propriétés photocatalytiques des QDs ZnO associés avec

les QDs AIZS par hétérojonction.

Une quantité énorme de produits chimiques est utilisée dans I'industrie textile. L'élimination de
ces produits non biodégradables est la base de la contamination de I'environnement par les
industries textiles, ce qui entraine des problémes trés graves liés a la santé et a la pollution de
I'environnement. Par conséquent, les chercheurs se sont concentrés sur I'élimination des eaux
usees des colorants, notamment azoiques, pour répondre a des réglementations
environnementales. Jusqu'a présent, diverses méthodes de traitement telles que les méthodes
physiques et les méthodes chimiques ont été étudiées pour éliminer les colorants azoiques [1—
5]. Cependant, ces méthodes ne peuvent pas détruire complétement les contaminants et ne font
que transférer que les colorants de la solution a I'adsorbant, ou les colorants seront transformés
en intermédiaires cancérigénes, mutagenes ou toxiques, qui provoquent une pollution
secondaire. Ainsi, des procédés peu colteux et respectueux de l'environnement pour la
conversion complete des polluants doivent étre développés. Récemment, les progres de la
science et de la technologie ont permis une accélération rapide du développement de la

photocatalyse.

La photocatalyse est un procédé d’oxydation avancée utilisant un semiconducteur et une
irradiation lumineuse. L'un des semiconducteurs pouvant étre utilisé comme photocatalyseur
est ZnO (semi-conducteur de type n), qui a une structure de wurtzite hexagonale stable (groupe

spatial P6smc), une large bande interdite directe (3,37 eV) et une grande énergie de liaison de
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60 meV a température ambiante. En raison de ces excellentes propriétés, les nanoparticules de
ZnO sont largement utilisées pour diverses applications potentielles telles que les capteurs, les

cellules solaires, les diodes électroluminescentes et la photocatalyse [6-9].

En tant que technologie prometteuse pour résoudre les problémes environnementaux et
énergeétiques, la photocatalyse a attiré une grande attention dans la communauté scientifique en
raison de son application potentielle dans la décontamination de I'environnement et la

production d'hydrogene.

La photocatalyse hétérogene est 1’'un des procédés d’oxydation avancée (POAs) et constitue
une technique fiable et efficace pour la dégradation et la minéralisation des colorants organiques
non biodégradables en H20 et CO> par les procedés classiques et cela en consommant peu
d’énergie. Elle congue pour détruire des matiéres organiques par oxydation avec des radicaux
tels que OH".

La photocatalyse se déclenche par I’activation du semiconducteur qui a lieu suite a I'absorption
de la lumiere et la formation des paires électron-trou photogénérées (e/h*). Les porteurs
photogénérés migrent ensuite et peuvent soit se recombiner, soit atteindre la surface ou ils
peuvent participer a des réactions d’oxydo-réductions de surface qui provoque la formation des

différentes espéces radicalaires capables de dégrader les molécules organiques.

En catalyse hétérogeéne, il existe cing étapes successives (voir figure 1V.1) qui conduisent a la

décomposition des molécules organiques : [10,11]

i Transfert du polluant de la phase liquide a la surface du photocatalyseur.
ii. Adsorption du polluant a la surface du photocatalyseur.

iii. Réaction dans la phase adsorbée.

iv. Désorption des produits de réaction.

V. Transfert des produits de la surface du photocatalyseur a la solution.
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Principe théorigue du mécanisme de dégradation photocatalytique.

Dioxyde

de carbone
Rayonnement (€0,)

(UV ou visible)

Diffusiﬂn 5
des réactifs Diffusion

des produits

2 3 4

Adsorption R Désorption
des polluants Reaction de H,0
en surface Polluants chimique Produits et de (0,

adsorbés adsorbés

Catalyseur (semi-conducteur)
SUPPORT

Figure 1V.1. Schéma représentant les étapes de la dégradation photocatalytique d’un polluant.

[12]

Nous citons les principales réactions qui se déroulent lors de la photocatalyse :

Semiconducteur + hv — hev' + esc

Les trous de la bande de valence réagissent avec 1’eau et le colorant organique adsorbés a la

surface du semi-conducteur :

H,O + hgyt — OH" + H*

Colorant + hgy" — polluant®

Les radicaux OH® ont un pouvoir oxydant important qui leur permet de réagir facilement avec
le polluant pour permettre sa dégradation en CO; et de H20 :

Colorant + OH" — CO2 + H,0
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Les électrons de la bande de conduction réagissent avec 1’oxygene adsorbé a la surface pour

former I’ion superoxyde O>" :
Oz + esc™—02"
02" + H'— HO'
2HO2>"— H20; + O2
Le peroxyde d’hydrogéne permet de former le radical OH" par différentes réactions :
H202+ hv— 2 OH"
H202+ egc” — OH" + OH"

H202+ O2"— OH" +OH™ + O2

Molecular oxygen

Light

s eEEmESsuy

(Dimerization)
Hydroxyl radical

Figure 1V.2. Illustration schématique du mécanisme de base d'un processus photocatalytique

(Oxidation) @

Water

hétérogéne sous lumiére solaire. [13]

=
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Parmi les différents facteurs influant sur I’efficacité du photocatalyseur, nous pouvons citer :

e La concentration initiale du polluant.

e Lamasse du catalyseur.

e Lalongueur d’onde d’irradiation.

e Le flux lumineux.

e Latempérature.

e LepH.

e Les parameétres liés aux propriétés du catalyseur (la taille, la cristallinite, la surface

spécifique).

Les photocatalyseurs les plus étudiés et utilisés sont TiO2[14], ZnO [15], Fe.O3 [16], CdS [17]
et ZnS [18], Ces matériaux de faible codt, efficaces et respectueux de I'environnement peuvent
étre utilisés pour remédier aux problemes environnementaux. Parmi ces différents
semiconducteurs, I'oxyde de zinc (ZnO) présente une efficacité trés eélevée dans la dégradation

photocatalytique de certains colorants organiques.

Les propriétés photocatalytiques de I’oxyde de zinc ont souvent été étudiées sous irradiation

solaire.

De nouveaux photocatalyseurs tels que BiOBr/ZnO ont été fabriqués par hétérojonction. Ces
matériaux ont notamment été étudiés par Yi et al. [19] pour la décoloration du méthylorange
sous irradiation solaire. Le matériau BiOBr/ZnO (40) est le meilleur photocatalyseu et le taux
de dégradation du colorant est respectivement 3,7 et 4,7 fois plus élevé que celui de BiOBr et
ZnO purs. Ces etudes ont montré que ce matériau est stable et réutilisable, ce qui suggere qu’il
pourrait constituer une stratégie prometteuse pour la conception de nouveaux photocatalyseurs

composites efficaces pour I'élimination des polluants organiques des eaux usées.

Notons que la formation d'une hétérojonction entre les deux semiconducteurs ZnO et AgInS; a
été étudiée pour la premiere fois récemment par Martinez et al. [20] pour la dégradation du

phénol en milieu aqueux. Il a été observé que 1% de QDs AIS est le meilleur pourcentage pour
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obtenir des nanocomposites hautement photoréactif et 92% du phénol est dégradé aprés une
heure d'exposition a la lumiére UV-Vis en présence du photocatalyseur ZnO@AIS (1%).

Donat et al. ont étudié les propriétés photocatalytiques de ZnO associé a des QDs CulnS2/ZnS
(ZCIS) par hétérojonction [21]. Par rapport aux nanoparticules de ZnO, le composite
ZnO@ZCIS préparé avec un rapport ZnO/ZCIS = 40/1 montre une activité photocatalytique
améliorée pour la dégradation de 1’orange II sous une source de lumiere solaire (plus que 95%
de dégradation aprés 180 min d'irradiation avec une intensité de 5 mW/cm?). Cette amélioration
provient de l'augmentation de la durée de vie des porteurs de charge et a l'augmentation de
I'absorption de la lumiere par les QDs ZCIS dans la région visible. Les nanocomposites

ZCIS@ZnO sont stables pendant au moins 10 cycles de photocatalyse (89%).

Pour rendre les nanoparticules de ZnO plus photoactivables dans le visible, différentes
techniques tels que le dopage (qui permet de réduire la bande interdite), I’association avec des
photosensibilisateurs et/ou des co-catalyseurs ou différents types d'hétérojonctions ont été

développées.

IV.1.2.2.1 Par dopage

Mirzaeifard et al. ont examiné les propriétés photocatalytiques de nanoparticules ZnO pur et
ZnO dopes en soufre sous irradiation visible pour la dégradation de la Rhodamine B (RhB)
[22]. Parmi les échantillons testés, celui dopé avec 0,5% en S peut dégrader 100% de RhB (5
ppm) a pH 5 aprés 90 min. Les propriétés photocatalytiques de ZnO dopé 0,5% ont été
améliorées en ajoutant une petite quantité de persulfate d'ammonium (dégradation de 100% de
RhB en 60 min). Le recyclage du photocatalyseur ZnO dopé en S a été évalué et I’efficacité de

dégradation est peu altérée (diminution légére jusqu’a 92% apres cing cycles successifs).

IV.1.2.2.2 Par création d’hétérojonction

Le couplage de nanotiges de ZnO avec I’oxyde de grapheéne réduit rGO a été réalisé par Moussa
et al. [23]. Ces auteurs ont étudie les propriétés photocatalytiques des nanocomposites
ZnO/rGO dans le visible. Suite a ce couplage, I’absorption du matériau ZnO/rGO est décalée
dans le visible, ce qui permet d’améliorer I'efficacité photocatalytique du nanocomposite sous

irradiation solaire.

Wang et al. ont étudié les propriétés photocatalytiques des nanoparticules de ZnO associees

avec Cu20 [24]. Le matériau Cu20/ZnO est préparé par hétérojonction et ZnO recouvre la
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surface de Cu.O de morphologie sphérique. L’activité photocatalytique a la lumiére visible est
améliorée en raison de la forte interaction entre les réseaux Cu20O et ZnO (0,78 est le rapport de
Cu20 sur ZnO qui présente la meilleure dégradation du Méthylorange). L'efficacité de
dégradation maximale est de 98% et les principales especes actives groupes durant le processus

de dégradation sont les trous h* et les radicaux OH".

Les nanotiges ZnO sont préparées par voie solvothermale basée sur I'hydrolyse de Zn(OAc)..
En bref, 511 mg de Zn(OAc)2,2 H20 sont solubilisés dans 35 ml d'éthanol. Une solution de
NaOH (466 mg) dans 35 ml d'éthanol est ajoutée goutte a goutte et le mélange est agité pendant
30 minutes a température ambiante. Puis, la solution est transférée dans un autoclave en Téflon
et est chauffée a 160°C pendant 24 h. Apreés refroidissement a température ambiante, les tiges
de ZnO ont été récupérées par centrifugation, lavees deux fois avec de I'eau, deux fois avec de
I'éthanol et séchées dans une étuve a 70°C.

La synthese des QDs quaternaires AIZS est décrite dans le chapitre 11.

La préparation du matériau ZnO/AIZS a été faite par hétérojonction de type n et p en couplant
les nanotiges de ZnO et les QDs AIZS. Le protocole expérimental est présenté sur la figure
IVV.3. Pour le matériau ZnO/AIZS (1%), nous avons dissout 1 mg de QDs AlIZS dans 10 mL
d’eau, puis ajusté le pH & 7. La solution a été mise sous ultrasons pendant 10 min puis 99 mg
de ZnO sont ajoutés. Le mélange est placé sous agitation magnétique durant 15 h a température
ambiante et ’eau est évaporée pendant 24 h a 70°C. La poudre obtenue a été calciné a 300°C
durant 5 h avec un gradient de 2°C/min afin de créer I’hétérojonction entre les matériaux. Des

matériaux ZnO/AIZS (2%, 5% et 10%) ont également été préparés.
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Figure 1V.3. Schéma représentatif des étapes de la préparation des nanocomposites
ZnO/AIZS.

IV.2.2 Etude structurale des photocatalyseurs

IV.2.2.1 Diffraction des rayons X des QDs ZnO, AIZS et des nanocomposites ZnO/AIZS (1%, 2%, 5% et
10%)

Les diffractogrammes DRX de nanotiges de ZnO, des QDs AIZS et des composites ZnO/AIZS

(1,2, 5 et 10%) sont représentés sur la figure 1V.4. Les QDs AIZS sont de structure ZnS blende

et présentent trois pics de diffraction vers 27,7, 48 et 56,5° correspondant respectivement au

plan (111), (220) et (311) (JCPDS n° 03-065-9585). Ces pics n'ont pas été détectés dans les

nanocomposites ZnO/AIZS, ce qui pourrait étre di a la faible teneur en QDS AIZS associés

aux nanotiges de ZnO.

Les nanotiges de ZnO ainsi que tous les nanocomposites ZnO/AIZS présentent des pics de
diffraction 26 vers 31,9, 34,3, 36,2, 47,6, 56,6, 62,8, 67,8 et 69,2° qui ont été attribués
respectivement aux plans de diffraction (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112) et
(201) de la structure hexagonale wurtzite de ZnO (JCPDS n ° 36-1451). Aucun autre pic de
diffraction n'a été detecté, ce qui prouve que les nanocomposites ZnO/AIZS ont été préparés
avec succeés. D’autre part, il n’y a pas de déplacement des pics de diffraction dans les matériaux

ZnO/AIZS par rapport a ceux de ZnO.
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Figure 1V.4. Diffractogrammes des QDs AIZS, ZnO et des hanocomposites ZnO/AIZS (1%,
2%, 5% et 10%).

IV.2.2.2 Microscopie électronique en transmission des QDs ZnO et des nanocomposites ZnO/AIZS

La morphologie et la taille des échantillons de ZnO pur et des nanocomposites de ZnO/AIZS
ont été étudiées par MET (Figure 1V.5). Les images MET montrent la forme nanobéatonnet de
ZnO préparés par la méthode solvothermale. Comme on peut le voir, les nanotiges de ZnO
présentent une longueur moyenne d’environ 180 nm et un diamétre moyen de 16.7 £ 5.2 nm.
En associant les QDs AIZS aux nanotiges de ZnO par hétérojonction, on remarque que les QDs
AIZS se deposent sur la surface des nanotiges. On peut cependant observer que ’association
des QDs AIZS avec ZnO suivie de la calcination altére la morphologie des nanotiges ZnO et

conduit a leur fragmentation (voir figure 1V.5.b) et leur longueur varie entre 180 et 50 nm.

162



100 nm
| ——————————

Figure I5. Images MET (a) des nanotiges ZnO (b) des nanocomposites de ZnO/AIZS(10%)
et des images HR-MET (c) de ZnO et (d) de ZnO/AIZS(10%).

La cartographie élémentaire indique la présence des éléments Ag, In, S, O et Zn (Figure 1V.6)
et confirme la création de I’hétérojonction. Les atomes de Zn sont présents a la fois dans ZnO

et AIZS et les éléments Ag, In et S sont répartis a la surface des nanotiges (Figure 1V.6.9).



Figure IV.6. Cartographie élémentaire de (a) ZnO/AIZS (10%) (b) O, (c) Zn, (d) S, (e) Ag,
() Inet (g) Ag-In-S.
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IV.2.2.3 Microscopie MEB des QDs ZnO et des nanocomposites ZnO/AIZS
Des images MEB typiques des nanotiges ZnO pur et des nanocomposites ZnO/AIZS (10%)
sont représentées sur la figure IV.7a et b respectivement. Les résultats confirment que

I'association des QDs AIZS avec ZnO favorise la fragmentation des nanotiges de ZnO.

15KV X8,000 . 2um 20kV  X5,500  2pm
Figure 1V.7. Images MEB (a) des nanotiges ZnO et (b) du matériau ZnO/AIZS (10%).

IV.2.3 Etude optique des photocatalyseurs

Les spectres d’absorption UV-Visible et de réflexion diffuse (Figure 1V.8 (a) et (b)) ont été
enregistrés sur les poudres ZnO calciné, AIZS calciné et pour les matériaux ZnO/AIZS (1%,
2%, 5% et 10 %). Les résultats montrent que 1’association des QDs AlIZS avec ZnO permet
augmenter la capacité d'absorption de la lumiére de ZnO dans le visible. Cette absorption

augmente avec le pourcentage des QDs AIZS.
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Figure 1V.8. Spectres (a) d’absorption UV-visible et (b) de réflectance diffuse de ZnO, AIZS

et des matériaux ZnO/AIZS (1%, 2%, 5% et 10%).
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La bande interdite (Eg) des nanocomposites ZnO/AIZS a été déterminée (figure 1V.9), a partir
des tracés de Tauc de (ahv)? en fonction de hv, ot a est le coefficient d'absorption, h est la
constante de Planck et v est la fréquence de la lumiére. Les énergies de gap Eg obtenues sont de
3.18, 3.14, 3.1, 2.85, 2.47 et 1.99 eV respectivement pour les nanocristaux ZnO calcinés, les
matériaux ZnO/AIZS (1%, 2%, 5%, 10 %) et AIZS calcinés (Tableau 1V.1). Les valeurs Eg

des nanocomposites sont inférieures a celle Eq de ZnO.

14

ZnO calciné
— ZNO/ZAIS(1%)
ZnO/ZAIS(2%)
ZnOIZAIS(5%)
— ZNnO/ZAIS(10%)
— ZAIS calciné

12

10 -

@hv)

2.0 25 3.0

Eg (eV)

Figure 1V.9. Détermination de la bande interdite des QDs AIZS, ZnO et des hanocomposites
ZnO/AIZS (1%, 2%, 5% et 10%) a partir de I'extrapolation de la partie linéaire du tracé de

(ahv)? vs hv.

166



Tableau IV.1. Energies de gap des QDs AIZS, ZnO et des nanocomposites ZnO/AIZS (1%,
2%, 5% et 10%).

ZnO calciné 3,18
ZnO/AIZS(1%) 3,14
ZnO/AIZS(2%) 3,1
ZnO/A1ZS(5%) 2,85
ZnO/A1ZS(10%) 2,47

AIZS calciné 1.99

IV.3 Activité photocatalytique des ZnO/AIZS

L’oxyde de zinc est I'un des photocatalyseurs les plus populaires et les plus prometteurs pour
la photodégradation de certains colorants organiques, grace a sa forte activité, de son faible colt
et de sa faible toxicité. ZnO est un semi-conducteur possédant une large bande interdite et il est
tres actif uniqguement sous irradiation UV. Par conséquent, de nombreux travaux efforts ont été
consacrés au développement de photocatalyseurs a base du ZnO stables et sensibles a la lumiére
visible pour une meilleure utilisation de I'énergie solaire. Dans la suite de ce chapitre, nous

intéresserons aux propriétés photocatalytiques de ZnO/AIZS dans le visible.

IV.3.1 Le colorant Orange I

L’orange IT, nommeé aussi acide orange 7 (AQ7), est une molécule organique colorée de formule
C16H11N2NaSO4. Ses formes azoique (430 nm) et hydrazone (485 nm) ainsi que le spectre
d’absorption UV-Visible sont présentés sur la figure 1V.10. Ce colorant est utilisé dans

I’industrie du textile.

Au cours de notre étude, nous avons utilisé 1’orange II afin de suivre I’évolution des propriétés

photocatalytiques des nanocomposites ZnO/AIZS.
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Figure 1V.10. (a) formules développées de 1’Orange 11 sous ses formes azoique et hydrazone
(b) spectre d’absorption UV-Vis de I’Orange II dans 1’eau. [25]

IV.3.2 Diagramme énergétique
La bande interdite (Eg) des QDs AIZS calcinés et ZnO calcinés a été déterminée a partir des
tracés de Tauc de (ahv)? en fonction de hv (Figure 1V.11), ou o est le coefficient d'absorption,

h est la constante de Planck et v est la fréquence de la lumicre.
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Figure I1V.11. Détermination de la bande interdite des QDs AIZS calcinés et ZnO calcinés a

partir de I'extrapolation de la partie linéaire du tracé de (chv)? vs hv.

L’¢énergie de gap de ZnO calcinés est égale a 3,18 eV et celle des QDs AIZS calcinés est égale

a 1,99 eV. Sur la base de ces résultats optiques, les positions des bandes de valence (BV) et des

35
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bandes de conduction (BC) des particules de ZnO et des QDs AIZS ont été calculées en utilisant
la théorie de I'électronégativité de Mulliken [26,27] :

Eesv=y-E“+05E; (1)
Esc=Esv-Ey (2)

ou y est I'électronégativité absolue du semiconducteur et E© est I'énergie des électrons libres sur
I'échelle de I'nydrogéne (E°=4,5 eV). Selon les résultats obtenus, les valeurs d’électronégativité
des ZnO et AIZS sont égales a 5,79 et 4,95 eV, respectivement. A partir des équations (1) et
(2), les valeurs Egv des QDs ZnO calcinés et AIZS calcinés ont été estimés a 2,88 et 1,445 eV,
respectivement. Les énergies de bande de conduction Egc de ZnO et AIZS ont été estimés a -

0.3 et -0.545 eV, respectivement.

1+ AIZS
BC S Zn0 BC
> QT BT — froemssnnsnnssnnnnnae, 0,/0,
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Figure 1V.12. Structures de bande de ZnO et des QDS AIZS.

IV.3.3 Protocole expérimentale
L'activité photocatalytique a été évaluée par la dégradation d'une solution aqueuse d'Orange II
a température ambiante sous irradiation visible. Dans une expérience typique, 30 mg du

matériau ZnO/AIZS sont dispersés dans 30 mL de solution aqueuse d’Orange 1l (10 mg/L) et
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la suspension est agitée magnétiquement a 1'obscurité pour atteindre 1’équilibre adsorption-
désorption. Sous agitation, la solution est exposée a une irradiation visible en utilisant une
lampe Osram et un film de polycarbonate comme filtre UV, avec une intensité a 40 mW/cm?.
Le suivi de la dégradation du colorant a été réalisé en prélevant 2 mL de la suspension puis une
centrifugation est réalisée (15000 tr/min pendant 2 min) pour éliminer le photocatalyseur. Le
processus de dégradation a été suivi en mesurant l'absorption de 1’Orange Il a la longueur

d’onde 485 nm qui est responsable de la coloration orange de la molécule.

Nous avons également étudié I'efficacité photocatalytique des nanotiges ZnO calcinées ainsi
que des QDs AIZS calcinés (figures 1V.13(a) et (b)). Les résultats montrent que 1’activité
photocatalytique des nanotiges ZnO est tres faible et la dégradation n’excede pas 15% apres 90
min d’irradiation lumiére visible. L’activité photocatalytique des QDs AIZS purs est quasi nulle

dans ces conditions.

25
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—— 30min Irradiation 2.0 4 ——— 30min irradiation
= 60min lrradiation ] ——— 60min irradiation
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(8]
c
©
=]
.
Q
2]
2
=
T 1 v 1 M I 4 T 0.0 T T M 1 v 1 v T
300 400 500 600 700 300 400 500 €00 700
Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm)

Figure 1V.13. Variation des spectres UV-Visible de I’orange II en lumiére visible en présence
de (a) ZnO pur calciné et (b) AIZS pur calcine.

La figure 1V.14a présente I’évolution des spectres UV-Visible de 1’Orange 11 en fonction du
temps en présence du photocatalyseur ZnO/AIZS(10%) sous irradiation visible. On constate
qu’apres 90 min d’irradiation, le pourcentage de dégradation du colorant atteint 98% et la figure

IVV.14b montre une photographie décrivant la décoloration de 1’Orange 11 au cours du temps.
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Ces résultats démontrent que 1’association de ZnO avec les QDs AIZS permet d’améliorer

fortement I’activité photocatalytique de ZnO dans le visible.

0.6
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Figure 1V.14. (a) Evolution des spectres UV-Visible de I’Orange Il lors de sa dégradation par
le photocatalyseur ZnO/AIZS(10%), (b) Photographie du suivi de la dégradation de la
solution d’Orange II.

IV.3.4.2 Cinétique de dégradation
La cinétique de la photodégradation a été étudiée en tracant les courbes de variation de la
concentration C de I’orange II en fonction du temps d’irradiation. La figure V.15 montre la

cinétique déterminée avec les matériaux ZnO, AIZS calciné, ainsi que les catalyseurs

H
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ZnOJ/AIZS avec différents pourcentages de QDs AIZS. Les résultats montrent que 1’efficacité
photocatalytique augmente avec la teneur en QDs AIZS, le meilleur résultat étant obtenu pour

un pourcentage massique de 10% de AIZS par rapport a ZnO.

—f— 7n0O calciné
—0— Zn0O_AIZS(1%)

—A— 7n0_AIZS(2%)
10 P —d —¥— ZnO_AIZS(5%)
’ ) —— ZnO_AIZS(10%)
—&— AIZS calciné
0,8 4
o
QO 06+
~~
@)
0,4 -
0,2 4
Obscurité Irradiation
0,0 . , , : : : . :
0 30 60 90 120

Temps (min)

Figure 1V.15. Influence du pourcentage massique de QDs AIZS par rapport a ZnO sur la

cinétique de dégradation de 1’Orange II.

L’efficacit¢ de la photodégradation du colorant en présence du catalyseur ZnO/AIZS a
différentes teneurs en AIZS a été déterminée quantitativement a I’aide de 1’équation In(Co/C)

en fonction du temps d'irradiation pour calculer la constante de vitesse apparente Kapp :
|n(C0 / C) = kapp*t

ou Co est la concentration de 1’Orange 11 & I'équilibre d'adsorption/désorption (t = 0), C est la
concentration de I’Orange II au temps t et Kapp €St la constante de vitesse apparente du premier

ordre (min™).
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Les constantes de vitesse déterminées sont présentées dans le tableau 1V.2. Comme attendu, le
matériau ZnO/AIZS(10%) possede la constante de vitesse la plus élevée, qui est environ 31 fois

supérieure a la valeur de k déterminée pour les nanoparticules ZnO.

ZnO calciné

ZnO/AIZS(1%) *
ZnO/AIZS(2%)

ZnO/AIZS(5%)

ZnO/AIZS(10%)

AlZS calciné

w
o
1
A o4 D>onm

In(Cy/C)

0 20 40 60 80
Temps (min)

Figure 1V.16. Détermination des constantes di vitesse selon les droites linéaires de In (Co/C)

en fonction du temps.
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Tableau IV.2. Constantes de vitesse apparentes de dégradation de 1’Orange II.

ZnO calciné 1.17
ZnO/A1ZS(1%) 0.26
ZnO/AIZS(2%) 1.4
ZnO/AI1ZS(5%) 5.99
ZnO/AIZS(10%0) 36.27

AIZS calcine 1.64

IV.3.4.3 Photocourant

L’efficacité du transfert de charge dans les nanocomposites a été étudiée plus en détail. Le
photocourant transitoire des échantillons ZnO/AIZS est présenté sur la figure 1V.17a
(I’échantillon déposé sur une plaque FTO subit des cycles d’irradiation puis d’extinction de la
lumiére). La réponse la plus élevée est celle du matériau ZnO/AIZS(10%) qui présente un
photocourant plus élevé que ZnO seul et les autres composites ZnO/AIZS, ce qui confirme que
la construction d'une hétérojonction des QDs AIZS avec ZnO favorise un transfert efficace des

électrons photogénereés.

Le transfert et de la séparation des porteurs de charge photogénérés a également été démontré
par analyse d'impédance électrochimique (EIS) (figure 1V.17b). La résistance de transfert de
charge peut étre déterminée par le diametre du demi-cercle. Plus ce dernier est petit et plus le
transfert de charge est facile. Les résultats obtenus montrent que le diametre du demi-cercle
pour la catalyseur ZnO/AIZS(10%) est beaucoup plus petit que celui de ZnO et des autres
catalyseurs. En conclusion, la formation de I’hétérojonction ZnO/AIZS permet de diminuer la
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résistance interfaciale, d’accélérer la migration de charge et supprimer la recombinaison des

charges photogénéreées.
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FigurelV.17. (a) Réponse du photocourant transitoire et (b) spectres EIS des QDs ZnO et des
nanocomposites ZnO/AIZS (1%, 2%, 5% et 10%).

IV.3.5 Recyclage

Le recyclage du photocatalyseur ZnO/AIZS a été évalué (figure 1V.18). Pour cette étude, une

fois la photodégradation de I’Orange II terminée, le photocatalyseur est récupéré par

centrifugation et réutilisé sans aucun traitement dans le cycle suivant de photocatalyse. Apres

huit recyclages de photodégradation de 1’Orange II, I’activité du matériau ZnO/AIZS ne baisse

que légérement (91% de photodégradation aprés le 8™ cycle). Ceci indique qu'il n'est pas

photocorrodé lors des expériences photocatalytiques répétées et que les sous-produits ne

bloguent pas les sites actifs a sa surface.
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Figure 1V.18. Recyclage du photocatalyseur ZnO/AIZS (10%).

Pour examiner la stabilité du photocatalyseur, nous avons comparé les spectres DRX du
materiau ZnO/AIZS avant et aprés le recyclage (Figure IV.19a). Nous remarquons qu’aucun
changement de cristallinité n'est détecté, ce qui confirme la bonne stabilité du catalyseur
ZnO/AIZS. Une image MEB du photocatalyseur aprés 8 cycles est représentée sur la
figure 1V.19b et indique qu'aucune agrégation de nanotiges de ZnO ne s'est produite au cours

des cycles de photocatalyse.
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Figure 1V.19. (a) Comparaison des spectres DRX du photocatalyseur ZnO/AIZS avant et
apres le recyclage et (b) I'image MEB du photocatalyseur aprés huit cycles.

=
N
N



Pour déterminer le mécanisme de la réaction de photodégradation, la formation des espéces
réactives de 1’oxygéne EROs tels que les radicaux hydroxyle (OH") et les radicaux superoxyde
(O2") dans des conditions photocatalytiques et leur réle dans le processus de dégradation du

colorant Orange Il a été étudiée en utilisant des piégeurs appropriés de ces especes.

Pour détecter et quantifier la production de espéces réactives OH, 02", 102, des électrons et
trou, nous avons respectivement utilisé des piégeurs de ces especes, a savoir t-BuOH, la
benzoquinone, NaNs, le DMSO et ’EDTA. La figure 1V.20 présente 1’évolution de la
dégradation de 1’Orange II en présence de ces piégeurs utilisés a la concentration de 10 mM,

exceptée la benzoquinone utilisée a 0,1 mM.

L’EDTA et t-BuOH ont un effet inhibiteur plus fort sur la photodégradation de I’Orange 11 que
la benzoquinone, NaNs ou le DMSO, ce qui indique que les trous h* et les radicaux OH" sont
les principales espéces actives. En effet, en présence d’EDTA, la dégradation de 1’Orange 1T est
bloguée. En présence de t-BuOH, la vitesse de dégradation diminue (environ 45% apres 90 min
d’irradiation visible) mais l'activité photocatalytique n'est pas inhibée. En présence de
benzoquinone, la vitesse de dégradation diminue (environ 70% aprés 90 min). Ces résultats
démontrent que les trous et les radicaux OH' sont des especes majoritairement impliquées dans

les réactions de dégradation de I’Orange Il sous irradiation visible.

Nous avons été surpris a la fois par le rdle clé joué par les radicaux “OH dans le mécanisme et
par le faible rdle des radicaux superoxyde O>". En effet, les trous dans la BV des QDs ZAIS
n’ont pas un potentiel oxydant assez fort pour oxyder 1’eau en radicaux hydroxyle (voir figure
IV. 12). Pour essayer de comprendre ce phénoméne, nous avons rajouté dans le milieu de la
catalyse qui permet la décomposition de H20., formé par protonation et réduction du

superoxyde selon la réaction suivante :
+ - +

0," H HOy —& » HO, _H | H,0, (M» H.O + O, (Réaction 1)

En présence de catalase, I’Orange II n’est dégradé qu’a 35% aprés 90 min d’irradiation et H2O;
intervient donc dans le mécanisme. Ce résultat suggere que les radicaux superoxyde O2"sont
rapidement transformés en H>O> et il est donc probable que H20- est la source des radicaux

*OH (décomposition homolytique sous irradiation).
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Figure 1V.20. Influence des piégeurs OH", O2",'02, H,0,, des électrons et de trous sur
I'activité photocatalytique du composite ZnO/AIZS (10%). La concentration de 1’orange II est
de 10mg/L.

Sous irradiation lumineuse, I'électron e photogénéré peut étre transféré de la bande de
conduction (BC) des QDs AIZS, en laissant un trou h* dans la bande de valence (BV). Ce
processus permet de produire des EROs. En réagissant avec les trous, les molécules d’eau liée
a la surface s’oxydent pour former les radicaux OH'. D’autre part, I'0xygéne adsorbé subit une
réduction par les électrons e pour produire des radicaux O2". Ces radicaux Oz permettent la

production de I’espéce HO2" obtenue aprés protonation (Réaction 1).

HO>" peut étre réduit pour former HO2  qui s’associe avec H* pour former H.O2 qui est
également un précurseur de radicaux OH" par rupture homolytique (Réaction 2).

hv .
HOOH ——— 20H" (Réaction 2)

La présence de toutes ces especes réactives permet d’oxyder I'Orange Il en dioxyde de carbone

et en eau.
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Figure 1V.21. Illustration schématique du mécanisme des réactions au cours de la

photocatalyse.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons préparé avec succes des matériaux hétérostructurés ZnO/AIZS.
Le nanocomposite ZnO/AIZS préparé avec 10% de QDs AIZS montre une efficacité
photocatalytique forte pour dégrader 1’Orange Il sous irradiation visible. Cette amélioration
provient de I'augmentation de I'absorption de la lumiére en raison de I'hétérojonction construite
entre les QDs AIZS et ZnO. Le pourcentage de photodégradation de 1’orange II atteint 98%
aprés 90 min d’irradiation avec une intensité 40 mW/cm?. L’étude mécanistique montre que les
trous h* et les radicaux hydroxyles OH" jouent un role clé dans la dégradation du colorant. Le
photocatalyseur ZnO/AIZS est stable et recyclable, apres huit cycles la dégradation du colorant

est encore forte a 91%.
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Dans le cadre de cette thése, nous nous sommes intéressés au développement de nouvelles
méthodes de synthése en milieu aqueux de nanocristaux ternaires AginS; (AlS) et quaternaires

AgInS2/ZnS (AIZS) en raison des trés bonnes propriétés de ces QDs et de leur faible toxicite.

Tout d’abord, nous avons optimise la préparation de ces nanocristaux en réalisant les synthéses
en milieu aqueux a 100°C et en utilisant AgNOs, In(NOs)s, Zn(OAc). and Na,S comme
précurseurs et I’acide 3-mercaptopropionique (3-MPA) comme stabilisant. Les analyses MET
et DRX montrent respectivement que les QDs AIZS sont de trés petite taille (environ 2.1 nm)
et de structure cubique.

En augmentant le rapport molaire Ag/In de 1/60 a 2/1, un décalage atypique vers les faibles
longueurs d’onde de la bande d'émission de photoluminescence des cceurs AlS a été observé. Il
a notamment été montré que ce décalage était li¢ a la formation des complexes d’Ag et d’In
dans la solution de 3-MPA de concentration 0.2 M a pH 8.5. Les rendements quantiques de
fluorescence des ceeurs AIS sont faibles (moins de 10%), mais augmentent fortement (jusqu'a
65%) suite a 1’installation de la coquille ZnS et diffusion des cations Zn?* dans le cceur AIS. En
faisant varier le rapport Ag/In, la quantité de précurseur de Zn?*ou la température de réaction,
I'émission de PL des QDs AIZS peut étre modulée d'environ 540 a 610 nm. Les QDs AIZS
présentent une tres élevée stabilité colloidale, une grande photostabilité et des longs temps de
déclin de PL d’environ 0,3 ps, suggérant que ces nanocristaux ont un potentiel élevé pour des
applications biologiques.

Des sélections en taille et en composition des QDs AlIS et AIZS avec le rapport molaire Ag/In
égal a 1/5 ont également été effectuées en utilisant une technique de précipitation sélective et
ont permis d’obtenir jusqu'a 13 fractions émettant du rouge au vert. Les QDs émettant vers 550
nm possédent un rendement quantique de photoluminescence allant jusqu'a 77,8%, ce qui est

la valeur la plus élevée décrite a ce jour pour des QDs AIZS préparés en solution aqueuse.

Dans le troisieme chapitre de ce mémoire, nous avons étudié le dopage des QDs AIZS pour les
cations Ni?* et Co?* afin de développer des nanocristaux présentant des propriétés fluorescentes
et magnétiques.

L’introduction du dopant lors de la préparation du cceur AIS provoque une extinction totale de
I’émission de fluorescence. La photoluminescence peut €tre maintenue par ajout du dopant
simultanément aux précurseurs de la seconde coquille mais la chute de l’intensité de
photoluminescence demeure marquée lorsque le dopage est élevé (10% théorique en dopant).

Par ailleurs, les analyses optiques montrent que le dopant ne s’insére pas dans la maille
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cristalline cubique des QDs AIZS, par exemple par substitution des cations Zn?*, mais qu’il est
introduit dans la coquille ZnS sous la forme d’un complexe octaédrique mettant en jeu le ligand
3-MPA.

Les durées de vie de fluorescence diminuent en augmentant la concentration du dopant,
particuliérement lors d’un dopage avec Ni?*, vraisemblablement en raison de I’introduction de
défauts structuraux liés au dopage. Les meilleures propriétés magnétiques ont été observées a
basse température (10 K) et les valeurs d'aimantation augmentent avec la concentration en
dopant Ni ou Co.

Dans le dernier chapitre de ce mémoire, nous avons associé les QDs AgInS2/ZnS a des
nanotiges de ZnO pour former un nouveau photocatalyseur ZnO/AIZS et d’étudier ses
propriétés photocatalytiques sous irradiation visible. Les catalyseurs ZnO/AIZS ont été
préparés par création d’une hétérojonction entre ZnO et les QDs a 300 °C pendant 5 h. Nous
avons également fait varier les quantités de QDs AIZS (1, 2, 5 et 10%) par rapport a ZnO. Les
meilleures propriétés photocatalytiques ont été observées avec les nanocomposites
ZnO/AIZS(10%) et une photodégradation de 98% de 1’Orange Il est observée apres 90 min
sous irradiation visible. Le catalyseur ZnO/AIZS présente également une bonne stabilité.

Le mécanisme de la photocatalyse a été déterminé par ajout de piégeurs. Les résultats obtenus
montrent que les trous et les radicaux hydroxyle jouent un réle clé dans la dégradation du

colorant.

Parmi les perspectives envisagées pour ce travail, nous souhaiterions tout d’abord améliorer les
propriétés optiques des QDs dopés par des cations magnétiques. En effet, cette thématique n’a
fait I’objet que de trés peu d’études avec les QDs AIZS et ces travaux sont limités au dopant
Mn?*. La chute de photoluminescence observée lors de 1’introduction du dopant Ni?* ou Co?*
suggere que ce dernier doit étre le plus éloigné possible du ceeur AIS ou AIZS. Dans ce travail,
une seule coquille ZnS avait été installée avant introduction du dopant. De futurs travaux
pourraient consister a passiver le ceeur AIS avec plus de deux coquilles ZnS avant 1’ajout du
dopant Ni?* ou Co?*. En cas d’échec, d’autres dopants tels que Gd®*" ou Fe3" pourraient étre
envisagés. Un autre axe de recherche pourrait consister au couplage covalent de chélates
(géenéralement, des molécules cages polyazotées) du cation magnétique avec le ligand MPA
présents a la surface des nanocristaux AlZS. Cette option est généralement retenue avec les
QDs CulnSz pour le développement de sondes fluorescentes et magnétiques destinées a

I’imagerie bimodale.
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Nous souhaiterions étendre les capacités photosensibilisatrices des QDs AIZS a d’autres
applications photocatalytiques et notamment a la photoproduction d’hydrogéne ou a la

photoréduction du dioxyde de carbone.
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Annexe : Technigues de
Caractérisation
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Les techniques de caractérisation utilisées pour les QDs sont :

la diffraction des rayons X (XRD) pour la détermination de la structure cristalline et de
la pureté des nanoparticules ;

la microscopie électronique a transmission (MET) et la microanalyse en dispersion
d’¢énergie X (EDX) sont des analyses locales au niveau microscopique ;

la diffusion dynamique de la lumiere (DLS) pour la détermination du diametre
hydrodynamique des QDs;

la spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (FT-IR) pour I’analyse des
groupements fonctionnels ;

la spectroscopie UV-Visible et la spectroscopie de photoluminescence (PL) pour
étudier les propriétés optiques ;

la spectroscopie des photoélectrons X (XPS) pour I’analyse des QDs (éléments
constitutifs, degré d’oxydation);

le magnétisme

la résonance paramagnétique électronique (RPE) .

C’est une technique analytique trés utile et importante qui identifie la nature amorphe ou

cristalline d'une poudre ou d’un solide et elle est utilisée principalement pour I'identification

des phases existante dans un matériau. La DRX nous permet d’avoir des informations sur les

paramétres de maille, la taille des cristallites et de déterminer les positions des atomes qui

constituent le matériau. Le principe de la DRX est de diffracter des rayons X monochromatiques

de longueur d’onde A sur I’échantillon. Lorsque le rayon tombe, sous un angle d’incidence 9,

sur une famille de plan (hkl) espacee par la distance inter-réticulaire dhkld’un échantillon, il sera

diffracté sous le méme angle lorsque la loi de Bragg est satisfaite :

2dnk sin 0 = n. A.

avec: dn : la distance inter-réticulaire entre deux plans successifs

0: I’angle d’incidence.

A: la longueur d’onde du faisceau incident.
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N : un entier représentant 1’ordre de la diffraction.

2 ‘
Figure 3. Schéma du principe de la loi de Bragg [1].

Le diffractogramme obtenu aprés une analyse présente l'intensité diffractée en fonction de
I’angle 20 de diffraction. Le diagramme obtenu est constitué de pics correspondant aux
réflexions des plans réticulaires (hkl). Une liste de donnée (I, 260) caractéristique des phases
obtenues est exploité par des logiciels appropriés (comme X'Pert High Score Plus de Philips
Panalytical) qui permettent en particulier de la comparer aux fiches PDF « Powder Diffraction
Files » disponibles dans des bases de données cristallographiques telles que JCPDS-ICDD
(Joint Committee on Powder Diffraction Standards-International Centre of Diffraction Data)

[2].

A partir d’un diffractogramme, la taille des nanocristaux, notée T, peut étre calculée en utilisant

la formule de Scherrer [3,4] utilisant de la largeur a mi-hauteur des pics :

kA(nm)

T (n m): 8(rd).cosO

Ou T : la taille des particules.

K : une constante sans dimension, voisine de 1’unité, qui dépend de la forme des cristallites.
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A : la longueur d’onde des rayons X utilisés.
d : la largeur a mi-hauteur mesurée pour chaque pic de diffraction.
0 : le demi-angle de diffraction de Bragg de chaque pic de diffraction

e Appareillage
Les diffractogrammes des rayons X ont été mesurés a I’aide d’un diffractométre Panalytical
X’Pert Pro MPD utilisant une radiation Cu-Ka (A= 0.15418 nm). Ils ont été analysés en utilisant
le logiciel TOPAS (Bruker AXS version 4-2).

Figure 4. Photographies du diffractometre DRX installé a I’Institut Jean Lamour (IJL),
Nancy-France.

2. Microscope Electronique a transmission (MET)

e Principe
La microscopie électronique en transmission (MET) est une technique de caractérisation
structurale et microstructurale indispensable pour 1’étude des matériaux a [’échelle
nanométrique. Elle permet d’évaluer la dispersion et la taille des objets observés ou
d’enregistrer des diagrammes de diffraction des ¢€lectrons. Elle consiste a envoyer un faisceau
d’¢électrons de forte énergie (10 a 100 keV) sur un échantillon de faible épaisseur pour
minimiser la perte énergétique des électrons dans la masse de 1’objet lors de sa traversée. Les
¢électrons traversant 1’échantillon sont sélectionnés et conduisent a des images stigmatiques ou

des clichés de diffraction. Un vide poussée au sein du microscope est nécessaire (10°Torr) pour

192



que la propagation des électrons soit possible. L'onde associée aux électrons suit les lois
classiques de I'optique.

L'observation de I'image n'est possible que si elle présente des contrastes, c'est-a-dire si on
change la focalisation des lentilles situées aprés l'objectif, appelé systeme de projection. On
obtient sur le film photographique soit un diagramme de diffraction électronique soit une image
des particules. Sur le mode image, le systeme de protection est mis au point sur le plan image
de I'objectif appelé plan de Gauss, alors que le mode de diffraction, le systéme de projection est
mis au point sur le plan arriere de Fourier.

A haute résolution (HR-TEM), cette technique permet d’identifier le type de réseau cristallin
d’une nanoparticule, les défauts d’empilement, le changement de phase a 1I’échelle de la maille
cristalline. Elle consiste & examiner la matiére a 1’échelle atomique en utilisant des trés petites

longueurs d’ondes associées a des électrons dont la vitesse est voisine de celle de la lumiere.

e Appareillage
Les images MET ont été prises par la microscopie électronique en transmission a 1’aide d’un
instrument Philips CM200 muni d’une cathode LaB6 fonctionnant a 200 kV.
Le diamétre des QDs est déterminé en réalisant un histogramme de distribution en taille des

diamétres de 100 nanoparticules.

Figure 5. Microscope électronique a transmission installé a Mulhouse-France.
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3. Spectrométrie de dispersion en énergie X (EDX)

e Principe

D’une manicre analogue a la diffraction des rayons X (DRX), un faisceau d’électrons est
diffracté par un réseau atomique. La diffusion inélastiqgue des électrons incidents par
I’échantillon est a 1’origine de I’émission d’un rayonnement X caractéristique des éléments
présents dans I’échantillon étudié. La technique d’analyse EDX (Energy Dispersive X ray
spectroscopy) consiste a enregistrer les raies émises par chaque élément contenu dans
I’échantillon a une énergie caractéristique. La détermination de leurs intensités relatives permet
d’obtenir la proportion de chacun des éléments. Cette méthode offre une précision de quelques
% sur les proportions de chacun des élements présents ; elle est trés efficace lors des études

statistiques des éléments d’un composé et permet de trouver la formule chimique.

e Appareillage
Un microscope JEOL Scanning Electron Microscope JSM-6490 LV équipé d’une spectrométrie

EDX a été utilisé pour 1’analyse aux rayons X a dispersion d’énergie.

Figure 6. Photographie du spectrometre de dispersion en énergie X installé au LRGP a
Nancy-France.
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La diffusion dynamique de la lumiére DLS (Dynamic Light Scattering) permet d’étudier le
diametre hydrodynamique des particules par diffusion de la lumiere et de mesurer les
fluctuations de I'intensité diffusée par des particules ainsi que le potentiel Zéta des solutions
colloidales.

La mesure de la DLS obtenue présente une distribution en intensité de diffusion des particules.
En supposant que les particules sont de forme sphérique, il en découle la distribution en nombre

et en volume.

Les tailles diametre hydrodynamiques des QDs, les valeurs de polydispersité (PDI) et les
mesures du potentiel zéta ont éteé déterminées par diffusion dynamique de la lumiere sur un
Zetasizer Nano ZS ZEN3600 (Malvern Panalytical) et en utilisant une cuvette DTS1070.

La spectroscopie infrarouge est une méthode d'analyse vibrationnelle de la matiere et d’analyse
aussi bien qualitative que quantitative couramment utilisée pour 1’identification de composés
ou pour déterminer la composition d’une molécule. Elle sert & caractériser pratiquement tout

type d'échantillon, quel que soit leur état physique ou de surface. On cite parmi ces applications:

% I’identification des groupements fonctionnels.

X/
o

la vérification de la pureté d’un produit.
+ la mise en évidence de la présence de liaisons hydrogéne.

+ la prediction de symétrie moléculaire et cristalline.

X/
L X4

le calcul des constantes des forces et de longueurs des liaisons.

Le domaine d’enregistrement du spectre infrarouge se situe entre 4000 et 400 cm™ (2.5 et
25 pum), ce qui correspond au domaine d'énergie de vibration des molécules. Deux types de

vibrations sont mis en jeux :

e Vibration d’élongation : correspondant a 1’étirement d’une liaison, notée v, elle se situe

dans le domaine des fréquences élevées.
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e Vibration de déformation : correspondant a la variation de 1’angle de valence, notée 0,
(domaine des fréquences moins éleveées).

La Spectroscopie Infrarouge a Transformée de Fourier notée en anglais FT-IR (Fourier

Transformed InfraRed spectroscopy) est une spectroscopie d’absorption d'un rayonnement

infrarouge. Par la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, elle permet

d'analyser des fonctions chimiques présentant dans le matériau.

e Appareillage
Les spectres FT-IR ont été enregistrés sur un spectrométre Bruker ALPHA.

Figure 7. Photographie du Spectrometre Infrarouge & Transformée de Fourier installé au
LRGP a Nancy-France.

6. Spectroscopie UV-Visible

e Principe
La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui permet principalement de

mesurer I'absorbance (appelée aussi densité optique D.O.) d'une substance chimique donnée en

solution par un spectrophotometre.
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La lumiere traverse la solution avec une intensité initiale lo, une partie de celle-ci sera absorbée
par le(s) soluté(s) et par la suite la lumiere transmise présente une intensité | et est donc

inferieure a lo. On définit I’absorbance de la solution par la loi de Beer-Lambert :
A =¢€lC
Avec | : I’épaisseur de la cuve exprimée en cm,

C : la concentration de la solution & analyser exprimée en mol I,

€ : le coefficient d’extinction molaire (ou d’absorption) exprimé en mol™l cm™, il dépend de la

nature du soluté, de la longueur d’onde (1) et de la température T.

On peut également citer une autre variable liée a 1’absorbance et qu’on 1’appelle transmittance

T. Elle est définie par 1’expression :
I < -
T=-, C’est-a-dire que A = —logT
0

L’absorbance est une valeur positive, sans unité. Elle est d’autant plus grande que I’intensité
transmise est faible. La loi de Beer-Lambert permet de déterminer I’absorbance d’une solution
qui est proportionnelle & la concentration des especes en solution a une longueur d’onde donnée

et a la longueur du faisceau lumineux qui traverse la solution.

Les spectres d’absorption enregistrés donnent des informations sur les matériaux présents en
solution. Ils permettent aussi de déterminer la taille moyenne des nanoparticules, leur

dispersion, et leur concentration.

Le spectrophotometre UV-visible utilisé durant ma thése est Thermo Scientific Evolution 220
utilisant une lampe xénon flash. Les spectres d’absorption sont enregistrés a température

ambiante.
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Figure 8. Photographie du Spectrophotometre d’absorption UV-Visible installé au LRGP a

Nancy-France.

7. Analyse thermogravimétrique

e Principe
L’analyse thermogravimétrique notée ATG est une technique d’analyse quantitative qui permet
d'enregistrer la perte de la masse, sous atmosphere contr6lée, d'un échantillon soumis a une

programmation de température.

e Appareillage
L’analyse thermogravimétrique a été réalisée sous atmosphére d'O., de la température ambiante
jusqu'a 800°C avec une vitesse de chauffage de 10°C/min en utilisant un équipement
TGA/DSC1 STAR (Mettler Toledo).
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Figure 9. Photographie du Spectrométre Infrarouge a Transformée de Fourier installé au

LRGP a Nancy-France.

8. Spectroscopie de photoluminescence (PL)

e Principe

La photoluminescence est une puissante technique de spectroscopie optique permettant de
caractériser les propriétés de matériaux luminescents. Elle est basée sur une émission de lumiére
(de photons) et permet I'étude de la structure électronique d'un matériau. Les électrons présents
dans la bande de valence subissent une excitation par une énergie supéricure a I’énergie de gap
du matériau. Les électrons excités ne sont pas stables et, par conséquent, reviennent vers leur
¢tat d’équilibre (fondamental). Ce retour a 1'équilibre se fait par I'émission d'un photon de

longueur d'onde A.
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Cette analyse peut donner des renseignements sur la présence d'éventuels défauts ou impuretés
dans les semi-conducteurs ainsi que sur la dispersion de 1’échantillon synthétisé a partir de la
largeur a mi-hauteur du spectre. Généralement, plus le pic est fin, plus les nanoparticules

synthétisées sont monodisperses.

La fluorescence couplée a I’absorption permet de calculer le rendement quantique de
photoluminescence des nanomatériaux prépares par rapport avec une référence qui peut étre un

colorant organique comme la fluorescéine ou la rhodamine.

e Appareillage
Les spectres d’émission de fluorescence ont été enregistré a 1’aide d’un spectrofluorimetre
Horiba Fluoromax- 4 Jobin Yvon. Les rendements quantiques de photoluminescence relatifs
ont été déterminés par rapport a la Rhodamine 6G dans I'éthanol qui présente un rendement
quantique 94%.
Les rendements quantiques de photoluminescence absolus des QDs AIZS ont été mesurés en
utilisant un spectromeétre Horiba Fluorolog équipé d’une lampe xénon de 450 W. Ces mesures

ont été obtenues a une longueur d'onde d'excitation égale a 400 nm,

Fluoromax-4

Spectrofluorometer

Figure 10. Photographie du spectrofluorimetre installé au LRGP & Nancy-France.

9. Spectroscopie des photoélectrons X(XPS)

e Principe
La spectroscopie de photoémission de rayons X, XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), est
une technique d’analyse de surfaces basée sur I’effet photoélectrique. Cette technique permet
de déeterminer la composition atomique quantitative de la surface de matériaux organiques ou
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inorganiques sur une profondeur approximative de 50 a 70 angstréms, ce qui rend cette
technique de caractérisation trés sensible a la contamination de la surface.

Cette spectroscopie renseigne sur la nature des atomes et des liaisons chimiques. Elle consiste
a analyser en énergie les électrons émis par un matériau soumis a un rayonnement
électromagnétique X. Ces électrons issus d'un processus de photoémission sont qualifiés
de photoélectrons.

Cette technique peut étre utilisées avec tous les solides sous toutes leurs formes (massiques,

fibres, poudres, films).

Les analyses XPS ont été effectuées sur un spectrometre SES 200-2 Gamma data Scienta
(Uppsala, Suéde) sous un vide ultra-poussé (10° mbar). La résolution du spectrométre au
niveau de Fermi est d'environ 0,4 eV. La profondeur analysée s'étend jusqu'a environ 8 nm. La
source monochromatisée AlKa (1486,6 eV) a été exploitée a une puissance de 420 W (30 mA
et 14 kV) et les spectres ont été acquis a un angle de 90 ° (angle entre la surface de I'échantillon
et la direction de photoémission). Lors de I'acquisition, I'énergie de passage a été réglée a 500

eV pour les balayages larges et a 100 eV pour les spectres haute résolution.

Le magnétisme est I’étude des propriétés magnétiques d'un composé et consiste a mesurer sa
réponse magnétique (son aimantation) lorsqu'il est soumis a un champ magnétique a
température et sous pression données.

La magnétométrie est une technique qui sert a mesurer 1’aimantation d’un €échantillon ou la
direction d’un champ magnétique ou son intensité. Elle repose sur un élément sensible au
champ magnétique et permet d’extraire la mesure du champ magnétique.

La mesure du champ magnétique peut étre réalisée a I’aide du cycle d’hystérésis a I’aide d’un

magnétometre a champ vibrant VSM (Vibrating Sample Magnetometer).

Les propriétés magnétiques ont eté caracterisees par magnétométrie d'échantillon vibrant
(VSM) a des températures de 10 et 300 K, avec un champ magnétique appliqué (H) jusqu'a +
9T. Les valeurs des moments magnétiques sont rapportées en unités électromagnétiques (emu)

par unité de masse de I'échantillon.
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La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), également appelée spectroscopie de
résonance de spin électronique (ESR pour electron spin resonance en anglais), a beaucoup de
points communs avec la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). C’est une spectroscopie
d’absorption d’énergie d'un rayonnement électromagnétique lorsque 1’échantillon est placé
dans un champ magnétique. La RPE permet d’étudier les systémes magnétiques.

Cette technique est basée sur I’interaction entre les moments magnétiques qui sont associé€s aux
électrons présents dans la matiere et une onde électromagnétique.

La RPE ne s’intéresse qu’aux especes paramagnétiques placées dans un champ magnétique
extérieur comme les radicaux libres, les cations de métaux de transition (ex : Cu", Fe'"""" Mn",
Ni", Co"...).

La spectroscopie RPE consiste a placer dans un champ magnétique externe un composé de spin
non nul, puis de mesurer les fréquences de transition entre les niveaux éclatés.

Les renseignements fournis par la RPE concernent la structure électronique et géométrique des

systemes étudiés, leur comportement dynamique, les mécanismes de réaction, etc.

Les spectres RPE en bande X ont été enregistrés dans des conditions non saturantes sur un
spectrométre Bruker ELEXSYS 500 équipé d'un cryostat liquide-hélium a flux continu

d'instrument Oxford et d'un systeme de contrdle de la température.
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Nouveaux procédés de synthése en milieu agueux de quantum dots ternaires
AgInS; (AIS) et quaternaires AgInS./ZnS (AIZS). Dopage de ces
nanocristaux par Ni?* ou Co2+. Application a la photocatalyse hétérogéne.

Résumé

Les quantum dots (QDs) ont un fort potentiel pour la détection biologique, le photovoltaique et la
catalyse en raison de leurs propriétés photophysiques uniques. Les semiconducteurs les plus étudiés
contiennent des métaux lourds comme le cadmium et le plomb et leurs domaines d’applications sont
trés limités. Dans le cadre de cette these, nous avons développé de nouveaux procédés de synthése en
milieu aqueux des QDs ternaires AgInS; et quaternaires AgInS,/ZnS et avons étudié leur dopage par les
cations Ni?* et Co?" afin de préparer des nanocristaux dotés de propriétés fluorescentes et magnétiques.
Nous avons tout d’abord optimisé la synthése des QDs AIZS en milieu aqueux en utilisant le 3-MPA
comme ligand et avons produit des nanocristaux avec un rendement quantique de fluorescence de 65%.
Puis, le dopage de ces nanocristaux par les cations Ni(+2) et Co(+2) a été étudié. Une chute du rendement
guantique de fluorescence est observée aprés le dopage. Les meilleures propriétés magnétiques ont été
observées a basse température (10 K) et les valeurs d'aimantation augmentent avec la concentration en
dopant. Les QDs AIZS ont été associés aux nanotiges ZnO par hétérojonction pour former un bon
photocatalyseur ZnO/AI1ZS(10%) qui dégrade 98% de 1’Orange II en visible dans 90min sous intensité
40W/cm?. Ce matériau est recyclable, vu que son activité photocatalytique ne baisse que légérement
apres 8 cycles (91% de photodégradation).

Mots-clés : quantum dots, AgInS2/ZnS, dopage, propriétés optiques, ZnO/AIZS, photocatalyse.

Abstract

Quantum dots (QDs) have high potential for biological detection, photovoltaics and catalysis due to
their unique photophysical properties. The most studied semiconductors contain heavy metals such as
cadmium and lead and their fields of application are very limited. As part of this thesis, we developed
new agueous synthesis processes for ternary QDs AgInS; and quaternary AginS2/ZnS and studied their
doping by the Ni(+2) and Co(+2) cations to prepare nanocrystals with fluorescent and magnetic
properties. We first optimized the synthesis of AIZS QDs in aqueous media using 3-MPA as ligand and
produced nanocrystals with a fluorescence quantum yield of 65%. Then, the doping of these nanocrystals
by cations Ni(2+) and Co(2+) was studied. A drop in quantum fluorescence efficiency is observed after
doping. The best magnetic properties were observed at low temperature (10 K) and the magnetization
values increase with the dopant concentration. The AIZS QDs have been associated with the ZnO
nanorods by heterojunction to form a good photocatalyst ZnO/AIZS(10%) which degrades 98% of the
Orange Il in visible during 90 min under intensity 40 W/cm?. This material can be reused, its
photocatalytic activity only slightly decreases after 8 cycles (91% photodegradation).

Keywords: quantum dots, AgInS2/ZnS, doping, optical properties, ZnO/AIZS, photocatalysis.
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